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Introduction

L'objectif de cette thèse est d'aboutir à une meilleure compréhension
des propriétés des di�érentes phases du titane. L'étude du titane est im-
portante du point de vue fondamental car la compréhension des éléments
correspondant au remplissage de la couche3d est encore loin d'être satis-
faisante. Le titane est l'un des premiers éléments de transition. Il possède
un nombre encore raisonnable d'électrons à modéliser, tout en présentant
les di�cultés liées à la modélisation de la couche3d. Quand les problèmes
de modélisation rencontrés ne sont pas spéci�quement liés au titane, mais
représentent une tendance générale parmi les éléments de transition, nous
étendons notre analyse à d'autres matériaux comme le dioxyde de titane,
le cuivre ou le zirconium.

Le titane métallique se présente sous plusieurs formes solides. La phase®
est la phase stable à température et pression ambiantes, elle est de structure
hexagonale compacte. La phasē de haute température est de structure
cubique centrée. La phase! découverte pour la première fois en 1963 par
Jamieson [1], apparaît sous pression. Elle possède une structure hexagonale
à trois atomes peu courante pour un élément pur. Ces di�érentes phases
sont présentées au chapitre 2, ainsi que la structure des autres matériaux
étudiés.

Les métaux de transition ont été étudiés de manière systématique dans
l'approche des liaisons fortes [2]. Ces modèles permettent d'expliquer la va-
riation des constantes élastiques le long de la série des métaux de transition
et les résultats sont satisfaisants. On peut cependant espérer améliorer la
précision de l'évaluation de ces constantes par une méthodeab initio. De
nombreux travaux sont venus compléter le travail original de Ducastelle [2].
Toutefois, ce sont principalement les phases stables à température et pres-
sion ambiantes qui ont été étudiées. Ainsi pour le titane, les phases¯ et !
n'ont pas fait l'objet d'analyses dans cette approche.

Les premiers calculsab initio sur les trois phases du titane sont apparus
en 1993 [3], et incluent l'étude des trois phases. Ces études donnent une
mauvaise prédiction de la stabilité relative des phases. Les travaux ultérieurs
n'ont pas résolu ce problème de stabilité. On trouve notamment des résultats
contradictoires : Aguayoet al. obtiennent la phase® plus stable que! , alors
que pour Gree� et al.[4] c'est le contraire, par la même méthode (FLAPW).
La phase! est donnée la plus stable par la majorité des autres approches
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ab initio [5].
Di�érents niveaux d'approximation sont envisagés selon les phénomènes

physiques que nous étudions.
Les méthodesab initio permettent de décrire le comportement éner-

gétique des matériaux à partir des premiers principes. Il su�t en e�et de
connaître la composition des matériaux pour pouvoir les simuler à partir de
la résolution des équations de la mécanique quantique. Parmi les méthodes
ab initio, la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) est une méthode
appropriée à la modélisation des solides, de par la simpli�cation drastique
qu'elle apporte aux équations de la mécanique quantique. Je présente les
fondements théoriques de la DFT au chapitre 1.

Cependant, même si la DFT est une méthode très puissante de simula-
tion, sa mise en oeuvre numérique reste coûteuse en temps de calcul. Ainsi
pour simuler l'évolution dynamique d'un matériau, nécessaire à l'étude en
température, j'ai privilégié les simulations à l'échelle atomique avec poten-
tiel interatomique.

La DFT servira donc à explorer les propriétés de l'état fondamental du
titane à température nulle.

Un autre niveau d'approximation est nécessaire pour les calculs en tem-
pérature. Les atomes ne sont pas traités de manière quantique, mais de
manière classique : ce sont les simulations à l'échelle atomique. La mo-
délisation des interactions entre les atomes se fait alors par un potentiel
interatomique phénoménologique, dont la forme analytique doit être ajus-
tée, a�n de représenter le matériau simulé. J'ai ainsi ajusté les potentiels
sur di�érentes propriétés physiques, dont les constantes élastiques, qui sont
présentées au chapitre 3. Les simulations atomiques sont ensuite introduites
au chapitre 4.

Di�érentes approximations sont mises en ÷uvre en DFT dans son ap-
plication numérique. Une approximation consiste à utiliser des pseudopo-
tentiels : cette technique nécessite de séparer les électrons de c÷ur, qui sont
traités dans l'approximation de c÷ur gelé, des électrons de valence qui sont
traités explicitement. Cependant le titane, comme tous les éléments de tran-
sition, possède des électrons dits de semi-c÷ur, quasi atomiques, mais dont
l'interaction d'échange avec les électrons de valence est forte. Ces électrons
peuvent être traités explicitement dans la valence ou implicitement par la
correction de c÷ur non-linéaire (NLCC).

De manière surprenante nous obtenons des résultats en meilleur accord
qualitatif avec l'expérience lorsque les électrons de semi-c÷ur sont traités
dans l'approximation de c÷ur gelé, que lorsqu'ils sont traités explicitement
dans la valence. Nous trouvons en e�et que la phase® est prédite correc-
tement comme la plus stable quand les électrons de semi-c÷ur sont traités
implicitement, alors que le traitement explicite prédit la phase! comme la
plus stable. Ce problème d'inversion de stabilité des phases en DFT n'est
pas limité au titane métallique, mais se retrouve aussi dans le dioxyde de
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titane entre les phases anatase et la phase rutile et dans le zirconium mé-
tallique entre les phases® et ! . Nous détaillerons ces résultats au chapitre
5.

Ces problèmes de modélisation ont conduit certains auteurs à a�rmer
que la phase® du titane n'est pas la phase thermodynamiquement stable
à 0 K, et qu'elle apparaîtrait seulement en température. En e�et, une ex-
trapolation du diagramme de phase à température nulle prédit la phase!
comme la phase la plus stable. Cependant, aucune des expériences à basse
température e�ectuées sur le titane ne présente de discontinuités, qui se-
raient la marque d'une transition! ! ®. Pendant cette thèse, de nouvelles
mesures sur la pression de transition® ! ! ont été publiées, qui m'ont
conduite à modi�er le diagramme de phase du titane. J'ai tracé un dia-
gramme de phase corrigé, qui prédit alors la phase® comme la plus stable
par extrapolation à T= 0 K, en cohérence avec tous les autres résultats
expérimentaux. De plus, j'ai véri�é au cours de cette thèse par une mesure
de di�raction aux rayons X, que la phase® ne se transforme jamais en
phase! , même à très basse température (6 K). Nous démontrons ainsi que
la phase® est la phase stable à température et pression nulles (Ÿ 7.7).

L'étude approfondie de l'approximation de c÷ur �gé pour les électrons
de semi-c÷ur permettra de conclure que la stabilité des phases en DFT-
LDA pour un calcul de référence traitant explicitement les électrons de
semi-c÷ur est bien prédite de manière erronée. La raison de l'écart par
rapport au calcul de référence, constaté pour le traitement implicite, est
expliquée au chapitre 5.

Une autre approximation induite par la DFT est l'utilisation d'une fonc-
tionnelle donnant l'énergie d'échange et corrélation, pour laquelle di�érentes
approximations sont possibles. Nous étudierons de façon systématique l'e�et
de l'utilisation des fonctionnelles LDA (approximation de la densité locale)
et GGA (correction de gradient généralisé) sur la modélisation du titane.

Au delà de l'erreur commise par la fonctionnelle d'échange et corrélation,
les calculs statiques DFT négligent les contributions énergétiques provenant
du mouvement des atomes, la plus grande contribution venant de l'énergie
de point zéro. L'évaluation de cette énergie pour les trois phases du titane
par les constantes élastiques nous permettra de conclure sur le statut des
calculs DFT dans l'état de l'art : même si l'énergie de point zéro favorise
la phase ®, la correction n'est pas su�sante pour obtenir l'accord avec
l'expérience.

Les électrons de semi-c÷ur ayant une in�uence importante sur le calcul,
je me suis demandée si la fonctionnelle d'échange et corrélation standard
LDA, était adaptée à la description de ces états quasi-atomiques. En e�et il
est connu que la LDA commet une erreur sur les états localisés [6] comme les
états de semi-c÷ur. Cette erreur est principalement due aux e�ets d'auto-
interaction électronique : à cause de l'approximation de la fonctionnelle
d'échange et corrélation, un électron interagit avec lui-même, ce qui n'est



4 INTRODUCTION

pas physique. Perdew et Zunger en 1981 [6] ont développé une méthode pour
corriger la fonctionnelle d'échange et corrélation de cette auto-interaction.
J'ai pris en compte cette correction pour les états de semi-c÷ur du titane,
dans une approximation atomique. Je présente la méthode développée pour
introduire la correction SIC et discute les résultats obtenus pour la première
fois sur un métal de transition et son oxyde au chapitre 6.

Il n'existe pas, à ma connaissance, de mesures expérimentales des cons-
tantes élastiques de la phase! , car il est très di�cile d'obtenir un échantillon
monocristallin de cette phase à cause de la transition de phase. Les calculs
ab initio m'ont permis d'accéder aux constantes élastiques des trois phases
du titane (chapitre 7). L'évaluation précise des constantes élastiques par le
calcul nécessite de prendre en compte la contribution venant de la relaxa-
tion des degrés de liberté internes. J'étudie cet e�et pour la première fois
sur les phases® et ! . A l'issue de cette étude, j'ai �nalisé un programme
permettant d'analyser les constantes élastiques internes quelle que soit la
structure cristallographique considérée. Parallèlement, j'ai établi un proto-
cole de calcul permettant de connaître la précision des calculs de constantes
élastiques dans les hypothèses de nos calculs. Pour la phase® des valeurs
expérimentales à très basses températures sont connues et l'accord du calcul
avec l'expérience est excellent. Je détaille le protocole de calcul et présente
mes résultats au chapitre 7.

A l'aide des constantes élastiquesab initio et des données expérimen-
tales, j'ai ajusté des potentiels interatomiques en tenant compte des trois
phases du titane simultanément. Cependant je n'ai pas pu utiliser les dif-
férences d'énergieab initio entre phases puisque les stabilités relatives sont
mal prédites, j'ai déduit des données expérimentales les valeurs nécessaires
à l'ajustement. Deux types de potentiels ont été étudiés : un potentiel de
type Finnis-Sinclair [7, 8], qui ne permet pas d'obtenir une stabilité des
phases correcte et un potentiel de type Vitek [9] qui permet d'obtenir un
ordre des phases correct et des constantes élastiques en bon accord avec les
calculsab initio et l'expérience (chapitre 8).



Première partie

Présentation des matériaux
étudiés et des méthodes





Chapitre 1

Approche ab initio

1.1 Théorie de la fonctionnelle de la densité
(DFT)

Les méthodesab initio cherchent à prédire les propriétés des matériaux,
par la résolution des équations de la mécanique quantique, sans utiliser de
variables ajustables. Parmi les méthodesab initio, la théorie de la fonction-
nelle de la densité (DFT) est une reformulation du problème quantique à
N corps en un problème portant uniquement sur la densité électronique.
Aujourd'hui, la DFT constitue l'une des méthodes les plus utilisées pour
les calculs quantiques de structure électronique du solide, car la réduction
du problème qu'elle apporte permet de rendre accessible au calcul l'état
fondamental d'un système comportant un nombre important d'électrons.
C'est donc une méthode de choix pour l'étude des propriétés physiques de
l'état fondamental des solides. Nous avons utilisé dans ce manuscrit pour
les équations de la mécanique quantique les unités atomiques, c'est-à-dire
~ = 1, e2 = 1 et me = 1, ce qui donne des énergies en Hartree.

1.1.1 Fondements théoriques

Nous nous plaçons dans le cadre de l'approximation de Born-Oppen-
heimer où les degrés de liberté des noyaux et des électrons sont découplés
à cause de la très grande di�érence de masse. Les électrons réagissent donc
instantanément aux changements de positions des ions et on peut alors ré-
soudre les équations concernant les électrons en considérant que la position
des noyaux est �xe. Pour déterminer l'état fondamental deNe électrons, il
faut calculer les énergies propres et les fonctions propres du Hamiltonien à
plusieurs corps :

H =
NeX

i =1

¡
1
2

r 2
r i

¡
NeX

i =1

X

®

Z®

kr i ¡ r ®k
+

NeX

j<i

1
kr i ¡ r j k

(1.1)
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où les indicesi et j parcourent l'ensemble des électrons et l'indice® l'en-
semble des noyaux. On appelleV le potentiel extérieur pour lesNe électrons
et v le potentiel extérieur pour un électron.

V(r 1; : : : ; r Ne) =
NeX

i =1

v(r i ) =
NeX

i =1

X

®

Z®

kr i ¡ r ®k
(1.2)

Il faut donc résoudre l'équation aux valeurs propres :

H (x1; x2; : : : ; xNe ) Ã (x1; x2; : : : ; xNe) = EÃ (x1; x2; : : : ; xNe) (1.3)

où les variablesx i désignent à la fois les variables d'espacer i , et les variables
de spinsi .

Comme le nombreNe d'électrons pour un solide est de l'ordre du nombre
d'Avogadro Na ' 1023, le problème doit être simpli�é pour pouvoir être ré-
solu. Pour cela on cherche à substituer l'inconnue du problème
Ã (x1; x2; : : : ; xNe ), par la variable ½(x) qui est la densité électronique dé�-
nie par :

½(x) = Ne

X

si 6= s1

Z
dr 2 : : :

Z
dr NeÃ

¤ (x; x2; : : : ; xNe) Ã (x; x2; : : : ; xNe )

(1.4)
L'intégration se fait sur toutes les variables d'espace sauf une et sur toutes
les variables de spin. Il peut sembler impossible à première vue de condenser
autant l'information, puisque nous sommes passés d'une inconnue à3Ne

variables, à une inconnue à 3 variables (si on néglige le spin). Pourtant, le
premier théorème de Hohenberg et Kohn [10] autorise cette substitution de
manière rigoureuse. Le deuxième théorème de Hohenberg et Kohn permet
aussi d'a�rmer que la résolution de ces équations peut être remplacée par
la recherche du minimum de l'énergie. Ces théorèmes sont démontrés en
annexe A.

1.1.2 L'approche de Kohn et Sham

Nous sommes maintenant capables de déterminer la densité et toutes les
propriétés de l'état fondamental de tout système par une simple recherche
du minimum de l'énergie, où l'énergie est considérée comme une fonction-
nelle de½. Elle s'écrit sous la forme :

E[½] = F [½] +
Z

½(r )v(r )d3r (1.5)

où v est le potentiel externe dé�ni par (1.2) etF [½] est une fonction uni-
verselle ne dépendant pas du système.
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Malheureusement on ne connaît pas l'expression de la fonctionnelleF [½].
Il faut donc trouver une approximation deF [½] qui explicite l'expression à
minimiser. Nous pouvons décomposerF [½] sous la forme :

F [½] = T[½] + W[½] (1.6)

où T est l'énergie cinétique et W le terme d'interaction électronique.W[½]
peut lui-même s'écrire comme un terme de Hartree représentant l'énergie
électrostatique classique d'une densité de charge½, plus des termes quan-
tiques Exc :

W[½] =
1
2

ZZ
½(r 1)½(r 2)
jr 1 ¡ r 2j

dr 1dr 2 + Exc[½] (1.7)

Il reste alors à déterminer le terme cinétiqueT[½] et les termes d'échange
et corrélation Exc. Une approche a été proposée par W. Kohn et L. Sham
[11] en 1965 pour résoudre ce problème en passant par un problème auxi-
liaire d'électrons qui n'interagissent pas entre eux. Ceci nous donne la forme
fonctionnelle de T et remplacev par un potentiel e�ectif :

Hs = Ts + Vs =
NeX

i =1

(¡
1
2

r 2
i + vs(r i )) (1.8)

où Hs est le Hamiltonien deNe électrons n'interagissant pas. Alors il existe
une fonctionnelleEs[½] = Ts[½]+

R
vs(r )½(r )d3r dont la minimisation donne

la densité exacte de l'état fondamental½s. Ts[½] est également une fonction-
nelle universelle, qui représente l'énergie cinétique d'un système d'électrons
n'interagissant pas. Dans ce cas on peut toujours écrire la fonction d'onde
sous la forme :

Ãs =
1

p
Ne!

det[Á1; Á2; : : : ; ÁNe ] (1.9)

où lesÁi sont des fonctions d'onde monoélectroniques.
L'énergie cinétique se met alors sous la forme simple :

Ts =
X

i

f i hÁi j ¡
1
2

r 2jÁi i ; (1.10)

où f i est le nombre d'occupation de l'orbitaleÁi compris entre 0 et 1. La
densité se met sous la forme

½s(r ) =
X

i

f i jÁi (r )j2; (1.11)

L'énergie totale correspondante est une fonctionnelle explicite des orbitales
Ái et s'écrit :

Es[f Ái ; f i g] = ¡
1
2

X

i

Z
f i Á¤

i (r )r 2Ái (r )dr +
X

i

Z
f i jÁi (r )j2vs(r )dr (1.12)
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Pour trouver les équations régissant lesÁi , nous devons minimiserEs[f Ái ; f i g]
sous la contrainte que les orbitales soient orthonormales :

Z
Á¤

i (r )Áj (r )dr = ±ij (1.13)

Nous devons donc minimiser le Lagrangien généralisé :

­[ f Ái ; f i g; f ¸ ij g] = Es[f Ái ; f i g] ¡
X

ij

¸ ij (
Z

Á¤
i (r )Áj (r )dr ¡ ±ij ) (1.14)

et trouver les multiplicateurs de Lagrangȩ ij qui assurent l'orthonormalité.
±ij est le symbole de Kronecker.

On constate qu'intervertir i et j dans l'expression de la contrainte re-
vient à évaluer son complexe conjugué. Comme la contrainte est réelle, la
contrainte ou son conjugué doivent donner la même solution au minimum
de la fonctionnelle. Nous avons donç¤

ji = ¸ ij . Comme la matrice (̧ ij )
solution du problème est une matrice hermitienne de dimensionNe, nous
pouvons la diagonaliser. Les valeurs propres" i sont réelles et la matrice
de passage (Uij ) est unitaire. On appelle" la matrice diagonale, dont les
éléments diagonaux sont les" i , alors :

(¸ ) = ( t U¤)(" )(U) (1.15)

Nous pouvons dé�nir une transformation unitaire sur l'ensemblef Ái g
de la façon suivante :

soit le vecteur dépendant der ,

(Á) = ( Á1(r ); Á2(r ); : : : ; ÁNe (r )) (1.16)

Nous pouvons lui appliquer la matrice U. Ceci nous donne un vecteur dé-
pendant der , (Ã) = ( Ã1(r ); Ã2(r ); : : : ; ÃNe (r )) . Plus formellement :

Ãi (r ) =
X

k

Uik Ák(r ) (1.17)

Regardons l'e�et d'une transformation unitaire TU sur la densité½:

TU½(r ) =
X

i

Ãi (r )Ã¤
i (r ) =

X

ikl

Uik U¤
il Ák(r )Á¤

l (r ) (1.18)

CommeU est unitaire, son inverse est égal à son adjoint :
X

i

U¡ 1
ki Uil =

X

i

U¤
ik Uil = ±kl (1.19)

donc

TU½(r ) =
X

kl

±kl Ák(r )Á¤
l (r ) =

X

k

Ák(r )Á¤
k(r ) = ½(r ) (1.20)
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Toute transformation unitaire laisse donc½invariante. On peut démontrer
de la même manière queTs est invariant. La fonctionnelle E[f Ái ; f i g] est
donc invariante par transformation unitaire.

L'état fondamental doit minimiser le Lagrangien généralisé :

±­
±Ái

=
µ

±­
±Á¤

i

¶ ¤

= 0 (1.21)

±­
±¸ ij

= 0 (1.22)

Ceci nous donne :

¡
1
2

r 2Ái (r ) + vs(r )Ái (r ) = hsÁi (r ) =
X

j

¸ ij Áj (r ) (1.23)

Z
Á¤

i (r )Áj (r )dr = ±ij

soit en notation matricielle

(hsÁ) = ( ¸ )(Á) ; (hsÁ) = ( t U¤)(" )(U)(Á) (1.24)

(1.25)

Si nous appliquons(U) à gauche :

(U)(hsÁ) = ( ")(U)(Á) (1.26)

Or hs ne dépend pas de l'indice de l'orbitalei , et hs est un opérateur
linéaire. Il est donc indi�érent d'appliquer l'opérateur hs avant ou après la
transformation unitaire :

(hsÃ) = ( ")(Ã) (1.27)

Nous avons donc transformé notre problème (1.21) et (1.22) en un problème
aux valeurs propres où les" i sont les valeurs propres etÃi = (( U)(Á)) i sont
les vecteurs propres.

Nous avons détaillé ici le mécanisme de simpli�cation des équations de
Kohn et Sham pour expliquer plus clairement pourquoi cette simpli�cation
n'a pas lieu quand on utilise une fonctionnelle qui n'est pas invariante par
transformation unitaire. C'est en particulier le cas pour la fonctionnelle
corrigée de l'auto-interaction électronique (SIC) que nous allons étudier au
chapitre 6.1 1.

Revenons maintenant au problème des électrons interagissant : l'hypo-
thèse centrale de Kohn et Sham est que pour tout système en interaction,

1Dans le cas le plus simple, nous aurions pu obtenir le même résultat en appliquant
la transformation unitaire directement à la fonctionnelle Es[f Ái ; f i g], puisqu'elle est in-
variante, et dériver directement les équations sous leur forme diagonale.



12 SECTION 1.2

on peut trouver un potentiel vs tel que la densité exacte du système½(r )
soit égale à½s(r ), la densité du système d'électrons indépendants. On a
donc remplacé un problème d'électrons interagissant par un problème �c-
tif plus simple où les électrons n'interagissent pas, mais évoluent dans un
potentiel e�ectif. Un système acceptant ce type de représentation est dit
v-non-interagissant-représentable [12].vs est appelé potentiel e�ectif. Pour
calculer ce dernier, on réécrit l'énergie totale du système sous la forme :

E[½] = Ts[½] +
1
2

ZZ
½(r 1)½(r 2)
jr 1 ¡ r 2j

dr 1dr 2 +
Z

½(r )v(r )d3r + Exc[½] (1.28)

Ici Exc change de dé�nition par rapport à l'équation (1.7) puisque :

Exc ) Exc + T ¡ Ts (1.29)

Elle contient donc une partie de l'énergie cinétique qui n'est pas dansTs[½].
Pour trouver vs, on écrit que½doit minimiser les 2 fonctionnellesEs[½]

et E[½]. L'équation sur la dérivée deE[½] et Es[½] par rapport à ½nous
donne alors :

vs(r ) = vext (r ) +
Z

½(r 0)
jr ¡ r 0j

dr 0+ vxc[½](r ) (1.30)

vxc[½](r ) désigne le potentiel d'échange et corrélation

vxc[½](r ) =
±Exc[½]

±½
(1.31)

vHartree =
Z

½(r 0)
jr ¡ r 0j

dr 0 (1.32)

et vHartree le potentiel de Hartree. Nous nous sommes limités ici au sys-
tème v-non-interagissant-représentable. De la même manière que pour le
théorème de Hohenberg et Kohn, on peut étendre la dé�nition deTs sur
un ensemble moins limité et montrer que l'approche de Kohn et Sham est
toujours valable tant que l'état fondamental est non-dégénéré.

En résumé pour résoudre les équations de Kohn et Sham, on part d'une
densité½(r ) initiale, à partir de laquelle on calcule le potentiel e�ectif grâce
à l'équation (1.30). On résout alors le problème aux valeurs propres (1.27),
qui nous donne lesÃi à partir desquels nous pouvons calculer½. On procède
ainsi par itérations successives jusqu'à ce que la densité n'évolue plus d'une
itération à l'autre. En pratique on s'attache à ce que l'énergie totale ne
varie plus à un seuil de tolérance près et on appelle ceci atteindre l'auto-
cohérence.

1.2 Fonctionnelle d'échange et corrélation

Pour pouvoir faire le calcul il nous faut maintenant une approximation
pour le terme d'échange et corrélation, qui est le dernier terme pour le-
quel nous ne connaissons pas d'expression en fonction de la densité ou des
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orbitales. La recherche d'approximation précise pour l'échange et corréla-
tion est toujours d'actualité et nous ne présentons ici que les fonctionnelles
standards, qui ont déjà été largement utilisées.

1.2.1 Approximation de la densité locale (LDA)

L'approximation la plus répandue pour calculer le terme d'échange et
corrélation est laLocal Density Approximation, ou LDA. Cette approxima-
tion fait l'hypothèse que la densité �uctue assez lentement. Elle remplace
donc le potentiel d'échange et corrélation en chaque point de l'espace par
celui d'un gaz uniforme d'électrons qui interagissent. Le gaz d'électrons est
pris de la même densité que la densité au point calculé. Ceci permet d'en
donner une expression exacte en interpolant des calculs Monte-Carlo. Ceci a
été fait au début des années 80 [13]. La LDA est souvent une approximation
e�cace, même quand la densité �uctue de manière non négligeable. Cepen-
dant, elle a certains désavantages, comme une sous-estimation systématique
de l'énergie de cohésion des solides et des paramètres de maille [14, 15]. L'er-
reur sur les paramètres structuraux est souvent faible (de l'ordre de 1 à 2
%), mais peut devenir importante quand des liaisons de types Van der Vaals
sont en jeu.

1.2.2 Approximation du gradient généralisé (GGA)

La manière la plus naturelle d'améliorer la LDA est de tenir compte
de l'inhomogénéité de la densité électronique en introduisant dans l'énergie
d'échange et corrélation des termes dépendant du gradient de la densité.
La GGA (generalized gradient approximation) [16] permet d'introduire une
combinaison entre les termes locaux et des termes dépendant du gradient.
Elle donne de bons résultats et permet d'améliorer les énergies de cohésion
et les paramètres de maille. Cependant, l'amélioration par rapport à la
LDA n'est pas toujours systématique car la GGA surcorrige parfois la LDA
[17, 18]. C'est pourquoi dans la partie résultats de cette thèse nous avons
systématiquement comparé les stabilités relatives des phases ainsi que les
constantes élastiques obtenues en GGA et en LDA.

1.3 Calculs dans le solide avec les ondes
planes

Nous avons donc maintenant une approximation nous permettant de
calculer l'énergie totale d'un système grâce à l'approche de Kohn et Sham
de la DFT. Pour résoudre les équations de Kohn et Sham, on utilise le
développement des fonctions d'onde sur une base d'ondes planesei (k + G ):r .
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La manière standard de choisir la base d'ondes planes est de considérer
toutes les ondes planes dont l'énergie cinétique est inférieure à une certaine
limite, l'énergie de coupure :

k2 + G2 · Ecutof f (1.33)

Ainsi pour obtenir une base plus complète il su�t d'augmenterEcutof f .
C'est une des grandes forces des méthodes en ondes planes, car cela permet
de ramener l'étude de la convergence de la base à la variation d'un seul
paramètre.

1.3.1 Calcul de la contrainte et de la force

Avec l'énergie nous avons accès à un ensemble important de proprié-
tés physiques, comme les paramètres de maille d'équilibre, qui minimisent
l'énergie, les équations d'état, ou l'énergie relative entre di�érentes phases.

Le tenseur des contraintes et les forces s'exerçant sur les atomes se dé-
duisent aussi de l'énergie totale par :

¾ij =
1
V0

µ
@E
@"ij

¶
(1.34)

F ®
i =

@E
@!®i

(1.35)

où i et j sont des indices cartésiens,¾ij est une composante du tenseur
des contraintes," ij est une composante du tenseur des déformations,F ®

i
est une composante du vecteur de la force s'exerçant sur l'atome® et ! ®

i
une composante du vecteur de la position de l'atome®. Les dé�nitions sont
approfondies au chapitre 3.

Cependant avec la méthode des ondes planes, nous avons un accès direct
au tenseur des contraintes et aux forces. En e�et, on peut, grâce au théorème
d'Hellmann et Feynman [19�21], calculer facilement les dérivées premières
de l'énergie de manière exacte. En e�et, si un Hamiltonien dépend d'un
paramètre ¸ , alors :

d < Ã ¸ jH ¸ jÃ¸ >
d¸

= < Ã ¸ j
dH¸

d¸
jÃ¸ > (1.36)

où Ã¸ sont les fonctions propres deH ¸ . Nielsen et Martin [22, 23] ont dérivé
de manière analytique dH ¸

d¸ pour les forces et le tenseur des contraintes
avec la méthode des ondes planes. CommeÃ¸ est connue,d<Ã ¸ jH ¸ jÃ¸ >

d¸ =
dE
d¸ peut s'évaluer numériquement, quasiment sans aucun temps de calcul
supplémentaire.

La méthode de Nielsen et Martin a été implantée de manière standard
dans les codes d'ondes planes pour le calcul de la contrainte, et pour le
calcul de la force ([23, 24]).
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1.4 Utilité et sens physique des
pseudopotentiels

L'idée d'utiliser des pseudopotentiels provient d'abord de la constatation
que les modèles d'électrons presque libres (Drude) donnent d'assez bonnes
descriptions des propriétés métalliques [25]. Pourtant le potentiel ressenti
par les électrons dans le métal est constitué d'une superposition de poten-
tiels atomiques qui prennent des valeurs très grandes au voisinage du noyau.
Le véritable potentiel est donc très loin du potentiel pratiquement constant
que suppose le modèle de Drude. Ce paradoxe est résolu si on introduit
le concept d'électrons de c÷ur et d'électrons de valence. Les électrons de
c÷ur très liés au noyau sont à peine a�ectés par l'environnement chimique
de l'atome et écrantent très e�cacement le potentiel créé par le noyau. Ce
concept ne se limite pas aux métaux, mais se généralise à l'ensemble des
matériaux. Les métaux présentent en plus la particularité supplémentaire
que l'écrantage par les électrons de valence du noyau et des électrons de
c÷ur est très e�cace, donc les électrons de valence ressentent beaucoup
moins l'attraction du noyau.

Ce sont donc les électrons de valence qui déterminent principalement les
propriétés des matériaux en formant des liaisons chimiques et en se déloca-
lisant dans le solide. L'interaction des électrons de valence avec l'ensemble
{noyau et électrons de c÷ur} peut alors être décrite par un potentiel e�ec-
tif, beaucoup moins attractif que le potentiel créé par le noyau. Ce potentiel
e�ectif est dans notre cas approché par un pseudopotentiel.

Puisque les électrons de valence se comportent pratiquement comme des
électrons libres, du moins dans le métal, et qu'un solide est modélisé par
un arrangement périodique d'atomes, la base naturelle pour faire les calculs
numériques est donc la base d'ondes planes [25]. Cependant, dans la région
située près du noyau, les états de valence ne peuvent pas être proches d'une
onde plane. En e�et les états de valence sont orthogonaux aux états de
c÷ur et présentent de ce fait de nombreux zéros appelés aussi n÷uds. Ces
oscillations rapides nécessitent un très grand nombre d'ondes planes pour
pouvoir être correctement représentées et donc un temps de calcul très long.

Pour éviter ce problème, les fonctions d'onde de valence et le potentiel
sont alors très adoucis dans la région près du noyau. Le modèle perd alors
sa pertinence dans cette région. Une construction astucieuse du pseudopo-
tentiel permet toutefois de conserver la plus grande partie de l'information
dès qu'on s'éloigne de la région de c÷ur [26].

Pour que le pseudopotentiel soit intéressant à utiliser, il doit être transfé-
rable. C'est-à-dire qu'une fois créé dans un environnement chimique donné,
généralement l'atome isolé, il doit pouvoir donner des calculs précis pour
d'autres environnements chimiques, comme le solide. Ainsi, on pourra géné-
rer le pseudopotentiel dans une con�guration simple à calculer (par exemple
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atomique) et ensuite le transférer dans des con�gurations beaucoup plus
complexes. Le pseudopotentiel permet donc de réduire le nombre d'élec-
trons à prendre en compte dans le calcul et aussi de réduire le nombre
d'ondes planes nécessaire à la description des fonctions d'onde du solide.

1.5 Pseudopotentiels à norme conservée

Pour satisfaire au mieux ce critère de transférabilité, des pseudopoten-
tiels à norme conservée ont été élaborés. Un pseudopotentiel est créé pour
chaque moment angulaire et doit pour une con�guration électronique ato-
mique donnée (pas forcément l'état fondamental) satisfaire quatre proprié-
tés :

² Les valeurs propres de référence (obtenues par le calcul avec

tous les électrons) et les valeurs propres du calcul avec (1.37)

le pseudopotentiel doivent être identiques

² Les fonctions d'onde réelles et les fonctions d'onde

obtenues avec le pseudopotentiel doivent être identiques (1.38)

au-delà d'un rayon de coupurer l
c.

² L'intégrale, entre 0 et r l
c, de la densité électronique

réelle et celle obtenue avec le pseudopotentiel doivent (1.39)

être identiques pour chaque orbitale de valence

(propriété de conservation de la norme).

² Les dérivées logarithmiques de la fonction d'onde réelle

et de la fonction d'onde pseudisée doivent être identiques (1.40)

au delà der l
c, ainsi que leurs dérivées par rapport

à l'énergie.

Les propriétés (1.37) et (1.38) assurent la précision numérique du pseu-
dopotentiel. La propriété (1.39) assure que le potentiel électrostatique créé
par cette densité sera "vu" comme le potentiel réel au delà der l

c. La dernière
propriété permet de minimiser l'erreur lors du changement d'environnement
chimique, c'est à dire avec les variations de l'énergie. Ces propriétés ne sont
pas indépendantes les unes des autres : la propriété (1.38) est conditionnée
par la propriété (1.39), car comme les fonctions d'onde sont normées à 1,
il est impossible d'imposer la condition (1.38) si (1.39) n'est pas respectée.
Les propriétés (1.39) et (1.40) sont liées l'une à l'autre par la relation :

2¼
·
(rÁ)2 @2lnÁ

@"@r

¸

r = r l
c

= 4¼
Z r l

c

0
Á2r 2dr : (1.41)
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Pour la démonstration de cette relation voir [27].
Ces conditions permettent d'obtenir des pseudopotentiels de bonne qua-

lité, mais laissent une grande liberté de choix dans la région de c÷ur. De
nombreuses méthodes pour générer des pseudopotentiels ont donc été créées,
chacune imposant ses propres conditions supplémentaires. Parmi celles-ci,
les plus utilisées sont :

- La méthode de Bachelet Hamann et Schlüter (BHS), qui la première a
souligné l'importance du concept de conservation de norme [26, 28]. Cette
méthode est décrite au paragraphe suivant 1.6.

- La méthode de Kerker qui utilise une fonction analytique pour repré-
senter les orbitales de valence dans la région de c÷ur. Les paramètres de
la fonction analytique sont ensuite ajustés pour que les quatre propriétés
(1.37)-(1.40) soient respectées [29].

- La méthode de Troullier et Martins [30], qui prolonge la méthode de
Kerker en imposant à la fonction analytique des conditions de régularité
supplémentaires enr = 0. On espère ainsi obtenir des potentiels plus doux,
c'est à dire décrits avec un nombre d'ondes planes réduit, car leur rayon de
coupure est plus grand.

- Il existe aussi d'autres types de méthodes, générant des pseudopoten-
tiels dits ultra-doux. Ces pseudopotentiels ne sont pas à conservation de
norme. Développée d'abord par Vanderbilt [31], l'idée principale de cette
méthode est d'abandonner la condition de conservation de la norme pour
les fonctions d'onde, et de la réintroduire uniquement pour la densité. En
s'a�ranchissant de cette contrainte, on peut créer des pseudopotentiels né-
cessitant très peu d'ondes planes pour la description des fonctions d'onde.

Nous avons utilisé la méthode BHS pour générer nos pseudopotentiels.
En e�et cette méthode donne des résultats précis et elle est couramment
utilisée.

1.6 La méthode Bachelet Hamann et
Schlüter

Des développements sur cette méthode seront e�ectués au Ÿ 5.3, c'est
pourquoi nous la détaillons ici. La représentation d'un élément de numéro
atomique Z grâce au pseudopotentiel BHS, s'e�ectue en cinq étapes :

1.6.1 Calcul de l'atome en DFT

Les niveaux électroniques de l'atome avec tous ses électrons sont calculés
grâce à la méthode de la DFT-LDA (expliquée dans le paragraphe 1.1).
Pour cela on doit résoudre les équations de Kohn et Sham pour Z électrons
en symétrie sphérique, ce qui nous donne un Hamiltonien monoatomique
à résoudre. Après séparation des variables angulaires et radiales on peut
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écrire la fonction d'onde monoatomiqueÃlmn sous la formeÃlmn (r; Á; µ) =
Ylm (Á; µ)Ânl (r ) où Ylm est l'harmonique sphérique de moment angulairel,
et m sa projection sur l'axe z. On obtient alors l'équation :

·
¡

1
2

d2

dr2
+

l(l + 1)
2r 2

+ vef f (r )
¸

Ánl (r ) = "nl Ánl (r ) (1.42)

avecÁnl (r ) = rÂnl (r ) et vef f (r ) = ¡ Z
r + vHartree (r; ½) + vxc(r; ½) où ½est la

densité électronique.

½(r ) =
X

nl

f nl jÂnl j2 (1.43)

avecf nl le nombre d'occupation de l'orbitalenl , et n l'indice de la couche
électronique.

vHartree (r ) =
R1

0
½(r 0)
jr ¡ r 0j dr0 et vxc est le potentiel d'échange et corrélation

dont l'approximation la plus utilisée est celle de la densité locale (LDA).
Une fois le problème résolu, on connaît lesÁn , les valeurs propres"n et

le potentiel auto-cohérentvef f . Ce calcul est le calcul de référence pour le
pseudopotentiel.

1.6.2 Coupure du potentiel

Pour chaque moment angulairel, on choisit un rayon de coupurer l
c, situé

après le dernier n÷ud et généralement avant le dernier pic de la fonction
d'onde qu'on va modéliser. Ensuite on coupe le potentielvl (r ) = vef f (r ) +
l ( l+1)

2r 2 grâce à une fonction analytiquef (x) qui tend vers 0 quandx ! 1
et vers 1 quandx ! 0 en changeant de comportement pourx = 1.

vps
1l =

·
1 ¡ f (

r
r l

c
)
¸

vl (r ) + cl f (
r
r l

c
) (1.44)

Le coe�cient cl est calculé numériquement de la manière suivante : la solu-
tion Áps

1;l de l'équation

·
¡

1
2

d2

dr2
+ v1l (r )

¸
Áps

1;l (r ) = "ps
l Áps

1;l (r ) (1.45)

de plus basse énergie"ps
l , véri�e "ps

l = "nl , "nl étant la valeur propre de
référence � celle du problème initial avec tous les électrons. Ainsi la propriété
(1.37) est satisfaite. De plus, la fonction d'ondeÁps

1;l est sans n÷ud car c'est
la solution de plus basse énergie.

Une fonction donnant de bons résultats pourf (x) est f (x) = exp(x¸ )
avec¸ = 3:5.
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Fig. 1.1 � Comparaison des fonctions d'onde de référence du titane avec
les fonctions d'onde pseudisées. Rayon de coupure en Bohr.
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Fig. 1.2 � Comparaison du pseudopotentiel avec le potentiel exact avant
désécrantage. Rayon de coupure en Bohr.

1.6.3 Conservation de la norme

Comme la fonctionf (x) disparaît pour x > 1, la fonction d'onde nor-
maliséeÁps

1;l et la vraie fonction d'onde Án (r ) sont solutions de la même
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équation di�érentielle dans la régionr > r l
c et possèdent les mêmes condi-

tions aux limites. Elles sont donc égales à une constante multiplicative près
° l . Pour éliminer cette constante et respecter la propriété (1.39),Áps

1l est
modi�ée dans la région de c÷ur :

Áps
2;l (r ) = ° l

·
Áps

1;l (r ) + ±l r l+1 f (
r
r l

c
)
¸

(1.46)

où ±l est solution de l'équation

° 2
l

Z 1

0

·
Áps

1;l (r ) + ±l r l+1 f (
r
r l

c
)
¸ 2

dr = 1 (1.47)

assurant ainsi la conservation de la norme.

1.6.4 Inversion de l'équation de Schrödinger

On a maintenant construit une fonction d'ondeÁps
2;l véri�ant les quatre

propriétés énoncées, sans n÷ud et générée à partir d'un potentiel �ni à l'ori-
gine, donc plus doux que le potentiel de départ. Pour obtenir le potentiel,
dont cette fonction d'onde est solution de plus basse énergie, on inverse
l'équation de Schrödinger radiale.

vps
2l (r ) =

1
2

d2Áps
2;l (r )

dr 2 + "nl Á
ps
2;l

Áps
2;l

(1.48)

Nous avons donc obtenuvps
2l et Áps

2;l comme solution de notre problème. Nous
avons doncvps

l = vps
2l le pseudopotentiel que nous cherchions etÁps

l = Áps
2;l

la fonction d'onde associée, que nous appelons fonction d'onde pseudisée.

1.6.5 Désécrantage

Le potentiel de départ est la somme de deux termes : un terme cor-
respondant à l'attraction du noyau, le potentiel ionique, et un terme cor-
respondant à l'attraction mutuelle des électrons, le potentiel d'écrantage
autocohérent. Il faut donc désécranter le potentielvps

l pour que la partie
d'écrantage autocohérente puisse être recalculée dans chaque nouvel envi-
ronnement chimique et ainsi rester cohérente avec cet environnement :

vion
l (r ) = vps

2l (r ) ¡ vHartree (r; ½v) ¡ vxc(r; ½v) (1.49)

½v(r ) =
X

nl états de valence

f nl j
Áps

2l

r
j2 (1.50)

Comme vxc n'est pas linéaire en½, vxc(r; ½v + ½c) 6= vxc(r; ½v) + vxc(r; ½c).
Cette formule est donc une approximation dont l'erreur est petite quand la
densité électronique de c÷ur et celle de valence ne se recouvrent pas. Cette
approximation peut être améliorée en introduisant une correction de c÷ur
non-linéaire (cf. Ÿ 1.7).
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1.7 Correction de c÷ur non linéaire

Quand on utilise des pseudopotentiels, on fait trois approximations :
- Les électrons de c÷ur sont �gés, c'est-à-dire qu'ils sont insensibles à

l'environnement chimique et ni leur fonction d'onde, ni leur niveau d'énergie
ne vont évoluer en présence d'autres électrons.

- La région pertinente pour décrire une liaison chimique se situe en
dehors de la région de c÷ur (cette dernière étant plus ou moins la région
où sont localisés les électrons de c÷ur).

- On sépare la contribution des électrons de c÷ur et des électrons de
valence dans l'énergie et le potentiel.

Alors que les deux premières approximations sont intrinsèques à l'uti-
lisation d'un pseudopotentiel, on peut s'a�ranchir de la troisième approxi-
mation grâce à la correction non linéaire de c÷ur (NLCC) [32].

Nous allons ici détailler l'approximation et expliquer comment on peut
s'en a�ranchir, ce qui nous sera utile pour le paragraphe 5.2. L'énergie totale
du système s'écrit :

E [½] = Ts[½] + EHartree [½] +
Z

½(r )v(r )d3r + Exc[½] (1.51)

où v est le potentiel créé par les ions. Nous avons séparé la densité électro-
nique en une densité de c÷ur et une densité de valence :

½(r ) = ½c(r ) + ½v(r ) (1.52)

Nous voulons maintenant utiliser un pseudopotentiel, donc remplacer
v par le pseudopotentiel et ne garder dansE[½] que la contribution de la
valence. Pour cela on soustrait la contribution de la densité de c÷ur :

E[½v] = E[½] ¡ E[½c] (1.53)

Or ceci revient à supposer queE[½] est linéaire par rapport à la densité.
DansE[½], tous les termes sont linéaires par rapport à la densité excepté le
terme d'échange et corrélation :

Exc[½c + ½v] 6= Exc[½c] + Exc[½v] (1.54)

Le même argument s'applique au potentiel e�ectif de Kohn et Sham dont
les composantes dépendent linéairement de½excepté le terme d'échange et
corrélation. Nous négligeons donc la non-linéarité de l'échange et corrélation
quand nous utilisons un pseudopotentiel.

Cette approximation est justi�ée dans les cas où la densité de c÷ur
et la densité de valence sont bien séparées spatialement. En e�et, dans
ce cas,½= ½c dans la région de c÷ur et½= ½v en dehors de cette région.
CommeExc[½] =

R
²xc[½(r )]½(r )dr , la partie non linéaire en½ne dépend que
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localement de la densité, donc on peut intégrer séparément dans la région
de c÷ur, puis dans la région de valence. Comme chaque densité est nulle
en dehors de sa région (pas de recouvrement), on peut prolonger l'intégrale
sur tout l'espace.

Dans le cas où le recouvrement ne peut pas être négligé, nous devons
prendre en compte le caractère non-linéaire de l'échange et corrélation [32].
Pour cela on dé�nit l'énergie d'échange et corrélation associée à la valence
comme :

Exc[½v] = Exc[½c + ½v] ¡ Exc[½c] (1.55)

½c est prise égale à la densité de c÷ur de la con�guration atomique qui
a servi à générer le pseudopotentiel, en cohérence avec l'approximation de
c÷ur �gé.

Cependant, en réintroduisant la densité de c÷ur dans le calcul, nous
avons réintroduit une fonction qui varie très rapidement dans l'espace. En
e�et, la densité électronique de c÷ur est con�née dans la région de c÷ur qui
est très petite. Il faudra donc un grand nombre d'ondes planes pour décrire
correctement cette densité, alors que justement avec les pseudopotentiels
nous avions éliminé les variations rapides de la densité de valence dans la
région de c÷ur. Donc dans cette région de c÷ur, la densité de valence issue
du pseudopotentiel ne ressemble plus du tout à la vraie densité de valence.
Il n'est donc pas pertinent de calculer l'e�et de la non-linéarité entre la vraie
densité de c÷ur et la densité de valence modi�ée par le pseudopotentiel.

Ce qu'il faut décrire de manière précise, c'est la région en dehors de
la région de c÷ur, c'est-à-dire uniquement le pied de la densité de c÷ur.
Nous allons donc adoucir la densité de c÷ur dans le même esprit que pour
les états de valence, en conservant la densité exacte pourr > r NLCC . On
choisit rNLCC su�samment petit pour décrire correctement la région de
recouvrement entre la valence et le c÷ur, mais le plus grand possible pour
que la densité de c÷ur varie le moins possible (cf. �g. 1.3). En pratique pour
Ti, commerNLCC se situe au-delà de la région de c÷ur,½c est essentiellement
produite par les électrons de semi-c÷ur.

1.8 Potentiel séparable

1.8.1 Le pseudopotentiel de Kleinman et Bylander

En construisant les pseudopotentiels, nous avons dû introduire un po-
tentiel par moment angulairel (cf. Ÿ 1.6). Pour pouvoir utiliser ce potentiel
avec n'importe quelle base, il faut que la fonction de base puisse se projeter
sur chaque harmonique sphérique de moment angulairel. Le pseudopoten-
tiel doit s'écrire :

V(r ; r 0) =
X

lm

hr jYlm i vlhYlm jr 0i =
X

lm

Ylm (µ; Á)vl (r )Ylm (µ0; Á0) (1.56)
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Fig. 1.3 � Densité atomique du titane en con�guration
[Ar]3s23p63d04s24p2 ([Ar]= 1s22s22p6).

On dit alors que le potentiel est semi-local, car il dépend des coordonnées
de deux pointsr et r 0, mais seulement par les coordonnées angulairesµ; Á.
La somme surl est in�nie pour l'expression exacte, or on ne dispose géné-
ralement d'un potentiel que pour les moments angulairesl · lmax . Il faut
pourtant un potentiel pour les moments angulaires supérieurs. On sépare
alors le potentiel en une partie locale, valable pour tous les moments angu-
laires supérieurs àlmax et une partie non-locale valable pour les moments
angulaires plus petits, qui sont donc les mieux décrits. La partie locale doit
avoir un comportement loin du noyau proche du comportement ionique en
¡ Z
kr k . C'est pourquoi on choisit le plus souvent l'un desvl comme partie locale.
Le potentiel s'écrit donc maintenant :

vSL = vloc +
lmaxX

lm

jYlm i (vl ¡ vloc)hYlm j (1.57)

±vl = jYlm i (vl ¡ vloc)hYlm j (1.58)

Or, calculer le facteur de forme des potentiels semi-locaux est coûteux en
temps de calcul avec la méthode des ondes planes. En e�et pourn ondes
planes etm points dans la zone de Brillouin, il va falloir évaluer en chaque
point k et pour chaque moment angulaire les intégraleshk + Gj±vl jk0+ G0i ,
soit lmn n+1

2 intégrales (la matrice est symétrique).
Pour éviter cela, on fait une approximation supplémentaire et on utilise

le potentiel mis sous la forme de Kleinman et Bylander [33]. Ce potentiel
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se construit grâce à l'équation :

vNL = vloc +
lmaxX

lm

j±vlYlm Áps
l ih±vlYlm Áps

l j
hYlm Áps

l j±vl jYlm Áps
l i

(1.59)

où Áps
l est la fonction d'onde pseudisée de l'équation (1.46). Ce potentiel

est dit pleinement non-local. Il possède la propriété très intéressante d'être
complètement factorisé. Ainsi on a besoin de calculer seulementlnm inté-
grales du typehk + Gj±vlYlm Áps

l i = A(k + G) et ensuite la matrice entière
s'obtient par simple multiplication Ak + G ;k 0+ G 0 = A(k + G)A(k0+ G0).

Ce potentiel reproduit bien le potentiel semi-local pour l'atome car :

vNL jÁps
l i = vSL jÁps

l i = "aejÁps
l i (1.60)

Pour le solide, il constitue une approximation supplémentaire que nous al-
lons détailler au paragraphe suivant.

1.8.2 Forme générale des potentiels séparables

En fait, le potentiel de Kleinman-Bylander est un cas particulier d'une
forme beaucoup plus générale de potentiels séparables décrite dans la ré-
férence [34]. Prenons un potentiel±V quelconque et une base complète,
mais pas forcément orthogonale, de fonctions d'ondeÁi . Soit ±vsep la forme
séparable du potentiel±V :

±vsep =
X

ij

j±V Ái i Wij h±V Áj j (1.61)

où i et j parcourent la base complète que nous avons choisie (Ái ) et Wij est
la matrice inverse du potentiel dans la base desÁi ; c'est-à-dire :

X

k

Wik hÁk j±V Áj i = ±ij (1.62)

±vsep est bien sous forme séparable, puisque pour évaluer l'opérateur
±vsep dans une base quelconqueÃk , il su�t de calculer les termes< ±V Áj jÃk > .
L'opérateur total s'obtient ensuite par simple multiplication suivant l'équa-
tion (1.61). Démontrons maintenant que±vsep est bien un opérateur iden-
tique à ±V. Soit Ã une fonction d'onde quelconque.Ã se développe sur la
base complète desÁi suivant Ã =

P
k akÁk . Alors,

±vsepÃ =
P

ijk ak j±V Ái i Wij h±V Áj jÁk > =
P

ik ak j±V Ái i ±ik

±vsepÃ =
P

i ai j±V Ái i = ±V Ã
(1.63)

Dans la pratique cette écriture du potentiel sous forme séparable n'est utile
que si le nombre d'états sur lesquels on projette, c'est-à-dire la taille de la
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baseÁi , est réduit. Par exemple, pour le potentiel de Kleinman-Bylander,
on choisit de représenter le potentiel sur la base constituée d'une fonction
d'onde atomique par moment angulaire.

Si on tronque la somme dans (1.61) en ne prenant quef Á1; :::; Ánbg on
constate que le potentiel séparable est identique au potentiel d'origine dans
le sous-espace vectoriel engendré parf Á1; :::; Ánbg et qu'il est nul en dehors
de ce sous-espace. L'approximation qui consiste à tronquer la somme n'est
donc valable que si l'espace vectoriel engendré par les fonctions d'onde de
Kohn et Sham du calcul est proche de l'espace vectoriel sur lequel on a créé
le pseudopotentiel.

Cette approche est intéressante dans le cas des éléments tels que le
titane qui possèdent plus d'un électron pertinent par moment angulaire, car
elle permet d'améliorer la précision du potentiel de Kleinman-Bylander en
prenant en compte autant d'orbitales que nécessaire par moment angulaire.

Ce formalisme qui permet de prendre en compte plusieurs fonctions
d'onde par moment angulaire, a été largement utilisé pour les pseudopo-
tentiels ultra-doux [31] et possède un lien très étroit avec la méthode PAW
(Projector Augmented-Wave method) [35]. Par contre il a été très peu utilisé
pour les pseudopotentiels à conservation de norme, car un certain problème
lié à l'hermiticité de l'opérateur potentiel n'était pas résolu [36, 37]. Nous
montrerons que ce problème peut être résolu et exposerons les développe-
ments nécessaires à l'utilisation de cette méthode au chapitre 5.3.

J'ai présenté les techniques usuelles nécessaires à la résolution des équa-
tions de la mécanique quantique pour le solide. Nous verrons plus tard les
développements que j'ai introduits dans ces méthodes a�n de corriger cer-
taines erreurs induites par les approximations de ces méthodes. Nous allons
maintenant nous intéresser à la description précise des matériaux que j'ai
étudiés pour cette thèse.





Chapitre 2

Matériaux

Nous présentons ici le titane et son dioxyde. D'autres matériaux ont été
étudiés a�n de pouvoir faire des comparaisons systématiques. Ces matériaux
sont présentés en annexe F.

2.1 Titane

L'étude du titane est importante du point de vue fondamental car la
compréhension des métaux de transition est encore loin d'être satisfaisante
[14]. Le titane, l'un des premiers éléments de transition, possède un nombre
encore raisonnable d'électrons à modéliser, tout en présentant les di�cultés
liées à la modélisation de la couche3d. D'un point de vue technologique le
titane métallique est intéressant car léger, et très résistant, aussi bien mé-
caniquement que face à la corrosion. On l'utilise dans le domaine médical,
dans le nucléaire, et surtout dans l'industrie aérospatiale, pour ses proprié-
tés mécaniques et sa légèreté. Sous pression et en température, le titane est
le siège de transitions de phases. Les phases ainsi créées peuvent aussi être
obtenues par alliages. Leur présence a�ecte fortement les propriétés méca-
niques du métal. On peut trouver une revue sur les propriétés du titane
pour l'industrie et son poids économique dans la référence [38].

2.1.1 Présentation des di�érentes phases du titane

Le titane présente 3 phases di�érentes :®, ¯ , et ! .
- La phase® est celle que l'on trouve à température et pression am-

biantes. C'est une structure hexagonale compacte (hcp, �g. 2.2).
- La phase® transite vers la phasē à 1155 K [40]. C'est une structure

cubique centrée (cc, �g. 2.1).
- La phase® transite vers la phase! sous pression (2 à 17 GPa). La

phase! a une structure cristallographique peu répandue, constituée d'un
réseau de Bravais hexagonal (hex) avec 3 atomes par maille (cf. tab. 2.1).
Les 3 atomes ne sont pas équivalents et on dit aussi que sa structure est de
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Tab. 2.1 � Description des trois phases du titane, les notations cristallo-
graphiques sont celles de [39].

Phase® (hcp) Phase! (hex) Phase¯ (cc)
Groupe d'espace P63=mmc No 194 P6=mmm No 191 Im ¹3m No 229

Vecteurs de a[1,0,0] a[1,0,0] a[1,0,0]
base de la a[¡ 1

2 ,
p

3
2 ,0] a[¡ 1

2 ,
p

3
2 ,0] a[0,1,0]

maille a[0,0,ca ] a[0,0,ca ] a[0,0,1]
Site de Wycko� c a :d a
Symétrie du site ¹6m2 6=mmm : ¹6m2 m¹3m

Coordonnées [1/3, 2/3, 1/4] [0, 0, 0] : [0, 0, 0]
cristallines [2/3, 1/3, 3/4] [1/3, 2/3, 1/2]
de l'atome [2/3, 1/3, 1/2]

Fig. 2.2 � Structure de la phase® du titane (hcp), maille conventionnelle
et maille élémentaire. En blanc les atomes sur le planz = 3=4
et en gris sur le planz = 1=4 (cf. tab. 2.1). Pour plus de clarté,
nous avons ramené un atome à l'origine.

type AB 2. Les atomes de typeA sont sur le plan de base et les atomes de
type B sont sur le plan médian (cf. �g. 2.3). De manière assez surprenante
pour une structure apparaissant sous pression, la phase! a une structure
assez ouverte, c'est à dire que dans un modèle de sphères dures, sa compacité
est seulement de 0.57, alors que les structures compactes comme hcp, ont
une compacité de 0.74. Cependant, au-delà du modèle de sphères dures,
la densité expérimentale de la phase! est plus importante que celle de la
phase®, en accord avec le fait que la phase! apparaît sous pression.
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Fig. 2.1 � Structure de la phasē du titane (cc), maille conventionnelle.

Fig. 2.3 � Structure de la phase! du titane (hex), maille conventionnelle
et maille élémentaire. En gris les atomes de type A sur le plan
z = 0 et en noir les atomes de types B sur le planz = 1=2
(cf. tab. 2.1). Les atomes B sont représentés avec un plus faible
diamètre pour la visibilité de la structure.

2.1.2 Diagramme de phase du titane

Pour connaître le diagramme de phase du titane, nous avons besoin de
connaître essentiellement trois paramètres : la température de transition
® ! ¯ à pression nulle, la pression de transition® ! ! à température
ambiante et la position du point triple. Nous allons nous attacher à dessiner
ce diagramme de phase du titane à partir des données de la littérature.

- La température de transition® ! ¯ a été mesurée de nombreuses fois
expérimentalement. Pour une revue de ces mesures, on peut consulter les
articles [40] et [41]. Les deux revues donnent une valeur légèrement di�érente
de la valeur de la température de transition : les auteurs de la référence [41]
ont choisi 1166 K et ceux de la référence [40] 1155 K. Cependant, la grande
majorité des expériences citées sont en bon accord avec la valeur de 1155
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Fig. 2.2 � Diagramme de phase standard du titane.

K. C'est donc cette valeur que nous avons adoptée.
- La transition ® ! ! présente une hystérésis importante en pression :

quand la pression augmente, la phase® transite vers la phase! , mais si
on relâche ensuite la pression, la transition inverse peut être incomplète ou
absente [1, 42]. Le titane est alors bloqué dans un état métastable. On peut
véri�er que cet état est bien métastable, car si on perturbe l'échantillon,
en chau�ant [1] ou en usinant [43], il revient à la phase®. Les valeurs
expérimentales pour la pression de transition sont assez dispersées de 2
à 17 GPa. Pour une revue des di�érentes valeurs expérimentales on peut
regarder [40] et [44]. Les deux articles de revue [40] et [44] adoptent la valeur
de 2 GPa comme valeur de référence pour la pression de transition. Cette
valeur est admise pour tracer le diagramme de phase standard du titane
[40, 42, 45].

La transition de phase® ! ! a aussi été observée sous irradiation par
des ions lourds dans notre laboratoire [46], c'était la première observation
d'un changement de structure cristalline d'un métal pur sous irradiation.

- Pour le point triple, une seule référence existe [47] qui donneT = 898 K
et P = 9:4 GPa.

Certaines expériences ont révélé d'autres transitions sous pression. Les
auteurs de [42] observent une transition! ! ° à 116 GPa. La phase° est
décrite comme une structure hcp distordue, ce qui donne une phase ortho-
rhombique avec quatre atomes par maille. L'article [48] présente lui aussi
une transition ! ! ° mais à 128 GPa et ensuite une troisième transition
° ! ± à 140 GPa. La phase± est décrite comme une structure cc distordue,
bien que ce soit la même structure cristallographique que la phase° avec
des valeurs des paramètres de maille di�érentes.

Cependant, un autre groupe [49] utilisant un milieu transmetteur de
pression ne voit aucune de ces transitions. Il observe à la place une transition
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! ! ¯ similaire à ce qu'on trouve pour le zirconium et l'hafnium (Zr et Hf
ont un diagramme de phase très semblable à celui de Ti, cf. annexe F).

Nous constatons donc que le diagramme de phase du titane n'est pas
parfaitement connu.

2.2 Dioxyde de titane

TiO 2 existe sous di�érentes formes cristallographiques. Nous nous som-
mes intéressés aux phases anatase et rutile. Comme le titane métallique,
TiO 2 possède de nombreuses applications technologiques. L'anatase possède
un indice de réfraction élevé et n'absorbe pas dans le visible ; ses propriétés
optiques en font un très bon pigment blanc pour plastiques, peintures ou
papiers [50]. La phase anatase a aussi été étudiée pour ses propriétés cata-
lytiques et son utilisation en optoélectronique. De nombreuses études sont
également menées sur ces phases pour leurs applications en photocatalyse
[51].

2.2.1 Phase rutile

Le groupe d'espace de la phase rutile estP42=mnm qui est quadra-
tique, avec le titane sur le site2a et l'oxygène sur le site4f (notation des
tables cristallographiques [39]). Ce qui donne 2 atomes de Ti en [0,0,0] et
[1/2,1/2,1/2] et 4 atomes d'oxygène en [u,u,0], [-u,-u,0], [u+1/2,1/2-u,1/2]
et [1/2-u,u+1/2,1/2] en coordonnées cristallines. La phase rutile est donc
déterminée par deux paramètres de maillea et c, et un paramètre interne
u (cf �g. 2.3).

Fig. 2.3 � Structure de la phase rutile de TiO2. Grandes sphères : Ti.
Petites sphères O.



32 SECTION 2.3

2.2.2 Phase anatase

Le groupe d'espace de la phase anatase estI 41=amd, avec le titane sur
le site 4a et l'oxygène sur le site8e. Ce qui nous donne 2 atomes de Ti en
[0,0,0] et [0,1/2,1/4] et 4 atomes d'oxygène en [0,0,u], [0,0,-u], [0,1/2,u+1/4]
et [1/2,0,-u+3/4] en coordonnées cristallines (cf. �g. 2.4). La maille conven-
tionnelle est quadratique simple. Toutefois, la maille conventionnelle n'est
pas primitive, donc tous les atomes sont présents en double par applica-
tion de la translation fractionnaire [1/2,1/2,1/2]. La maille primitive est
quadratique à base centrée ; les cordonnées des vecteurs de base du réseau
de Bravais de la maille primitive sonta=[1/2,-1/2,1/2], b=[1/2,1/2,1/2],
c=[-1/2,-1/2,1/2] en coordonnées cristallines. Alors, dans les coordonnées
cristallines de la maille primitive, les atomes se situent : pour Ti en [0,0,0] et
[0,3/4,1/4], pour O en [0,u,u], [0,-u,-u], [1/2,u+3/4, u+1/4] et [1/2,- u+3/4,-
u+1/4].

La phase anatase se décrit au moyen des deux paramètres de maillea
et c, et d'un paramètre interneu.

Fig. 2.4 � Structure de la phase anatase de TiO2, maille conventionnelle.
Grandes sphères : Ti. Petites sphères O.



CHAPITRE 2. MATÉRIAUX 33

2.3 Discussion sur la stabilité des phases

2.3.1 Titane métallique 1

Dans la plupart des calculsab initio LDA publiés (FPLMTO [3, 5])
ou GGA (FPLMTO [5, 52] ou pseudopotentiel [53�56] ou FLAPW [4]2.)
on trouve que la phase! du titane est plus stable que la phase®. Ceci
a conduit certains auteurs [3, 52�56] à a�rmer que la stabilité des phases
du titane à T=0 K n'est �nalement pas bien dé�nie expérimentalement,
et que de nouvelles expériences trouveraient sans doute un renversement
de stabilité en accord avec les calculsab initio. Pour Ti l'argument mis en
avant est que si on extrapole le diagramme de phase expérimental à T=0 K,
c'est la phase! qui est prédite plus stable [3, 53]. Cependant, nous verrons
que la valeur de la pression de transition retenue habituellement (2 GPa)
qui permet de tirer cette conclusion de l'extrapolation est trop faible (cf.
Ÿ 7.7.1). Avec une valeur plus importante de la pression de transition, cet
argument ne tient plus.

De plus, pour Ti, nous disposons de mesures de résistivité et de constantes
élastiques [60] à basse température, qui ne présentent aucune anomalie. Des
mesures de di�raction X et de chaleur spéci�que [61] montrent qu'à 4.2K la
phase du titane est hexagonale compacte et l'absence de discontinuité dans
les mesures permet de conclure qu'il n'y a pas de transformation de phase
entre 4.2 et 300K [41, 61].

A cause de ce faisceau d'indices, nous pensons qu'il y a de très sérieux
doutes sur la validité de la conclusion des articles [3, 53] quant à la stabilité
de la phase! à basse température. Il est plus probable que les calculsab
initio commettent une erreur. Nous allons donc étudier en détail la question
de la stabilité des phases, et chercher les sources possibles d'erreur des
calculsab initio.

2.3.2 Dioxyde de titane

Nous nous sommes intéressés au dioxyde de titane car il présente les
mêmes problèmes de modélisation de la stabilité des phases. Ainsi, on
constate aussi que les calculsab initio prédisent de manière erronée la stabi-
lité de la phase anatase sur la phase rutile [62, 63], ce qui a conduit certains
auteurs [63] à a�rmer que la phase stable pourrait être la phase anatase, à
basse température. Pourtant en ce qui concerne TiO2, il semble bien établi
expérimentalement que la phase anatase est une phase métastable [41, 64].

1Dans ce paragraphe, nous ne discutons que les travaux dans lesquels les
états de semi-c÷ur 3s et 3p sont annoncés comme explicitement inclus dans
la valence (cf Ÿ 5.2)

2Deux calculs FLAPW trouvent la phase ® plus stable [57, 58], mais le traitement
des électrons de semi-c÷ur n'y est pas bien dé�ni. Un calcul FPLMTO trouve la phase
® plus stable, maisc=a n'est pas optimisé [59]
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Ceci nous conforte donc dans l'idée que le titane est actuellement mal décrit
par les calculsab initio.

Il y a tout de même une exception notable pour TiO2 : un calcul avec
un pseudopotentiel de Teter [65] donne la phase rutile plus stable avec une
valeur de la di�érence d'énergie proche de l'expérience [66].



Chapitre 3

Constantes élastiques

Nous avons besoin d'un calcul très précis des constantes élastiques, car
celles de la phase! ne sont pas connues expérimentalement. Il me faut donc
un calcul de référence, a�n de pouvoir m'appuyer sur lui pour l'ajustement
du potentiel inter-atomique. De plus, les di�érences d'énergie de point zéro
entre phases, que je souhaite calculer à partir des constantes élastiques,
sont des quantités faibles. C'est pourquoi j'ai développé un protocole pour
les calculer. Au même titre que les paramètres de maille et les modules de
rigidité, les valeurs des constantes élastiques permettent de véri�er en pro-
fondeur la �abilité des calculsab initio quand on dispose d'une comparaison
expérimentale.

De plus, pour obtenir les potentiels inter-atomiques de la dynamique
moléculaire, décrits en détail au chapitre 8, nous devons ajuster les para-
mètres du modèle choisi (cf. Ÿ 4.2) sur des données expérimentales ouab
initio . L'avantage des donnéesab initio est de pouvoir fournir un jeu de don-
nées complet et cohérent, ce qui n'est pas souvent possible avec les données
expérimentales. Ajuster un potentiel inter-atomique, consiste à modéliser
le mieux possible une surface de potentiel qui dépend de la position des
atomes. La première à chose à faire pour décrire correctement cette surface
est de modéliser l'énergie du cristal autour de sa région de stabilité. Pour
cela nous avons besoin de connaître les constantes élastiques du cristal.

Dans tout ce qui suit, la présentation se limite aux cristaux non piézo-
électriques et en l'absence de champ électromagnétique externe. De plus,
le cristal est soumis à des changements isothermes. Il faut donc utiliser
l'énergie libre de Helmholtz, qui est égale à l'énergie interne du cristal à
température nulle (0 K). Dans ce cas, dans la région proche de la posi-
tion d'équilibre des atomes, on peut considérer l'énergie du solide comme
une fonction quadratique des paramètres du solide. Lorsqu'on exerce une
contrainte sur le cristal, celui-ci se déforme, modi�ant les paramètres qui
le décrivent. Ce sont les déformations homogènes du cristal. Dans la région
proche de l'équilibre, le développement quadratique de l'énergie permet
d'exprimer une relation linéaire entre la contrainte et la déformation : c'est
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la loi de Hooke. Cette relation est dé�nie grâce aux constantes élastiques.
Les constantes élastiques permettent aussi de dé�nir la stabilité méca-

nique du cristal face aux déformations. En e�et, pour que le point d'équilibre
soit un point d'équilibre stable, il faut que la forme quadratique de l'énergie
soit dé�nie positive, ce qui impose des conditions aux constantes élastiques.

3.1 Dé�nitions

3.1.1 Expression de l'énergie et du tenseur des
constantes élastiques

On dé�nit la déformation " de la manière suivante : soitx1, x2, x3 les
coordonnées avant déformation le long d'axes quelconques etX 1 = x1 + u1,
X 2 = x2 + u2, X 3 = x3 + u3 les coordonnées après déformation,E l'énergie
et V0 le volume d'équilibre en l'absence de contrainte sur le système. Alors
le tenseur des déformations se dé�nit par :

" ij =
1
2

(
@ui
@xj

+
@uj
@xi

) (3.1)

Si on e�ectue un développement quadratique de l'énergie par rapport aux
variables" ij on obtient :

E
V0

=
E0

V0
+

X

ij

Cij " ij +
1
2

X

ijkl

Cijkl " ij " kl (3.2)

avec

Cijkl =
1
V0

µ
@2E

@"ij @"kl

¶

"=0

Cij =
1
V0

µ
@E
@"ij

¶

"=0

(3.3)

Le tenseurCijkl est appelé tenseur des constantes élastiques. De plus, le
théorème de Schwartz permet d'écrire l'égalité des dérivées croisées :

@2E
@"ij @"kl

=
@2E

@"kl @"ij
(3.4)

Cijkl = Cklij (3.5)

3.1.2 Tenseur des contraintes et équilibre mécanique

Le tenseur des contraintes est dé�ni par :

¾ij =
1
V0

µ
@E
@"ij

¶
(3.6)
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On se place près d'un point d'équilibre, c'est-à-dire d'un minimum de l'éner-
gie donc :

Cij =
1
V0

µ
@E
@"ij

¶

"=0

= 0 (3.7)

Alors :

¾ij =
X

kl

Cijkl " kl (3.8)

Le tenseur des constantes élastiquesCijkl donne donc la relation linéaire
entre la déformation et la contrainte (loi de Hooke). On a alors la relation
suivante pour la matrice décrivant le réseau de Bravais initiala et le réseau
déforméa0 (les matricesa et a0 sont dé�nies par les coordonnées des trois
vecteurs du réseau de Bravais) :

a0 = ( Id + ")a (3.9)

où Id est la matrice identité.

3.1.3 Notation de Voigt

" et ¾étant des matrices symétriques, on peut réduire leur représentation
à un vecteur de dimension 6. Le changement de représentation s'applique
aussi à la matrice des constantes élastiques. La première paire d'indices
correspond à l'indice de¾et la deuxième paire correspond à l'indice de" :
Cijkl ! CIJ avecij ! I et kl ! J . Par exemple,C1312 ! C56 car 13 ! 5 et
12 ! 6. Le tenseurCij (qui à l'équilibre est nul, équation (3.7)) se contracte
de la même manière que les tenseurs" et ¾.

Dans la suite, les indices contractés vont de 1 à 6 et sont toujours notés
en majuscules pour éviter la confusion avec les indices non contractés, car
certains tenseurs ne se di�érencient dans leur notation que par le nombre
d'indices. Par exemple, le tenseurCij d'ordre 2 qui devient CI ne doit pas
être confondu avec la matriceCIJ qui est la notation contractée du tenseur
d'ordre 4 Cijkl . On peut alors écrire sous forme matricielle :

¾=

0

B
B
B
B
B
B
@

¾1

¾2

¾3

¾4

¾5

¾6

1

C
C
C
C
C
C
A

=

0

B
B
B
B
B
B
@

C11 C12 C13 C14 C15 C16

C22 C23 C24 C25 C26

C33 C34 C35 C36

C44 C45 C46

C55 C56

C66

1

C
C
C
C
C
C
A

0

B
B
B
B
B
B
@

"1

"2

"3

"4

"5

"6

1

C
C
C
C
C
C
A

(3.10)

On donne seulement le triangle supérieur, la relation (3.5) permettant de
déduire le triangle inférieur. En écriture matricielle condensée, on a :

¾ = C " (3.11)
E
V0

=
E0

V0
+

V0

2
¾:" (3.12)



38 SECTION 3.2

où ¾et " sont des vecteurs colonnes à 6 composantes etC est une matrice
de dimension6£ 6. L'avantage de cette notation introduite par Voigt est de
faciliter l'écriture du tenseur d'ordre 4,Cijkl . Cependant pour" , un facteur
1
2 doit être introduit pour compenser les doubles comptages. En e�et, pour
¾, l'équation matricielle en notation réduite (eq. 3.11) donne 6 termes dans
la somme alors que dans l'équation (3.8), il y a3 £ 3 = 9 termes dans la
somme. Les termes de part et d'autre de la diagonale sont comptés 2 fois
dans (3.8) et une seule fois dans la notation réduite. Pour tenir compte de
cette di�érence on dé�nit la correspondance entre la matrice3 £ 3 et le
vecteur de dimension 6 de la façon suivante :

0

@
¾11 ¾12 ¾13

¾12 ¾22 ¾23

¾13 ¾23 ¾33

1

A !

0

@
¾1 ¾6 ¾5

¾6 ¾2 ¾4

¾5 ¾4 ¾3

1

A (3.13)

0

@
"11 "12 "13

"12 "22 "23

"13 "23 "33

1

A !

0

@
"1

1
2"6

1
2"5

1
2"6 "2

1
2"4

1
2"5

1
2"4 "3

1

A (3.14)

3.2 Constantes élastiques pour les phases
du titane

3.2.1 Cristal à symétrie hexagonale

Tenseur des constantes élastiques

Pour les cristaux de symétrie hexagonale, le tenseur des constantes élas-
tiques se simpli�e par symétrie. L'explication et le résultat de ces simpli�-
cations sont donnés dans [67] et prennent la forme suivante :

C =

0

B
B
B
B
B
B
@

C11 C12 C13 0 0 0
C12 C11 C13 0 0 0
C13 C13 C33 0 0 0
0 0 0 C44 0 0
0 0 0 0 C44 0
0 0 0 0 0 C66

1

C
C
C
C
C
C
A

(3.15)

C66 =
1
2

(C11 ¡ C12) (3.16)

Les conditions de stabilité mécanique sont obtenues en imposant que les
valeurs propres de la matrice C soient positives :

(
C44 ¸ 0

C11 ¡ C12 ¸ 0
(3.17)
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(C11 + C33 + C12) §
q

(C11 + C33 + C12)2 ¡ 4((C11 ¡ C12)C33 ¡ 2C2
13) ¸ 0

La dernière condition est équivalente à :
(

(C11 + C33 + C12) ¸ 0

((C11 ¡ C12)C33 ¡ 2C2
13) ¸ 0

(3.18)

(produit et somme positifs).

Déformations

Pour calculer les constantes élastiques, on impose une déformation au
cristal et on étudie sa réponse (contraintes et énergie). Plusieurs déforma-
tions di�érentes doivent être appliquées pour calculer entièrement le tenseur
des constantes élastiques. Nous présentons ici celles que nous avons choisies.
Dans ce qui suit± est un incrément in�nitésimal.

1. Déformation par dilatation (symétries du cristal inchangées) :

X 1 = x1(1 + ±)
X 2 = x2(1 + ±)
X 3 = x3(1 + ±)

" =

0

B
B
B
B
B
B
@

±
±
±
0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

¾=

0

B
B
B
B
B
B
@

(C11 + C12 + C13)±
(C11 + C12 + C13)±

(2C13 + C33)±
0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

(3.19)

E = 9BV V0
±2

2
BV = 2C11 +2 C12 +4 C13 + C33

9

2. Déformation par allongement suivantxy (isotrope dans le plan de
base) (symétries du cristal inchangées) :

X 1 = x1(1 + ±)
X 2 = x2(1 + ±)
X 3 = x3

E = V0(C11 + C12)±2

" =

0

B
B
B
B
B
B
@

±
±
0
0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

¾=

0

B
B
B
B
B
B
@

(C11 + C12)±
(C11 + C12)±

2C13±
0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

(3.20)

3. Déformation par allongement suivantz (symétries du cristal inchan-
gées) :

X 1 = x1

X 2 = x2

X 3 = x3(1 + ±)
E = V0C33

±2

2

" =

0

B
B
B
B
B
B
@

0
0
±
0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

¾=

0

B
B
B
B
B
B
@

C13±
C13±
C33±

0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

(3.21)
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4. Déformation par allongement suivantx (le cristal devient monocli-
nique) :

X 1 = x1(1 + ±)
X 2 = x2

X 3 = x3

E = V0C11
±2

2

" =

0

B
B
B
B
B
B
@

±
0
0
0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

¾=

0

B
B
B
B
B
B
@

C11±
C12±
C13±

0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

(3.22)

5. Déformation par cisaillement (le cristal devient triclinique) :

X 1 = x1 + ±x3

X 2 = x2 + ±x3

X 3 = x3 + ±(x1 + x2)
E = 4V0C44±2

" =

0

B
B
B
B
B
B
@

0
0
0
2±
2±
0

1

C
C
C
C
C
C
A

¾=

0

B
B
B
B
B
B
@

0
0
0

2C44±
2C44±

0

1

C
C
C
C
C
C
A

(3.23)

Ces di�érentes déformations vont nous permettre de calculer l'ensemble des
composantes du tenseur des constantes élastiques.

3.2.2 Cristal à symétrie cubique

Tenseur des constantes élastiques

Pour les cristaux de symétrie cubique, le tenseur des constantes élas-
tiques se simpli�e par symétrie [67] et prend la forme suivante :

C =

0

B
B
B
B
B
B
@

C11 C12 C12 0 0 0
C12 C11 C12 0 0 0
C12 C12 C11 0 0 0
0 0 0 C44 0 0
0 0 0 0 C44 0
0 0 0 0 0 C44

1

C
C
C
C
C
C
A

(3.24)

Conditions de stabilité mécanique :
8
><

>:

C11 ¡ C12 ¸ 0

C11 + 2C12 ¸ 0

C44 ¸ 0

(3.25)
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Déformations

1. Déformation par la dilatation (symétries du cristal inchangées) :

X 1 = x1(1 + ±)
X 2 = x2(1 + ±)
X 3 = x3(1 + ±)

" =

0

B
B
B
B
B
B
@

±
±
±
0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

¾=

0

B
B
B
B
B
B
@

(C11 + 2C12)±
(C11 + 2C12)±
(C11 + 2C12)±

0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

(3.26)

E = 9BV V0
±2

2
BV = C11 +2 C12

3

2. Déformation par allongement (le cristal devient quadratique) :

X 1 = x1(1 + ±)
X 2 = x2

X 3 = x3

E = V0C11
±2

2

" =

0

B
B
B
B
B
B
@

±
0
0
0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

¾=

0

B
B
B
B
B
B
@

C11±
C12±
C12±

0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

(3.27)

3. Déformation par cisaillement (le cristal devient rhomboédrique) :

X 1 = x1 + ±(x3 + x2)
X 2 = x2 + ±(x3 + x1)
X 3 = x3 + ±(x1 + x2)
E = 6V0C44±2

" =

0

B
B
B
B
B
B
@

0
0
0
2±
2±
2±

1

C
C
C
C
C
C
A

¾=

0

B
B
B
B
B
B
@

0
0
0

2C44±
2C44±
2C44±

1

C
C
C
C
C
C
A

(3.28)

3.3 Constantes élastiques internes

3.3.1 Introduction

La déformation appliquée au cristal peut provoquer une baisse de sy-
métrie du cristal. Il arrive que cette brisure de symétrie libère un degré
de liberté interne donnant lieu à une réponse interne du cristal à la défor-
mation. Ceci peut se produire quand la maille primitive contient plusieurs
atomes par maille. Les atomes peuvent alors bouger les uns par rapport
aux autres pendant la déformation et leurs positions ne sont plus données
uniquement par la déformation homogèner 0 = ( Id + ")r .

Les phases hexagonales® et ! du titane se décrivent avec, respective-
ment 2 et 3 atomes par maille (cf. tab. 2.1) et peuvent donc comporter
des déplacements internes. Il faut donc prendre en compte la contribution
aux constantes élastiques due aux déplacements internes pour obtenir les
constantes élastiques exactes.
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3.3.2 Dé�nitions

Nous suivons ici les notations de Cousins [68] [69]. Pour chaque atome¯
de la maille, la position de l'atome est maintenant donnée
par r 0̄ = ( Id + ")r ¯ + ! ¯ . Si l'un des atomes se trouve sur un site possédant
la symétrie d'inversion (r ! ¡ r ), alors ! ¯ est nul. En e�et l'équivalence
de r et ¡ r empêche l'atome de se déplacer préférentiellement dans une di-
rection. Par exemple pour la phase! , comme le groupe ponctuel6=mmm
possède la symétrie d'inversion, on peut prévoir que l'atome à l'origine de
la maille [0,0,0] ne se déplacera pas au cours de la déformation.

Déplacement interne

H = Id + " (3.29)

r 0̄ = H r ¯ + ! ¯ (3.30)

On appelle! ¯ le déplacement du sous-réseau¯ . On dé�nit le déplacement
interne comme :

³ ¸ = ! ¯ ¡ ! ® (3.31)

¸ étant un indice ordonné représentant les paires d'atomes®¯ . Des simpli-
�cations surviennent du fait que ³ ®¯ = ¡ ³ ¯® , donc on ne s'intéresse qu'aux
paires telles quē > ® . Par exemple s'il y a 4 atomes dans la maille :

³ 1 = ! 2 ¡ ! 1

³ 2 = ! 3 ¡ ! 2

³ 3 = ! 4 ¡ ! 3

³ 4 = ! 3 ¡ ! 1

³ 5 = ! 4 ¡ ! 2

³ 6 = ! 4 ¡ ! 1

Ce qui peut se représenter par un tableau (cf. 3.1).

Indépendance des déplacements internes

L'énergie d'un cristal ne dépend pas de sa localisation dans l'espace,
c'est-à-dire de la position de son barycentre. Elle ne dépend donc que de la
position relative des atomes les uns par rapport aux autres. C'est pourquoi
nous développons l'énergie en fonction de³ ¸ et non de! ®.

Comme la numérotation des atomes est arbitraire, la numérotation des
déplacements internes n'est pas entièrement �xée par cette méthode. S'il y a
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Tab. 3.1 � Dé�nition des déplacements internes³ ¸ à partir des déplace-
ments des sous-réseaux! ®.

! 1 ! 2 ! 3 ! 4

³ 1 ³ 2 ³ 3

³ 4 ³ 5

³ 6

N atomes di�érents, il y a N (N ¡ 1)=2 déplacements internes³ ¸ di�érents,
mais seulsN ¡ 1 sont indépendants, à cause de l'invariance du barycentre :

P
® m®! ®

P
® m®

= 0 (3.32)

Par exemple³ 4 = ! 3 ¡ ! 1 = ! 3 ¡ ! 2 + ! 2 ¡ ! 1 = ³ 2 + ³ 1. Ce qui se
voit facilement avec la représentation en tableau (tab. 3.1). Donc pour 4
atomes dans la maille, les trois termes³ 1, ³ 2 et ³ 3 su�sent à décrire les
déplacements internes.

Expression de l'énergie totale et des tenseurs des constantes
élastiques internes

Si on fait un développement limité de l'énergie à l'ordre 2, les variables
" ij ne sont plus su�santes, il faut utiliser aussi les variables³ ¸

i .

E
V0

=
E0

V0
+

X

I

CI " I +
X

i¸

D ¸
i ³ ¸

i +
1
2

X

IJ

CIJ " I " J +
X

i¸J

D ¸
iJ ³ ¸

i " J

+
1
2

X

i¸j¹

E ¸¹
ij ³ ¸

i ³ ¹
j (3.33)

où

D ¸
i =

1
V0

µ
@E
@³̧i

¶

"=0 ;³ =0

(3.34)

D ¸
iJ =

1
V0

µ
@2E

@³̧i @"ij

¶

"=0 ;³ =0

(3.35)

E ¸¹
ij =

1
V0

Ã
@2E

@³̧i @³¹j

!

"=0 ;³ =0

(3.36)

Les constantes élastiques,CIJ et CI sont dé�nies comme au Ÿ 3.1. Pour les
mêmes raisons queCIJ = CJI (3.5) on a E ¸¹

ij = E ¹¸
ji .

Les indices minusculesi sont les indices d'espace (de 1 à 3) et les indices
majusculesJ les indices de la déformation (de 1 à 6).J est un indice réduit
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de Voigt, comme expliqué au Ÿ 3.1.3. Pour passer en notation de Voigt, il
faut introduire des facteurs 1/2 dans le tenseurD, comme pour le tenseur" .
On appelle dans la littérature, les tenseursE et D tenseurs des constantes
élastiques internes. Nous appelleronsE le tenseur des constantes élastiques
internes, etD le tenseur des constantes élastiques internes croisées.

Comme le déplacement interne est une réponse à la déformation, on peut
e�ectuer un développement limité de³ ¸ par rapport à " . Il n'y a pas de
terme constant car par dé�nition des déplacements internes³ ¸ = 0 quand
" = 0. Au 2ème ordre :

³ ¸
i =

X

J

A ¸
iJ " J +

1
2

X

IJ

A ¸
iJI " J " I (3.37)

où A, d'ordre 3, est le tenseur des contraintes internes etJ l'indice de Voigt.

Equilibre mécanique et tenseur des contraintes internes

On se place près d'un point d'équilibre mécanique donc d'un minimum
de l'énergie :

µ
@E
@"I

¶

"=0 ;³ ¸ =0

= 0 (3.38)

µ
@E
@³̧i

¶

"; ³ ¸ =0

= 0 (3.39)

La dérivée @E
@³̧i

doit être nulle pour tout " , car à chaque" correspond un

unique point d'équilibre ³ ¸ qui minimise l'énergie. Si on utilise (3.38) et
(3.39) pour le cristal à l'équilibre (i.e." = 0), on trouve :

CI = 0 (3.40)

D ¸
i = 0 (3.41)

Comme D ¸
i = 0, si on remplace³ ¸

i par son expression en fonction de"
(3.37) dans E (3.33), alors un développement à l'ordre 1 de³ ¸

i est su�sant
pour obtenir un développement à l'ordre 2 par rapport à" . Donc

³ ¸
i =

X

J

A ¸
iJ " J (3.42)

Si maintenant nous exploitons la condition donnée par (3.39) pour toute
déformation " nous trouvons :

X

I

D ¸
iI " I +

X

j¹

E ¸¹
ij ³ ¹

j = 0 (3.43)
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En remplaçant³ ¹
j grâce à (3.42) on obtient une fonction linéaire qui dépend

uniquement des variables" I . Cette fonction doit être nulle quelque soit la
valeur des" I , donc chacun des termes est nul :

8I; D ¸
iI +

X

j¹

E ¸¹
ij A ¹

jI = 0 (3.44)

Le tenseurA s'obtient donc à partir du tenseurE et D en inversant l'équa-
tion (3.44).

Contribution du déplacement interne aux constantes élastiques
totales

Les constantes élastiques totales se dé�nissent comme les termes d'ordre
2 (ou la dérivée seconde) en" une fois les³ ¸

i éliminés grâce à (3.42). En
utilisant (3.40),(3.41) et (3.44) on peut simpli�er les constantes élastiques
totales, et on obtient :

Ctot
IJ = CIJ ¡

X

ij¸¹

A ¸
iI A ¹

jJ E ¸¹
ij (3.45)

La contribution aux constantes élastiques due aux déplacements internes
est donc :

C int
IJ =

X

ij¸¹

A ¸
iI A ¹

jJ E ¸¹
ij (3.46)

C'est cette contribution qu'il va nous falloir évaluer. Nous verrons que pour
le titane en phase® cette contribution représente une correction qui peut
représenter jusqu'à 40 % de la constante élastique.

Le nombre d'éléments à évaluer pour les tenseursD et E est important.
Par exemple pour la phase! , D a 36 éléments etE en a 27. Heureusement
la symétrie du cristal induit de nombreuses simpli�cations, comme pour le
tenseur des constantes élastiquesCIJ . Pour la phase®, l'étude des symétries
des constantes élastiques internes a déjà été e�ectuée [70].

Pour la phase! ce travail n'avait jamais encore été e�ectué. Nous pré-
sentons en annexe C comment les symétries peuvent réduire le nombre
d'éléments indépendants. Les résultats qui en découlent sont rassemblés au
Ÿ 7.1.1 pour la phase! .

3.3.3 Constantes élastiques internes pour la phase ®

La phase ® possède 2 atomes dans la maille. Il existe donc un seul
vecteur ³ , et les indiceş disparaissent. L'atome 1 se situe [1/3, 2/3, 1/4]
et l'atome 2 en [2/3, 1/3, 3/4].
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Expression des tenseurs D, E, A et C int

Grâce aux symétries du cristal, le nombre d'éléments indépendants est
réduit à un seul élément pour le tenseur D, et à 2 pour le tenseur E (cf.
annexe C et [70]) :

D =

0

@
0 0 0 0 0 2d
d ¡ d 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1

A (3.47)

e11 = E =

0

@
e11 0 0
0 e11 0
0 0 e33

1

A (3.48)

On en déduit A grâce à (3.44)

A =

0

@
0 0 0 0 0 2a
a ¡ a 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1

A avec a = d=e11 (3.49)

(3.50)

et grâce à (3.46)

Ctot
IJ = CIJ ¡ C int

IJ (3.51)

C int
11 = C int

22 = C int
66 = ¡ C int

12 = a2e11 =
d2

e11
(3.52)

Expression de l'énergie totale et de la force

Avec les déformations que nous avons choisies, seul l'allongement suivant
x sera a�ecté par un déplacement interne suivanty. Dans le cas de la phase
®, nous avons donc :

E
V0

=
E0

V0
+

1
2

X

IJ

CIJ " I " J +
X

iJ

D iJ (! 2
i ¡ ! 1

i )" J

+
1
2

X

i

E ii (! 2
i ¡ ! 1

i )2 (3.53)

La force ressentie par l'atome 2 est égale à :

F 2
i =

@E
@!2i

= V0

X

J

D iJ " J +
X

j

E ij (! 2
j ¡ ! 1

j ) (3.54)

et comme¾I = 1
V0

@E
@"I

:

¾I =
X

J

CIJ " J +
X

j

D jI (! 2
j ¡ ! 1

j ) (3.55)

Le premier terme est la loi de Hooke et le second terme représente la contri-
bution des déplacements internes.
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3.4 Méthode numérique standard pour
l'évaluation des constantes élastiques

3.4.1 Calcul des dérivées secondes de l'énergie

Pour évaluer chacun des tenseurs, il faut calculer la dérivée seconde de
l'énergie par rapport aux variables qui conviennent. Pour cela, di�érentes
méthodes existent dans la littérature.

Ajustement

Le plus souvent, la dérivée seconde est évaluée en calculant l'énergie par
rapport aux variables de dérivation, et en ajustant cette courbe sur un mo-
dèle analytique [71�74]. La dérivée seconde s'obtient alors par une formule
analytique dépendant des paramètres de l'ajustement. Cette méthode peut
demander beaucoup de temps de calcul suivant le nombre de points de la
courbe que l'on souhaite. De plus elle dépend du modèle d'ajustement (les
plus généraux sont des polynômes, mais pour le module de rigidité on peut
utiliser les équations d'état), car un bon modèle demandera très peu de
points à ajuster pour donner de bons résultats.

Dérivation numérique

On peut aussi utiliser les formules de dérivations numériques [75, 76].
Généralement, plus la formule est précise, plus il y a de points à évaluer.

3.4.2 Calcul des dérivées premières de la contrainte

Méthode standard ab initio

C'est sur la base du calcul de la contrainte (cf. Ÿ 1.3.1) que Nielsen et
Martin ont développé le calcul du tenseur des constantes élastiques dans les
calculsab initio. Une fois le tenseur des contraintes calculé, ils ont utilisé la
loi de Hooke (3.8) pour calculer¾=±qui nous donne la valeur de la constante
élastique [77].

Limite de la méthode standard

Cependant nous verrons au chapitre 7.1 que cette méthode n'est pas la
mieux adaptée pour les calculsab initio. En e�et il faut choisir une valeur de
la déformation très faible pour appliquer cette méthode de manière précise,
car elle consiste à calculer la dérivée par une méthode numérique d'ordre
3. Or pour une déformation aussi faible, il faut un calcul très bien convergé
en nombre d'ondes planes, sinon le bruit numérique est trop important.
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3.4.3 Méthodes numériques pour les constantes
élastiques internes

La question de la contribution des degrés de liberté internes aux con-
stantes élastiques et assez peu traitée en règle générale. La plupart des
auteurs considèrent cette contribution comme su�samment faible pour ne
pas être évaluée [74, 78, 79], bien que très peu de littérature soit disponible
sur le sujet.

Relaxation atomique

La manière la plus simple de prendre en compte la contribution des
constantes élastiques internes, est de laisser les atomes se stabiliser à leur
position d'équilibre pour chaque déformation, ce qui dispense de toute étude
des symétries [75, 80].

Inconvénient de la relaxation

Cependant relaxer le système est beaucoup plus coûteux en temps de
calcul qu'un calcul statique. De plus dans nos méthodesab initio la précision
nécessaire pour calculer les constantes élastiques nous oblige à prendre un
nombre d'ondes planes important, ce qui rend ce type de calcul très lourd.
Comme l'étude des symétries n'a pas été faite, on ne peut pas savoir quelle
déformation va provoquer une relaxation des atomes, ce qui oblige à traiter
tous les cas possibles.

Etude des symétries du cristal

L'autre possibilité pour évaluer les constantes élastiques internes est la
voie que nous avons choisie de suivre, c'est-à-dire étudier les symétries du
cristal pour trouver la forme analytique de la contribution des constantes
élastiques internes. Dans ce cas, nous devons calculer la réponse aux dé-
placements atomiques en plus de la réponse à la déformation, mais nous
n'avons qu'un nombre réduit de réponses à calculer, et pas de relaxation
à faire, ce qui présente un grand avantage [72, 73, 77, 81, 82]. Toutefois,
l'étude des symétries des constantes élastiques internes est su�samment
di�cile pour que la majorité des auteurs lui préfère la relaxation, quand
l'étude des symétries n'a pas été e�ectuée.

3.4.4 Théorie de la perturbation de la fonctionnelle
de la densité

Evaluation de la dérivée seconde de l'énergie

Une autre méthode est disponible actuellement qui utilise la DFPT [83].
Son principe [84, 85] repose sur l'utilisation des dérivées premières des fonc-



CHAPITRE 3. CONSTANTES ÉLASTIQUES 49

tions d'onde par rapport à la perturbation (ici la déformation ou le déplace-
ment atomique) pour évaluer les dérivées secondes de l'énergie. Le calcul des
dérivées premières des fonctions d'onde se fait de manière autocohérente,
ce qui donne un calcul assez long. Mais une fois connues, on peut évaluer
très rapidement toutes les dérivées secondes que l'on souhaite.

Traitement des constantes élastiques internes

Hamann et coll. [84, 86] ont implémenté la prise en compte systématique
des constantes élastiques internes dans un calculab initio [87]. Ils calculent
l'ensemble des éléments des tenseursd et e grâce à la DFPT pour en déduire
la contribution des constantes élastiques internes. Même s'ils ne font pas
l'économie de calculer uniquement les éléments indépendants, ceci ne leur
coûte quasiment aucun temps de calcul supplémentaire, car le plus gros
du temps de calcul se passe dans l'évaluation des dérivées premières des
fonctions d'onde.

Cette méthode n'est pas encore un standard, car elle a été introduite
seulement en 2005. Cependant, de par sa facilité d'utilisation et ses faibles
temps de calcul, elle peut devenir rapidement une méthode de choix, pour
évaluer les constantes élastiques internes.

A�n d'avoir une méthode la plus précise possible, sans que les temps de
calcul deviennent prohibitifs, nous avons développé notre propre protocole
de calcul qui permet de mieux contrôler la précision du calcul par rapport
à l'état de l'art. Nous décrivons notre méthode au chapitre 7.1.

3.5 Méthode d'évaluation de l'énergie de
point zéro

L'énergie de point zéro peut apporter une contribution importante à
la stabilité relative des phases. Une méthode d'évaluation de cette énergie
repose sur son lien avec la température de DebyeµD . Nous allons voir com-
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ment nous pouvons évaluer la température de Debye par les calculsab initio
et ainsi évaluer la contribution de l'énergie de point zéro à la stabilité de la
phase® de Ti par rapport à la phase! .

3.5.1 Evaluation de la température de Debye

Dans le modèle de Debye le solide est considéré comme un milieu continu
élastique isotrope (dans la limite des grandes longueurs d'onde où la struc-
ture atomique n'est plus sentie). Le solide est alors décrit par des ondes
acoustiques, données par la relation! = ckqk. Cette représentation est
équivalente à décrire la région des faibleskqk pour les phonons acoustiques,
dont la dispersion est en première approximation linéaire enkqk.

Ce modèle permet d'expliquer la dépendance de la capacité calori�que
en T3 :

CV = ¡ T
µ

@2F
@T2

¶

V

(3.56)

CV = 3Nk
4¼4

5
T3

µ3
D

(3.57)

où F est l'énergie libre, k la constante de Boltzmann etN le nombre
d'atomes. Pour plus d'explications on se reportera au livre [88].

Le modèle de Debye est une approximation mais on peut dé�nirµD ex-
périmentalement par (3.57) en mesurant la capacité calori�queCV à basse
température. En e�et, à basse température, sans approximation, le terme
dominant est le terme enT3 dû aux phonons acoustiques. On obtient alors
un µD dépendant de la température, ce qui est en contradiction avec l'hy-
pothèse initiale du modèle de Debye.

On peut aussi dé�nir µD expérimentalement par des mesures de vitesse
du son (onde acoustique).

µ3
D =

µ
h
k

¶ 3 3N
4¼Vat

U3
m (3.58)

où Vat est le volume par atome etUm une vitesse moyenne du son qui est
reliée aux constantes élastiques. A T=0K, ces 2 approches doivent donner
le même résultat, et en e�et les résultats expérimentaux sont en bon accord
[89].

Les constantes élastiques permettent donc d'évaluerµD , en calculantUm .
L'équation reliant Um aux constantes élastiques est une équation intégrale
compliquée qui a donné lieu à des tabulations. Pour les cristaux de symétrie
cubique, des tables reliant les constantes élastiques àUm sont données dans
[90, 91] et pour les cristaux de symétrie hexagonale dans [92]. Une méthode
approchée sans table est aussi disponible [93]. Nous l'utiliserons par la suite
pour la phase cubique cc̄ .
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3.5.2 Lien entre l'énergie de point zéro et µD

Par dé�nition l'énergie de point zéro est :

EZP =
X

sq

1
2

~! sq (3.59)

où ! sq est la pulsation du phonon, la somme se faisant sur toutes les
branches de phononss et pour tous les vecteurs d'ondeq.

La distribution de fréquences des phonons est dé�nie parg(! )d! , le
nombre de fréquences comprises entre! et ! + d! . Elle est normalisée de
manière à ce que

Z
g(! )d! = 1 (3.60)

Alors (3.59) s'écrit :

EZP =
1
2

~3N
Z

g(! )!d! (3.61)

Wallace [94] dé�nit une température reliée à l'énergie de point zéro

µ1 =
4~
3k

Z
g(! )!d! (3.62)

Alors l'énergie de point zéro s'écrit :

EZP =
9
8

Nkµ1 (3.63)

Pour le modèle de Debye, la distribution de fréquences des phonons est
connue :

gD (! ) =
3! 2

! 3
D

; 0 · ! · ! D (3.64)

gD (! ) = 0 ; ! > ! D (3.65)

avec~! D = kµD . La valeur deµ1 est alors donnée par (3.62) :

µ1 =
4~
3k

Z ! D

0

3! 2

! 3
D

!d! =
~
3k

3! D = µD (3.66)

Ceci est une approximation valide à 15 % près dans la plupart des cas, mais
l'erreur peut atteindre 30 % dans certains cas (cf. [95]).
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3.5.3 Calcul de l'énergie de point zéro

Avec les constantes élastiquesab initio, nous pouvons donc calculerUm
à partir des tables. AvecUm nous évaluons la température de Debye. Fina-
lement, grâce à l'équation :

EZP =
9
8

NkµD (3.67)

nous estimons l'énergie de point zéro.
Nous calculerons au Ÿ7.7 l'énergie de point zéro des trois phase du titane

et discuterons de son in�uence sur la stabilité relative des phases.



Chapitre 4

Simulation à l'échelle atomique

4.1 Principe de la dynamique moléculaire

Les simulations par dynamique moléculaire sont très e�caces pour étu-
dier le comportement en température d'un matériau. De plus, on peut
prendre en compte sans hypothèse supplémentaire les e�ets anharmoniques
et les e�ets collectifs. La dynamique moléculaire permet d'avoir accès aussi
bien à l'évolution temporelle d'un système, qu'à la mesure de ses grandeurs
thermodynamiques. C'est donc une méthode de choix pour l'étude du dia-
gramme de phase du titane.

4.1.1 Algorithme d'évolution temporelle

La dynamique moléculaire permet d'étudier l'évolution au cours du
temps d'un système de N atomes en interaction. Pour cela on intègre les
équations de la mécanique classique :

m
d2r ®

dt2
= f® (4.1)

où ® parcourt les di�érents atomes. Pour résoudre ces 3N équations dif-
férentielles, il est nécessaire de pouvoir évaluer la force subie par chaque
atome et ensuite d'intégrer numériquement les équations di�érentielles.

Pour intégrer les équations di�érentielles, on utilise une technique stan-
dard de discrétisation des équations, au moyen d'un pas de temps±t. Plus
±t est faible, plus l'intégration numérique est précise, mais plus le temps
de calcul augmente. En pratique il su�t que ±t soit faible devant le temps
caractéristique d'évolution du système, c'est-à-dire un temps sur lequel les
forces peuvent être considérées comme quasi-constantes.

De nombreuses méthodes d'intégration temporelle existent, dont l'erreur
est généralement polynomiale en±t. La méthode qui est souvent utilisée en
dynamique moléculaire est l'algorithme de Verlet [96].
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Considérons que nous connaissons les positions de tous les atomes au
temps t et t ¡ ±t. Les positions à l'instantt + ±t s'obtiennent par :

r ®(t + ±t) = 2 r ®(t) ¡ r ®(t ¡ ±t) +
f®(t)
m

±t2 (4.2)

et les vitesses par :

v®(t) =
r ®(t + ±t) ¡ r ®(t ¡ ±t)

2±t
(4.3)

C'est une méthode dont l'erreur sur les positions est en±t4. Ce n'est donc
pas la plus précise qui existe, mais elle présente un certain nombre d'avan-
tages. C'est une méthode simple qui ne fait intervenir que les deux pas de
temps précédant celui que l'on souhaite calculer. On a donc besoin de sto-
cker en mémoire seulement 2 fois les positions des particules. L'algorithme
de Verlet est très stable numériquement. De plus il est invariant par rap-
port au renversement du temps, ce qui est une propriété fondamentale de la
mécanique classique, mais n'est pas respecté par des méthodes plus précises
et plus complexes comme la méthode de Runge-Kunta [97].

En pratique, il faut choisir un état initial à t = t0 constitué de la position
et de la vitesse de toutes les particules, mais il faut aussi les positions des
atomes àt = t0 + ±t. Pour cela on utilise une méthode moins précise, mais
nécessitant seulement un pas de temps précédent, l'algorithme de Taylor :

r ®(t + ±t) = r ®(t) + v®(t)±t +
f®(t)
m

±t2

2
(4.4)

Si on choisit un état initial "très éloigné" de l'état que l'on veut simuler,
le système va mettre un long moment avant d'atteindre cet état, et peut
se bloquer dans un état métastable. Pour que l'état initial ne soit pas trop
éloigné, on choisit, pour les solides cristallins, de prendre les positions ini-
tiales sur la structure géométrique parfaite. Pour initialiser les vitesses, on
choisit généralement une températureT0 et on tire au hasard les vitesses
suivant la distribution de Maxwell-Boltzmann. Cependant la température
du système à l'équilibre ne sera pasT0.

En e�et, le système simulé (N particules dans une boîte), n'échange ni
énergie ni particules avec l'extérieur. On est donc dans l'ensemble microca-
nonique, pour lequel l'énergie du système est conservée, mais pas la tem-
pérature. En pratique, environ la moitié de l'énergie cinétique est convertie
en énergie potentielle par conséquent la température d'équilibre est proche
de T0=2.

Cependant, on peut souvent vouloir imposer au système une tempéra-
ture ou une pression, c'est-à-dire passer de l'ensemble microcanonique, à
d'autres ensembles statistiques. Des extensions à la dynamique moléculaire
sont alors nécessaires, qui introduisent des degrés de liberté supplémen-
taires �ctifs. En choisissant bien les équations dynamiques régissant ces
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variables supplémentaires, on peut alors simuler des ensembles di�érents de
l'ensemble microcanonique. Les plus courants sont : l'ensemble canonique
avec la méthode de Nosé [98, 99] et l'ensemble à température et pression
constantes avec la méthode de Nosé-Andersen [98, 100] et de Parinello-
Rahman [101]

4.1.2 Conditions aux limites

Pour avoir un système physique réaliste, il est aussi important de traiter
correctement les conditions aux limites, c'est-à-dire l'interaction des parti-
cules avec les bords de la boîte. Selon le système physique que l'on veut
modéliser, on peut, entre autres, décider que les atomes du bord sont �xes,
ou qu'ils se ré�échissent parfaitement sur les parois. Dans notre cas, nous
voulons modéliser un solide macroscopique, constitué d'un nombre d'atomes
de l'ordre du nombre d'Avogadro. Nous ne pouvons pas prendre en compte
autant d'atomes dans un calcul, la taille du solide que nous allons modéli-
ser sera plutôt de l'ordre de 10 nm. Pour des solides aussi petits, les e�ets
de surfaces sont importants, alors que nous voulons modéliser le matériau
massif.

Pour éliminer ces e�ets de surfaces, on utilise généralement des condi-
tions aux limites périodiques, appelées aussi conditions de Born-Von Kár-
man. Celles-ci consistent à imaginer que la boîte de simulation est entourée
de copies d'elle-même. Un atome qui sort de la boîte par une face rentre
donc par la face opposée avec une vitesse identique. De même, un atome
placé près d'une face de la boîte interagit avec l'image de l'atome situé sur
la face opposée. Ainsi, on peut modéliser un système de taille in�nie avec un
nombre de particules raisonnable. Toutefois ce principe ne peut pas fonc-
tionner pour simuler des e�ets corrélés sur de très grandes échelles, on est
alors obligé d'utiliser un très grand nombre d'atomes ou de changer de type
de conditions aux limites.

4.2 Potentiels interatomiques
phénoménologiques

Nous avons vu au paragraphe précédent que pour intégrer les équations
de la dynamique moléculaire, il faut connaître la force s'exerçant sur chaque
atome. Nous devons donc connaîtreU(r 1; r 2; ::::; r N ) l'énergie potentielle du
système. La force se déduit parf® = ¡ @U

@r ®
.

Dans l'approximation de Born-Oppenheimer, les degrés de liberté des
électrons et des noyaux sont découplés. Ainsi on peut considérer que les
noyaux se déplacent dans un champ de potentiel moyen créé par les élec-
trons, ce qui nous permet de traiter à part les degrés de liberté électroniques.
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On peut pour cela utiliser les méthodesab initio, qui pour chaque valeur
des positions des N atomes du système, donnent l'énergie du système et les
forces exercées sur les atomes. Néanmoins, cette approche est très lourde
numériquement, et ne permet de traiter que de petits systèmes et avec un
faible nombre de pas de temps.

On a donc développé des potentiels interatomiques empiriques, permet-
tant d'obtenir le potentiel à N corps ressenti par les atomesU(r 1; r 2; ::::; r N )
à partir d'une formule analytique. Les paramètres de la formule analytique
sont ensuite ajustés sur des grandeurs expérimentales ou calculées du ma-
tériau.

La forme analytique utilisée pour modéliser les métaux est :

U(r 1; r 2; ::::; r N ) =
NX

®

F®

Ã
NX

j 6= i

f ¯ (r ®¯ )

!

+
1
2

NX

®

NX

j 6= i

©®¯ (r ®¯ ) (4.5)

où r ®¯ = r ® ¡ r ¯ et F®, f ¯ , ©®¯ dépendent de la méthode particulière
employée.

Cette forme de potentiel a été largement utilisée et avec succès pour
reproduire les propriétés thermodynamiques des métaux de transition. Elle
a été développée pour corriger des problèmes importants résultant de l'em-
ploi de potentiels de paires. Selon la forme deF®, f ¯ et ©®¯ on l'appelle
méthode de l'atome immergé (Embedded-Atom Method [102�104]) ou po-
tentiel de Finnis-Sinclair [105, 106], appelé aussi TB-SMA (Second-Moment
Approximation of the Tight-Binding scheme [107]).
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Chapitre 5

Pseudopotentiels

5.1 Positionnement du problème

Je présente ici les résultats pour Ti et TiO2, dans les approximations
usuelles de la DFT, a�n d'exposer les problèmes rencontrés. Ceci me per-
mettra de dé�nir la problématique de la stabilité des phases pour Ti et
TiO 2, ainsi que la problématique du rôle des électrons des semi-c÷ur dans
cette stabilité. En e�et, lors de la création du pseudopotentiel, nous de-
vons décider quels électrons nous traitons explicitement dans la valence et
quels électrons nous traitons implicitement en les �geant dans le c÷ur. Les
électrons de semi-c÷ur ayant un statut ambigu, nous pouvons les traiter ex-
plicitement ou implicitement. Nous verrons aux chapitres suivants l'étude
de ces problèmes.

5.1.1 Paramètres des calculs

Nous présentons ici, les paramètres des calculs que nous avons utilisés,
sauf mention du contraire.

Nous avons utilisé pour Ti comme pseudopotentiel traitant explicite-
ment les états de semi-c÷ur ("Sc Exp" dans les légendes), celui construit à
partir de la con�guration 3d44s0 avec comme rayons de coupurer s

c = 0:496
Bohr r p

c = 0:698r d
c = 0:496et comme partie locale le pseudopotentiel issu de

la 3s (cf. Ÿ 5.3.1). Nous avons étudié deux types de fonctionnelles d'échange
et corrélation : l'approximation de la densité locale, LDA, et la méthode du
gradient généralisée, GGA (cf. Ÿ 1.2). Le pseudopotentiel pour la GGA a
été construit exactement avec les mêmes paramètres que pour la LDA, en
utilisant la fonctionnelle GGA de PBE [16], au lieu de la fonctionnelle LDA
de PZ [6]. Dans toute la suite, nous appellerons ces 2 types de calculs, LDA
et GGA.

Pour Ti, le pseudopotentiel traitant les électrons de semi-c÷ur de ma-
nière implicite par la NLCC (cf. Ÿ 1.7, "Sc Imp" dans les légendes) est celui
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généré sur la con�guration3d04s24p2 avec la fonctionnelle LDA de PZ [6]
(cf. Ÿ 5.2). Dans toute la suite, nous appellerons ce calcul : LDA-NLCC.

Pour Ti, nous avons utilisé une énergie de coupureEcutof f de 350 Ry,
qui permet de converger le tenseur des contraintes à 2 kbar près. Notre
but est de calculer les constantes élastiques avec une grande précision. Pour
la description de la zone de Brillouin, nous avons utilisé la méthode des
tétraèdres [108] avec un maillage de12£ 12£ 8 pour la phase®, un maillage
de 14£ 14£ 14 pour la phasē et un maillage de8£ 8£ 10 pour la phase! .
Ces paramètres nous assurent une précision sur l'énergie totale de 1 meV.

Pour TiO2, le pseudopotentiel de l'oxygène est un pseudopotentiel de
type Troullier-Martins avec r s

c = 1:58 et r p
c = 1:47 Bohr. L'énergie de

coupure est de 350 Ry et nous avons pris un maillage de Monkhorst et Pack
[109] de6 £ 6 £ 6 pour les phases anatase et rutile.

Pour le cuivre nous avons utilisé une énergie de coupure de 1500 Ry et
une grille de6 £ 6 £ 6 points k, le pseudopotentiel du cuivre est décrit au
Ÿ 5.3.2, la partie locale est prise égale au pseudopotentiel issu de la3s.

5.1.2 Résultat standard DFT sur Ti

Nous nous intéressons à décrire le plus complètement possible l'état
fondamental des trois phases du titane. Nous commençons donc par chercher
les paramètres de maille théoriques et les di�érences d'énergie entre les trois
phases®, ¯ et ! .

Paramètres de maille et stabilité des phases

Il est habituel que la LDA sous-estime les paramètres de maille, mais
nous constatons que, dans le cas du titane, l'erreur est assez importante
(-3% colonne 3 table 5.1). La GGA corrige les paramètres de maille et
donne un bien meilleur accord avec l'expérience (-1 % colonne 4 table 5.1),
ce qui est son comportement standard. La phase! est prédite la plus stable
par ces 2 approximations, en contradiction avec les données expérimentales
(cf. Ÿ 2 et Ÿ 7.7.1).

Les paramètres de maille obtenus avec un pseudopotentiel traitant les
électrons de semi-c÷ur dans le c÷ur via la NLCC sont plus surprenants,
car ils sont surestimés par rapport à l'expérience (+2 %, colonne 2, table
5.1). Nous constatons aussi que le calcul LDA-NLCC renverse la stabilité
de la phase® par rapport à ! . Ce calcul est donc en accord qualitatif
avec l'expérience, bien qu'il soit sensé être moins précis. Nous en verrons
l'explication au Ÿ 5.2.

Dans tous les cas, la di�érence d'énergieE® - E¯ est toujours surestimée,
et l'amélioration apportée par la GGA surE ! - E® est à mettre en balance
avec la dégradation deE® - E¯ .
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On trouve la pression de transition® ! ! , en cherchant la pression où
les enthalpies des deux phases deviennent égales :

H = E + PV (5.1)

Les calculs traitant explicitement les électrons de semi-c÷ur ayant une stabi-
lité des phases incorrecte, nous trouvons une pression de transition négative.
Le calcul traitant implicitement les électrons de semi-c÷ur (LDA-NLCC),
donne une valeur surestimée de la pression de transition : 36 GPa au lieu
de 10 Gpa.

Tab. 5.1 � Comparaison des di�érents calculs avec l'expérience : para-
mètres de maille et stabilité relative des phases de Ti. Les
écarts par rapport aux valeurs expérimentales sont donnés
entre parenthèses. "Sc Imp" signi�e que les électrons de semi-
c÷ur sont traités implicitement et "Sc Exp" qu'ils sont traités
explicitement dans la valence.

LDA-NLCC LDA GGA Exp.
Sc Imp Sc Exp Sc Exp

® a (Bohr) 5.650 5.403 5.544 5.565 [110]
(1.7% ) (-2.8%) (-0.3%)

c=a 1.577 1.582 1.581 1.587 [110]
c (Bohr) 8.910 8.548 8.765 8.832

(1.0%) (-3.2%) (-0.7%)
¯ a (Bohr) 6.279 5.968 6.146 6.169a

(+1.8%) (-3.3%) (-0.4%)

E® - E¯ (meV) -95 -91 -108 -71, -45 [41]
! a (Bohr) 8.875 8.388 8.625 8.723b

(1.7%) (-3.8%) (-1.1%)
c=a 0.605 0.624 0.620 0.608b

c (Bohr) 5.369 5.234 5.348 5.304b

(1.2%) (-1.3%) (0.8%)

P®! ! (GPa) 36 -12 -4 10c

E ! - E® (meV) 34 -23 -5 12.4, 13.5c

aextrapolation à T= 0 K de [111]
bextrapolation à T= 0 K de [1]
ccf. Ÿ 7.7.1

Il convient de noter que le paramètre de maille expérimental de la phase
¯ a été obtenu par extrapolation à T=0K des données de la référence [111].
Nous avons pu déterminer expérimentalement des paramètres de maille très
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précis pour la phase®, par une expérience aux RX à basse température
grâce à une collaboration avec Hichem Dammak (cf. Ÿ 7.7.1). Pour la phase
! , nous ne possédons pas de données en température ; nous avons donc
extrapolé la valeur dea de [1] avec la dépendance en température de la
phase®. Les valeurs expérimentales dea et c=a de la phase! sont donc
moins précises.

Occupations des orbitales électroniques

Nous nous sommes intéressés à la localisation des électrons pour les
trois phases du titane (cf. tab. 5.2). Les 3 phases sont proches en terme
de structure électronique. Nous ne constatons pas de transfert important
d'électrons. Nous constatons un transfert de charge dans la phase! de
l'atome 2 (plan de base) vers l'atome 1 (plan médian).

Le titane métallique est proche de la con�guration atomique3s23p63d3:54s0:5.

Tab. 5.2 � Projection des fonctions d'onde du solide sur les orbitales ato-
miques. L'incomplétude nous donne le pourcentage d'électrons
perdus en projetant sur des orbitales atomiques.

3s 3p 3d 4s incomplétude
® 1.9 6.0 3.4(8) 0.5(7) 0.5 %
¯ 1.9 6.0 3.5(4) 0.5(3) 0.4 %
! atome 2 1.9 6.0 3.3(3) 0.5(5) 0.5 %
! atome 1 1.9 6.0 3.6(0) 0.5(4)

Il convient de remarquer que si nous utilisons uniquement l'orbitale3s
pour faire la projection (habituellement on prend une seule orbitale par
moment angulaire et on décrit la projection en terme de moment angulaire
uniquement) nous perdons 2 % de la charge. Or, en prenant également en
compte l'orbitale 4s, nous perdons très peu de charge (moins de 0.5 %).

Le fait que l'occupation de la3s soit un peu éloignée de 2 vient de la
méthode de Löwdin qui orthogonalise les fonctions d'onde atomiques entre
sites di�érents [112]. Il y a de ce fait une hybridation factice entre l'orbitale
4s et l'orbitale 3s. Si nous projetons uniquement sur la3s, on trouve une
occupation de 2.0 pour la3s.

Equation d'état

Le comportement d'un solide sous pression est décrit par son équation
d'état. Le module de rigidité B0 (cf. annexe B) et sa dérivée par rapport
à la pressionB 0

0 sont évalués expérimentalement par l'ajustement d'une
équation d'état P(V) (l'indice 0 indique queB et B 0 doivent être pris au
volume d'équilibre V0).
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Avec les résultatsab initio, nous pouvons de la même manière déterminer
B0 et B 0

0 en ajustant une équation d'état. L'énergie dans les calculs avec
ondes planes étant plus précise que la pression, on préfère généralement
utiliser les équations d'état sous la formeE(V). Nous avons utilisé la forme
de Murnaghan [113] :

E(V) =
B0V

B 0
0(B 0

0 ¡ 1)

"

B 0
0

µ
1 ¡

V0

V

¶
+

µ
V0

V

¶ B 0
0

¡ 1

#

+ E0 (5.2)

où E0 est l'énergie totale au volume d'équilibre.
Pour avoir B0 et B 0

0 comparables à l'expérience, nous devons calculer la
courbe E(V) avec une pression isotrope. Pour cela il faut optimiserc=a à
chaque volume pour les phases® et ! .

Les paramètresB 0
0 sont en général en assez bon accord avec l'expérience

et en accord entre eux. Les modules de rigiditéB0 sont assez di�érents
entre la LDA et la GGA. Ceci est expliqué au Ÿ 7.6, la di�érence vient
principalement de l'écart sur les volumes d'équilibreV0.

Le calcul LDA-NLCC donne desB0 presque identiques ou supérieurs à
ceux du calcul LDA , bien que le volume soit toujours plus grand. Ceci n'est
pas vraiment physique, puisque si le volume d'équilibre augmente, la cohé-
sion doit diminuer et doncB0 doit diminuer. Nous verrons au chapitre 5.2
que ce comportement est systématique et s'explique par le comportement
erroné du pseudopotentiel sans les états de semi-c÷ur (Ÿ 5.2).

5.1.3 Résultat standard DFT sur TiO 2

Nous trouvons également dans TiO2 un problème d'inversion de stabilité
relative des phases entre le calcul LDA traitant explicitement les électrons
de semi-c÷ur et le calcul NLCC-LDA. Les paramètres de maille dans le
calcul LDA-NLCC sont surestimés par rapport à l'expérience comme pour
Ti. Par contre, les paramètres de maille du calcul LDA sont en bien meilleur
accord avec l'expérience. Pour l'équation d'état du rutile et de l'anatase,
nous devons optimiser simultanément pour chaque volume les paramètres
c=aet u, ce qui rend le calcul de l'équation d'état assez lourd.

5.1.4 Discussion

Nous sommes donc confrontés à deux problèmes di�érents :
- d'une part il faut comprendre pourquoi le calcul LDA-NLCC qui nor-

malement est un calcul moins précis donne des résultats en accord qualitatif
avec l'expérience et très di�érents des résultats LDA traitant les électrons
de semi-c÷ur explicitement. Ceci est étudié au chapitre 5.2.

- d'autre part, nous voulons comprendre d'où vient l'erreur de la LDA
et de la GGA sur la stabilité relative des phases, a�n de pouvoir la corriger.
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Tab. 5.3 � Paramètres des équations d'état pour Ti et comparaison avec
l'expérience. Pour la phasē on ne dispose pas d'équation
d'état ajustée sur l'expérience. "Sc Imp" signi�e que les élec-
trons de semi-c÷ur sont traités implicitement et "Sc Exp"
qu'ils sont traités explicitement.

V0 (Bohr3/atome) B0 (GPa) B 0
0

® LDA Sc Exp 108.08 128 3.4
LDA-NLCC Sc Imp 123.17 126 3.9
GGA Sc Exp 116.64 114 3.4
Exp[114] à T amb 119.45 117 3.9
Exp [115] à T amb 119.11 111.7 3.7

¯ LDA Sc Exp 106.29 118 3.2
LDA-NLCC Sc Imp 123.80 128 3.7
GGA Sc Exp 116.08 104 3.1
Exp. 117.39a 99 [116]

! LDA Sc Exp 106.29 131 3.6
LDA-NLCC Sc Imp 122.17 128 3.9
GGA Sc Exp 114.85 115 3.6
Exp [114] à T amb 117.44 138 3.8
Exp [115] à T amb 117.85 105.3 3.7

aextrapolation à T= 0 K de [111]

La GGA a tendance à stabiliser la phase la moins dense, et donc renforce la
stabilité de la phase anatase par rapport à la phase rutile [62, 63] et de la
phase® par rapport à ! . Cependant cette stabilisation n'est pas su�sante
pour expliquer l'ordre des phases.

Le désaccord sur la stabilité des phases peut aussi être dû à l'énergie de
point zéro, qui n'est pas prise en compte dans notre calcul. A�n d'évaluer
l'énergie de point zéro, nous avons besoin d'évaluer de manière très précise
les constantes élastiquesab initio (cf. Ÿ 3.5). Ce que nous ferons au chapitre
7. Après cette correction, on ne modi�e pas qualitativement la stabilité
relative des phases. Comme le calcul LDA-NLCC est en accord qualitatif
avec l'expérience et que la di�érence entre le calcul LDA et le calcul LDA-
NLCC vient du traitement des électrons de semi-c÷ur, nous allons étudier
l'in�uence de ces électrons sur le calcul au paragraphe 5.3, et développer
une correction pour ces états au chapitre 6.
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Tab. 5.4 � Paramètres de maille (en Bohr) et paramètres des équations
d'état pour TiO 2 (module de rigidiré en GPa et volume d'équi-
libre en Bohr3/unité de TiO 2, énergie en meV). "Sc Imp" signi�e
que les électrons de semi-c÷ur sont traités implicitement et "Sc
Exp" qu'ils sont traités explicitement. Pour une revue des résul-
tats ab initio et expérimentaux des paramètres de maille et des
équations d'états, on peut regarder [63, 66].

LDA LDA-NLCC LDA [62] Exp.
Sc Exp Sc Imp Sc Exp

TiO 2 anatasea 7.089 7.390 7.058 7.147 [117]
(-0.8 %) (3.3 %) (-1.3%)

c=a 2.5128 2.5127 2.5526 2.512 [117]
c 17.813 18.569 18.017 17.956 [117]

(-0.8 %) (3.2 %) (0.3%)
u 0.2086 0.2074 0.208 [117]

B0 199 179§ 2 [118]
B 0

0 1.72 4.5 § 0:2 [118]
V0 223.8 224.4 224.4 229.9 [118]

TiO 2 rutile a 8.605 8.9173 8.592 8.668 [119]
(-0.7 %) (2.8 %) (-0.9%)

c=a 0.6411 0.6473 0.6434 0.6440 [119]
c 5.517 5.772 5.528 5.582 [119]

(-1.2 %) (3.5 %) (-0.9%)
u 0.3039 0.3036 0.305 [119]

B0 240 231 249 230§ 10 [120]
211§ 10 [118]

B 0
0 5.5 4.7 4.98 6.6 § 0:04 [120]

6.5 § 0:7 [118]

V0 204.24 229.49 204.0 209.7 [119]
Eana ¡ Erut -57.2 158.7 -20 62 [41]

5.2 Correction de c÷ur non linéaire

5.2.1 Statut des électrons de semi-c÷ur dans les
éléments de transitions

Localisation

La localisation prend plusieurs signi�cations dans cette thèse. Dans ce
chapitre la localisation des orbitales atomiques est dé�nie par le fait que l'or-
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bitale électronique se trouve plus ou moins proche du noyau. Au chapitre
6.1, nous introduirons la notion d'orbitale localisée pour la correction de
l'auto-interaction électronique. Dans ce cas nous ne parlons pas de l'exten-
sion que prend une orbitale par rapport aux noyaux, mais du fait qu'elle est
non nulle seulement dans une région bien dé�nie de l'espace, par opposition
aux orbitales de Bloch, qui sont périodiques.

De l'atome au solide

Le titane est de con�guration atomique1s22s22p63s23p63d24s2. Les élec-
trons 1s, 2s et 2p sont les électrons de c÷ur très profonds en énergie (cf.
tab. 5.5) et localisés très près du noyau (cf. �g. 5.1). Les électrons3d et
4s sont les électrons de valence, les plus hauts en énergie et beaucoup plus
délocalisés.

0 2 4 6 8 10
r (Bohr)

0

1

2

3

f n (
r)

 

1s
2s
2p
3s
3p
3d
4s

coeur semi-coeur

region valence

Fig. 5.1 � Orbitales de Kohn et Sham de l'atome de titane en DFT-LDA
pour la con�guration [Ar] 3s23p63d24s2.

Quant aux électrons3s et 3p, ils sont dits électrons de semi-c÷ur car
leur rôle est plus ambigu. En e�et, ils sont profonds en énergie (cf. tab. 5.5)
et ne participent pas à la liaison chimique : lorsqu'on les traite explicitement
dans le solide, leur densité est nulle au milieu de la liaison (cf. �g. 5.2) et
leur structure de bandes présente une très faible dispersion : la largeur de
bande des orbitales de Kohn-Sham3s est de 0.23 eV et la largeur3p de 0.97
eV. (cf. �g. 5.3).

Le cuivre est de con�guration atomique1s22s22p63s23p63d104s1. Il pos-
sède donc aussi des électrons de semi-c÷ur3s et 3p. Comme pour le titane,
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Fig. 5.2 � Densité des électrons de semi-c÷ur dans la phase® du titane en
DFT-LDA, quand ils sont traités explicitement dans la valence.
La coupe de la densité est faite suivanta le premier vecteur de
base du réseau direct.
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Fig. 5.3 � Structure de bandes DFT-LDA dans la gamme d'énergie corres-
pondant aux électrons de semi-c÷ur dans la phase® du titane.
La référence d'énergie est le niveau de Fermi théorique.
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Tab. 5.5 � Valeurs propres de l'atome de cuivre et de titane en DFT-LDA.

Cu " (eV) Ti " (eV)
C÷ur 1s2 -8833.4538 C÷ur 1s2 -4856.1361

2s2 -1060.4150 2s2 -535.4828
2p6 -916.4486 2p6 -443.9903

Semi-c÷ur 3s2 -114.1522 Semi-c÷ur 3s2 -62.2632
3p6 -72.0332 3p6 -38.7862

Valence 3d10 -5.3251 Valence 3d2 -4.4634
4s1 -4.8652 4s2 -4.6004

ils sont profonds en énergie (cf. tab. 5.5), et ne participent pas à la liaison
chimique : la largeur de bande3s est de 0.03 eV et celle de la bande3p
est de 0.15 eV. Les électrons de semi-c÷ur du cuivre sont plus profonds en
énergie que ceux du titane (cf. tab. 5.5), ce qui se re�ète dans les largeurs
de bande qui sont 6 fois plus faibles que dans le cas du titane.

Importance de l'interaction d'échange

Cependant, les électrons de semi-c÷ur se trouvent sur la même couche
que les électrons3d et leurs orbitales de Kohn-Sham se recouvrent spatiale-
ment (nous ne présentons que Ti, mais le comportement est identique pour
Cu cf. �g. 5.1). Leur interaction d'échange avec les électrons3d est donc
importante du fait de ce recouvrement spatial. Dans ce cas, il est important
de tenir compte correctement de cette interaction d'échange.

Nous avons vu au chapitre précédent que nous pouvions traiter explici-
tement les électrons de semi-c÷ur dans la valence, ce que nous détaillerons
au chapitre suivant, ou les traiter implicitement en NLCC (cf. chapitre 5.2).
C'est cette possibilité que nous allons maintenant explorer.

Dans notre groupe, il a été observé à plusieurs reprises une augmen-
tation systématique des volumes d'équilibre en NLCC par rapport à un
pseudopotentiel incluant les états de semi-c÷ur, et de manière corollaire
une augmentation ou une stagnation des modules de rigiditéB (tab. 5.6 et
[121]).

Nous avons également constaté que les stabilités relatives des phases®
et ! (Ti) d'une part, et rutile et anatase (TiO 2) d'autre part, est renversée
en NLCC. Nous étudions ici les raisons de ces di�érences.

Pour montrer que la compréhension que nous obtenons est cohérente
pour l'ensemble des métaux correspondant au remplissage de l'orbitale3d
(métaux de transition), et non pas spéci�quement liée au titane � l'un des
premiers métaux de transition � l'étude est aussi réalisée sur le cuivre mé-
tallique � l'un des derniers métaux de transition.
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Tab. 5.6 � Modules de rigidité et volumes d'équilibre de Cu2O [122], Cu, Ti et
TiO 2 suivant que les électrons de semi-c÷ur sont traités explicitement
dans la valence ou implicitement dans le c÷ur. "sans Sc" signi�e sans
semi-c÷ur et sans NLCC, "Sc Imp" que les électrons de semi-c÷ur sont
traités implicitement et "Sc Exp" qu'ils sont traités explicitement.

LDA LDA-NLCC LDA Exp.
Sc Exp Sc Imp sans Sc

Cu V0 (Bohr3) 73.4 74.5 74.1 79.4 [123]
Cu2O V0 (Bohr3) 122.3 130.4 131.3[124]

B (GPa) 136.1 147.7 112§ 8 [124]
TiO 2 anatase V0 (Bohr3) 223.8 253.5 229.9 [117]

rutile V0 (Bohr3) 204.2 229.5 209.7 [119]
B0 (GPa) 231 240 230§ 10 [120]

Ti ® V0 (Bohr3) 108.0 123.2 118.4 [110]
B0 (GPa) 129 126 110.0 [60]

¯ V 0 (Bohr3) 106.3 123.8 117.4a

B0 (GPa) 118 128 99 [116]
! V 0 (Bohr3) 106.3 123.8 116.5b

B0 (GPa) 130 128 105.3 [115]

aextrapolation à T= 0 K de [111]
bextrapolation à T= 0 K de [1]

Relaxation des électrons de semi-c÷ur

Pour savoir si les électrons de semi-c÷ur sont des électrons de c÷ur,
nous allons véri�er si la densité de semi-c÷ur est sensible ou non à l'envi-
ronnement chimique. Pour cela, nous avons fait des calculs atomiques avec
plusieurs con�gurations pour la valence. Ceux-ci con�rment (�g. 5.4) que
les électrons de semi-c÷ur ne peuvent pas être traités comme des électrons
de c÷ur pour le titane : la relaxation de ces états est trop importante.

Par opposition, les électrons de semi-c÷ur du cuivre sont insensibles à la
modi�cation de la valence (�g. 5.5) et se comportent comme des électrons
de c÷ur. Ceci n'est pas surprenant car les électrons3s et 3p du cuivre sont
bien plus profonds en énergie que ceux du titane (cf. tab. 5.5).

Localisation des électrons de semi-c÷ur

Nous pouvons quanti�er la modi�cation de la densité des électrons de
semi-c÷ur en évaluant leur localisation : sur la �gure 5.4, nous montrons
comment dé�nir la localisation pour les électrons de semi-c÷ur, en pre-
nant un rayon de localisation correspondant à la largeur à mi-hauteur de
la densité. D'autres possibilités existent pour évaluer la localisation comme
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Fig. 5.4 � Densité des électrons de semi-c÷ur de l'atome de titane selon
di�érentes con�gurations atomiques de la valence. C÷ur et semi-
c÷ur sont en con�guration [Ar] 3s23p6.
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Tab. 5.7 � Titane - Rayon de localisation en fonction de la con�guration
atomique de la valence et du paramètre du modèle (voir texte).

con�guration r localisation (Bohr)
3d44s0 1.394

3d3:54s0:5 1.392
3d24s2 1.380

3d04s24p2 1.342
3d04s0 1.330

densité modèle r localisation (Bohr)
p = 1:2 1.161
p = 1:4 0.996

le rayon moyen ou l'écart type sur le rayon moyen. L'avantage de cette
dé�nition, et qu'elle est très simple à calculer (cf. tab. 5.7).

Pour pouvoir explorer l'in�uence de la localisation des électrons de semi-
c÷ur, nous avons créé des densités modèles à partir d'un ajustement de la
densité des électrons de semi-c÷ur, obtenues sur la con�guration de valence
3d44s0 :

½p(r ) = p3½ajust (pr) (5.3)

Pour faire l'ajustement, nous avons fait deux ajustements (un pour
chaque orbitale) en utilisant la former lP(r )exp(¡ br) (où P est un po-
lynôme d'ordre 6,b un nombre positif et l le moment angulaire), pour les
orbitales 3s et 3p. Nous obtenons alors un très bon ajustement de la densité
½ajust (r ) à partir de la somme des deux ajustements :

½ajust (r ) = 2
¡
P3s(r )exp(¡ b3sr )

¢2
+ 6

¡
rP 3p(r )exp(¡ b3pr )

¢2
(5.4)

5.2.2 Pseudopotentiel NLCC adapté à
l'environnement du solide

Pour le titane, les électrons de semi-c÷ur ne peuvent pas être considérés
comme des électrons de c÷ur. Si cependant nous voulons créer un pseudo-
potentiel avec les électrons de semi-c÷ur �gés dans le c÷ur en utilisant la
NLCC, alors le pseudopotentiel sera très peu transférable. C'est-à-dire que
les résultats dépendront beaucoup de la con�guration d'origine du pseudo-
potentiel.

Si nous voulons que les résultats donnés par un pseudopotentiel NLCC
ne soient pas erronés, il faut que la con�guration sur laquelle il a été généré
soit proche de l'environnement chimique du titane dans le solide.
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Grâce au pseudopotentiel contenant les électrons de semi-c÷ur dans la
valence, nous pouvons laisser les électrons de semi-c÷ur relaxer dans le so-
lide, a�n de déterminer quelle est la con�guration atomique la plus proche
de l'environnement du solide. Pour cela nous avons projeté les fonctions
d'onde du solide sur les orbitales atomiques. Nous obtenons alors la con�-
guration 3s23p63d3:54s0:5 (cf. Ÿ 5.2).
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Fig. 5.6 � Comparaison de la densité des électrons de semi-c÷ur du so-
lide (phase® du titane) et de celle de l'atome (en con�guration
3s23p63d3:54s0:5).

Nous avons alors généré un pseudopotentiel NLCC pour cette con�gura-
tion avec r s

c = 1:5, r p
c = 1:7, r d

c = 0:5, et rNLCC = 0:8 Bohr. Nous obtenons
des résultats très proches de ceux obtenus en traitant les états de semi-c÷ur
explicitement pour l'ensemble des propriétés considérées (tab. 5.8).

Tab. 5.8 � Comparaison entre le calcul NLCC adapté à l'environnement
du solide (LDA NLCC adapté) et le calcul prenant en compte
explicitement les électrons de semi-c÷ur dans la valence (LDA
Sc Exp).

BV ® Veq ® Veq ¯ Veq ! E ! - E® E® - E¯

(GPa) (Bohr3/atome) (meV) (meV)
LDA-NLCC adapté 131 111.8 110.4 110.6 -18 -89

LDA Sc Exp 129 108.0 106.3 106.3 -23 -91
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La structure de bandes pour la phase® montre un écart maximum de
0.13 eV en traitant les électrons de semi-c÷ur en NLCC par rapport à
un calcul où ils sont traités explicitement dans la valence. La densité des
semi-c÷ur relaxée dans le solide est très proche de la densité des semi-c÷ur
atomique (�g. 5.6), ce qui nous con�rme que la con�guration atomique que
nous avons choisie est adaptée à l'environnement du solide.

Nous avons donc un point de départ correct pour pouvoir évaluer l'in-
�uence de la relaxation de la densité des électrons de semi-c÷ur introduite
en NLCC dans la fonctionnelle d'échange et corrélation.

E�et de la localisation des électrons de semi-c÷ur
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Fig. 5.7 � Evolution du volume d'équilibre des trois phases du titane en
NLCC en fonction du rayon de localisation des électrons de semi-
c÷ur. Le rayon de localisation évolue avec la con�guration de
valence (la con�guration atomique est précisée) et avec les den-
sités modèles de l'équation 5.3 (le paramètrep est précisé). Les
tirets représentent les volumes expérimentaux. "Sc Imp" signi�e
que les électrons de semi-c÷ur sont traités implicitement et "Sc
Exp" qu'ils sont traités explicitement.

La con�guration de départ du pseudopotentiel peut in�uencer le calcul
NLCC à deux niveaux. En modi�ant la densité des électrons de semi-c÷ur,
elle modi�e l'énergie d'échange et corrélationExc[½v + ½c]. La con�guration
de départ modi�e aussi le pseudopotentiel : si le pseudopotentiel est trans-
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Fig. 5.8 � Densité de l'orbitale3d (pic de gauche) et4s (pic de droite) du
titane selon di�érentes con�gurations atomiques de la valence.
C÷ur et semi-c÷ur sont en con�guration [Ar]3s23p6.

férable, l'in�uence doit être très faible. Nous allons dans un premier temps
négliger cette dernière.

Nous allons donc remplacer½c par la densité des électrons de semi-
c÷ur, que nous avons calculée au Ÿ 5.2.1 pour di�érentes con�gurations de
valence, et par les densités modèles eq. (5.4). Nous faisons ceci sans toucher
au pseudopotentiel : c'est-à-dire que nous utilisons une densité de c÷ur
di�érente de celle qui est à l'origine du pseudopotentiel.

Sur la �gure 5.7, nous avons tracé le volume d'équilibre théorique en
fonction du rayon de localisation tel que dé�ni �g. 5.4. Nous avons repré-
senté en en traits pleins les calculs pour la densité modèle et par des points
isolés certaines con�gurations atomiques dé�nies tab. 5.7. Nous reportons
également les résultats obtenus en traitant les états de semi-c÷ur explicite-
ment (�g. 5.7, symboles pleins bleus), ainsi que les volumes expérimentaux
(�g. 5.7, tirets).

Nous montrons que le volume d'équilibre des trois phases du titane dé-
pend fortement de la modi�cation de la densité des semi-c÷urs (cf. �g. 5.7).
L'in�uence de cette modi�cation est principalement due au changement de
localisation des électrons de semi-c÷ur.

L'évolution du volume n'est pas intuitive. En e�et nous pourrions penser
que plus les électrons de semi-c÷ur sont localisés, plus ils laissent de place
aux autres électrons, et que le volume doit diminuer avec la localisation.
En fait, nous constatons qu'il n'en est rien, car plus les électrons de semi-
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c÷ur sont localisés, plus l'orbitale4s se délocalise, alors que le maximum
de probabilité de présence de l'orbitale3d ne bouge pas (cf. �g. 5.8).

E�et de la con�guration atomique du pseudopotentiel
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Fig. 5.9 � Evolution du volume d'équilibre de la phase® en fonction de la
con�guration atomique de départ et de la localisation.

Nous allons maintenant voir que la modi�cation de la densité des semi-
c÷ur n'explique pas à elle seule, les modi�cations de volume que nous avons
observées dans le tableau 5.6.

Nous construisons le pseudopotentiel NLCC à partir de la con�guration
3s23p63d04s24p2 avecr s

c = 1:5, r p
c = 1:7, r d

c = 0:5, et rNLCC = 1:5 Bohr.
Nous avons fait pour ce pseudopotentiel la même étude que précédem-

ment. L'in�uence de la con�guration atomique de départ sur le volume
d'équilibre (�èche 1, �g. 5.9) est du même ordre que l'in�uence du rayon de
localisation (�èche 2, �g. 5.9). De plus, ces deux e�ets s'ajoutent entraînant
une modi�cation du volume de plus de 10 %, ce qui explique les grandes
di�érences trouvées aux tableaux 5.3 et 5.6.

En construisant un pseudopotentiel traitant implicitement les états de
semi-c÷ur en NLCC, sur la con�guration adaptée au solide, il reste ce-
pendant un écart de 3.5 % sur le volume par rapport au calcul traitant
explicitement les électrons de semi-c÷ur (tab. 5.8). Cette di�érence s'ex-
plique par l'e�et des rayons de coupure (cf. 5.2.3). En e�et, la région de
semi-c÷ur, où les orbitales de Kohn-Sham des électrons3d possèdent leur
maximum de densité de probabilité de présence, ne peut pas être décrite
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correctement par la composantes et p du pseudopotentiel : pour supprimer
les n÷uds des fonctions4s et 4p, nous devons choisir des rayons de coupure
r s

c et r p
c au delà du dernier n÷ud (1.2 Bohr) alors que la région de la valence

commence avant, à 0.5 Bohr (cf. �g. 5.1).

5.2.3 Cas du cuivre

Nous avons expliqué pour Ti les changements importants de volume que
nous avons constatés. Cependant ces explications ne s'appliquent pas à Cu :

² nous avons vu au paragraphe 5.2.1 que les électrons de semi-c÷ur de
Cu étaient des électrons insensibles à l'environnement chimique. Nous
trouvons d'ailleurs une modi�cation de volume beaucoup plus faible
pour Cu de 1.5 % (tab. 5.6).

² En fait, l'explication de la légère di�érence que nous trouvons dans les
volumes d'équilibre pour le cuivre, vient des rayons de coupure utilisés.
Les résultats que nous avons présentés sont obtenus avecr s

c = 1:5,
r p

c = 2:08, r d
c = 0:24 et rNLCC = 0:6 Bohr. Si nous diminuonsr p

c à
1:3 Bohr, alors l'accord du calcul avec états de semi-c÷ur est presque
parfait (73.16 Bohr3 pour 73.40 avec semi-c÷ur).

² Nous avons véri�é que le changement de con�guration n'a�ecte pas
le calcul en créant un pseudopotentiel sur la con�guration3d104s0

(Veq = 72:63Bohr3) et un pseudopotentiel sur la con�guration3d104s1

(Veq = 72:82 Bohr3).

5.2.4 Propriétés dépendant du volume

Dans l'approximation NLCC, le volume d'équilibre du titane est forte-
ment in�uencé par le changement de con�guration de la valence. Toutes
les propriétés physiques ayant une dépendance importante en fonction du
volume, risquent donc d'être a�ectées. La phase! apparaît expérimenta-
lement sous pression, ce qui fait deE ! ¡ E® une quantité dépendant du
volume. Nous allons maintenant montrer que ceci explique l'inversion de
stabilité que nous avons constatée.

Nous avons donc regardé l'in�uence du rayon de localisation et de la
con�guration sur E ! ¡ E® (�g. 5.10). La variation du volume d'équilibre
est e�ectivement su�samment importante pour que la stabilité relative des
phases® et ! soit renversée.

A contrario, la di�érence E¯ ¡ E® est beaucoup moins sensible aux
changements de volume (cf. �g. 5.11).

Nous constatons que si le volume croît (donc va vers le résultat expé-
rimental), l'évolution de E ! ¡ E® tend à restabiliser la phase®, ce qui est
l'évolution correcte si nous voulons améliorer l'accord avec l'expérience.
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Fig. 5.10 � Evolution de la stabilité des phases® et ! du titane en fonc-
tion du pseudopotentiel (cf. Ÿ 5.2.2) et du volume d'équilibre.
Ce dernier varie pour un pseudopotentiel donné à cause du
changement de localisation des électrons de semi-c÷ur que nous
faisons varier arti�ciellement comme au Ÿ 5.2.2.

Une autre propriété dépendant aussi fortement du volume est le module
de rigidité B (�g. 5.12). Nous verrons au Ÿ 7.6, que toutes les constantes
élastiques présentent cette dépendance en fonction du volume.

Pour résumer, certaines propriétés dépendent fortement du volume (ou
de la pression) et la di�érence d'énergieE ! ¡ E® en est une. Le volume
d'équilibre théorique dépend fortement de la façon dont est généré le pseu-
dopotentiel en NLCC. L'inversion de la stabilité des phases®et ! en NLCC-
LDA par rapport à la LDA traitant explicitement les électrons de semi-c÷ur
s'explique donc par la manière dont est généré le pseudopotentiel. Même
si la LDA-NLCC est en meilleur accord avec les paramètres de maille ex-
périmentaux et en accord qualitatif sur la stabilité relative des phases, ces
résultats ne sont pas représentatifs d'un calcul LDA de référence.

5.2.5 Conclusion

Nombre de propriétés de l'état fondamental dépendent de manière étroite
du volume d'équilibre. Or, le volume d'équilibre pour le titane est très sen-
sible à la façon dont sont considérés les électrons de semièc÷ur, ce qui ex-
plique les résultats assez di�érents trouvés dans la littérature, en particulier
pour la stabilité (par exemple [57] et [5]).
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Fig. 5.11 � Evolution des di�érences d'énergie entre phases du titane en
fonction du volume d'équilibre obtenu avec di�érents rayons de
localisation. La con�guration atomique du pseudopotentiel est
[Ar]3s23p63d3:54s0:5.

En ce qui concerne la stabilité relative des phases® et ! , nous pouvons
maintenant conclure que le résultat LDA de référence prédit la phase!
la plus stable. Le résultat NLCC n'était pas correct, cependant l'accord
qualitatif avec l'expérience sur la stabilité des phases n'était pas fortuit,
mais dû au meilleur accord du volume d'équilibre.

J'ai montré que la NLCC est une approximation supplémentaire qu'il
convient de contrôler soigneusement, et si malgré les problèmes de transféra-
bilité nous voulons créer un pseudopotentiel incluant les états de semi-c÷ur
dans le c÷ur, j'ai montré que la procédure à adopter est la suivante :

² Calcul de référence traitant explicitement les électrons de semi-c÷ur
² Calcul de la con�guration atomique correspondant à celle du solide

par projection sur les orbitales atomiques
² Génération du pseudopotentiel pour cette con�guration
J'ai obtenu alors des résultats NLCC-LDA proches des résultats LDA.

Dans le cas du cuivre, j'ai montré que le petit écart persistant est dû aux
rayons de coupure du pseudopotentiel.

Ceci peut être utile pour calculer de gros systèmes à base d'éléments
de transition, car la NLCC permet d'alléger les calculs en diminuant de
huit le nombre d'électrons à calculer. Toutefois il faut rester prudent lors
de l'utilisation d'un tel pseudopotentiel, car il faut que l'environnement
chimique se modi�e peu. Nous pouvons mettre à pro�t cette sensibilité du
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Fig. 5.12 � Evolution du module de rigidité de la phase® en fonction
du volume d'équilibre obtenu avec di�érents rayons de lo-
calisation. La con�guration atomique du pseudopotentiel est
3s23p63d3:54s0:5.

volume à l'environnement chimique, et nous en servir comme d'un test très
précis de la qualité de ce pseudopotentiel NLCC, en le comparant avec le
volume d'équilibre du calcul de référence.

A pseudopotentiel constant, le volume d'équilibre est surtout sensible à
la localisation des états de semi-c÷ur. Nous pouvons donc nous demander si
la LDA prédit correctement la localisation des états de semi-c÷ur. En e�et,
sur des états aussi localisés, nous savons que l'énergie d'auto-interaction
électronique est importante et que si nous corrigeons cette énergie (cor-
rection d'auto-interaction ou SIC) les états auront tendance à encore plus
se localiser. De plus, lorsque la localisation augmente alors toutes les pro-
priétés que nous avons étudiées ici évoluent vers un meilleur accord avec
l'expérience.

Nous pouvons traiter explicitement les électrons de semi-c÷ur en les in-
cluant dans le calcul comme électrons de valence. L'avantage est de pouvoir
prendre en compte l'e�et de la relaxation des électrons de semi-c÷ur quand
l'environnement chimique change, et de pouvoir décrire correctement la
région de semi-c÷ur qui est incluse dans la région de valence. Le gros désa-
vantage est d'alourdir considérablement les calculs, puisque nous aurons 8
électrons supplémentaires à traiter et comme ces électrons sont très localisés
� ils ne forment pas de liaison chimique et restent con�nés près du noyau
�, il faudra un nombre d'ondes planes important pour les décrire.
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D'autre part, pour ces états quasi-atomiques, nous pouvons nous de-
mander si la DFT-LDA est e�cace. On sait en e�et que dans l'atome,
l'approximation de Hartree-Fock, qui permet d'annuler complètement les
e�ets d'auto-interaction électronique (cf. chapitre 6.1) donne de meilleurs
résultats que la LDA [125].

5.3 Traitement explicite des électrons de
semi-c÷ur et développements
théoriques

Nous allons maintenant étudier en détail le calcul traitant les électrons
de semi-c÷ur de manière explicite dans la valence. Une di�culté se présente
dans ce cas, car nous devons prendre en compte deux orbitales de même mo-
ment angulaire (3s et 4s). Notre objectif est double : d'abord nous voulons
un calcul de référence pour le solide traitant les3s et les 4s avec la même
précision. Ensuite nous voulons disposer d'un formalisme multiprojecteur
a�n de pouvoir développer un pseudopotentiel corrigé de l'auto-interation
électronique.

5.3.1 E�et du désécrantage

Si nous voulons prendre en compte explicitement les électrons de semi-
c÷ur du titane, il faut considérer deux orbitales (3s et 4s) pour le moment
angulaire s. La façon standard de générer le pseudopotentiel dans ce cas
est d'appliquer la méthode BHS à l'orbitale3s (cf. Ÿ 1.6) et de considérer
l'orbitale 4s comme étant le premier état excité du pseudopotentiel ainsi
généré. Le gros désavantage de cette méthode est que, comme l'orbitale4s
ainsi générée n'est pas issue de la méthode BHS, il n'y a aucune raison
pour qu'elle respecte les quatre propriétés (1.37)-(1.40). En particulier, sa
valeur propre va être di�érente de la valeur propre de référence (cf. tab. 5.9
colonne 3) et la fonction d'onde ne va pas être égale à la fonction d'onde de
référence au-delà der 3s

c . Nous appellerons cette orbitale un état excité du
pseudopotentiel, l'état fondamental étant l'orbitale sur laquelle nous avons
pseudisé, c'est-à-dire l'orbitale3s.

Un second problème se pose alors au moment du désécrantage du pseu-
dopotentiel (cf. 1.6.5). En e�et, si nous désécrantons le pseudopotentiel en
calculant la densité de valence½v avec cette orbitale, nous allons introduire
une inexactitude dans le comportement du pseudopotentiel au-delà der 3s

c .
Dans FHIPP [126], les auteurs ont donc préféré ne pas désécranter

le pseudopotentiel avec cette orbitale, mais plutôt avec l'orbitale de ré-
férence. Malheureusement l'orbitale exacte comporte de nombreux n÷uds
(3 n÷uds), et la variation de la fonction d'onde au niveau de son premier
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Tab. 5.9 � Calcul des niveaux de l'atome de titane avec di�érents pseu-
dopotentiels. Erreur absolue en meV obtenue avec les di�érents
pseudopotentiels dans la con�guration fondamentale de l'atome
de Ti par rapport au calcul de référence. En première colonne les
valeurs propres de références (tous les électrons), en deuxième
colonne le pseudopotentiel désécranté avec l'orbitale4s de réfé-
rence (tous les électrons), en troisième colonne le pseudopoten-
tiel désécranté avec l'orbitale4s comme premier état excité du
pseudopotentiel généré sur la3s, en dernière colonne le pseu-
dopotentiel généré sur la con�guration [Ar]3s23p63d44s0. Les
rayons de coupure sont les mêmes pour les trois pseudopoten-
tiels : r s

c = 0:496r p
c = 0:698r d

c = 0:496en Bohr.

référence eV 4s référence 4s état excité 3d44s0

3s2 -62.2632 41 0 -27
3p6 -38.7862 38 0 21
3d2 -4.4634 30 0 38
4s2 -4.6004 -9 -24 -12
4p0 -1.5394 4 - 6 3
5s0 -0.0579 2 -2 0

n÷ud est très brutale, ce qui entraîne la présence d'une ondulation très
malvenue dans le pseudopotentiel (ligne verticale dans �g. 5.13). De plus,
la densité de valence½v, qui sert au désécrantage, n'est pas celle issue de la
solution du Hamiltonien contenant le pseudopotentiel. Ceci entraîne une in-
cohérence, qui nous fait perdre les quatre propriétés (1.37)-(1.40) sur tous
les moments angulaires : à cause de l'autocohérence sur la densité, l'en-
semble du Hamiltonien contenant le pseudopotentiel est a�ecté (cf. tab. 5.9
colonne 2).

Il est donc intéressant de pouvoir désécranter le pseudopotentiel de ma-
nière cohérente, c'est-à-dire avec l'orbitale4s comme état excité. Dans ce
cas, nous conservons les quatre propriétés (1.37)-(1.40) pour l'orbitale3s,
3p et 3d, mais pas pour l'orbitale4s (cf. tab. 5.9 colonne 3).

Nous avons étudié l'e�et de ces deux types de désécrantage sur la trans-
férabilité des pseudopotentiels (cf. tab. 5.10). Pour comparaison, nous avons
aussi généré un pseudopotentiel sur la con�guration [Ar]3s23p63d44s0, qui
présente l'avantage d'avoir l'orbitale4s vide, et sur lequel la question du
choix de l'orbitale pour la densité de désécrantage ne se pose pas (cf. tab. 5.9
colonne 4). L'analyse de la transférabilité, montre que le choix des auteurs
de FHIPP, est un bon choix pour désécranter. Nous avons testé de nom-
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Fig. 5.13 � Pseudopotentiel du titane généré en con�guration
[Ar]3s23p63d24s2 et désécranté avec l'orbitale4s exacte.

breuses con�gurations atomiques et en moyenne l'erreur sur les orbitales3d
et 4s est réduite quand nous désécrantons avec la fonction d'onde de réfé-
rence � ce sont ces orbitales qu'il faut décrire de manière précise. Cependant,
ce résultat dépend de la con�guration prise en compte, et en particulier les
orbitales n = 3 sont bien décrites dans une con�guration ionisée (tab. 5.10
état ionisé) et moins bien dans une con�guration neutre (tab. 5.10 état
neutre).

Le désécrantage avec la fonction d'onde4s de référence est donc plus
intéressant, mais nous devons nous débarrasser de l'ondulation du pseu-
dopotentiel due au premier n÷ud de l'orbitale4s. Pour cela, nous allons
appliquer la méthode de construction du pseudopotentiel à l'orbitale4s
avec le rayon de coupure de l'orbitale3s. Comme ce rayon se situe avant
le dernier n÷ud de l'orbitale 4s, il faut conserver un n÷ud pour la fonc-
tion d'onde 4s pseudisée. Donc la fonction d'onde4s pseudisée doit être le
premier état excité du pseudopotentiel que nous cherchons. Nous allons dé-
tailler les modi�cations apportées à la construction de BHS, mais dans son
principe ceci est applicable à toutes les constructions de pseudopotentiels à
norme conservée.

Pour la méthode de BHS, la première étape Ÿ 1.6.1 a déjà été e�ectuée.
Pour la deuxième étape Ÿ 1.6.2, le coe�cientcl est calculé de manière à ce
queÁps

1;l ne soit pas l'état de plus basse énergie, mais le premier état excité. Il
véri�e toujours "ps

l = "4s. Les troisième Ÿ 1.6.3 et quatrième étape Ÿ 1.6.4 ne
subissent aucune modi�cation. Cependant pour la quatrième étape des pré-
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Tab. 5.10 � Erreurs sur les valeurs propres obtenues avec les di�érents
pseudopotentiels par rapport au calcul atomique de référence.
De nombreuses autres con�gurations atomiques ont été calcu-
lées, nous en présentons seulement deux, représentatives des
écarts observés. La première ligne représente l'erreur absolue
en meV ; la deuxième ligne entre parenthèses donne le pour-
centage. En première colonne, le pseudopotentiel est désécranté
avec l'orbitale 4s état excité, en deuxième colonne, le pseudo-
potentiel est désécranté avec l'orbitale4s de référence et en
troisième colonne le potentiel est généré avec la con�guration
[Ar]3s23p63d44s0.

état neutre état ionisé

4s excité 4s exacte 3d4 4s0 4s excité 4s exacte 3d4 4s0

3s2 8 -33 -20 3s2 48 -7 7
(-0.01) (0.05) (0.03) (-0.06) (0.01) (-0.01)

3p6 8 -30 -14 3p6 45 -7 10
(-0.02) (0.07) (0.04) (-0.08) (0.01) (-0.02)

3d2 7 -23 -32 3d2 47 4 -6
(-0.12) (0.40) (0.57) (-0.24) (-0.02) (0.03)

4s1 28 14 16 4s0 65 41 47
(-0.52) (-0.25) (-0.30) (-0.38) (-0.24) (-0.28)

4p1 9 -1 0 4p0 37 18 23
(-0.42) (0.05) (0.00) (-0.30) (-0.15) (-0.19)

5s0 4 2 2 5s0 24 15 17
(-1.18) (-0.44) (-0.44) (-0.36) (-0.22) (-0.25)

cautions doivent être prises, car l'équation (1.48) devient indé�nie au point
où l'orbitale 4s s'annule. En pratique numériquement, nous ne sommes ja-
mais exactement sur le zéro de l'orbitale, cependant si un point du maillage
est très proche du zéro, il peut arriver que l'équation (1.48) devienne im-
précise numériquement (rapport de 2 nombres très petits). Nous n'avons
jamais rencontré ce problème dans les pseudopotentiels que nous avons gé-
nérés, excepté dans le cas où nous avons pris une grille très �ne, et seul un
point déviait légèrement de la courbe.

Nous avons donc généré une orbitale4s pseudiséeÁps
4s et le pseudopo-

tentiel vps
4s, tel que Áps

4s soit le premier état excité devps
4s. La fonction ainsi

obtenue est exacte au-delà der 3s
c = r 4s

c et sans n÷ud en deçà. Nous ap-
pellerons le désécrantage obtenu à partir de cette fonction, désécrantage
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lissé.
Nous avons fait les mêmes tests de transférabilité sur ce nouveau pseu-

dopotentiel à désécrantage lissé que précédemment. Les résultats des tests
de transférabilité montrent que ce pseudopotentiel se comporte comme le
pseudopotentiel désécranté avec la fonction d'onde exacte, comme nous pou-
vions nous y attendre, puisque le comportement des deux pseudopotentiels
est identique au-delà der 3s

c = r 4s
c .

Tab. 5.11 � Erreurs absolues en meV obtenues avec le pseudopotentiels à
désécrantage lissé pour di�érentes con�gurations atomiques.

état fondamental état neutre état ionisé
con�guration 3s23p63d24s2 3s23p63d24s14p1 3s23p63d24s0

3s -0.0368 -0.0302 -0.0051
3p -0.0358 -0.0292 -0.0061
3d -0.0299 -0.0239 0.0022
4s 0.0095 0.0143 0.0426
4p -0.0038 -0.0008 0.0189
5s -0.0016 0.0015 0.0149

Nous présentons tab. 5.11 les résultats de transférabilité pour une con�-
guration ionique et une con�guration neutre. L'avantage de ce pseudopo-
tentiel est qu'il ne présente pas d'ondulation due au premier n÷ud de la
4s (cf. �g.5.13). Sa représentation nécessite moins d'ondes planes dans le
calcul du solide, sans aucune perte de précision sur le pseudopotentiel.

En conclusion, nous avons donc montré qu'il était possible de créer un
pseudopotentiel compatible avec un état excité, et que nous réussissons à
inverser l'équation de Schrödinger même si la fonction d'onde de référence
présente un n÷ud. Nous trouvons que la manière la plus précise de dés-
écranter sans introduire de variations rapides dans le potentiel est d'utiliser
un désécrantage lissé. Ce problème de désécrantage se rencontre à chaque
fois que plusieurs orbitales de même moment angulaire sont occupées et a
conduit certains auteurs à utiliser des con�guration très ionisées pour la
génération du pseudopotentiel (Cd20+ [127], Zn20+ Cd20+ et Ga21+ [128]).
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Nous allons maintenant construire un second projecteur propre à l'orbi-
tale 4s.

5.3.2 Pseudopotentiel à projecteurs multiples

On appelle pseudopotentiel à projecteurs multiples, ou multiprojecteur,
un pseudopotentiel qui prend en compte plus d'une orbitale par moment
angulaire. Nous avons vu au paragraphe précédent que nous pouvions géné-
rer un pseudopotentiel à norme conservée sur l'orbitale4s qui soit cohérent
en terme de rayon de coupure avec le pseudopotentiel généré sur la3s. Il
peut donc être intéressant de prendre en compte ce pseudopotentiel grâce
au potentiel séparable (cf. Ÿ 1.8). Ceci permettra d'ajuster le pseudopoten-
tiel pour les couchesn = 3 et n = 4 et de désécranter le pseudopotentiel
de manière cohérente. La transférabilité du pseudopotentiel aura alors un
comportement identique pour les deux couches.

D'autre part pour générer un pseudopotentiel corrigé de l'auto-interaction
électronique (SIC) (cf. chapitre Ÿ 6) la création d'un pseudopotentiel à
projecteurs multiples est fondamentale puisque chaque orbitale ressent son
propre potentiel SIC. Il est donc impossible dans ce cas de considérer le
potentiel généré sur la3s comme une bonne approximation du potentiel
ressenti par la4s.

Théorie

A notre connaissance il existe deux tentatives pour créer des pseudo-
potentiels à projecteurs multiples à conservation de norme [36, 37]. Mais à
cause du problème de l'hermiticité du pseudopotentiel séparable, l'article
[36] préfère réaliser la moyenne des pseudopotentiels, ce qui induit une ap-
proximation. De même, l'article [37] préfère réintroduire une augmentation
de charge dans l'esprit des pseudopotentiels ultra-doux [31], pour obtenir
un pseudopotentiel hermitien, ce qui rend moins intéressant l'utilisation du
pseudopotentiel, car il cumule les inconvénients des pseudopotentiels ultra-
doux et des pseudopotentiels à conservation de norme.

Nous allons maintenant détailler pourquoi le formalisme présenté au
Ÿ 1.8 appliqué aux pseudopotentiels donne un opérateur non-hermitien.

Les pseudopotentiels3s et 4s sont générés indépendamment, et sont
arbitraires dans la région de c÷ur, ils n'ont donc aucune raison de donner
un opérateur hermitien.
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Soit vloc le potentiel que nous avons choisi comme potentiel local, le
potentiel séparable s'écrit alors

±vsep =
X

i;j

j(vps
i ¡ vloc)Á

ps
i i B ¡ 1

ij h(vps
j ¡ vloc)Á

ps
j j (5.5)

où i et j sont des indices parcourant le moment angulaire et le nombre
de projecteur par moment angulaire, etB ij = hÁps

i j(vps
j ¡ vloc)Á

ps
j i . Alors,

dans le sous-espace vectoriel engendré par lesÁps
i , ±vsep est un opérateur

hermitien si :

hÁps
i j±vsepÁ

ps
j i ¤ ¡ h Áps

j j±vsepÁ
ps
i i = B ji ¡ B ¤

ij = 0 (5.6)

±vsep est nul dans le reste de l'espace vectoriel, donc hermitien. Comme les
Áps

i sont solutions de l'équation de Schrödinger (1.42) :
·
¡

r
2

+ vps
i (r )

¸
Ãps

i (r ) = "ps
i Ãps

i (r ) (5.7)

alors

B ¤
ij ¡ B ji = ( " j ¡ " i )hÃ

ps
j jÃps

i i (5.8)

Le pseudopotentiel séparable est hermitien si et seulement si les fonctions
d'onde sont orthonormales. Le pseudopotentiel séparable traditionnel de
Kleinman-Bylander (cf. Ÿ 1.8.1) n'avait pas de problème d'hermiticité :
puisque chacune des fonctions d'onde possède un moment angulaire di�é-
rent, elles sont orthogonales entre elles. Mais dans notre cas, pour le moment
angulaire l = s nous avons deux projecteurs et l'équation (5.8) ne s'annule
pas pouri = 3s et j = 4s.

Il convient de noter que le pseudopotentiel séparable peut aussi se mettre
sous une autre forme développée par Vanderbilt [31], exactement équivalente
à la forme de Blöchl :

Soit ¯ i =
P

j B ¡ 1
ij (vps

i ¡ vloc)Á
ps
i (5.9)

alors ±vsep =
P

ij j¯ i i B ij h̄ j j (5.10)

Pour retrouver la forme de Blöchl il su�t de développer les̄ i :

±vsep =
X

ijkm

B ij B ¡ 1
mi j(vps

m ¡ vloc)Áps
m i B ¡ 1

kj h(vps
k ¡ vloc)Á

ps
k j (5.11)

±vsep =
X

mkj

±mj B ¡ 1
kj j(vps

m ¡ vloc)Áps
m ih(vps

k ¡ vloc)Á
ps
k j (5.12)

±vsep =
X

kj

j(vps
j ¡ vloc)Á

ps
j i B ¡ 1

kj h(vps
k ¡ vloc)Á

ps
k j (5.13)
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Développement

Pour obtenir un pseudopotentiel séparable hermitien par la méthode
BHS, nous allons orthogonaliser les 2 fonctions d'onde pseudisées3s et 4s,
en nous servant du fait qu'elles sont arbitraires en deçà du rayon de coupure
et qu'au-delà elles sont égales aux fonctions d'onde exactes qui sont déjà
orthonormales.

Pour la méthode de BHS, il y a un paramètre qui sert à dé�nir la fonction
d'onde en deçà du rayon de coupure, c'est le paramètre¸ de la fonction
f (x) = exp(x¸ ) (cf. Ÿ 1.6.2). La méthode BHS choisit arbitrairement de
�xer ¸ à 3.5. Nous allons nous a�ranchir de cette contrainte et calculeŗ
pour l'orbitale 4s pseudisée de manière à imposer la conditionhÁps

4sjÁ
ps
3si = 0

1.
Nous avons donc développé une méthode générale qui permet de générer

un pseudopotentiel à norme conservée ajusté sur deux énergies di�érentes
par moment angulaire, une correspondant au niveau3s et l'autre au niveau
4s, sans problème d'hermiticité2.

Implantation et résultats dans le titane atomique et solide

La méthode a été implantée dans FHIPP. Une très faible modi�cation
de ¸ de 3.5 à 3.50811, permet d'obtenir des orbitales orthonormales. La
modi�cation est très faible, car les orbitales sont déjà quasiment orthonor-
males. Sur la �gure 5.14, nous pouvons constater que le potentiel4s en trait
plein noir est assez di�érent du potentiel3s en trait mixte bleu. La fonction
d'onde 4s issue du Hamiltonien avec multiprojecteur et celle issue du Ha-
miltonien avec le pseudopotentiel à désécrantage lissé sont assez semblables
(�g. 5.15), la discontinuité dans la courbe n'est pas signi�cative, car elle
vient du zéro de l'orbitale (pourcentage d'un nombre qui se rapproche de
zéro).

Dans le solide, nous avons choisi pour tous les pseudopotentiels présen-
tés, la partie locale comme étant égale au pseudopotentiel issu de la3s.

Les résultats dans le solide montrent que le pseudopotentiel à projec-
teurs multiples donne des résultats très proches des pseudopotentiels du
paragraphe précédent aussi bien pour les paramètres de maille que pour

1Ceci n'est possible que si nous autorisons l'orbitale supplémentaire à avoir 1 n÷ud,
car on ne peut orthogonaliser 2 fonctions qui ne changent pas de signe. Cette précision
est inutile dans le cas de la méthode de BHS, car le choix des rayons de coupure nous
oblige à tenir compte du n÷ud, mais pour des méthodes qui permettent de prendre un
plus grand rayon de coupure, comme la méthode de Troullier-Martins, il est possible que
le rayon de coupure choisi soit au-delà du dernier n÷ud de l'orbitale supplémentaire.
Dans ce cas, on supprime le n÷ud de l'orbitale supplémentaire et il n'est plus possible
de l'orthogonaliser.

2Avec la méthode BHS nous pouvons même aller jusqu'à trois orbitales prises en
compte, si nous considérons le rayon de coupure de la troisième orbitale comme un
paramètre, choisi de manière à imposer l'orthogonalité.



88 SECTION 5.3

0 0,5 1 1,5 2

r (Bohr)

-60

-40

-20

0

V
(r

) 
  (

H
ar

tr
ee

)

V3s
ps

rc=0.496 

V3p
ps

rc=0.698 

V3d
ps

rc=0.496 

V4s
ps

rc=0.496 

Fig. 5.14 � Pseudopotentiel à projecteurs multiples du titane généré en
con�guration [Ar] 3s23p63d24s2 sur deux références (3s et 4s)
pour le moment angulaires. Les rayons de coupure sont en
Bohr.
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Fig. 5.15 � Di�érence entre la fonction d'onde4s issue du Hamiltonien
à projecteurs multiples et celle issue du Hamiltonien avec le
pseudopotentiel à désécrantage lissé.
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la structure de bandes et la stabilité relative des phases (cf. tab. 5.12 et
�g. 5.16). L'écart entre structures de bandes est un déplacement rigide un
peu di�érent pour chaque groupe de bandes. Si nous considérons que le
multiprojecteur est le calcul de référence, nous constatons que les écarts
sur la structure de bandes sont du même ordre de grandeur que les écarts
de transférabilité. Nous retrouvons aussi le fait que le pseudopotentiel à
désécrantage lissé est le plus précis. Nous avons ainsi véri�é que les pseu-
dopotentiels à un seul projecteur par moment angulaire, décrits au Ÿ 5.3.1,
pour lesquels nous avons obtenu les résultats standards (Ÿ 5.1.2 et Ÿ 5.1.3,
et tab. 5.6) sont des pseudopotentiels très précis et bien transférables au
solide. Ils peuvent nous servir comme calcul de référence.

Tab. 5.12 � Paramètres de maille, stabilité des phases et écart sur la
structure de bandes (cf. texte) entre un pseudopotentiel ha-
bituel et le pseudopotentiel à projecteurs multiples. Le pseu-
dopotentiel de l'oxygène est le pseudopotentiel BHS standard
(r s

c = 0:515et r p
c = 0:319partie locales). En première colonne,

le pseudopotentiel généré sur la con�guration [Ar]3p63d44s0,
en deuxième colonne le pseudopotentiel généré sur la con�-
guration [Ar]3s23p63d24s2 à désécrantage lissé et en dernière
colonne le multiprojecteur. Pour les trois dernières lignes, la
référence d'énergie est donnée par le multiprojecteur. Chaque
structure de bandes est référencée au niveau de Fermi théo-
rique du calcul.

Potentiel 3d4 4s0 3d2 4s2 multiprojecteur

Ti ® a (Bohr) 5.400 5.407 5.409
c (Bohr) 8.562 8.571 8.576

3s (meV) 40 -4 0
3p (meV) 60 -4 0

valence (meV) 90 40 0
TiO 2 rutile a (Bohr) 8.581 8.586

c (Bohr) 5.509 5.512
u 0.3038 0.3038

TiO 2 anatase a (Bohr) 7.066 7.066
c (Bohr) 17.790 17.821

u 0.2086 0.2084

Eana ¡ Erut (meV) -58.5 -61.0
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En ce qui concerne le temps de calcul, on pourrait penser que l'ajout
d'un projecteur allonge le temps de calcul, mais il n'en est rien, (1600 s
contre 2200 s sur la machine vectorielle NEC SX6 du CCRT). En e�et, le
calcul avec multiprojecteur converge plus rapidement que le calcul avec un
pseudopotentiel standard (7 itérations au lieu de 10). Ceci peut s'expliquer
par le fait que PWSCF prend, comme densité initiale, une densité formée
par la superposition des fonctions d'onde atomiques du pseudopotentiel. Le
fait de prendre en compte une orbitale supplémentaire dans le pseudopo-
tentiel permet donc d'améliorer le point de départ dans notre cas. Plus de
tests sont nécessaires pour con�rmer que cet e�et est général.
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Fig. 5.16 � Comparaison de la structure de bandes de Ti® obtenue avec
le pseudopotentiel désécranté avec l'orbitale pseudisée (points
noirs) et le multiprojecteur (en rouge cercle ouvert). Seule la
gamme d'énergie correspondant à la valence est montrée. Le
calcul est e�ectué au paramètre d'équilibre de chaque pseudo-
potentiel, la référence énergie est le niveau de Fermi théorique.

Application au cuivre

Pour montrer que notre méthode à projecteurs multiples peut s'appli-
quer facilement à tous les éléments correspondant au remplissage de la
couche3d, nous avons généré un pseudopotentiel à projecteurs multiples
pour le cuivre (con�guration [Ar]3s23p63d104s1). Pour faire le même type
de comparaison que pour Ti, nous avons aussi généré un pseudopotentiel
standard à désécrantage lissé sur la con�gurationCu+ , [Ar]3s23p63d104s0.
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Tab. 5.13 � Paramètre de maille du cuivre et déplacement "rigide" de la
structure de bandes entre un pseudopotentiel habituel et le
pseudopotentiel multiprojecteur. En première colonne, le pseu-
dopotentiel généré sur la con�guration [Ar]3s23p63d104s0, en
deuxième colonne le pseudopotentiel à projecteurs multiples
généré sur la con�guration [Ar]3s23p63d104s1.

3d10 4s0 multiprojecteur

a (Bohr) 6.647 6.647
3s (meV) -3 0
3p (meV) -1 0

valence (meV) -7 0
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Fig. 5.17 � Comparaison de la structure de bandes du cuivre obtenue avec
un pseudopotentiel standard (en noir cercle plein) et un multi-
projecteur (en rouge cercle ouvert). Seule la gamme d'énergie
correspondant à la valence est montrée. Le calcul est e�ectué au
paramètre d'équilibre de chaque pseudopotentiel, la référence
énergie est le niveau de Fermi théorique.

Pour les 2 pseudopotentiels nous avons pris les mêmes rayons de coupure :
r s

c = r p
c = 0:37 r d

c = 0:24 Bohr. Ces rayons sont extrêmement faibles,
conduisant à des pseudopotentiels très profonds.
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Le paramètre d'orthogonalisatioņ est modi�é signi�cativement, de 3.5
à 2.475. Excepté ce fait, toutes les conclusions qui s'appliquent à Ti sont ren-
forcés pour Cu : nous ne trouvons quasiment pas de di�érence (cf. tab. 5.13
et �g. 5.17). En particulier le temps de calcul pour le multiprojecteur est
plus faible que pour un pseudopotentiel standard, grâce à un nombre plus
faible d'itérations nécessaires pour atteindre l'auto-cohérence.

5.3.3 Conclusion

L'étude du désécrantage m'a permis de valider le choix du désécrantage
fait dans FHIPP, et j'ai apporté une amélioration à ce choix en introduisant
un désécrantage lissé. Par mon étude sur les pseudopotentiels à projecteurs
multiples nous avons montré que les pseudopotentiels monoprojecteurs que
nous avons générés décrivent avec précision l'orbitale4s même s'ils sont
générés sur l'orbitale3s. Un pseudopotentiel à projecteurs multiples n'est
donc pas nécessaire. Ceci s'explique par les très petits rayons de coupure
choisis pour les pseudopotentiels monoprojecteurs qui nécessitent l'utilisa-
tion d'un grand nombre d'ondes planes (Ecutof f = 350 Ry pour Ti et 1500
Ry pour Cu). Il sera donc intéressant de pro�ter de la plus grande précision
des pseudopotentiels à projecteurs multiples pour augmenter les rayons de
coupure et ainsi avoir des pseudopotentiels plus doux, dans le même esprit
que les potentiels ultra-doux [31]. Les méthodes que j'ai développées s'ap-
pliquent à tous les métaux de transition et je pense que ces conclusions
peuvent s'appliquer à tous les éléments.

Nous avons maintenant validé notre méthode de construction d'un pseu-
dopotentiel à projecteurs multiples. Nous allons pouvoir l'utiliser dans le
chapitre 6 pour créer un pseudopotentiel corrigé de l'auto-interaction élec-
tronique pour les électrons de semi-c÷ur.



Chapitre 6

Correction de
l'auto-interaction électronique

Nous avons vu que la modélisation du titane par les calculsab initio en
DFT présentait certains problèmes : paramètres de maille trop faibles, mo-
dules de rigidité trop grands et surtout inversion de la stabilité des phases
® et ! . La nécessité de prendre en compte les électrons de semi-c÷ur dans
le calcul (chapitre 5.2) pourrait expliquer une certaine imprécision sur les
pseudopotentiels, mais nous avons montré au chapitre 5.3 que les pseudo-
potentiels que nous avons développés sont très précis.

On trouve dans la littérature un problème identique d'inversion de sta-
bilité de phases en DFT-LDA, pour l'étain [129]. Les auteurs montrent que
l'erreur de la DFT-LDA vient principalement des électrons de semi-c÷ur
4d qui sont trop hauts en énergie [129]. La raison de cette erreur est attri-
buée à l'auto-interaction électronique (SIC), importante pour un état aussi
localisé. Une correction ad-hoc et empirique de cette auto-interaction est
ajustée pour retrouver le bon ordre des phases.

Nous allons donc utiliser la SIC pour le titane, a�n de mieux traiter les
électrons de semi-c÷ur.

Les états de semi-c÷ur ayant un caractère atomique dans le solide
(Ÿ 5.2.1), nous allons traiter la SIC dans une approximation atomique dans
le même esprit que la référence [130], non pas par une correction ad-hoc,
mais en établissant clairement nos fondements théoriques.

6.1 Présentation et discussion

6.1.1 Approximation de la LDA et erreur due à
l'auto-interaction électronique

Bien que la DFT-LDA soit une approximation très utile pour le calcul
dans le solide et donne souvent de bons résultats, on sait qu'elle induit des
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erreurs systématiques. Une de ces erreurs est la sous-estimation des lar-
geurs des bandes interdites dans les isolants et les semi-conducteurs. Cette
sous-estimation est souvent attribuée, au moins partiellement, à l'énergie
d'auto-interaction électronique résiduelle qui tend à repousser les niveaux
électroniques de valence à plus haute énergie. La LDA induit également
des erreurs systématiques pour les éléments de transition. Par exemple,
dans certains monoxydes de métaux de transition, la banded est prédite
plus haute en énergie que la bandep de l'oxygène, ce qui change la na-
ture de la bande interdite. Ces erreurs ont été attribuées au fait que les
électrons de la banded sont des électrons localisés, qui présentent donc
une auto-interaction électronique importante [131, 132]. Pour ces oxydes,
les propriétés magnétiques sont aussi généralement mal décrites. Dans le
cas des atomes, certains ions négatifs (H¡ , O¡ , F¡ ) sont prédits instables
par la DFT-LSDA. Ceci est dû principalement au comportement à longue
portée du potentiel ressenti par un électron. En e�et pour un ion de charge
Z , le potentiel LSDA ce comporte en¡ Z

r au lieu de ¡ (Z +1)
r , qui est la limite

électrostatique correcte, puisque l'électron ne doit pas ressentir sa propre
charge.

La prise en compte d'une correction pour l'auto-interaction électronique
(SIC) a permis dans de nombreux cas de résoudre ces problèmes.

6.1.2 Intérêt de la SIC pour le titane

Pour le titane nous avons vu au chapitre 5.2 que la localisation des
électrons de semi-c÷ur du titane joue un rôle important dans ses propriétés
d'équilibre, notamment sur la stabilité de la phase® par rapport à la phase
! . Or cette stabilité est mal prédite en LDA (cf. chapitre 2). Nous nous
sommes donc intéressés à la correction SIC pour les états de semi-c÷ur du
titane, car ces électrons sont encore plus localisés que les électrons de la
couche3d et donc mal décrits en LDA.

6.1.3 Correction de l'erreur SIC

Les premiers à avoir développé et appliqué cette méthode sont Perdew
et Zunger en 1981 [6].

Dans l'approche de Kohn et Sham, on remplace l'interaction mutuelle
des électrons par la somme d'un terme de Hartree et d'un terme d'échange
et corrélation. Le terme de Hartree est alors égal à :

EHartree [½] =
1
2

ZZ
½(r 1)½(r 2)
jr 1 ¡ r 2j

dr 1dr 2: (6.1)

Comme ½est la somme des densités de toutes les orbitales, on voit bien
qu'une orbitale va interagir avec elle-même par le terme de Hartree. Cette
énergie n'a pas de signi�cation physique, elle est introduite pour faciliter
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la résolution de l'équation en o�rant une dépendance en½facile à traiter.
Cette énergie est exactement compensée dans le terme exact d'échange.
Dans la théorie de Hartree-Fock, la corrélation est négligée, mais on inclut
l'échange de façon exacte. En DFT, nous sommes obligés d'approximer le
terme d'échange et le terme de corrélation. Au cours de cette approximation,
la compensation exacte entre les deux termes est perdue.

Comme une orbitaleÃi , de densité½i = jÃi j2, ne doit pas interagir avec
elle-même, on devrait donc avoir :

EHartree [½i ] + Exc[½i ] = 0 (6.2)

Si maintenant on fait une approximationE approx
xc on a :

±i = EHartree [½i ] + E approx
xc [½i ] 6= 0 (6.3)

Cette énergie d'auto-interaction d'un électron avec lui-même peut être cor-
rigée en dé�nissant une correction :

E SIC
xc = E approx

xc ¡
X

i

±i ; (6.4)

ce qui permet d'imposer la relation (6.2). Cette correction est appelée cor-
rection SIC (Self-Interaction Correction). Elle permet de dé�nir une fonc-
tionnelle de l'énergie corrigée de l'auto-interaction électronique :

E SIC [f Ái g] = Ts[f Ái g] +
R

½(r )v(r )d3r + EHartree [½] + E approx
xc [½]

¡
P

i (EHartree [½i ] + E approx
xc [½i ])

(6.5)

Il faut maintenant dériver les équations mono-électroniques comme pour
les équations de Kohn et Sham (cf. Ÿ 1.1.2). Cependant la fonctionnelle que
nous venons de dé�nir n'est pas invariante par transformation unitaire, ce
qui rend les équations complexes. Nous reviendrons sur ce problème dans
le paragraphe suivant Ÿ 6.1.4. Le terme supplémentaire dans la nouvelle
fonctionnelle dé�nit un terme supplémentaire dans le potentiel e�ectif que
nous appellerons potentiel SIC :

vSIC
i =

± ±i
±½i

= vHartree [½i ] + vxc[½i ] (6.6)

6.1.4 Problématique du solide

Contrairement à la DFT traditionnelle, la SIC impose un potentiel dif-
férent à chaque orbitale :vSIC

i . Ceci est dû au fait que la fonctionnelle que
nous venons de dé�nir n'est pas invariante par transformation unitaire, car
elle dépend explicitement de½i , et on ne peut pas recombiner les di�érents
termes comme nous l'avons fait pour la densité½car Exc n'est pas une
fonction linéaire de½.
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Nous ne pouvons donc pas simpli�er le système comme nous l'avons fait
pour les équations de Kohn et Sham : le système ne peut pas se mettre
sous la forme d'un problème aux valeurs propres et si on cherche tout de
même les vecteurs propres du Hamiltonien, ce ne seront pas des solutions
du problème.

Là est le désavantage majeur de la SIC, car trouver les vecteurs propres
et les valeurs propres est un problème simple bien connu des physiciens et
surtout, ce sont les vecteurs propres et valeurs propres du système qui pos-
sèdent un contenu physique. C'est pourquoi la SIC a suscité de nombreuses
réticences, et a été de nombreuses fois considérée comme étant un problème
mal dé�ni, tant dans son application pratique que dans son fondement même
[133�135].

Cependant Svane [136] a démontré sans ambiguïté que les équations
obtenues par la fonctionnelle (6.5) donnent bien une solution qui peut être
considérée comme une fonctionnelle de la densité :

E SIC [½] = min f Ái gE SIC [f Ái g] (6.7)

où le minimum est recherché parmi tous les ensembles de fonctionsf Ái g tels
que

P
i jÁi j2 = ½.

Pour retrouver l'interprétation habituelle des valeurs propres et vec-
teurs propres, on a introduit [137, 138] le concept d'orbitale localisée (celles
qui sont solutions du problème et minimisent l'énergie) et d'orbitales ca-
noniques (les vecteurs propres). Les unes sont reliées aux autres par une
transformation unitaire. L'équation aux valeurs propres s'écrit alors

Ã
1
2

r 2 + vext + vHartree [½] + vxc[½] +
occX

i

jvSIC
i Ái ihÁi j

!

jÃj i = " j jÃj i (6.8)

Ái =
X

j

Uij Ãj (6.9)

Les Ái sont les orbitales localisées et lesÃj les orbitales canoniques. Elles
sont reliées par une transformation unitaireU, qui est la matrice qui dia-
gonalise(¸ ) au minimum de la fonctionnelle (cf. Ÿ 1.1.2).

Pour résoudre le problème on utilise alors une double minimisation :
d'abord la minimisation habituelle sous forme de problème aux valeurs
propres. Ensuite, à partir des vecteurs propres, on cherche la transforma-
tion unitaire qui minimise l'énergie pour obtenir les orbitales localisées. Bien
sûr, chaque changement des orbitales localisées redé�nit le Hamiltonien et
donc les vecteurs propres. On doit donc procéder ainsi jusqu'à atteindre
l'auto-cohérence.

Le problème de cette double représentation (avec les orbitales localisées
et les orbitales canoniques) est crucial pour pouvoir appliquer la SIC dans
le solide. En e�et dans ce cas, les orbitales canoniques sont les orbitales de
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Bloch, qui sont complètement délocalisées dans tout le solide. A la limite
où le solide est in�ni, une orbitale de Bloch est étendue sur tout le solide, et
sa densité en chaque point de l'espace tend vers zéro. Leur correction SIC
±i est donc nulle. Il est donc très important de prendre en compte correcte-
ment le fait que les orbitales localisées et les orbitales canoniques peuvent
être très di�érente, et dans le solide il est impossible de considérer les orbi-
tales canoniques comme une bonne approximation des orbitales localisées
(à l'inverse de ce qui se passe dans l'atome).

A l'inverse dans l'atome, les orbitales canoniques sont déjà bien locali-
sées. Aussi la di�érence entre les orbitales canoniques et localisées est très
faible, et en pratique on peut négliger la double minimisation et revenir
à un problème aux valeurs propres [6]. Les orbitales canoniques sont alors
légèrement non-orthogonales (nous trouvons dans l'atome de titanehÁi jÁj i
de l'ordre de10¡ 3).

Comme les états de semi-c÷ur ont un caractère atomique marqué, nous
voulons corriger la SIC dans le solide, dans une approximation atomique.
C'est-à-dire que, dans le même esprit que l'approximation de c÷ur �gé
pour les pseudopotentiels, on suppose que l'orbitale localisée du solide reste
proche de l'orbitale atomique. On peut alors calculer la correction de l'auto-
interaction dans l'atome et transférer cette correction sans la recalculer dans
le solide. Cette approche est très peu coûteuse en temps de calcul, contrai-
rement à la SIC exacte, et a déjà donné de bons résultats [130, 139, 140].
Nous avons développé cette méthode par la création d'un pseudopotentiel
corrigé SIC, pour pouvoir l'appliquer aux électrons de semi-c÷ur du titane
dans la partie 6.

6.2 Correction dans l'atome

Nous devons d'abord calculer la SIC pour l'atome. Pour cela, comme
expliqué au Ÿ 6.1.3 nous résolvons pour tous les électrons de l'atome l'équa-
tion :

(¡r 2 ¡
Z
r

+ vHartree [½] + vxc[½] ¡ vSIC
i [½i ])Ãi = " i Ãi (6.10)

avec

vSIC
i [½i ] = vHartree [½i ] + vxc[½i ] (6.11)

½i = jÃi j2 et ½=
X

i

jÃi j2 (6.12)

L'échange et corrélation intervenant dans le potentiel SIC est pris spin-
polarisé, car nous corrigeons l'orbitale d'un électron (donc il n'est pas ap-
pareillé). Prendre l'échange et corrélation non spin-polarisé conduit à des
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Tab. 6.1 � Comparaison des valeurs propres (en eV) de l'atome Ti en
DFT-LDA et en DFT-SIC. Les valeurs propres expérimentales
sont tirées de [141] et sont les énergies d'ionisation correspon-
dant à un état �nal avec un trou (-6.82 3d24s2 ! 3d24s1, -9.92
3d24s2 ! 3d14s2).

LDA SIC Expérience

1s2 -4856.1361 -5007.9409
2s2 -535.4828 -563.0862
2s6 -443.9903 -478.1415
3s2 -62.2632 -70.5816
3p6 -38.7862 -46.6310
3d2 -4.4634 -10.5540 -9.92
4s2 -4.6004 -6.8993 -6.82

résultats moins en accord avec l'expérience [130]. Comme expliqué au Ÿ 6.1,
le fait de ne pas optimiser la transformation unitaire conduit à des orbitales
légèrement non orthogonales. Nous avons véri�é que l'écart à l'orthogonalité
est faible (< Á3sjÁ4s > = 2:10¡ 3 pour l'atome de titane).

On constate que la correction SIC permet d'obtenir des valeurs beaucoup
plus proches des valeurs expérimentales que la LDA simple (cf. tab. 6.1).
Cet e�et est bien connu, et vient du fait que le potentiel SIC se comporte
en ¡ 1

r , qui est la limite électrostatique correcte.
Bien que l'e�et sur les valeurs propres soit important (tab. 6.1), les

orbitales sont peu modi�ées par la SIC, sauf l'orbitale3d (cf. �g. 6.1).
Si nous regardons la localisation des orbitales, nous voyons un e�et faible
mais systématique : les électrons sont plus proches du noyau, donc plus
localisés, sauf pour l'orbitale4s qui est très étendue (jusqu'à 14 Bohr), et
pour laquelle il serait donc pertinent d'utiliser la transformation unitaire.

Nous avons dé�ni la position moyenne< r > et l'écart type ¾r de chaque
orbitale i par :

< r > =
Z

r½i (r )4¼r2dr (6.13)

¾r =

s Z
r 2½i (r )4¼r2dr¡ < r > 2 (6.14)

Nous reportons les résultats pour< r > et ¾r dans tab. 6.2 pour la LDA
et la SIC. Seul l'orbitale 3d change de manière signi�cative. Par ailleurs la
densité des électrons de semi-c÷ur3s et 3p n'est quasiment pas modi�ée
par la SIC : même si leur énergie est incorrecte en LDA, leur densité est
bien décrite.
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La correction SIC fait baisser l'énergie totale de l'atome de -23.1316 Ry,
dont seulement -1.5698 viennent de la contribution des électrons de valence.
Ce sont donc les électrons de c÷ur les plus localisés qui contribuent le plus
à la correction, comme nous nous y attendions.

La SIC in�uence beaucoup l'énergétique du système, mais modi�e peu
la densité électronique du système. Nous allons voir si cette modi�cation
est su�sante pour in�uencer les résultats des calculs dans le solide.

2 4 6 8 10
r (bohr)

-1

-0,5

0

0,5

1

f(
r)

  

3s

3d

4s

3p

3s LDA
3p LDA
3d LDA
3s LDA-SIC
3p LDA-SIC
3d LDA-SIC
4s LDA
4s LDA-SIC

Fig. 6.1 � Orbitales de semi-c÷ur et de valence de Ti en LDA (traits
pleins) et SIC (pointillés et tirets).

6.3 Approximation atomique pour le solide

6.3.1 Pseudopotentiel corrigé SIC

Pour introduire la correction SIC dans le solide, dans une approxima-
tion atomique, nous allons développer des pseudopotentiels, dans le même
esprit que Vogel [130], mais étendus au cas d'un élément de transition pour
la première fois. C'est pourquoi notre démarche s'éloigne de Vogel sur de
nombreux points, que nous allons maintenant expliquer.

Pour construire le pseudopotentiel on remplacevef f par :

vef f
i (r ) = vLDA

ef f (r ) ¡ vSIC
i [½i ] (6.15)

vLDA
ef f (r ) = ¡

Z
r

+ vHartree (r; ½) + vxc(r; ½) (6.16)
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Tab. 6.2 � Comparaison du rayon moyen et de son écart pour les orbitales
de Ti en DFT-LDA et en DFT-SIC.

LDA SIC Di�érence
(Bohr) < r > ¾ r < r > ¾ r < r > ¾ r

1s2 0.0697 0.0409 0.0695 0.0408 -0.3% -0.5%
2s2 0.3259 0.1393 0.3267 0.1394 -0.05% +0.06%
2s6 0.2904 0.1405 0.2893 0.1397 -0.4% -0.6%
3s2 1.0091 0.3976 1.0120 0.4000 -0.3% +0.6%
3p6 1.0879 0.4623 1.0901 0.4647 -0.2% +0.4%
3d2 1.6121 0.9693 1.5372 0.8749 -4.6% -9.7%
4s2 3.4834 1.3674 3.5291 1.4015 +1.3% +2.5%

Nous appliquons alors toutes les étapes de construction de la méthode
BHS (Ÿ 1.6) sur ce potentiel et sur les orbitales issues du calcul SIC avec tous
les électrons du paragraphe précédent. Nous devrions ensuite soustraire le
potentiel SIC pour chaque orbitale de valencei (vSIC

i [½ps
i ]) du pseudopoten-

tiel total et réévaluer le potentiel SIC dans le solide, puisque cette quantité
dépend des orbitales de valence. Nous ignorons cet étape. En faisant cela,
nous supposons donc que les orbitales localisées du solide sont proches des
orbitales localisées de l'atome (que nous avons prises égales aux orbitales
canoniques dans le cas de l'atome Ÿ 6.1).

Nous avons vu (Ÿ 5.1), que nous perdons très peu de charge en projetant
les fonctions d'onde du solide sur les orbitales atomiques. Comme les or-
bitales atomiques sont déjà bien localisées, nous pouvons penser que cette
approximation est bonne, même si elle n'est pas la solution optimale, au
sens où il existe sûrement une transformation unitaire qui localise encore
plus les électrons.

Cette méthode pour construire le pseudopotentiel est très di�érente de
celle de [130], qui dé�nit le pseudopotentiel SIC comme :

vps
i (r ) = vps

LDA (r ) ¡ vSIC
i [½ps

i ] (6.17)

où vps
LDA (r ) est un pseudopotentiel standard de la littérature, et½ps

i est la
densité de l'orbitale pseudiséei .

Avec notre méthode nous béné�cions de toute la précision des pseudo-
potentiels BHS, pour prendre en compte la correction SIC.

Comme nous voulons corriger les électrons de semi-c÷ur du titane, nous
avons deux orbitales à prendre en compte pour le moment angulaires, en
contraste avec [130]. Il est donc indispensable dans notre cas d'utiliser la
méthode des multiprojecteurs développée au Ÿ 5.3, carvSIC

3s [½ps
3s] est très

di�érent de vSIC
4s [½ps

4s] (les orbitales ne sont pas du tout localisées au même
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endroit) 1.
Nous avons donc construit un pseudopotentiel qui nous permet de corri-

ger l'auto-interaction électronique dans une approximation atomique.
Comme la correction n'intervient que dans le pseudopotentiel, le calcul dans
le solide sera tout à fait identique à un calcul standard. Ceci nous permet
donc d'éviter la très coûteuse minimisation suivant les transformations uni-
taires exposées au Ÿ 6.1.

6.3.2 Contrôle de l'interaction à longue portée

Quand ce pseudopotentiel est introduit dans le solide, une question se
pose immédiatement : comment traiter le comportement à longue portée en
¡ 1
r de la partie SIC du potentiel ? Sommes nous en train de modéliser un

système comme s'il était chargé ? Les auteurs de [130] décident de traiter
la question en coupant le pseudopotentiel au delà d'un certain rayon, pour
éviter le recouvrement des contributions SIC de di�érents sites atomiques.
Cependant, quand ils choisissent ce rayon de coupure en pratique, il n'est
pas plus petit que la taille de la maille du solide et donc le recouvrement
est toujours présent.

Ce recouvrement vient du choix que nous avons fait pour les orbitales
localisées : en prenant les orbitales atomiques, nous avons choisi des orbitales
localisées qui ne sont pas orthogonales entre elles de site à site. Donc les
Ái de l'équation (6.1.4) ne sont pas orthonormales, et la transformationU
(eq. 6.10) ne sera pas unitaire. Dans ce sens nous surcorrigeons les fonctions
d'onde du solide, puisqu'elles vont se projeter un peu plus d'une fois sur
une orbitale atomique donnée. Pour des orbitales atomiques bien localisées
dans l'espace, ce recouvrement doit être faible.

Le comportement en¡ 1
r n'est alors pas gênant car c'est le produit du

potentiel SIC avec la fonction d'onde localisée qui compte, comme le sou-
ligne [130]. La coupure du potentiel est donc inutile car c'est la décrois-
sance exponentielle de la fonction localisée, qui va "couper" la contribution
du pseudopotentiel SIC. Cette coupure ne serait utile que si nous voulions
imposer strictement l'absence de recouvrement, or en pratique cela néces-
siterait d'introduire une discontinuité dans le potentiel.

Les auteurs de [130] introduisent la coupure quand la contribution de-
vient faible pour ne pas produire de discontinuité. Cette coupure est donc
inutile et va simplement déplacer en bloc la structure de bande. Nous ne
l'avons donc pas prise en compte.

1Comme les orbitales exactes3s et 4s du calcul avec tous les électrons ne sont pas
orthogonales, il est plus di�cile d'obtenir hÁps

4s jÁps
3s i = 0 pour la construction du multipro-

jecteur. Comme nous avons négligé l'orthogonalité des fonctions d'onde3s et 4s exactes,
nous minimiseronshÁps

4s jÁps
3s i , mais négligerons sa contribution en prenantB ij = 0 dans

eq. (5.6).
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6.4 Résultats pour Ti

6.4.1 Correction de toutes les orbitales

Après avoir implémenté les développements nécessaires, nous avons en-
suite construit un pseudopotentiel corrigé de l'auto-interaction électronique
pour le titane, en prenant les mêmes rayons de coupure que pour le pseudo-
potentiel standard (r cs = 0:496, r cp = 0:698et r cd = 0:496Bohr) et comme
partie locale, le pseudopotentiel issu de l'orbitale3s, sans le potentiel SIC.
En e�et, s'il était dans la partie locale (cf. eq. 1.57), le potentiel SIC ne se-
rait pas en facteur d'une orbitale atomique. Il ne serait donc pas "coupé" et
introduirait une divergence dans le calcul : tout ce passerait comme si nous
avions chargé l'atome, or dans un solide in�ni cela donne une contribution
in�nie. De plus si nous revenons à l'équation (6.1.4), nous constatons bien
que le pseudopotentiel SIC est toujours associé à une orbitale localisée.

Fig. 6.2 � Ti ® - Densité d'états en LDA (trait �n) et en SIC (tirets épais).
La référence d'énergie est le niveau de Fermi.

Nous constatons �g. 6.2, que la densité d'état change fortement. Dans
le calcul LDA (trait �n), la densité correspondant à l'orbitale 4s ressemble
à un modèle d'électrons libres et, plus haut en énergie, la densité d'état
correspondant aux orbitales3d présente un pic prononcé. Dans le calcul
SIC, la densité d'état correspondant à l'orbitale4s se superpose à la densité
d'état des orbitales3d, conduisant à une réduction drastique et non physique
de la largeur de bande de valence. Cet e�et est dû au traitement SIC de la
4s qui est une orbitale très délocalisée et donc présente un recouvrement
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important de site à site. Comme expliqué au paragraphe précédent, ceci
entraîne une surcorrection de cette orbitale, qui n'est pas prise correctement
en compte.

Dans un formalisme de pseudopotentiel, il n'est pas possible de corri-
ger cette erreur. Par contre, nous pourrions conserver notre approximation
atomique, en nous servant de la méthode de Löwdin [112]. Cette méthode
permet de calculer une base d'orbitales orthogonales la plus proche possible
des orbitales atomiques. Nous pourrions donc prendre ces orbitales, comme
les orbitales localisées du solide, et ainsi éviter les recouvrements de site à
site.

6.4.2 Correction des orbitales de semi-c÷ur

Cependant, notre but est principalement de corriger l'auto-interaction
électronique des électrons de semi-c÷ur. Nous avons donc généré un nou-
veau pseudopotentiel, où la correction SIC est prise en compte uniquement
pour les orbitales3s et 3p. Comme elles sont bien localisées, il n'y a pas de
problème de recouvrement. Ce nouveau pseudopotentiel donne une densité
d'états pour la valence très semblable à celle du calcul LDA (�g. 6.2).

Après avoir itéré l'auto convergence dans le solide, les résultats de ce
pseudopotentiel corrigé SIC (tab. 6.3) montrent une amélioration systé-
matique des paramètres de maille et une di�érence d'énergieE® - E¯ en
excellent accord avec l'expérience. Cependant la di�érenceE ! - E® n'est
quasiment pas modi�ée par notre correction, et reste en désaccord qualitatif
avec l'expérience. Il est un peu surprenant qu'en améliorant les paramètres
de maille, l'énergieE ! - E® ne soit pas du tout modi�ée, alors que nous
avons vu qu'elle dépendait fortement du volume d'équilibre (Ÿ 5.2).

Pour TiO2 la SIC apporte une correction sur la di�érence d'énergie
Eana ¡ Erut qui nous éloigne de l'expérience.

La densité des électrons de semi-c÷ur est très peu modi�ée par la SIC
�g. 6.3, comme nous l'avions constaté dans l'atome. Il n'y a donc pas de
changement important de localisation des électrons de semi-c÷ur, seules les
énergies propres sont modi�ées.

Les auteurs de [130] ont décidé de prendre en compte en plus de la SIC,
la relaxation électronique des électrons quand ils sont excités (leur but est
de décrire une structure de bande). Pour cela ils imposent un déplacement
rigide des énergies, di�érent pour chaque orbitale atomique. Pour les états
de semi-c÷ur3s et 3p, qui ne présentent aucune hybridation, un tel dépla-
cement ne modi�e en rien l'état fondamental, à part pour la structure de
bandes. Nous avons véri�é pour le titane qu'un déplacement arbitraire des
états de semi-c÷ur3s et 3p de 0 à -16 meV n'apporte aucun changement
dans la stabilité relative des phases du titane.
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Tab. 6.3 � E�ets de la correction de l'auto-interaction électronique
(SIC) sur les paramètres de maille et la stabilité relative des
phases. L'écart par rapport à l'expérience est donné en %.
"Sc Exp" signi�e que les électrons de semi-c÷ur sont traités
explicitement dans la valence. Le pseudopotentiel de l'oxy-
gène est le pseudopotentiel BHS standard (r s

c = 0:515 et
r p

c = 0:319partie locales).

Phase Paramètres LDA SIC Exp.
de maille Sc Exp Sc Exp

Ti ® a (Bohr) 5.403 5.488 5.565[110]
(-2.8%) (-1.4%)

c=a 1.582 1.596 1.587[110]
c (Bohr) 8.910 8.759 8.832[110]

(-3.2%) (-0.8%)
Ti ¯ a (Bohr) 5.968 6.062 6.169a

(-3.3%) (-1.7%)

E® - E¯ eV -91 -52 -71,-45[41]
Ti ! a (Bohr) 8.388 8.556 8.723b

(-3.8%) (-1.9%)
c=a 0.624 0.624 0.608b

c (Bohr) 5.234 5.339 5.304b

(-1.3%) (0.7%)

E ! - E® eV -23 -19 37, 45c

TiO 2 rutile a (Bohr) 8.581 8.691 8.668 [119]
c (Bohr) 5.509 5.608 5.582 [119]

u 0.3038 0.3040 0.305 [119]
TiO 2 anatased a (Bohr) 7.066 7.127 7.147 [117]

c (Bohr) 17.790 18.395 17.956[117]
u 0.2086 0.2062 0.208 [117]

Eana ¡ Erut (meV) -58.5 -88 62 [41]

aextrapolation à T= 0 K de [111]
bextrapolation à T= 0 K de [1]
ccf. Ÿ 7.7.1
drésultats préliminaires, relaxation incomplète des paramètres structuraux

6.4.3 Conclusion

L'erreur commise par la LDA sur la stabilité relative des phases® et !
et des phases anatase et rutile ne s'explique donc pas par la présence d'une
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Fig. 6.3 � Ti ® - Densité des électrons de semi-c÷ur en LDA (trait plein)
et en SIC (tirets). La coupe de la densité est faite suivanta le
premier vecteur de base du réseau direct.

erreur importante de d'auto-interaction électronique sur les états de semi-
c÷ur. Par contre, l'erreur sur les paramètres de maille et la surestimation
de l'énergieE® - E¯ vient bien (au moins en partie) de la présence de
l'auto-interaction électronique.

Nous avons ici corrigé uniquement les états de semi-c÷ur, mais nous
savons que les électrons3d sont eux aussi des électrons très localisés. Ils
possèdent donc eux aussi une auto-interaction électronique forte, qu'il faut
aussi prendre en compte. Pour cela il faudrait développer un nouveau for-
malisme basé sur les orbitales de Löwdin (cf. Ÿ 6.4.1) ou faire un calcul SIC
exact dans le solide. En e�et, avec le formalisme des pseudopotentiels, nous
ne pouvons pas traiter correctement la correction SIC de l'orbitale4s, or
celle-ci s'hybride avec l'orbitale3d. Il n'est donc pas pertinent de corriger
l'une sans corriger l'autre.





Chapitre 7

Constantes élastiques ab initio

7.1 Mise au point du protocole de calcul

Comme nous l'avons vu au Ÿ 3.4, il existe di�érentes méthodes numé-
riques permettant d'obtenir les constantes élastiques. In �ne, ce qu'il faut
évaluer c'est une dérivée seconde de l'énergie (par dé�nition des constantes
élastiques). Pour cela nous pouvons travailler sur trois quantités : l'énergie,
le tenseur des contraintes ou les forces.

Un résultat de cette thèse est de �xer le protocole de calcul a�n d'ob-
tenir des valeurs théoriques très précises des constantes élastiques pour le
titane. Ce protocole est général et applicable à d'autres matériaux. Pour la
phase! , il n'existe pas à notre connaissance d'évaluations des constantes
élastiques expérimentales. Il faut faire pour la première fois l'étude des sy-
métries des constantes élastiques internes de la phase! . La phase! possède
la particularité supplémentaire qu'un de ses atomes est sur un site possédant
la symétrie d'inversion. Je vais donc d'abord regarder les simpli�cations in-
duites par la symétrie d'inversion, puis j'appliquerai la théorie des groupes
sur la phase! comme expliqué dans l'annexe C, ce qui me donnera l'expres-
sion des constantes élastiques internes. Finalement j'exposerai le protocole
de calcul pour l'évaluation des constantes élastiques des trois phases du
titane.

7.1.1 Application de la théorie des groupes aux
constantes élastiques internes de la phase !

Cas particulier des cristaux dont certains sites possèdent la
symétrie d'inversion

Une attention particulière doit être portée au cas où un atome® (ou
plusieurs) se situe(nt) sur un (des) site(s) qui possède(nt) la symétrie d'in-
version (le groupe actuelleR® contient l'inversion). Nous avons a�rmé que
dans ce cas! ® = 0 pour des raisons physiques (Ÿ 3.3.2). Nous allons main-
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tenant montrer que la théorie des groupes permet de démontrer cette a�r-
mation.

Au Ÿ C.1.1 il est démontré qu'un tenseur de rang impair est nul par la
symétrie d'inversion. Donc pour l'atome® :

d® = 0 (7.1)

a® = 0 (7.2)

Commea® est nul, l'atome ne se déplace pas au cours de la déformation.
Pour ce qui est des constantes élastiques internes, nous n'avons pas pu

éliminer e®¯ . Nous pouvons donc nous poser la question de savoir si l'atome
® contribue aux constantes élastiques totales. En développant l'énergie en
fonction de ³ ¸ plutôt qu'en fonction des ! ® dans les développements de
l'annexe C, nous obtenons :

Ctot
IJ = CIJ ¡

X

ij®¯

a®
iI a¯

jJ e®¯
ij (7.3)

Comme a® est nul, il ne contribue pas du tout aux constantes élastiques
totales. Nous pouvons donc dans ce qui suit, considérer comme nuls tous les
tenseurs des atomes qui sont sur un site contenant la symétrie d'inversion.

De plus, si le nombre d'atomes concernésN i est supérieur à 1 nous
pouvons complètement supprimer, des équations,N i ¡ 1 atomes (un atome
reste pour dé�nir la position du barycentre, c'est-à-dire la position relative
des atomes que nous prenons en compte par rapport à ceux que nous ne
prenons pas). Le nombre de³ ¸ indépendants est alors réduit àN ¡ N i . Ceci
est en désaccord avec Cousins [68] qui écritN ¡ N i + 1 en oubliant que les
! i ne sont pas indépendants.

De même, il y a une erreur dans le nombre de déplacements non nuls³ ¸ .
Dans le cas sans inversion, il y aN (N ¡ 1)=2 (on ne compte pas l'opposé de
³ Ÿ 3.3.2) et dans le cas avec inversion, je trouve(N + N i ¡ 1)(N ¡ N i )=2
³ ¸ non nuls alors que Cousins trouve(N ¡ N i + 1)( N ¡ N i )=2 [69].

Application de la théorie des groupes à la phase ! du titane

Nous allons e�ectuer l'analyse décrite en annexe C. Pour la phase! , il
y a 3 atomes par maille : l'atome 1 est situé en [1/3, 2/3, 1/2], l'atome 2 en
[0,0,0] et l'atome 3 en [2/3, 1/3, 1/2] (cf. tab. 2.1). Les atomes 1 et 3 ont
une symétrie¹6m2, donc la même forme de tenseursd que pour la phase®.
L'atome 2 a une symétrie6=mmm qui possède la symétrie d'inversion donc
! 2 = 0 ainsi que le tenseursd2. Comme pour la phase®, R1 = R3, donc
R13 = ¹6m2 et R12 = R32. CommeR2 = 6=mmm et que R1 = ¹6m2 est un
sous-groupe de6=mmm, R12 = R32 = ¹6m2. Donc e à la même forme de
tenseur que pour la phase® (cf. Ÿ C.2).
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² Expression des di�érents tenseurs D, E, A etC int

Les relations entreD, E, et d, e, s'obtiennent de la manière suivante :

! 2 = 0 (7.4)

³ 1 = ! 2 ¡ ! 1 = ¡ ! 1 (7.5)

³ 2 = ! 3 ¡ ! 2 = ! 3 (7.6)

donc,

D 1
iJ = ¡ d1

iJ (7.7)

D 2
iJ = d3

iJ (7.8)

E 11
ij = e11

ij (7.9)

E 12
ij = ¡ e13

ij = ¡ e31
ij = E 21

ij (7.10)

E 22
ij = e33

ij (7.11)

Une simpli�cation supplémentaire est possible en remarquant que³ 1

et ³ 2 ne sont pas indépendants, car le barycentre des atomes doit
rester inchangé par la déformation. On a donc(! 1 + ! 2 + ! 3)=3 = 0,
et on en déduit que³ 1 = ³ 2 . Donc

D 1
iJ = D 2

iJ (7.12)

E 11
ij = E 12

ij = E 22
ij (7.13)

Comme pour la phase®, un seul³ est su�sant pour décrire le système.
De la même manière que pour la phase® nous pouvons arrêter ici
l'étude des symétries car un seul³ est pertinent.
Comme pour la phase® nous trouvons

D 1 = D 2 =

0

@
0 0 0 0 0 ¡ 2d

¡ d d 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1

A (7.14)

E 11 = E 12 = E 22 =

0

@
e11 0 0
0 e11 0
0 0 e33

1

A (7.15)

A1 = A2 =

0

@
0 0 0 0 0 2a
a ¡ a 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1

A (7.16)

On en déduit que

³ 1 = ³ 2 =

0

@
2a"6

a("1 ¡ "2)
0

1

A (7.17)

a = d=(2e11) (7.18)

C int
11 = C int

22 = C int
66 = ¡ C int

12 = a24e11 =
d2

e11
(7.19)
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² Expression de l'énergie totale et de la force
Avec les déformations que nous avons choisies, seul l'allongement sui-
vant x sera a�ecté par un déplacement interne suivanty.
Dans le cas de la phase! nous avons donc :

E
V0

=
E0

V0
+

1
2

X

IJ

CIJ " I " J +
X

iJ

D 1
iJ (! 3

i ¡ ! 1
i )" J

+
1
2

X

i

E 11
ii (! 3

i ¡ ! 1
i )2 (7.20)

Cette expression est la même que pour la phase® avec! 3 au lieu de
! 2. La force ressentie par l'atome 3 est égale à :

F 3
i =

@E
@!3i

= V0

X

J

D 1
iJ " J + E 1

ii (!
3
j ¡ ! 1

j ) (7.21)

et comme¾I = 1
V0

@E
@"I

:

¾I =
X

J

CIJ " J +
X

j

D 1
jI (! 3

j ¡ ! 1
j ) (7.22)

Nous constatons donc que, comme pour la phase®, l'utilisation des sy-
métries du cristal, nous permet de réduire drastiquement le nombre d'élé-
ments indépendants dans les tenseurs des constantes élastiques internes.
Pour la phase! , nous sommes passés de 36 éléments pourD et 27 pourE
à 1 élément pourD et 1 élément pourE. Nous avons donc très peu d'élé-
ments à calculer pour évaluer la contribution de la relaxation aux constantes
élastiques internes.

7.1.2 Protocole de calcul pour les constantes
élastiques internes

Phase ®

Pour pouvoir calculer les tenseurs de déplacements internes, nous pro-
cédons en deux étapes :

- nous imposons au cours de l'allongement suivantx un déplacement
nul :

! 2
i = ! 1

i = 0; 8i (7.23)

Nous obtenons donc :
8
>>><

>>>:

¾1 = C11±

¾2 = C12±

¾3 = C13±

F 2
2 = F 2

y = ¡ d± V0

(7.24)
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Les autres composantes deF et de ¾ sont nulles. La force nous permet
d'évaluer d.

- Ensuite nous imposons un déplacementt suivant y en l'absence de
déformation : (

" = 0

! 2
j = ¡ ! 1

j = ¡ ta0±j 2
(7.25)

aveca0 le paramètre de maille à l'équilibre. Nous obtenons :
8
><

>:

¾1 = 2ta0d

¾2 = ¡ 2ta0d

F 2
2 = F 2

y = ¡ 2ta0e11V0

(7.26)

ce qui nous donne une nouvelle mesure ded grâce à la contrainte et une
mesure dee11, grâce à la force. On obtient aussie11 en considérant la dérivée
seconde de l'énergieE par rapport au déplacement imposét :

e11 =
1

4a2
0V0

@2E
@t2

(7.27)

Phase !

Nous procédons en 2 étapes pour calculer le tenseur des déplacements
internes.

- Nous imposons au cours de l'allongement suivantx un déplacement
nul, c'est-à-dire ! 3

i = ! 1
i = 0; 8 i . Nous obtenons donc :

8
>>><

>>>:

¾1 = C11±

¾2 = C12±

¾3 = C13±

F 3
2 = F 3

y = ¡ d ±V0

(7.28)

Les autres composantes deF et de¾sont nulles. Ceci nous permet d'évaluer
d.

- Ensuite nous imposons un déplacementt suivant y en l'absence de
déformation, i.e. " = 0 et ! 3

j = ¡ ! 1
j = ¡ ta0±j 2 avec a0 le paramètre de

maille a à l'équilibre. Nous obtenons :
8
><

>:

¾1 = 2ta0d

¾2 = ¡ 2ta0d

F 3
2 = F 3

y = ¡ 2ta0e11V0

(7.29)

Ce qui nous donne une nouvelle mesure ded et une mesure dee11, qui
s'obtient aussi en considérant la dérivée seconde de E par rapport àt :

e11 =
1

4a2
0V0

@2E
@t2

(7.30)
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7.1.3 Protocole de calcul

Nous imposons une des déformations décrites aux Ÿ 3.2.1 et Ÿ 3.2.2 pour
une valeur de± donnée, ou un des déplacements décrits au Ÿ 7.1.2 pour une
valeur de t donnée et nous calculons l'énergie, la contrainte et la force.
Nous calculons alors les constantes élastiques par quatre méthodes di�é-
rentes, dont nous allons montrer qu'elles sont complémentaires. L'objectif
est d'obtenir les valeursab initio et la précision du calcul.

Di�érences �nies sur l'énergie

La première manière consiste à évaluer la dérivée seconde par une di�é-
rence �nie :

E 00
df (0) =

E(±) + E(¡ ±) ¡ 2E(0)
±2

(7.31)

où E 00
df est la dérivée seconde de l'énergie évaluée par di�érences �nies. Le

paramètre à choisir pour ce calcul est la valeur de±.
L'avantage de cette méthode est qu'elle permet d'évaluer l'énergie en

seulement 2 points en plus du point de référence, qui est le même pour
chacune des déformations. Le désavantage est que cette méthode ne permet
pas d'extrapoler à± = 0, et que par conséquent des termes d'ordres plus
élevés contribuent au résultat �nal. Par exemple, si nous supposons que
l'énergie est bien représentée par un polynôme d'ordre 6,E(±) = a0 +
a1±2 + a2±3 + a3±4 + a4±5 + a5±6, alors

E 00
df (0) = 2( a1 + a3±2 + a5±4) (7.32)

alors que nous voudrions uniquement le terme2a1. Cette méthode est une
méthode d'ordre 4 car nous constatons que le terme d'ordre 3,a2, du déve-
loppement de Taylor de l'énergie est éliminé, donc l'imprécision du calcul
est d'ordre 4.

La solution pour limiter l'imprécision est bien sûr de prendre± très
petit. Malheureusement nous ne pouvons pas prendre± aussi petit que
nous le souhaiterions, car les calculs permettent de converger l'énergie totale
jusqu'à une précision choisie (convergence enEcutof f et en nombre de points
k). Au delà de ce point, le bruit numérique devient important. L'imprécision
nous empêche alors d'utiliser l'équation (7.31) car nous devons e�ectuer des
soustractions de nombres de plus en plus proches, et une division avec un
numérateur et un dénominateur qui deviennent eux aussi très petits. La
limite théorique de cette méthode est donc au �nal donnée par la précision
de la machine si nous convergions l'énergie totale à la limite de précision de
la machine. Mais ceci serait beaucoup trop coûteux en temps de calcul. En
pratique nous devons donc choisir entre la précision souhaitée et un temps
de calcul raisonnable.
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Ajustement de l'énergie

Nous calculons l'énergie du cristal pour di�érentes valeurs de± (ou de
t). Nous ajustons alors la courbe de l'énergie en fonction de± (ou de t) par
un polynômeP(±) et en déduisons la valeur de la dérivée seconde en± = 0 :

E 00
ajust (0) = 2 a1 (7.33)

où E 00
ajust est la dérivée seconde de l'énergie obtenue par ajustement eta1

est le coe�cient en ±2 du polynômeP(±). Il y a 2 paramètres à choisir pour
ce calcul : le degré du polynôme et la taille de la région sur laquelle nous
voulons ajuster. Ces 2 paramètres ne sont pas indépendants, car plus la
taille de la région est petite, moins l'ordre du polynôme peut être élevé.
En e�et les termes d'ordres élevés ne contribuent que pour des valeurs de±
élevées (± reste toujours inférieur à 1) et si on les inclut dans l'ajustement,
on voit apparaître des oscillations non physiques entre les points servant à
l'ajustement.

Nous avons choisi d'étudier une région± allant de -0.06 à 0.06, ce qui
nous permet d'ajuster par un polynôme d'ordre 6 (ordre le plus grand avant
l'apparition d'oscillations).

L'avantage de cette méthode est qu'elle permet d'éliminer complètement
les termes d'ordres supérieurs dans le développement de l'énergie et d'avoir
accès directement à la dérivée seconde. Le désavantage est que l'ajustement
nécessite d'évaluer l'énergie pour un nombre signi�catif de± (ou t) di�érents
(nous avons choisi 14 points pour décrire la région -0.06 à 0.06). Les temps
de calcul sont donc beaucoup plus longs par cette méthode.

Di�érences �nies sur la contrainte

La contrainte (ou la force) étant reliée à la dérivée première de l'éner-
gie eq. (1.34) (ou eq. (1.35)), nous pouvons évaluer la dérivée seconde de
l'énergie en calculant la dérivée première de la contrainte (ou de la force)
par la méthode numérique des di�érences �nies :

¾0
df (0) =

¾(±) ¡ ¾(¡ ±)
2±

(7.34)

où ¾0
df est la dérivée première de la contrainte évaluée par la méthode des

di�érences �nies. En principe, nous gagnons en précision sur la dérivation
numérique par rapport à la méthode basée sur l'énergie, puisque la première
dérivation est exacte. Cependant, ceci n'est vrai que si nous travaillons à
base constante d'ondes planes, c'est-à-dire lorsque pour chaque valeur de±
nous utilisons la même base pour développer les fonctions d'onde [142]. Or
nous ne travaillons pas à base constante, mais à énergie de coupureEcutof f

constante. Quand le calcul est bien convergé, la base est 'quasiment' com-
plète, donc nous obtenons des résultats peu di�érents. Par contre, quand le
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calcul est moins convergé, cette di�érence nous permet justement d'évaluer
l'erreur due à la convergence de la base [142].

Les avantages et inconvénients de cette méthode par rapport à la mé-
thode d'ajustement de la contrainte sont exactement les mêmes que ceux de
la méthode des di�érences �nies pour l'énergie par rapport à l'ajustement.
En particulier la méthode des di�érences �nies est toujours une méthode
d'ordre 4 (en fait d'ordre 3 par rapport au développement de Taylor de la
contrainte, mais donc d'ordre 4 sur le développement de Taylor de l'énergie).

Ajustement de la contrainte

Nous calculons la contrainte (ou la force) pour di�érentes valeurs de±
(ou de t). Nous ajustons alors la courbe de la contrainte (ou de la force) en
fonction de ± (ou de t) par un polynômeP(±) et en déduisons la valeur de
la dérivée seconde en± = 0 :

¾00
ajust (0) = a1 (7.35)

où ¾00
ajust est la dérivée première de la contrainte (ou de la force) obtenue par

ajustement eta1 est le coe�cient en ± du polynômeP(±). Pour les mêmes
raisons que précédemment, nous avons choisi pour la méthode d'ajustement
de la contrainte un polynôme d'ordre 5 ajusté sur une région allant de -0.06
à 0.06.

Méthode standard

Il existe une troisième méthode associée à la contrainte, c'est la méthode
standard de Nielsen et Martin[77] décrite au Ÿ 3.4.2. Cette méthode est
équivalente à la méthode des di�érences �nies, mais pour une dérivation
numérique non pas d'ordre 4, mais d'ordre 3. L'avantage de cette méthode
est qu'elle nécessite le calcul d'un seul point. Le gros désavantage est qu'elle
est moins précise, car il n'y a pas de compensation des termes impairs.
Par la suite, nous présenterons cette méthode pour comparaison avec notre
protocole de calcul, mais nous ne la représenterons pas graphiquement et
nous ne nous appuierons pas sur elle pour obtenir les valeurs des constantes
élastiques.

Précision du calcul

² Choix de l'amplitude de déformation pour les di�érences �nies

La manière standard de choisir± (ou t) dans les méthodes de di�érences
�nies, est de tracer la courbeE 00

df (0) (ou ¾0
df ) en fonction de la valeur de±(ou

t). Nous appelons cette courbe, courbe de convergence. On fait alors tendre
la valeur de ± (ou t) vers zéro, jusqu'à atteindre la précision souhaitée.



CHAPITRE 7. CONSTANTES ÉLASTIQUES AB INITIO 115

Malheureusement avec les calculs en ondes planes, quand± (ou t) devient
petit, on atteint rapidement la limite où le calcul perd toute précision (voir
par exemple �g. E.3). D'un autre coté si nous ne faisons pas tendre± (ou t)
vers zéro, nous avons une erreur importante qui provient des termes d'ordres
supérieurs.

Une solution possible à ce problème serait de converger beaucoup plus le
calcul par rapport à l'énergie de coupureEcutof f et au nombre de pointsk,
a�n d'augmenter la précision du calcul, jusqu'à ce que nous voyons claire-
ment apparaître un plateau dans la courbe de convergence, c'est-à-dire une
région pour laquelle la constante élastique ne dépend plus du choix de±
(ou t). En pratique ceci n'est pas possible, car nous faisons déjà nos calculs
avec des paramètres de convergence excessivement grand (ces paramètres
ont été choisis de manière à converger le tenseur des contraintes à 2 kbar
près).

Nous pourrions donc penser que les méthodes par di�érences �nies ne
sont pas adaptées au calcul par ondes planes. Cependant, comme elles né-
cessitent l'évaluation de beaucoup moins de points que dans les méthodes
par ajustement, nous souhaitons pouvoir les utiliser.

Pour cela nous allons nous servir de la méthode par ajustement comme
d'un guide pour choisir la valeur de± (ou t) la plus appropriée. Nous repré-
senterons d'une partE 00

df (0) (ou ¾0
df ) en fonction de± (ou t), et d'autre part,

la même courbe évaluée pour l'ajustement, c'est-à-dire l'équation (7.32) avec
a1, a3 et a5 donnés par l'ajustement. La comparaison des deux courbes nous
permet d'évaluer à quel moment le bruit numérique prend le pas, puisque la
courbe venant de l'ajustement est parfaitement connue à la précision de la
machine. Donc quand les courbes sont concordantes, nous savons que la mé-
thode par di�érences �nies est précise. Nous choisirons donc la valeur de±
(ou t) la plus petite possible, qui reste concordante avec l'ajustement. Nous
pouvons aussi évaluer l'importance de la contribution des termes d'ordres
supérieurs, en comparant la valeur obtenue par la méthode des di�érences
�nies et la valeur obtenue par l'ajustement pour± = 0 (ou t=0).

Cette manière de croiser les méthodes, nous permet donc de choisir sans
ambiguïté la valeur de± (ou t) et d'évaluer l'erreur commise par la méthode
des di�érences �nies due au choix du±.

En pratique, si nous devons faire l'étude comparative pour chaque dé-
formation, nous perdons tout l'intérêt des méthodes par di�érences �nies,
puisque nous devons faire à chaque fois l'ajustement. Cependant nous ver-
rons qu'il est possible de faire l'étude sur une seule déformation et un seul
déplacement. Nous choisissons alors les valeurs de± et de t que nous utili-
serons pour toutes les autres déformations. Nous recommandons de choisir
pour cette étude une déformation ne brisant pas la symétrie du système
(moins coûteuse en temps de calcul et moins problématique en cas de cal-
cul moins bien convergé en nombre de pointsk et en Ecutof f ), en évitant
d'utiliser la dilatation (le module de rigidité converge plus vite que les autres
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constantes élastiques). Il est possible alors que la valeur de± (ou t) ne soit
pas optimum pour certaines déformations, mais nous montrerons que l'er-
reur due au choix du± reste de toute manière faible, devant l'erreur due à
la convergence de la base (cf. Ÿ 7.2, Ÿ 7.3 et Ÿ 7.4).

² Convergence avec la base

Nous venons de voir comment le croisement des méthodes par di�érences
�nies et par ajustement nous permet d'évaluer la précision du calcul par
rapport au choix de la valeur de± et de t.

Le croisement de la dérivation de l'énergie, par rapport à la dérivation
de la contrainte, nous permet d'estimer la précision du calcul par rapport
à la convergence en ondes planes. En e�et, les deux types de calculs sont
concordants si la base que nous utilisons est complète. L'écart entre les deux
types de calculs nous donne donc une estimation de la précision du calcul
[142].

Comparaison à la DFPT

Notre protocole de calcul avec les di�érences �nies est comparable en
temps de calcul à la méthode DFPT, du moins quand le nombre d'atomes
reste faible. En e�et, le nombre d'éléments du tenseure®¯ évolue comme
le carré du nombre d'atomes, or avec notre méthode c'est dans l'évaluation
de ce tenseur que la majorité du temps de calcul est utilisée. Par contre,
en DFPT, la majorité du temps de calcul est utilisée pour évaluer les dé-
rivées premières des fonctions d'onde par rapport aux déplacements d'un
atome, qui évolue linéairement par rapport au nombre d'atomes. Cepen-
dant, notre méthode, en combinant di�érents résultats, permet d'avoir une
idée de la précision du calcul, notamment par rapport à la convergence en
nombre d'ondes planes. Ceci est important car la convergence des constantes
élastiques avec le nombre d'ondes planes est très lente. De plus, notre mé-
thode s'étend facilement aux dérivations d'ordres supérieurs, qui permettent
d'évaluer les e�ets anharmoniques, ce qui n'est pas le cas de la DFPT.

Conclusion

Pour résumer, la comparaison des méthodes par di�érences �nies et par
ajustement, nous permet d'évaluer l'erreur due au choix de± (ou t), alors
que la comparaison entre les méthodes de l'énergie et de la contrainte nous
permet d'évaluer l'erreur due à la convergence en nombre d'ondes planes.

Ce protocole de calcul nous permet d'obtenir des résultats très précis,
avec une bonne estimation des barres d'erreurs du calcul. L'étude des trois
phases du titane nous permettra de valider ce protocole de calcul. Nous
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pourrons alors l'appliquer de manière général, pour tous les types de maté-
riaux.

7.2 Résultats DFT-LDA sur la phase ®

Nous allons montrer sur l'exemple de la phase®, comment notre proto-
cole de calcul s'applique dans la pratique, et nous allons valider le fait de
prendre uniquement les di�érences �nies pour évaluer les constantes élas-
tiques. Pour cela nous allons tracer les courbes décrites au Ÿ 7.1.3 pour
toutes les méthodes numériques, sauf pour la méthode standard, qui est
moins précise. L'ensemble des résultats est rassemblé dans tab. 7.1.

Tab. 7.1 � Ti ® - Constantes élastiques. La deuxième colonne donne la
déformation imposée dans le calcul et la troisième colonne donne
la �gure où le protocole de calcul a été étudié.± = 0:02 pour
les méthodes par di�érences �nies et± = 0:01 pour la méthode
standard.

(GPA) Méthode énergie Méthode contrainte
déformation �gure di�. �nies ajustement di�. �nies ajustement standard

BV dilatation 7.1 129.7 129.5 130.5 129.5 122.1
C11 + C12 + C13 (3.19) 387.2 384.4 362.3

2C13 + C33 400.6 394.3 374.5
C11 + C12 allongement 7.2 291.7 291.5 289.4 288.5 274.5
C13 directe suivant xy 7.6 97.8 98.3 94.60

C13 indirecte (3.20) 7.6 97.8 95.9 87.80
C33 allongement 7.3 209.2 208.5 205.6 202.5 202.6

C13 directe suivant z 7.6 95.1 95.6 93.1
C13 indirecte (3.21) 7.6 97.5 95.9 85.9

C11 allongement 7.3 218.4 219.5 210.9 209.7 202.3
C12 directe suivant x 7.5 76.2 75.1 73.2

C12 indirecte (3.22) 7.5 73.3 72.0 78.5 78.9 72.2
C13 directe 7.6 94.5 93.2 94.0

C13 indirecte 7.6 93.7 93.6 97.5 96.4 86.9
C44 cisaillement 7.8 38.5 39.1 37.0 38.0 37.4

(3.28)

7.2.1 Etat fondamental de référence

La maille de la phase® est décrite par 2 paramètresa et c=a. L'énergie
est minimale poura0 = 5:403Bohr et c0=a0 = 1:582, qui sera dans toute la
suite l'état de référence pour lequel la déformation" est nulle. Ceci corres-
pond à un tenseur des contraintes résiduelles diagonal avec¾1 = ¾2 = ¡ 0:41
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kbar et ¾3 = 2:01 kbar dans le calcul en ondes planes (donc une pression
résiduelle de 0.40 kbar). Cet écart par rapport au tenseur nul est causé par
l'incertitude sur le tenseur des contraintes due à la convergence en points
k et en énergie de coupureEcutof f . Cette incertitude sur le tenseur des
contraintes nous permet d'estimer l'incertitude sur le paramètre de maille
en regardant à quel paramètre de maille le tenseur est nul (inférieur à 0.01
kbar) : l'incertitude sur les paramètres de maille est de 0.2 %.

7.2.2 Etude du protocole de calcul

Dilatation

Fig. 7.1 � Ti ® - Module de rigidité (GPa) en fonction de la déforma-
tion par dilatation (3.19). Les quatre courbes correspondent aux
méthodes décrites au Ÿ 7.1.3.

Sur la �g. 7.1 on constate que la méthode par di�érences �nies de l'éner-
gie dévie de la méthode par ajustement de l'énergie pour± < 0:02. ± = 0:02
est donc le± optimum pour la méthode par di�érences �nies de l'énergie,
comme expliqué au Ÿ7.1.3. La méthode par di�érences �nies de la contrainte
dévie de la méthode par ajustement de la contrainte pour± < 0:02. ± = 0:02
est donc le±optimum pour la méthode par di�érences �nies de la contrainte.
Les méthodes de l'énergie et de la contrainte par ajustement donnent un
écart inférieur à 0.1 sur 120 GPa, ce qui indique une très bonne convergence
de la base.

Nous choisissons donc± = 0:02, comme± de référence pour les méthodes
par di�érences �nies.
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La méthode des contraintes permet aussi d'obtenirC11 + C12 + C13 et
2C13 + C33 (tab. 7.1). Pour choisir la valeur �nale du module de rigiditéBV ,
nous avons fait la moyenne entre la méthode par ajustement de l'énergie
et la méthode par ajustement de la contrainte, ce qui nous donne 129.5
§ 0:1 GPa. Si nous voulons nous passer des méthodes par ajustement, nous
faisons la moyenne entre la méthode par di�érences �nies de l'énergie et la
méthode par di�érences �nies de la contrainte. Ceci nous donne 130 GPa
§ 0:4, en très bon accord avec la valeur obtenue par ajustement.

Allongement suivant xy

Fig. 7.2 � Ti ® - C11 + C12 (GPa) en fonction de la déformation par al-
longement suivantxy (3.20). Les quatre courbes correspondent
aux méthodes décrites au Ÿ7.1.3.

Sur la �gure �g. 7.2 nous constatons que le bruit associé aux méthodes
numériques est beaucoup plus important que dans le cas de la dilatation.
Ceci est con�rmé par le fait que les méthodes de l'énergie et de la contrainte
par ajustement donnent des résultats sensiblement di�érents, indiquant que
l'imprécision due à l'incomplétude de la base est plus importante que dans
le cas de la dilatation. Ceci peut se comprendre par le fait que la pression
est très bien convergée puisqu'au minimum de l'énergie l'écart est de 0.40
kbar par rapport à la valeur exacte (0 kbar), alors que les composantes
individuelles du tenseur des contraintes le sont beaucoup moins puisque
l'écart est de 2.01 kbar pour¾3. Un autre argument en faveur de la bonne
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convergence de la pression est le fait que les pressions résiduelles sont très
semblables entre les 3 phases (-0.33, 0.40, 0.50 kbars).

Comme pour la dilatation la valeur optimum de± pour les di�érences
�nies est ± = 0:02 pour les deux méthodes par l'énergie et par la contrainte.
La méthode des contraintes permet aussi d'obtenirC13 (cf. �g. 7.6 et tab. 7.1
ligne C13 directe). La connaissance deC11 + C12 par l'allongement suivant
xy et de C11 + C12 + C13 par la dilatation permet de faire une nouvelle
évaluation deC13 (cf. �g. 7.6 et tab. 7.1 ligne C13 indirecte), ce qui nous
permet de contrôler la cohérence de nos résultats.

Pour choisir la valeur �nale deC11+ C12 nous avons fait la moyenne entre
la méthode par ajustement de l'énergie et la méthode par ajustement de la
contrainte, ce qui nous donne 290.0§ 2 GPa. Si nous voulons nous passer
des méthodes par ajustement, nous faisons la moyenne entre la méthode
par di�érences �nies de l'énergie et la méthode par di�érences �nies de la
contrainte. Ceci nous donne 291.0§ 1 GPa. Il n'y a donc pas de perte de
précision par la méthodes des di�érences �nies, puisque la valeur est dans
la barre d'erreur de la méthode par ajustement.

Allongement suivant z

Fig. 7.3 � Ti ® - C33 (GPa) en fonction de la déformation par allongement
suivant z (3.21). Les quatre courbes correspondent aux méthodes
décrites au Ÿ7.1.3.

Sur la �g. 7.3 on constate que la méthode par di�érences �nies de l'éner-
gie dévie de la méthode par ajustement de l'énergie pour± < 0:02. ± = 0:02
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est donc le± optimum pour la méthode par di�érences �nies de l'énergie. La
méthode par di�érences �nies de la contrainte dévie de la méthode par ajus-
tement de la contrainte pour± < 0:04. ± = 0:04 est donc le± optimum pour
la méthode par di�érences �nies de la contrainte, cependant cette valeur
est élevée et entraîne la prise en compte des termes d'ordres plus élevés : le
calcul par la contrainte est donc moins précis pour cette déformation.

La méthode des contraintes permet aussi d'obtenirC13 (cf. �g. 7.6 et
tab. 7.1 C13 directe). La connaissance de2C13 + C33 par la dilatation et de
C33 par l'allongement suivantz permet de faire une nouvelle évaluation de
C13 (cf. �g. 7.6 et tab. 7.1 C13 indirecte).

Pour choisir la valeur �nale du C33 nous avons fait la moyenne entre
la méthode par ajustement de l'énergie et la méthode par ajustement de
la contrainte, ce qui nous donneC33 = 205:5 § 3 GPa. Si nous voulons
nous passer des méthodes par ajustement, nous faisons la moyenne entre
la méthode par di�érences �nies de l'énergie et la méthode par di�érences
�nies de la contrainte pour le ± de référence 0.02. Ceci nous donne 207.4
§ 2 GPa. Nous constatons donc que le fait de prendre un± non optimum
induit une erreur qui reste dans la barre d'erreur du calcul par ajustement.

Allongement suivant x

L'allongement suivantx est e�ectué en imposant un déplacement interne
nul (7.28).

Fig. 7.4 � Ti ® - C11 (GPa) en fonction de la déformation par allongement
suivant x (3.22). Les quatre courbes correspondent aux méthodes
décrites au Ÿ7.1.3.
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Les méthodes par di�érences �nies dévient des méthodes par ajustement
pour ± = 0:01 (�g. 7.4), qui est donc le± optimum pour les deux méthodes
par di�érences �nies.

Avec cette déformation on peut calculerC13 de plusieurs manières. D'une
part, la méthode des contraintes pour l'allongement suivantx permet d'ob-
tenir C13 (cf. �g. 7.6 et tab. 7.1 C13 directe). D'autre part, nous pouvons
combiner la connaissance deBV , C12 et C33, avec la connaissance deC11

pour faire une nouvelle évaluation deC13 (cf. �g. 7.6 et tab. 7.1 C13 indi-
recte).

De la même manière la méthode des contraintes permet aussi d'obtenir
C12 (cf. �g. 7.5 et tab. 7.1 ligneC12 directe) et la connaissance deC11 + C12

par l'allongement suivantxy et de C11 par l'allongement suivantx permet
de faire une nouvelle évaluation deC12 (cf. �g. 7.5 et tab. 7.1 ligne C12

indirecte).
Pour choisir la valeur �nale du C11 nous avons fait la moyenne entre la

méthode par ajustement de l'énergie et la méthode par ajustement de la
contrainte, ce qui nous donne 214.6§ 5 GPa. Si nous voulons nous passer
des méthodes par ajustement, nous faisons la moyenne entre la méthode
par di�érences �nies de l'énergie et la méthode par di�érences �nies de la
contrainte pour le ± de référence 0.02. Ceci nous donne 214.7§ 4 GPa.

Nous pouvons maintenant décider des valeurs �nales deC12 et C13. Par
la moyenne sur les ajustements, nous trouvonsC12 = 75:5 § 4 et C13 =
95:0 § 1:5. Pour les di�érences �nies, nous disposons de beaucoup plus de
valeurs. Nous e�ectuons donc la moyenne sur les valeurs les plus extrêmes
obtenues par di�érences �nies � sans tenir compte de la méthode standard,
qui est plus imprécise. Ce qui donneC12 = 75:9§ 3 et C13 = 95:8§ 2 Gpa.

Dans tous les cas, nous constatons donc que le fait de prendre un± non
optimum pour la méthode par di�érences �nies induit une erreur qui reste
dans la barre d'erreur du calcul par ajustement.

Avec l'allongement suivantx, nous obtenons aussi une évaluation ded
par la force (cf. équation (7.24), �g. 7.11 et tab. 7.3).

Cisaillement

Nous trouvons sur la �gure �g. 7.7, que le comportement non quadra-
tique est ici très faible (pas d'écart signi�catif par rapport au polynôme
d'ordre 2 jusqu'à j±j > 0:06), ceci est dû au fait que le terme d'ordre 3 est
nul par symétrie. De même nous constatons sur la �g. 7.8 que l'imprécision
due à la convergence est plus faible que dans les autres cas.

Sur la �g. 7.3 on constate que la méthode par di�érences �nies de l'éner-
gie dévie de la méthode par ajustement de l'énergie pour± < 0:02. ± = 0:02
est donc le± optimum pour la méthode par di�érences �nies de l'énergie.
La méthode par di�érences �nies de la contrainte dévie de la méthode par
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Fig. 7.5 � Ti ® - C12 (GPa) en fonction de la déformation.

Fig. 7.6 � Ti ® - C13 (GPa) en fonction de la déformation.

ajustement de la contrainte pour± < 0:01, ± = 0:01 est donc le± optimum
pour la méthode par di�érences �nies de la contrainte.

Comme précédemment, nous faisons la moyenne sur les ajustements
(C44 = 38:6 § 0:6 GPa) et sur les di�érences �nies (C44 = 38:3 § 0:3 GPa),
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Fig. 7.7 � Ti ® - énergie totale LDA (Ry) en fonction de la déformation
par cisaillement (3.23) :Cercles noirs: calcul LDA, Trait rouge :
ajustement par un polynôme d'ordre 2,Tirets vert : ajustement
par un polynôme d'ordre 6.

Fig. 7.8 � Ti ® - C44 (GPa) en fonction de la déformation par cisaillement
(3.23). Les quatre courbes correspondent aux méthodes décrites
au Ÿ7.1.3.
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l'accord entre les deux méthodes est toujours excellent. Comme le compor-
tement non quadratique est très faible, la méthode standard donne pour
cette déformation une valeur en bon accord avec les autres méthodes, ce
qui n'est pas le cas pour les autres déformations.

Déplacement interne suivant y

Fig. 7.9 � Ti ® - énergie totale LDA (Ry) en fonctiont pour un déplace-
ment interne suivant y (7.25) : Cercles noirs: calcul LDA, Trait
rouge : ajustement par un polynôme d'ordre 2,Tirets vert :
ajustement par un polynôme d'ordre 6.

L'écart par rapport au comportement non quadratique est ici très faible
(�g. 7.9), car le terme d'ordre 3 dans le développement de l'énergie est
nul par symétrie. Comme dans le cas du cisaillement, nous avons donc
une bonne précision pour la méthode standard. Nous constatons (�g. 7.10)
que t = 0:01 est le t optimum pour la méthode par di�érences �nies de
l'énergie et t = 0:006 est le t optimum pour la méthode par di�érences
�nies de la force. Pour l'évaluation ded (�g. 7.11) ± = 0:02 est la valeur
optimum pour l'évaluation par la force, ett = 0:006pour l'évaluation par la
contrainte. ± = 0:02est déjà notre valeur de référence pour les déformations,
nous choisissonst = 0:01 comme valeur de référence pour les déplacements
internes.

La moyenne sur les ajustements nous donnee11 = 2:00§ 0:01GPa/Bohr 2

et la moyenne sur les di�érences �niese11 = 1:95§ 0:03GPa/Bohr 2 (tab. 7.2).
Nous avons donc une petite perte de précision par la méthode des di�érences
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Fig. 7.10 � Ti ® - e11 en fonction t pour le déplacement interne suivanty
(7.26) et (7.27).

Fig. 7.11 � Ti ® - d en fonction det pour le déplacement interne suivant
y (7.26) ou de± pour la déformation par allongement suivant
x (7.24).

�nies, puisque la valeur n'est pas dans la barre d'erreur de l'ajustement.
L'écart reste cependant tout à fait acceptable.
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Pour d, nous avons fait la moyenne sur les valeurs les plus extrêmes.
Les ajustements donnentd = 6:18§ 0:2 GPa/Bohr et les di�érences �nies
d = 6:08§ 0:1 GPa/Bohr (tab. 7.3), donc pour d nous n'avons pas de perte
de précision.

e11 correspond à un phonon optique transverse de centre de zone de
fréquence 127 cm¡ 1. Nous avons doncC int = d2

e11
= 19:1.

Nous avons aussi calculée33, pour déterminer entièrement les tenseurs
des constantes élastiques internes, bien qu'il ne soit pas nécessaire pour cal-
culer les constantes élastiques totales. Les détails des calculs sont présentés
en annexe D.

Tab. 7.2 � Ti ® - e11 et phonon optique correspondant à un déplacement
interne suivant y (7.26). t = 0:01 pour les di�érences �nies et
t = 0:006pour la méthode standard.

Méthode énergie Méthode force
�gure di�. �nies ajustement di�. �nies ajustement standard

e11 (GPa/Bohr 2) 7.10 1.92 1.98 1.97 2.01 1.97
! T O

¡ = ½0
4 e2

11 (cm¡ 1) 125 127 127 128 126

Tab. 7.3 � Ti ® - d pour un déplacement interne suivanty (7.26) et un
allongement suivantx (7.24). ± = 0:02 pour les di�érences �nies
sur la contrainte, t = 0:01 pour les di�érences �nies sur la force.
Pour la méthode standardt = 0:006 pour la force et± = 0:01
pour la contrainte.

(GPa/Bohr) �gure di�. �nies ajustement standard
d par ¾1 7.11 5.97 5.96 6.57
d par ¾2 7.11 6.18 6.39 6.03

d par la force 7.11 6.04 6.01 5.98

7.2.3 Comparaison avec l'expérience

Nous disposons pour la phase®de mesures des constantes élastiques très
précises et à très basses températures [60]. Une autre mesure des constantes
élastiques expérimentales de la phase® est donnée dans la référence [144],
mais la gamme de températures étudiées est au-dessus de la température
ambiante. Elle est en très bon accord avec les mesures de l'article [60] pour
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Tab. 7.4 � Valeurs des constantes élastiques pour la phase® (GPa) avec
et sans la contribution du déplacement interne. Les modules de
rigidité sont calculés à partir des constantes élastiques ((B.19)
et (B.18)).

GPa Exp à 4K [60] Calcul LDA Calcul avecC int

BV 109.97 129.52 (18%)
BR 109.96 129.45 (18%)
C11 176.1 214.6§ 5 -> 195.5 (11%)
C12 86.9 75.5§ 3 -> 94.6 (9%)
C13 68.3 95.0§ 1:4 (38%)
C33 190.5 205.5§ 3 (8%)
C44 50.8 38.6§ 0:6 (-24 %)
C66 44.6 69.6 -> 50.5 (13 %)

cm¡ 1 Exp à 295K [143] Calcul LDA
! T O

¡ 136.8 127§ 0:7 (-7 %)
! LO

¡ 184.8 204§ 3 (+10 %)

les valeurs à température ambiante, et dévie légèrement pour les plus hautes
températures.

A l'exception de B, C13 et C44 nous obtenons un bon accord avec les
valeurs expérimentales (tab. 7.4), l'erreur maximale étant de 13 %. Les
constantesB, C13 et C44 sont connues avec une précision élevée. Les erreurs
obtenues ne sont donc pas imputables à la précision du calcul, mais à la
fonctionnelle d'échange et corrélation utilisée. Nous con�rmerons au Ÿ 7.6
que c'est bien la LDA, qui est responsable de cet écart.

A notre connaissance, ceci est la première évaluation des constantes
élastiques de la phase® du titane en DFT-LDA. Le seul calcul ab initio
évaluant les constantes élastiques de la phases® a été réalisé en DFT-GGA.
Nous présenterons cette référence au Ÿ 7.6.

Les constantes élastiques internes de la phase®n'ont jamais été calculées
de manièreab initio à notre connaissance. Nous constatons que celles-ci sont
importantes car elles donnent une correction dans le bon sens et jusqu'à
38 % de la valeur �nale (pourC66). Des calculs en liaison forte donnent une
estimation de la contribution des constantes élastiques internes plus élevée
(52 à la place de 19.1 GPa [73]). Les constantes élastiques internes de la
phase® ne peuvent donc pas être négligées.

Nous avons véri�é que dans nos calcul la phase® est mécaniquement
stable (eq. (3.17) et (3.18)).
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7.3 Résultats DFT-LDA sur la phase ¯

Les résultas des di�érentes méthodes présentées au Ÿ 7.1.3 sont rassem-
blés dans tab. 7.5. Toutes les �gures permettant l'étude du protocole sont
rassemblées en annexe E.

7.3.1 Etat fondamental de référence

La maille de la phasē est décrite par le seul paramètrea. L'énergie est
minimum pour a0 = 5:97 Bohr. Cet état sera dans toute la suite l'état de
référence pour lequel le tenseur des déformations" est nul. Ceci correspond
à une pression résiduelle de -0.33 kbar causée par l'incertitude sur le tenseur
des contraintes due à la convergence en pointk et en énergie de cuto�. Cette
incertitude sur le tenseur des contraintes nous permet d'estimer l'incertitude
sur le paramètre de maille en regardant à quel paramètre de maille le tenseur
est nul (inférieur à 0.01 kbar) : l'incertitude sura est de 0.007 %.

7.3.2 Etude du protocole de calcul

Tab. 7.5 � Ti ¯ - Constantes élastiques. La deuxième colonne donne la
déformation imposée dans le calcul et la troisième colonne donne
la �gure où le protocole de calcul a été étudié.± = 0:02 pour
les méthodes par di�érences �nies et± = 0:01 pour la méthode
standard.

(GPA) Méthode énergie Méthode contrainte
déformation �gure di�. �nies ajustement di�. �nies ajustement standard

B dilatation E.2 121.0 121.9 121.2 119.8 115.8
(3.26)

C11 allongement E.3 122.8 125.9 117.1 109.8 106.6
C12 directe (3.27) E.5 120.8 123.9 131.0

C12 indirecte E.5 120.0 119.9 123.3 125.9 120.4
C44 cisaillement E.7 27.5 26.8 29.4 28.5 30.3

(3.28)

L'allongement (3.27) permet d'obtenirC12 par la méthode des contraintes
(cf. �g. E.5 et tab. 7.5 ligne C12 direct). Nous pouvons aussi évaluer indi-
rectement C12 à partir de la connaissance deBV et de C11 (cf. �g. E.5 et
tab. 7.5 ligne C12 indirecte), ce qui nous permet de contrôler la cohérence
de nos résultats.

La bonne cohérence de nos résultats par rapport à la méthode standard
montre le gain en précision obtenu (tab. 7.5).
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Pour choisir la valeur �nale du module de rigidité nous avons fait la
moyenne entre la méthode par ajustement de l'énergie et la méthode par
ajustement de la contrainte, ce qui nous donneBV = 120:4 § 0:5 GPa.
Si nous voulons nous passer des méthodes par ajustement, nous faisons la
moyenne entre la méthode par les di�érences �nies de l'énergie et la méthode
par di�érences �nies de la contrainte. Ceci nous donneBV = 121:5 § 0:7
GPa. Nous procédons de même pour la valeur deC44, ce qui nous donne
C44 = 27:7 § 1 GPa par ajustement etC44 = 28:5 § 1. Notre protocole de
calcul par les di�érences �nies donne donc un écart très faible par rapport
au protocole de calcul par ajustement.

Les valeurs deC11 et C12 sont dispersées selon les méthodes, pour choi-
sir les valeurs �nales nous allons faire un calcul mieux convergé. La marge
d'erreur est plus importante que la di�érenceC11 ¡ C12 car suivant la mé-
thode utilisée, on trouveC11 ¡ C12 < 0 ou > 0. Nous ne pouvons donc
pas conclure sur la stabilité mécanique de la phase¯ . Nous reviendrons sur
cette question au Ÿ7.3.3, où nous avons mieux convergé les calculs.

7.3.3 Cisaillement pur

Nous venons de voir que la précision du calcul n'est pas su�sante pour
déterminer si la phasē est stable ou non. A�n de déterminer le signe de
C11 ¡ C12, on peut e�ectuer la déformation dont la réponse donneC11 ¡ C12.
Cette déformation s'appelle un cisaillement pur par opposition au cisaille-
ment que nous avons déjà dé�ni (le cisaillement que nous avons déjà dé�ni
(3.28) s'appelle aussi cisaillement simple). Cette déformation est dé�nie
par :

X 1 = x1(1 + ±)
X 2 = x2(1 ¡ ±)
X 3 = x3

E = V0(C11 ¡ C12)±2

" =

0

B
B
B
B
B
B
@

±
¡ ±
0
0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

¾=

0

B
B
B
B
B
B
@

(C11 ¡ C12)±
¡ (C11 ¡ C12)±

0
0
0
0

1

C
C
C
C
C
C
A

(7.36)

On constate (�g. 7.12 carrés) que la courbe présente des oscillations, et
que pour les grandes valeurs de±, moins a�ectées par le bruit numérique, la
courbure est négative. Si nous e�ectuons un calcul plus convergé (en point
k et énergie de coupure), nous constatons que ces oscillations disparaissent
(�g. 7.12 cercles). On constate beaucoup plus clairement la présence du
bruit numérique dans le calcul moins convergé, si l'on observe l'évolution
de la contrainte (�g. 7.13) en fonction de la déformation.

L'idée de changer la déformation pour obtenirC11¡ C12, ne permet donc
pas de régler notre problème d'imprécision. Seul un calcul mieux convergé
nous permet de gagner la précision nécessaire à l'évaluation deC11 ¡ C12 et
de conclure sur l'instabilité de la phasē .
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Fig. 7.12 � Ti ¯ - énergie totale LDA (Ry) en fonction de la déformation
pour un cisaillement pur (7.36),Carrés noir : calcul à 350 Ry
avec une grille de14£ 14£ 14 points k, Pointillé Rouge ajus-
tement par un polynôme d'ordre 2.Cercles noirs: calcul à 500
Ry avec une grille de20£ 20£ 20 points k, Tiret mixte bleu
ajustement par un polynôme d'ordre 2,Tiret vert ajustement
par un polynôme d'ordre 4.

Comme le calcul est beaucoup plus lourd, nous n'avons calculé que
quelques points, ce qui ne nous permet pas d'ajuster la contrainte, car
elle est encore très bruitée. La connaissance deC11 ¡ C12 et de B nous
permet de déduire une nouvelle estimation deC11 et C12 (cf. tab. 7.6, C11

indirecte et C12 indirecte). Pour obtenir la valeur �nale de C11 ¡ C12, nous
avons fait la moyenne entre les deux valeurs les plus extrêmes des di�érents
calculs de tab. 7.6, �sans tenir compte de la méthode standard�, et nous
obtenons C11 ¡ C12 = ¡ 12:2 § 3 GPa. Nous avons e�ectué de la même
manière la moyenne sur les valeurs indirectes deC11 et C12, ce qui donne
C11 = 112:5 § 2 GPa et C12 = 125:4 § 2 GPa.

7.3.4 Comparaison avec l'expérience

Nous ne disposons pour la phasē que des constantes élastiques à
hautes températures, les mesures au dessus de la température de transi-
tion montrent une très faible dépendance des constantes élastiques avec la
température, mais d'un autre côté les constantes élastiques de la phase®
évoluent de 20% à 40 % entre 1073 K et 4 K, sauf pourC12 qui est quasiment
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Fig. 7.13 � Ti ¯ - Contrainte (1 kbar = 0.1 GPa) en fonction de la défor-
mation pour un cisaillement pur (7.36).Cercles noirs : calcul
à 350 Ry avec une grille de 14x14x14 pointsk.

Fig. 7.14 � Ti ¯ - C11 ¡ C12 (GPa) en fonction de la déformation pour un
cisaillement pur (7.36). Les quatre courbes correspondent aux
méthodes décrites au Ÿ7.1.3.
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Tab. 7.6 � Ti ¯ - Constantes élastiques obtenues par un cisaillement pur
(7.36) pour un calcul àEcutof f = 500 Ry et une grille de20£
20£ 20 points k.

(GPA) Méthode énergie Méthode contrainte
�gure di�. �nies ajustement di�. �nies di�. �nies standard standard

sur ¾1 sur ¡ ¾2 sur ¾1 sur ¡ ¾2

C11 ¡ C12 7.14 -13.7 -15.4 -9.0 -10.6 -8.8 -10.1
C11 indirecte 111.8 111.6 115.2 113.1 110.0 109.1
C12 indirecte 125.5 127.0 124.2 123.7 118.8 119.2

Tab. 7.7 � Valeurs des constantes élastiques pour la phase¯ en GPa,
en gras les valeurs expérimentales que nous avons choisies
comme référence. Le module de rigidité est calculé à partir des
constantes élastique (B.22).

(GPa= Exp à 1020�C Exp à 1000�C Exp à 1000�C [144] LDA

phonons[145] extrapolé à 0% Cr [116]

BV = BR 118 89.7 87.7 120§ 1 (35 %)
C11 134 99 97.7 112§ 2 (13 %)
C12 110 85 82.7 125§ 2 (47 %)
C44 36 33.6 37.5 28 § 1 (-18 %)

Tab. 7.8 � Valeurs théoriques des constantes élastiques pour la phase
¯ . PW signi�e calcul en ondes planes avec pseudopotentiel et
LMTO signi�e linear mu�n-tin orbital.

(GPa) LDA PW LDA LMTO LDA PW
[146] [3] ce travail

C11 120 112§ 2 (13 %)
C12 140 125§ 2 (47 %)
C44 20 35.8 27.5§ 1 (-18 %)

constant et C66 qui évolue de plus de 70 % [60]. De plus, on constate une
di�érence importante entre les valeurs en référence [145] et les 2 autres ex-
périences. Cependant dans [144, 147] les constantes élastiques sont mesurées
sur un échantillon polycristallin. Pour remonter aux constantes élastiques
du monocristal, il faut estimer la valeur d'un paramètre qui est essentiel-
lement donnée dans la référence [116]. Comme les 2 expériences [144] [116]
sont bien concordantes, nous adopterons les valeurs de [116] comme réfé-
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rence.
L'incertitude due à l'e�et de la température est importante. C'est pour-

quoi il est di�cile de conclure si l'écart que nous observons entre l'expérience
et la théorie (tab. 7.7) vient des valeurs expérimentales ou des valeurs théo-
riques. L'accord avec les précédents travaux théoriques pour les constantes
élastiques théoriques n'est pas très bon (tab. 7.8), ceci peut être dû à une
mauvaise convergence de la base, les auteurs de [146] utilisant une énergie
de coupure très basse (40 Ry), or nous avons vu que les constantes élastiques
C11 et C12 convergent très lentement (Ÿ 7.3.3).

Nos calculs prédisent la phasē comme une phase mécaniquement in-
stable à 0 K (3.25), ce qui est con�rmé par d'autres calculsab initio [3, 146]
et .

7.4 Résultats DFT-LDA sur la phase !

Les constantes élastiques de la phase! s'obtiennent de la même manière
que celles de la phase®. L'analyse est donc tout à fait semblable et nous
présenterons donc seulement les résultats. Pour la phase® nous avons vu
que le point ± = 0:02 pour la méthode des contraintes présente parfois
des écarts importants entre la méthode par ajustement et la méthode des
di�érences �nies. Pour la phase! ce problème ne se présente pas.

7.4.1 Etat fondamental de référence

La maille de la phase! est décrite par deux paramètres de maillesa et
c=a. L'énergie est minimum poura0 = 8:407 Bohr et c0=a0 = 0:6204, qui
sera dans toute la suite l'état de référence pour lequel le tenseur des défor-
mation " est nul. Ceci correspond à un tenseur des contraintes résiduelles
diagonal, avec¾1 = ¾2 = 2:06 kbar et ¾3 = ¡ 2:64 kbar, donc une pression
résiduelle de 0.50 kbar. Cet écart au tenseur nul est causé par l'incertitude
sur le tenseur des contraintes due à la convergence en pointk et en nombre
d'ondes planes. Cette incertitude sur le tenseur des contraintes nous per-
met d'estimer l'incertitude sur le paramètre de maille en regardant à quel
paramètre de maille le tenseur est nul (inférieur à 0.01 kbar) : l'incertitude
sur les paramètres de maille est de 0.24 %.

7.4.2 Etude du protocole

Nous constatons que les valeurs que nous obtenons par notre protocole
sont en bonne cohérence les unes avec les autres, ce qui n'est pas le cas de
la méthode standard (tab. 7.9). Pour choisir la valeur �nale des constantes
élastiques, nous procédons comme pour la phase®. Les résultats obtenus
en faisant la moyenne sur les valeurs obtenues par ajustements ou par dif-
férences �nies sont présentés dans tab. 7.10. Nous constatons, comme pour
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Tab. 7.9 � Ti ! - Constantes élastiques. La deuxième colonne donne la
déformation imposée dans le calcul.± = 0:02 pour les méthodes
par di�érences �nies et ± = 0:01 pour la méthode standard.

(GPa) Méthode énergie Méthode contrainte
déformation di�. �nies ajustement di�. �nies ajustement standard

BV dilatation(3.19) 130.5 130.3 132.0 131.2 123.5
C11 + C12 + C13 384.5 383.5 361.6

2C13 + C33 415.7 413.5 388.3
C11 + C12 allongement 311.1 310.3 315.1 313.8 304.9
C13 directe suivant xy (3.20) 68.2 68.5 64.8

C13 indirecte 71.0 69.7 56.7
C33 allongement 269.7 269.6 277.7 276.8 269.4

C13 directe suivant z (3.21) 69.9 70.5 68.1
C13 indirecte 69.0 68.4 59.5

C11 allongement 214.8 213.5 220.6 221.6 216.1
C12 directe suivant x (3.22) 94.2 91.1 87.3

C12 indirecte 96.3 96.8 94.5 92.2 88.8
C13 directe 67.2 68.4 68.2

C13 indirecte 70.7 70.7 70.7 69.0 58.1
C44 cisaillement(3.28) 55.9 57.1 55.5 57.9 57.3

Tab. 7.10 � Ti ! - Constantes élastiques obtenues avec le protocole par
ajustement ou le protocole par di�érences �nies.

(GPa) ajustement di�. �nies
BV 130.7§ 0:4 131.3§ 0:7

C11 + C12 312.0§ 2 313.1§ 2
C33 273.2§ 4 273.7§ 4
C11 217.6§ 4 217.7§ 3
C12 94.0§ 3 95.3§ 1
C13 69.5§ 1 69.0§ 2

la phase® et ¯ , la faible di�érence entre le protocole par ajustement et
le protocole par di�érences �nies. Généralement ces di�érences sont même
inférieures à la barre d'erreur sur le calcul. Nous avons donc validé notre
protocole de calcul par di�érences �nies sur trois phases de structures cris-
tallographiques très di�érentes.

Les valeurs que nous obtenons avec le protocole par ajustement seront
nos valeurs de référence par la suite.
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7.4.3 Contribution des constantes élastiques internes

Les détails des calculs sont donnés en annexe D. Nous trouvonsd =
3:0 § 0:2 GPa/Bohr et e11 = 3:15§ 0:3 GPa/Bohr 2 (e11 correspond à un
phonon optique transverse de centre de zone de fréquence 158 cm¡ 1 § 7). On
a doncC int = d2

e11
= 2:86 GPa. La correction due aux constantes élastiques

internes est donc très faible pour la phase! , contrairement à ce qui est
trouvé pour la phase®.

7.4.4 Résultats

A notre connaissance, il n'existe pas de référence expérimentale sur les
constantes élastiques de la phase! . Ceci est la première évaluation des
constantes élastiques de la phase! du titane en DFT-LDA.

L'e�et des constantes élastiques internes pour la phase! est beaucoup
plus faible que pour la phase®. Les constantes élastiques de la phase!
sont assez proches des constantes élastiques de la phase®, sauf pour C13,
C33 et C44. C13 et C44 sont les constantes les plus éloignées des valeurs
expérimentales pour la phase® et on constate (tab. 7.11), que les valeurs
de la phase! sont plus proches des valeurs expérimentales, ce qui n'est pas
le cas pourC33.

Nous avons véri�é que la phase! est bien prédite mécaniquement stable
par nos calculs (3.17) et (3.18).

Tab. 7.11 � Constantes élastiques de la phase! (GPa). Les modules de vo-
lumes sont calculés à partir des constantes élastique ((B.19) et
(B.18)). Les fréquences des phonons sont données cm¡ 1 (deux
dernières lignes).

! calcul LDA calcul avecC int

BV 130.56
BR 130.20
C11 218§ 4 -> 215
C12 94 § 3 -> 97
C13 69.5§ 1
C33 273§ 4
C44 57 § 1
C66 62 -> 59
! T O

¡1 158§ 7
! LO

¡1 113§ 4
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7.5 Conclusion sur le protocole de calcul

Le protocole utilisant l'ajustement est généralement le plus précis, par
contre il est assez coûteux, puisqu'il faut évaluer l'énergie et la contrainte
pour plusieurs valeurs de± (ou de t).

Le protocole utilisant les di�érences �nies est beaucoup moins coûteux
car il ne nécessite que l'évaluation de 2 points et la perte de précision par
rapport à l'ajustement est quasiment inexistante, car l'erreur due au choix
du ± est du même ordre que l'erreur due à la convergence de la base.

Le croisement des résultats obtenus sur l'énergie et la contrainte ou
la force, permet d'estimer l'erreur commise dans le calcul. C'est donc une
manière très précise de faire le calcul. En plus de fournir les barres d'erreurs,
notre protocole permet aussi un gain important de précision par rapport
à la méthode standard [77] , et nécessite seulement le calcul d'un point
supplémentaire.

7.6 Résultat DFT-GGA

Nous avons appliqué notre protocole de calcul par di�érences �nies pour
les trois phase du titane en GGA. Nous avons choisi± = 0:02 pour les
déformations ett = 0:006pour le déplacement interne. Nous obtenons une
contribution des constantes élastiques internes très semblable au cas de la
LDA : C int = 19:8 GPa.

Nous constatons tab. 7.12 que la GGA améliore de manière systématique
l'accord par rapport à l'expérience. L'accord avec les valeurs expérimentales
est maintenant excellent, sauf pourC13 et C44, où il reste plus mauvais
comme en LDA. Nos résultats sont en bon accord avec les valeurs récentes
des articles [79, 148]. Cependant les auteurs de la référence [79] ont négligé
la contribution des déplacements internes et les auteurs de [148] ne précisent
pas si ils l'ont pris en compte ou pas. Nous devrions donc avoir un écart plus
important (de 20 GPa environ) entre nos valeurs pourC11, C12 et C66 et les
valeurs de ces articles. Pour les valeurs des constantes élastiques de la phase
! (tab. 7.14) l'accord avec les résultats très récents de la référence [148] est
très bon saufC13. Une raison possible de ces écarts vient du traitement des
électrons de semi-c÷ur qui ne sont pas pris dans la valence dans les calculs
de la référence [148].

La supériorité de la GGA n'est pas surprenante car la LDA commet une
erreur de 3% sur le paramètre de maille, alors que l'erreur de la GGA est
inférieur à 1%. 3% d'erreur sur un paramètre de maille donne une erreur de
9% sur le volume, alors que l'erreur de la GGA sur le volume reste de 1%.
Nous voulons souligner que la cause principale de l'écart que nous observons
sur les constantes élastiques est l'écart en volume entre les 2 types de cal-
culs : si nous corrigeons le volume de la LDA en multipliant les constantes
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Tab. 7.12 � Comparaison des valeurs des constantes élastiques de la
phase ® en LDA et GGA avec pseudopotentiel (PW), en
GGA avec PAW (Projector Augmented-Wave method [35]) et
FLAPW (Full-potential Augmented Plane Wave) et en liaisons
fortes (LF). Entre parenthèses, l'écart à l'expérience. Quand
la contribution des constantes élastiques internes est connue,
nous l'indiquons. LDA Vcorr signi�e que nous avons corrigé
l'écart de volume entre la LDA et la GGA (voir texte).

GPa Exp à 4K [60] GGA PW GGA PAW[79] GGA FLAPW[148]
BV 109.97 115§ 1 (5 %) 112.8 (3%) 110.9 (-0.8%)
C11 176.1 181§ 2 (3 %) 171.6 (-3%) 172 (-2%)
C12 86.9 84§ 2 (-3%) 85 (-2%) 82 (-6%)
C13 68.3 79§ 1 (16%) 78.6 (15%) 75 (10%)
C33 190.5 191§ 1 (0.3%) 187.5 (-2%) 190 (0%)
C44 50.8 44§ 0:6(-13%) 39 (-23%) 45 (-11%)
C66 44.6 48.5 (9%) 43.3 (-3%) 45 (0%)
Cint 19.8 non ?
cm¡ 1 Exp à 295K [143] GGA PW
! T O

¡ 136.8 141§ 1 (3%)
! LO

¡ 184.8 183§ 0:1 (0.1%)
GPa LDA LDA V Corr. LF[148] LF [75]
BV 129 (17%) 120 (9%) 109 (-0.8%) 93.9 (-15%)
C11 196§ 5 (11%) 181 (3%) 155 (-12%) 171 (-3%)
C12 95 § 3 (9%) 88 (1%) 91 (5%) 58(-33%)
C13 95 § 1:4 (38%) 88 (29%) 79 (16%) 46(-33%)
C33 206§ 3 (8%) 191 (0.3%) 173 (-9%) 203 (7%)
C44 39 § 0:6 (-24 %) 36 (-29%) 65 (28%) 64 (26%)
C66 51 (13 %) 47 (5%) 32 (-28%) 56 (26%)
Cint 19.1 ? oui
cm¡ 1 LDA LDA V Corr.
! T O

¡ 127§ 0:7 (-7 %) 119(-13%)
! LO

¡ 204§ 3 (+10 %) 191(+3%)

élastiques parVLDA =VGGA , nous retrouvons les constantes élastiques de la
GGA, sauf pour C44 et C66 de la phase® qui sont moins bien décrites que
les autres constantes. L'énergétique de la LDA est donc correcte, mais pour
les propriétés dépendant fortement du volume, les résultats sont dégradés
par les mauvais volumes d'équilibre. Par contre, cet argument n'explique
pas le changement pour les phonons. (tab. 7.14).



CHAPITRE 7. CONSTANTES ÉLASTIQUES AB INITIO 139

Tab. 7.13 � Comparaison des valeurs des constantes élastiques en LDA et
en GGA pour la phasē (GPa).

GPa Exp à 1000�C Calcul LDA Calcul GGA LDA V Corr.
extrapolé à
0% Cr [116]

BV = BR 89.7 121§ 1 107§ 0:1 110
C11 99 112§ 2 97.5§ 0:5 101
C12 85 125§ 2 118§ 9 114
C44 33.6 27.5§ 1 42 § 1 25

Tab. 7.14 � Comparaison des valeurs des constantes élastiques en LDA
et en GGA pour la phase! (GPa) (PW = pseudopotentiel,
FLAPW = Full-potential Augmented Plane Wave, LF = liai-
sons fortes). Quand la contribution des constantes élastiques
internes est connue, nous l'indiquons.

! Calcul LDA Calcul GGA LDA V Corr. GGA FLAPW[148] LF[148]
BV 131 115 121
C11 215§ 4 201§ 0:5 199 194 172
C12 97 § 3 87 § 5 90 81 82
C13 69.5§ 1 50 § 1 64 54 75
C33 273§ 4 254§ 2 253 245 190
C44 57 § 1 55 § 0:5 53 54 45
C66 59 57 55 56.5 45
C int 2.86 0 ? ?
cm¡ 1

! T O
¡1 158§ 7 162§ 4

! LO
¡1 113§ 4 110§ 3

7.7 Discussion sur le diagramme de phase

7.7.1 Statut de l'expérience

La valeur de la pression de transition® ! ! à température ambiante
retenue dans les articles de revue est de 2 GPa. Cependant seules 2 expé-
riences, parmi les 10 dont nous avons connaissance, donnent une transition
de pression aussi basse. L'article [114] explique ces di�érences importantes
par le fait que la pression appliquée n'est pas hydrostatique. Quand le mi-
lieu est hydrostatique on trouve une pression de transition se situant dans
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l'intervalle 10.05-15 GPa, en bon accord avec d'autres expériences ([47] 8.5
GPa, [1] 8.5 GPa). Des mesures récentes avec un milieu transmetteur de
pression très hydrostatique, l'hélium, ont con�rmées que la transition s'ef-
fectue entre 10.05 et 12.27 GPa [115]. La valeur retenue habituellement est
donc trop basse. Nous avons donc retenu que la valeur de la pression tran-
sition de référence à la valeur de 10 GPa§ 2. Pour reconstruire le reste
du diagramme de phase, nous avons conservé la température de transition
® ! ¯ admise dans les articles de revue [40, 42, 45]. Pour les pentes des
transitions ® ! ¯ et ! ! ¯ nous avons aussi conservé les valeurs admises
dans les articles de revue, qui se fondent sur les expériences de [47]. Pour la
pente de la transition® ! ! , la seule expérience que nous connaissons est
celle de [47]. Elle donne une pression de transition à température ambiante
un peu plus faible (8.5 GPa) que la valeur de référence que nous avons choi-
sie. Ce décalage de la pression de référence, en conservant toutes les autres
pentes, conduit à une nouvelle valeur du point triple : P=11 GPa et T= 860
K. De nouvelles mesures, sous condition hydrostatique de la dépendance de
la pression de transition avec la température, devraient permettre de mesu-
rer une pente plus précise pour la transition de® ! ! et en accord avec la
pression de référence à température ambiante de 10 GPa. Ceci permettrait
de connaître plus précisément la valeur du point triple. Avec ces nouvelles
valeurs nous avons tracé un diagramme de phase corrigé �g. 7.15.

Fig. 7.15 � Diagramme de phase corrigé du titane métallique

Malgré l'incertitude sur la position du point triple nous constatons que le
nouveau diagramme de phase extrapolé à T=0K ne prédit plus la phase! la
plus stable à basse température. Pour véri�er qu'aucune transition n'a lieu
à basse température, nous avons fait avec Hichem Dammak, qui a étudié la
transition ® ! ! sous irradiation [46], des mesures de paramètres de maille
à basse température par rayons X. On ne constate aucune apparition de la
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phase! entre 10K et 300K, en désaccord avec les calculs récents [56] qui
donnent une température de transition! ! ®de 280K à pression ambiante.

Cependant il est envisageable que la phase® devienne métastable en
dessous d'une certaine température, et que la barrière d'énergie soit suf-
�sante pour empêcher la transition® ! ! . Un contre-argument à cette
explication est donné par un article récent : les auteurs ont développé une
fonction d'énergie libre ajustée sur les données expérimentales qui repro-
duit les transitions de phases connues (® ! ¯ et ® ! ! ). Bien que leur
valeur de la pression de transition soit prise égale à 2 GPa, la phase® y est
prédite la plus stable à 0 K et non pas métastable. Augmenter la pression
de transition à 10 GPa dans ces calculs stabiliserait encore plus la phase®.

Il est donc très peu probable que la phase! soit la phase thermodyna-
miquement la plus stable à 0 K. Les calculsab initio commettent donc une
erreur sur la stabilité des phases.

Déduction de la di�érence d'énergie E ! - E®

Comme nous connaissons la pression de transitionP®! ! (10 GPa) et
les équations d'état expérimentales, nous pouvons en déduire la di�érence
d'énergie expérimentale entre les phases à température ambiante.

En e�et, les équations d'état expérimentales nous donnentP®(V) et
P! (V). En inversant ces relations nous trouvonsV®(P®! ! ) et V! (P®! ! ). De
plus P = ¡ dE

dV . Donc par intégration nous pouvons trouverE® et E ! à une
constante près. Or à la transition, nous avons la relation :

H = E 0
® + E®(V®(P®! ! )) + P®! ! V®(P®! ! )

= E 0
! + E ! (V! (P®! ! )) + P®! ! V! (P®! ! )

(7.37)

où la seule inconnue estE 0
! ¡ E 0

® la di�érence d'énergie entre les phases à
pression nulle.

Avec cette méthode nous avons déduit queE 0
! ¡ E 0

®=12.4 meV avec
la référence [115] etE 0

! ¡ E 0
®=13.5 meV avec la référence [114]. Ces deux

valeurs sont en bon accord malgré des équations d'état assez di�érentes
entre elles. Elles nous donnent donc une bonne idée de l'ordre de grandeur
de la di�érence d'énergie entre les phases® et ! .

7.7.2 Contribution de l'énergie de point zéro à la
stabilité des phases

L'énergie de point zéro peut contribuer de manière signi�cative à la
di�érence d'énergie entre 2 phases [149] et même renverser l'ordre relatif
des phases dans le cas du graphite et du diamant [150]. Cependant l'énergie
de point zéro est importante pour les atomes légers comme le carbone et plus
faible pour les atomes lourds comme Ti. Pourtant la di�érence d'énergie de
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point zéro pour Sn contribue à hauteur de 30 % à la di�érence d'énergie
totale [149].

Nous n'avons de valeur expérimentale de l'énergie de point zéro pour au-
cune des 3 phases du titane. Une approche théorique s'impose donc. Comme
les calculs d'énergie de point zéro avec les calculsab initio sont des calculs
très lourds, nous avons décidé d'évaluer de manière moins �ne la contribu-
tion de l'énergie de point zéro à la stabilité des phases du titane, a�n de
savoir si cette contribution était importante à prendre en compte. Pour cela
nous avons appliqué la méthode expliquée au Ÿ 3.5.

Energie de point zéro de la phase ¯

La phase¯ est mécaniquement instable à 0 K par les calculsab initio,
il n'est donc pas pertinent d'évaluer sa température de Debye à partir des
constantes élastiquesab initio. Nous pouvons évaluer cependant sa tempéra-
ture de Debye à partir des valeurs expérimentales des constantes élastiques
à 1000�C [144]. Ce qui nous donne une température de Debye de 261K, qui
correspond à une énergie de 25 meV.

Comme les constantes élastiques sont connues seulement à une tempéra-
ture élevée, cette valeur de la température de Debye est une approximation
de la température de Debye basse température, et ne peut pas donner une
bonne évaluation de l'énergie de point zéro.

Energie de point zéro de la phase ®

Tab. 7.15 � Température de Debye (K) de la phase® et énergie de point
zéro (meV). La valeur issue des constantes élastiques expéri-
mentales (troisième ligne) est prise comme valeur de référence.

µD (K) Ezero (meV/atome)
exp C (1.1-4.5 K) [61] 427§ 5 42
exp C (4-15 K) [151] 421§ 2 41
exp cons. élas. [60] 425.49 42

DFT-LDA 403 (-5%) 39
DFT-GGA 416 (-2.3%) 40

Nous trouvons une température de Debye de 403 K en LDA et 416 K en
GGA (tab. 7.15). Nous disposons des constantes élastiques expérimentales
à très basse température, nous pouvons évaluer la température de Debye
expérimentale. De plus on dispose de mesures de capacité calori�que,C, qui
permettent une autre évaluation expérimentale de la température de Debye.
Les valeurs théorique et les valeurs expérimentales sont en bon accord (au
plus 7 % d'écart).
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Energie de point zéro de la phase !

L'estimation de la température de Debye de la phase! à partir des
constantes élastiques DFT-LDA donneµD = 471 K soit 46 meV/atome
pour l'énergie de point zéro. En GGA on obtientµD = 469 K soit 45.5 meV
pour l'énergie de point zéro. On ne dispose pas de données expérimentales
permettant une comparaison.

Conclusion

En LDA les énergies de point zéro des phases® et ! estimées à l'aide
des constantes élastiques di�èrent seulement de 6.6 meV/atome. Même si
notre méthode peut commettre une erreur importante, l'énergie de point
zéro ne peut pas expliquer un renversement de la stabilité des phases® et
! en DFT-LDA, puisque E® - E ! = ¡ 22 meV.

En GGA la di�érence d'énergie E® - E ! est de -5 meV et l'écart en
énergie de point zéro est de 5.2 meV. Pour que la pression de transition soit
de 10 GPa, il faudrait que la di�érence d'énergie soit d'environ 13 meV (cf.
Ÿ 7.7.1), bien supérieure à celle que nous trouvons.

Pour estimer l'erreur de notre méthode, nous pouvons nous appuyer
sur la référence [149], qui a évalué par un calculab initio la dispersion
des phonons et en a déduit la di�érence de contribution de l'énergie de
point zéro entre les phases diamant (®) et quadratique (̄ ) de l'étain. La
contribution de l'énergie de point zéro est de 7 meV, pour une di�érence
d'énergie de 22 meV en DFT. ExpérimentalementµD = 220 pour la phase
® de Sn et195 pour la phase¯ de Sn [152, 153]. En évaluant l'énergie de
point zéro à partir de µD nous trouvons une contribution de l'énergie de
point zéro à la di�érence d'énergie entre phases de 3 meV, donc un écart de
60% entre la méthode approchée et la méthode de référence.

Dans l'hypothèse où nous aurions une erreur de 60% sur le titane, nous
obtiendrions une contribution de l'énergie de point zéro de 11 meV en LDA,
et de 8 meV en GGA, ce qui ne serait pas su�sant pour expliquer la pression
de transition ® ! ! ni en LDA, où la phase! reste la phase la plus stable,
ni en GGA, pour laquelle les phases® et ! sont dégénérées.

7.8 Conclusion

J'ai démontré que mon protocole de calcul par di�érences �nies est une
méthode numérique très précise, qui me permet d'estimer les barres d'erreur
de nos calculs. J'ai alors évalué pour la première fois la contribution des
constantes élastiques internes de la phase® et ! en ab initio. Nous avons
vu que les constantes élastiques internes sont importantes pour la phase
® et améliorent fortement l'accord avec l'expérience. J'ai trouvé que par
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contre, les constantes élastiques internes jouent un rôle négligeable dans la
phase! .

Un bon accord du volume d'équilibre avec l'expérience, comme en GGA,
est primordial pour obtenir un excellent accord entre les constantes élas-
tiques ab initio et les constantes élastiques expérimentales. La précision
que nous obtenons en GGA pour la phase®, nous permet d'être prédictif
pour les constantes élastiques de la phase! , qui n'ont jamais été mesurées
expérimentalement.

Contrairement aux constantes élastiques, nous disposons de beaucoup
de valeurs expérimentales pour les modules de rigidité. Nous pouvons donc
comparer les modules de rigidité des di�érentes phases (tab. 7.16) avec
l'expérience. Nous constatons que la barre d'erreur expérimentale est im-
portante. Nous avons mis en gras les valeurs qui nous semblent les plus
précises, les modules de rigidité théoriques sont en très bon accord avec ces
valeurs en GGA. Nous constatons de plus que les modules de rigidité, obte-
nus par ajustement de l'équation d'état (tab. 5.3), sont en excellent accord
pour la phase® et ! avec ceux obtenus par les constantes élastiques, et un
peu moins bons pour la phasē qui est mécaniquement instable.

Par contraste nous avons vu que l'accord avec l'expérience est très mau-
vais en ce qui concerne la di�érence d'énergieE® ¡ E ! et que la pression de
transition prédite est, soit négative, soit beaucoup trop faible. La prise en
compte de l'énergie de point zéro ne permet pas d'expliquer cet écart. Notre
conclusion est donc qu'actuellement aucun calcul DFT ne permet d'expli-
quer la pression de transition. L'évaluation de nos barres d'erreur, nous
permet d'a�rmer que cet écart ne vient pas de la précision du calcul, mais
de l'approximation induite par la fonctionnelle d'échange et corrélation que
nous utilisons (LDA ou GGA).

Tab. 7.16 � Comparaison des modules de rigidité (GPa) pour les di�é-
rentes phases.

B ® ! ¯
exp à 4K [60] 110.0 § 0:2
exp à 298 K [60] 107.3§ 0:2
exp à T ambiante [115] 111.7 105.3
exp à T ambiante [114] 117§ 9 138§ 10
exp à T ambiante [49] 126§ 3
exp à T ambiante [48] 123§ 4:7
exp à 1000�C [116] 99
exp à 1020�C [145] 118
théorie DFT-LDA 129§ 0:2 130§ 1 121§ 1
théorie DFT-GGA 115 115 110



Chapitre 8

Ajustement de potentiels
interatomiques

8.1 Potentiels du type Finnis-Sinclair

Les potentiels de type Finnis-Sinclair ont été largement utilisés en dyna-
mique moléculaire pour les éléments de transition (cf. Ÿ 4.2). Un potentiel
de ce type a déjà été développé pour le titane [8], mais il a été très peu
utilisé. Le zirconium a fait l'objet de la même approche [154].

Ce potentiel interatomique, ajusté sur les données de la phase®, donne
de bons résultats pour la description des phases® et ¯ et permet de re-
produire la transition entre ces deux phases [155]. Ces potentiels semblent
donc être adaptés à notre étude des di�érentes phases du titane.

Ces potentiels sont de la forme :

U(r 1; r 2; ::::; r N ) = ¡
NX

®

vu
u
t

NX

¯ 6= ®

»2exp
µ

¡ 2q
µ

r®¯

r0
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¶¶
+
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NX

®
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¯ 6= ®

Aexp
µ

¡ p
µ

r®¯

r0
¡ 1

¶¶
(8.1)

où ® et ¯ sont les indices des atomes.r®¯ = kr ® ¡ r ¯ k et A, », p et q sont
des paramètres ajustables.r0 est �xé à la distance entre premiers voisins.
Dans notre cas, comme nous étudions simultanément plusieurs phases, nous
avons décidé de �xerr0 à la distance entre premiers voisins de la phase®.
Pour tester le potentiel [8] nous avons étudié son comportement en tempé-
rature. Nous avons ensuite essayé d'améliorer ce potentiel, a�n d'obtenir un
potentiel interatomique adapté à la description conjointe des trois phases.
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8.1.1 Choix du rayon de coupure

Les potentiels empiriques sont toujours coupés au-delà d'un certain
rayon r cut . C'est-à-dire que pour un atome donné, on ne considère pas son
interaction avec l'ensemble des atomes de la simulation, mais uniquement
avec ses plus proches voisins. Généralement pour un cristal cubique à face
centré (cfc), on considère l'interaction avec les cinq premières couches de
voisins. Pour un cristal hexagonal compact, les auteurs de la référence [8]
ont choisi de considérer l'interaction avec les neufs premières couches de
voisins.

Nous allons considérer simultanément quatre structures (les trois phases
habituelles du titane, plus la structure cfc). La structure cfc est le plus sou-
vent celle de plus basse énergie. Nous l'utiliserons comme structure de réfé-
rence. Il faut donc trouver un critère d'harmonisation du rayon de coupure,
adapté à toutes les structures cristallographiques considérées.

Tab. 8.1 � Rayons de coupure pour les di�érentes structures considérées.
Les paramètres de maille pour la conversion en Bohr, sont les
paramètres expérimentaux de tab. 5.1. Pour la structure cfc, le
paramètre de maille est évaluéab initio.

Structure hcp (®) cc (¯ ) hex (! ) cfc
Rayon de coupure (unité dea) 2.40 2.21 1.50 1.65

Rayon de coupure (Bohr) 13.4 13.6 13.1 13.3
Nombre de voisins 80 88 70 78
Nombre de couches 5 7 13 atome 1 5

8 atome 2

Nous avons choisi le rayon de coupure de manière à ce que le nombre de
voisins pris en compte soit sensiblement identique d'une structure à l'autre.
Ce choix conduit à des rayons de coupure très proches dans les di�érentes
structures (tab. 8.1). C'est donc un choix cohérent.

8.1.2 Ajustement standard

Test du potentiel de Cleri-Rosato par dynamique moléculaire

Nous avons commencé par tester le potentiel de Cleri-Rosato [8] pour
les quatre structures considérées. Les paramètres de ce potentiel sont :A =
0:0741eV, » = 1:4163eV, p = 11:418et q = 1:643.

Pour cela, nous avons cherché à plusieurs températures, l'état thermo-
dynamiquement stable à pression nulle1 prédit par ce potentiel (�g. 8.1).

1Nous avons cherché pour chaque température les paramètres de maille qui rendent le
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Nous avons calculé l'énergie potentielle, comme première approximation de
l'énergie libre. Nous trouvons que dans toute la gamme de températures,
où le titane modélisé reste sous forme solide, la structure cfc est toujours la
phase de plus basse énergie. Nous pouvons relier ceci au fait que, dans ce
modèle,c=a= 1:6354à 0 K est très proche de la valeur donnée par le modèle
de sphères compactes (

p
8=3 = 1:633). Expérimentalement, c=a = 1:587,

donc le potentiel de Cleri-Rosato stabilise préférentiellement les structures
compactes, or la structure cfc est une structure compacte.

A 0 K, la phase! est trouvée la moins stable, et dès que nous e�ectuons
une simulation en température la phase! relaxe vers la phasē (�g. 8.1).

Fig. 8.1 � Energie potentielle en fonction de la température avec le poten-
tiel interatomique de la référence [8].

Nous avons aussi confronté à l'expérience l'évolution du paramètre de
maille, a, avec la température (�g. 8.2). L'accord n'est pas satisfaisant. En
e�et, le coe�cient de dilatation transverse calculé est très di�érent de la
valeur expérimentale. Ce potentiel interatomique ne nous semble donc pas
adapté à l'étude du titane.

Ajustement sur la phase ®

Comme point de départ, nous avons refait le même ajustement que
Cléri-Rosato avec les constantes élastiques expérimentales de la phase®

tenseur des contraintes nul. Le tenseur moyen présente une légère anisotropie (inférieure
à 1 kbar) dans le planxy des phases hexagonales, ce qui n'est pas physique. Ceci est dû
aux conditions périodiques imposées, qui sont de forme cubique (atomes dans une boîte
cubique) et non hexagonale.
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Fig. 8.2 � Paramètre de maillea en fonction de la température :Diamants
verts potentiel interatomique de la référence [8],Cercle Noirs
expérience [111],Carrés rougesexpérience [156],Triangles bleus
[110].

(tab. 7.4) et son énergie de cohésionEc = 4:853eV [157] sans tenir compte
des constantes élastiques internes.

Nous constatons, comme le fait remarquer Cleri-Rosato, que l'ajuste-
ment ne permet pas d'obtenir un rapportc=aproche de l'expérience et que
de manière corollaire la phase cfc reste toujours la structure la plus stable.

8.1.3 Ajustement sur plusieurs phases

A�n de corriger ce problème, nous avons donc tenté de faire un ajuste-
ment sur plusieurs phases en même temps.

Pour cela, nous avons utilisé les constantes élastiques expérimentales
pour les phases®et ¯ (tab. 7.4 et tab. 7.7) et les constantes élastiques DFT-
LDA pour la phase ! (tab. 7.11). Nous avons ajusté l'énergie de cohésion
de la phase® sur la valeur expérimentale et tenté d'imposer une di�érence
d'énergie en faveur de la phase® par rapport à la structure cfc.

Il nous a été impossible de renverser la stabilité relative de la structure
cfc par rapport à la structure®. De manière corrélée, la phase! a toujours
l'énergie la plus haute, ce qui rend toute simulation en température de la
phase! impossible, puisqu'elle transite immédiatement vers la phase¯ .

Nous avons choisi de changer la forme analytique du potentiel interato-
mique et avons opté pour un potentiel de type Vitek, qui présente toujours
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un terme de cohésion s'exprimant à l'aide d'une racine, mais dont l'ex-
pression mathématique fait intervenir beaucoup plus de paramètres, ce qui
permet une plus grande souplesse.

8.2 Variante du potentiel de Finnis-Sinclair

Une variante de la forme originale du potentiel de Finnis-Sinclair, est le
potentiel développé par Vitek[158]. Ce potentiel se présente sous la forme
suivante :

U(r 1; r 2; ::::; r N ) =
1
2

X

®¯

V(r®¯ ) ¡
X

®

vu
u
t
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X

¯

©(r®¯ )
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V(r ) =
6X

k=1

Ak(Rak ¡ r )3H (Rak ¡ r ) (8.3)

©(r ) =
4X

k=1

Ak(Rbk ¡ r )3H (Rbk ¡ r ) (8.4)

où Ra1 > R a2 : : : > R a6, Rb1 > R b2 : : : > R b4, Ak et Bk sont des paramètres
ajustables, et H est la fonction de Heaviside (H (x) = 0 pour x < 0 et
H (x) = 1 pour x > 0).

Un potentiel de ce type a déjà été développé pour le titane [9]. Les
paramètres de ce potentiel sont donnés dans tab. 8.2. Il est ajusté sur les
constantes élastiques expérimentales de la phase® du titane, les valeurs
expérimentales de l'énergie de cohésion et de l'énergie de formation de la
lacune et les paramètres de maille expérimentaux. Nous montrons les résul-
tats de ce potentiel dans tab. 8.3, avec la prise en compte des constantes
élastiques internes qui n'existaient pas dans le potentiel de Igarashi [9] et
nos propres choix pour le paramètre de maille expérimental (nous avons
extrapolé à 0 K, ce que n'ont pas fait Igarashiet al).

Nous avons ensuite ajusté un potentiel en incluant peu à peu les phases
supplémentaires.

Le premier potentiel (pot1®) est ajusté avec le même choix de données que
le potentiel de Igarashi, exceptée pour l'énergie de la lacune qui n'est pas
prise en compte. Nous obtenons un très bon ajustement des constantes élas-
tiques pour la phase® (tab. 8.4), mais les constantes élastiques internes (les
phonons) sont mal prédites. Pour ce potentiel, nous constatons une nette
amélioration de la description des phases¯ et ! par rapport au potentiel de
Igarashi. De plus, nous pouvons ajuster la valeur dec=aà la valeur expéri-
mentale et la phase® est bien la phase la plus stable. Ce modèle analytique
nous permet de mieux de rendre compte de la phase®.

Pour améliorer la description de la phase® nous avons tenté d'ajus-
ter sur les constantes élastiques internes (pot2

®). Cependant nous n'avons
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trouvé aucune solution permettant d'obtenir simultanément des constantes
élastiques et des constantes élastiques internes satisfaisantes. Ceci avait déjà
été remarqué pour le zirconium [154]. Une explication possible de cette li-
mitation du modèle est donnée par Liuet al [159] : la branche optique
des éléments du groupe du titane présente une anomalie. Cette anomalie
est reliée à la levée de dégérescence au niveau de Fermi, sous l'in�uence
du phonon optique. Les potentiels de types Finnis-Sinclair modélisent une
énergie reliée à la largeur de la banded, et n'arrivent pas à reproduire un
e�et aussi subtil. Nous n'avons donc pas cherché par la suite à obtenir des
valeurs plus précises des constantes élastiques internes.

Nous avons ensuite ajouté la prise en compte de la phase¯ (pot®¯ ). Les
calculsab initio prédisent la phasē mécaniquement instable à 0 K, mais
l'ajustement ne rend pas compte de cette instabilité. La constante élastique
C12 de la phasē reste donc éloignée de la valeurab initio. Les constantes
élastiques de la phase® restent satisfaisantes (tab. 8.4).

Pour �nir, nous avons ajusté sur l'ensemble des trois phases du titane
(pot®¯! ). Ce potentiel permet de donner le bon ordre pour les trois phases
du titane, mais la structure cfc reste plus basse en énergie que les strucures
! et ¯ . Il faudrait donc aussi faire l'ajustement sur les donnéesab initio de
la structure cfc.

Nous avions aussi testé un ajustement sur des données préliminairesab
initio . Ces données sont constituées des constantes élastiques expérimen-
tales des phases̄ et ® (données dans tab. 7.4 et tab. 7.7) et des valeurs
LDA des constantes élastiques de la phase! . Nous avons aussi ajusté l'éner-
gie de la structure cfc pour la forcer à être plus haute en énergie. Ce poten-
tiel (pot 2

®¯! ) donne un accord très satisfaisant pour les constantes élastiques
expérimentales et l'énergie relative des di�érentes phases (tab. 8.3). En par-
ticulier, la strucure cfc se situe énergétiquement entre la phase! et la phase
¯ , comme dans nos calculsab initio préliminaires sur la structure cfc.

Le modèle de Vitek a donc démontré sa capacité à reproduire la stabilité
des di�érentes structures du titane. Il faut maintenant étudier l'évolution
en température des di�érentes phases et calculer d'autres grandeurs, comme
la pression de transition, a�n de véri�er que ces potentiels permettent de
reproduire le comportement du titane. Selon les résultats obtenus, nous
ajusterons de nouveaux potentiels, qui nous permettront de comprendre
quelles propriétés physiques doivent être décrites précisément pour modéli-
ser le titane quelles que soient les conditions thermodynamiques.

Si le modèle de Vitek se révèle incompatible avec la description de ces
propriétés, nous pourrons ajouter une dépendance angulaire dans le poten-
tiel, qui tient compte du caractère directionnelle de la liaison[160].
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Tab. 8.2 � Paramètres des potentiels utilisés.

potentiel [9] pot1® pot2
® pot®¯ pot®¯! pot2

®¯!

Ra1 1.980000 1.982410 2.032868 1.974393 1.962180 1.969017
Ra2 1.732050 1.716122 1.667086 1.818390 1.818881 1.721535
Ra3 1.588000 1.572329 1.560597 1.585369 1.593943 1.660773
Ra4 1.401345 1.408885 1.416719 1.412227 1.410990 1.409812
Ra5 1.200672 1.206184 1.158087 1.070024 1.083232 1.140539
Ra6 1.000000 1.004158 1.023448 1.043904 1.038784 0.947744
A1 0.061188 0.070735 0.071865 0.084423 0.088896 0.078349
A2 0.091867 0.086462 0.088141 0.083084 0.081090 0.322058
A3 -0.174851 -0.186880 -0.176786 -0.276804 -0.284961 -0.590298
A4 -0.931018 -0.933477 -0.705080 -0.637830 -0.670310 -0.294971
A5 0.742162 0.775299 0.719709 1.525140 1.311619 0.531498
A6 91.371019 22.011099 27.370849 -8.283559 -2.508606 91.404693
Rb1 1.980000 2.029738 2.195510 2.100184 2.106666 2.241485
Rb2 1.801332 1.817941 1.773420 1.793317 1.795532 1.774120
Rb3 1.457399 1.460767 1.428918 1.454706 1.458574 1.514209
Rb4 1.000000 1.003174 1.019871 1.056233 1.061743 0.949729
B1 0.065234 0.065056 0.103893 0.222832 0.204109 0.052911
B2 1.246977 1.249401 1.390706 1.404785 1.379089 1.348374
B3 -6.282544 -6.473768 -6.577591 -7.886604 -8.04582 -4.705383
B4 607.687918 173.412964 331.686523 -62.801540 -11.22687 589.288208
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Tab. 8.3 � Résultats à 0 K, pour les potentiels ajustés sur les valeurs expé-
rimentales des constantes élastiques (voir texte). Les constantes
élastiques sont en GPa, les pressionsP et Px ¡ Pz = ¾1 ¡ ¾3

en kbar=0.1 GPa, les énergies en eV et les constantes élastiques
internes en GPa/Bohr2.

potentiel Référence [9] pot2®¯!

® C11 176 174 159
C12 87 88 97
C13 68 65 72
C33 191 180 178
C44 51 48 48
Ecoh 4.853 4.842 4.852
Cint 20 2.1 20
e11 2.0 7.4 7.6
e33 5.0 24.6 27
P 0 -1.7 0.9

Px ¡ Pz 0 -0.2 0.0
¯ C 11 99 316 106

C12 85 270 68
C44 42 215 42
Ecoh 4.809 4.813 4.809
P 0 -31.1 0.4

! C 11 218 1236 205
C12 94 1272 105
C13 70 144 63
C33 273 1222 265
C44 57 2 60
Ecoh 4.837 4.487 4.840
Cint 0 391.2 7.4
e11 3.0 213.0 24.0
e33 1.6 -23.4 1.1
P 0 -473.3 -1.3

Px ¡ Pz 0 -414.0 0.6
cfc C11 77 116

C12 78 89
C44 55 64
Ecoh <4.841 4.770 4.835
P 83.3 -4.5
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Tab. 8.4 � Résultats à 0 K, en gras les valeurs sur lesquelles l'ajustement a
été e�ectué. Tous les calculs sont faits aux paramètres de maille
expérimentaux donnés à la tab. 5.1. Pour la structure cfc, nous
avons pris le paramètre de mailleab initio GGA (a = 8:061
Bohr). Les constantes élastiques sont en GPa, les pressionsP et
Px ¡ Pz = ¾1 ¡ ¾3 en kbar (=0.1 GPa), les énergies en eV et les
constantes élastiques internes en GPa/Bohr2.

potentiel Réf pot1® pot2
® pot®¯ pot®¯!

® C11 181 177 189 190 190
C12 84 85 82 96 93
C13 79 74 62 83 76
C33 191 192 201 201 190
C44 44 44 41 43 48
Ecoh 4.853 4.853 4.853 4.853 4.853
Cint 19.1 1.0 8.6 8.7 9.7
e11 2.3 6.1 5.7 7.7 8.8
e33 3.8 19.1 0.3 11.6 19.1
P 0 -0.0 -0.1 -1.4 -0.6

Px ¡ Pz 0 -0.0 -1.3 -0.2 -0.8
¯ C 11 97.5 140 205 117 88

C12 118 55 168 119 85
C44 42 53 86 48 47
Ecoh 4.781 4.782 4.813 4.784 4.788
P 0 51.5 31.4 1.2 2.3

! C 11 201 235 417 310 202
C12 87 110 303 168 95
C13 50 51 127 119 81
C33 254 133 313 239 200
C44 55 34 30 59 51
Ecoh 4.812 4.822 4.749 4.795 4.808
Cint 0 4.7 39.6 0.5 1.2
e11 3.04 15.0 21.9 12.7 9.5
e33 1.41 -2.2 -5.1 1.0 1.5
P 0 14.3 -60.4 -21.9 -1.2

Px ¡ Pz 0 5.7 10.6 -11.4 2.0
cfc C11 79 93 102 92

C12 64 43 67 69
C44 49 50 68 65
Ecoh 4.779 4.780 4.810 4.811
P 78.4 91.8 70.9 72





Conclusions et Perspectives

Cette thèse a permis d'élucider le statut des calculs en théorie de la
fonctionnelle de la densité (DFT) pour le titane en permettant de résoudre
di�érentes questions. La première problématique a été la modélisation des
états électroniques de semi-c÷ur. Ces niveaux électroniques sont profonds
en énergie et les orbitales sont quasi-atomiques. Cependant, ils sont sensibles
à l'environnement chimique, et le traitement implicite de ces électrons par la
correction de c÷ur non linéaire (NLCC), constitue une approximation qu'il
convient de véri�er soigneusement. J'ai en particulier mis en évidence l'im-
portance de la localisation des états de semi-c÷ur et l'in�uence du volume
d'équilibre sur certaines propriétés physiques telles que la stabilité relative
des phases® et ! . J'ai développé une méthode permettant de mettre au
point un pseudopotentiel NLCC satisfaisant. Ce pseudopotentiel permet de
traiter moins d'électrons, ce qui est très utile pour traiter des gros systèmes.
Grâce à ce pseudopotentiel, j'ai montré que les deux types de traitement des
électrons de semi-c÷ur, de manière explicite ou implicite, sont cohérents,
surtout en ce qui concerne la stabilité relative des phases. Ce qui me permet
de conclure que le calcul de référence en DFT prédit la phase! comme la
plus stable, en contradiction avec l'expérience, et quelque soit la fonction-
nelle d'échange et corrélation utilisée LDA (approximation de la locale) ou
GGA (approximation du gradient généralisé). J'ai donc cherché à améliorer
la fonctionnelle d'échange et corrélation utilisée.

La sensibilité du calcul au traitement des électrons de semi-c÷ur m'a
conduite à chercher un calcul de référence pour le titane. Pour cela, j'ai
développé un pseudopotentiel à projecteurs multiples, permettant de décrire
avec la même précision les électrons de valence et les électrons de semi-
c÷ur. Les résultats de ce pseudopotentiel à projecteurs multiples montrent
que mes résultats DFT sont peu sensibles au pseudopotentiel utilisé, ce qui
con�rme que les résultats obtenus sont précis, et que les écarts du calculab
initio par rapport à l'expérience, en particulier sur la stabilité des phases, ne
sont pas attribuables à la précision des calculs, mais bien à la fonctionnelle
d'échange et corrélation utilisée.

A�n d'aller au-delà des fonctionnelles standards LDA et GGA, j'ai dé-
veloppé un pseudopotentiel corrigé de l'auto-interaction électronique pour
les états de semi-c÷ur. Cette correction améliore de façon systématique les
paramètres de maille théoriques, mais ne permet pas d'expliquer l'erreur
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des calculsab initio sur la stabilité relative des phases® et ! . J'ai trouvé
que la densité électronique des états de semi-c÷ur dans un calcul SIC reste
très proche de celle d'un calcul LDA. Le formalisme que j'ai développé pour
les états de semi-c÷ur transpose la correction SIC de l'atome dans le solide.
Comme les états de semi-c÷ur restent quasiment atomiques dans le solide,
je pense que cette approximation est su�sante pour a�rmer que l'erreur de
la DFT sur la stabilité relative des phases® et ! ne provient pas du traite-
ment des électrons de semi-c÷ur. J'en conclus donc à l'issue de cette thèse
que l'erreur vient du traitement des états de valence. La comparaison systé-
matique des résultats obtenus en LDA et en GGA corrobore le fait que les
plus fortes variations de résultats proviennent de la fonctionnelle d'échange
et corrélation. Ma conclusion est qu'à l'heure actuelle aucun calculab ini-
tio ne permet de reproduire la transition® ! ! , et que seule l'utilisation
d'une fonctionnelle plus exacte permettrait de corriger cette erreur. Par
conséquent il serait intéressant d'étendre la correction de l'auto-interaction
électronique aux états de valence, puisque l'orbitale3d est une orbitale très
localisée. Le formalisme que j'ai développé par les pseudopotentiels ne per-
met pas de traiter la correction SIC pour les états de valence d'un métal.
Une extension possible de ce formalisme serait de choisir pour les orbi-
tales localisées, au sens de la SIC, les orbitales atomiques orthogonalisées
de Löwdin [112]. Une autre approche serait l'utilisation d'une fonctionnelle
hybride comme B3LYB [161], qui mélange une partie d'échange exact et
une partie d'échange et corrélation des fonctionnelles traditionnelles. Ce-
pendant, comme cette fonctionnelle repose sur l'échange exact, elle nécessite
des temps de calcul beaucoup plus longs que les fonctionnelles standards.
Il est pour l'instant impossible de faire un tel calcul avec les tailles de base
d'ondes planes que j'ai utilisées. Il sera donc nécessaire d'utiliser des pseudo-
potentiels ultra-doux ou de changer la base de développement des fonctions
d'onde.

A�n d'estimer l'énergie de point zéro, qui donne une contribution non
négligeable à la stabilité des phases, et d'ajuster un potentiel interatomique
pour la dynamique moléculaire, j'ai calculé les constantes élastiques des
trois phases du titane. Pour cela, j'ai développé un protocole de calcul qui
permet d'estimer les barres d'erreur et de faire un calcul très précis. J'ai de
plus étudié la contribution des constantes élastiques internes pour les phases
® et ! , ce qui n'avait jamais été fait dans un calculab initio. J'obtiens des
résultats en excellent accord avec l'expérience pour la phase®et la première
évaluation existante des constantes élastiques internes de la phase! .

Une nouvelle méthode d'évaluation des constantes élastiques a été ré-
cemment développée utilisant la théorie de perturbation de la fonctionnelle
de la densité (DFPT) [84]. Il serait intéressant de faire une étude compara-
tive précise entre mon protocole de calcul et la DFPT, en termes de préci-
sion et de rapidité de calcul. Grâce à la précision des constantes élastiques
calculées, j'ai pu évaluer pour la première fois la contribution de l'énergie
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de point zéro à la stabilité relative des phases® et ! . Cette contribution
donne une correction dans le bon sens, qui n'est cependant pas su�sante
pour expliquer le désaccord entre les calculsab initio et l'expérience sur
la stabilité relative des phases. Les constantes élastiques m'ont également
permis d'ajuster un potentiel empirique. Le modèle analytique de Vitek,
m'a permis d'obtenir un ordre des phases en accord avec l'expérience et des
constantes élastiques en bon accord avec les calculsab initio. Il faut main-
tenant étudier l'évolution en température, a�n de véri�er que nos potentiels
reproduisent bien le comportement du titane, ce qui permettrait de tracer
le diagramme de phase du titane en température.





Annexes





Annexe A

Théorèmes de Hohenberg et
Kohn

Cette annexe fait suite au Ÿ1.1.1, qu'il est conseillé de lire d'abord.
Ce théorème, établi en 1964, montre qu'il existe une relation b¼ec-

tive entre la densité électronique de l'état fondamental et le potentiel ex-
terne (à une constante près). On peut écrire le Hamiltonien sous la forme
H=T+V+W avec T l'opérateur énergie cinétique, V le potentiel externe
imposé par les ions et W le potentiel d'interaction mutuelle des électrons.
Soit V l'ensemble des potentiels de la forme

V(r 1; : : : ; r Ne) =
NeX

i =1

v(r i ) (A.1)

qui donnent un état fondamental non dégénéré etª l'ensemble des états
fondamentaux non-dégénérés.

A.1 Théorème 1

En résolvant l'équation (1.3) on obtient à partir de v(r ) la fonction
d'onde Ã à Ne particules de l'état fondamental. Ceci dé�nit une fonctionC
de V ! ª . Par dé�nition de ª , il n'existe pas d'élément deª qui ne soit
associé à un potentiel. Inversement tout élément deª est associé à un et un
seul potentiel. Pour démontrer ceci, prenonsÃ un élément deª associé à
deux potentielsv et v0 qui di�érent l'un de l'autre par plus d'une constante
additive. Alors

(T + W + V)jÃi = EjÃi (A.2)

et

(T + W + V 0)jÃi = E 0jÃi (A.3)
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ce qui donne par soustraction

(V ¡ V 0)jÃi = ( E ¡ E 0)jÃi (A.4)

Comme V et V' sont des opérateurs multiplicatifs, on peut simpli�er de
chaque coté parjÃi et l'équation (A.4) conduit à V ¡ V 0 = E ¡ E 0 en
contradiction avec notre hypothèse. DoncC est inversible.

Maintenant dé�nissons N l'ensemble des densités des états fondamen-
taux non-dégénérés. L'équation (1.4) permet alors de dé�nir une fonction
D de ª ! N . De nouveau, par dé�nition deN il n'existe pas d'élément
de N qui ne soit associé à un élément deª et on peut montrer queD est
inversible. Soit ½(r ) un élément deN associé avec deux éléments distincts
Ã et Ã0 de ª et soient H et H 0 les Hamiltoniens associés à ces fonctions
par la fonction C¡ 1. On sait que l'énergie est toujours minimale dans l'état
fondamental, donc :

E = hÃjH jÃi < hÃ0jH jÃ0i = hÃ0jH 0+ V ¡ V 0jÃ0i
E = E 0+ hÃ0jV ¡ V 0jÃ0i

(A.5)

L'inégalité est stricte car s'il y avait égalité alorsÃ0 serait aussi l'état fon-
damental de H, ce qui est impossible puisque l'état fondamental de H est
supposé non dégénéré. Avec la forme du potentiel

V(r 1; : : : ; r Ne) =
NeX

i =1

v(r i ) (A.6)

et en intégrant surNe ¡ 1 variables, on obtient :

hÃ0jV ¡ V 0jÃ0i =
Z

½(r ) [v(r ) ¡ v0(r )] d3r (A.7)

Comme Ã et Ã0 jouent un rôle parfaitement symétrique, on démontre de
même

E 0 < E +
Z

½(r ) [v0(r ) ¡ v(r )] d3r (A.8)

L'addition des 2 équations donne alors

E + E 0 < E + E 0 (A.9)

ce qui est impossible. DoncD est inversible.
L'inversion de la fonctionCD de V ! N constitue le premier théorème

de Hohenberg et Kohn.
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A.2 Théorème 2

CommeÃ est une fonction de½, pour toute observable O on a,hÃjOjÃi =
hÃ [½] jOjÃ [½]i = O [½]. La connaissance de½permet donc de déterminer
toutes les observables du système, en particulier l'énergie cinétique et l'éner-
gie d'interaction mutuelle ainsi que l'énergie totale.

E[½] = hÃ [½] jT + W + VjÃ [½]i
E[½] = hÃ [½] jT + WjÃ [½]i + hÃ [½] jV jÃ [½]i
E[½] = F [½] +

R
½(r )v(r )d3r

(A.10)

où F [½] est une fonctionnelle universelle ne dépendant pas dev(r ), et v(r )
est appelé potentiel externe, par exemple, le potentiel coulombien créé par
les noyaux des atomes.

Il existe donc une fonctionnelleF [½] universelle, qui permet de calculer
l'énergie de l'état fondamental du système connaissant la densité. D'après
le principe variationnel, la densité d'un système doit donc être celle qui
minimise l'énergie totale de l'état fondamental. C'est le second théorème de
Hohenberg et Kohn.

A.3 Généralisation des théorèmes

Une démonstration presque identique à celle-ci permet de redémontrer
les premier et deuxième théorèmes de Hohenberg et Kohn dans le cas d'états
fondamentaux dégénérés.

Les espacesN et ª sont assez mal connus. On peut travailler sur des
espaces mieux dé�nis comme l'espace des fonctions antisymétriques pourª
ou l'ensemble des fonctions positives normalisées àNe pour N . Pour cela
il faut étendre la dé�nition de F [½] à de tels ensembles. Un ouvrage de
synthèse sur la DFT comme [12] donne plus de précisions sur ces démons-
trations ainsi que sur les théorèmes de Hohenberg et Kohn.





Annexe B

Module de rigidité

Par dé�nition le module de rigidité B est B = ¡ V0
@P
@VjV = V0 où P est la

pression etV le volume [157]. Comme nous travaillons ici à T constant, on
l'appelle aussi module de rigidité isotherme ou encore module de volume
([162]). B permet de quanti�er la réponse du solide à un changement de
volume, c'est une quantité clé du matériau, qui intervient dans son équation
d'état.

Cependant, la dérivée suivantV n'est pas bien dé�nie car on peut la
faire selon des chemins di�érents.

B.1 Déformation isotrope, Module de Voigt

On peut calculerB en imposant une déformation isotrope. Nous prenons
donc :

" kl = " ±kl (B.1)

où ±kl est le symbole de Kronecker. ce qui donne

¾ij =
X

kl

Cijkl " ±kl =
X

k

Cijkk " (B.2)

Par dé�nition de P :

P = ¡
1
3

X

i

¾ii (B.3)

Donc

P = ¡
1
3

X

ik

Ciikk " (B.4)

On peut démontrer au premier ordre en" [67] queV = V0(1 +
P

i " ii ), donc

V = V0(1 + 3") @V
@" = 3V0 (B.5)
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On en déduit que

B = ¡ V0
@P
@V

= ¡ V0
@P
@"

@"
@V

=
1
9

X

ik

Ciikk (B.6)

Ce module de rigidité est appelé module de Voigt et on le note :

BV =
1
9

X

ik

Ciikk =
1
9

(C11 + C22 + C33 + 2( C12 + C13 + C23)) (B.7)

B.2 Contrainte isotrope, Module de Reuss

On peut aussi calculerB en imposant une contrainte isotrope [67].

¾kl = ¡ P±kl (B.8)

Comme il existe une relation linéaire donnée par la matriceC entre ¾ et
" , on peut trouver en inversant la matriceC une relation entre" et ¾. Soit
S = C¡ 1, S est appelée matrice des compliances [162].

" ij =
X

kl

Sijkl ¾kl = ¡ P
X

k

Sijkk (B.9)

V = V0(1 +
X

i

" ii ) = V0(1 ¡ P
X

ik

Siikk ) (B.10)

On trouve donc pour le module de rigidité :

1
B

= ¡
1
V0

@V
@P

= ¡
1
V0

V0

X

ik

Sijkk (B.11)

Ce module de rigidité est appelé module de Reuss et on le note :

1
BR

=
X

ik

Siikk = S11 + S22 + S33 + 2( S12 + S13 + S23) (B.12)

B.3 Simpli�cation des expressions par
symétrie

On peut simpli�er les expressions des modules grâce aux symétries du
cristal [67].
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Pour un cristal hexagonal

1
BR

= 2S11 + S33 + 2( S12 + 2S13) (B.13)

S11 =
C11C33 ¡ C2

13

(C11 ¡ C12)(C11C33 + C12C33 ¡ 2C2
13)

(B.14)

S33 =
(C11 + C12)(C11 ¡ C12)

(C11 ¡ C12)(C11C33 + C12C33 ¡ 2C2
13)

(B.15)

S12 = ¡
C12C33 ¡ C2

13

(C11 ¡ C12)(C11C33 + C12C33 ¡ 2C2
13)

(B.16)

S13 = ¡
(C11 ¡ C12)C13

(C11 ¡ C12)(C11C33 + C12C33 ¡ 2C2
13)

(B.17)

Ce qui donne

1
BR

=
2C33 + C11 + C12 ¡ 4C13

C11C33 + C12C33 ¡ 2C2
13

(B.18)

BV =
2C11 + C33 + 2( C12 + 2C13)

9
(B.19)

(B.20)

Pour un cristal cubique

1
BR

= (3 S11 + 6S12) (B.21)

BV =
C11 + 2C12

3
(B.22)

C11 =
S11 + S12

(S11 ¡ S12)(S11 + 2S12)
(B.23)

C12 =
¡ S12

(S11 ¡ S12)(S11 + 2S12)
(B.24)

Donc

BV = C11 +2 C12
3 = S11 + S12 ¡ 2S12

(S11 ¡ S12 )( S11 +2 S12 )

= 1
3(S11 +2 S12 ) = BR

(B.25)

B.4 Sens physique des modules de rigidité

B permet de décrire la réponse d'un solide polycristallin à un change-
ment de pression ou de volume. En e�et, dans un solide polycristallin les
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di�érentes réponses sont moyennées. Pour relier le module de rigidité du so-
lide polycristallin à celui du monocristal, il faut s'intéresser aux conditions
expérimentales. Expérimentalement, on peut transmettre la pression ou la
déformation à la surface du matériau, selon que l'on utilise ou pas un mi-
lieu transmetteur de pression. Pour un solide polycristallin la transmission
à l'intérieur du solide de la pression ou de la déformation dépend alors des
di�érences entre constantes élastiques aux zones de contact. Pour obtenir
une relation plus macroscopique, on peut montrer que le module de Voigt
correspond à faire une moyenne sur toutes les orientations possibles des
grains sur la relation de Hooke, alors que le module de Reuss correspond
à la moyenne sur la relation inverse (faisant intervenir les compliances). Le
module de Voigt repose sur l'hypothèse que la déformation est uniforme
dans chaque grain, alors que le module de Reuss repose sur l'hypothèse que
la contrainte est uniforme. Hill [163] a montré que leB d'un solide poly-
cristallin est forcément compris entre les deux, le module de Voigt étant la
limite supérieure et le module de Reuss la limite inférieure :

BR · B · BV (B.26)



Annexe C

Constantes élastiques internes

Le but de cette annexe est de montrer comment utiliser l'ensemble du
groupe d'espace pour simpli�er les constantes élastiques internes et com-
ment nous pouvons automatiser cette procédure dans un programme. Les
dé�nitions ont été données au Ÿ 3.3. Il est conseillé de lire d'abord ce para-
graphe.

C.1 Réduction par la théorie des groupes

C.1.1 E�et des symétries sur un tenseur
macroscopique

Comme pour le tenseurC des constantes élastiques, l'étude des symé-
tries du cristal permet de réduire le nombre de composantes indépendantes
des tenseursE, D et A. La relation générale permettant de décrire l'e�et
de la symétrieS sur un tenseurT macroscopique est :

T0
ijk::: =

X

pqr:::

Sip Sjq Skr :::Tpqr:::: ; (C.1)

où S est une opération du groupe ponctuel. On ne considère pas les opéra-
tions du groupe d'espace car les translations même fractionnaires n'a�ectent
pas les tenseurs macroscopiques. Cette relation s'applique toujours sur les
tenseurs sous la forme non-contractée.

Pour réduire le nombre de composantes d'un tenseur, il su�t d'écrire
que ce tenseur doit rester invariant par toutes les opérations de symétrie du
groupe ponctuel du cristal soit :

Tijk::: = T0
ijk::: =

X

pqr:::

Sip Sjq Skr :::Tpqr:::: ; (C.2)

Par exemple, si S est l'inversion,Sij = ¡ ±ij donc

Tijk::: =
X

pqr:::

(¡ ±ip )(¡ ±jq )(¡ ±kr ):::Tpqr:::: = ( ¡ 1)nTijk::: (C.3)



170 ANNEXE C. CONSTANTES ÉLASTIQUES INTERNES

où n est le nombre d'indices du tenseurT, aussi appelé rang du tenseur.
On constate donc que sin est impair alorsT est forcément nul.

C.1.2 E�et des symétries sur un tenseur interne

Dans notre cas, les deux tenseurs des constantes élastiques internes,E
et D, et le tenseur des contraintes internes,A, ne sont pas macroscopiques,
puisqu'il y a un tenseur di�érent pour chaque³ ¸ . Il faut donc pour les
tenseursE, D et A, tenir compte dans l'équation (C.1) de l'e�et de la
symétrie sur¸ , qui représente une paire d'atomes. Donc par la symétrie, un
atome peut se transformer en un autre, et l'indicȩ est modi�é. Par exemple
s'il y a 4 atomes dans la maille et que la symétrieS transforme l'atome 1
en l'atome 2, 2 en 3, 3 en 1 et 4 en 4, alors³ 1 ! ³ 2, ³ 2 ! ¡ ³ 4 = ¡ ³ 1 ¡ ³ 2

et ³ 3 ! ³ 6 = ³ 1 + ³ 2 + ³ 3, ce qui se déduit facilement du tableau tab. 3.1.
La relation (C.1) devient par exemple :

D 2
ijk =

X

pqr

Sip Sjq Skr D 1
pqr (C.4)

(C.5)

Pour contourner ce problème et faciliter l'étude des symétries, Cousins
[68] introduit un nouvel ensemble de tenseursd et e, dé�nis comme D et
E mais sur les déplacements des atomes~! ¯ et non sur leurs déplacements
relatifs ~³ ¸ :

d®
iJ =

1
V0

@2E
@!®i @"I

(C.6)

e®¯
iJ =

1
V0

@2E

@!®i @!¯j
(C.7)

L'avantage des tenseursd et e est qu'ils font référence à un atome et non
à un couple d'atomes, donc les changements d'indices sont plus faciles à
e�ectuer.

Les liens avec les tenseursD et E sont simples : en remplaçant³ ¸
i par

! ¸ +1
i ¡ ! ¸

i dans l'expression de l'énergie (3.33) on retrouve un développement
de l'énergie quadratique par rapport aux variables! ¸

i . Par exemple pour le
tenseurd :

E
V0

=
E0

V0
+ ::: +

X

iJ

NX

¸ =2

D ¸ ¡ 1
iJ ! ¸

i " J ¡
X

iJ

N ¡ 1X

¸ =1

D ¸
iJ ! ¸

i " J + ::::: (C.8)

où N est le nombre d'atomes dans la maille. Soit pour1 < ¸ < N , d¸
iJ =

D ¸ ¡ 1
iJ ¡ D ¸

iJ et pour ¸ = 1 et ¸ = N , d1
iJ = ¡ D 1

iJ et dN
iJ = D N ¡ 1

iJ . En
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inversant cette équation on trouve que :

D ¸
iJ = ¡

X̧

¹ =1

d¹
iJ (C.9)

Si on fait de même pour le tenseur E on trouve :

E °±
ij =

°X

¹ =1

±X

¸ =1

e¸¹
ij (C.10)

C.1.3 Utilisation des sous-groupes du groupe
d'espace

Soit G le groupe d'espace du cristal, alors pour chaque atome® il existe
un sous-groupeG® de G qui laisse l'atome® invariant (il peut s'agir du
sous-groupe qui ne contient que l'identité). SoitR® le groupe ponctuel de
G®, donné dans la référence [39] pour chaque groupe d'espace et chaque
site de Wycko�. R® permet de déterminer la symétrie du site de l'atome®.
Alors pour chaque opération de symétrie deR®, l'équation (C.1) s'applique
au tenseurd, puisque l'indice de l'atome est invariant. Cousins [164] donne
pour chaque groupe ponctuel non-centrosymétrique la forme du tenseurd®

pour une orientation des axes standard du repère cartésien dé�nie dans les
tables cristallographiques [39]. Il fournit aussi les matrices de passage pour
un autre choix d'axes cartésiens respectant la compatibilité des orientations
entre groupe d'espace et sous-groupes d'espace. Commed® est un tenseur
de rang 3, il est nul pour un groupe centrosymétrique (cf. Ÿ C.1.1).

Soit maintenant G®¯ le sous-groupe deG qui laisse invariants les atomes
® et ¯ , et R®¯ le groupe ponctuel qui lui est associé alors :

G®¯ = G® \ G¯ (C.11)

R®¯ = R® \ R¯ (C.12)

De la même manière, pour chaque opération de symétrie deG®¯ , l'équa-
tion (C.1) s'applique au tenseure®¯ . Cousins donne pour chaqueR®¯ , non-
centrosymétrique la forme du tenseure®¯ [165].e®¯ est un tenseur de rang
pair, pour lequel l'équation (C.3) est toujours respectée. L'inversion n'ap-
porte donc aucune contrainte supplémentaire sur la forme du tenseur. Il
su�t donc de considérer le plus grand sous-groupe deR®¯ ne contenant pas
l'inversion pour trouver la forme dee®¯ . CommeR®¯ n'est pas donné par
les tables cristallographiques, il faut le déduire de (C.12).

Finalement, il reste à déterminer la forme du tenseurA grâce à l'équation
(3.44).
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C.2 Un exemple simple : la phase ® du
titane

La phase®possède 2 atomes dans la maille, donc il existe un seul vecteur
~³ . Les indiceş disparaissent donc.

D iJ = ¡ d1
iJ (C.13)

E ij = e11
ij (C.14)

(C.15)

Pour la phase®, les 2 atomes de la maille ont une symétrie de site¹6m2.
En utilisant la table de Cousins [164], et en corrigeant dans [164] l'oubli du
facteur 2 d16 (qui vient du passage à la notation de Voigt cf. Ÿ 3.1.3), on
trouve :

d1 = ¡ D =

0

@
0 0 0 0 0 2d
d ¡ d 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1

A (C.16)

Le groupe qui laisse invariant l'atome 1 est le même que le groupe qui laisse
invariant l'atome 2, c'est le groupe de symétrie du siteP¹6m2 = R1 = R2. Le
groupe ponctuel qui lui est associé est bien sûr¹6m2. Donc R12 = R1 \ R2 =
R1 = ¹6m2. En utilisant la table [165], on trouve :

e11 = E =

0

@
e11 0 0
0 e11 0
0 0 e33

1

A (C.17)

Finalement on en déduitA et ³ grâce aux équations (3.44) et (3.42)

A =

0

@
0 0 0 0 0 2a
a ¡ a 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1

A avec a = d=e11 (C.18)

³ =

0

@
2a"6

a("1 ¡ "2)
0

1

A (C.19)

et grâce à (3.46), on en déduit �nalement :

Ctot
IJ = CIJ ¡ C int

IJ (C.20)

C int
11 = C int

22 = C int
66 = ¡ C int

12 = a2e11 =
d2

e11
(C.21)



ANNEXE C. CONSTANTES ÉLASTIQUES INTERNES 173

C.3 Exemple de l'anatase

Nous montrons dans ce paragraphe comment poursuivre l'analyse des
symétries en présence de plusieurs³ indépendants, ce qui n'est le cas ni de
la phase® de Ti, ni de la phase! .

La phase anatase de TiO2 a comme groupe d'espaceI 41=amd (groupe
141 des tables de cristallographie [39]). Passons maintenant en revue toutes
les opérations de symétrie du groupe d'espace et leurs e�ets sur les atomes
résumés dans la table tab. C.1.

Tab. C.1 � E�et des opérations de symétrie sur les atomes de la phase
anatase et sous-groupe correspondant. Les notations dans la
colonne 2 sont les notations standards des permutations. Elles
se comprennent comme ceci : (¼k..p) signi�e i devient j, j de-
vient k, k devient.... et p devient i. Les opérations de symétrie
(colonne 1 et 3) sont numérotées selon la référence [39].

opération du e�et sur les opération du sous-groupe
groupe atomes groupe correspondant

1 2 3 13 14 (1)(2)(3)(4)(5)(6) 1 2 3 13 14 mm2
3 4 15 16 (12)(34)(56) 1 2 3 13 14 3 4 15 16 4mm
5 6 9 10 (12)(35)(46) 1 2 3 13 14 5 6 9 10 mmm
7 8 11 12 (1)(2)(36)(45) 1 2 3 13 14 7 8 11 12 ¹42m

On trouve que l'ensemble des opérations qui laissent les atomes inchan-
gés est le sous-groupe ponctuelmm2, comme l'indique les tables cristallogra-
phiques [39]. Ensuite les symétries qui inversent l'atomes 1 et 2, l'atomes 3 et
4 et l'atome 5 et 6 ou laissent les atomes inchangés forment le sous-groupe
ponctuel 4mm, l'interprétation est la même pour les autres sous-groupes
(tab. C.1).

Grâce aux symétries demm2 nous pouvons déduire la forme générale
des tenseurs. Pour un tenseur de rang 3, nous trouvons :

a® ou d® =

0

@
: : : : £ :
: : : £ : :
£ £ £ : : :

1

A (C.22)

où un point indique un zéro et une croix un élément non nul.
Intéressons nous maintenant au sous-groupe4mm. La forme des tenseurs

d'ordre 3 compatibles avec les symétries de4mm est :
0

@
: : : : c :
: : : c : :
a a b : : :

1

A (C.23)



174 ANNEXE C. CONSTANTES ÉLASTIQUES INTERNES

Dans le sous-groupe4mm, les tenseursd1 + d2, d3 + d4 et d5 + d6 sont
transformés en eux-mêmes par les opérations du groupe. Ils ont donc la
forme ci-dessus. Nous en déduisons que :

d1
31 + d2

31 = d1
32 + d2

32 (C.24)

et de même pourd3 + d4 et d5 + d6.
Le sous-groupemmm contient l'inversion. Tous les tenseurs d'ordre 3

qui sont invariants sont donc nuls, soit les tenseursd1+ d2, d3+ d5 et d4+ d6.
Le sous-groupe¹42m est un peu particulier, car selon la manière dont

on choisit les axes cartésiens, la forme des tenseurs d'ordre 3 change. Dans
l'orientation standard la forme est :

0

@
: : £ : : :
: : : £ : :
: : : : £ :

1

A (C.25)

Malheureusement l'orientation standard des axes cartésiens pour le groupe
I 41=amd ne correspond pas à l'orientation standard du groupe¹42m. Nous
pouvons aisément le véri�er en comparant les matrices des opérations du
sous-groupe¹42m dans le groupeI 41=amd aux matrices du groupe¹42m lui-
même dans les tables cristallographiques [39] : ce ne sont pas les mêmes.
Pour passer d'une orientation à l'autre, nous avons besoin de la matrice de
passage, qui est fournie par Cousins [166].

P =

0

@

1p
2

1p
2

0
¡ 1p

2
1p
2

0
0 0 1

1

A (C.26)

Nous pouvons véri�er que cette matrice de passage convient en calculant
pour chaque opérationS du groupe ¹42m, PSP¡ 1. Ce qui doit redonner
les matrices des opérations du sous-groupe dans le groupeI 41=amd. La
nouvelle forme des tenseurs d'ordre 3 s'obtient alors par l'équation :

dnouveau
ijk =

X

lmn

Pil Pjm Pkn dancien
lmn (C.27)

Dans notre cas, nous obtenons la forme :

0

@
: : : : ¡ b :
: : : b : :
a ¡ a : : : :

1

A (C.28)

Nous en déduisons donc qued3
31+ d6

31 = ¡ d3
32 ¡ d6

32 et d4
31+ d5

31 = ¡ d4
32 ¡ d5

32.
Avec toutes ces relations nous pouvons déduire la forme du tenseurd :
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d1 =

0

@
: : : : ¡ b :
: : : b : :
a ¡ a : : : :

1

A d2 =

0

@
: : : : b :
: : : ¡ b : :

¡ a a : : : :

1

A

d3 =

0

@
: : : : g :
: : : f : :
c d e : : :

1

A d4 =

0

@
: : : : f :
: : : g : :
d c e : : :

1

A

d5 =

0

@
: : : : ¡ g :
: : : ¡ f : :

¡ c ¡ d ¡ e : : :

1

A d6 =

0

@
: : : : ¡ f :
: : : ¡ g : :

¡ d ¡ c ¡ e : : :

1

A

Occupons nous maintenant du tenseure. La forme générale du tenseur,
donnée parmm2 est :

0

@
£ : :
: £ :
: : £

1

A

Pour le sous-groupemmm la forme est exactement la même. Donc si nous
considérons par exemple le tenseure11 ¡ e22 nous savons qu'il est déjà sous
une forme invariante par les opérations demmm, or certaines opérations
de mmm transforme e11 ¡ e22 en e22 ¡ e11. Nous en déduisons donc que
e11 ¡ e22 = 0. Il en est de même pour les tenseurse33 ¡ e55, e44 ¡ e66,
e13 ¡ e25, e14 ¡ e26, e16 ¡ e24, e34 ¡ e56, e15 ¡ e23, e45 ¡ e36 et e56 ¡ e34. Nous
voyons ici les limites de la méthode "à la main". Il est en e�et très di�cile
d'être exhaustif et le travail devient vite rébarbatif. C'est pourquoi nous ne
détaillerons pas le traitement des autres sous-groupes.
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Nous obtenons après l'analyse de tous les sous-groupes :

e11 =

0

@
a1 : :
: a1 :
: : b1

1

A e12 =

0

@
a2 : :
: a2 :
: : b2

1

A e13 =

0

@
a3 : :
: a4 :
: : b3

1

A

e14 =

0

@
a5 : :
: a6 :
: : b4

1

A e15 =

0

@
a6 : :
: a5 :
: : b4

1

A e16 =

0

@
a4 : :
: a3 :
: : b3

1

A

e22 =

0

@
a1 : :
: a1 :
: : b1

1

A e23 =

0

@
a6 : :
: a5 :
: : b4

1

A e24 =

0

@
a4 : :
: a3 :
: : b3

1

A

e25 =

0

@
a3 : :
: a4 :
: : b3

1

A e26 =

0

@
a5 : :
: a6 :
: : b4

1

A e33 =

0

@
a7 : :
: a8 :
: : b5

1

A

e34 =

0

@
a9 : :
: a9 :
: : b6

1

A e35 =

0

@
a10 : :

: a11 :
: : b7

1

A e36 =

0

@
a12 : :

: a12 :
: : b8

1

A

e44 =

0

@
a8 : :
: a7 :
: : b5

1

A e45 =

0

@
a12 : :

: a12 :
: : b8

1

A e46 =

0

@
a11 : :

: a10 :
: : b7

1

A

e55 =

0

@
a7 : :
: a8 :
: : b5

1

A e56 =

0

@
a9 : :
: a9 :
: : b6

1

A e66 =

0

@
a8 : :
: a7 :
: : b5

1

A

Cette analyse ne tient pas compte du fait que le barycentre des atomes reste
inchangé, c'est-à-dire que les variables! ® ne sont pas indépendantes, donc
les tenseurse non plus. En fait les relations supplémentaires s'obtiennent
en imposant que :

X

®

d®
iI = 0 (C.29)

8¯;
X

®

e®¯
ij = 0 (C.30)

8®;
X

¯

e®¯
ij = 0 (C.31)

(C.32)

C.4 Automatisation de la procédure

J'ai automatisé la procédure qui permet de trouver la symétrie du ten-
seur d et e (a possède la même forme qued) et par la même occasion j'ai
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traité la symétrie du tenseur des constantes élastiques : ces dernières sont
très bien traitées dans les tables usuelles et nous fournissent un test de
référence.

L'idée du programme repose sur le tirage aléatoire des éléments des
tenseurs, selon le principe utilisé dans PWSCF [167]. Le tenseur est ensuite
mis sous une forme respectant la symétrie par inversion des indices, c'est-
à-dire, pour Cijkl par exemple,Cijkl = Cjikl = Cijlk = Cklij . Ensuite nous
obtenons un tenseur invariant par toutes les opérationsSi du groupe en
posant :

Tsym =
1

nsym

X

i symétrie du groupe

Si T (C.33)

où nsym est le nombre d'opérations de symétrie du groupe.
Pourquoi ceci nous permet d'obtenir un tenseur invariant ? Prenons un

tenseurg d'ordre 1, c'est-à-dire un vecteur.

gsym
i =

1
nsym

X

®

X

l

s®
il gl (C.34)

où (s®
ij ) est la matrice de l'opération de symétrieS®. Si maintenant nous

appliquons àgsym une symétrie du groupe quelconqueS¯ .

(S¯ gsym ) i =
X

k

s¯
ik gsym

k =
1

nsym

X

®kl

s¯
ik s®

kl gl (C.35)

Or
X

k

s¯
ik s®

kl = ( S¯ S®) il (C.36)

Dans un groupe, la multiplication de deux éléments du groupe redonne un
élément du groupe. En e�etS¯ S® est un élément du groupe et quelque
soit l'élément A du groupe, on peut toujours trouver un élémentB , tel que
S¯ B = A, il su�t pour cela de prendre B = S¯ ¡ 1A. De plus, il n'y a pas de
redondance des éléments de la formeS¯ B puisqu'il existe un seul inverse
pour S¯ , donc S¯ ¡ 1A est la seule solution possible pourB . Donc dans
l'équation (C.35), l'ordre de la somme est modi�é, mais chaque élément du
groupe est présent une et une seule fois. Comme l'ordre d'une somme n'a
aucune importance :

(S¯ gsym ) i =
1

nsym

X

®l

(S¯ S®) il gl =
1

nsym

X

®l

s®
il gl = gsym

i (C.37)

La même démonstration s'applique à un tenseur d'ordre quelconque.
Donc par cette procédure nous générons bien un tenseur invariant par toutes
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les symétries du groupe ponctuel. Comme le tenseur de départ est aléatoire,
le risque d'avoir imposé une contrainte supplémentaire qui ne serait pas due
à la symétrie est quasiment nul.

Il reste ensuite à formaliser sous forme littérale les tenseurs ainsi ob-
tenus, ce qui est facile quand il s'agit de constater la nullité de certains
éléments, ou leur égalité ou leur changement de signe, mais devient plus
compliqué quand des relations linéaires relient les éléments (comme les re-
lations permettant d'imposer l'invariance du barycentre). La théorie des
groupes permet normalement d'obtenir le nombre d'éléments indépendants
des tenseurs, mais à ma connaissance, personne n'a formalisé la question.
En e�et il est assez compliqué de tenir compte des éléments qui sont indé-
pendants par symétrie et de ceux qui sont indépendants par invariance du
barycentre. Cousins a bien formalisé le nombre de déplacements relatifs³ ¸

indépendants par les symétries, mais sans tenir compte des relation entre
eux. Or seulsN ¡ 1 d'entre eux sont indépendants, parmi lesN (N ¡ 1)=2
qu'il considère (cf. Ÿ 3.3.2).

Avec cette procédure, je peux donc analyser les symétries des constantes
élastiques internes de n'importe quel cristal. Je l'ai appliquée à la phase ana-
tase, pour laquelle à ma connaissance c'est la première étude des constantes
élastiques internes. L'application à la phase! est faite au Ÿ 7.1.1.



Annexe D

Détermination du tenseur E
pour les phases ® et !

Dans cette annexe nous présentons les détails des calculs numériques
sur le tenseur des constantes élastiques internese.

D.1 Phase ®

D.1.1 Déplacement interne suivant z

Ce déplacement n'est pas nécessaire pour connaître les constantes élas-
tiques, mais il permet de décrire entièrement le tenseurE, en donnant la
valeur dee33, ainsi que la valeur du phonon optique de centre de zone cor-
respondant. Ce déplacement se dé�nit par :

(
" = 0

! 2
j = ¡ ! 1

j = ¡ ta0±j 3
(D.1)

L'écart par rapport au comportement non quadratique est ici très faible
(�g. D.1), car le terme d'ordre 3 dans le développement de l'énergie est
nul par symétrie. Comme dans le cas du cisaillement et du déplacement
interne suivant y, nous avons donc une bonne précision pour la méthode
standard. Nous constatons (�g. 7.10) quet = 0:004 est le t optimum pour
les di�érences �nies. La moyenne sur les ajustements nous donnee33 =
5:12§ 0:1 GPa/Bohr 2 et la moyenne sur les di�érences �niese33 = 6:09§ 0:1
GPa/Bohr 2. C'est la première fois qu'un choix de la valeur de référence dif-
férent du choix optimum, nous donne des écarts signi�catifs. Ceci vient du
fait que les termes d'ordres 4 sont importants et que le choix det pour le dé-
placement interne suivanty était trop grand. Cette erreur dans le choix det
vient de l'imprécision du calcul pour ce déplacement. Une discontinuité est
présente dans le calcul dans la force et l'énergie, qui est due à la brisure de
symétrie induite par le déplacement interne. Cette discontinuité disparaît à
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Fig. D.1 � Ti ®- énergie totale LDA (Ry) en fonction det pour un déplace-
ment interne suivant z (D.1) : Cercles noirs: calcul LDA, Trait
rouge : ajustement par un polynôme d'ordre 2,Tirets vert :
ajustement par un polynôme d'ordre 6.

Fig. D.2 � Ti ® - e33 (GPA/Bohr 2) en fonction det pour un déplacement
interne suivant z (D.1).
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Tab. D.1 � Ti ® - e33 et phonon optique correspondant à un déplacement
interne suivant z (D.1). t = 0:01 pour les di�érences �nies et
t = 0:006pour la méthode standard.

Méthode énergie Méthode force
di�. �nies ajustement di�. �nies ajustement standard

e33 (GPa/Bohr 2) 5.86 4.99 6.32 5.25 5.43
! LO

¡ = ½0
4 e2

33 (cm¡ 1) 218 201 221 206 201

la limite où le nombre de pointsk et l'énergie de coupureEcutof f deviennent
in�nis. Le même type de discontinuité est présent pour l'allongement sui-
vant x, le cisaillement et le déplacement interne suivantz, mais elles sont
beaucoup plus faibles et leur e�et sur le calcul est donc aussi faible. Par
contre pour le déplacement interne suivanty, l'imprécision qu'elle entraîne,
nous a conduit à un mauvais choix det.

e33 correspond à un phonon optique longitudinal de centre de zone de
fréquence! LO

¡ = 204 cm¡ 1.

D.2 Phase !

D.2.1 Déplacement interne suivant y

L'écart par rapport au comportement non quadratique n'est pas faible
comme pour la phase® (�g. D.3), car le terme d'ordre 3 dans le développe-
ment de l'énergie n'est pas nul par symétrie. Nous constatons (�g. D.4) que
t = 0:01est let optimum pour les di�érences �nies. De même pour l'évalua-
tion de d le t optimum est 0.01 (�g. D.5) La moyenne sur les ajustements
nous donnee11 = 3:15§ 0:3 GPa/Bohr 2 et la moyenne sur les di�érences
�nies e11 = 3:18§ 0:1 GPa/Bohr 2 (tab. D.2).

e11 correspond à un phonon optique transverse de centre de zone de
fréquence! LO

¡ = 204 cm¡ 1.
Pour d, nous avons fait la moyenne sur les valeurs les plus extrêmes.

Les ajustements donnentd = 3:00§ 0:2 GPa/Bohr et les di�érences �nies
d = 2:81§ 0:3 GPa/Bohr (tab. D.3). Nous n'avons donc pas de perte de
précision par la méthode des di�érences �nies.
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Fig. D.3 � Ti ! - énergie totale LDA (Ry) en fonction det pour un dé-
placement interne suivanty (7.29). Cercles noirs : calcul, Trait
plein rouge: ajustement par un polynôme d'ordre 2,Tirets vert :
ajustement par un polynôme d'ordre 6.

Fig. D.4 � Ti ! - e11 (GPa/Bohr) en fonction de t pour un déplacement
interne suivant y (7.29).
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Fig. D.5 � Ti ! - d (GPa/Bohr) en fonction de t pour un déplacement
interne suivant y (7.29) ou de± pour un allongement suivantx
(7.28).

Tab. D.2 � Ti ! - e11 et phonon optique de centre de zone correspondant
à un déplacement interne suivanty (7.29). t = 0:01 pour les
di�érences �nies et t = 0:006pour la méthode standard.

Méthode énergie Méthode force
di�. �nies ajustement di�. �nies ajustement standard

e11 (GPa/Bohr 2) 2.94 2.86 3.41 3.44 4.00
! T O

¡ = ½0
4 e2

11 (cm¡ 1) 153 151 165 165 179

Tab. D.3 � Ti ! - d pour un déplacement interne suivanty (7.29) et un
allongement suivantx (7.28).± = 0:02 pour les di�érences �nies
sur la contrainte, t = 0:006 pour les di�érences �nies sur la
force. Pour la méthode standardt = 0:006 pour la force et
± = 0:01 pour la contrainte.

(GPa/Bohr) di�. �nies ajustement standard
d par ¾1 2.54 2.81 2.14
d par ¾2 2.81 2.93 2.86

d par la force 3.08 3.18 2.85
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D.2.2 Déplacement interne suivant z

Ce déplacement n'est pas nécessaire pour connaître les constantes élas-
tiques, mais il permet de décrire entièrement le tenseur E, en donnant la
valeur dee33 et du phonon optique longitudinal. Ce déplacement se dé�nit
par : (

" = 0

! 3
j = ¡ ! 1

j = ¡ ta0±j 3
(D.2)

Fig. D.6 � Ti ! - énergie totale LDA (Ry) en fonction det pour un dé-
placement interne suivantz (D.2) : Cercles noirs : calcul, Trait
rouge : ajustement par un polynôme d'ordre 2,Tirets vert :
ajustement par un polynôme d'ordre 6.

L'écart par rapport au comportement non quadratique est pas faible
comme pour la phase® (�g. D.6), car le terme d'ordre 3 dans le développe-
ment de l'énergie est pas nul par symétrie. Nous constatons (�g. D.7) que
t = 0:008est le t optimum pour les di�érences �nies sur l'énergie. Pour les
di�érences �nies sur la force, let optimum est inférieur à 0.004.

La moyenne sur les ajustements nous donnee33 = 1:59§ 0:1 GPa/Bohr 2

et la moyenne sur les di�érences �niese33 = 1:61§ 0:1 GPa/Bohr 2 (tab. D.4).
e33 correspond à un phonon optique transverse de centre de zone de

fréquence! LO
¡ = 113 cm¡ 1.
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Fig. D.7 � Ti ! - e33 (GPa/Bohr 2) en fonction det pour un déplacement
interne suivant z (D.2).

Tab. D.4 � Ti ! - e33 et phonon optique correspondant à un déplacement
interne suivant z (D.2). t = 0:01 pour les di�érences �nies et
t = 0:006pour la méthode standard.

Méthode énergie Méthode force
di�. �nies ajustement di�. �nies ajustement standard

e33 (GPa/Bohr 2) 1.51 1.48 1.71 1.70 1.71
! LO

¡ = ½0
4 e2

33 (cm¡ 1) 110 109 117 117 117





Annexe E

Résultats sur les constantes
élastiques de la phase ¯

Nous présentons ici l'étude détaillée du protocole de calcul des constantes
élastiques (Ÿ 7.1.3) pour la phasē. L'ensemble des résultats est regroupé
dans tab. 7.5.

E.1 Dilatation

Fig. E.1 � Ti ¯ - Energie totale LDA (Ry) en fonction de la déformation
pour une dilatation (3.26). Cercles noirs : calcul LDA, Trait
rouge : ajustement par un polynôme d'ordre 2,Tirets vert :
ajustement par un polynôme d'ordre 6.
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Fig. E.2 � Ti ¯ - Module de rigidité (GPa) en fonction de la déformation
par dilatation (3.26). Les quatre courbes correspondent aux mé-
thodes décrites au Ÿ7.1.3.

On constate sur la �g. E.1, que le comportement non quadratique de
l'énergie devient important pourj±j ¸ 0:02 (écart par rapport au polynôme
d'ordre 2). Ce constat est le même pour la plupart des constantes élastiques.
Nous ne présenterons donc les courbes énergie-déformation que si le com-
portement de l'énergie s'écarte de ce constat. Sur la �g. E.2, on constate
que la méthode par di�érences �nies de l'énergie dévie de la méthode par
ajustement de l'énergie pour± < 0:02. ± = 0:02 est donc le± optimum pour
la méthode des di�érences �nies de l'énergie, comme expliqué au Ÿ7.1.3.
La méthode par di�érences �nies de la contrainte dévie de la méthode par
ajustement de la contrainte pour± < 0:01. ± = 0:01 est donc le± optimum
pour la méthode par di�érences �nies de la contrainte. Les méthodes de
l'énergie et de la contrainte par ajustement donnent un écart de 1 sur 120
GPa, ce qui indique une très bonne convergence de la base.

Nous choisissons donc± = 0:02, comme± de référence pour les méthodes
par di�érences �nies. Avec ce choix nous avons une erreur due aux termes
d'ordres plus élevés de 1 GPa. Nous constatons que le choix non optimum
de ± pour les di�érences �nies sur la contrainte donne une erreur de 1 GPa
sur la valeur du module de rigidité. L'erreur due au choix de± est donc du
même ordre que l'erreur due à la convergence de la base.
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E.2 Allongement

Fig. E.3 � Ti ¯ - C11 (GPa) en fonction de la déformation par allongement
(3.27). Les quatre courbes correspondent aux méthodes décrites
au Ÿ7.1.3.

Sur la �g. E.3, nous constatons que le± optimum pour la méthode
par di�érences �nies de l'énergie est± = 0:02, et pour la méthode par
di�érences �nies de la contrainte± = 0:04. Cette dernière valeur est assez
importante mais entraîne une faible modi�cation de la valeur deC11 (2
GPa) car les termes d'ordres plus élevés contribuent peu. La nécessité de
prendre une valeur aussi importante vient du fait que la contrainte est plus
imprécise dans ce calcul. Sur la �g. E.4, nous remarquons que l'évolution
de la contrainte présente des discontinuités, surtout pour la composante¾1.
La précision du calcul avec la méthode de la contrainte est donc beaucoup
moins bonne que dans le cas de la dilatation, et l'ajustement de¾1 n'est
pas �able pour obtenir C11.

Les méthodes de l'énergie et de la contrainte par ajustement donnent
un écart de 16 sur 110 GPa. Nous voyons donc que l'erreur due à notre± de
référence± = 0:02 �qui est éloigné du± optimum de 0.04 pour la méthode
par di�érences �nies de la contrainte� est inférieur à l'incertitude due la
convergence de la base.
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Fig. E.4 � Ti ¯ - Contrainte (1 kbar = 0.1 GPa) en fonction de la déforma-
tion par allongement (3.27). Les quatre courbes correspondent
aux méthodes décrites au Ÿ7.1.3.

Fig. E.5 � Ti ¯ - C12 (GPa) en fonction de la déformation par allongement
(3.27).

E.3 Cisaillement

Le comportement non quadratique de l'énergie est ici bien visible (�g. E.6),
car nous voyons un changement de courbure dans l'énergie. Ceci est causé
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Fig. E.6 � Ti ¯ - Energie totale LDA (Ry) en fonction de la déformation
pour un cisaillement (3.28),cercles noirs : calcul LDA, courbe
rouge: ajustement par un polynôme d'ordre 2,tirets vert : ajus-
tement par un polynôme d'ordre 6.

Fig. E.7 � Ti ¯ - C44 (GPa) en fonction de la déformation pour un cisaille-
ment (3.28). Les quatre courbes correspondent aux méthodes
décrites au Ÿ7.1.3.
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par la présence d'un terme d'ordre 4 négatif dans l'énergie et indique la
présence d'un autre minimum local très proche. Ce minimum a été étudié
dans la référence [146], qui l'attribue à la transformation du plan (110) de
la phase¯ en un plan (001) de la phase®. Le changement de courbure
rend la méthode par les di�érences �nies moins précises. Sur la �g. E.3,
nous constatons que le± optimum pour la méthode par di�érences �nies
de l'énergie est± = 0:02, et pour la méthode par di�érences �nies de la
contrainte ± = 0:04. L'erreur due au choix du± pour la méthode par dif-
férences �nies de l'énergie est de 0.7 GPa, alors que pour la contrainte elle
est de 3.6 GPa � cette di�érence vient de la valeur élevée de± = 0:04 qui
ne permet pas d'éliminer complètement les termes d'ordres supérieurs. Les
méthodes par la contrainte sont donc moins �ables pour cette déformation.

Les méthodes de l'énergie et de la contrainte par ajustement donnent un
écart de 1.7 sur 25 GPa. L'erreur due à notre± de référence± = 0:02 �qui
est éloigné du± optimum de 0.04 pour la méthode par di�érences �nies de
la contrainte� est de 1 GPa, elle est donc inférieure à l'incertitude due à la
convergence de la base.

E.4 Conclusion

Notre protocole de calcul par di�érences �nies n'entraîne donc pas de
perte de précision par rapport à la méthode par ajustement, pour un coût
de calcul bien moindre. De plus il permet d'estimer l'erreur due à la conver-
gence de la base, qui est assez importante dans le cas de la phase¯ . Nous
avons donc e�ectué des calculs mieux convergés, ceux ci sont présentés au
Ÿ 7.3.3.



Annexe F

Autres matériaux

Nous présentons ici les matériaux utilisés au cours de cette thèse à des
�ns de comparaison avec le titane.

F.1 Cuivre

Le cuivre est de structure cubique à faces centrées (cfc) comme présenté
�g. F.1.

Fig. F.1 � Structure du cuivre (cfc), maille conventionnelle.
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F.2 Zirconium

Le zirconium et l'hafnium présentent un diagramme de phase semblable
à celui du titane (cf. �g. F.2 et ref [3]). La phase® est la phase stable
à pression et température ambiantes. On observe une transition® ! ¯
à haute température, et une transition® ! ! en pression. On observe
également une transition! ! ¯ en pression pour Zr et Hf. Cette transition
a été observée expérimentalement dans le titane [49], mais reste controversée
[42, 48].

Fig. F.2 � Diagramme de phase schématique du zirconium (Zr) et du haf-
nium (Hf).

Nous présentons tab. F.1 et tab. F.2 les résultats obtenus par Tiphaine
Tesson lors de son stage de master dans notre laboratoire pour le zirconium.
Celui-ci présente la même problématique d'inversion des phases que le titane
par les calculsab initio.
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Tab. F.1 � Paramètres de maille des phases®, ¯ , et ! de Zr, énergie
relative (meV/atome) et pression de transition (GPa). Les
données expérimentales de le phase¯ de Zr ont été extrapo-
lées linéairement à 0 K. Les résultats sont comparés avec les
précédents calculs.

PW FLAPW b FPLMTO c FPLMTO d FPLMTO e FPLMTO e LMTO f Exp.
LDA LDA LDA LDA LDA GGA GGA

¯ a (a.u.) 6.579 6.584 6.565 6.842 6.754g

® a (a.u.) 5.944 5.995 6.002 6.115 6.180 6.103h

6.108i

c/a 1.617 1.606 1.593 1.593 1.590 1.592h

1.593i

E® - E ¯ -43.2 -39.5 -41.6j

(-55.2) a

P®! ! -8.9 » 0 3.9i

5.9l

! a (a.u.) 9.299 9.311 9.330 9.517k

9.522i

c/a 0.627 0.612 0.622 0.617k

0.622i

E ! - E® -14.5 -19.5 -10.9
(-20.3) a

E ! - E ¯ -57.7 -61.2 -38.1
(-75.5) a

P! ! ¯ 16.3 48 30m

cfc a (a.u.) 8.353
Ecfc - E ¯ -0.0202

aAu paramètre de maille expérimental, cité dans la dernière colonne.
bCf. Grad et al.[168], états4spd 5spddans la valence.
cCf. Garceset al.[169], c/a �xé, états 4pd 5spddans la valence.
dCf. Ahuja et al.[3].
eCf. Ostanin et al.[170].
fCf. Moroni et al.[171].
gDi�raction de neutrons, cf. Heiming et al.[172].
hDi�raction par rayons X à 4.2 K, cf. Goldak et al.[173].
i Cf. Olinger et al.[174], à température et pression ambiantes.
j Cf. Janaf[41], -0.0309< E ® - E ¯ < 0.0467.
kDi�raction par rayons X à pression normale, cf. Jamieson[1].
lCf. Bridgman[175].

m Cf. Xia et al.[176].
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Tab. F.2 � Equation d'état des phases®, ¯ , et ! Zr

V0 (Å 3/atome) B0 (GPa) B 0
0

¯ PW 21.075 98 3.4
FLAPW a 21.148
FPLMTO b 20.964
LMTO-GGA c 23.732
Exp. 22.826d 97e

® Calcul 21.792 102 3.0
FPLMTO f 22.1
FPLMTO-GGA f 23.37
LMTO-GGA c 24.080 88
Exp. 23.219h 97j

! PW 21.577 107 3.4
FLAPW a 21.607
FPLMTO b 21.607
FPLMTO j 113
Exp. 22.762k - 22.986l 110m - 121g - 104m 2.05n

cfc Calcul 21.589 101 2.6

aCf. Grad et al.[168], états4sp 5spddans la valence.
bCf. Garceset al.[169], c/a �xé, états 4p 5spddans la valence.
cCf. Moroni et al.[171].
dVolume extrapolé à 0 K, cf. Heiming et al.[172].
eAvec (c11 + 2c12)/3, cij , cf. Heiming et al.[172].
fCf. Ostanin et al.[170].
gRef. 5 de Ostaninet al.[170].
hDi�raction par rayons X à 4.2 K, cf. Goldak et al.[173].
i Avec [(2c11 + c33) + 2( c12 + 2c13)]=9, cij , cf. Fisher et al.[60].
j Cf. Ostanin et al.[170], LDA ou GGA, non spéci�é.
kDi�raction par rayons X à pression normale, cf. Jamieson[1].
lCf. Olinger et al.[174], à température et pression ambiantes

m Cf. Sikka et al.[44].
n Cf. Xia et al.[176].
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