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Résumé

Ce travail présente I'étude du transport électronique a l'interface entre deux oxydes
isolants le SrTiO3 et le LaTiO 3.

Lorsqu'une interface polaire est réalisée a la surface d'un substrat d&rTiO 3 non dopé,
il se forme un gaz d'électrons bi-dimensionnel con né prés de l'interface. Ce phénoméne a
été mis en évidence pour di érents oxydes isolants formant l'interface I(aAlO 3, LaVO3,
LaGaOs,...). Nous nous sommes intéressés en particulier a l'interface avec l'isolant de Mott
LaTiO 3. Nous avons montré que le gaz d'électrons présent a cette interface a un compor-
tement métallique et est supraconducteur a trés basse température. Nous avons également
pu contrdler les propriétés de transport du gaz par e et de champ électrostatique. L'ana-
lyse de I'e et Hall a haut champ magnétique a montré que le gaz est composé de deux
types de porteurs : une majorité de porteurs de faible mobilité, et une minorité de porteurs
de mobilité plus importante. En accord avec un modéle de courbure de bande développé au
cours de cette thése, nous avons montré que les porteurs majoritaires sont con nés prés de
l'interface dans les sous-bandes les plus profondes, alors que les porteurs minoritaires sont
contrélés par le remplissage et le décon nement de sous-bandes plus élevées en énergie. La
supraconductivité est intrinséquement liée a la présence de ces derniers. L'analyse du com-
portement critique de la transition supraconducteur-isolant en champ magnétique révéele
gue ces porteurs sont spatialement groupés en aques de tailles mésoscopiques. Les me-
sures de magnetorésistance mettent en évidence la présence d'un fort couplage spin-orbite
de type Rashba qu'il est possible de moduler par e et de champ électrostatique.

Mots-clefs

Supraconductivité, spin-orbite, Rashba, oxydes, interfaces.

Two-Dimensional Superconductivity at Titanium Oxide
Interfaces

Abstract

We have investigated the electronic transport at the interface of two insulating oxides :
SrTiO3 and LaTiO 3.

A two-dimensional electron gas (2DEG) is formed when a polar interface is created at
the surface of an un-dopedSrTiO 3 substrate. This has been reported for several insulating
oxide forming the interface (LaAlO 3, LaVO3, LaGaOs,...). In this work we focus on the in-
terface with the Mott insulator LaTiO 3. We have shown that the 2DEG at this interface is
metallic and superconducting at very low temperature. We have also modulated its trans-
port properties by electric eld e ect. The Hall e ect measured at very high magnetic eld
has shown that the 2DEG consist of two types of carriers : a majority of carriers have a
low mobility, and a minority of carriers have a higher mobility. We have developed a band



bending model of the interface which shows that the low mobility carriers are con ned
near the interface in the lowest sub-bands, whereas the high mobility carriers are control-
led by the lling and spatial extension of sub-bands of higher energy. Superconductivity is
linked to the appearance of these high mobility carriers. The quantum critical behaviour

of the superconductor to insulator transition induced by magnetic eld reveals that those
high mobility carriers are spread in puddles of mesoscopic sizes. Magnetoresistance mea-
surements evidence the presence of a strong Rashba spin-orbit coupling at the interface,
which can also be modulated by electric eld e ect.

Keywords

Superconductivity, spin-orbit coupling, Rashba, oxides, inerfaces.
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Introduction

La physique des solides est depuis la n du XIX siécle lI'un des plus importants do-
maines de recherche fondamentale et appliquée. Elle allie le caractére parfois étrange et
contre-intuitif de la physique quantique, avec la complexité des systémes statistiques a
grand nombre de particules. Les avancées scienti ques dans ce domaine ont révolutionné
notre compréhension de la matiére au niveau électronique, et également de l'interaction
rayonnement-matiére, en révélant de nouveaux phénomeénes et de nouveaux états électro-
nigues jusqu'alors inconnus.

En plus de la trés grande variété d'ordres électroniques présents dans les di érents
matériaux, certains comportements apparaissent spéci quement a l'interface entre deux
matériaux di érents. Ces interfaces ont également une propriété des plus intéressantes :
elles sont en général facilement contrélable par un champ électrique. Cette derniére ca-
ractéristique, a l'origine des transistors logiques, est I'une des plus grandes révolutions
scienti ques et technologiques du XX siecle.

Le croissance quasi-exponentielle de la demande en ressources électroniques et informa-
tiques a été un formidable moteur pour le développement de I'électronique actuelle, basée
sur les interfaces de semi-conducteurs pour le traitement logique (transistors MOS-FET),
et les jonctions tunnel ferromagnétiques pour le stockage de l'information (la magnéto-
résistance géante, ou GMR, est aujourd’hui partie intégrante des tétes de lectures des
disques durs). La capacité croissante a contrbler les surfaces au niveau atomique est allée
de pair avec la recherche fondamentale sur les interfaces de semi-conducteurs et a permis
I'émergence d'un nouveau domaine, celui de la physique mésoscopique.

Les récentes avancées dans le controle et la croissance d'interfaces de matériaux présen-
tant des ordres électroniques plus complexes que les semi-conducteurs, tels que les oxydes
de métaux de transition, laissent entrevoir les concepts qui seront les bases d'une élec-
tronique intégrée potentiellement plus e cace et plus rapide : par exemple, la fusion du
traitement et du stockage de l'information par la manipulation cohérente des spins élec-
troniques, baptisée spintronique. Dans ce domaine, plusieurs voies de développement sont
envisagées : une intégration de composants spintroniques gre és aux systemes a base de
silicium conventionnels; ou une création plus innovante de systémes totalement basés sur
des oxydes.

Si ces études pourront un jour donner naissance a un nouvelle génération d'électro-
nique, elles sont a I'heure actuelle dans une étape naturelle et nécessaire : I'étude des
propriétés fondamentales de ces matériaux.

Les oxydes de métaux de transition présentent une grande variété d'ordres électro-
niques et magnétiques (isolants de bandes ou de Mott, métaux et isolants ferro- ou anti-
ferromagnétiques, ferroélectriques, supraconducteurs...) dont certains sont toujours I'objet
d'intenses recherches. Leur structure (nous nous limiterons ici a la structure Perovskite)
plus complexe que celle des semi-conducteurs a longtemps été un frein a la croissance
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contrdlée de couches nanométriques.
La croissance d'interfaces atomiquement planes de di érents oxydes isolantd. 4TiO 3

et SrTiO3 en 2002[91], etLaAlO 3 en 2004[90]) a ouvert la voie a I'étude des hétérostruc-
tures du titanate de strontium. En e et, ces interfaces ont révélé de nombreuses propriétés
intéressantes. En premier lieu, ces interfaces sont conductrices avec un comportement mé-
tallique alors que les deux matériaux parents sont isolants. Elles se sont également révélées
étre supraconductrices, avec un fort couplage spin-orbite, et potentiellement magnétiques.
De plus, ces propriétés peuvent étre contrélées par e et de champ électrostatique, ce qui
confére a ces systémes une propriété quasi-unique dans la physique des électrons corrélés :
les paramétres électroniques peuvent étre modi és de maniére continue et réversible.

Si le systéme le plus étudié par la communauté est l'interfaceaAlO 3/ SrTiO 3, d'autres
couples d'oxydes ont montré des propriétés similaires a celle-ci. En particulier l'interface
LaTiO 3/ SrTiO3 qui a fait I'objet principal de cette thése. Durant ces trois années, nous
avons montré que cette interface était le siege d'un gaz bi-dimensionnel d'électrons con né,
métallique, supraconducteur, et soumis a un fort couplage spin-orbite. Nous avons égale-
ment montré que ces propriétés pouvaient étre contrélées par e et de champ, en appliquant
une tension sur une électrode de grille. Ceci nous a permis d'étudier leurs variations avec
la densité électronique.

Ce manuscrit est construit autour des di érentes propriétés énoncées ci-dessus.

Nous commencerons par une introduction aux oxydes de structure Perovskite et aux
interfaces qui ont été étudiées récemment en rapport avec nos travaux. Le second chapitre
est consacré aux détails techniques concernant la croissance et la mesure des échantillons.

Le troisieme chapitre s'intéressera aux propriétés de base du gaz d'électrons, tels que
la densité et mobilité des porteurs, ainsi que I'e et non-trivial de la tension de grille sur
ces quantités. Nous verrons que le gaz d'électrons est constitué de deux types de porteurs
dont les densités et mobilités sont contrélées par la tension de grille. Nous avons déve-
loppé un modele de courbure de bande emprunté aux semi-conducteurs pour interpréter
ces résultats.

Le quatrieme chapitre est consacré a I'étude de la supraconductivité dans ce systeme
intrinséquement bi-dimensionnel. Nous verrons que la séparation en deux types de porteurs
est un élément essentiel a la compréhension du comportement de la supraconductivité avec
la tension de grille. La transition vers I'état isolant en fonction de di érents parameétres
extérieurs, comme le champ magnétique et la tension de grille sera également analysée
dans le cadre des transitions de phase quantiques.

Enn, le dernier chapitre présentera les résultats que nous avons obtenus par I'étude
de I'état de localisation faible. Nous verrons que la magnétorésistance indique la présence
d'un couplage spin-orbite fort gu'il est possible de contréler par la tension de grille.



Chapitre 1

Oxydes et Héterostructures

1.1 Oxydes de structure Pérovskite

Les oxydes de structure Pérovskite représentent une vaste famille de composés aux
propriétés extrémement diversi ées. Leur formule générale est AB@, A et B représentant
des cations. La structure idéale est cubique, les ions B étant situés aux sommets du cube
et les anions d'oxygéne au centre des arétes, formant un octaédre autour de l'ion B. L'ion
A est au centre du cube en coordinence 12 avec les oxygénes (gl.l).

Figure 1.1 Maille élémentaire de la structure Pérovskite idéale ABQG;. Les atomes
d'oxygene sont représentés par des disques hachurés. Chaque cation B est entouré d'un
octaédre d'oxygéne. Un des octaédres est représenté en grisé.

La structure est en général fortement ionique, les ions oxygénes portant une charge
formelle 2 et les cations une charge formelle véri antQa + Qg = +6 . Le grand nombre
de possibilités pour les combinaisons (A, B) diversi e le spectre des propriétés présentes
dans la structure Pérovskite. La structure cubique ou pseudo-cubiqgue commune permet
également d'élargir ce spectre en facilitant les dopages non st+chiométriques des sites A et
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B. Parmi les choix possibles pour le composé B, les métaux de transition sont particulié-
rement intéressants de par leur aptitude a accepter plusieurs degrés d'ionisation, facilitant
leur dopage chimique et électrostatique. En particulier, les composés de la premiere ligne
de métaux de transition présentent des phases électroniques fortement corrélées, comme
des isolants de Mott ou des isolants de transfert de charge, dues au remplissage des sous-
couches3d en environnement octaédrique :

Pour les métaux situés a gauche du bload (comme le titane et le vanadium), I'état
électronique est contrdlé par le remplissage des sous-couch@g qui sont bien sé-
parées des orbitaleg des atomes d'oxygene. L'énergie de répulsion Coulombienne
U est grande devant la largeur de bandéV donnant un état isolant de type Mott
(comme par exempleLaTiO 3).

Du coté droit du bloc d, les oxydes de métaux comme le nickel et le cuivre ont de
fortes hybridations p d donnant lieu & des isolants de transfert de charge (comme
par exemple LaNiOs [48]).

Les dopages chimiques de ces phases électroniques ont montré l'existence de transi-
tions métal-isolant, comme le montre la gure[1.2 (extraite de [41]).

Figure 1.2 Diagramme de phase des oxydes de structure Pérovskite ternaires et pseudo-
ternaires en fonction du cation A et du remplissage de la bandd, représentant les di érents
types d'isolants et de transitions. Les transitions de fermeture de bande interdite se font
suivant les lignes verticales, celles de contrdle de valence suivant les lignes obliques. La
grandeur W représente la largeur de la banded, U I'énergie de répulsion Coulombienne

d d, et [Iénergie de transfert de chargep d. Ré-imprimé d'apres Fujimori [41], avec

la permission de Elsevier, copyright 1992.

Cette these étant focalisée sur les hétérostructures a base de titan@aTiO 3/ SrTiO 3 et
LaAlO 3/ SrTiO3 pour comparaison, nous nous limiterons dans la suite a la présentation
des composésrTiO g, LaTiO 3 et LaAlO 3.
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1.1.1 Titanate de strontium : SrTiO3

Le titanate de strontium a un réle central dans les hétérostructures présentées ici. Le
matériau en lui méme est toujours l'objet de nombreuses recherches pour ses propriétés
électroniques et diélectriques particulieres. Certaines de ses caractéristiques principales
sont résumées ici.

Structure

La structure Pérovskite du titanate de strontium est cubique a température ambiante
(paramétre de maillea = 3:905 A & 300 K) et subit di érents abaissements de symétrie a
basse température[/1].

La transition cubique-tétragonale s'e ectue autour de 105 K par la rotation antiferro-
distorsive des octaédres TiQ [98].

Lytle décrit également une transition orthorhombique en dessous de 65 K qui est
probablement liée aux propriétés de la phase paraélectrique quantique d8rTiO 3 [71].

Paraélectrique quantique et ferroélectricité incipiente

Les propriétés diélectriques du titanate de strontium sont I'une de ses caractéristiques
les plus exotiques. En e et, la constante diélectrique duSrTiO3 est de I'ordre de 300 a
température ambiante (relativement a la constante diélectrique du vide) et peut atteindre
des valeurs typiques de 24000 a basse température. Son comportement en température
est bien décrit par une loi de Curie-Weiss jusqu'a environ 65 K avec une température de
Curie Tc  +35 K. Cependant la transition para-ferro n'a en fait jamais lieu, a cause des
uctuations quantiques de point zéro de la position des atomes de titane[[83]. Cet état
particulier de la matiére porte plusieurs dénominations, dont paraélectrique quantiquée[83],
paraélectrique cohérenf[53], ou encore ferroélectrique incipient[130].

La transition ferroélectrique peut néanmoins étre déclenchée a basse température par
plusieurs mécanismes :
par dopage chimique du baryum a la place du strontium [1Z8] ou par dopage isoto-
pique en'80 [44].
par contraintes mecaniques [96].
par application d'un champ électrique [B3].

L'e et du champ électrique a été particulierement étudié, notamment pour les applications
du SrTiO3 en tant que diélectrique (pour des condensateurs par exemple) et est crucial
dans les travaux présentés ici. En e et, a basse température la constante diélectrique est
fortement non-linéaire et chute brutalement avec l'application du champ. Les mesures de
Neville et al. [86] ont montré un comportement de la forme :

1

RE) AvBF

(1.1)
ou F est I'amplitude du champ électrique. Nos mesures (décrites dans les chapitres sui-
vants) sont en bons accords avec ces résultats, comme le montre la gufe ]L.3.

La transition entre I'état paraélectrique et I'état ferroélectrique induit a été mesuré
par Hembergeret al. (gure 1.4][63]) et présente une transition en champ électrique en
dessous del =40 K. La transition a T =0 est supposée étre un point critique quantique
[125].
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Figure 1.3 Permitivité diélectrique relative mesurée par Neville et al. [86] et mesurée
sur |'échantillon LTO-15ucB a partir d'une mesure de capacité (cf chapitre 2).

Figure 1.4 Diagramme de phase duSrTiO3 en fonction du champ électrique et de la
température (E,T) établi d'aprés les mesures de la constante diélectrique. Les croix ()

représentent la position du maximum de {T), les cercles pleins () le maximum de °¢T)

et les cercles vides () celui de °PE). Figure ré-imprimée d'aprés Hembergeret al. [53].

American Physical Society, Copyright 1995.
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Structure électronique

Le titanate de strontium est un isolant avec une large bande interdite d'environ 3.2 eV.
La bande de conduction est principalement constituée des orbitales2g du titane (3dyy,
3dy, et 3dy,) alors que la bande de valence provient des orbitale2p de I'oxygene[75].

L'anisotropie des orbitalest2g donne une géométrie particuliere a la bande de conduc-
tion. En e et, le recouvrement des orbitales dans le plan de méme dénomination (par
exemple le recouvrement dans le planxy) des orbitales 3dyy) est beaucoup plus grand
gue dans la direction perpendiculaire (pour le méme exemple la directiom) comme sché-
matisé dans la gure[1.5. Il en résulte une anisotropie des masses e ectives au point la
masse dans le plan étant petite alors que la masse perpendiculaire est 10 a 20 fois plus
grande. Les masses e ectives répertoriées dans la littérature varient de 0.5 a 1m pour la
masse légére selon les études et les techniques de mesures : la masse mesurée par oscillations
guantiques dans duSrTiO3 -dopé est de I'ordre de 1.2 a 1.5ng[61], alors que la masse
trouvée par photo-émission résolue en angle de la surface clivée est de 0.5 arfig]103,[76].

# Recouvrement Faible

-

X Recouvrement Fort

Figure 1.5 Representation schematique des orbitalegly, du titane montrant une forte
anisotropie entre le recouvrement dans le plarxy et le recouvrement dans la directionz.

La symétrie cubique haute température impose que les trois sous-bandes soient dégé-
nérées au point (gure L.6). La levée de dégénérescence a basse température est due en
partie a la structure tétragonale et au couplage spin-orbite [[/b[_125, 124]. Notons cepen-
dant que la structure électronique est toujours I'objet de recherches pour accorder théories
et résultats expérimentaux [15,[124].

SrTiO3 dopé et supraconductivité

Le SrTiO3 peut étre dopé par plusieurs procédés. La substitution des atomes de ti-
tane Ti** par Nb>", des atomes de strontium S#* par La®", ou la création de lacunes
d'oxygénes permettent de générer un dopage de type électrons)( Le dopagen induit
une transition isolant-métal & des densités électroniques de l'ordre dé0*’ a 10*® cm 3
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Cubic Tetragonal

Energy

Figure 1.6 Représentation schématique de la bande de conduction d8rTiO 3 autour du
point dans la phase cubique haute température (& gauche) et dans la phase tétragonale
basse température (droite).

[19]. La mobilité peut atteindre 10 000 cn?/(V s) aux plus basses densités de porteurs et
dépend de la concentration d'impuretés ionisées a basse températuie [38].

La supraconductivité du SrTiO3 apparait a trés faible densité de porteurs 10*° cm 3
(& comparer 210°2 cm 2 pour le cuprate Las xSr,CuO, par exemple) et a trés basse
température (0.4 K [64]). Aux plus hautes densités de porteurs, la supraconductivité du
SrTiO 3 présente deux gaps, dont l'origine pourrait étre liée a la structure en sous-bandes
non dégénérées a basse température de la bande de conducfion[13] (néanmoins, ces me-
sures n'ont jamais été reproduites). Le mécanisme généralement mentionné comme étant a
I'origine de la supraconductivité est une interaction bi-polarons [56]. Ce méme mécanisme
pourrait également étre a l'origine de la dépendance e ? de la résistivité du SrTiO3
[124]. Néanmoins, il n'existe pas de consensus quant a l'origine de la supraconductivité
dans le SrTiO 3 dopé.

1.1.2 Titanate de lanthane : LaTiO3;

Le titanate de lanthane LaTiO 3 est considéré comme l'exemple type de l'isolant de
Mott antiferromagnétique. En e et, les atomes de titane de charge formelle3+ (con gura-
tion 3d%) ont chacun un électron non apparié. Ces électrons sont disposés régulierement sur
un réseau carré, ce qui semble étre la réalisation parfaite du modéle de Mott-Hubbard avec
ordre magnétique. Néanmoins, le récent intérét pour I'étude de l'interaction des degrés de
liberté orbitaux a relancé les recherches expérimentales et théoriques sur ce matériau.
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Structure cristalline

La structure du LaTiO 3 (de type GdFeOs) est une structure déformée de Pérovskite
cubique dont les octaédres Ti@ ont e ectué une rotation complexe. La maille élémentaire
est doublée suivant I'axec et tournée de 45 dans le plan [a,b] par rapport aux axes de la
structure cubique équivalente. Les paramétres de mailles équivalents a la maille cubique
sont 3.985 , 3.975 , 3.9\ a 300 K[Z7].

La transition antiferromagnétique a Ty = 146 K s'accompagne d'une élongation sui-
vant I'axe a et d'une compression suivantb [27].

L'isolant de Mott

La con guration électronique du LaTiO 3 calculée par les modeéles classiques a un élec-
tron (par exemple DFT-LDA) prédirait un comportement métallique, le niveau de Fermi
se situant au milieu de la bande électroniqué2g des titanes (a cause de leur con guration
3dY). Le titanate de lanthane est pourtant un isolant dominé par les corrélations électro-
niques, lesquelles ne peuvent étre calculées par les modéles a un électron.

Un isolant de Mott se forme lorsque I'énergie de répulsion Coulombiennd&) entre
deux électrons sur un méme site (ici un titane) devient dominante devant I'énergie de
stabilisation cinétique (terme de saut), ce qui est décrit par I'Hamiltonien minimal de
Hubbard :

X X
H= t (¢ g +d ¢ )+U ningg (1.2)

<i;j>

out est l'intégrale de saut entre les sites voising i;j > (qui donne la largeur de bande
sans interaction W = 8t), et =";# représente le spin de I'électron.

Lorsque U > W , l'e et de la répulsion est de séparer la bande de conduction initiale
en deux sous-bandes dites de Hubbard, représentées dans la gdre]1.7. Ce phénoméne
peut étre observé avec presque tous les oxydes de métaux de transition ayant la bonne
con guration électronique [41]. En e et, le recouvrement des orbitales3d étant faible dans
la structure Pérovskite, la bande 3d est intrinséquement étroite. L'hybridation avec les
orbitales 2p de lI'oxygéne di érencie les isolants de Mott commelLaTiO 3, des isolants de
transfert de charge comme les cuprates, ou la band2p se trouve entre les deux sous-
bandes de Hubbard.

Pour LaTiO 3 la valeur de I'énergie de répulsionU est de l'ordre de 2 a 3 eV ([41]) et
celle de la bande interditeEg entre les sous-bandes de Hubbard est de I'ordre de 0.2 eV

([94]).

Antiferromagnétisme

Bloqués par l'interaction de Mott-Hubbard, les électrons 3d* sont xés sur chaque site
de titane, et constituent donc un réseau de spins non appariés. Un ordre antiferromagné-
tigue apparait en dessous de la température de Nédly = 146 K. L'alignement des spins
est de typeG (c'est-a-dire que les spins sont alignés de maniére anti-paralléle dans les trois
directions de I'espace) avec une faible composante ferromagnétique due a une interaction
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Figure 1.7 Représentation schématique de la séparation de la bandd en deux sous-
bandes de Hubbard par l'interaction U. La bande p étant bien séparée de la bande dans
cet exemple, le systéme est un isolant de Mott (et non un isolant de transfert de charge).

de type Dzyaloshinski-Moriya [/ 1].

L'ordre magnétique est cependant plus complexe et n'a été expliqué théoriquement
gue récemment. En e et, les composés voisins ou le lanthane est remplacé par un autre
cation trivalent comme I'yttrium ou le gadolinium ont un ordre ferromagnétique. De plus,
le moment magnétique mesuré n'est que de 0.46 a 0.57 magnéton de Bohrg() par site
de titane [77,[27]. Un modele simple avec des électrons de sph= 1=2 et un facteur de
Landé g = 2 prédirait cependant une valeurg gS =1 g par site de titane. Parmi les
théories et expériences menées pour expliquer ces propriétés, Haverkettal. ont proposé
gue la dégénérescence des orbitalé8g soit levée par un champ cristallin produit par de
petites distorsions orthorhombiques[52].

1.1.3 Aluminate de lanthane : LaAlO3

Le LaAlO 3 a une structure Pérovskite déformée rhomboédrique avec une rotation des
octaédres d'oxygéne. La baisse de symétrie s'e ectue a haute température ( 813 K )
depuis la phase cubique. Le paramétre de la maille pseudo-cubique est de 3X% tem-
pérature ambiante.

La charge formelle portée par les ions aluminium esB+ ce qui correspond a une con -
guration électronique 3s° 3p°. Le LaAlO 3 est donc un isolant de bande. Sa bande interdite
est de 5.6 eVI[70].
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1.2 Hétérostructures d'oxydes

Les techniques de croissance d'oxydes ont connu de grandes avancées dans les 20 der-
nieres années. En particulier,SrTiO3 et LaAlO 3 ont été étudiés pour leurs propriétés di-
électriques comme substrat pour les supraconducteurs a haute température critique dont
les paramétres de mailles sont voising [109] (par exemplea = 3:82 A a 300 K pour
YBa,Cuz07 [122]).

Les hétérostructures entre les isolants eux-mémes ont également été étudiées pour
optimiser leurs di érentes propriétés diélectriques et ferroélectriques, comme les hétéro-
structures du ferroélectrique BaTiO3 et SrTiO 3 [126].

En 2002 Ohtomo et al. créent les premiers super-réseaux atomiquement plans de
LaTiO 3/ SrTiO 3 [92,[91], puis en 2004, découvrent un gaz d'électrons de haute mobilité a
l'interface entre les deux isolants de bandesaAlO 3 et SrTiO3 [90]. En 2007, Reyrenret al.
ont montré que ce gaz électronique était supraconducteur a trés basse température [102]
suscitant un vif intérét dans la communauté scienti que.

Nous allons résumer dans la suite quelques résultats expérimentaux et théoriques re-
latant la physique des interfaces conductrices d&rTiO 3.

Conditions de croissance et conductivité

La croissance des hétérostructures deaAlO 3/ SrTiO 3 se fait a partir de substrats mo-
nocristallins de SrTiO3 orientésE] [001], dont la surface peut étre préparée chimiguement
pour sélectionner le plan de terminaisonTiO» ou SrO. Les substrats traités montrent
des terrasses atomiquement planes de quelques centaines de nanometres de large et d'une
unité cellulaire de hauteur. La croissance se fait ensuite par ablation laser pulsée (en an-
glais Pulsed Laser Deposition ou PLD)[[91].

Depuis la découverte du gaz d'électrons a l'interfacd.aAlO 3/ SrTiO 3, plusieurs pro-
priétés importantes ont été montrées :

Le comportement électronique des interfaces n'est pas symétrique par rapport a la
terminaison du substrat de SrTiO 3, les interfaces partant d'une coucheSrO (dites
p) s'étant révélées isolantes alors que celles terminé&#0 , (dites n) sont métalliques.

La pression en oxygéne pendant la croissance est un paramétre crucial qui contréle
les propriétés électroniques de l'interface : les couches épitaxiées sous trés basse pres-
sion d'oxygéne € 10 ° mbar) sont trés conductrices et métalliques jusqu'a basse
température, alors que les couches épitaxiées sous des pressions plus élevées ont des
résistances plus grandes et un comportement de localisation faible & basse tempéra-
ture, comme le montre la gure (extraite de [17]). Des mesures de la topographie

de la résistivité par AFM a pointe conductrice sur la tranche d'une hétérostructure

ont montré que dans le premier cas, la zone conductrice s'étend sur plusieurs cen-
taines de nanometres dans I&rTiO3, la conduction étant vraisemblablement liée a

un dopage en masse par lacunes d'oxygeénge[6]. Dans le second cas, la zone conductrice

1. Les interfaces basées sur des cristaux orientés [011] ont été beaucoup moins étudiées, et leurs com-
portement est pour le moment di cile a comparer avec les interfaces [001].
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est localisée sur quelgues nanométres et présente un caractére bi-dimensionnel.

Figure 1.8 Résistivité en fonction de la température d'interfaces LaAlO 3/ SrTiO3 épi-
taxiées a di érentes pressions d'oxygéne. Ré-imprimé avec la permission de Macmillan
Publishers Ltd : Nature Materials de Brinkman et al. [14], copyright 2007.

Lorsque la croissance de l'interface est e ectuée sous les bonnes conditions de pression
pour obtenir un gaz bi-dimensionnel, le gaz n'apparait que pour une épaisseur deaAlO 3
supérieure ou égale a 4 mono-couches (16 A) [119] et ne dépend pas signi cativement
de I'épaisseur au-dela. Des craquements apparaissent néanmoins pour des épaisseurs de 20
couches, rendant l'interface plus résistive voire isolante [120, 101].

Ce comportement de seuil tend a indiquer que la création du gaz n'est pas due a des
lacunes d'oxygéne, mais a une origine physique intrinseque a l'interface.
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Origine du gaz : la catastrophe polaire

Le modéle de catastrophe polaire est I'un des modéles proposés pour expliquer l'origine
du gaz d'électrons[84].

L'interface entre LaAlO 3 et SrTiO 3 peut étre décrite comme un empilement de couches
atomiques deTiO, et de SrO puis de AlO, et de LaO. Chaque plan dans 1eSrTiO3 est
intrinséguement neutre : dans les plangiO ,, les ions de titane portant une charge formelle
4+ compensent les deux charge2 des ions d'oxygéne; et dans les planSrO, la charge
2+ des ions de strontium compensent celle des ions d'oxygene. En revanche, la neutralité
électrique n'est pas conservée plan par plan dans leaAlO 3 : les plansAlO, sont chargés

1 et les plansLaO sont chargés+1, la neutralité est donc seulement conservee a I'échelle
de la cellule élémentaire.

Il'y a donc, a l'interface LaAlO 3/ SrTiO 3 un saut de polarité, positif ou négatif suivant
la terminaison SrO ou TiO, du substrat de SrTiO3. D'aprés les lois fondamentales de
I'électrostatique, il y a donc une croissance du potentiel électrique a mesure que le nombre
de couches polarisées augmente, comme illustré dans la gufe 1.9 (extraite de [84]). La
croissance du potentiel est défavorable énergétiquement et le systéme contourne ce pro-
bléeme en compensant le saut de polarité.

(a) (c)

(b) - (d) 1

Figure 1.9 Schéma représentant le principe de la catastrophe polaire : (a) et (b) diver-
gence du potentiel électrique pour les interfaces et p respectivement, s'il n'y a pas la
création du gaz. (c) et (d) le déplacement d'un demi-électron par plaquette permet d'éviter
la divergence du potentiel. Ré-imprimé avec la permission de Macmillan Publishers Ltd :
Nature Materials de Nakagawaet al. [84], copyright 2005.

De tels comportements ont été observés dans les interfaces de semi-conducteurs, dans
lesquels la compensation du saut de polarisation a l'interface est ionique[b0], c'est-a-dire
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une reconstruction de surface atomique.

Cependant, dans l'interface de typen, les électrons duLaAlO 3 peuvent éviter la di-
vergence du potentiel en décalant un demi-électron par plaquette dans la couchigO , en
utilisant la propriété des atomes de titane a accepter des valences mixtes. Ce mécanisme
de reconstruction de surface électronique explique le seuil de création du gaz en fonction
du nombre de couches déaAlO 3 : il faut un minimum de 4 couches pour créer un poten-
tiel susamment grand a n que la formation du gaz soit énergétiguement favorable aux
électrons. En revanche, une fois le gaz créé et la charge compensée, le nhombre de couches
de LaAlO 3 supplémentaires n‘augmente pas le potentiel.

Ce modeéle et les mesures de spectroscopie de perte d'énergie électronique (EELS) me-
nées par Nakagawaet al. [84] expliquent également I'asymétrie entre les interfaces de types
n et p : dans les interfaces de typen les électrons sont transférés dans les orbitales du
titane qui accepte alors une valence mixte3+/ 4+, alors que dans l'interfacep la compen-
sation de la charge ne peut se faire que par les défauts ioniques, ce qui ne crée pas de gaz
d'électrons.

Néanmoins, cette vision simple du modéle prédirait une densité de porteurs dans le gaz
de 1/2 électron par maille, soit une densité électronique de 3:3 10 cm 2. Les densités
typiques mesurées sont de 5 a 10 fois inférieures a cette valéur[120]. Une explication pos-
sible est une compensation partielle du saut de charge menant a une croissance limitée du
potentiel dans I'épaisseur deLaAlO 3 faisant de la condition au limite sur le dernier plan
de LaAIO 3 épitaxié un parameétre non négligeable dans la création du gaz. En e et, si 4
couches deLaAlO 3 sont nécessaires pour créer un gaz d'électrons a une interface unigue,
deux mono-couches d&aAlO 3 encapsulées dans d&rTiO 3 (soit deux interfaces) su sent
a créer un gaz[97]. De méme, il a été montré que l'adsorption de composés polaires au
dessus de la couche dkaAlO 3 pouvait modi er les propriétés du gaz [129], et les calculs
théoriques semblent montrer que I'alignement des bandes peut étre également contrélé par
la croissance d'une couche métallique au dessus dwAIO 3 [3].

Propriétés électroniques du gaz d'électrons

Le gaz d'électrons métallique a l'interfaceLaAlO 3/ SrTiO 3 posséde plusieurs propriétés
intéressantes résumeés ci-apres :

Il est supraconducteur avec des températures critiques de l'ordre de 200a 300 mK
[20Z]. La supraconductivité semble présenter un caractére bi-dimensionnel.

La supraconductivité ainsi que les propriétés normales de conduction peuvent étre
contrélées au moyen d'une grille métallique déposée a l'arriere du substrat derTiO 3
[23,[7,[8] comme le montre la gure[1.1D (extraite de[[23]).

La tension de grille peut également contréler les propriétés de transport sous champ
magnétique, en particulier le couplage spin-orbite de type Rashbd[8,22]. La ma-
gnétorésistance perpendiculaire et paralléle a été étudiée extensivement dans ces
interfaces, et sera discutée au chapitre 5.

Les échantillons épitaxiés sous forte pression d'oxygéne ont montré des signes de fer-
romagnétisme coexistants avec la supraconductivité [29, 68]. Une étude par imagerie
de champ proche magnétiqgue a montré I'existence dflots magnétiques séparés spa-
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Figure 1.10 Diagramme de phases d'une hétérostructurd_aAlO 3/ SrTiO3 en fonction
de la tension de grille et de la température. L'axe de gauche montre la résistance de I'état
normal, I'axe de droite la température critique de la supraconductivité. Ré-imprimé avec
la permission de Macmillan Publishers Ltd : Nature de Cavigliaet al. [23], copyright 2008.

tialement de la supraconductivité [11]. Néanmoins, ces dipdéles localisés ne peuvent
expliquer a eux seuls la magnétisation dans le plan mesurée par magnétométrie de
torsion[68]. Cette derniére mesure ne peut cependant pas exclure une séparation
spatiale des phases magnétiques et supraconductrices.

1.2.2 LaTiO3/ SITiO3

Les interfaces entre leLaTiO 3 et le SrTiO3 constituent le sujet principal du travail
présenté ici et leurs propriétés seront donc détaillées dans les chapitres suivants. Nous
allons néanmoins rappeler ici certaines propriétés :

Les interfaces de typen sont conductrices, avec des résistivités comparables a celles
de LaAlO 3/ SITiO3.

Le gaz d'électrons a l'interface peut étre contrélé par I'application d'un champ élec-
trostatique, comme montré au chapitre 3.

Ces interfaces sont supraconductrices a tres basse température (chapitre 4).

La magnéto-résistance de ces interfaces montre la présence d'un couplage spin-orbite
fort, et contrblable par e et de champ électrostatique (chapitre 5).

1.2.3 Autres hétérostructures a base de SrTiO3

La palette d'oxydes isolants de structure Pérovskite compatible avec la structure du
SrTiO 3 donnea priori un grand choix pour remplacerLaAlO 3 ou LaTiO 3, et ainsi explorer
les possibilités de structures et d'ordres électroniques a l'interface. Néanmoins, la croissance
d'oxydes représente un dé technologique, en particulier pour régler la st+chiométrie en
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oxygene des couches épitaxiées, et les candidats possibles s'en trouvent réduits. Nous allons
présenter de maniére succincte trois de ces hétérostructures.

LaGaOs/ SrTiO3

Perna et al. ont réalisé en 2010 la croissance de couches HaGaOs sur un substrat
de SrTiO3 [98]. Le LaGaOs3 est un isolant a large bande Eg  4:4 eV [89)]) similaire a
LaAlO 3 (le gallium est situé une période en dessous de l'aluminium dans la classi cation
périodique). Les propriétés électroniques de ces interfaces ont montré de fortes similarités
avec les interfaces dd.aAlO 3/ SrTiO3. L'interface est également supraconductrice autour
de 200 mK.

LaVO3/ SrTiO3

L'interface LaVO3/ SrTiO3 a été étudiée par Hottaet al.[58]. Le LaVO3 est un isolant
de Mott antiferromagnetique [80] analogue duLaTiO 3. L'interface de type n présente une
conductivité similaire a celles deLaAlO 3/ SrTiO3 et LaTiO 3/ SrTiO 3 tandis que l'interface
p est isolante. L'e et Hall présente des signes de non-linéarité en dessous de 50 K (cf
chapitre 3). Néanmoins, la supraconductivité de cette interface n'a pas encore été montrée.

GdTiO 3/ SITiO3

Un autre analogue duLaTiO 3 est le GdTiO 3 dans lequel le gadolinium porte la méme
charge formelle que le lanthane mais des orbitaledf partiellement remplies et un rayon
ionique plus faible. Les propriétés magnétiques dusdTiO 3 sont di érentes de celles du
LaTiO 3 : en dessous ddc 30 K les moments magnétiques de chaque sous-réseaux (celui
des atomes de titane et celui des atomes de gadolinium) sont alignés ferromagnétiquement
et anti-parallement entre eux, donnant un ordre ferrimagnétique. L'interface avec |eSrTiO 3
a été réalisée par épitaxie par jet moléculaire par Moetakeét al. et montre que l'interface
a un comportement conducteur, et que leGdTiO 3 est ferromagnétique[82]. Ces résultats
semblent en accord avec une reconstruction de surface[81].

1.2.4 La surface de SrTiO;
SrTiO3 irradié en surface

Le SrTiO3 seul peut étre utilisé pour créer un gaz d'électrons a sa surface. Une des
méthodes est de créer des lacunes d'oxygénes par irradiation d'ions Aren surface [[100].
Le gaz d'électrons ainsi créé est métallique et montre des propriétés de conductions si-
milaires aux interfacesLaAlO 3/ SrTiO 3. L'utilisation d'une électrode de grille a l'arriere
du substrat a également montré que les propriétés du gaz sont contrblables par e et de
champ électrique[87/88]. Malgré la similarité apparente entre les interfaces et les surfaces
irradiées, la supraconductivité de ces derniéres n'a pas encore été mise en évidence. De
plus, cette technique s'apparente a un dopage chimique de la surface d&rTiOg, et est
donc intrinsequement di érente du dopage physique créé dans les interfaces. Notons éga-
lement que ces surfaces ne sont pas stables dans le temps, la conductivité disparaissant
au bout de quelques mois lorsque les échantillons sont conservés a température ambiante
sous atmospheére standard.
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SrTiO3 dopé en surface par électrode a liquide ionique

Une autre méthode pour créer un gaz d'électrons a la surface d&TiO 3 est de créer un
transistor a e et de champ directement sur la surface nue duSrTiO 3, c'est-a-dire avec une
tension de grille au dessus de la surface. La méthode décrite par [123] utilise un électrolyte
polymere liquide pour appliquer la tension de grille. Cette technique permet en e et de
créer des couches ionigues sur chaque électrode du condensateur (la grille métallique, et
la surface qui formera le gaz d'électrons) et ainsi de concentrer le champ électrique sur
une distance d'environ 1 nm prés de l'interface. Ce procédé permet d'atteindre de grandes
modulations de la densité avec de faibles tensions. La polarisation s'e ectue a haute tempé-
rature, dans la phase liquide de I'électrolyte ( 200K) et ne peut donc pas étre modi ée
directement & basse température. Uencet al. ont ainsi mesuré la supraconductivité in-
duite directement a la surface duSrTiO3 par cette méthode[123]. La comparaison avec
les interfaces de typed.aAlO 3/ SrTiO3 et LaTiO 3/ SrTiO3 peut étre faite en considérant
la couche ionique a la surface d&rTiO 3 comme I'équivalent d'une couche polaire dd.aO
modulable électriqguement. Cependant, la température critique ne semble dépendre que
faiblement de la tension (et donc de la densité de porteurs), alors que la variation de
la conductivité avec la tension de grille est importante. D'autres dispositifs utilisant une
combinaison d'une électrode ionique et d'une électrode conventionnelle sous le substrat de
SrTiO 3 devraient permettre d'analyser plus nement la transition supraconductrice et le
contrdle du gaz.






Chapitre 2

Partie Expérimentale

Ce chapitre détaille les aspects expérimentaux de ce travail de thése. La premiere partie
est consacrée a la croissance des échantillons, réalisée par I'équipe de R.C. Budhani (IIT
Kanpur, Inde) pour les échantillons LaTiO 3/ SrTiO 3 et par I'équipe d'A. Barthélémy et M.
Bibes (UMR CNRS/Thales, Palaiseau, France) pour les échantillons dd.aAlO 3/ SrTiO3,
ainsi que leur préparation pour les mesures de transport. La deuxiéme partie est consacrée
a la description des instruments et techniques de mesure utilisés.

2.1 Croissance et préparation des échantillons

2.1.1 LaTiO3/ SrTiO3

La croissance des échantillons deaTiO 3/ SrTiO3 a été e ectuée par A. Kushwaha, A.
Rastogi, et R.C. Budhani (Indian Institute of technology, Kanpur, Inde) par déposition
laser pulsée (PLD) avec un laser excimer.

La croissance se fait a partir de monocristaux deSrTiO 3 accessibles commercialement
(CrysTec GmbH Allemagne). Les cristaux orientés (001) ont regus un traitement d'acide
uorhydrique tamponné pour exposer une terminaisonTiO, [65]. Les substrats sont en-
suite collés sur le porte-échantillon chau ant de I'appareil de PLD et chau és entre 850 et
90QC sous une atmosphére de 0.260 mbar (200 mTorr) d'oxygene pour réaliser la recons-
truction de surface.

La source deLaTiO 3 est un bloc de 22 mm de diamétre dé.aTiO 3 st+chiométrique.
L'ablation laser a été e ectuée sous une pression partielle d'oxygéne de3 10 4 mbar
(10 4 Torr) avec une énergie de 1 J/cm? par impulsion a une fréquence de répétition
de 3 Hz pour réaliser un taux de croissance de 0.1&/s.

La caractérisation par rayons-X montre la bonne croissance de la phadeaTiO 3 sur le
substrat de SrTiO3 (gure 2.1).

L'épaisseur de la couche dé.aTiO 3 des échantillons est nominalement donnée par le
taux de croissance et le temps de déposition.

Un échantillon de 10 u.c. a été caractérisé par microscopie électronique a transmission
(TEM) par F. Pailloux et J. Pacaud (Institut Pprime, UPR3346 CNRS/Université de
Poitiers, France). Les clichés TEM (gure 2.2 ) montrent également que la croissance est
épitaxiale et que la rugosité de l'interface est d'environ une maille élémentaire. En revanche
la surface et I'épaisseur dd.aTiO 3 semblent inhomogenes.
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Figure 2.1 Figure de diraction de rayons-X (balayage 2)dun Imde LaTiO3 (F)
déposé sur un substrat (001$rTiO 3. Aprés avoir soustrait la contribution du substrat (S),

le paramétre de maille du Im est mesuré a 3.956\ (encart), en accord avec de précédentes
études [51] et proche du paramétre de maille du.aTiO 3 massif [27]. Di ractogramme
réalisé par I'équipe de R.C. Budhani (Indian Institute of Technology, Kanpur).

Figure 2.2 Cliché TEM haute résolution d'un échantillon de 10 mailles de LaTiO 3
épitaxiées surSrTiO3. Le paramétre de maille asto = 3:905 A correspond auSrTiO3
cubique, et ceux duLaTiOs ( a0 =3:905 A et cito =4:09 A) montrent que ce dernier
subit une compression latérale de 2%. Cliché réalisé par par F. Pailloux et J. Pacaud
(Institut Pprime, UPR3346 CNRS/Université de Poitiers, France).
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2.1.2 LaAlO3/ SrTiO3

Les échantillons deLaAlO 3/ SrTiO3 ont été également épitaxiés par PLD par N. Rey-
ren et E. Lesne dans 'équipe d'A. Barthélémy et M. Bibes(UMR CNRS-Thalés, Palaiseau,
France).

Les substrats deSrTiO 3 orientés (001) (Crystec ou SurfaceNet) ont recu un traitement
d'acide uorhydrique et de recuit, comme décrit précédemment, pour exposer les terrasses
de TiO,. Le substrat est maintenu a une température de 730C pendant la croissance.

La source deLaAlO3 est un monocristal ablaté par un laser excimer KrF (248 nm)

a une fréquence de répétition de 1 Hz et une énergie de uence comprise entre 0.6 et
1.2 J/lcm?. La croissance est e ectuée sous une atmosphére d'oxygéne 2e 10 # mbar.

Le suivi en temps réel par RHEED (di raction par ré exion d'électrons a haute énergie)
permet de contrbler la croissance qui s'e ectue couche par couche a la maille élémentaire
prés. La source est a environ 57 mm du substrat, ce qui donne une vitesse de croissance
d'environ 0.2 A/s.

Aprés la croissance du Im, I'échantillon est refroidi a 500C sous une pression d'oxy-
géne de 0.1 mbar. A cette température la pression d'oxygéne est augmentée jusqu'a
400 mbar puis maintenue pendant 30 minutes pour réduire la présence de lacunes d'oxy-
géne. L'échantillon est ensuite refroidi a température ambiante.

Les clichés par microscopie a force atomique (AFM) de la surface avant et aprés dépo-
sition (Figure montrent des marches dont la hauteur correspond a une maille élémen-
taire de SrTiO3. La largeur des terrasses est typiquement de 300 nm ce qui correspond a
un défaut d'angle de polissage de la surface de moins de 0.1 degré.

Notons que cette thése est principalement axée sur I'étude des échantillons de type
LaTiO 3/ SrTiO 3. Un seul échantillon deLaAlO 3/ SITiO3 a été étudié pour montrer I'uni-
versalité du comportement irréversible de la polarisation de grille, décrit au chapitre 3.

2.1.3 Préparation des échantillons

Avant la mesure, certains échantillons ont été découpés avec une scie a | suivant deux
directions perpendiculaires pour mesurer l'anisotropie de la résistance. Les échantillons
seront nommeés ci-aprés par la nature de la couche épitaxiée (LAO pouraAlO 3 et LTO
pour LaTiO 3) suivi du nombre de mailles élémentaires épitaxiées nominal (ex : 10uc), suivi
d'une lettre de numérotation (ex : A, B) et de la direction principale de mesure (xx, ou
yy) si nécessaire. Les échantillons mesurés au cours de cette thése sont les suivants :

LTO-10uc

LTO-15ucA (xx et yy)

LTO-15ucB (xx et yy)

LAO-5uc (uniqguement au chapitre 3.)

Une électrode de grille métallique titane/or (3 nm Ti et 100 nm Au ) est ensuite
évaporée sous vide au LPEM au dos de chaque échantillon pour contréler le gaz d'élec-
trons par e et de champ. Le substrat est refroidi par ux d'eau pendant I'évaporation. Les
échantillons sont ensuite collés (c6té grille) sur une plaque épaisse de saphir ou de MgO
pour isoler I'électrode de grille du porte-échantillon, celui-ci étant généralement métallique
et connecté a la masse du systéme de mesures.

Les échantillons sont ensuite connectés électriguement par microsoudure a ultrasons
avec des Is d'aluminium (diamétre 25 m) directement sur la couche épitaxiée de ma-
niere a réaliser une géométrie de croix de Hall. Les contacts pris par cette procédure sont
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Figure 2.3 Cliché AFM des terrasses a la surface d'une couche de 5 u.c. deaAlO 3
épitaxiée par PLD sur SrTiOs. La hauteur des marches est d'environ 4A soit une maille
élémentaire deSrTiO 3. La largeur des marches est d'environ 300 nm. Image AFM réalisée
par Nicolas Reyren (UMR CNRS-Thalés).

ohmiques et font typiquement quelques k a température ambiante. Les échantillons sont
ainsi mesurés sans graver la couche ni le substrat.

2.2 Systemes de mesures

2.2.1 Mesures de Résistivité

La grandeur physique principalement étudiée dans ce travail de thése est la résistance
électrique des échantillons, que nous avons mesurée en fonction de di érents parameétres
(température, champ magnétique, tension de grille). La technique de mesure standard a
guatre points est principalement la méme quel que soit le cryostat utilisé, et est résumée
dans la gure2.4. Le méme montage est utilisé pour mesurer la résistance longitudinale, et
la résistance transverse (e et Hall) en connectant un deuxieme voltmétre sur I'échantillon
dans la direction perpendiculaire au courant {/qa sur la gure).

Pour les mesures en courant alternatif (AC), la source est un générateur basse fréquence
(typiquement 15 Hz) branché sur une résistance de polarisatiofRp grande devant la ré-
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Figure 2.4 Schéma de cablage pour les mesures de résistance des échantillons. A gauche :
montage utilisant une source de tension (AC ou DC). Le voltmétre aux bornes deR,
mesure le courant traversant I'échantillon. A droite : montage utilisant une source de
courant (DC). L'intensité du courant est donnée directement par la source. Le circuit de
polarisation de I'électrode de grille est également représenté sur les deux montages.

sistance totale de I'échantillon (typiquement 1 M ). La résistance de précisiorR; =1 k
permet de mesurer le courant traversant I'échantillon avec un voltmétre (ici un ampli -
cateur a détection synchrone, synchronisé avec la source de tension basse fréquence). La
tension aux bornes de I'échantillon est mesurée par un autre voltmétre identique.

Pour les mesures en courant continu (DC), le méme montage peut étre utilisé en rem-
placant la source par une source de tension continue (par exemple un générateur de tension
ou une pile), et les ampli cateurs a détection synchrone par des voltmétres standard. Il est
également possible de remplacer la source de tension par une source de courant, et ainsi
d'imposer directement le courant. Dans les deux cas, les mesures doivent étre e ectuées
en courant positif et en courant négatif pour supprimer les e ets de forces électromotrices
(f.e.m.) thermiques lors des mesures a basse température. Ce montage est également utilisé
pour mesurer les caractéristiqgues courant-tension des échantillons supraconducteurs.

Les mesures en courant alternatif e ectuées avec un ampli cateur a détection syn-
chrone sont d'une meilleure précision, et sans f.e.m. thermique. Elles permettent donc de
faire passer moins de courant dans I'échantillon, ce qui est crucial lors des mesures a trés
basse température pour éviter les e ets d'électrons chauds. Cependant, les mesures DC
sont plus adaptées lorsque I'échantillon devient trés résistif a basse température (en fonc-
tion de la tension de grille par exemple).

2.2.2 Mesures de Capacité

Pour comprendre I'e et du contrble de la tension de grille sur le gaz d'électrons nous
avons été amenés a mesurer la capacité entre I'électrode de grille et le gaz. En e et, la géo-
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métrie de I'échantillon muni de son électrode de grille correspond a celle d'un condensateur
dont les plans chargés sont le gaz d'électrons et I'électrode grille, avec pour diélectrique
le substrat de SrTiO3. Pour cela nous avons réalisé un montage de mesure d'impédance
complexe di érentielle permettant de mesurer la capacité de I'échantillon en fonction de
la tension de grille. Ce montage est constitué de la source de tension de grille, imposant sa
tension continue sur une résistance de polarisation, auquel nous ajoutons une tension al-
ternative basse fréquence de petite amplitude devant la tension de grille par l'intermédiaire
d'un transformateur (gure 2.5). Le voltmetre (un ampli cateur a détection synchrone)
aux bornes de la résistanceR; mesure la partie oscillante du courant, et celui connecté
a I'échantillon la partie oscillante de la tension imposée aux bornes du condensateur. Les
deux tensions mesurées sont en quadrature de phase pour un condensateur pur. Diminuer
la fréequence de mesure permet de limiter I'in uence de la variation de la résistance de
I'échantillon en fonction de la tension de grille, néanmoins I'amplitude du courant alter-
natif et donc la précision de la mesure s'en trouvent diminuées.

Figure 2.5 Schéma de cablage pour les mesures de capacité des échantillons.

L'inconvénient majeur de cette technique est que la mesure de capacité ne permet pas
de compenser directement la capacité des cables de mesures. Cette technique a donc été
utilisée conjointement a une mesure absolue de la densité de porteurs (e et Hall) pour
enlever la capacité parasite mesurée.

Notons que les appareils commerciaux de mesures LCR fonctionnent sur le méme
principe, mais ne permettent pas toujours d'ajouter une tension continue.

2.2.3 Cryostats utilisés
Cryostat a dilution

Le cryostat utilisé principalement dans ces travaux est un cryostat a dilution permet-
tant de refroidir des échantillons jusqu'a environ 12 mK. Le cryostat est utilisé dans un
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Dewar a hélium liquide contenant une bobine supraconductrice permettant de générer des
champs magnétiques de 7 Teslas.

Mesures en champ magnétique pulsé

Nous avons également été amenés a mesurer la résistance des échantillons a tres haut
champ magnétique au laboratoire des champs magnétiques intenses de Toulouse avec C.
Proust et D. Leboeuf. Ces mesures ont été e ectuées dans un cryostat a bain d'hélium
liquide. L'échantillon, placé dans le bain d'hélium, est au centre d'une bobine de cuivre
refroidie a l'azote liquide. Une batterie de condensateurs chargée a quelques dizaines de
kilo-Volts permet de créer une impulsion de champ magnétique au c+ur de la bobine d'une
durée de quelques centaines de milli-secondes. La résistance est mesurée en DC suivant le
montage de la gure[2.4 (gauche), le générateur de tension étant une pile 9 V. La tension
et le courant traversant I'échantillon sont mesurés en fonction du temps par une carte
d'acquisition a 500 MHz. Le champ magnétique est mesuré en intégrant la tension aux
bornes d'une spire captant le ux au niveau de I'échantillon (loi de Lenz). Une mesure dans
les deux sens du courant est nécessaire pour supprimer les e ets de champs électriques
induits par la loi de Lenz dans le circuit de I'échantillon. La gure P.6|présente un exemple
typique de la tension mesurée pour les deux sens du courant ainsi que la tension corrigée.

Figure 2.6 Mesure typique de la tension aux bornes de I'‘échantillon pendant une im-
pulsion de champ magnétique en fonction du temps, pour les deux sens du couranit-
et | ), ainsi que la tension corrigée pour tenir compte de la tension induite par le champ
magnétique (Corr). L'encart montre les mémes mesures en fonction du champ magnétique,
et les éches indiquent le sens du temps.

Mesures en angle (PPMS)

Certaines études ont également été e ectuées sur un systéme automatisé de mesure de
propriétés physiques PPMS (développé par la société Quantum Design) au LPEM. Cet
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instrument est optimisé pour contrdler la température entre 1.5 et 400 K et le champ ma-
gnétique jusqu'a 14 Teslas. Le systéme de mesure de résistivité originalement implanté sur
la machine a été supplanté par notre propre systéme décrit précédemment. Ce systeme est
également doté d'un rotateur pouvant faire tourner les échantillons par rapport au champ
magnétique. Nous avons utilisé ce dispositif pour les expériences décrites au chapitre 5.



Chapitre 3

Etude et contrble électrostatique
de I'état normal

Ce chapitre est consacré a I'étude des propriétés de transport dans I'état normal.é.
non supraconducteur) des interfaced aTiO 3/ SrTiO3, en particulier leur comportement
métallique ainsi que le contréle du gaz d'électrons par e et de champ électrostatique.
Nous avons également développé un modéle de courbure de la bande de conduction du
SrTiO 3 pour expliquer les di érents phénomeénes observés.

3.1 Reésistivité et nombre de porteurs

Parmi les di érents échantillons testés, seules les épaisseurs daTiO 3 de 10 u.c. et
15 u.c. se sont révélées métalliqgues. Les épaisseurs plus faibles, bien qu'en théorie plus
intéressantes notamment par la présence prédite d'ordres orbitaux et magnétiques 93], ne
sont pas conductrices aux basses températures, de méme que les épaisseurs supérieures a
15 u.c. Le travail s'est donc focalisé sur des échantillons de ces épaisseurs, et en particulier
ceux de 15 u.c. dont le comportement en fonction de la grille est mieux controle.

La gure B.I]montre la résistance des échantillons LTO-10uc et LTO-15ucA en fonction
de la température. Trois régimes de températures sont mis en évidence :

Les deux échantillons ont un comportement métallique (@R=@T 8) depuis 300 K
jusqu'a une température d'environ 20 K.

En dessous de 20 K, la résistance augmente@R=@ T Q) a cause de la localisation
faible qui s'ajoute au comportement métallique. Les corrections de localisation se-
ront détaillées au chapitre 5.

Les échantillons sont supraconducteurs aux trés basses températured (< 0:4 K).
La supraconductivité sera étudiée plus en détail au chapitre 4.

3.1.1 Comportement de type liquide de Fermi

Le comportement métallique peut étre décrit par une parabole d'équationR(T) =
Ro+ AT 2 dans une gamme de température intermédiaire (30 & 100 K) comme le montre
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Figure 3.1 Résistance en fonction de la température de deux échantillons de
LaTiO 3/ SrTiO 3 avec une épaisseur deaTiO 3 de 10 et 15 u.c. (LTO-10uc et LTO-15ucA).
Encart : zoom sur la partie basse température en échelle logarithmique.

Figure 3.2 Résistance en fonction de la température des échantillons LTO-10uc et
LTO-15ucA et courbe ajustée enR(T) = Rg+ AT?2.

la gure B.Z] Ce comportement typique d'un liquide de Fermi n'est visible que dans une
gamme restreinte de température car il est masqué a basse température par la localisa-
tion faible et est détruit & haute température par les interactions électrons-phonons qui
deviennent prédominantes. Le paramétre de Landaw\ est caractéristique des interactions
électron-électron dans la bande de conduction du matériaux considéré[124]. Une estima-
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tion de I'épaisseur du gaz par l'anisotropie du champ critique de la supraconductivité qui
sera développée au chapitre 4 donne une valeur typique de 10 nm_[14](en accord avec les
résultats obtenus surLaAlO 3/ SrTiO3 [102, [30]). Cette estimation permet de comparer
nos résultats mesurés en deux-dimensions aux données de la littérature mesurées sur des
échantillons massifs. Il apparait alors que les parameétref mesurés sur ces deux échan-
tillons sont de I'ordre de grandeur de ceux mesurés dans des cristaux @&TiO3 dopés (a
dopage équivalent), alors que ceux mesurés sur des cristaux daTiO 3 sont environ 100
fois plus faibles (table[3.1.1). Nous en avons déduit que le gaz d'électrons s'étend princi-
palement du coté SrTiO 3, la partie LaTiO 3 restant a priori isolante.

Table|3.1.1 : récapitulatif des coe cients de Landau mesurés pour
des échantillons deSrTiO 3 dopés etLaTiO 3 dopés (a dopage équi-
valent), et comparaison avec les coe cients mesurés sur des échan-
tillons de LTO-10uc et LTO-15ucA.

composé A ( cm/K?)
Ox. LaTiO3 () 8 10°

Sr. LaTiO 3 (y) 2 10°

LaTiO 3 (10 u.c.)/SITiO3 36 107
LaTiO 3 (15 u.c.)/SrTiO3 1:3 107
La. SITiO3 0:877 10°°cm 3 (2) 37 107
La. SrTiO3 231 10°° cm 3(2) 26 108

( ) LaTiO 3 dopé Oxygéne (Taguchiet al. [114])
(y) LaTiO 3 dopé Stronitum (Tokura et al. [121])
(2) SrTiO3 dopé Lanthane (Okudaet al. [95])

3.1.2 E et Hall et densité de porteurs

Le nombre de porteurs a l'interface de I'échantillon LTO-15ucA a été mesuré par e et
Hall a faible champ magnétique B < 5 T) jusqu'a basse température. Dans les modéles
semi-classiques simples, lorsqu'un courant circulant dans un conducteur métallique bi-
dimensionnel est soumis a un champ magnétique qui lui est perpendiculaire, il se crée une
tension (dite de Hall) perpendiculaire au courant et au champ magnétique dont I'amplitude

est donnée par :

VHall B
R = =
el I aNHall

ouU nygy est la densité surfaciqgue de charge ef la charge des porteurs £ = la charge
élémentaire €). Le signe de la tension est donné par la polarité des porteurs de charges
(positifs ou négatifs) lorsque le courant, le champ magnétique et la tension sont orientés
pour former un triedre direct. Cette mesure et la mesure de la résistance longitudinal®g
donne acces a la mobilité de Hall dé nie comme g = 1=(enya Rs).

D'un point de vue expérimental, la tension transverse mesurée n'est pas toujours stric-
tement proportionnelle au champ magnétique mais elle est superposée a une résistance
résiduelle. Cette résistance parasite peut avoir plusieurs origines, la premiére étant le
mauvais alignement des contacts de mesure de tension, ceux-ci mesurant alors une partie
de la résistance longitudinale de I'échantillon. La seconde est I'anisotropie de I'échantillon
qui peut déformer les lignes de champ dans le gaz d'électrons, créant ainsi un mauvais
alignement e ectif des contacts. En e et, les échantillons mesurés ont montré des signes
d'anisotropie de résistance aux basses températures, celle-ci étant due a une anisotropie de
mobilité. Cette caractéristique contrblable par e et de champ électrostatique sera discutée

(3.1)
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dans la partie 3.2. La contribution de résistance longitudinale est également dépendante
du champ magnétique, ce qui correspond a la magnétorésistance de I'échantillon. Cette
contribution de résistance longitudinale doit donc étre retirée de la tension transverse me-
surée, ce qui est fait en enlevant la partie symétrique de la tension par rapport au champ
magnétique : la magnétorésistance est en e et symétrique par rapport au champ alors que
I'e et Hall est asymétrique.

Figure 3.3 Résistance de Hall de I'échantillon LTO-15ucA mesurée entre -2 Tet +2 T
a di érentes températures.

Comme le montre la gure I'e et Hall (anti-symétrisé) est bien linéaire dans la
gamme de champs magnétiques considérée, et son signe indique que les porteurs de charges
ont un signe négatif, c'est-a-dire de type électron. La densité de porteursy extraite
de ces données par la formulg (3/1) est montrée dans la gufe 3.4. Cette densité diminue
faiblement entre 250 et 80 K puis chute de maniere abrupte. Cette chute semble intervenir
dans la gamme de température ou le comportement de la constante diélectriqgue d&rTiO 3
augmente et devient fortement dépendant du champ électrique.

Ce comportement a été observé dans plusieurs échantillons et également dans l'inter-
face LaAlO 3/ SrTiO 3 [90,[17,[423D["105]. Nous allons ici montrer que la chute brutale en
dessous de 80 K est en réalité une chute apparente et que la vraie densité de porteurs suit
le méme comportement qu'a haute température. Pour cela, I'e et Hall du méme échan-
tillon a été mesuré en champ magnétique pulsé jusqu'a 45 T au Laboratoire National des
Champs Magnétiques Intenses de Toulouse.
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Figure 3.4 Axe de gauche : densité de porteurs extraite des mesures d'e et Hall bas
champ (nyan) et densité totale extraite de l'analyse a deux porteurs des mesures haut
champ présentées dans la gurd 3]|5r(rori ). Axe de droite : constante diélectrique du
SrTiO3 a champ électrique nul mesurée par Nevilleet al.[86].
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3.1.3 E et Hall a haut champ magnétique

La gure B.5]montre que I'e et Hall mesuré a haut champ magnétique n'est pas linéaire
en champ en dessous de 90 K mais fait clairement apparaitre deux pentes distinctes a basse
température. La non-linéarité de I'e et Hall peut avoir plusieurs origines, comme l'appa-
rition d'un ordre magnétique (I'e et Hall est alors quali € d'anormal); ou la présence
de deux types de porteurs ayant des mobilités di érentes. L'apparition de la non-linéartié
étant associée a des comportements spéci ques dans la conductivité (ceci sera particuliée-
rement évident en fonction de la tension de grille, comme montré dans la section suivante)
nous avons retenu I'hypothese du transport a plusieurs bandes, comme dans le cas des
super-réseauxLaTiO 3/ SrTiO3 [60]. Un e et Hall non-linéaire a également été observé
dans les interfacesLaAlO 3/ SrTiO3 [/] et plusieurs études semblent montrer des indices
de transport a plusieurs porteurs [10¥[ 36/ 35], ce qui tend a con rmer que la chute du
nombre de Hall en dessous de 80 K a la méme origine dans les deux interfaces.

Un modéle simple a deux porteurs en paralléle donne la formule suivante pour la
résistance de Hall en fonction du champ magnétique [59] :

n]_% na2 5

B 1+ 2B?2 1+ 2B2
RH = —h St i (3.2)
2g n, 28 2
€ ni n2 » + Mg 2 5
1+ 2B2 ~ 1+ 2B? 1+ 2B2 ° 1+ 3B2

ouny,ny 1et »sontles densités et mobilités des deux types de porteurs. Ces pa-
rametres sont contraints par la relation = 1=Rg = en; 1+ en, » pour en donner une
valeur unique.

L'ajustement du modéle aux mesures de la gurd 35 montre que la densité totale de
porteur nyig = N1+ N2 suit bien le comportement observé a haute température (c'est-
a-dire une légére décroissance), et peut étre considéré comme un phénomene de piégeage
des porteurs en fonction de la température.

En revanche, la chute du nombre de porteurs apparente dans l'e et Hall a bas champ
est en fait due a la séparation du gaz en deux types de porteurs : les porteurs 1 sont
majoritaires et ont une mobilité relativement faible, et les porteurs 2 sont minoritaires
mais ont une mobilité plus élevée.

Nous verrons dans la prochaine section que cette séparation en deux types de porteurs
est fondamentale pour les propriétés du gaz.
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Figure 3.5 E et Hall mesuré en champ pulsé a di érentes températures, et modele a
deux porteurs ajusté selon I'équation [(3.2) (traits pleins).
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3.2 Contrble électrostatique du nombre de porteur et irré-
versibilité

L'une des propriétés les plus intéressantes du gaz d'électrons bi-dimensionnel a l'inter-
face LaTiO 3/ SrTiO 3 est la possibilité de changer continument sa densité de porteurs par
I'application d'un potentiel électrostatique sur une grille métallique. Nos échantillons ont
une géométrie naturellement orientée vers |'utilisation d'une grille métallique a I'arriére du
substrat de SrTiO 3, celui-ci servant de diélectrique. Nous allons montrer dans cette sec-
tion qu'une telle grille métallique permet e ectivement de contrdler la densité de porteurs,
mais également la forme du potentiel de con nement, ce qui a ecte d'autres propriétés du
gaz, comme par exemple la mobilité des porteurs de charges. En particulier deux e ets
majeurs ont été mis en évidence :

L'in uence de la tension de grille sur la mobilité des porteurs de charges dans le gaz.
La saturation et la fuite des porteurs de charge dans le substrat a grille positive.

3.2.1 Suppression des porteurs de haute mobilité a grille négative

L'application d'une tension électrostatique entre le gaz d'électrons et une électrode
(grille) métallique permet de contrler la densité de porteurs dans le gaz par e et capaci-
tif, le gaz lui-méme faisant o ce d'électrode du condensateur. La grille métallique évaporée
au dos du substrat deSrTiO 3 (voir chapitre 2) permet donc de contrbler la densité du gaz
en utilisant le substrat comme diélectriqgue. Dans cette géométrie, un échelon positif de
tension de grille ajoute des électrons dans le gaz, alors qu'un saut négatif retire des élec-
trons. Nous nous intéresserons tout d'abord aux propriétés de transport du gaz en fonction
de la tension de grille en partant d'une grille positive maximale /¢ = +200 V) vers les
tensions de grille négatives pour diminuer la densité de porteurs. La premiére application
a froid d'une tension de grille est en e et un phénoméne a part décrit dans la prochaine
sous-section.

La gure B.6/ montre les mesures de résistance & basse température de I'échantillon
LTO-15ucAxx a diérentes tensions de grilles, en partant de la tension maximaleVg
= +200 V. La résistance augmente lorsque la tension de grille est diminuée, ce qui est, en
premiére approximation, signe que la densité de porteurs du gaz diminue, conformément
au modéle électrostatique de charge du condensateur. La supraconductivité aux basses
températures est également contrélée par la tension de grille, I'état fondamental étant
supraconducteur a tensions de grille positives et isolant (état métallique localisé) a ten-
sions de grille négatives. L'étude de la transition supraconducteur-isolant sera détaillée au
chapitre 4.

La gure B.7|récapitule les données de résistance dans I'état normal (450 mK) et la
température critique de supraconductivité, dé nie ici comme étant la température a la-
guelle la résistance a chuté de 15% par rapport a I'état normal. Un comportement singulier
au voisinage deVg = 0 V apparait clairement sur la courbe de résistance et semble conco-
mitant avec la disparition de la supraconductivité (la disparition de la supraconductivité
sera traitée dans le chapitre 4). Un tel comportement de la résistance avec la tension de
grille ne peut s'expliquer par un simple modéle de Drude prenant en compte la variation
de densité de porteurs avec la tension de grille. En e et, selon les lois usuelles de I'électro-
statique la variation de charge portée par les électrodes avec la tension de grille devrait
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Figure 3.6 Résistance de I'échantillon LTO-15ucA en fonction de la température me-
surée a di érentes tensions de grilles en partant dé/g = +200 V.

Figure 3.7 Reésistance et température critique (chute de 15% de la résistance) de I'échan-
tillon LTO-15ucA en fonction de la tension de grille extraits des données de la gurg 3.6.

s'écrire :
g=eAng=CVg (3.3)
C étant la capacité du condensateur etA sa surface (on se place dans I'approximation du

condensateur plan). Cette quantité étant strictement positive, une variation continue de
Vs devrait donner, d'aprés un modéle de Drude simple =1=R = en , une variation de
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résistivité sans point anguleux.

E et Hall a haut champ magnétique

L'e et Hall a été mesuré a haut champ magnétique en fonction de la grille a 4.2 K.
Comme dans les mesures présentées plus haut, I'e et Hall s'est révélé non linéaire en fonc-
tion du champ magnétique, comme le montre la gure[3.8.

L'analyse a deux porteurs révéle (gure[3.9) la présence d'une faible proportion de
porteurs a haute mobilit¢é (HMC ou n;) pour les tensions de grille positives, alors qu'a
tension de grille négative I'e et Hall ne montre que des porteurs de faible mobilité (LMC
ou n3). La pente a l'origine de I'e et Hall donne un nombre apparent de porteurs (Npa Sur
la gure dont la variation est non-monotone avec la tension de grille ce qui est a priori
incompatible avec une charge électrostatique du gaz. La mobilité extraite de I'analyse a
deux porteurs est également tres révélatrice. En e et, si la mobilité des LMC semble assez
réguliére et varie peu sur la gamme de tension considérée, la mobilité des HMC varie consi-
dérablement et de fagon quasi-linéaire avec la tension de grille dans la partiés > 0. Ce
comportement atypique tends a exclure un scénario a deux bandes de masses di érentes
pour expliquer I'existence (et la suppression) des HMC a grille positive, car les masses des
sous-bandes n'onta priori pas de variations en fonction de la grille.
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Figure 3.8 Résistance de Hall de I'échantillon LTO-15ucA mesurée a 4.2 K jusqu'a 45T
a di érentes tensions de grille, et ajustement du modéle a deux porteurs.

Figure 3.9 Haut : Résistance (gauche) et densité de porteurs totale rfioae ), de faible

mobilité (n;), de haute mobilité (n,) et apparente a bas champ Gnay ) extraites de l'analyse

a deux porteurs de I'e et Hall mesuré a haut champ. Bas : Mobilité des porteurs de faible
mobilité ( 1), de haute mobilité ( ,) et apparente a bas champ (Han)-
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Mesure de capacité et densité de porteur totale.

Notons de plus que ce modele a deux porteurs réconcilie la densité de porteurs avec
la charge électrostatique du condensateur. En e et, la densité totale de porteurs extraite
de l'analyse a deux porteurs précédente donne bien une variation monotone de la densité
de charge avec la tension de grille. La forme particuliére de cette courbe est due a la
dépendance de la constante diélectrique d®rTiO3 avec la tension de grille. Nous avons
mesuré la capacité du condensateur formé par le substrat d8rTiO3 entouré du gaz et
de la grille comme électrodes a di érentes températures en fonction de la tension de grille
(gure 8.10). La forme des courbes et la valeur de capacité sont en accord avec le compor-
tement de la constante diélectrique duSrTiO3 [53,[86]. A basse température T < 60 K)
la capacité diminue avec I'amplitude de la tension de grille, alors qu'elle est indépendante
de Vs a haute température.

Figure 3.10 Capacité de I'échantillon en fonction de la tension de grille mesurée a
di érentes températures.

La gure 8.11]montre la réconciliation de mesures d'e et Hall bas et haut champ avec
des mesures de capacité en fonction de la tension de grille. En e et, les mesures de capacité
ne donnent qu'une variation de densité de charge (par la forme intégrale de I'équatio.3)
):

1%V
eA v,

Les courbes de densité extraites des mesures de capacités doivent donc étre ajustées
par une constante pour coincider aux mesures par e et Hall &/ = 200V, tension pour
laquelle I'e et Hall bas champ donne réellement la densité de porteur. A 4.2 K, l'accord
entre les deux courbes est excellent depuigg = 200V jusqu'aux tensions proches de
Ve =0 V qui marque I'apparition de porteurs de haute mobilité dans le gaz, et sépare les
deux courbes. La courbe obtenue par mesure de capacité est également en accord avec la
densité de porteur totale donnée par l'analyse & deux porteurs de I'e et Hall a haut champ

Ns = C(Ve)dV (3.4)
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magnétique.

Figure 3.11 Haut : Densité de porteurs apparente mesurée par e et Hall bas champ
(lignes pointillées) et densité de porteurs obtenue par mesure de capacité ajustée sur la
partie Vg < 0 (symboles ouverts aT = 4:2 K et 80 K). Les symboles fermés montrent les
densités de Hall bas champ et totales extraites de I'analyse a deux porteurs de I'e et Hall
haut champ. Bas : Mobilité apparente bas champ a di érentes températures.

Comportement en température.

Les mesures a di érentes températures montrent que I'e et Hall apparent devient non
monotone et dévie de la densité totale en dessous de 60 K. Notons qu'aux plus hautes
températures, la constante diélectrique est indépendante de la tension de grille, et I'accord
entre la densité de porteurs mesurée par e et Hall bas champ et la variation de densité
mesurée par la capacité est parfait dans toute la gamme de tension. Ceci montre que I'ap-
parition des HMC est liée au comportement en température de la constante diélectrique
du SrTiOs3.

Les mesures de mobilité apparente de Hall montrent également qu'a haute température
seuls les porteurs de faible mobilité sont présents dans toute la gamme de tension, et la
mobilité est constante en fonction de la tension de grille. Néanmoins, sans mesure d'e et
Hall a haut champ magnétique, il n‘esta priori pas possible de déterminer indépendam-
ment les quatre parameétres i1, 1, N2, et ») aux di érentes températures. En e et, les
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autres données mesurables a bas champ donnent le systeme de trois équations suivant :

N1+ N2 = Nigtal

1
+ = —
Np 1+ N2 2 eRs (3.5)
1
2 2 _
n +n = 5
L1227 @2RZnga

Cependant, en faisant I'hypothése que la mobilité des LMC est su samment constante,
la résolution de ce systéeme permet d'extraire les trois autres paramétres avec un bon degré
de con ance pour les tensions de grilles les plus fortes (50 a 200 V), c'est-a-dire lorsque
la di érence de mobilité entre HMC et LMC est la plus grande. Les résultats suggerent
que la mobilité des HMC diminue quand la température augmente ( gure[3.12), rendant
la frontiere entre HMC et LMC plus dicile a discerner. La densité de HMC semble
néanmoins raisonnablement constante en fonction de la température (encart gurg 3.12).

Figure 3.12 Mobilité des HMC , extraite des mesures d'e et Hall bas champ, de den-
sité totale et de résistivité a di érentes températures, et du systéme d'équations[(3]5). La
résolution du systéme diverge pour les tensions proches dg = 0 V mais reste raisonna-
blement stable aux grandes valeurs d&/z pour un choix assez large (20% de mobilité

1. La mobilit¢ ; ayant servi au calcul est d'environ 30 cni/(V.s) pour les courbes a
T 40K. Les deux mobilités ; et , sont égales al = 60 K et 80 K. Encart : Densité
des HMC n, extraite par la méme méthode pourT 40K. Pour T 60K la densité de
porteurs de haute mobilité est nulle.

Anisotropie

Avant de conclure cette section ajoutons que les échantillons montrent une anisotropie
de résistivité dépendant de la grille. Celle-ci étant plus prononcée aux tensions de grille
négatives (gure ), les LMC semblent donc plus anisotropes que les HMC. Ce phéno-
meéne particulier sera expliqué par le modéle de courbure de bande décrit plus loin.
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Figure 3.13 Résistance en fonction de la tension de grille pour deux directions perpen-
diculaires (xx et yy) de deux échantillons : LTO-15ucA et LTO-15ucB.

Toutes ces mesures montrent la complexité du systéme et de son contrble par une
tension de grille, qui ne modi e pas uniguement la densité de porteurs du gaz, mais éga-
lement la proportion et la mobilité d'une partie des électrons. L'apparition et la mobilité
des porteurs mobiles semblent en e et intrinséquement liés a la valeur de la tension de
grille, ces porteurs étant absents dans la partie négative. De plus, leur mobilité est une
fonction croissante (quasi-linéaire) de la tension de grille dans la partie positive, ce qui
tend a exclure une origine orbitalaire (ou de masse) de la séparation en deux porteurs.
Nous verrons au chapitre 4 que ces porteurs sont d'une importance cruciale en particulier
pour la supraconductivité.
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3.2.2 Irréversibilité lors de l'application d'une grille positive

Comme montré dans la section précédente, la tension de grille permet de supprimer les
porteurs a haute mobilité (et la supraconductivité) présents a grille positive, jusqu'a leur
disparition aux grilles proches deVg = 0 V. Cependant, hous avons montré précédemment
gue les HMC (ainsi que la supraconductivité) apparaissent a basse température lorsque
les échantillons sont refroidis a tension de grille nulle (ou sans tension de grille). Cette
sous-section est consacrée a |'étude et a I'explication de ce comportement hystérétique en
fonction de la grille.

Saturation apparente de la résistance et de la densité de porteur.

Figure 3.14 Résistivité de I'échantillon LTO-15ucA en fonction de la tension de grille
a 4.2 K en partant de I'état refroidi sans tension de grille.

La gure B.14]montre le comportement de la résistance de I'échantillon LTO-15ucA en
fonction de la tension de grille, en partant de I'état refroidi sans tension de grille. Lors de
la premiére montée en tension de grille, la résistance décroit rapidement avant de saturer.
Lorsque la tension est ensuite diminuée, la résistance s'écarte de la premiére courbe et
décrit le comportement détaillé dans la section précédente.

L'analyse a deux porteurs de I'e et Hall a haut champ montre que la densité totale
d'électrons dans le gaz est en fait constante pendant toute la premiére polarisation ( gure
) et le ratio HMC/LMC change peu. La chute rapide de résistance au début de la
polarisation correspond a une augmentation de la mobilité des HMC qui sature également

par la suite (gure B.16).

Ce comportement est tout a fait particulier, puisque, comme montré dans la section
précédente, lorsque la tension de grille est balayée depuis la tension maximale jusqu'aux
tensions négatives, la densité de porteurs suit parfaitement la loi de charge d'un conden-
sateur de maniere réversible. Il semblerait donc que cette loi ne soit pas suivie lors de la
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Figure 3.15 Densités des HMC, LMC et densité totale extraites de l'analyse a deux
porteurs de I'e et Hall haut champ lors d'une premiére polarisation de I'échantillon LTO-
15ucA.

Figure 3.16 Mobilités des HMC et LMC extraites de l'analyse a deux porteurs de I'e et
Hall haut champ lors d'une premiéere polarisation de I'échantillon LTO-15ucA.

premiére polarisation.

Cette ambiguité est levée par I'hypothése suivante : les électrons du gaz sont con nés
dans un puits quantique a l'interface entre leLaTiO 3 et le SrTiO 3 comme schématisé dans
la gure La profondeur du puits est déterminée par I'équilibre de charge lors du
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refroidissement, le puits est alors quasiment rempli. Ainsi, lors d'une polarisation positive
de la grille, les électrons apportés par le générateur de tension jusqu'au gaz ne peuvent
rester dans le puits et s'échappent dans le substrat d&rTiO3 par dessus la barriére de
potentiel. Les expériences décrites ci-aprés ont été e ectuées pour Vvéri er cette hypothése.

Figure 3.17 Schéma illustrant le mécanisme de fuite des électrons en dehors du puits de
con nement formé par la bande conduction duSrTiO3 (en noir) et le LaTiO 3 a l'interface.
Au centre : puits quantique de I'échantillon refroidi sans tension de grille, le niveau de
Fermi (en vert) est presque au sommet du puits. A droite : fuite irréversible des électrons
dans leSrTiO3 lors d'une premiére polarisation positive de la tension de grille. A gauche :
lorsque la tension de grille est polarisée négativement, il n'y a pas de fuite des électrons
et la polarisation est réversible.

Asymétrie de polarisation

La gure 8.18|résume le schéma de polarisation que nous avons e ectué pour véri er
notre hypothése :

I'échantillon est en premier lieu refroidi sans tension de grille depuis la température
ambiante. Puis la tension de grille est amenée a -200 V par saut de 10 V et ramenée
a 0 V de maniére réversible.

La tension est ensuite augmentée jusqu'a une premiére tension maximalg '@t =
50V et commence a saturer.

Apres cette premiére saturation, la tension est ramenée jusqu'a -200 V puis de nou-
veau ramenée jusqu'av® 1 réversiblement.

La tension est ensuite augmentée jusqu'a une deuxiéme tension maximale/£'a2),
puis une troisiéme ¢ "@3) en répétant le procédé.

Cette expérience montre que la tension de grille agit réversiblement et sans saturation
tant gu'elle n'excede pas la tension maximale ayant été appliquée a la grille (soit 0 V pour
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Figure 3.18 Résistance de I'échantillon LTO-15ucA en fonction de la tension de grille

a 4.2 K pour di érentes séquences de polarisation : partant de I'état refroidi sans grille
(START) la tension est amenée a -200 V (par pas de 10 V) puis réversiblement &4 0 V;
la tension est ensuite amenée a +50 V\(I"®1) puis redescendue a -200 V marquant une
premiére irréversibilité ; le méme schéma est répété powr "2 = 100 V et V¥ 3 =200 V.

Les carrés A, B, C, D et E marquent les positions des tensions pour lesquelles la dépendance
temporelle de la résistance aprés le saut de tension est montrée dans la gure 3.19. Les
hexagones rouges marquent les tensions pour lesquelles une relaxation temporelle similaire
a celles montrées pour les points C et E a été mesurée.

I'échantillon venant d'étre refroidi).

En revanche la tension de grille crée une saturation et une irréversibilité dés qu'elle
dépasse la derniere valeur maximale appliquée. Ces mesures sont en accord avec le mo-
déle proposé plus haut : la loi de charge du condensateur est bien respectée lorsque la
résistance se comporte de maniere réversible av&g et tous les électrons sont ajoutés
(respectivement enlevés) du gaz d'électrons. Puis lorsque la tension est augmentée au dela
de la tension maximale précédente, le puits étant rempli, les électrons apportés par la
charge du condensateur débordent dans le substrat d8rTiO3 et ne participent pas a la
conduction. Ces électrons perdus ne sont alors plus en contact avec le gaz et lorsque la
tension est de nouveau baissée ce sont bien les porteurs dans le gaz qui sont retirés.

Etude de la dynamique de fuite des électrons

La fuite des électrons surnuméraires dans le substrat d&rTiO3 n'est en fait pas ins-
tantanée. En e et, pendant la séquence de polarisation décrite dans la gur¢ 3.18 nous
avons mesuré la dépendance temporelle de la résistance pendant le saut de tension de
grille, avec un échantillonnage temporel de I'ordre de 15 ms. Deux comportements ont été

mis en évidence (gure[3.19) :
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Figure 3.19 Dépendance temporelle de la résistance (normalisée) aprés un saut de
tension pour les points marqués d'une lettre dans la gurd 3.IB. L'échelon de tension est &

t = 0. A gauche, les points de mesures se situent dans une plage de tension ou la résistance
varie réversiblement avecVg. A droite, les points de mesures se situent dans une plage de
tension de grille irréversible et montrent une relaxation temporelle.

Quand le saut de tension de grille s'e ectue dans une plage de tension réversible, la
résistance présente une marche, positive ou négative suivant le signe dévgs, et la
valeur nale est temporellement stable ( gure panneau de gauche) .

Lorsque le saut s'e ectue dans une zone irréversible, c'est-a-dire quand le saut dé-
passe la précédente tension maximale, la résistance présente une chute rapide au
moment du saut puis une relaxation vers des valeurs plus grandes en fonction du

temps ( gure panneau de droite).

Ce dernier comportement a été observé pour les tensions de grille entourées d'un lo-
sange rouge dans la gurg 3.118. Nous avons véri é expérimentalement que la chute initiale
de résistance (comme le changement brutal de résistance dans le cas réversible) est bien di
a l'e et de charge du condensateur par la tension de grille. En e et la gure[3.20 montre
gue cette chute peut étre ralentie en augmentant la résistance de polarisation de grilleg,
ce qui correspond a une charge exponentielle de condensateur en réponse a un échelon de
tension avec une constante de temps = RgC. La résistance de 100 k utilisée pour le
reste des mesures donne ainsi une constante de temps trop courte pour étre observée avec
la résolution temporelle de I'expérience.

La relaxation temporelle observée dans le cas irréversible est en premiére approxima-
tion de la forme + log(t). Nous présentons ci-dessous un modéle développé au cours de
cette thése pour décrire cette fuite des électrons et cette dépendance temporelle particu-
liere.
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Figure 3.20 Dépendance temporelle de la résistance (normalisée) aprés un saut de
tension excédant la tension maximale précédente, avec deux résistances de polarisation
de grille Rg di érentes. La chute initiale correspond a la charge du condensateur dont le
temps caractéristique est = RgC.

Modéle de fuite thermique des électrons.

Considérons un puits quantique bi-dimensionnel (de forme quelconque) avec une hau-
teur de barriere nie Eg et un nombre n_ de sous-bandes paraboliques d'énergies!
(i=1,...,n.). Nous faisons I'nypothése que les électrons au niveau de Fermi peuvent sauter
par dessus la barriére avec une cinétique du premier ordre :

dn
gt kn (3.6)
ou n est la densité d'électrons dans le puits en fonction du temps dt un facteur cinétique.
Pour un processus activé thermiquement ce dernier suit une loi d'Arrhénius de la forme
k = exp( =ksT) ou I'énergie d'activation est la hauteur énergétique a franchir :

= Eg Ef, et estune fréquence de saut caractéristique (inconnue). Ainsi, en prenant
en compte la densité d'états constante de chaque sous bande = m= ~2, et considérant
gue le niveau de Fermi reste toujours au-dessus de la derniére sous bande en fonction
du temps (le puits est presque totalement rempli), la densité d'électrons est donnée par

n= i”;l N(ErF E|).L'équation sur Ef est donc :
dEr Ee Ee 1R
— = E — E 3.7
& - ¢ (B o ED (37

i=1

\ . L g . P i
Ce probléme peut étre simpli € en un modeéle équivalent a une seule bandg. = [ E! =n_
avec une densité d'états multipliee parn, . Aux basses températureskg T <<E  E_)
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la variation de Ef peut étre négligée dans le termgEr E_) au premier ordre, ce qui
donne la solution :

t
Er(t)= E2* kgTin 1+ - (3.8)
E
ou EE* est le niveau de Fermi au tempst = 0+ (c'est-a-dire juste aprés I'échelon de
tension) et tg un temps caractéristique de la forme :

Eg EY Eg EC
_XeT g = KeTNGER) e (3.9)

+

tg =

ou N (Eg) = nm= ~? est la densité d'état totale au niveau de Fermi.

Il s'en suit que le niveau de Fermi est constant pourt < t ¢ puis décroit de maniére
logarithmique aux temps longs. Ainsi, la dépendance temporelle de la conductivité calculée
a partir d'un simple modéle de Drude avec une mobilité constante (les variations den
étant faibles) décroit également logarithmiquement :

t
(t)=e no+ N(Ep)ksgTin 1+ - (3.10)
E
Le pré-facteur du logarithme étant de I'ordre de 10 cm 2, il est su samment faible
devant la densité totale d'électrons pour autoriser le développement limité au premier
ordre : N (E)ka T .
NEeke T\ 44 . (3.11)

Rs(t)= Rp+ 1+
No+ E

oURo+ =(enog+) ! estla résistivité juste aprés I'échelon de tension.

Cette forme de relaxation est tout a fait particuliére et provient directement du fait que
I'énergie d'activation thermigue augmente avec le temps, a mesure que le puits quantique
se vide. A l'opposé, d'autres phénoménes thermiquement activé ont une énergie d'activa-
tion xée, dé nie par exemple par le maximum de potentiel lors du saut d'un ions entre
deux positions dans un cristal. Une énergie d'activation bien déterminée ne peut produire
gue des relaxations exponentielles des propriétés physiques, comme les relaxations de dif-
fusions ioniques observées a haute températurg_[119, 106].

Validation expérimentale du modéle.

La gure B.2I]montre le trés bon accord entre les mesures de relaxation et ce modéle.
Le comportement aux temps longs {  tg) peut se mettre sous la forme :

Rs(t)= + log(t) (3.12)
avec :
= Ro+ N(EnFﬂlntE
_ N(EF)kBTR0+O+ (3.13)

2:3N0+

La gure B.22] montre la linéarité du coecient  avec la température, con rmant
I'activation thermique du processus.
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Figure 3.21 Relaxation de la résistance a di érentes tensions de grille ajustée par
I'expression ). L'échelon de tension Vg est 10 V pour toutes les courbes. Les temps
caractéristiquestg sont indiqués par des triangles noirs sur chaque courbe.

Figure 3.22 Paramétre de relaxation extrait des courbes de relaxation a di érentes
températures et pour di érents échelons de tension.

Le comportement du temps caractéristique de fuitetg a été étudié plus en détail.
Considérons un échelon de tension Vg apportant des électrons au gaz & = 0 depuis une
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densité initiale np jusqu'a une densiténg, immédiatement aprés le saut :

14V

No+ = Ng + = Ca(Ve)dV (3.14)

e VG0
ou C,(Vs) est la capacité surfacique de I'échantillon. Il faut pour cela faire I'hypothése
gu'il y a susamment d'états disponibles dans le puits pour accueillir tous les électrons
apportés, ce qui est vrai aux faibles V. Une deuxiéme hypothése est que le temps carac-
téristique de charge du condensateur est in niment petit devant le temps caractéristique
de fuite tg. Ceci est également vrai aux faibles Vg comme le montre I'équation )
ci-dessous. En négligeant les variations d€, sur la plage de tension Vg (rappelons que
la constante diélectrique duSrTiO3 dépend fortement deVg, en particulier prés de 0 V)
le niveau de Fermi apres I'échelon de tension est donné par :

EX = EQ + w (3.15)
Ainsi les variations de tg prennent la forme :
In(te) = Ca(Ve) Ve (3.16)
Avec :
In N(EnF)kBT N EBk _:_5,(:)
_ 1 0+ B (3.17)
eN(Er)ks T

La gure B.23|montre le trés bon accord entre le modeéle et les relaxations expérimen-
tales pour di érentes valeurs de Vg. Le comportement detg est également en accord
avec I'équation (3.16) pour les petits sauts de de tension de grille. ( 20 V) comme illustré
ala gure B.24. Pour les sauts de tension plus importants il est possible que le modéle ne
prennent pas en compte un débordement initial du puits at = 0 lorsque celui-ci ne peut
pas accepter toutes les charges apportées par le générateur de tension.

Le comportement detg avecCa(Vg) & Vg constant est présenté dans la gurg 3.24.
Il est également en accord avec I'équation| (3.16) pou¥g > 60 V.

Nous avons également mesuré une relaxation sur des temps plus longs (g.25).
Le comportement logarithmique semble se poursuivre pendant plus de 14 h de mesure, et
ne semble pas saturer. Cette expérience montre que la saturation des propriétés du gaz
pendant la premiére polarisation positive n'est qu'apparente puisque le systéeme n'est en
fait pas a I'équilibre, mais varie de plus en plus lentement en fonction du temps. La résis-
tance semble donc saturer a I'échelle du temps de mesure, mais pourrait encore augmenter
aux temps plus longs. Bien que ce modéle trés simple prédirait une augmentation inin-
terrompue de la résistance en fonction du temps, nous ne pouvons cependant pas exclure
la présence d'autres mécanismes ralentissant la fuite des électrons pour des temps encore
plus longs.

Ce modéle de fuite thermique dans |eSrTiO3 semble donc bien rendre compte de la
saturation des propriétés du gaz lors d'une premiére polarisation positive. Insistons sur le
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Figure 3.23 Relaxation de la résistance aVg = 200 V aprés di érents sauts de tensions
de grille ajustée par l'expression ). Les temps caractéristiques: sont indiqués par
des triangles noirs sur chaque courbe.

Figure 3.24 Temps caractéristiques de fuite des électrons en fonction de la hauteur de
I'échelon de tension aVg = 200 V (gauche) et de la capacité de I'échantillon (droite). Les
lignes rouges montrent le bon accord avec I'expressiof (3]16) 4 xé (gauche) ou Vg
xé (droite).

fait que les électrons surnuméraires sautent par dessus la barriere darTiO3 et sont de
fait attirés par I'électrode de grille (qui est a un potentiel positif donc attractif) mais ne
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Figure 3.25 Relaxation mesurée aVg = +200 V pendant 14 h a 4.2 K ajustée par
I'expression (3.1]). Le comportement de relaxation logarithmique se poursuit pendant
toute la durée de la mesure.

I'atteignent pas. En e et, le substrat de SrTiO3 est un isolant de bande avec une grande
bande interdite (3.2 eV), et la densité de porteurs injectée par le débordement du puits est
trop faible pour le rendre conducteur en masse. Les électrons ayant fui sont donc di usés
dans les couches d&rTiO3 proches du gaz jusqu'a étre piégés dans les défauts du cristal.
De plus, bien que ces électrons ne soient pas en contact avec le gaz et ne participent pas a
la conduction, ils sont essentiels pour maintenir la polarisation entre le gaz et I'électrode
de grille.

Il est possible de ré-injecter les électrons perdus dans le gaz en chau ant, ce qui con rme
leur proximité au gaz d'électrons. En e et, la gure 8.26|montre que lorsque I'échantillon
est réchau é aVg =0 V aprées avoir été polarisé a +200 V a basse température, les élec-
trons piégés lors de la polarisation rejoignent le gaz a deux températures, 70 K et 170 K,
alors que les courbes en chau age aprés avoir polarisé a -200 V et 0 V ne montrent pas
d'e et de dé-piégeage. L'origine de ces deux températures est encore indéterminée mais
pourrait correspondre a une énergie de con nement des défauts propres &rTiO 3.

Irréversibilité a l'interface LaAlO 3/ SITiO3

Ces protocoles de mesures ont également été appliqués a I'échantillon LAO-5uc (échan-
tillon constitué de 5 u.c. de LaAlO 3 épitaxiées surSrTiO3). Les résultats de saturation et
de relaxation lors d'une premiére polarisation a grille positive présentés a la gurg¢ 3.37
sont tout a fait semblables a ceux mesurés sur les échantillons deaTiO 3/ SrTiO3.

Les courbes de relaxations (encart gure 3.27) sont trés bien décrites par le modele
de fuite thermique que nous avons développé. Cependant a la di érence des interfaces de
LaTiO 3/ SrTiO3 la courbe de dé-piégeage des porteurs ayant débordés ne montre pas uni-
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Figure 3.26 Résistance en fonction de la température &/ = 0 V lors d'un refroidis-
sement et lors de réchau ements aprés di érentes polarisations a basse température. La
courbe de chau age aprés avoir e ectué une polarisation a +200 V montre deux tempé-
ratures bien déterminées de dé-piégeage des électrons ayant débordés.

Figure 3.27 Saturation et irréversibilité de la résistance d'une coucheLaAlO 3/ SrTiO3

en fonction de la tension de grille a 4.2 K lors d'une premiére polarisation positive. Encart :
courbes de relaxation ajustée par I'expressior| (3.11) pour des valeurs de tensions de grille
dans la gamme d'irréversibilité.

quement deux températures bien dé nies, mais de nombreuses températures ( gufe 328).
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Ces températures de dé-piégeage supplémentaires pourraient révéler I'existence de défauts
spéci ques a l'interface LaAlO 3/ SrTiO 3 qui ne sont pas présents a l'interface avetaTiO 3,
donc potentiellement dds a l'aluminium. Néanmoins cette expérience n'a été menée que
sur un seul échantillon deLaAlO 3/ SrTiO 3.

Figure 3.28 Mesures de résistance en fonction de la température ¥z = 0 V de l'in-
terface LaAlO 3/ SrTiO 3 aprés di érentes polarisations a basse température. La courbe de
dé-piégeage apres la polarisation ¥z = +200 V montre des températures caractéristiques
de dé-piégeage a 70 (presque invisible), 130, 170, 210, et 280 K.

Ces résultats, communs aux deux types d'interfaces, sont révélateurs de la nature du
con nement du gaz a l'interface : un puits quantique dont le niveau de Fermi est quasi-
ment au maximum, et auquel on ne peut pas rajouter d'électrons. Ce phénoméne pose de
sérieuses limitations au contréle du gaz par la tension de grille car le gaz refroidi sans grille
est intrinsequement a la densité maximale atteignable avec une grille au dos du substrat.
Ceci limite toutes les propriétés du gaz, comme la mobilité, mais aussi la supraconductivité
(gure et sans doute l'e et Rashba. Cependant, le modéle de courbure de bande,
décrit dans la section suivante, que nous avons développé pour modéliser le gaz et I'e et
de la grille électrostatique, donne une solution naturelle pour contourner la limitation du
nombre de porteurs : l'utilisation conjointe d'une grille au dos du substrat et d'une grille
au-dessus d'un isolant couvrant leLaTiO 3 (ou LaAlO 3) pourrait permettre de courber la
bande dans 1eSrTiO3 grace a la grille du dessous, de facon a pouvoir accueillir plus de
porteurs apportés par la grille du dessus.
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Figure 3.29 Résistance en fonction de la température lors de la premiere polarisation aux
trés basses températures de I'échantillon deaAlO 3/ SrTiO 3. Encart : température critique
(dé nie a 10% de chute de résistance) au cours de la premiére polarisation montrant une

saturation.
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3.3 Modele de courbure de la bande de conduction du SrTiO3

Nous avons modélisé le gaz d'électrons a l'interface entre les deux isolants par un puits
guantigue issu de la courbure de la bande de conduction d&rTiO3. Ce type de modele,
initialement développé pour les semi-conducteurs [115,] 1], s'appuie sur la résolution de
I'équation de Schrodinger dans l'approximation de la masse e ective, et de I'équation de
Poisson.

Position du probléme

Nous commencgons par considérer I'équation de Schrddinger suivante :

2 3
1X
4-E Wi;j plpj E( 2)5 = E (318)
]
ou w;; est le tenseur de masse réciproque ¢ = i~@=@Ximpulsion suivant l'axe X;.

Le potentiel créé par la courbure de la bande de conduction est not§ z) et ne dépend
gue de la coordonnée spatiale. Ce potentiel véri e également I'équation de Poisson :

rCor(F@r ()= (2 (3.19)

F étant le champ électrique vériant F = r () . Cette forme particuliere de I'équation de
Poisson (qui est en fait I'équation de Maxwell-Gauss) tient compte des variations spatiales
de la constante diélectrique. En e et, le potentiel étant supposé avoir une courbure nie

a l'interface et une courbure nulle loin de l'interface (a tension de grille nulle), le champ
électrique associé suivra donc également ces variations spatiales. La constante diélectrique
du SrTiO3 dépend fortement du champ électrique a basse température[86,153], et va donc
également suivre les variations spatiales du champ dues a l'interface. Le comportement de
la constante diélectrique avec le champ électrique est de la forme :

r(F) = r(F=1) (3.20)

1

+
A+ BF
ou A et B sont des constantes mesurées par Nevillet al. [86]. Néanmoins, la valeur des
champs électriques présents a l'interface est beaucoup plus grande que la gamme de mesure
accessible dans la littérature. La valeur de saturation r(F = 1 ) est donc inconnue. Une
valeur de r(F = 1 )=1 a été prise par d'autres auteurs [12Z3[7], nous avons pris une
valeur plus réaliste de r(F = 1 )=300 qui est proche de la valeur la plus basse mesurée
sur cet oxyde. Notons cependant que la valeur précise de ce paramétre ne change pas le
comportement décrit plus loin.

La densité totale de charge dans I'équation (3.19) tient compte de toutes les charges
du systéme. Pour le cas des semi-conducteurs il faut donc tenir compte des impuretés
ionisées et de la zone de déplétion (zone ou les électrons et les trous créés par I'étalement
de la fonction de Fermi-Dirac ne se compensent pas), en plus de la densité de charges du gaz
d'électrons. Dans le cas des interfaces d'oxydes, il n'y & priori, pas de zone de déplétion
a basse température (la bande interdite duSrTiO3 est de 3.2 eV soit environ 3700 K) ni
de dopants ionisés. Néanmoins, les données de transport électronique, en particulier I'e et
Hall en fonction de la température et au cours d'une premiére polarisation positive, ont
montré I'existence d'électrons piégés dans le systeme. Cette densité (inconnue) d'électrons
n'est pas négligeable, et se révéle nécessaire en particulier pour les calculs avec une tension
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de grille positive (nous reviendrons sur l'importance de ces charges dans une prochaine
sous-section).

Le gaz d'électrons étant con né dans la partieSrTiO 3 de l'interface d'apres les résultats
présentés plus haut, nous avons pris comme condition aux limites des fonctions d'ondes
(z=0) =0, la partie LaTiO 3 est ainsi considérée comme une barriere innie. La
condition aux limites du coté SrTiO3 est que la fonction s'éteint de maniére évanescente
dans le substrat. Dans un modele d'électrons libres, ne dépendant que dez, les solutions
de I'équation (3.18) sont de la forme :

( x;y;2) = (2)€ (ekn)zglkaxtkyy) (3.21)
La fonction enveloppe étant solution de I'équation :

d? 2m,

it S EC+e( 2] (@)=0 (3.22)

et les énergies associées sont :

2 2 k2
E (ke ky) = EO+ —( Ky Ry, 9 (3.23)
2 'Myx My My

Les di érentes énergies et fonctions enveloppes des sous-bandes sont notEgset ;. La
densité d'électrons dans le puits est alors donnée par :

u 1#
0

|
@)= M eThn 1+exp S8 EL ()2 (3.24)
.o kg T

ol m} est la masse e ective dans le plan de la sous-bande

Les masses des sous-bandes utilisées sont les masses de la bande de conduction du
SrTiO3, qui est formée par I'hybridation des orbitales t2g du titane (dyy, dy, et dy;) la
bande de valence étant formée par les orbitale8p des oxygenes [45]. Comme expliqué au
chapitre 1, le recouvrement des orbitales2g donne une asymétrie prononcée des intégrales
de saut dans les directions perpendiculaires et paralléles au plan de l'orbitale ( gurO),
c'est-a-dire que les orbitalesd,y, par exemple, se recouvrent bien dans le plary et mal
dans la direction z. Il en résulte une forte anisotropie des masses e ectives dans les di-
rections xy et la direction z pour la bande de caracteredy,. Compte tenu des di érentes
valeurs trouvées dans la littérature selon les techniques de mesures, nous avons prisndg?
pour la masse légere et I#g pour la masse lourde[[103].

Dans la phase cubique haute température, les trois sous-bandes sont dégénérées au
point de I'espace réciproque. A basse température, cette dégénérescence est levée par la
distorsion tétragonale (en dessous de 110 K) et par le couplage spin-orbite [75,7125].

Cette anisotropie de masse e ective donne lieu a l'interface a une di érenciation entre
les di érentes orbitales. En e et, le terme d'énergie cinétique de I'équation [3.2R) impose
gue les orbitales ayant une masse, plus grande soient plus con nées (c'est-a-dire plus bas
dans le puits) que celles ayant une mass®m, faible. Ainsi, d'aprés le rapport des masses de
con nement du SrTiO3, les orbitalesdyy, qui ont une massem, lourde, seront dominantes
dans le puits, et en premiére approximation, seules ces orbitales seront considérées.
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Figure 3.30 Représentation schématique des orbitalesly, du titane montrant une forte
anisotropie entre le recouvrement dans le plarxy par rapport a la direction z.

Résolution numérique

La résolution auto-cohérente des équationd (3.19) ef (3.22) ne peut se faire de maniere
analytigue, a moins de considérer un modéle particulier pour la courbure de bande. Un
modeéle de puits triangulaire a été proposé par Uend [123], Belll[7], et Santandér [103] pour
résoudre ce probléme. Cependant ce modeéle sou re d'une di culté majeure : il est d'une
hauteur in nie par dé nition et ne peut donc pas rendre compte du raccordement avec la
bande de conduction duSrTiO 3 loin de l'interface. Ce raccordement est crucial dans notre
analyse, car nous avons vu précédemment (chapitre 3.2) que le niveau de Fermi est situé
prés du maximum du puits. Nous avons donc opté pour une résolution numeérique continue
de la courbure de bande avec un raccordement naturel avec la bande loin de l'interface.

La résolution pratique de ces équations se fait de maniére itérative et prend en compte
le nombre de porteurs mesurés expérimentalement par e et Hall a chaque tension de grille.

1. Partant d'un potentiel de courbure de bande a litération n : ( z) = |, (z) (pour
tout z appartenant a [O;L], L étant susamment grand), les solutions de I'équation
(B.22) sont calculées numériquement par la formule de NoumeroV [16] (résolution
pas-a-pas itérative similaire & Euler), en trouvant les énergie€? qui satisfont aux
conditions aux limites enz =0 et z = L. La condition en z = 0 est imposée au début
de la résolution par (0) = 0, l'autre condition étant une condition d'évanescence
(j (2)j diminue et ne s'annule pas) dans la partie e ( z) > E °. De maniére pratique,
les EC sont trouvées par dichotomie pour maximiser le comportement évanescent de
la fonction enveloppe jusqu'a ung, précision en énergie donnée. Les fonctions enve-
loppes sont alors normalisées par j (z)j?dz =1.

2. Les fonctions d'ondes et les énergies étant calculées, le niveau de Fermi est déterminé
en remplissant les sous-bandes pour atteindre le nombre de porteurs considéré, en
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tenant compte de la densité d'état de chaque niveau (celle-ci est dans nos hypothése
identique et constante pour chaque niveau 2D). La fonction de Fermi-Dirac est ici
considérée comme un échelon parfait (calcul & température nulle). L'équatior] (3.24)
donne alors le pro | de densité de porteursn(z).

3. Une fois la densité de porteurs obtenue, celle-ci permet de calculer le pro | de po-
tentiel par I'équation de Poisson (3.19). Comme mentionné plus haut, la densité de
charge a prendre en compte est la somme de la densité de porteurs dans le gaz d'élec-
trons et de la densité de charges piégées. Cette densité de charges étant inconnue
nous l'avons modélisée par un pro | exponentiel de charges négatives, introduisant
ainsi deux parametres (densité totale et longueur de distribution), pouvant ou non
varier avec la densité de porteurs ou la tension de grille. La densité totale de charge
est intégrée numériquement en prenant en compte la variation de la constante di-
électrique avec le champ électrique par un algorithme de type Runge-Kutta a I'ordre
4. 1l faut pour cela donner la valeur a l'origine de la premiere dérivée du potentiel
électrique (i.e. : le champ électrique a l'interface). Cette derniére est calculée en
intégrant I'équation (8.19) entre z=0 et z = L ce qui donne :

e(ns + Ns)

r(0) %0) = r(L) L) (3.25)
ol ng et Ng sont respectivement la densité surfacique de porteurs dans le gaz et la
densité surfacique de porteurs piégés. Le terme enq{L) est la condition aux limites
enz = L, et donne la pente de la bande de conduction loin de l'interface. En parti-
culier ce terme est nul sans tension de grille, mais a une valeur nie autrement. Ce
paramétre permet donc d'intégrer la valeur de la tension de grille dans le calcul en
prenant L) eVe=Lphys OU Lphys est I'épaisseur physique de I'échantillon. Une
seconde intégration permet de calculer le potentiel de sortie du pas d'intégration :
out(2)-

4. La procédure est recommencée au pas+ 1 avec un nouveau potentiel ! (z) =
1 f) § +f 0., lefacteur d'amortissementf < 1 permettant de converger de

maniére contrélée vers une solution stable.

Cette procédure est répétée (en partant d'un potentiel d'essai) jusqu'a ce que l'intégrale
de l'erreur quadratique entre les potentiels d'entrées et de sorties soit su samment faible.

Importance des charges piégées

Ce modele souléve en particulier une question qui lui est plus générale : la présence
de porteurs piégés prés de linterface. Celle-ci semble bien démontrée par certaines ex-
périences, en particulier celles décrites au chapitre 3.2. En revanche, il est dicile d'en
estimer la densité totale, et encore moins la distribution spatiale, qui rentrent de maniére
non-triviale dans la résolution de I'équation de Poisson.

Cependant cette densité de charge supplémentaire est absolument nécessaire dans la
résolution du calcul, en particulier pour les tensions de grille positives. En e et, si on
considére uniquement les charges du gaz a grille nulle, I'équation de Poisson impose que
le prol du potentiel ne varie plus quand la densité de porteurs tombe a zéro. Un tel
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calcul donnerait une solution stable pour un niveau de Fermi exactement au maximum
de la bande de conduction, celui-ci étant situé a l'in ni (L dans le cas présent). Il s'en
suit qu'il est impossible d'obtenir une solution stable uniquement avec les charges du gaz
et en imposant une tension de grille positive. En e et, on peut considérer que la tension
de grille ajoute une pente (négative!) au pro | du potentiel et donc que le potentiel to-

tal a un maximum & une distance nie de l'interface et d'une valeur inférieure au niveau
de Fermi original sans tension de grille. Il est donc impossible d'y accommoder autant
de particules que dans le puits initial. Le calcul du potentiel ne peut donc pas conver-
ger dans le cas d'une tension de grille positive en ne considérant que les charges du gaz.
Ce constat mathématique semble se retrouver dans le phénomene de fuite observé lors
d'une premiéere polarisation positive de la grille : le puits est rempli au maximum a grille
nulle, toutes les charges ajoutées par e et capacitif sont alors ajoutées aux charges piégées.

Il n'existe cependant pas de cartographie précise de la densité et de la position des
charges xes dans ces interfaces. La décroissance exponentielle choisie dans ce calcul per-
met néanmoins de limiter le nombre de parametres ajustables a deux : densité totale et
extension, tout en restant un choix raisonnable : il y aa priori plus de charges piégées prés
de l'interface. La résolution du calcul pour di érents paramétres, en particulier I'extension,
montre qu'il y a une plage de paramétres acceptable pour la convergence du calcul pour la
tension de grille la plus positiveVg = +200 V (et donc la plus di cile a stabiliser). Cette
exploration montre que I'extension des charges piégées permet de stabiliser des porteurs
loin de l'interface en dessous d'une certaine valeur, mais ne permet pas de convergence du
calcul si elle est trop courte. La distribution des charges piégées a donc été prise pour étre
cohérente dans toute la gamme de tension de grille et permettre la convergence du calcul
aux tensions positives.

Résultats des calculs

Nous avons calculé la forme du puits et la distribution de charge pour di érentes ten-
sions de grille en utilisant les densités de porteurs totales de I'échantillon LTO-15ucA
mesurées a basse température aprés avoir e ectué une premiére polarisation a +200 V.

La gure B.31I] montre le résultat pour la tension Vg = 0 V. Le puits admet 4 sous-
bandes et les porteurs sont con nés pres de l'interface sur une profondeur de 3 nm. La
croissance du potentiel entre 4 nm et 15 nm est due a la présence des charges piégées.
L'amplitude du champ électrique est grande dans toute la zone ou le gaz est présent ce
qui y diminue fortement la constante diélectrique.

Le résultat a Vg = 200V est qualitativement similaire a celui & 0 V (gure 8.32).
Seuls trois niveaux électroniques sont remplis a cette tension de grille, et le gaz est con né
sur 3 nm prés de l'interface. La bande de conduction loin de l'interface est inclinée par
la di érence de potentiel imposée par la grille.

Le résultat est di érent pour les tensions de grille positives comme le montre la gure
[3.33 pour Vg = +200 V. Le puits admet 7 sous-bandes électroniques remplies jusqu'en
haut du puits. La densité est forte prés de l'interface et présente une queue assez longue
s'étendant jusqu'a 7 nm. L'amplitude du champ électrique diminue plus rapidement depuis
l'interface comparativement au cas d'une polarisation négative. Le gaz s'étend alors assez
loin dans le substrat pour étre proche de la zone ou la courbure du potentiel s'inverse.
Pres de ce point, le champ électrique est nul et par conséquent, la constante diélectrique
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Figure 3.31 Calcul de courbure de bande pourVg =0 V.

Figure 3.32 Calcul de courbure de bande pouVg = 200V.

y est maximale.

Discussion

Les résultats des calculs permettent de dégager deux comportements distincts en fonc-
tion de la tension de grille :
A tension de grille négative le gaz est toujours con né pres de linterface sur une
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Figure 3.33 Calcul de courbure de bande pourVg = +200 V.

profondeur d'environ 3 nm. La constante diélectrique dans la région du gaz est tou-
jours tres faible a cause du fort champ électrique.

A tension de grille positive le bord du puits devient de plus en plus évasé, permet-
tant au gaz de s'étendre plus loin dans I&SrTiO 3. Le comportement de la constante
diélectriqgue du SrTiO3 augmente I'e et de dé-con nement des électrons : le bord
du puits devient su samment évasé pour permettre a la constante diélectrique de
retrouver une valeur plus grande et ainsi aider a dé-con ner les électrons des derniers
niveaux électroniques.

La tension de grille semble donc jouer un réle supplémentaire : elle permet a tension
de grille positive de laisser les derniers niveaux électroniques s'étendre dans $&TiO 3,
et a tension de grille négative de con ner le gaz contre l'interface. La donnée importante
est donc la profondeur a laquelle s'étendent les derniers niveaux du gaz d'électrons. Nous
I'avons estimée en prenant le point de croisement entre la bande de conduction et I'énergie
de Fermi a chaque tension de grille, ce qui est reporté dans la gurg 3.B4. L'extension du
gaz est quasiment constante a tension de grille négative et augmente aveg a tension de
grille positive.

Ce dé-con nement des porteurs avec la tension de grille permet d'expliquer la sépara-
tion en deux types de porteurs du gaz d'électrons a tension de grille positive. Les LMC
correspondent ici a la majorité des porteurs présents dans les sous-bandes les plus pro-
fondes du puits et sont toujours con nés au plus prés de l'interface. Les HMC sont issus des
sous-bandes les plus hautes et leur maximum de probabilité de présence est plus éloigné
de l'interface. L'existence des HMC est contrblée par la tension de grille et le remplissage
du puits.

La mobilité dépend de la distance a l'interface, celle-ci étant un fort centre de di usion,
ce qui explique gqu'elle augmente avec la tension de grille.
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Figure 3.34 Extension du gaz calculée en fonction de la tension de grille et nombre
de porteurs de haute mobilité mesurée par e et Hall. La zone de supraconductivité est
indiqguée en orange.

Une autre explication, qui n'est pas en contradiction avec la précédente, est la forte
diminution de la constante diélectrique pres de linterface, et sa restauration progressive
dans le substrat. En e et, les LMC con nés prés de l'interface voient toujours une faible
constante diélectrique, alors que les HMC voient une constante diélectrique plus forte a
mesure gu'ils s'éloignent de l'interface. La section e cace des di useurs ioniques est donc
diminuée pour les HMC par rapport aux LMC.

Ceci peut également expliquer la di érence d'anisotropie entre les LMC et HMC (cf
chapitre 3.2.1). En e et, les LMC étant proches de l'interface ils sont plus sensibles au
détails microscopiques de celle-ci. En particulier, il a été montré que I&rTiO3 subit des
reconstructions de surfaces lorsqu'il est élevé a des températures proches de celles utilisées
lors de la fabrication des échantillons, notamment des reconstructions anisotropes [28].
Ces reconstructions de type2 1 pourraient étre a I'origine de la mobilité anisotrope des
LMC, alors que les HMC plus loin de l'interface y sont moins sensibles.

Conclusion

Les résultats présentés dans ce chapitre nous ont révélé beaucoup d'informations essen-
tielles sur le gaz d'électrons présent a l'interfacd_aTiO 3/ SrTiO 3, en particulier le nombre
de porteurs a l'interface et leur séparation en deux groupes de mobilités di érentes. Le
contrble de la densité par la tension de grille est cohérent avec la modélisation du gaz que
nous avons e ectuée par un modéle de courbure de bande, et montre que le gaz d'électrons
est con né sur quelgues nanométres pres de l'interface. Le puits quantique accueillant le
gaz est intrinséquement rempli presque a son maximum et la séparation du gaz en deux
types de porteurs est essentiellement due a I'extension des sous-bandes électroniques les
plus hautes en énergie loin de l'interface. L'extension et le remplissage de ces sous-bandes
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sont contrélés par l'action conjuguée de la tension de grille sur la densité de porteurs et
la courbure de la bande de conduction loin de l'interface.

Ces caractéristiques, dont une partie est commune aux interfacdsaAlO 3/ SrTiO 3, sont
capitales pour la compréhension et la description de ces interfaces, car elles conditionnent
leurs propriétés physiques les plus intéressantes, comme la supraconductivité et le couplage
spin-orbite décrits dans les chapitres suivants.



Chapitre 4

Supraconductivité

La supraconductivité est un des rares phénoménes quantiques ou la cohérence du sys-
téme apparait dans des dimensions macroscopiques. Depuis sa découverte il y a plus d'un
siécle, elle a fait I'objet de nombreuses recherches, et est toujours intensément étudiee.
La découverte de la supraconductivité a l'interfaceLaAlO 3/ SrTiO3 en 2007 [[102] a gran-
dement accentué l'intérét de la communauté scienti que pour les interfaces d'oxydes. En
e et, ce systéme intrinséquement bi-dimensionnel permet également un contréle par e et
de champ électrostatique, ce qui lui confére une versatilité unique par rapport aux couches
minces de supraconducteurs conventionnels. Les supraconducteurs 2D sont des systémes
de choix pour étudier des phénomenes physiques fondamentaux comme les transitions
Berezinskii-Kosterlitz-Thouless et les transitions de phases quantiques. Ces interfaces per-
mettent donc une nouvelle approche de ces problémes, par leurs capacités a changer conti-
nument leurs propriétés physiques.

Dans ce chapitre, nous allons d'abord nous intéresser au caractére bi-dimensionnel de
la supraconductivité, avant d'étudier I'e et de la tension de grille sur son comportement.
Plusieurs transitions de phases quantiques seront ensuite analysées.

4.1 Supraconductivité bi-dimensionnelle

La résistance des échantillons refroidis sans tension de grille a été mesurée jusqu'a
trés basse température, montrant une transition supraconductrice autour de 200 mK. Les
gures @.1] et[4.2 montrent la résistance des échantillons de LTO-10ucA et LTO-15ucAxx
a basse température pour di érents champs magnétiques appliqués perpendiculairement
au plan de I'échantillon.

Le champ magnétique détruit la supraconductivité, et le systéme transite sous l'ac-
tion du champ d'un état supraconducteur a un état dissipatif, ce dernier étant un état
métallique bi-dimensionnel localisé (la localisation sera décrite plus loin dans le chapitre
5). La gure #.3]montre que le champ critique de la supraconductivité en fonction de la
température (dé ni ici comme le champ qui supprime 90% de la supraconductivité a une
température donnée) suit raisonnablement un comportement de type Ginzburg-Landau
prés deT¢ (trait rouge), c'est-a-dire que la longueur de cohérgence de la supraconductivité
dans le plan suit le comportement de champ moyen, _ 1= T¢ T et donne le champ
critique :

0

BZ(T) = (4.1)

xm‘
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Figure 4.1 Résistance de I'échantillon LTO-10ucA en fonction de la température pour
di érents champs magnétiques perpendiculaires.

Figure 4.2 Résistance de I'échantillon LTO-15ucAxx en fonction de la température pour
di érents champs magnétiques perpendiculaires.

L'extrapolation a température nulle du champ critique de la supraconductivité permet
d'extraire les longueurs de cohérence de la phase supraconductriceTa= 0 K, pour
lesquelles nous obtenonsi®¢ = 38 nm (B =220 mT) et 1°U¢ =42 nm (BZ =210 mT).

De facon similaire, des mesures avec le champ magnétique appliqué parallélement au plan
de I'échantillon permettent de déduire le champ critique dans le plan, qui s'exprime en
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Figure 4.3 Champ magnétique critique en fonction de la température pour I'échantillon
LTO-10ucA. Le trait rouge indique le comportement linéaire de type Ginzburg-Landau
proche deTc.

fonction des paramétres microscopiques du systeme comme :

péo

d

B&(T) = (4.2)

ou d est I'épaisseur du gaz supraconducteur. L'alignement expérimental de I'échantillon
et du champ magnétique n'étant pas parfait, ces mesures permettent d'extraire une limite
haute a I'épaisseur du gaz d'%¢ = 12 nm (B¢ = 2:15T) et d'5%¢ = 13:5nm (B¢ = 2:2T),

en accord avec di érentes mesures expérimentales [30,126] et notre modéle présenté au cha-
pitre 3.

Remarquons ici que les valeurs du champ critique paralléle sont élevées en comparai-
son de la température critique. En e et, pour un supraconducteur de type BCS et des
électrons libres dont le facteur de Landé esyj = 2, le champ magnétique critique permet-
tant de briser les paires de Cooper par e et Zeeman est donné padp = 1:84T¢ [25,[24].
Cette limite purement énergétique, dite de PauIE], est donc indépendante de I'orientation
du champ magnétique. Les valeurs des températures critigues du gaz supraconducteur
étant de l'ordre de 0.3 K, la limite de Pauli associée est donc d'environ 0.5 T, bien en
dessous des champs critiques paralléles mesurés. Néanmoins, les électrons dans le gaz ne
sont pas forcément bien décrits par le modele d'électrons libres. En particulier, il a été
montré dans les hétérostructures de semi-conducteurs que le facteur de Landé pouvait
étre modi é par la forme du puits de potentiel prés d'une interface[110]. Ne pouvant me-
surer le facteur de Landé directement, il est alors di cile de dire si la limite de Pauli est
dépassée ou non en champ magnétique parallele. De plus, la présence d'un fort couplage
spin-orbite de type Rashba a été montré a l'interfaceLaAlO 3/ SrTiO 3 [22,[8] et a l'interface
LaTiO 3/ SrTiO 3 (cf chapitre 5). Le manque de centre d'inversion et la présence de couplage

1. ou également appelée Chandrasekhar-Clogston
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spin-orbite peuvent théoriquement étre a I'origine d'un appariement mixte singulet-triplet
[486,[39,[116] pouvant supprimer la limite de Pauli. Miechaeliet al. ont récemment pro-
posé que la création d'une phase de type Fulde-Ferrel-Larkin-Ovchinikov (FFLO) avec

un moment d'appariement ni pouvait expliquer la coexistence du ferromagnétisme et de

la supraconductivité a l'interface LaAIO 3/ SrTiO3 [/9]. La symétrie du parametre d'ordre
supraconducteur n'ayant pas encore été mesurée dans ces interfaces, ces questions restent
a I'heure actuelle totalement ouvertes.

Ces résultats montrent cependant le caractére bi-dimensionnel de la supraconductivité
dans ces interfaces cary > d. Elle devrait donc entrer dans la catégorie des transitions de
Berezinskii-Kosterlitz-Thouless (BKT)[66]. En e et, il a été montré qu'il ne peut exister
de phase ordonnée a longue portée en deux dimensions![/8] 57], interdisant ainsi les tran-
sitions dites classiques a la Landau. Néanmoins, un ordre topologique & grande distance
peut apparaitre a partir d'un ordre a courte distance, dans lequel les excitations sont des
paires vortex/anti-vortex, dont le désappariement en fonction de la température détruit
la supraconductivité [66]. Cette transition particuliére est di cile & mettre en évidence
et a souvent fait I'objet de controverses dans la communauté. Comme nous allons le voir
par la suite, elle peuta priori étre observée en analysant la paraconductivité au-dessus de
la température de transition. En e et, la longueur de cohérence de la supraconductivité
diverge de maniére exponentielle prés de la transition dans le cas d'une transition BKT et
non pas en loi de puissance comme dans une transition de type Ginzburg-Landau.

4.1.1 Analyse BKT de la transition supraconductrice

Schneideret al. [104] ont proposé que la paraconductivité dans les interfacdsaAlO 3/ SrTiO 3
prenne la forme mathématique (les notations sont transposées pour étre cohérentes avec

[20)) :

r

R(T) _ A2exp 2b

RN

|

(4.3)

ou Ry est la résistance de I'état normal, ett est la température normalisée par rapport
a la température de transition 2D Tkt , c'est-a-diret = (T Tkt )=Tk7 . Le paramétreb
est lié a I'énergie de création de vortex, efA est un parametre d'ordre unité. La gure §.4]
montre les données a champ nul de I'échantillon LTO-15ucAxx réorganisées pour extraire
le paramétre b et la température de transition Tkt . La régression linéaire a haute tempé-
rature donne b=0:00287et Tkt =0:31K.

Selon [104], la courbe dévie de ce comportement aux basses températures a cause de la
taille nie des domaines homogénes dans I'échantillon, ce qui les améne a considérer une
renormalisation de taille nie pour expliquer la queue de résistivité en dessous d&xt de
la forme :

r ! r I

T 1
exp 2b T g Wexp 2b

R(T)
N

(4.4)

—~| )

ol L est la taille typique des domaines homogénes & la fonction de renormalisa-
tion. Lorsque la longueur de cohérence devient plus grande que la taille homogénd. la
fonction de renormalisation passe d'un comportement olg(x) =1 a un comportement ou



4.1. Supraconductivité bi-dimensionnelle 81

Figure 4.4 Extraction du paramétre b a partir de la résistance de |'échantillon LTO-
15ucAxx. Encart : mise en évidence du régime a haute température (ligne rougeg(x) = 1)
et du régime de renormalisation par la taille typique des domaines homogénds (ligne
pointillée bleue : g(x) / x).

g(x) / x, ce qui est montré dans I'encart de la gure[4.4. Ce modéle ne donne malheu-
reusement pas d'expression de la fonction de renormalisatiog permettant un ajustement
des courbes prés ddxt , néanmoins il est possible d'ajuster la partie haute température
par I'équation (§.3) comme montré dans la gure[4.5.

Cependant de nombreuses questions ont été soulevées concernant la pertinence de ce
modele. En particulier, il a été montré par une approche de théorie de groupe de renorma-
lisation [10] que le parametreb e% lié a la température critique de champ moyenTc du
condensat superuide parb=2:1 (Tc Tkt )=TkT . Le parameétre b = 0:00287 extrait
de l'analyse ci-dessus donnerait donc une température de champ moydiz extrémement
proche de Tkt avec une di érence de seulement 0.6 K. Cette trés faible di érence est
en contradiction directe avec les hypothéses de I'ajustement & haute température montré
ci-dessus, celui-ci étant alors dominé par des uctuations d'amplitudes de type Ginzburg-
Landau (GL) et non de phases de type BKT. Les mémes remarques peuvent étre appliquées
aux résultats de [104].

4.1.2 Analyse BKT-GL et inhommogénéités

Le modéle alternatif proposé par Benfattoet al. [I0] se base sur la formule proposée
par Halperin et Nelson [47] décrivant la transition entre des uctuations GL a haute
température et les uctuations de phases BKT a basse température.

Rappelons tout d'abord que dans la partie GL haute température, les uctuations sont
de type Azlamasov-Larkin, c'est-a-dire des uctuations d'amplitude du parametre d'ordre
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Figure 4.5 Ajustement & haute température des paramétres a la courbe de résistance
de I'¢chantillon LTO-15ucAxx par la formule (#.3) avec Tt =0:31K et b=0:00287

supraconducteur, et donnent a la résistance la formeé 4] :

R(T) e T T 1!
=1 Ry-—
Rn 16~ Tc¢

(4.5)

Ce comportement en loi de puissance est bien distinct des uctuations de phases dé-
crites par I'‘équation (4.3). L'interpolation entre ces deux régimes proposée par Halperin
et Nelson est basée sur le modéle suivarit [47] :

s |

T 2. T
(0): Asinh b % . T & Tt (4.6)

Les e ets de tailles nies prés et en dessous d&gt sont calculés par la résolution des
équations de renormalisation, en prenant en compte la fugacité des vortex=2 e (T)=*sT
( (T) étant I'énergie de c+ur des vortex) et la rigidité de la phase supraconductricel (T).
La longueur de corrélation se comporte alors comme :

(M) _ o Mazer L 7O
0 0

Ce modeéle montre que les e ets de tailles nies ne peuvent rendre compte de la queue
de résistivité observée expérimentalement, méme en prenant des tailles limitésbeaucoup
plus petites que la taille physique des échantillons. Il a été proposé de traiter cette queue
dissipative en terme d'inhomogénéité de la rigidité de phase, liée a des inhomogénéités de
températures critiques d'aprés les équations de groupe de renormalisation.

X T. TKT (47)

Le modéle dinhomogénéité se décompose en deux parties (le détail des calculs est
donné dans|[[10]) :
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1. La valeur moyenne des parametres pertinentsTkr , b) est déterminée en ajustant
la formule @) a la partie haute température en prenant :

R 1
= = 4.8
R ST (4.8)

0

Cet ajustement permet alors d'en q)éduire la température de champ moyeii¢c par la

formule obtenue dans([[ID] b=2:1 (Tc Tkt )=TkT . La rigidité de phase prés de
la transition est alors calculée a partir du saut universel attendu pour les transitions
KT : Js(Tkt) = 2Tkt = [8Y] et en prenant en compte un comportement BCS du

parameétre d'ordre supraconducteur pres delTc, ce qui donne :
s
T T 8T
Tkt 3Jo

Cet ajustement est en fait multivalué, une large gamme de trios Tkt , A, b) donnant
une méme courbe. Cette ambiguité est levée par la donnée du parameétre de rigidité de
phaselg. Ce paramétre est lié a la densité super uide et priori, ne peut étre mesuré
que par la mesure de la longueur de pénétration du champ magnétique. Cette
mesure n'étant pas accessible expérimentalement a I'heure actuelle, nous utilisons la
formule suivante proposée dans [10] :

_~

keJ0= 2 Rg
ou I'énergie caractéristique de la supraconductivité est donnée par son estimation
BCS : (0) =1 :76kg Tc. Cette estimation permet pour I'échantillon donné de ré-
duire la plage des paramétres autour delg  1.65 K. Cette valeur impose un écart
entre Tc et Tkt d'environ 0.2%, les deux températures étant alors presque indiscer-
nables expérimentalement. Notons que des valeurs plus faibles dg donneraient un
écart plus grand entre ces deux températures, comme le montre I'équatior (4.9) et
inversement. Nous avons néanmoins utilisé ce criteére pour donner un sens physique
au résultat.

(4.10)

2. Une fois les paramétres moyens calculés, les inhomogénéités sont décrites par un
pro | gaussien de probabilité autour de la valeur moyennelg de la forme :

3 39?2

P@J)= pzl—e ErEa (4.11)

Une approximation linéaire est ensuite utilisée pour calculer chaque température
GL associéeTé = TcJ=Jp, puis la formule ) est utilisée pour calculerT,ﬁT,
permettant ainsi de calculer ;(T) par la formule (4.6) (les e ets de tailles nies
sont ici négligés).
En n la valeur moyenne du terme correctif est calculée en utilisant :
2 Z 2
h2 i= 2 p@UdJ (4.12)
J

(en pratique une intégrale discrete sur un nombre raisonnable de points autour de
Jo est utilisée), puis la formule :

- . (4.13)
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permet de reconstruire la résistance en fonction de la température.

Figure 4.6 Ajustement des paramétres a la courbe de résistance par le modéle d'inho-
mogénéités. L'encart montre la trés faible di érence entreT¢ et Tkt .

La gure &.6]montre le résultat de cette procédure d'ajustement sur les mémes données
que la gure 4.5, Le grossissement du pied de la transition de la courbe sans inhomogénéité
("hom.") montre la trés faible di érence entre Tc et Tkt , ce qui indique que la transition
est dominée par les uctuations de type GL, la plage de température ou les uctuations
de phases BKT dominent étant extrémement réduite. L'introduction des inhomogénéités
gaussiennes permet de rendre compte de la queue de résistance nie en dessoud e
avec un étalement de l'ordre de = 0:15J9. Néanmoins ce modeéle montre des écarts
prononcés en haut et en bas de la transition. |l est possible de compenser ces écarts en
prenant une distribution de probabilité Iégérement asymétrique. La courbe "inh. asym."
a été ajustée avec un modele ou la distribution de probabilité deJ est donnée par une
distribution Gaussienne asymétrique :

Qg2
P(J)=1921—e 27 1+erf Jﬂ@% (4.14)

ou le paramétre contréle l'asymétrie (la courbe est symétrique pour =0). Cette
distribution permet de répartir le poids résistif des inhomogénéités vers les basses tem-
pératures, en accord avec les données. La guife 4.7 montre la di érence entre les deux
distributions de probabilités, la distribution asymétrique est lIégérement plus large que
celle symétrique.

Notons tout de méme que l'apparente asymétrie de distribution deJ n'est pas un pa-
rametre libre, mais dépend, comme les autres paramétres, du choix de la rigidité moyenne
Jo choisie & haute température : unJg plus grand donnerait en e et un ajustement plus
symétrique ( plus petit) ainsi qu'une plus petite di érence entre T¢c et Tkt . La me-
sure directe de la densité super uide a trés récemment été mise au point par le groupe de
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Figure 4.7 Densité de probabilité symétrique et asymétrique utilisée pour ajuster les
données de la gure[4.6. La ligne noire verticale représente le paramétre moyely ajusté
a haute température.

K. Moler [IL7T} 12] et appliquée a l'interfaceLaAlO 3/ SrTiO 3. La densité super uide extraite
de cette étude donnerait une rigidité de phase autour delo 10 K ce qui diminuerait
encore la plage de température ou les uctuations de phases sont dominantes.

4.1.3 Saut de densité super uide

Une autre caractéristique des transitions BKT est le saut universel de densité super-
uide a Tkt [8Y]. En e et, en augmentant la température, la théorie BKT prévoit que la
densité super uide ne s'annule pas continument mais vérie J s(Tkt )=TkT = 2 exacte-
ment a la transition, et Js(T > Tkt ) = 0 juste au-dessus pour un échantillon homogéne
de taille in nie. Ce saut de densité devrait étre visible dans les caractéristiques V des
échantillons, la théorie prévoyant en e et la relation :

Vo IsM=T (4.15)

Le comportement en loi de puissance de la caractéristiqu¥ (1) devrait donc passer
brutalement d'une loi cubique a une loi linéaire a la transition. Cependant, Benfattoet al.
[10] ont montré que les inhomogénéités qui élargissent la transition font de méme avec le
saut de densité. La gure[4.8 montre les caractéristiques V de I'échantillon LTO-15ucA
a basse température. En accord avec le modéle d'inhomogénéité, cette mesure ne permet
pas une détermination claire de la température de transition, car il n'y a pas de saut visible.

Les analyses précédentes de transitions de type BKT et BKT-GL inhomogénes ont
montré que la transition peut étre globalement bien décrite par une distribution de den-
sité inhomogene, dont les uctuations dominantes sont de type GL, la plage de température
ou les uctuations BKT dominent étant tres réduite et beaucoup plus petite que la largeur
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Figure 4.8 Caractérisitiques | V de I'échantillon LTO-15ucAyy a di érentes tempé-
ratures. La ligne pointillée montre le comportement cubique enl .

de la transition.

Ces inhomogénéités masquent probablement le saut universel de densité super uide
caractéristique des transitions BKT dans les courbes V mesurées. De plus, les mesures
directes de densité super uide a l'interfaceLaAlO 3/ SrTiO 3 [12] ne montrent pas de saut
de densité a leur niveau de précision.
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4.2 Contrble électrostatique de la transition supraconduc-
trice

Figure 4.9 Résistance de I'échantillon LTO-15ucAxx en fonction de la température pour
di érentes tensions de grille.

Comme montré au chapitre 3 et dans la gure[4.9, la résistance et la supraconductivité
du gaz a l'interface LaTiO 3/ SrTiO3 peuvent étre contrblées par un potentiel électrosta-
tique appliqué a une grille métallique au dos de I'échantillon. La température critique de
la transition supraconductrice forme un déome en fonction de la tension de grille (gure
). Avec une grille a l'arriere du substrat, il est intrinséquement impossible de fermer
ce déme du c6té des tensions de grille trés positives a cause du phénoméne de saturation
de la densité et du débordement du puits quantique décrit au chapitre 3.

La fermeture du déme du c6té des faibles densités est plus intéressante. En e et, mal-
gré la similitude de la courbeTc (Vg) avec la forme du ddéme supraconducteur présent dans
le SITiO3 dopé, le seul argument de la densité ne sut pas a expliquer la chute delc.
La gure montre que la densité volumique moyenne des porteurs (calculée a partir
des densités surfaciques et d'une épaisseur moyenne du gaz issue du modéle de courbure
de bande décrit au chapitre 3) est toujours dans une gamme de densité ou le titanate de
strontium dopé est supraconducteur [64].

Le caractére bi-dimensionnel de la supraconductivité fournit également d'autres méca-
nismes pour expliquer la suppression de la supraconductivité. En particulier il a été montré
gue le désordre en deux dimensions pouvait faire baisser la température critique dans des
Ims homogénes de supraconducteurs amorphes comme MoGe [32]. Ce mécanisme prend
en compte l'action les uctuations de densité ainsi que la di usion par les impuretés pour
calculer la dépendance df ¢ avec le désordre par la théorie de groupe de renormalisation,
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Figure 4.10 Résistance et température critigue (chute de 15% de la résistance) en
fonction de la tension de grille extraits des données de la gur@g.

Figure 4.11 Température critique de la supraconductivité mesurée dansSrTiO3 dopé
repris de Koonceet al. [64], et équivalent en densité volumique de porteurs de I'échantillon
LTO-15ucA en fonction de la grille (calculée en prenant I'épaisseur qui inclut 99% des
porteurs dans le calcul de courbure de bandes). La bande de couleur borne la zone de
densité qu'il est possible de calculer en prenant d'autres modéles.

et donne : PP

P _—: 1= 2t
—-e - al 416
T2 =4 = =2 (4.16)
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out= Rs=RY avecR2 =2 2-=¢¢et =1=n(T? ) avecT? la température critique dans
la limite propre, et le temps de diusion élastique. Néanmoins, comme montré par la
gure £.12] ce modéle seul ne peut rendre compte de la suppression d@e observée dans
nos échantillons delLaTiO 3/ SrTiO3. En e et, la courbure observée expérimentalement
dans la courbeTc(Rs) est négative, contrairement & la courbure obtenue dans le calcul
de Finkel'shtein [21].

Figure 4.12 Gauche : Température critique en fonction de la résistivité de I'échantillon
LTO-15ucA. Droite : suppression de résistivité par un mécanisme de type Finkel'shtein,
repris de [21] en utilisant la formule (4.16) et les paramétresTd = 0.23 mK et =
5 10 " mK ! pour se rapprocher des ordres de grandeurs des et Tc dans les mesures
LaTiO 3/ SrTiO 3.

Nous avons montré au chapitre 3 que la tension de grille ne contréle pas seulement
la densité de porteurs mais également la forme du puits de potentiel dans la bande de
conduction du SrTiO3. Ceci induit une séparation des électrons en deux types de por-
teurs : la majorité des porteurs (LMC) se trouve dans les sous-bandes les plus profondes
et donc les plus proches de l'interface et ont une mobilité relativement faible ; alors qu'une
minorité de porteurs (HMC) remplissant les sous-bandes plus hautes en énergie peuvent,
selon la tension de grille, s'étendre su samment loin de l'interface et ainsi acquérir une
mobilité plus grande. Comme le montre la gure[4.13 le ddme de supraconductivité est
concomitant a la présence des HMC a l'interface, ce qui tend & montrer que la suppression
de la supraconductivité est majoritairement due a la disparition des HMC.

La séparation spatiale des HMC et des LMC donne une explication possible au lien
entre la supraconductivité et la densité de HMC. En e et, les HMC ont un maximum de
probabilité de présence plus éloigné de l'interface que les LMC, ce qui leur confére leur
surplus de mohbilité. lls se trouvent également au bord de la courbure du puits de potentiel,
c'est-a-dire dans une région ou le champ électrique de con nement est moins important
gu'a l'interface, ce qui augmente la constante diélectrique locale de la matrice d&rTiO 3.
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Figure 4.13 Densité de porteurs de haute mobilité et déme de supraconductivité de
I'échantillon LTO-15ucAxx. L'extension du gaz calculée par le modéle développée au cha-
pitre 3 montre l'importance de I'extension du gaz pour I'existence et la mobilité des HMC.

L'origine de la supraconductivité dans le titanate de strontium est toujours sujette a
controverse, néanmoins le comportement particulier de ses propriétés diélectriques et des
uctuations quantiques associées sont priori un ingrédient essentiel pour I'établissement
de la supraconductivité [2,[63,[118]. Il semble donc pertinent de supposer que les HMC
déclenchent la supraconductivité dans ces interfaces, les LMC seuls ne pouvant étre supra-
conducteurs pour une ou plusieurs raisons. Parmi celles-ci, la supraconductivité pourrait
étre supprimée par le désordre a l'interface par un mécanisme de type Finkel'shtein comme
présenté plus haut. D'autres part, la chute drastique de la constante diélectrique due aux
champs a l'interface pourrait également étre un facteur limitant la supraconductivité des
LMC.

Ce lien entre supraconductivité et porteurs mobiles pose néanmoins la question de la
cohabitation spatiale de deux uides électroniques dont I'un devient supraconducteur. En
particulier la question est de savoir si tous les électrons (LMC et HMC) condensent dans
la phase super uide ou si les deux uides se comportent comme des canaux distincts.

Selon Capraraet al. [20] un couplage in nitésimal (dans I'espace réciproque) entre
deux bandes supraconductrices de di érentes températures critiques sut a induire la
condensation des porteurs des deux bandes a la température critique la plus haute. Ainsi,
méme si la température critique des LMC est nulle, un couplage avec la ou les bandes des
HMC devrait leur permettre de condenser jusqu'a la température critique des HMC.

Les mesures de densité super uide des interfacdsaTiO 3/ SrTiO 3, a priori nécessaire
pour répondre a cette question, ne sont pas accessibles actuellement. Néanmoins une me-
sure de densité superuide a linterface LaAlO 3/ SrTiO3 (gure extraite de [12])
montre que la densité super uide est de l'ordre de 10 cm 2, ce qui serait plus en
accord avec le scénario ou seul les HMC sont supraconducteurs. Remarquons que cette
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Figure 4.14 Température critique (a) et densité superuide (b) d'une interface
LaAlO 3/ SrTiO3 en fonction de la tension de grille a l'arriere du substrat. Figure ré-
imprimée d'aprés Bert et al. [12]. American Physical Society, Copyright 2012.

mesure directe du condensat super uide dant.aAlO 3/ SrTiO 3 est en remarquable accord
avec nos mesures de la densité de HMC dans I'état normal de l'interfadeaTiO 3/ SrTiO 3.
Les deux densités sont en e et du méme ordre de grandeur, représentant une partie mino-
ritaire (environ un dixiéme) de la densité totale mesurée, et leur variation quasi-linéaire
en fonction de la tension de grille est similaire dans les deux interfaces.
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4.3 Transition de phase quantique supraconducteur-isolant
et comportement critique

Nous avons montré que la supraconductivité a l'interfaceLaTiO 3/ SrTiO3 peut étre
contrblée par deux parameétres extérieurs : le champ magnétique, et le potentiel électro-
statique de I'électrode de grille. Dans les deux cas, le paramétre de contréle peut changer
I'état fondamental supraconducteur en un état de type isolant @R=@T €) et ce a des
températures quasi-nulles. Les transitions de phases quantiques sont des transitions de
phase a température nulle qui ne sont pas contrblées par les uctuations thermiques des
di érentes grandeurs, comme c'est le cas dans les transitions de phases classiques, mais par
les uctuations quantiques d'un des termes de I'Hamiltonien du systeme. Une signature
particuliére de ces transitions supraconducteur-isolant (SIT) est I'existence d'un point cri-
tique quantique & une certaine valeur du paramétre de controle, pour laquelle la résistance
devient indépendante de la température proche dd =0.

Figure 4.15 Gauche : Résistance en fonction de la température pour I'échantillon LTO-
15ucA aVs = +80 V (pour cette séquence de mesure, la tension maximale de polarisation
a été de +100 V) a di érents champs magnétiques (de 0 & 300 mT par pas de 10 mT).
Droite : mémes données tracées en fonction du champ magnétique pour di érentes valeurs
de la température (de 100 & 200 mK par pas de 5 mK). Un point de croisement apparait
aB =0:185T.

La gure £.I5/montre qu'un point de croisement en champ magnétique apparait dans
les mesures de résistance en fonction du champ et de la température, indiquant la présence
d'un point critiqgue quantique, et ainsi la possibilité d'étudier cette transition dans le cadre
des transitions de phases quantiques.
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4.3.1 Les transitions de phase quantique

Dans les transitions de phase quantique 112, 45], la dimensionnalité e ective du sys-
téeme, c'est-a-dire la dimension de I'espace ou ont lieu les corrélations de uctuations, est
supérieure a sa dimensionnalité spatiale, la (ou les) dimension(s) supplémentaire(s) étant
des dimensions temporelles imaginair@ Pres de la transition la longueur de corrélation
des uctuations diverge comme /j K K¢j , K¢ étant la valeur du paramétre de
contréle K au point critique et  I'exposant associé. La longueur de corrélation dynamique
(i.e. : dans la dimension temporelle) diverge prés de la transition comme / %, z dé-
pendant principalement de la portée des interactions et donnant la dimension e ective du
systémed + z, ou d est sa dimensionnalité spatiale ( gure[4.16). Par exemplez=1 pour
des interactions a longues portées comme l'interaction Coulombienrige[b4]. Les exposants
critiqgues et z ne dépendenta priori que de certains parametres macroscopiques du sys-
téeme (dimension, symétrie, portée des interactions,...) dé nissant la classe d'universalité
de la transition, et non des mécanismes microscopiques mis en jeu. Ainsi, la longueur de
cohérence des uctuations d'un systéme bi-dimensionnel avec des interactions longues por-
tées divergera au point critique a température nulle avec les exposants de son équivalent
classique tri-dimensionnel.

Figure 4.16 Diagramme de phase schématique d'une transition de phase quantique. Le
parametre K contrble le passage de la phase ordonnée, a la phase désordonnée. Pour
tout K < K ¢, la transition de phase classique a température nie a les caractéristiques
d'une transition en dimension d. Au point critique quantique K = K¢, la transition a les
caractéristiques de la dimensiord + z, z étant I'exposant critique dynamique.

A température nie, la longueur de la dimension temporelle imaginaireL est limitée
par les uctuations thermiques a une longueur (temporelle)~=kg T. Ainsi la dimension du
systeme n'estd+ z qu'a température strictement nulle, et d pour toute température T > 0.
Néanmoins, le systéme n'explore son espace de phase qu'a I'échelle de ses longueurs de

2. au sens des nombres complexes
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corrélations et , etdonc ne se rend compte de la taille nie de la dimension temporelle

que lorsque > ~=kgT. Il est alors possible d'inférer le comportement a température nulle

par une étude de renormalisation de taille nie aux températures accessibles expérimen-

talement. Les observables du systéme comme la résistance prennent ainsi la forme :
R(T;K) _ - (K Kg¢)

re TF TrE (4.17)

ou F est une fonction non universelle bi-valuée telle qué (0) = 1.

Figure 4.17 lllustration de la procédure de renormalisation utilisée pour extraire les
exposants critiques.a : Résistance normalisée en fonction de I'écart au point critiqueK ¢

a la température la plus bassely et une deuxiéme températureT; > T o. La couleur rouge
est du c6té ordonné du point critique, et la couleur verte du coté désordonné. b :
Mémes données avec l'abscisse contractée par le coe ciettdépendant de la température.
Par dé nition t(Tp) = 1, et t(T1) est optimisé pour maximiser le recouvrement des deux
courbes (la valeur est donnée a titre indicatif).c : Les résultats sont en général a chés sur
une abscisse logarithmique en valeur absolue de I'écart au point critique. Les exposants
critiques sont donnés par le comportement de en fonction deT.

Une des procédures utilisée pour déduire le produit des exposants critiques des me-
sures expérimentales consiste a réécrire I'équatioh (4./17) €R(T;K) = RcG((K Kc)t)
et a considérert comme un paramétre ajustable a chaque température. En pratique, I'abs-
cisse en(K Kc¢) de chaque courbeR(T;K) & T xé (gure 4.17.p) est contractée par le
coe cient t pour se rapprocher au maximum de la courbe a la température la plus bas3g
(gure b). La renormalisation permet alors de retrouverz si le paramétret présente
bien la dépendance attendue ert = (T=Ty) 2, ce qui conrme la validité du modele
de renormalisation. Cette procédure a pour avantage d'e ectuer la renormalisation sans
connaitre a l'avance les exposants critiques.
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4.3.2 Application a la transition en champ magnétique.

Tensions de grille positives

Figure 4.18 Renormalisation des données de la guré¢ 4.15 pou¥ = +80 V autour de
B =0:185T. Encart : comportement en loi de puissance du parameétre de renormalisation
t avec la température.

La gure £.18montre le résultat de cette procédure appliquée aux données de la gure
[4.15 autour du point de croisementB . Les points expérimentaux se superposent sur une
méme courbe bi-valuée, la branche du bas représentant le c6té supraconductel® € B )
et la branche du haut le c6té isolant 8 > B ). Le comportement du paramétret permet
d'extraire le produit z = 0:66 dans la plage de température considérée (100 a 200 mK).

Cette valeur est proche des résultats expérimentaux mesurés sur di érents Ims supra-
conducteurs comme le bismuth amorphel[74] ou NbSL[5]. Elle est également proche des
exposants théoriques du modeél&XY propre en dimension (2+1) avecz=1 et = 2/3 [6Y].

Le modeéleXY est un modele de vecteurs unitaires couplés, présentant une transition entre
la phase ordonnée dans laquelle tous les vecteurs ont la méme orientation, et la phase désor-
donnée, ou l'orientation de chaque vecteur n'a pas d'ordre a longue po'gtée. En deux dimen-
sions, ce modele peut étre décrit par un Hamiltonien minimaH = J ;5 coy i )
ou<i;j> représente la somme sur les premiers voisins, etl'angle (ou phase) de chaque
vecteur dans le plan. Ce modéle est typigue des transitions BKT et est analogue aux tran-
sitions supraconductrices en 2D, l'angle de chaque vecteur étant I'équivalent de la phase du
parametre d'ordre supraconducteur. |l n‘est donca priori pas aberrant de voir apparaitre
ces exposants dans le cas d'une transition supraconducteur-isolant.

Néanmoins, dans les hétéro-structures étudiées ici, ce résultat peut apparaitre singu-
lier, car si I'exposant dynamique est en général toujours considéré égal a 1 a cause de la
portée des interactions Coulombiennes[54,1%, 45], la valeur deva a lI'encontre du critére
de Harris [49,[34[33]. Ce critere énonce de maniére trés générale que pour une transition de
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phase dans un milieu inhomogéne I'exposant critique est lié a la dimensionnalité spatiale

par larelatond 2 0, ce qui imposerait donc ici 1. Cet exposant anormalement
bas semble indiquer que du point de vue des uctuations de supraconductivité associées
au champ magnétique le systéme apparait propre dans cette plage de température, alors
gue les mesures de résistances et les modeles de supraconductivité a champ nul semblent
plutét indiquer que le systéme est inhomogéne.

Cet élément pourrait expliquer la plage restreinte de température permettant d'e ec-
tuer la renormalisation. En e et, la renormalisation présentée dans la gure[4.18 n'est
possible que dans une gamme de température supérieure a 100 mK, haute par rapport
aux gammes de températures mesurées (jusqu'a 40 mK). La gure 4.19 montre les données
de la gure @.15 aux plus basses températures. La courbe mesuréeBa= B montre bien
le plateau entre 100 et 200 mK permettant l'analyse de renormalisation présentée dans la
gure .18 mais chute en dessous de 100 mK, interrompant le plateau. Un deuxiéme point
de croisement apparait néanmoins aux températures plus basses pour un charBp > B
qui marque la derniére trace de supraconductivité en fonction du champ.

Figure 4.19 Gauche : Zoom des données de résistance en fonction de la température de
la gure La ligne horizontale pointillée marque le plateau de résistance permettant
la renormalisation présentée plus haut. Droite : mémes données tracées en fonction du
champ magnétique a di érentes températures (de 40 a 70 mK par pas de 1 mK). Un point
de croisement apparait aBc =0.235T > B

Ce deuxiéme point de croisement permet également d'e ectuer une analyse de renor-
malisation ( gure 4.20). La plage de température révélant ce comportement est trés réduite
car elle est limitée a basse température par la puissance du cryostat utilisé, et & haute
température par la transition vers le comportement décrit plus haut autour deB . Néan-
moins, cette analyse permet d'extraire le produit des exposants critiqueg = 1:5 avec
une marge d'erreur de 0:3. Comme énoncé précédemment, l'exposant dynamique est
priori toujours z = 1, ce qui donne une exposant critique > 1, en accord avec le critére
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de Harris.

Figure 4.20 Renormalisation des données de la guré¢ 4.19 pou¥g = +80 V autour de
Bc =0:235T dans la plage de température 0.04 a 0.07 K. Encart : comportement en loi
de puissance du paramétre de renormalisation avec la température.

Un tel comportement de transition double a deux champs critiques a été mis en évi-
dence a toutes les tensions de grilles entre +100 V et +0 V, avec des exposants critiques
similaires. Le comportement & tension de grille négative est Iégérement di érent, comme
décrit ci-apres.

Tensions de grille négatives

Lorsque la tension de grille est mise & une valeur négative il n'y a plus qu'un seul
champ critiqgue B¢ créant un plateau de résistance jusqu'aux plus basses températures,
comme le montre la gure[4.2]1 pourVg = 15V.

Ce plateau de résistance permet de faire une analyse de renormalisation depuis les plus
basses températures (gur). Néanmoins, le paramétre de renormalisatianne suit
pas une simple loi de puissance en fonction de la température. Comme le montre la gure
a), il est possible de mettre en évidence deux régimes de loi de puissance en fonction
de la température :

le régime haute température entre 70 et 120 mK donne un produit d'exposants

critiques autour de 2/3, cohérent avec le modeleXY en limite propre. Par analogie

au cas présenté plus haut &/ = +80 V, nous appellerons le champ critique dans
cette plage de températureB

le régime basse température entre 40 et 60 mK donne un produit d'exposants cri-
tigues autour de 1.4, cohérent avec le critére de Harris.
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Figure 4.21 Gauche : Résistance en fonction de la température a di érents champs
magnétiques aVg = 15V. Il n'y a qu'un seul point de croisement jusqu'au plus basses
températures. L'encart présente un zoom des mémes mesures. Droite : mémes données
tracées en fonction du champ magnétique a di érentes températures.

Figure 4.22 Analyse de renormalisation des données de la gurl\i@ = 15V.a)
comportement du paramétre de renormalisationt en fonction de la température, montrant
deux lois de puissance. b) Renormalisation dans la plage de température haute (70 a
120 mK). ¢) Renormalisation dans la plage de température basse (40 a 60 mK).
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Comme pour les exposants trouvés aux tensions de grille positives, la plage de tempéra-
ture utilisée dans l'analyse de renormalisation est assez restreinte, mais permet néanmoins
de distinguer clairement les deux régimes. Ce comportement a été observé pour les tensions
de grille de -30 Va0 V.

Diagramme de phase des champs critiques

La gure #.23]montre les mesures d8 et B¢ en fonction de la tension de grille. Deux
régimes apparaissent :

Région | : pour Vg < 10V, il n'y a qu'un seul champ magnétique B = B¢ jus-
gu'aux plus basses températures.

Région Il : Pour Vg > 10V, il est possible de distinguer deux champs critiques
di érents en fonction de la température. Le champ critique haute température B
est quasi-indépendant de la tension de grille et prend la valeuB4 = 185 mT.

Figure 4.23 Champs critiquesB et B¢ en fonction de la tension de grille et comparai-
son avec la température de transitionT¢. Deux régions sont mises en évidence : polfg

< 10V il n'y a qu'un seul champ critique, alors qu'il y a deux champs critiques distincts
pour Vg > 10V.

Il est intéressant de noter ici que le champ critigueB¢ suit la méme tendance envg
gue la température critique T¢ (prise ici a la température de chute de 10% de résistance),
ce qui indique que les deux grandeurs sont intrinséquement liées.

Les exposants critiques extraits des procédures de renormalisation sont reportés dans
la gure Dans toute la gamme de tension, il est possible de trouver une plage hau-
te température (100 mK) dans laquelle les exposants critiques sont en accord avec le
modele XY en limite propre, et une plage de température plus basse ( 60 mK) avec
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des exposants critiques en accord avec un modeéle en limite désordonnée selon le critere de
Harris.

Figure 4.24 Exposants critiques issus des renormalisations en limite désordonnée a basse

température autour de B¢ (en rouge) et a haute température en limite propre autour de
B (en noir).

Les exposants extraits en limite désordonnée prennent des valeurs comprises entre

z =1:4 et 2.3 avec une certaine indétermination due a la faible gamme de température
accessible (gure[4.2%). Notons que des exposants 1.3 et 2.3 ne sont pas étrangers aux
transitions de phase supraconducteur-isolant. En e et, Steineret al. [114] ont classi é
les transitions quantiques mesurées dans plusieurs Ims supraconducteurs désordonnés de
maniére homogéne (InOx, et MoGe) :

Dans la limite de faible désordre, c'est-a-direRs < R q (Rq = h=(2€)? est le quan-

tum de résistance pour des porteurs de chargge), le champ critique de la transition

est proche du champ critiqgue du systeme tri-dimensionnel, et les exposants critiques

donnent z 4=3 ce qui est cohérent avec les exposants de la percolation classique
(z=1et =4=3).

Dans la limite de désordre fort, c'est-a-dire Rs  Rq, le champ critique est forte-
ment diminué par rapport a la limite 3D, et les exposants critiquesz 7=3 sont
cohérent avec la transition de percolation quantique ¢ =1 et =7=3).

Selon leur analyse, ces deux limites correspondent respectivement aux modéles de tran-
sitions fermioniques et bosoniques.

Dans les modéles fermionigues, les paires de Cooper sont brisées a la transition, et la
physique de I'état isolant est reliée aux électrons seuls. L'état désordonné est faiblement
isolant et peut-étre un métal localisé.

Dans le modéle bosonique, les paires de Cooper sont toujours liées dans I'état isolant,
mais sont localisée dans une matrice de vorteX[34]. La dualité entre I'état de bosons loca-
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lisés dans la phase isolante et I'état de vortex localisés dans la phase super uide est une
des particularités de ce modeéle qui devrait imposer une valeur universelle a la résistance
critique egale aRq [33].

D'aprés les valeurs des résistances critiques observées ddreTiO 3/ SrTiO3, ce sys-
téme rentre a priori dans la catégorie des transitions fermionigues. Néanmoins, les valeurs
disparates des exposants critiques dans la limite basse température ne concordent pas com-
pletement avec les exposants de la percolation classique. De plus, ces théaories ne prévoient
d'aucune maniére I'existence d'une double transition avec plusieurs régimes critiques.

Scénario de aques supraconductrices

Pour expliquer I'existence des deux champs critiques ainsi que les di érents exposants
critiques en fonction de la température, nous avons modélisé le gaz d'électrons par un
réseau de aques supraconductrices couplées par un métal normal localisé, comme repré-
senté schématiquement sur la gurd 4.25. Ce modéle et son analyse sont largement basés
sur les travaux de Feigel'mannet al.[31] et Spivak et al.[113].

Figure 4.25 Représentation schématique des aques supraconductrices (en bleu) cou-
plées par le gaz d'électrons (en jaune). La taille typique des aques edty.

Compte tenu des résultats montrés au chapitre 4.2, nous transposons ce modele a
l'interface LaTiO 3/ SrTiO3 en supposant I'existence de aques supraconductrices de taille
mésoscopique. 4 constituées des porteurs de haute mobilité décrits précédemment. En ef-
fet, ces porteurs ayant une faible densité, ils sont plus sensibles aux variations de densités.
Ceci est en accord avec les récentes mesures locales de supraconductivité inhomogenes dans
les interfacesLaAlO 3/ SrTiO 3 [11]. Les aques sont couplées par e et de proximité par les
parties métalliques du gaz, c'est-a-dire les porteurs de faibles mobilité prés de l'interface.

La supraconductivité étant bi-dimensionnelle, elle est décrite par la physique du modele
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XY .

Les études théoriques de ce type de modéle montrent qu'il peut y avoir une transi-
tion supraconducteur-métal localisé avec des caractéristiques particuliéres. Notamment,
le champ critique de la supraconductivité est proportionnel a la température critique[31],
comme nous l'avons fait remarquer plus haut dans la guré¢ 4.213. Il faut également noter que
dans ce modele, le parametre essentiel qui régle le couplage inter- agues, et donc la phy-
sique associée a la transition supraconductrice, est la conductivité du gaz d'électrons[113].
Deux régimes de couplage se dégagent de ces études :

En régime de couplage fort (grande conductivité), chaque aque peut développer

localement de la supraconductivité, et de fait, avoir son propre champ critique. Le

couplage inter- aques renforce la supraconductivité du réseau de aques et le champ
critiqgue du systéme entier est plus grand que celui d'une aque. Ce régime corres-
pond a la région Il de la gure 4.23. Dans ce régime, le comportement du champ
critique avec la conductivité du gaz est de la formeBc = Bc2(0)(1+ G é:“).

En régime de couplage faible (faible conductivité), les uctuations a l'intérieur d'une
aque sont trop importantes pour pouvoir développer une supraconductivité locale.
Néanmoins, le couplage permet de développer la supraconductivité du réseau. Il n'y
a alors qu'un seul champ critique. Ce régime correspond a la région | de la gure
[4.23. Dans ce régime le comportement du champ critique avec la conductivité du
gaz est de la formeBc = Bc2(0)(1 + G g).

Notons qu'en régime de couplage fort, le champ critique intra - aque est lié a la taille mé-
soscopique des aques. Dans le modélY que nous considérons ici, la supraconductivité
est détruite par le déphasage du parametre d'ordre sur la aque. Une estimation simple
de cette taille peut étre réalisée en considérant que la supraconductivité d'une aque est
détruite lorsqu'un quantum de ux y pénetre, déphasant ainsi le parameétre d'ordre de2 .
Cette estimation donneLy 100 nm ce qui est plus grand que la longueur de cohérence
supraconductrice (cf chapitre 4.1).

Ce modele prévoit également que le champ critique de la supraconductivité se comporte
di éremment dans les deux régimes : en couplage fort, I'expression du champ critique est
de la formeB¢ = Bc2(0)(1+ G ?4) ; alors qu'en couplage faibleBc = B¢c2(0)(1+ G s).
Ce passage d'une loi linéaire a une loi de puissance est remarquablement véri é dans nos
mesures, comme le montre la gurd 4.26, ce qui est une forte indication de la présence de
ce mécanisme dans ces interfaces.

Nous pouvons également interpréter le comportement en température des exposants
critiques. En e et, dans une transition de phase quantique, la longueur de corrélation
temporelle des uctuations quantiques est coupée a température nie par les uctuations
thermiques, ce qui donne le comportement de renormalisation. La longueur de corrélation
spatiale étant liée a la longueur de cohérence temporelle par/ Z, il existe une longueur
spatiale L / T 172, dite de déphasage , limitant la cohérence spatiale en température
[112].

La dépendance en température dd. est représentée schématiquement sur la gure
(z =1). Cette dépendance introduit naturellement deux plages de températures par
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Figure 4.26 Champ critique B¢ en fonction de la conductivité du gaz. Les lignes
pointillées montrent les lois de puissance d'exposant 1 et 1/4 correspondant respectivement
aux couplages faible et fort.

Figure 4.27 Représentation schématique du comportement en température de la lon-
gueur de déphasagé. par rapport a la taille des aques supraconductricesL 4.

comparaison avec la taille typique des aques supraconductriceky :

Au-dessus d'une certaine température Tg, L < L 4 et la longueur de corrélation
des uctuations quantiques est con née dans les aques. Le systéme apparait alors
homogéne du point de vue des uctuations et = 2=3 correspond a la limite propre
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du modele XY .

En dessous de la températureTy, les corrélations quantiques s'étendent sur plusieurs
aques supraconductrices. Le systéme apparait donc inhomogéne, et> 1 comme
attendu pour un systeme désordonné au sens du critere de Harris.

Notons ici que la transition quantique vue a haute température autour deB n'est pas
une transition quantique au sens strict du terme. Néanmoins, I'analyse de renormalisation
montre que les uctuations sont cohérentes avec un point critique quantique a tempéra-
ture nulle, lequel pourrait donner lieu a une vraie transition si le systéme apparaissait
homogeéne jusqu'a basse température.

L'analyse du comportement critique de la transition supraconducteur-isolant induite
par le champ magnétique nous a donc permis d'établir que le gaz d'électrons a l'interface
LaTiO 3/ SrTiO3 pouvait étre modélisé par des aques supraconductrices mésoscopigues
couplées. Celui-ci présente également une transition de |'état supraconducteur a I'état iso-
lant en fonction d'un autre paramétre : la tension de grille, qui sera I'objet du paragraphe
suivant.
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4.3.3 Transition quantique induite par la tension de grille.

La tension de grille permet également de changer I'état fondamental supraconducteur
en un état isolant (ou métal localisé). La gure[4.28 présente les mesures décrites plus haut
(chapitre 4.2, la tension maximale de polarisation de la grille est de 200 V dans cette série
de mesure), en focalisant sur la transition. L'encart montre qu'un point de croisement ap-
parait a Vg = 155V ce qui permeta priori d'analyser ces données par renormalisation
de taille nie comme dans le cas de la transition magnétique.

Figure 4.28 Résistance en fonction de la température a di érentes tensions de grille.
Encart : mémes données a chées en fonction de la tension de grille a di érentes tempéra-
tures.

La méme procédure a donc été appliquée a la transition en fonction de la tension de
grille. La gure £.29] montre le résultat de la procédure pour la gamme de température
100 mK a 150 mK. Remarquons que la gamme de température est assez restreinte et que,
contrairement au champ magnétique, la tension de grille change considérablement la ré-
sistance haute température du gaz d'électrons, ce qui limite fortement le recouvrement en
température des données a di érentes tensions de grilles. D'autre part, la température mi-
nimale a partir de laquelle I'analyse est applicable est assez élevée par rapport a la gamme
de mesure accessible. De plus, contrairement a la renormalisation haute température en
champ magnétique, les exposants critiques trouves ici sort 1.6 (au lieu de 2/3), et
nous n'avons pas trouvé de plage basse température permettant une renormalisation avec
des exposants di érents, comme cela avait été le cas en champ magnétique.

Ce résultat peut apparaitre surprenant, notamment parce que les exposants critiques en
champ magnétique et en tension de grille sont di érents. En e et, des mesures sur des Ims
de bismuth amorphes [[45] ont montré les mémes exposants en champ magnétique et en
densité de porteurs (contr6lée par la tension de grille) autour de 2=3, résultat attendu
pour la transition (2+1)D XY , les deux transitions appartenant a la méme classe d'uni-
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Figure 4.29 Renormalisation des mesures de la gurd 4.28 autour du pointVg =
155 V. Encart : loi de puissance du parameétre de renormalisation en fonction de la
température.

versalité. Notons par ailleurs que la renormalisation présentée ici est faite en tension de
grille et non en nombre de porteurs. Le résultat obtenu dans les interfacelsaTiO 3/ SrTiO 3
semble donc montrer que les actions du champ magnétique et de la tension de grille sont
su samment di érentes pour que les deux transitions supraconducteur-isolant n‘appar-
tiennent pas a la méme classe d'universalité.

L'action de la tension de grille est double : elle contrdle la densité totale de porteurs
par e et capacitif, mais également la densité et la mobilité des HMC (ces deux derniéres
étant intrinséquement liées) par la courbure de bande. Or, nous avons montré plus haut
gue la supraconductivité est liée a I'apparition des HMC aux tensions de grille positives.
Nous allons développer ci-aprés des indices permettant de s'orienter vers une transition
contrblée par les uctuations de densité de HMC plutét que par les uctuations supracon-
ductrices.

Rappelons tout d'abord qu'a I'approche de la transition supraconducteur - isolant,
les transitions supraconductrices deviennent incomplétes. En e et, aux tensions de grilles
proches de la transition, la résistance reste nie méme aux plus basses températures ( gure
), ce qui peut s'interpréter en terme de percolation d'Tlots supraconducteurs dans une
matrice résistive. Ceci nous améne a considérer une seéparation de phase a basse tempéra-
ture entre des régions ou la densité de HMC est su sante pour établir la supraconductivité
et des régions non-supraconductrices. L'observation d'un exposant = 1:6 (en considérant
z =1 comme précédemment) qui ne correspond pas aux valeurs habituelles des modéles
de percolations classiques (= 4=3) ou quantiques ( = 7=3) est surprenante. Nous avons
donc envisageé la possibilité que les uctuations dominantes soient les uctuations de den-
sité, et non celles du parameétre d'ordre supraconducteur. Nous nous sommes donc tournés
vers une analogie avec la séparation liquide-gaz. Dans ces systemes, la séparation de phase
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est supposée avoir un comportement critique régie par les uctuations de densité, dont
la dynamique a courte portée imposez = 3 [108]. L'idée est donc que les uctuations de
densité dé nissent un paysage de densité dynamique dans lequel se développe la supra-
conductivité. Le comportement dynamique des uctuations supraconductrices serait alors
enveloppé par la dynamique des uctuations de densité, ce qui lui donne l'exposant
critique apparent z = 3. D'aprés la théorie des transitions de phase quantique, la dimen-
sion e ective du systeme est donad + z = 5, ce qui est supérieur a la dimension critique
bassedc = 4 au dela de laquelle le modele de champ moyen est supposé exact. L'expo-
sant critique de la longueur de corrélation serait donc I'exposant de champ moyen = 1=2

ce qui est en trés bon accord avec les exposants mesurés plus hautzde= 1:6 ( gure 4.29).

Le comportement critigue présent dans ce modeéle est alors intrinséquement haute
température et les uctuations s'éteignent & mesure que la séparation de phase s'établit,
ce qui expligue que le comportement de renormalisation ne se voit qu'au-dessus de 100 mK.

Notons que I'exposant critigue dynamiquez = 3 n'est a priori pas physiquement pos-
sible dans les uides chargés, a cause des interactions Coulombiennes a longue portée qui
imposentz =1 [54]. Cependant, la supraconductivité étant intrinséquement liée aux HMC
et non a la densité totale de porteurs, la dynamique des uctuations de densité de HMC
n'est pas obligatoirement soumise aux interactions Coulombiennes. En e et, il est possible
de faire uctuer spatialement la densité de HMC et de LMC tout en gardant une densité
totale (HMC+LMC) homogene, en particulier au seuil d'apparition des HMC. Ceux-ci
étant crées par la courbure de bande, de légéres variations spatiales de la forme du poten-
tiel pourraient, a densité constante, moduler la densité et mobilité des HMC. Une origine
possible de ces variations locales de courbure de bande pourrait venir des uctuations
guantigues intrinséques aSrTiO3 qui sont responsables du comportement particulier de
sa constante diélectrique.

Cette théorie est a I'heure actuelle toujours en développement, et devrait potentielle-
ment pouvoir se raccorder aux transitions en champ magnétique.

Conclusions sur la supraconductivité

Dans ce chapitre nous avons montré que le gaz d'électrons a l'interfadeaTiO 3/ SrTiO 3
est un supraconducteur bi-dimensionnel. Néanmoins, la plage de température présentant
les uctuations de phases caractéristiques des transitions 2D est réduite a cause des inho-
mogénéités du systeme.

L'analyse du comportement de la supraconductivité avec la tension de grille a en e et
montré que celle-ci est intrinséquement liée a la faible densité de porteurs de haute mo-
bilité qui apparait au bord du puits quantique con nant le gaz, ces derniers étant plus
sensibles aux variations de densité. De trés récentes mesures de susceptibilité locale dans
la phase supraconductrice d'interfaced.aAlO 3/ SrTiO3 sont parfaitement en accord avec
ces conclusions [11,712].

De plus l'analyse de la transition supraconducteur-isolant induite par champ ma-
gnétique est en accord avec un modéle de aques supraconductrices couplées développé
récemment{113].

L'analyse de la transition induite par la tension de grille devrait se poursuivre prochai-
nement et révéler la nature des uctuations dans cette partie du diagramme de phase.
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Chapitre 5

Couplage Spin-Orbite

Les propriétés de couplage spin-orbite aux interfaces d'oxydes font parties des intéréts
majeurs pour ces systemes. En e et, la possibilité de contrler de maniére cohérente le ux
de spins dans un dispositif équivalent a un transistor a e et de champ est I'une des prin-
cipales alternatives au contréle de ux de charge utilisé actuellement. Cette électronique
de spin (ou spintronique) a base d'oxydes est une candidate privilégiée pour remplacer
I'électronique conventionnelle a base de semi-conducteurs.

Ce chapitre est consacré a I'étude des e ets de cohérence quantique sur les propriétés de
transport et magnéto-transport du gaz a basse température. Ces mesures montrent |'exis-
tence d'un fort couplage spin-orbite dans ces interfaces, contr6lable par la tension de grille.

5.1 Localisation faible

5.1.1 Rupture du comportement semi-classique a basse température

La localisation faible est un phénoméne d'interférences quantiques qui se manifeste
dans les systémes métalliques aux basses températures. Sa conséquence la plus directe
s'observe sur le comportement de la résistivité en fonction de la température. Les sys-
témes métalliques sont usuellement caractérisés par une dérivée positive de la résistance
par rapport a la température, celle-ci s'expliquant par la diminution du nombre de centres
de diusion et des collisions quand la température diminue. Cependant, en fonction du
désordre et de la dimensionnalité, certains systemes métalliques présentent aux basses
températures une dérivée@ R=@mégative, comme illustré dans la gure[5.1, qui n'est pas
imputable a une augmentation des collisions.

5.1.2 Interférences quantiques et rétro-di usion

Ce comportement est di a la nature quantique des électrons dans le cristal. En e et,
les électrons en tant qu'objets quantiques sont décrits par des fonctions d'ondes gu'il est
possible de faire interférer. Dans le cas classique, la probabilitéd/y;, y d'un électron de
di user d'un point M a un point N par des collisions élastiques est la somme du carré des
amplitudes de probabilité de chaque chemin de di usion menant deM a N . En revanche,
dans le cas quantique, la méme probabilité se calcule en prenant le carré de la somme des
amplitudes, comme décrit par les équations suivante$ [43] :
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Figure 5.1 Mesure de la résistivité de I'échantillon LTO-15ucAxx en fonction de la tem-
pérature. Aux basses températures les corrections de localisation s'ajoutent au comporte-
ment métallique classique visible & haute température, donnant ainsi une pente négative
pour T proche de zéro.

X

jAij? Classique -
X .
S A Quantique

Dans le cas quantique, la diversité des chemins et des phases pour aller d'un point a
un autre annule la plupart des termes croisés de la somme, revenant ainsi au cas classique.
Néanmoins, dans le cas particulier ooM = N, chaque chemin forme une boucle gu'il est
possible de parcourir dans les deux sens (Figufe 5.2). Ces deux chemins distincts ont la
méme géomeétrie et donc le méme déphasage. Le terme croisé correspondant s'ajoute donc
constructivement a la probabilité de retourner au méme point. Ce phénoméne de rétro-
di usion cohérente est a l'origine de la localisation faible d'Anderson : chaque électron
ayant une probabilité plus importante de revenir & son point de départ, la mobilité (et
donc la conductivité) s'en trouve diminuée.

5.1.3 Comportement en température

Ce phénoméne d'interférence n'est possible que lorsque les collisions sont élastiques.
En e et, les collisions inélastiques introduisent des déphasages entre les deux chemins
empruntant la méme boucle. Ces deux chemins ne peuvent donc plus interférer constructi-
vement. La théorie de groupe de renormalisation ainsi que la dépendance en température
du temps de diusion inélastique / T P (p dépendant du mécanisme de collision in-
élastique) donnent la dépendance en température de la correction de localisation faible en
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Figure 5.2 Schéma illustrant les deux sens de rotation d'une boucle de di usion inter-
férant dans le mécanisme de localisation faible.

fonction de la dimensionnalité du systeme[[67] :

e _ _
(T)= ot TP
T
(T)= ot geiln T (5.2)
o(T)= o ﬁT p=2

Nous avons mesuré la résistance de I'échantillon LTO-15ucAxx jusqu'a trés basse tem-
pérature sous un champ magnétique su sant pour détruire la supraconductivité (260 mT).
La gure 5.3]montre que la correction de localisation est logarithmique en température, ce
qui con rme le caractére bi-dimensionnel du transport électronique dans ces échantillons.
Le coe cient p=1 extrait de cette mesure montre de plus que le mécanisme de di usion
inélastique est l'interaction électron-électron, comme attendu dans les systémes 2D en li-
mite sale [67].

5.2 Magneto-transport

5.2.1 Magnétorésistance des métaux

Avant d'étudier I'e et du champ magnétique sur les corrections quantiques de la loca-
lisation faible, nous allons ici rappeler la variation de la résistance des métaux sous champ
magnétique.

Prenons l'approche semi-classique d'un gaz d'électrons mis en mouvement par l'action
d'un champ électrique[111,7/2]. Au premier ordre l'application d'un champ magnétique
perpendiculaire a la vitesse de dérive des électrons va créer une tension perpendiculaire
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Figure 5.3 Mesure de la conductivité de I'échantillon LTO-15ucAxx en fonction de
la température. La courbe rouge est un ajustement par le modéle de localisation faible
en 2D de I'équation (5.2) avecp = 0:97 proche de la valeur attendue pour l'interaction
électron-électron en limite sale p = 1).Un champ magnétique de 260 mT a été appliqué
pour supprimer la supraconductivité.

au courant et au champ magnétique : c'est I'e et Hall.
La correction de la résistance longitudinale, appelée magnétorésistance, est du deuxiéme
ordre ene B=m et peut se mettre sous la forme :

R bB?
R _ 1+cB2 (5-3)

ou b et c dépendent des paramétres du gaz d'électrons (cf [111] formule (57)).

Cette théorie semble bien décrire le gaz d'électrons des interfacéaTiO 3/ SrTiO3 a
haute température lorsque celui-ci montre un comportement métallique a un seul type
de porteurs (cf chapitre 3). En e et, les mesures de magnétorésistance de la gur@A
montrent que celle-ci est bien quadratique & bas champ magnétique. De plus, cette gure
montre que la magnétorésistance normalisée est presque indépendante de la tension de
grille malgré le changement de résistance (de 1.58 ka +130 V a 2.17 k a -130 V). Ce
comportement correspond a la loi de Kohler[[72] qui prévoit que la variation de magné-
torésistance est une fonction du produit de la mobilité et de I'amplitude du champ,i.e. :

R=R = f (B ), ce qui est en accord avec le fait que la mobilité soit indépendante de la
tension de grille a haute température (cf chapitre 3).

Ce modéle de magnétorésistance est bien sir basé sur les modéles de gaz d'électrons
libres ou quasi-libres, et ne prennent donc pas en compte les corrections quantiques de
localisation décrites au sous-chapitre précédent, et dont le comportement en champ ma-
gnétique est décrit ci-apres.
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Figure 5.4 Mesure de la magnétorésistance de I'échantillon LTO-15ucAxx a 50 K pour
di érentes tensions de grilles. Le comportement est quadratique comme attendu pour
la magnétorésistance d'un métal a bas champ. L'amplitude de la magnétorésistance est
constante sur toute la plage de tension de grille ce qui est cohérent avec la loi de Kohler,
la mobilité étant indépendante de Vg a cette température.

5.2.2 Magnétorésistance en régime de localisation faible

La localisation faible dans les milieux bi-dimensionnels désordonnés présente un com-
portement caracteéristique vis-a-vis du champ magnétique. En e et, comme nous l'avons
décrit plus haut, la localisation faible est créée par linterférence des deux chemins de
chaque boucle de rétro-di usion. Lorsqu'un champ magnétiqueB est appliqué perpendi-
culairement au plan du systéme, il crée un déphasage entre les deux chemins parcourus en
sens opposés de =2 BS= g, ou S est la surface de la boucle et ¢ le quantum de ux.

A faible champ magnétique, le déphasage produit entre les chemins de chaque boucle est
faible et l'interférence de localisation est forte. En revanche, a mesure que le champ ma-
gnétique augmente, le déphasage des boucles devient non-négligeable et les interférences
s'estompent, diminuant la contribution de localisation a la conductivité. Ainsi, un champ
magnétique perpendiculaire donne une magnétorésistance négative caractéristique de la
localisation puisque la correction de localisation diminue. Le traitement rigoureux de la
correction de localisation sous champ magnétique est donné dans la limite di usive a bas
champ par la formule de Hikami, Larkin et Nagoaka [43] :

(B): }+ﬁ + }+Bi (54)

Go 2 B 2 B

ou est la fonction digamma, Gg = e2=2 2~ est le guantum de conductance, et les
champs magnétiques caractéristiques sorB; = ~=4eD ( étant le temps inter-collisions
élastiques) etB = ~=4eD ( étant le temps inter-collisions inélastiques). Notons que
dans cette formule, (B) représente la correction de localisation totale et non pas la
magnétoconductance. La valeur (0) est donc non nulle et représente la correction par
rapport a la conductivité sans correction quantique. La magnétoconductance est donc
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donnée par (B) O = (B) (0) ou (B) représente la conductance mesureée.

5.2.3 Inuence du couplage spin-orbite

Le modele présenté ci dessus n'est valide que pour des électrons dont le spin est gé. En
e et, l'interférence des deux chemins de boucles ne peut étre constructive que si I'électron
ne change pas de spin au cours de la boucle. Tout mécanisme ayant une action sur le spin
avec un temps caractéristique proche du temps de déphasage aura donc une in uence sur
le transport d'ou le nom de couplage spin-orbite[43].
Il existe deux mécanismes principaux de couplage spin-orbite pouvant intervenir dans
les systemes faiblement localisés. :
le couplage Elliot-Yafet décrit les retournements de spin dds aux interactions avec
les impuretés.
le couplage D'Yakonov-Perel' décrit la précession du spin dans les systéemes dépour-
vus de centre d'inversion.
Ce dernier est le plus important dans les systémes bi-dimensionnels a basse températurée[43].

D'une maniere générale, la nature intrinséquement relativiste du champ électroma-
gnétique impliqgue qu'un électron en mouvement dans un champ électromagnétique dans
le référentiel du laboratoire (E; B), est soumis a un champ électromagnétiqgue dans son
propre référentiel (E% B9 donné par les équations :

EIE): Ek
E9= (E+~v B

2= (& ) (5.5)
BT;J = Bk

BY= (B> ~ E=&)

ou les signek et ? réferent aux composantes Baralléles et perpendiculaires a la vitesse
v de I'électron dans le référentiel initial, et =1= 1 V2= est le facteur de dilatation
relativiste.

Ainsi un électron dans la limite de vitesse non-relativiste soumis uniqguement a un
champ électrigue dans le référentiel du laboratoire, est soumis a un champ magnétique
dans son propre référentiel, comme décrit schématiqguement dans la gurie §.5. L'interac-
tion de type Zeeman entre le spin de I'électron et le champ magnétique dans ce référentiel
induit donc un couplage entre son mouvement et son spin.

Ce mécanisme présent dans les niveaux électroniques des atomes (couplage n), peut
également étre observé dans les solides ne présentant pas de centre d'inversion. Le manque
de centre d'inversion peut avoir plusieurs origines : la symétrie de la maille cristalline peut
en étre dépourvue, c'est le mécanisme de type Dresselhaus ; ou il peut étre crée arti cielle-
ment dans des hétérostructures, c'est le mécanisme de type Rashba. Ce dernier introduit
un terme cinétique supplémentaire dans I'Hamiltonien de la forme[18] :

Hso= ( R) m (5.6)

ol représente les matrices de Paulik le quasi-vecteur d'ondes des électrons, &t, un
vecteur unitaire perpendiculaire a la surface. Le facteur représente la force du couplage
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Figure 5.5 Schéma illustrant la relation entre le champ électrique dans le référentiel du
laboratoire et le champ magnétiqgue dans le référentiel d'un électron en mouvement (cas
d'un électron non-relativiste).

spin-orbite et est proportionnel au champ électrique vu par les électrons.

Contrairement aux couplages conventionnels (ex : Zeeman), le couplage Rashba ne leve
pas la dégénérescence de la bande électronique en deux sous-bandes de"spin# séparées
en energie, mais sépare la bande selon le vecteur d'onde en deux sous-bandes dont le spin
est perpendiculaire a k , comme le montre la gure .

Qualitativement, I'e et du couplage spin-orbite sur les corrections quantiques de lo-
calisation est de modi er les motifs d'interférence de certaines boucles de rétro-di usion
a basse température, lorsque le temps de collisions inélastique devient plus grand que
le temps caractéristiqgue de retournement de spin di au couplage spin-orbite. Certaines
boucles étant ignorées, la correction de localisation est plus faible. Le comportement en
température de la résistance peut alors s'inverser, et la magnétorésistance a bas champ
magnétique peut changer de signe, d'ou la dénomination anti -localisation faible parfois
utilisée [43].

La forme de la magnétorésistance en présence de couplage spin-orbite est considérable-
ment plus complexe que celle de la localisation simple. Plusieurs formes mathématiques
ont été proposées dans les di érents régimes de di usion et pour les di érents types de
couplages [[4B/755,62]. Nous avons utilisé la forme proposée par Fukuyama et Maekawa
[73] dans la limite di usive et en considérant que le couplage Zeeman est négligeable dans
I'équation. Nous avons également rajouté un terme correspondant a la loi de Kohler de
la magnéto-résistance conventionnelle des électrons libres. La correction de localisation
prend alors la forme :

B Go -,
+ — — .
5 A B 6D

(B) _
Go

1+B + Bso 1

B 2

NI =

; Br o,
B

NI =
NI W
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Figure 5.6 (a): bande parabolique dégénérée en spin. (b) Levée de dégénérescence en

énergie par un mécanisme de type Zeeman. (c) Levée de dégénérescence par le couplage
Rashba. (d) Vue 3D du couplage Rashba dans le plankg,ky).

ol Bso représente la force de l'interaction spin-orbite. L'expression dd8 so en fonction
des parametres microscopiques dépend de l'origine de l'interaction.

5.2.4 Magnéto-transport mesuré en fonction de la tension de grille

Nous avons mesuré la magnéto-conductance de I'échantillon LTO-15ucBxx a di érentes
températures et di érentes tensions de grille§] Les mesures sont correctement modélisées

par I'équation (5.7) comme le montrent les gures[5.7 ef5.8.

L'analyse de I'évolution des parametres ajustés permet de dégager plusieurs points
importants :

Le terme de Kohler est prédominant pour les tensions de grille fortement positives
(Ve

+100 V) et rend la détermination des autres paramétres intrinséquement non
pertinente dans cette gamme de tension.

Lorsque l'ajustement des parametres a un sens\(g

+80 V) le coecient B est
quasiment constant en fonction de la grille. Ceci semble indiquer que le nombre de

collisions inélastiques dépend faiblement de la densité d'électrons du systéme, ce qui

est a priori raisonnable. Son comportement linéaire en fonction de la température
(gure correspond au comportement attendu pour le temps de di usion inélas-
tique :

/| T Pavecp=1 comme déterminé indépendamment au chapitre 5.1.

1. L'échantillon a d'abord subi une premiere polarisation a Vg =+200 V a 4.2 K comme décrit au
chapitre 3.2.2.
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Figure 5.7 Magnétoconductance de I'échantillon LTO-15ucBxx mesurée a 2 K pour
di érentes tensions de grille (-200 a +80 V). Les données (ronds gris) ont été modélisées
par I'ajustement des parametres de I'équation ) (lignes colorées).

Figure 5.8 Magnétoconductance de I'échantillon LTO-15ucBxx mesurée a 2 K pour
di érentes tensions de grille (+80 a +200 V). Les données (ronds gris) ont été modélisées
par I'ajustement des parametres de I'équation ) (lignes colorées).

Le paramétre Bspo augmente fortement entre les grilles négatives et positives ( gure
[5.10), comme reporté dans les interfacekaAlO 3/ SITiO 3 [22].
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le paramétre By correspond aux di usions élastiques. La formule utilisée suppose
gue ce terme soit bien supérieur aux autresB et Bsp) pour étre valide. Lors de la
procédure d'ajustement, ce parametre est e ectivement plus grand que la plage de
champ magnétique accessible et il n'est donc pas possible d'en déterminer la valeur
par cette mesure.

Figure 5.9 Evolution du paramétre de collisions inélastiques en fonction de la tempé-
rature. Le comportement linéaire est en accord avec le processus de collisions électron-
électron en limite sale donnant / T P avecp=1.

La prédominance du terme de Kohler aux grilles positives n'est pas inattendue. En ef-
fet, nous avons montré au chapitre 3 que la mobilité du gaz d'électrons augmente fortement
aux grilles positives, ce qui, d'aprés la loi de Kohler décrite précédemment, doit augmenter
le pré-facteur A . Plus précisément, le pré-facteurAx est proportionnel au carré de la
mobilité des porteurs de haute mobilité (mis en évidence au chapitre 3) comme le montre
la gure 5.11] ce qui indique que le terme de Kohler est principalement dd & la magné-
torésistance classique des porteurs de haute mobilité présents a tension de grille positive.

Cette dissociation du parametre de Kohler montre que les deux types de porteurs
n'‘ont pas la méme inuence sur la magnéto-résistance de I'échantillon, les porteurs de
faible mobilité ayant une loi de Kohler négligeable contrairement aux porteurs de haute
mobilité. A l'inverse, les corrections de localisation auront principalement les propriétés
des porteurs de faible mobilité. En e et, Rainer et Bergmann [99] ont montré que la
magnétorésistance en régime de localisation faible de deux sous-bandes ayant di érents
temps caractéristiques de di usion était équivalente a celle d'une bande unique dont le
temps caractéristique est un mélange des temps caractéristigues des deux sous-bandes.
Plus précisément, chaque temps caractéristique est moyenné de la fagcon suivante entre les
deux sous-bandes :

N i+ N ii N i N i
- @@ = + —

eq i ii

(5.8)
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Figure 5.10 Evolution du paramétre de couplage spin-orbite en fonction deVg a di é-
rentes températures.

Figure 5.11 Evolution du terme de Kohler en fonction de Vg a di érentes températures.
Le pré-facteur Ak est proportionnel au carré de la mobilité des HMC (le terme de Kohler
est négligeable a tension de grille négative). Le facteur de proportionnalité esix 2.

oui etii référent aux deux sous bandes &l représente la densité d'états électroniques de
chague sous-bande. Les corrections de localisation ont donc principalement les mémes ca-
ractéristiques que les porteurs ayant les temps caractéristiques de di usion les plus courts,
ceux-ci étant logiquement les porteurs de faible mobilité.
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5.2.5 Origine du couplage spin-orbite

En régime de di usion la forme de la magnéto-résistance dépend faiblement de la na-
ture du couplage spin-orbite. La donnée du paramétrd8 so ne permet donc pas a elle seule
de déterminer la nature du couplage. En revanche, chaque mécanisme prévoit di érentes
dépendances aux autres parametres du systéeme. En e et, le couplage de type Elliot-Yafet,
qui est principalement un modeéle de retournement de spin lors d'une collision, prévoit que
le temps caractéristiqgue so soit proportionnel aux temps de collision élastique [131]. La
détermination des temps caractéristiques va donc nécessiter d'extraire le temps de collision
élastique et le coe cient de di usion.

Plusieurs choix étant possibles pour le temps de collision élastiqgue du fait de la
séparation en deux types de porteurs, nous allons prendre ici la mobilité moyenne
m = (0)=eng correspondant a la densité totale d'électrons. Ce choix est cohérent avec
la dé nition du coe cient de di usion a adopter dans le cas de la localisation & plusieurs
bandes [99]. Nous allons de plus prendre la masse e ective de la sous-bande légére de
SrTiO 3, comme décrite au chapitre 3, c'est-a-diran  0:7mg . Le temps de di usion élas-
tique est alors donné par = ym=e (gure 5.12).

Figure 5.12 Axe de droite : temps inter-collisions élastiques déterminé a partir de la
mobilité moyenne. Axe de gauche : coe cient de di usion déterminé a partir de la mobilité
et du modeéle de courbure de bande (cf texte).

Le coe cient de di usion nécessite également l'utilisation d'un modéle de dispersion
des électrons. En e et, la mesure expérimentale du coe cient de diusion ne peut se
faire avec la seule mesure de la conductivité, mais requiert la mesure directe de la densité
d'étatsPl Nous allons donc utiliser le modéle de courbure de bandes que nous avons dé-

2. Une possibilité serait de mesurer la chaleur spéci que des électrons, mais celle-ci ne nous est pas
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veloppé au chapitre 3 pour donner un ordre de grandeur de la densité d'états. Le modéle
étant basé sur un éclatement en sous-bandes discrétisées, la densité d'état doit étre moyen-
née par le taux d'occupation de chaque sous-bande pour tenir compte du poids statistique
des sous-bandes dans la probabilité de di usion. Dans cette approximation, le coe cient
de di usion est donné par D m F=eol g est |'énergie cinétigue moyenne pondérée
par le taux d'occupation des sous-bandes, c'est-a-dire :
P
F= pFi (5.9)
Fi

ou I'énergie cinétique au niveau de Fermi de chaque sous-bande d'énerdig¢ est dé nie
par r = Ef E|.

Ces deux opérations donnent des temps caractéristiques de di usion élastique raison-
nables de l'ordre de10 * s et des coe cients de di usion de l'ordre de quelques cm/s
(gure , ce qui permet de déduire le temps caractéristique du couplage spin-orbite

so = ~=4eDBsp. Notons que cette détermination deD donne des temps so bien supé-
rieurs & ce qui valide les hypotheses de I'équatior] (5]7).

Relaxation de type Elliot-Yafet

Figure 5.13 Evolution du temps caractéristique spin-orbite so mesuré a 4.5 K avec
le temps de di usion élastique (a gauche) et son inverse (a droite) pour les tensions de
grille entre -200 et +80 V. Un comportement quasi-a ne semble apparaitre entre -200 et

-20 V (en rouge sur le panneau de gauche).

La gure 5.13](gauche) montre I'évolution de so avec le temps de collisions élastiques
pour di érentes tensions de grille. Un comportement quasi-a ne peut étre mis en évi-
dence entre -200 et -20 V, mais ne correspond pas a la théorie Elliot-Yafet qui prévoit une

accessible.
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relation de proportionnalité[131]. De plus, ce comportement s'arréte dans la gamme de
tension ou l'augmentation du so est la plus forte avec la tension de grille, ce qui montre
gue le mécanisme de type Elliot-Yafet n'est pas responsable de la croissance du parametre
Bso avecVg.

Relaxation de type D'Yakonov-Perel'

Parmi les causes possibles de l'augmentation du terme de spin-orbite, la théorie de
précession D'Yakonov-Perel' commune au couplage de type Dresselhaus et Rashba prévoit
quant a elle que le temps caractéristique associé au couplage spin-orbite soit inversement
proportionnel au temps de di usion élastique [131]. Bien que le nombre de points expéri-
mentaux soit limité a tension de grille positive (de 0 a 80 V), il semble que cette relation
ne soit pas véri ée dans nos expériences (gurg 5.13 (droite)).

Rashba

L'hypothése la plus probable est en fait I'augmentation du champ électrique vu par les
électrons a l'interface. En e et, le terme de couplage Rashba présent dans I'Hamiltonien
est proportionnel au champ électriqueF [1274]. Ce dernier étant dominé a l'interface par
la densité électronique, l'augmentation du nombre de porteurs par la tension de grille
devrait augmenter le champ électrique prés de l'interface et donc la force du couplage
spin-orbite pour les porteurs qui s'y trouvent (c'est-a-dire les LMC). L'augmentation du
champ électrique a l'interface peut étre estimée en intégrant I'équation de Maxwell-Gauss
dans la direction perpendiculaire a l'interface ) :

F(z=0)= (ze:O)N“” + ((ZZ:(I;))F(Z = 1) (5.10)

ou F (z) est la composante suivaniz du champ électrique et la constante diélectrique
du SrTiO3 (dépendante deF et donc de z). L'interface est située enz =0 etz = L
représente le bout du substrat deSrTiO3. La densité de porteurs surfaciqueN doit a
priori prendre en compte toutes les charges libress ou piégéedNs (ce point a été évoqué
au chapitre 3.3 dans le calcul de la courbure de bande), et domd,; = ns + Ns.

Le paramétre (z = 0) bouge peu en fonction de la tension de grille car le champ
électrique a l'interface est toujours fort. Le terme de densité est dominant par rapport au
terme enz = L car plus le champ électrique loin dans le substrat augmente avec la tension
de grille, plus la constante diélectrique y diminue.

Il est bien sur di cile d'estimer la densité de porteurs piégés ainsi que leur variation.
Nous allons néanmoins supposer que le mécanisme de création de charges piégées domi-
nant est le mécanisme de fuite lors d'une premiére polarisation positive (cf chapitre 3.2.2),
et donc que Ng est constant si nous restons dans la phase réversible du contrdle par la
tension de grille (ce qui est le cas dans ce chapitre).

Dans le cadre de ces hypotheses, le champ électrique a l'interface est donc une fonction
a ne de la densité de porteurs, c'est-a-dire :F(z=0)= ang+ b.

En n, en présence de couplage Rashba le temps caractéristiqugo est théoriquement
relié a la constante de couplage pat= 5o/ 2 [131,22]. Le coe cient de di usion variant
peu entre -200 et +80 V (la plus grosse variation due a la mobilité des HMC est au dela
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de +100 V) le champ caractéristique spin-orbite varie donc comme :

P Bso/ ans+ b (5.11)

Figure 5.14 Evolution de la racine carrée du champ spin-orbiteBso mesuré a 4.5 K
avec la densité de porteurs du gaz d'électrons pour les tensions de grilles entre -200 et
+80 V. La droite pointillée rouge est un guide visuel.

La gure .14 montre le comportement de la racine carrée deso en fonction de la
densité de porteurs. Le comportement quasi-a ne semble en accord avec I'équatiof (5.1L1),
ce qui montre que la présence d'un couplage de type Rashba est la plus probable dans ces
interfaces.

Notons cependant que de nombreuses approximations ont été faites et qu'une analyse
guantitative de la variation de Bgp n'a pas été e ectuée.

5.3 Dépendance angulaire de la magnétorésistance

La dépendance angulaire de la magnétorésistance peut potentiellement révéler de pré-
cieuses informations sur la nature et lI'importance des di érentes composantes du couplage
spin-orbite. En e et, la théorie de la magnéto-résistance en régime de localisation faible pré-
sentée ci-dessus est essentiellement orbitalaire, c'est-a-dire que les di érentes contributions
ne sont sensibles qu'a un champ magnétique perpendiculaire au plan du gaz d'électrons.
Néanmoins, certaines contributions ne dépendent pas de l'orientation du champ magné-
tigue (comme par exemple I'e et Zeeman) ou présentent une dépendance particuliére. Le
couplage Rashba associé a I'e et Zeeman fait potentiellement partie de la deuxiéme ca-
tégorie, I'éclatement en deux sous-bandes de spins étant alors dépendant de I'amplitude
et de l'orientation du champ par rapport au plan du gaz d'électrons, et également par
rapport au sens du courant[9,40].
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Figure 5.15 Schéma décrivant la géométrie de mesure de la magnétorésistance en fonc-
tion de l'angle entre le champ magnétique et le plan de I'échantillon. Lorsque le champ
magnétique est dans le plan celui-ci est paralléle au courant traversant I'échantillon.

Nous avons mesuré la magnétorésistance de I'échantillon LTO-15ucBxx en fonction de
l'angle entre le champ magnétique et le plan de l'interface, comme décrit sur le schéma

de la gure pour di érentes tensions de grille. Les gures[5.1p ef 5.17 (panneaux de
gauche) montrent les mesures pour deux tensions de grille :

a -120 V la magnétoconductance perpendiculaire est dominée par la localisation
faible avec peu de couplage spin-orbite : elle est donc positive. La magnétoconduc-
tance parallele est négative & bas champ.

a +160 V la magnétoconductance perpendiculaire est dominée par la loi de Kohler
des HMC et est négative. La magnétoconductance paralléle est également négative
a bas champ mais sa courbure est inversée.

Ces mesures mettent en évidence deux contributions a la magnétorésistance : une
contribution dépendante de la composante perpendiculaire a l'interface du champ magné-
tique, que nous appellerons ci-aprés orbitalaire ; et une contribution indépendante de
I'orientation du champ magnétique[:f], appelée ci-aprés isotrope. En e et, ces mesures
peuvent se mettre sous la forme :

(B; )= orb (BCOS)) + iso (B) (5.12)

comme le montre les panneaux de droite des gurels 5.16 pt 5]17. Dans ces gures la par-
tie isotrope mesurée a = 90 est retirée des mesures aux autres angles, la di érence
est alors une fonction de la composante perpendiculaire au plan du champ magnétique

3. Par rapport aux orientations accessibles dans cette expérience. Il est en e et possible que cette
contribution puisse avoir une dépendance par rapport a l'orientation du champ dans le plan de l'interface,
mais cette expérience n'a pas encore été faite sur ces échantillons.
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Figure 5.16 Gauche : magnétoconductance en fonction du champ magnétique mesurée
a di érents angles pour Vg = 120V. Droite : partie orbitale de la magnétoconductance
en fonction de la composante perpendiculaire du champ magnétique.

Figure 5.17 Gauche : magnétoconductance en fonction du champ magnétique mesurée
a di érents angles pour Vg = +160 V. Droite : partie orbitale de la magnétoconductance
en fonction de la composante perpendiculaire du champ magnétique.

Bcos() , en accord avec I'équation [(5.1p).

Nous avons également véri € numériquement que ces mesures sont incompatibles avec
la somme de deux contributions dont I'une serait sensible a la composante perpendicu-
laire et l'autre & la composante parallele du champ, c'est-a-dire de la forme : (B; )=
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2 (Bcos)) + k (Bsin)) .

Notons ici que la contribution isotrope n'est a priori pas incluse dans les théories uti-
lisées pour analyser les courbes de magnétorésistance de la section précédente, mais est en
général faible devant la contribution perpendiculaire, ce qui laisse les résultats présentés
plus haut essentiellement inchangés.

Les contributions isotropes ont été mesurées a plus haut champ et récapitulées dans
la gure 5.18] Dans toute la gamme de tension de grille, la magnétoconductance paralléle
est négative a bas champ avec une courbure positive. La magnétoconductance devient
ensuite positive a plus haut champ.

Figure 5.18 Magnétoconductance mesurée avec le champ magnétique paralléle au cou-
rant de mesure a di érentes tensions de grille.

Nous n'avons pas de modéle expliquant la forme particuliére de cette forme de contri-
bution isotrope a ce jour. Néanmoins, ces données semblent compatibles avec la magné-
torésistance mesurée en champ magnétique paralléle sur l'interfadeaAlO 3/ SrTiO3 [9].

En e et, ces mesures prises a basse température montre que la résistance peut chuter
de 60% lorsqu'un champ magnétique de 14 T est appliqué parallélement au courant. Ce
champ étant beaucoup plus fort que celui appliqué dans nos expériences, les deux varia-
tions sont di ciles a comparer. De plus, I'analyse de ces données montre que la variation
de la magnéto-résistance dans le plan en fonction de I'angle avec le courant est également
nécessaire a l'interprétation en terme de couplage spin-orbite Rashhal37]. Une expérience
de ce type est prévue pour les prochains mois.
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5.4 Résumé et conclusions sur la magnétorésistance

Les mesures de magnétorésistances a basse température sont un puissant outil pour
mesurer l'impact des interactions spin-orbite sur le transport électronique. Néanmoins les
mesures en champ perpendiculaire sont ici rendues di ciles par I'apparition des porteurs
de haute mobilité dont la magnétorésistance est largement dominante a tension de grille
positive. Nous pouvons cependant tirer plusieurs conclusions de ces mesures :

Le couplage spin-orbite augmente fortement depuis les tensions de grille négatives
jusqu'a environ +100 V (il n'est pas possible d'en déterminer la variation au-dela
par cette mesure).

Cette augmentation n'est pas cohérente avec un mécanisme de relaxation type Elliot-
Yafet ou D'Yakonov-Perel.

Elle est plus probablement liée a l'augmentation du champ électrique a l'interface
(par l'augmentation du nombre de porteurs) et est donc de type Rashba.

Les mesures en fonction de l'orientation du champ magnétiqgue sont également trés
utiles, car elles permettent de mettre en évidence di érentes contributions. En e et, nous
avons montré qu'une contribution indépendante de l'orientation du champ magnétique
était superposée a la contribution orbitale classique de localisation faible.

L'analyse de cette composante est aujourd'hui incompléte mais devrait se poursuivre
au sein du laboratoire avec notamment une expérience complémentaire de magnétore-
sistance dans le plan en fonction de l'orientation du champ magnétique par rapport au
courant parcourant I'échantillon. Ces nouvelles analyses devraient permettre de donner
plus d'informations sur le couplage spin-orbite et les interactions présentent a ces inter-
faces.
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Nous avons présenté dans ce manuscrit I'étude du transport et magnéto-transport élec-
tronique du gaz d'électrons bi-dimensionnel créé a l'interface entre quelques monocouches
de LaTiO 3 déposées épitaxialement sur un substrat d&rTiO 3.

Ces mesures ont révélé que le gaz est con né sur quelques nanometres dans un puits
guantique, en accord avec un modeéle de courbure de la bande &rTiO3 que nous avons
développé. Le contrdle du remplissage et de la forme du puits quantique par une électrode
de grille a I'arriéere du substrat de SrTiO 3 a montré que la majorité des électrons peuplant
les sous-bandes les plus profondes et donc les plus proches de l'interface ont une mobilité
électronique relativement faible. Les électrons minoritaires peuplant les sous-bandes plus
hautes en énergie peuvent s'étendre plus loin dans le substrat ce qui leur confere une mo-
bilité plus grande. Ces sous-bandes ne sont peuplées qu'a tension de grille positive, lorsque
la densité d'électrons est su samment grande et la forme du puits su samment évasée.
Cette di érenciation des porteurs électroniques a l'interface s'est avérée essentielle dans
I'étude des propriétés électroniques du gaz.

La supraconductivité a l'interface LaTiO 3/ SrTiO3 a un caractére bi-dimensionnel, et
devrait donc entrer dans la catégorie des transitions BKT. Néanmoins, I'analyse de la
para-conductivité dans I'état normal semble montrer que les uctuations de phases sont
noyées par les inhomogénéités a l'interface. De plus, le contréle de la supraconductivité
par la tension de grille a révélé que la supraconductivité est intrinséquement liée aux por-
teurs minoritaires de haute mobilité s'étendant loin dans le substrat deSrTiO3. L'étude
du possible couplage entre les deux types de porteurs dans la phase supraconductrice est
toujours en cours d'étude, mais ce résultat est cohérent avec la récente mesure de densité
super uide a l'interface LaAlO 3/ SrTiO3 [12]. L'étude de la transition de phase quantique
supraconducteur-isolant induite par champ magnétique est cohérente avec un modele de
aques supraconductrices couplées par un métal. Ce modéle explique le comportement
critiqgue observé en fonction de la conductivité du gaz et également en fonction de la tem-
pérature. En e et, la taille de la cohérence spatiale des uctuations critiques doit étre
comparée a la taille des aques supraconductrices en fonction de la température. Cette
comparaison détermine si le comportement critique est propre ou inhomogéne, en accord
avec le critere de Harris. La transition induite par la tension de grille a également révélé
un comportement critique di érent de la transition en champ magnétique. Le lien entre
les deux transitions et le modéle de aques est encore |'objet de discussions.

Le transport sous champ magnétique a basse température dans le régime de localisa-
tion faible a montré I'existence d'un fort couplage spin-orbite modulable par la tension de
grille. Cependant, l'apparition des porteurs de haute mobilité a tension de grille positive
rend cette étude di cile car ces derniers ont une mobilité plus grande et donc une magné-
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toconductance classique en loi de Kohler. Nous pouvons néanmoins exclure les mécanismes
de couplage spin-orbite liés aux impuretés magnétiques ou au spin-orbite intrinséque du
titanate de strontium. Un couplage de type Rashba est en e et attendu dans ce type
de puits asymétrique, ce qui semble cohérent avec l'augmentation du champ électrique
a linterface avec la densité de porteurs. Les mesures de magnetorésistance en fonction
de l'angle entre le champ et l'interface ont montré l'existence d'une composante indépen-
dante de l'orientation superposée a la composante orbitale. D'autres mesures en fonction
de l'orientation du champ magnétique dans le plan devraient permettre d'élucider I'origine

de cette composante et son lien avec le couplage Rashba.

Ces résultats forment une base cohérente pour la compréhension des phénoménes pré-
sents dans l'interfacelLaTiO 3/ SrTiO 3, et certains résultats se sont révélés communs avec
l'interface LaAlO 3/ SrTiO3. Quelques analyses seront approfondis par de nouvelles expé-
riences et théories dans les mois a venir. Les axes de recherche pour la suite de cette
thése tendront a réduire la taille des systémes étudiés. En e et, de par son caractére bi-
dimensionnel et modulable par la tension de grille, ce systéme semble idéal pour réaliser
des expériences a la frontiére entre la physique des électrons corrélés et la physiqgue méso-
scopique.

L'élaboration de dispositifs de taille sub-micrométrique voire nanomeétrique est en cours
de développement au laboratoire sur des couches d@AlO 3/ SrTiO 3. Ces travaux sont en
partie basés sur les techniques de lithographie et d'implantation ionique développées au
sein de I'équipe par J. Lesueur et N. Bergeal en collaboration avec le Laboratoire de
Photonique et Nanostructures (LPN) pour la création de jonction Josephson dans les
supraconducteurs a haute température critique. Le transfert de ces technologies vers les
interfaces du titanate de strontium devrait prochainement permettre la fabrication de na-
nostructures avec grilles multiples et des dispositifs de type point de contact quantique, en
con nant le gaz d'électrons dans la dimension latérale de maniére analogue aux interfaces
de semi-conducteurs.
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