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Résumé

Résumé

En lien avec des procédés de récupération assistée du pétrole, la mise en ÷uvre d'écoule-
ments biphasiques immiscibles dans des géométries micro�uidiques permet d'étudier com-
ment des solutions aqueuses semi-diluées de polymères peuvent modi�er la dynamique
d'interface entre une phase aqueuse et une phase organique.

Nous travaillons dans une géométrie commune en micro�uidique (�ow focusing), indui-
sant des écoulements élongationnels, avec une phase externe aqueuse polymérique et une
phase interne organique newtonienne. Nous observons des formes d'interfaces particulières
liées au comportement non newtonien de la phase externe. Les propriétés élongationnelles
du polymère favorisent la formation de pointes et de jets de taille micrométrique et les
contraintes normales développées par le polymère stabilisent le jet sur de très grandes
distances rendant possible la synthèse de micro�bres, à partir de ces jets, dans le système.

Par ailleurs, nous utilisons des géométries modélisant les con�gurations rencontrées
dans les réservoirs dans l'industrie pétrolière, pour étudier de façon systématique les e�ets
des polymères (viscosité/élasticité) sur le déplacement d'huile, à l'échelle du pore et du
réseau. Nous caractérisons l'in�uence du rapport de viscosité entre les phases, du nombre
capillaire et des conditions de mouillage, sur la forme du front polymères/huile et le taux
de récupération d'huile.

En�n, nous employons une méthode de traitement de surface en phase sèche per-
mettant d'améliorer l'hydrophilie d'un matériau compatible avec l'utilisation de pétrole
pour fabriquer des systèmes aux propriétés de mouillage contrôlées et texturables, jusqu'à
l'échelle micrométrique.

Mots-clés

�uides complexes, interfaces, micro�uidique, polymères, traitement de surface, récupéra-
tion assistée du pétrole
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Complex �uid �ows and interface dynamics in micro�uidic
systems

Abstract

To better understand enhanced oil recovery processes, we performed immiscible bipha-
sic �ows in micro�uidic geometries, involving oil phases and aqueous phases. We study
the e�ect of the addition of polymers in the aqueous phase on the water/oil interface
dynamics.

We work �rst in a common micro�uidic �ow-focusing geometry, implying elongational
�ows, with a semi dilute polymer solution as the outer phase and a Newtonian oil as the
inner phase. We observe new interface regimes linked to the non-Newtonian behavior of
the outer phase. The elongational properties of the polymer solution favour the formation
of cusps and micrometric jets, and the normal stresses that arise in the polymer solution,
contribute to stabilize the jet over large distances which allow us to produce micro�bers
in the system.

Besides, we use geometries simulating the typical con�guration of a reservoir in oil
industry, so as to study, in a systematic way, the e�ects of polymer solutions (viscos-
ity/elasticity) on the oil phase driving, at pore and network scales. We characterize the
in�uence of the viscosity ratio, the capillary number and wetting conditions, on the global
pattern in the network and on the oil recovery rate.

Lastly, we implement a dry-phase surface treatment method to improve the hydrophilic-
ity of a material compatible with crude oil �ows, and succeed in making microsystems with
controlled and patterned wettability, down to the micrometric scale.

Keywords

complex �uids, interface dynamics, micro�udics, polymers, surface treatement, enhanced
oil recovery
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Tables des nombres sans dimension

Longueur capillaire `c =
q



�g

Nombre capillaire Ca = forces visqueuses
forces capillaires = �U




Nombre de Reynolds Re = forces inertielles
forces visqueuses = �UL

�

Nombre de Weissenberg Wi = temps caractéristique �uide
temps caractéristique sollicitation = � _
 ou � _�

Nombre de Deborah De = temps caractéristique �uide
temps application contrainte = �

t résidence
ou �

t observation

Nombre élastique El = forces élastiques
forces inertielles = W i

Re





Introduction

De nombreux phénomènes naturels mettent en jeu des écoulements de �uides aux
comportements variés, à di�érentes échelles : sève, �euve, béton. La rhéologie, science qui
s'intéresse à la déformation et à l'écoulement de la matière, est née des travaux de Bin-
gham dans les années 1930 [1]. On identi�e d'une part, les �uides newtoniens, comme l'eau,
dont l'écoulement peut être décrit par la seule connaissance de leur viscosité et de leur
densité : ces �uides présentent une relation linéaire entre contrainte et déformation. Les
�uides pour lesquels cette relation n'est pas linéaire sont appelés �uides non newtoniens,
ou �uides complexes : en leur sein l'interaction des microstructures avec les déformations
générées par l'écoulement donne lieu à une grande diversité de comportements mécaniques.
On trouve des exemples de ces �uides dans la nature, mais également dans la vie courante
et dans l'industrie : sang, dentifrice, solutions d'injection utilisées dans les procédés de ré-
cupération améliorée du pétrole, par exemple. Les comportements non linéaires des �uides
non newtoniens peuvent donner lieu à des instabilités d'origine inertielle mais également
d'origine purement élastique, notamment dans des écoulements courbés [2] ou en présence
d'interface avec un deuxième �uide non miscible, qu'il soit newtonien ou non [3].

Un des contextes privilégiés où l'on trouve des �uides complexes en présence d'inter-
faces est l'industrie pétrolière, qui a développé des procédés, dits de récupération améliorée
du pétrole, où des solutions aqueuses de polymères sont utilisées pour déplacer le pétrole
(phase organique immiscible) dans les réservoirs. On peut également mentionner d'autres
contextes qui impliquent des écoulements multiphasiques dans des milieux poreux natu-
rels ou arti�ciels : dépollution des sols [4], �ltrage [5] ou fabrication de matériaux com-
posites [6, 7] pour l'industrie chimique, écoulements sanguins [8], ou encore écoulements
liquide-gaz dans des cellules énergétiques [9, 10]. Par ailleurs, ces écoulements sont obser-
vés dans des milieux poreux, dont la structure microscopique est extrêmement variable. Il
est donc très important de comprendre ces écoulements multiphasiques en milieu poreux,
à di�érentes échelles d'espace et de temps. Ainsi, il convient d'identi�er et analyser les
processus interfaciaux se produisant à l'échelle microscopique, a�n de pouvoir décrire leur
manifestation à l'échelle macroscopique.

La motivation industrielle de cette thèse s'intègre dans la thématique plus globale
des procédés de récupération améliorée du pétrole, et en particulier de l'utilisation de
solutions aqueuses de polymères pour pousser une phase organique immiscible : le pétrole
encore dénommé huile ou brut. Lors de l'exploitation d'un gisement pétrolier, on distingue
plusieurs phases de récupération :

� la récupération primaire, qui correspond au début de l'exploitation du puits, lorsqu'il
est en surpression et permet de récupérer environ 5% de l'huile initialement présente
dans le réservoir.

� la récupération secondaire, qui correspond à l'injection d'une solution aqueuse ou
de gaz, dans le puits et permet de récupérer la part d'huile mobilisable. On atteint
ainsi un taux de récupération d'environ 30%. Après cette phase, il reste encore de
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l'huile dite résiduelle, piégée dans le réservoir par les forces capillaires, notamment
dans les plus petits pores auxquels l'eau n'a pas eu accès.

� la récupération tertiaire, qui correspond à des procédés thermiques, ou chimiques
comme l'injection de solutions aqueuses complexes (alcali, tensio-actifs, polymères),
permettant de mobiliser une partie de l'huile résiduelle. L'objectif est ainsi d'amé-
liorer la façon dont l'huile est poussée pour augmenter le taux de récupération.

Les étapes de récupération primaire et secondaire correspondent à des méthodes de
récupération conventionnelles, tandis que la récupération tertiaire comprend l'ensemble
des procédés dits de récupération améliorée ouEnhanced Oil Recovery(EOR). Les taux
de récupération moyens obtenus dans chaque étape sont fortement dépendant des carac-
téristiques du réservoir et du pétrole qu'on cherche à récupérer. On di�érencie ainsi les
huiles conventionnelles dont la viscosité est inférieure à100 mPa s, les huiles lourdes dont
la viscosité est comprise entre100 mPa set 10 000 mPa s, et les huiles extra-lourdes dont
la viscosité est supérieure à10 000 mPa s. D'une manière générale, plus l'huile est vis-
queuse, plus le taux de récupération obtenu avec les techniques conventionnelles est faible.
Par ailleurs, les procédés de récupération améliorée permettent d'obtenir une récupéra-
tion additionnelle de 5 à 20%. Cependant, les solutions employées en récupération tertiaire
impliquant des coûts élevés, la mise en ÷uvre des procédés de récupération améliorée est
fonction des caractéristiques du réservoir et de l'équilibre technico-économique du gisement
en production.

Le piégeage d'huile résiduelle résulte de la compétition entre les forces visqueuses et
les forces capillaires. Cette compétition est décrite par le nombre capillaire (1), qui est le
rapport des forces visqueuses sur les forces capillaires :

Ca =
�U



(1)

où � et U sont respectivement la viscosité et la vitesse moyenne du �uide injecté, et
 la
tension de surface entre le �uide injecté et l'huile. Pour les méthodes conventionnelles, la
solution la plus simple pour surmonter les forces capillaires serait d'augmenter la vitesse
d'injection. Cependant, la viscosité de l'eau étant plus faible que celle de l'huile (parfois de
2 ou 3 ordres de grandeur), quand les e�ets de viscosité deviennent importants, des insta-
bilités de Sa�man-Taylor se développent et l'interface eau/huile adopte la forme de doigts
a�n de minimiser la dissipation visqueuse [11]. Cet e�et réduit donc considérablement la
zone de balayage. Les écoulements mis en ÷uvre lors de l'exploitation d'un gisement im-
pliquent donc des vitesses d'injection faible et des nombres capillaires de l'ordre de10� 6,
favorisant le piégeage d'huile.

On peut expliquer l'e�et additionnel observé avec les procédés de récupération amé-
liorée de deux façons :

� par une amélioration de la zone balayée par la solution injectée, à l'échelle du réser-
voir (e�cacité macroscopique)

� par une amélioration du déplacement du pétrole par la solution injectée, à l'échelle
du pore (e�cacité microscopique)

Il est communément admis que l'injection de solutions de polymères permet d'améliorer
la récupération à l'échelle macroscopique, en augmentant le rapport de mobilité entre
l'huile et la solution d'injection [12, 13]. De plus, en considérant que le polymère ne modi�e
pas la tension de surface entre la solution d'injection et l'huile, les conditions de piégeage ne
sont que faiblement modi�ées par le polymère et la récupération à l'échelle microscopique
n'est théoriquement pas modi�ée.

Le seul moyen d'améliorer la récupération à l'échelle du pore est d'augmenter le nombre
capillaire d'au moins 3 ordres de grandeur [14]. Les solutions de polymères utilisées en ré-
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cupération améliorée permettent d'augmenter la viscosité d'un à deux ordres de grandeur,
c'est à dire de multiplier le nombre capillaire au maximum par 100, ce qui est insu�sant.
Un autre procédé de récupération améliorée utilise des solutions de tensio-actifs, qui per-
mettent de diminuer la tension de surface entre le �uide injecté et l'huile d'au moins 3
ordres de grandeur. Ainsi, le nombre capillaire est augmenté d'au moins 3 ordres de gran-
deur : l'ajout de tensio-actifs dans la solution d'injection permet de diminuer les forces
capillaires qui induisent le piégeage de l'huile à l'échelle du pore. La récupération est amé-
liorée à l'échelle microscopique. En se basant sur cette approche, on peut conclure que
lors d'injection de solutions aqueuses de polymères, la zone balayée dans le réservoir par
la solution d'injection étant plus large, la quantité d'huile récupérée est plus grande, mais
sans que la saturation résiduelle en huile soit modi�ée.

Toutefois, des études conduites dans des carottes et en plein champ, notamment par
les équipes de Wang [15] sur le gisement pétrolier de Daqing en Chine, ont montré que
l'injection tertiaire de solutions aqueuses de polymères permet d'augmenter le rendement
d'extraction d'environ 10 %, par rapport à des injections d'eau seule. Ces essais à grande
échelle ont montré que les solutions de polymères injectés permettent de mobiliser di�é-
rents type d'huile résiduelle [15, 16]. Selon les conclusions de ces études, la viscoélasticité
des solutions de polymères utilisées permet, à l'échelle microscopique dans les pores, de
surmonter les forces capillaires pour mobiliser l'huile piégée dans le réservoir.

Les solutions de polymères courramment utilisées dans les procédés de récupération
améliorée sont des solutions aqueuses de polyacrylamide hydrolysé (HPAM) de masse mo-
laire élevée (M w > 18 MDa), dont la concentration varie entre 0;2 et 6 g=L. Ce polymère
est un �uide au comportement non linéaire relié à l'anisotropie de sa microstructure et à
la façon dont il retrouve sa structure originelle après sollicitation en cisaillement comme
en élongation. Il en résulte pour les solutions de HPAM des propriétés de rhéo�uidi�cation
et la possibilité de développer des contraintes normales. De ce fait, la connaissance seule
de la viscosité à cisaillement nul de ces solutions de polymère ne su�t pas à décrire leur
comportement. L'approche développée plus haut sur les modi�cations du nombre capil-
laire, basée sur la viscosité à cisaillement nul des solutions de polymères injectées, est donc
incomplète, puisqu'au sein du réservoir, la viscosité intrinsèque de la solution injectée peut
être très di�érente de sa viscosité à cisaillement nul.

Pour évaluer les e�ets élastiques d'un polymère, on compare le temps caractéristique
lié à la déformation du polymère, au temps que le polymère met pour retrouver sa con�gu-
ration initiale (temps de relaxation), à travers deux nombres sans dimension, le nombre de
WeissenbergWi et le nombre de DeborahDe, dé�nis respectivement par les équations (2)
et (3) :

W i = � _
 ou _� soit W i = �
U
`

(2)

où � est le temps de relaxation du polymère,_
 et _� sont respectivement le taux de ci-
saillement et le taux d'élongation, temps caractéristiques de la déformation, estimés en
divisant la vitesse moyenne de l'écoulement U par une longueur caractéristiquèqui �xe
la déformation.

De =
�

t résidence
(3)

où t résidence représente le temps pendant lequel est appliquée la déformation.
Lorsque Wi < 1, le polymère relaxe les contraintes avant d'avoir pu être déformé

complètement, tandis que lorsqueWi > 1 ou est proche de 1, le polymère n'a pas le temps
de relaxer et il est déformé de façon signi�cative : les e�ets élastiques seront donc visibles
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pour des nombres de Weissenberg proches ou supérieurs à 1. Le nombre de Deborah indique
que la réponse d'un matériau à une sollicitation dépend de l'échelle de temps à laquelle
on l'observe.

D'après l'équation (2), plus la vitesse U de l'écoulement augmente, plusWi et De
augmentent, ce qui laisse penser que les e�ets élastiques seront favorisés à forte vitesse.
Cependant, l'augmentation de U s'accompagne également de l'augmentation du nombre de
ReynoldsRe (4), favorisant l'augmentation des e�ets inertiels : il sera donc di�cile, à haute
vitesse, de séparer les instabilités d'origine inertielle de celles d'origine élastique. Pour
comparer e�ets inertiels et élastiques, on introduit le nombre d'élasticité El (5) [17, 18].

Re =
�U
�

` (4)

El =
Wi
Re

soit El =
��
�` 2 (5)

où ` est la plus petite dimension �xant le taux de cisaillement.
Ainsi, le nombre d'élasticité ne dépend que des propriétés géométriques du système et

des propriétés du �uide : il est indépendant de la vitesse de l'écoulement. A�n de favoriser
l'observation d'e�ets d'origine élastique, il convient de travailler dans des systèmes per-
mettant d'atteindre des valeurs élevées deEl . Dans la plupart des études macroscopiques
mises en ÷uvres jusqu'à présent, à nombre élastique �xé, pour augmenter les e�ets d'élas-
ticité il était nécessaire de travailler à grand nombre de Reynolds, ce qui est défavorable
si on veut observer seulement des e�ets liés à l'élasticité.

Le nombreEl est inversement proportionnel au carré de la longueur : les petites échelles
inhérentes à la micro�uidique, font des microsystèmes un environnement propice au déve-
loppement de valeurs élevées du nombre élastique, et par conséquent à l'observation d'e�ets
élastiques [17]. De plus, la micro�uidique o�re de nombreux avantages, parmi lesquels la
possibilité de changer les géométries étudiées de façon rapide, pour un coût de fabrica-
tion faible, ainsi que l'utilisation de faibles volumes d'échantillon. Néanmoins, il convient
de garder à l'esprit que les petites échelles rencontrées en micro�uidique, inférieures à la
longueur capillaire, impliquent que les phénomènes capillaires demeurent importants et
peuvent entrer en compétition avec les phénomènes d'origine élastique.

Bien que les e�ets béné�ques de l'injection de solutions de polymères aient été observés
ces dernières années, les mécanismes d'action de ces polymères utilisés dans les procédés
de récupération améliorée sont encore peu connus. Le but de cette thèse est de comprendre
comment l'ajout de polymères dans des solutions aqueuses modi�e la mise en mouvement,
par ces solutions aqueuses, de phases organiques modélisant les huiles conventionnelles
(viscosité inférieure à100 mPa s). Nous nous attacherons en particulier à déterminer si les
polymères permettent d'améliorer le déplacement de l'huile, en raison de leurs propriétés
de viscosité, leurs propriétés élastiques liées à leur comportement non newtonien, ou une
combinaison des deux. Nous nous placerons en contexte micro�uidique, a�n de favoriser
les e�ets d'élasticité. En�n, nous nous intéresserons au caractère macro ou microscopique
de l'e�et de ces polymères.

Ce manuscrit est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre introduit le contexte
de mes travaux de thèse et les notions importantes pour la compréhension des écoule-
ments biphasiques, impliquant une phase non newtonienne, dans des microsystèmes. Puis,
nous nous intéresserons dans un premier temps (chapitre2) à une géométrie simple et un
phénomène d'interface bien connu lorsque les deux phases sont newtoniennes : la forma-
tion de gouttes dans une géométrie de�ow focusing. Nous mettrons en lumière l'e�et de
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la présence des polymères dans la phase continue sur la dynamique d'interface et les ré-
gimes d'écoulement obtenus. Ensuite, nous décrirons, dans le chapitre 3, deux traitements
de surface permettant de modi�er les propriétés de mouillage de deux matériaux utili-
sés dans la suite de l'étude. L'un de ces traitements a rendu possible le contrôle, jusqu'à
l'échelle micrométrique, des propriétés de mouillage d'un matériau utilisé pour fabriquer
des micromodèles compatibles avec l'utilisation de pétrole (brut). En�n, dans le chapitre
4, nous nous intéresserons à des géométries se rapprochant du contexte réservoir, a�n de
déterminer les e�ets de l'injection de solutions de polymères sur la récupération d'huile,
à l'échelle du pore comme à l'échelle du milieu poreux, modélisé par un réseau de pores
interconnectés à deux dimensions.





Chapitre 1

Milieux poreux, polymères et
mouillage : aspects généraux

1.1 Écoulements en milieux poreux

1.1.1 Écoulement en milieu poreux et loi de Darcy

Dé�nition et paramètres caractéristiques d'un matériau poreux

Un milieu poreux est un matériau contenant des espaces vides (pores) délimités par
une matrice, en général solide, ce matériau étant perméable à un écoulement de �uide
(voir �gure 1.1) ; les pores peuvent être interconnectés ou non. Le sable, ou les sols, mais
également certains matériaux vivants ou arti�ciels entrent dans cette catégorie.

Figure 1.1 � Schéma de la structure d'un matériau poreux : la matrice délimite des cavités
appelées pores plus ou moins interconnectés entre eux par des canaux.

Un milieu poreux est ainsi caractérisé par : sa porosité� , sa perméabilité, son aire
spéci�que, la forme de ses pores et sa connectivité, c'est-à-dire le nombre moyen de liens
ou canaux entre les pores. La porosité� représente la proportion relative volumique des
pores dans le matériau et est dé�nie par la relation suivante (1.1) :

� =
Vpores

Vpores + Vmatrice
(1.1)
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Loi de Darcy pour un écoulement monophasique

Lors d'une expérience fondatrice sur les écoulemements en milieux poreux, Henri Darcy
a mis en évidence en 1856 une loi linéaire entre le débit Q d'écoulement d'un �uide dans
le matériau poreux et le gradient de pression appliqué entre l'entrée et la sortie de ce
matériau [19] (equation (1.2)) :

Q =
KA
�

4 P
L

(1.2)

où A et L sont respectivement l'aire spéci�que et la longueur du milieu poreux et � la
viscosité du �uide. K est la perméabilité du matériau poreux, paramètre qui décrit la
capacité du matériau poreux à être traversé par un �uide, sans altération de sa structure
interne. K est donc une caractéristique intrinsèque du matériau, indépendante de la nature
du �uide traversant, et qui ne dépend que de la géométrie du milieux poreux : on l'appelle
en générale perméabilité absolue. Le lien entre porosité et perméabilité n'est pas trivial : les
modèles développés montrent que la taille des pores est le paramètre le plus important [20].
Cette loi macroscopique est communément appelée loi de Darcy et s'applique à un milieu
poreux homogène et isotrope, entièrement rempli de �uide et pour des écoulements à
faibles nombres de Reynolds.

D'une manière générale, on peut écrire la loi de Darcy sous forme vectorielle pour
l'écoulement monophasique d'un �uide newtonien incompressible de viscosité� , et en
négligeant les e�ets gravitaires (cas en micro�uidique) (1.3), en supposant que les défor-
mations du poreux sont négligeables et que l'écoulement dans les pores véri�e l'équation
de Stokes.

~u = �
K
�

~r P (1.3)

où ~u =
~Q
A

est la vitesse moyenne de l'écoulement dans le milieu poreux, aussi appelée

vitesse de �ltre.

Cellule de Hele-Shaw et écoulement biphasique en milieu poreux

Par analogie avec la loi de Darcy, il est possible d'étudier les écoulements en milieux
poreux dans une géométrie simplifée : la cellule de Hele-Shaw [21]. Cette cellule est consti-
tuée d'un canal linéaire formé par exemple par deux plaques de verre séparées par un
intervalle dont l'épaisseur b est faible devant sa largeurW . Dans un tel système la vitesse
moyenne~u d'écoulement d'un �uide de viscosité � est donnée par l'équation suivante :

~u = �
b2

12�
~r P (1.4)

Cette équation s'apparente à une loi de Darcy de perméabilitéb2=12 : ce système permet
donc de modéliser un écoulement en milieu poreux. Sa�man et Taylor ont étudié dans
cette cellule le cas où un �uide moins visqueux déplace un �uide plus visqueux [11]. Ils
ont mis en évidence que l'interface se déstabilise pour former un motif appelé doigt de
Sa�man-Taylor. Pour un couple de �uides et une géométrie �xés, la largeur des doigts est
fonction de leur vitesse. Cette largeur résulte de la compétition, à l'interface entre les deux
�uides, entre les forces visqueuses qui tendent à amincir le doigt et les forces capillaires
qui ont un e�et contraire : ainsi, lorsque la vitesse augmente, c'est-à-dire lorsque les forces
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visqueuses dominent les forces capillaires, la largeur du doigt diminue. À haute vitesse, la
largeur des doigts tend vers une valeur telle que le doigt occupe la moitié de la cellule.

Depuis les travaux de Sa�man et Taylor, cette instabilité a également été étudiée pour
des �uides complexes donnant lieu à une grande richesse pour les motifs d'instabilité obser-
vés [22, 23]. Le cas où un �uide newtonien pousse un �uide non newtonien a été décrit avec
des �uides présentant des comportements di�érents : rhéo�uidication ou développement
de contraintes normales. Ces di�érents comportements ont des conséquences di�érentes
sur la largeur des doigts : un �uide rhéo�uidi�ant a tendance à diminuer la largeur des
doigts par rapport au cas purement newtonien, tandis qu'un �uide élastique a tendance à
augmenter cette largeur [24, 25]. Récemment, Avendanoet al. [26, 27] ont étudié le cas où
la phase non newtonienne pousse une phase newtonienne. Là encore, des �uides complexes
choisis pour isoler les contributions de la viscosité, la rhéo�uidi�cation et l'élasticité, ont
été utilisés. Le pro�l de l'interface s'éloigne de celui adopté dans la con�guration pure-
ment newtonienne. Lorsque les e�ets visqueux gouvernent l'écoulement, le déplacement
de la phase newtonienne est favorisé si le �uide pousseur est viscoélastique, en raison de
l'apparition de contraintes normales dans le �uide pousseur.

Autres approches pour la description des écoulements en milieu poreux

À ce jour, aucune solution analytique n'a encore été développée, à partir des équations
de la mécanique des �uides, permettant de décrire entièrement les écoulements dans des
milieux poreux [28]. Quatre types d'approches sont utilisés pour étudier ces écoulements :

� une approche continuum dans laquelle le milieu poreux est caractérisé par des para-
mètres macroscopiques comme la perméabilité qui sont fortement liés à sa structure
microscopique sous-jacente, et re�ètent ses propriétés moyennes. C'est par exemple
le cas de la loi de Darcy.

� une approche en assemblage de capillaire (capillary bundle model) pour laquelle
le volume accessible à l'écoulement du milieux poreux est assimilé à un ensemble
de capillaires, la forme la plus simple étant un ensemble de capillaires parallèles
orientés dans une même direction. Il est alors possible en appliquant la loi de Darcy
et en supposant un écoulement de Poiseuille dans ces capillaires de déterminer la
perméabilité du milieu poreux.

� une approche reposant sur des méthodes numériques, comme les éléments �nis, pour
décrire en détails le milieu poreux à l'échelle du pore en tenant compte des phéno-
mènes physiques se produisant à cette échelle, et résoudre l'écoulement [29, 30].

� une approche par modélisation du réseau à l'échelle du pore (Pore-scale Network
Modeling, PNM) [31, 32] : le volume poreux est décrit par un réseau de pores et
de canaux dont la géométrie est idéale et les lois d'écoulement du �uide dans ces
canaux sont choisies. Il su�t alors de résoudre un système d'équations couplées pour
l'ensemble des canaux du réseau pour décrire l'écoulement. Cette approche résulte
d'un compromis entre l'approche continuum et l'approche numérique : en combinant
les phénomènes physiques appropriés à l'échelle du pore et une description simple
du volume poreux, cette approche a permis de développer des modèles capables de
prédire l'écoulement moyen à l'echelle macroscopique [33, 34]. On modélise d'abord
l'écoulement dans un capillaire unique, puis en considérant un réseau de n÷uds
auxquels sont connectés un ou plusieurs canaux, on établit un système d'équations
modélisant l'écoulement dans l'ensemble des canaux. Complété par une équation de
conservation de la masse, ce système d'équations couplées est résolu pour déterminer
le champ de pression dans le réseau [35].
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L'approche PNM est la plus prometteuse pour décrire les écoulements de �uides non
newtoniens dans les milieux poreux, puisqu'on peut choisira priori le modèle rhéologique
(équation constitutive) à implémenter pour chaque canal [28]. Cependant, deux points
d'amélioration sont envisageables pour pouvoir rendre compte de tous les aspects non
linéaires liés à la circulation de ces �uides non newtoniens : la description du volume
poreux et la prise en compte de l'interaction des polymères avec les parois (phénomènes
d'adsorption et de glissement). Par ailleurs, les méthodes numériques permettent égale-
ment de modéliser des écoulements dans des géométries élémentaires a�n d'étudier l'e�et
des �uides viscoélastiques sur le déplacement d'huile à l'échelle du pore [36]. Les deux
premières approches ont également permis d'étudier les écoulements de �uides complexes,
après certaines modi�cations permettant de rendre compte du caractère non newtonien
de ces �uides [37, 38, 39, 40, 41, 42]. En e�et, la connaissance de la rhéologie enbulk
(mesurée dans un rhéomètre) d'un �uide complexe viscoélastique n'est pas su�sante pour
décrire l'écoulement de ce �uide à l'échelle microscopique, dans un capillaire ou un réseau
de capillaires.

La géométrie des milieux poreux induit un écoulement complexe où cisaillement et
élongation co-existent sans que l'on puisse précisément déterminer leurs répartitions res-
pectives. L'écoulement d'un �uide non newtonien dans une telle géométrie est compliqué
à décrire car il dépend de cette répartition locale des contraintes de cisaillement et d'élon-
gation, mais également de l'intégration temporelle de ces contraintes par le �uide (e�et
mémoire) au cours de la traversée du milieu poreux [43, 44].

Les études s'accordent pour dire que l'écoulement monophasique d'un �uide viscoélas-
tique dans un milieu poreux, est caractérisé par une augmentation du gradient de pression
mesuré entre l'entrée et la sortie du milieu poreux, en comparaison de ce qu'on pourrait
attendre pour un �uide au comportement newtonien de même viscosité [45, 46, 47]. Cette
augmentation de pression a été attribuée à la nature élongationnelle de l'écoulement dans
les pores, due à la succession d'expansion-contraction rencontrées par le �uide lors de la
traversée du milieu poreux [46, 48, 49]. Toutefois, il convient de noter que d'autres phéno-
mènes non élastiques, dus notamment aux interactions du �uide avec la paroi du système
(phénomènes d'adsorption, rétention mécanique et blocage partiel des pores), peuvent
contribuer à l'augmentation du gradient de pression mesuré dans le milieu poreux [28].

Pour rendre compte du décalage entre la rhéologie enbulk et la rhéologie in situ
d'un �uide non newtonien dans un milieu poreux, on dé�nit une viscosité intrinsèque ou
apparente [50], à partir de la loi de Darcy, selon la relation suivante :

� app =
KA
Q

4 P
L

(1.5)

Cette viscosité intrinsèque rend compte des contraintes élongationnelles et de cisaillement
rencontrées par le �uide dans le milieu poreux, pouvant modi�er sa rhéologie à l'échelle
microscopique [29, 50]. Pour des solutions de polymères, on a montré que la viscosité
apparente est une fonction du débit dans le milieu poreux [51]. Par ailleurs, on dé�nit
un taux de cisaillement intrinsèque au milieu poreux à l'aide de l'équation (1.6), qu'on
peut mesurer expérimentalement ou calculer en utilisant une approche PNM. Il est alors
possible de déterminer la relation entre le comportement local du �uide et la viscosité
apparente moyennée sur l'ensemble du milieu poreux.

_
 mp =
�u

p
K�

(1.6)

où � est un facteur de forme dépendant du milieu poreux.
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Loi de Darcy pour un écoulement biphasique

Comme nous l'avons vu plus haut, la loi de Darcy qui résulte d'une approche conti-
nuum, permet d'obtenir la vitesse moyenne d'écoulement d'un �uide dans un milieu poreux
à partir de grandeurs moyennes macroscopiques comme la perméabilité. Dans le cas où un
seul �uide est présent, la relation est linéaire et simple. Lorsqu'on considère un écoulement
biphasique en milieu poreux, dans le cas où un �uide en place (par exemple de l'huile) est
déplacé par un autre �uide injecté non miscible (solution aqueuse), il convient de prendre
en compte le comportement de l'interface à l'échelle du pore (échelle microscopique). Il
faut alors considérer les forces visqueuses dans le �uide injecté et dans le �uide déplacé,
ainsi que les forces capillaires qui s'exercent à l'interface entre les deux �uides.

Par conséquent, pour pouvoir décrire les écoulements biphasiques en milieu poreux, il
est nécessaire de tenir compte des �uctuations locales de pression importantes engendrées
par les interactions à l'interface entre les deux �uides. En outre, la capacité du �uide
injecté (ici de l'eau) à s'écouler dans le milieux poreux est a�ectée par la présence du
�uide déjà en place (huile). On peut alors écrire une équation de Darcy pour chaque phase
en introduisant des perméabilités relatives et des champs de pression di�érents pour les
deux �uides (equations (1.6) et (1.7)).

~ueau = �
Kk reau

� eau

~r Peau (1.7)

~uhuile = �
Kk rhuile

� huile

~r Phuile (1.8)

Les perméabilités relatives de l'eau et de l'huile traduisent le fait que l'écoulement d'un
�uide dépend de la con�guration locale de l'autre �uide. La totalité du volume poreux n'est
pas accessible aux deux �uides en présence. La description adoptée ici revient à considérer
l'ensemble (�uide en place + matrice du matériau poreux) comme un seul milieu poreux
dans lequel le �uide injecté pénètre avec une perméabilité plus faible que la perméabilité
absolue K. Les perméabilités relatives dépendent des fractions volumiques occupées par
chacun des deux �uides dans le milieu poreux, également appelées saturations en eau et en
huile. D'une manière générale, les perméabilités relatives sont déduites à partir des données
expérimentales. On peut développer des modèles d'évolution de la perméabilité relative
en fonction de la saturation en eau : modèle de Corey qui décrit la perméabilité comme
une loi de puissance de la saturation en eau, à partir des saturations irréductibles en eau
et en huile [52] ; modèle de Buckley-Leverett, qui cherche à déterminer les perméabilités
relatives à partir de données expérimentales [53].

On décrit la capacité de l'eau ou de l'huile à se déplacer dans un réservoir, ou milieu
poreux, par le paramètre de mobilité dé�ni par la relation (1.9) :

Mobeau =
kreau

� eau
(1.9)

Le rapport de mobilité, dé�ni comme la mobilité du �uide en place divisée par celle
du �uide injecté dans le réservoir, est un paramètre utilisé dans l'industrie pétrolière pour
évaluer la capacité de la solution d'injection à pousser l'huile en place dans le réservoir :
plus ce rapport est élevé, plus la situation est favorable.
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La plupart des études d'écoulements biphasiques dans le milieu pétrolier sont réalisées
dans des carottes et conduisent à la mesure de volumes récupérés et de perméabilités
relatives. Toutefois, ce sont des grandeurs macroscopiques, qui ne permettent pas de rendre
compte des phénomènes ayant lieu à l'échelle du pore. De plus, ces systèmes expérimentaux
fermés ne permettent pas de voir le comportement de l'interfacein situ dans le réseau.

Depuis les années 1980, des systèmes micro�uidiques constitués de réseaux de canaux,
mimant des milieux poreux, ont été utilisés pour étudier les écoulements multiphasiques
en milieux poreux [32, 54]. Ces systèmes appelés également micromodèles sont réalisés
dans des matériaux transparents comme le verre ou des polymères optiquement trans-
parents comme le PolyDiMéthylSiloxane (PDMS), matériau phare en micro�uidique. Ils
permettent ainsi d'observer facilement le comportement des di�érentes phases injectées
dans le système [55], à l'échelle du réseau comme à l'échelle du pore.

1.1.2 Phénoménologie newtonienne dans les micromodèles

Grâce à ces outils, Roland Lenormand s'est intéressé à des écoulements biphasiques
dans des réseaux mettant en présence une phase organique et une phase aqueuse newto-
niennes [56]. Après remplissage du système par l'une des phases, l'expérience consiste à
injecter la deuxième phase non miscible dans le système, à débit constant, ou à gradient
de pression entre l'entrée et la sortie constant. En observant le déplacement des phases au
cours de l'essai, il a décrit en détails le comportement de l'interface eau/huile à l'échelle
du pore a�n de le relier aux formes de front obtenues à l'échelle du réseau [57]. En outre,
il a également pu montrer l'in�uence de certains paramètres comme la vitesse d'injection
des �uides, ou les viscosités des deux �uides, sur le comportement des deux phases [58].
En�n, deux situations de déplacements des deux �uides immiscibles ont été analysées :

� Drainage, c'est-à-dire l'injection d'un �uide non mouillant pour pousser un �uide
mouillant en place dans le système [58]

� Imprégnation, c'est-à-dire l'injection d'un �uide mouillant pour déplacer un �uide
non mouillant en place dans le système [59]

Le microsystème utilisé est un réseau à deux dimensions de pores interconnectés par
des canaux de 6 classes de largeurs di�érentes, distribuées de façon aléatoire. La distance
entre deux pores étant constante, les pores ont également des tailles aléatoires. Le système
a une hauteur uniforme de1 mm et le réseau est caractérisé par son aire transversale� .
On identi�e deux paramètres dé�nis par les relations (1.10) et (1.11) permettant d'établir
des diagrammes de phase pour chacune des situations : le nombre capillaire Ca, calculé
pour le �uide injecté, et le rapport de viscosité M.

Ca =
� injecté Q


 �
(1.10)

où Q est le débit du �uide injecté et 
 la tension de surface entre le �uide injecté et le
�uide déplacé.

M =
� injecté

� déplacé
(1.11)

� injecté et � déplacé sont ici les viscosités à cisaillement nul de chacun des deux �uides.

Déplacement du ménisque à l'échelle du pore

Les travaux de Lenormand et al. [57] montrent que lors du déplacement d'un �uide
par un autre dans un réseau de capillaires, les deux �uides sont présents, simultanément,
dans les canaux. Le �uide non mouillant est présent dans lebulk du canal, tandis que le
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�uide mouillant est cantonné dans les coins du canal (�gure 1.2a). Les types de déplace-
ments accessibles pour le ménisque dépendent de la con�guration d'injection : drainage
ou imprégnation.

Dans le cas drainage, dans un canal droit simple de largeurx et de hauteur y, le
ménisque ne peut se déplacer qu'en mode piston, illustré �gure 1.2a (à gauche) : pour
pénétrer dans un canal rempli de �uide mouillant, la pression dans le �uide non mouillant
doit être supérieure à un seuil de pressionPP dé�ni par la relation suivante :

PP = 2 

�

1
x

+
1
y

�
(1.12)

Puis, lorsque le �uide non mouillant rencontre un pore, c'est-à-dire l'intersection d'au
moins 3 canaux (par exemple ici quatre canaux perpendiculaires), il le remplit immédia-
tement et envahit les canaux adjacents si la condition précédente est véri�ée.

Dans le cas imprégnation, le ménisque peut également se déplacer en mode piston
dans les canaux droits, et lorsque le �uide mouillant rencontre une intersection, deux autres
mode de déplacement sont observés en fonction du �uide présent dans les canaux adjacents.
On distingue le modeI 1 du mode I 2 (I pour imprégnation) illustré respectivement sur les
�gures 1.2d et 1.2e.

Dans le modeI 1, le �uide mouillant arrive à l'intersection par 3 canaux ajdacents, et
tend à progresser pour remplir le dernier canal : les positions et les formes successives
adoptées par le ménisque dans le pore sont indiquées par les chi�res sur la �gure 1.2d.
Lorsque la position 2 est atteinte, le ménisque ne touche plus les parois et une instabilité
se produit ; puis, le rayon de courbure du ménisque augmente et la di�érence de pression
de part et d'autre de l'interface augmente, ce qui induit l'écoulement du �uide mouillant
et la progression du ménisque à travers l'intersection. La position 2 est atteinte pour une
pression dans le �uide mouillant supérieure à un seuil de pressionPI 1 (cas où les 4 canaux
ont la même largeurx) :

PI 1 = 


 p
2

x
+

2
y

!

(1.13)

Dans le modeI 2, le �uide mouillant arrive à l'intersection par 2 canaux adajacents et
tend à progresser pour remplir les deux autre canaux. Ceci se produit lorsque le ménisque
atteint le point A (voir �gure 1.2e), lorsque la pression dans le �uide non mouillant est
supérieure à un seuil de pressionPI 2 (cas où les 4 canaux ont la même largeurx) :

PI 2 = 2 

�

0;15
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1
y

�
(1.14)

En�n, le ménisque peut également progresser dans le modesnap-o� : dans la con�-
guration présenté �gure 1.2c, le ménisque n'a pas encore pénétré dans le canal, mais la
présence du �uide mouillant dans les coins implique que l'interface circule le long des pa-
rois du canal. La di�érence de pression entre les deux �uides est alors fonction du rayon
de courbure dans le coin. Cette situation est stable tant que la pression dans le �uide
mouillant est telle que le rayon de courbure dans le coin est inférieur àL=2, où L est
la plus petite dimension entre la largeurx et la hauteur y du canal. Alors, le �uide non
mouillant n'est plus en contact avec les parois : la situation devient instable et le �uide
mouillant remplit le canal quand la pression est supérieure à un seuil de pressionPS dé�ni
comme suit :

PS = 2


L

(1.15)
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(a) Présence simultané des deux �uides dans un canal

(b) Mode piston (c) Snap o�

(d) Imprégnation I 1 (e) Imprégnation I 2

Figure 1.2 � Circulation des �uides dans le système et déplacement du ménisque à l'échelle
du pore [57]. (a) Disposition des �uides dans un canal, vue en trois dimensions (à gauche)
et en coupe dans un plan transverse à la direction de l'écoulement (à droite) : le �uide
non mouillant circule dans le centre du canal tandis que le �uide mouillant est coincé
dans les coins. (b)-(e) Mécanismes de déplacement à l'échelle du pore. Un mode commun
au cas drainage et imprégnation : mode piston. Les autres modes sont spéci�ques au cas
imprégnation : snap o� (c), I 1 (d), I 2 (e). Chaque mécanisme est associé à un seuil de
pression à dépasser pour qu'il se produise, qui ne dépend que de la géométrie des pores et
des canaux.

Les expressions des di�érents seuils de pression associés à chaque mode de déplacement
sont dé�nies ici pour une condition de mouillage total, caractérisée par un angle de contact
nul. Par ailleurs, ces seuils de pression ne dépendent que de la tension de surface entre les
deux �uides et de la géométrie des canaux [57]. Dans les systèmes utilisés dans le cadre de
cette thèse, les �uides injectés seront plutôt en mouillage partiel, ce qui peut compliquer
le comportement du ménisque. Il conviendra alors de considérer des seuils de pression
corrigés pour prendre en compte l'angle de contact associé à la condition de mouillage
partiel [59].
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Diagramme de phase dans le cas drainage

Dans le cas drainage, le �uide injecté étant non mouillant, il ne peut circuler que dans
le bulk des canaux. De plus, le ménisque se déplace dans les canaux en mode piston. Les
forces capillaires empêchent le �uide injecté d'entrer spontanément dans le réseau : celui-ci
ne peut alors pénétrer dans un canal que si la di�érence de pression entre le �uide injecté
et le �uide déplacé est supérieure au seuil de pressionPP de ce canal.

(a) Visqueux instable ! digitations capillaires

(b) Visqueux stable ! digitations capillaires

Figure 1.3 � Images présentant les formes de front observées dans le cas drainage, tirées
de [58]. (a) Air déplaçant une huile très visqueuse (logM = � 4;7), à nombres capillaires
décroissants de gauche à droite (logCa varie de � 6,3 à � 9,1). (b) Solution de glucose
déplaçant une huile (logM = 2 ;0), à nombres capillaires décroissants de gauche à droite
(logCa varie de � 1,0 à � 5,2).

En faisant varier le débit d'injection du �uide non mouillant et le rapport de viscosité
entre les deux �uides, trois régimes caractérisés par la forme du front à l'échelle du réseau
ont été identi�és [58], conduisant à l'élaboration du diagramme de phase présenté sur la
�gure 1.4 :

� Front plat ou stable viscous displacement: la frontière entre les �uides est plate et
la quantité de �uide piégée derrière le front est faible (�gure 1.3b). Ce régime est
observé pour des nombres capillaires et des rapports de viscosité élevés (M > 1) :
l'écoulement est ainsi dominé par les forces visqueuses et le gradient de pression dans
le �uide déplacé est négligeable, ce qui conduit à un déplacement stable.

� Digitation visqueuse ou viscous �ngering : le front est caractérisé par la présence
de plusieurs doigts qui progressent dans le réseau. Puis l'un des doigts croît plus
vite que les autres et inhibe leur développement. Ces doigts sont tous orientés vers
la sortie du réseau, sans former de boucle (voir �gure 1.3a). On observe ce régime
pour des nombres capillaires élevés et des rapports de viscosité faibles (M < 1) :
l'écoulement est donc toujours dominé par les forces visqueuses mais le gradient
de pression est négligeable dans le �uide injecté, ce qui conduit à un déplacement
instable (type Sa�man-Taylor)
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� Digitation capillaire ou capillary �ngering : le front est ici caractérisé par le déve-
loppement d'un ou plusieurs doigts, pouvant présenter des boucles et être orientés
dans la direction transverse à l'écoulement (voir �gure 1.3 (a) et (b) à droite). Cette
situation est observée à faible nombre capillaire : les forces visqueuses sont alors né-
gligeables dans les deux �uides. La forme de front obtenue résulte de la distribution
aléatoire de la taille des canaux, le �uide se déplaçant de pore en pore en suivant le
chemin de plus faible résistance.

Figure 1.4 � Diagramme de phase pour le cas drainage [56]. On identi�e trois domaines
dans le plan (M ,Ca) correspondant aux di�érentes formes de front obtenues à l'échelle du
réseau. Ces formes de front sont également associées à des modèles statistiques permettant
de les représenter. À grand nombre capillaire les forces visqueuses dominent les forces
capillaires et gouvernent l'écoulement : le front est instable pourM < 1 et représenté par
un modèle deDi�usion-Limited Aggregation (DLA), et stable pour M > 1, représenté
par un modèle anti-DLA. Lorsqu'on diminue le nombre capillaire, les forces visqueuses
deviennent négligeables et on identi�e un régime de digitations capillaires, correspondant
bien au modèle d'Invasion-Percolation.

Le �uide non mouillant ne pouvant se déplacer que dans lebulk des canaux, il ne peut
s'écouler que s'il présente un chemin de pores connectés jusqu'à la sortie du réseau. Après
percolation, à la sortie du réseau, le �uide injecté dé�nit ainsi un chemin préférentiel, et ne
peut explorer d'autres zones du réseau ; il piège également des clusters de �uide mouillant
après rupture du passage continu jusqu'à la sortie dans ce �uide.

En outre, on peut représenter ces trois régimes par des modèles statistiques indiqués
sur le diagramme de phase, qui permettent d'obtenir, par simulations numériques, des
fronts similaires à ceux observés expérimentalement [58, 60].

Le régime decapillary �ngering correspond au modèle d'Invasion-Percolation [61, 62].
Pour une pression donnée dans le �uide non mouillant, la pénétration de ce �uide n'est
possible que dans les canaux dits actifs, dont la taille est supérieure à une taille critique
r0. La distribution de taille des pores permet alors de déterminer la proportion de canaux
actifs, et pour une pression donnée, le �uide envahit tous les canaux actifs connectés à
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l'entrée. En pratique dans les simulations on attribue une probabilité �xe à chaque canal
en fonction de sa taille : à chaque étape, on remplit le canal dont la probabilité est la plus
élevée, jusqu'à atteindre la sortie du réseau. Le modèle d'Invasion-Percolation est donc un
modèle local de proche en proche.

Dans le cas des déplacements dominés par la viscosité (stable ou instable), c'est le
gradient de pression entre l'entrée et la sortie du système qui pilote l'écoulement. De ce
fait, un modèle local basé sur le déplacement du ménisque à l'échelle microscopique ne peut
être réaliste. On utilise ainsi des modèles s'appuyant sur une approche continuum pour
calculer le champ de pression, couplée à un déplacement discret du ménisque permettant de
rendre compte de la structure granulaire du milieu poreux. Deux cas extrêmes permettent
de remplacer ces modèles par des modèles plus simples : modèle DLA [63, 64] (Agrégation
limitée par la di�usion) pour le cas M ! 0, décrivant le régime visqueux instable et modèle
anti-DLA [65, 66] pour le cas M ! 1 , décrivant le régime visqueux stable.

Le modèle de DLA peut être illustré par le principe suivant : on dispose une particule
ou une ligne dans un réseau, puis depuis un point éloigné du réseau, on lance une autre
particule qui se déplace via une marche aléatoire et s'arrête lorsqu'elle rencontre la première
particule ou la ligne. On lance ainsi un certain nombre de particules : les processus de
di�usions qui gouvernent la trajectoire suivie par les particules produisent des clusters
rami�és. Le modèle anti-DLA peut lui être illustré de la manière suivante : on lâche une
particule (représentant le �uide injecté) non loin d'un agrégat compact (représentant le
�uide déplacé). Cette particule e�ectue une marche aléatoire jusqu'à atteindre un site
occupé de l'agrégat. On retire alors la particule et le site, puis on lance une nouvelle
particule.

Diagramme de phase dans le cas imprégnation

Dans le cas de l'imprégnation, le �uide injecté est un �uide mouillant qui peut se
déplacer selon trois modes : dans lebulk des canaux, le long des parois à travers les �lms
de coins, ou encore pour des nombres capillaires très faibles (Ca 6 10� 7), le long de la
rugosité de surface du système. De plus, le ménisque dispose des quatre modes présentés
plus haut pour se déplacer : la sélection d'un mode dépend de la géométrie du réseau, en
particulier du rapport d'aspect entre la taille des pores et celle des canaux, mais également
de la possibilité pour le �uide mouillant de développer des �lms le long des parois [59, 67].

(a) Pore large et remplissage des canaux (b) Pore étroit et remplissage des pores

Figure 1.5 � Identi�cation de deux classes de pores : (a) pores larges favorisant le rem-
plissage des canaux et le piégeage de �uide non mouillant dans les pores ; (b) pores étroits
favorisant le remplissage des pores et par conséquent des canaux adjacents [56].

Le milieu poreux est modélisé par un réseau de canaux ayant un certain nombre de
classes de tailles, distribuées aléatoirement. Pour chaque classe de taille, on peut détermi-
ner les seuils de pression associés aux quatre modes de déplacement du ménisque :PP , PI 1 ,
PI 2 , PS [57, 59]. Au cours de l'imprégnation du réseau par le �uide mouillant, la di�érence
de pression entre �uide mouillant et non mouillant diminue, le mécanisme dominant dans
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un canal est celui dont le seuil de pression est le plus élevé. Cependant, en raison de la
distribution de taille des canaux, les quatre modes de développement peuvent co-exister
dans le réseau. Les formes de front obtenues à l'échelle du réseau pendant l'imprégnation
dépendent de l'ordre dans lequel ces modes de déplacement se produisent.

On distingue deux cas extrêmes pour le rapport d'aspect taille des canaux/taille des
pores :

� PS > P I 1 ; PI 2 pour chaque classe de canaux : c'est la con�guration pores larges (large
pores) présentée �gure 1.5a. L'envahissement du réseau a lieu par remplissage des
canaux et piégeage d'huile dans les pores.

� PI 1 ; PI 2 > P S pour chaque classe de canaux : c'est la con�guration pores étroits
(small pores) présentée �gure 1.5b. L'envahissement du réseau a lieu par remplissage
des pores.

Figure 1.6 � Diagrammes de phase obtenus en imprégnation [56]. Les régimes identi�és
sont propres à chaque géométrie de pore, mais la structure du diagramme est voisine
dans les deux cas. Il est divisé en trois domaines correspondant à trois plages de nombre
capillaire associées aux zones de circulation du �uide mouillant dans le système :bulk des
canaux (domaines visqueux identiques à la con�guration drainage), �lms de coin (domaine
capillaire continu), rugosité de surface (domaine capillaire discontinu).

Pour ces deux cas extrêmes, on élabore deux diagrammes de phase dont la structure
est voisine (�gure 1.6), mais pour lesquels les régimes identi�és di�èrent [56, 59]. Dans les
deux cas, le diagramme comporte trois domaines associés à la façon dont circule le �uide
mouillant dans les canaux :

� un domaine à nombre capillaire élevé (Ca > 10� 4), c'est-à-dire lorsque l'écoulement
est piloté par les forces visqueuses : le �uide circule alors dans lebulk des canaux,
et on retrouve les domaines stable et instable observés dans le cas du drainage.

� un domaine capillaire continu, à nombre capillaire modéré(10� 6 6 Ca 6 10� 4),
associé à l'écoulement du �uide mouillant par les �lms de coin

� un domaine capillaire discontinu, à très faible nombre capillaire (Ca 6 10� 7), associé
à l'écoulement du �uide mouillant le long de la rugosité des parois. Ce domaine est
dit discontinu car les formes de front observées dans le réseau sont similaires à celles
observées pour le domaine précédent, mais de façon discontinue.
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Lorsque le �uide mouillant s'écoule par les �lms de coin dans la con�guration pores
larges, la pression diminue au niveau des pores et des canaux à mesure que les coins
se remplissent, jusqu'à atteindrePS qui marque le remplissage du plus petit des canaux
connecté à l'entrée du réseau, ce qui réaugmente la pression jusqu'au prochain remplissage.
Le �uide progresse donc dans le réseau par sauts en remplissant les canaux les plus petits
en premier, et en piégeant le �uide non mouillant dans les pores (�gure 1.7a à gauche).
Dans la con�guration pores étroits, le ménisque se déplace de façon dominante en mode
I 1 et I 2, remplissant en premier les pores puis les canaux adjacents. Le réseau est rempli
ligne par ligne sous la forme d'un front uniforme (�gure 1.7a à droite).

(a) Écoulement par �lms de coin (de gauche à droite : pores larges,
intermédiaire, étroits)

(b) Écoulement le long de la rugosité de surface (de gauche à droite :
pores larges, intermédiaires, étroits)

(c) Description par modèles statistiques

Figure 1.7 � Description des motifs obtenus par des modèles statistiques [59], pour di�é-
rentes géométries de pores : larges, intermédiaires, étroits. (a) Résultat de simulations pour
un �uide mouillant (en noir) circulant par les �lms de coin. (b) Résultat de simulations
pour un �uide mouillant (en noir) circulant le long de la rugosité de surface. (c) Tableau
récapitulatif décrivant les formes obtenues à l'échelle du réseau, pour les trois zones de
circulation du �uide mouillant et les trois géométries de pores identi�ées.

Lorsque le �uide mouillant s'écoule le long de la rugosité de surface, le mode de rem-
plissage est identique au cas précédent, mais il peut être initié dans des canaux qui ne sont
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pas connectés avec l'entrée du réseau. Pour le cas pores larges, le premier canal rempli peut
être n'importe lequel du réseau, et le nombre de canaux remplis augmente avec le temps.
On coupe ainsi des liens dans le réseau initialement rempli de �uide non mouillant, jusqu'à
ce que celui-ci apparaisse discontinu (�gure 1.7b à gauche). Pour le cas pores étroits, le
remplissage est initié parsnap-o� , mais dès que deux canaux adjacents sont remplis, le
déplacementI 2 se produit pour remplir les deux autres canaux adjacents, et le cluster ainsi
formé croît dans le réseau. Le remplissage initial pouvant avoir lieu à plusieurs endroits
dans le réseau, on observe la formation de clusters déconnectés (�gure 1.7b à droite).

1.1.3 Écoulements biphasiques en poreux en présence de polymères

Polymères et récupération d'huile : e�et visqueux ou élastique ?

Des solutions aqueuses de polymères sont utilisées dans les procédés de récupération
améliorée du pétrole depuis les années 1960 [68, 69]. L'étude de ces procédés en laboratoire
et à l'échelle du gisement [70, 71], a permis d'identi�er des critères pour sélectionner les
réservoirs où la mise en ÷uvre de ces procédés est possible [72, 73, 74]. On privilégie
ainsi les réservoirs ayant une forte saturation en huile de mobilité élevée et présentant une
hétérogénéité modérée.

Il est communément accepté que l'e�et du polymère est seulement d'améliorer le rap-
port de mobilité entre l'huile et l'eau, via une diminution de l'écart de viscosité entre les
deux phases [12, 13]. Cet e�et permet en particulier de stabiliser les formes de front d'avan-
cement [75], en réduisant les digitations visqueuses observables lorsqu'un �uide moins vis-
queux pousse un �uide plus visqueux. Ainsi, la solution de polymères permet de balayer
une zone plus importante du réservoir, sans réduire la saturation résiduelle en huile. En
e�et, à l'échelle du pore, les forces capillaires qui sont prépondérantes, empêchent l'huile
de s'écouler : l'augmentation du gradient de pression local après viscosi�cation par le
polymère est insu�sante pour surmonter les forces capillaires qui piègent l'huile [14].

Pourtant, ces dernières années, un certain nombre d'essais experimentaux, sur des
carottes ou en plein champ, ont mis en évidence une amélioration de la récupération lors
de l'utilisation de solutions de polymères [76]. En particulier, l'utilisation de polymères en
récupération tertiaire à grande échelle sur le gisement de Daqing depuis 1996 a conduit
l'équipe de Wang à étudier l'impact de solutions de HPAM sur la récupération à di�érentes
échelles. Ils ont tout d'abord montré dans des carottes, que l'injection de solution de HPAM
permet d'obtenir une récupération additionnelle de 5 à 8 % par rapport à l'injection d'une
solution aqueuse [15]. De plus des essais récents en plein champ ont permis d'atteindre
des récupérations additionnelles de l'ordre de 20% [77]. Ces observations expérimentales
indiquent que le polymère induit une diminution de la saturation résiduelle en huile ce qui
suggère une amélioration de la mobilisation de l'huile à l'échelle microscopique, attribuée
aux propriétés viscoélastiques des polymères injectés.

Des études systématiques ont con�rmé ces premiers résultats expérimentaux, notam-
ment dans des carottes en condition de mouillage mixte [78, 79]. L'injection de solutions
de HPAM de concentration croissante, permet d'atteindre des saturations résiduelles en
huile de plus en plus faibles. Par ailleurs, des essais semblables réalisés avec des solutions
de glycérol de concentrations voisines de celles des solutions de HPAM, sont caractérisés
par des saturations résiduelles en huile jusqu'à 50% plus élevées. C'est donc bien l'aug-
mentation d'élasticité qui permet d'améliorer la récupération. En�n, d'autres observations
expérimentales montrent qu'un �uide rhéo�uidi�ant comme le Xanthan ne permet pas
d'atteindre de telle niveau de récupération : l'élasticité du HPAM est caractérisée alors
par la première di�érence de contraintes normales [80].
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On observe di�érents types d'huile résiduelle dans les réservoirs après injection d'eau
en récupération secondaire, en fonction de la géométrie des pores et des conditions de
mouillage [76] :

� huile piégée dans les liens entre les pores, en particulier dans les réservoirs fortement
mouillables à l'eau

� huile inaccessible à cause des anfractuosités de la roche, ou coincée dans des pores
sans issue (dead end pore), pour des réservoirs en mouillage huile ou hétérogène

� �lm d'huile recouvrant les parois dans les réservoirs fortement mouillables à l'huile
� gouttes d'huiles immobilisées dans le réservoir
Les expériences réalisées par les équipes de Daqing, en micromodèles ont mis en évi-

dence un e�et des polymères injectés sur la mobilisation de ces di�érents type d'huile
résiduelle [15, 80]. Deux mécanismes principaux d'action ont été décrits pour expliquer
l'e�cacité microscopique du polymère : le développement de forces visqueuses parallèles à
l'interface eau/huile [81], et la stabilisation de colonnes d'huile (oil thread) [82]. De telles
colonnes d'huile peuvent se développer quand on injecte de l'eau dans un réservoir, en
particulier dans des réservoirs mouillables à l'eau. L'huile, �uide non mouillant, circule
au centre des canaux à travers une série de pores connectés, sous la forme d'un cylindre
entouré par un anneau d'eau. Quand la saturation en eau du réservoir augmente, le dia-
mètre de cette colonne d'huile diminue et elle se brise en gouttes immobilisées dans les
canaux. Huh et Pope [76] ont analysé la stabilité linéraire de telles colonnes entourées
de solutions aqueuses de polymères et montré que l'élasticité des polymères permet de
retarder la brisure de la colonne, réduisant ainsi la saturation résiduelle en huile dans les
réservoirs.

Concernant la mobilisation de l'huile dans des pores sans issue, Yinet al. [83] ont
proposé une simulation numérique d'un écoulement viscoélastique en utilisant un modèle
de Maxwell convecté supérieur, modi�é pour rendre compte de l'élasticité et du caractère
rhéo�uidi�ant des solutions de HPAM. L'e�et majoritaire dû à la présence du �uide vis-
coélastique est d'élargir les lignes de courant dans le pore sans issue et par conséquent
d'augmenter la zone du pore atteinte par l'écoulement, ce qui favorise la mobilisation de
l'huile piégée dans ce pore.

En�n un concept de forces locales (micro-forces) a été développé pour préciser les
mécanismes d'action des polymères à l'échelle microscopique [16, 84] et rendre compte des
observations expérimentales sur la mobilisation de l'huile résiduelle en micromodèles. Les
propriétés élastiques du polymère modi�ent la structure locale de l'écoulement par rapport
au cas newtonien (injection d'eau) : dans les pores, le pro�l de vitesse pour une solution de
polymères est de type bouchon, alors qu'il est parabolique pour un �uide newtonien. De
plus, l'huile résiduelle �xée sur les parois du réservoir sous forme deblobest déformée par
le cisaillement. Cette déformation a�ecte localement l'écoulement du �uide injecté, dans
lequel se développent des forces locales non isotropes pour un �uide capable de développer
des contraintes normales comme le HPAM. Ces forces locales induisent le détachement de
l'huile sous la forme de gouttes ensuite entraînées dans l'écoulement.

Tous ces travaux suggèrent que les propriétés viscoélastiques des solutions de HPAM
contribuent à améliorer la mobilisation de l'huile à l'échelle microscopique. Cependant, ils
n'établissent pas de distinction claire entre les e�ets visqueux, élongationnels et élastiques
qui peuvent avoir une in�uence sur le déplacement de l'huile.

Par ailleurs, des outils de simulation numérique permettent d'étudier les écoulements
biphasiques mettant en jeu une phase non newtonienne dans des géométries élémentaires,
a�n de préciser les e�ets microscopiques mis en évidence par les travaux expérimentaux
présentés ci-dessus. Afsharpooret al. [36] ont ainsi étudié l'écoulement autour d'une goutte
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d'huile immobile, coincée en amont d'une constriction : lorsque le �uide externe est visco-
élastique ils ont observé une augmentation du gradient de pression de part et d'autre de
la goutte, ainsi qu'une augmentation des forces totales qui s'appliquent sur la goutte, en
raison des contraintes normales développées dans le �uide. Ce phénomène pourrait contri-
buer à mettre en mouvement la goutte et expliquer la réduction de la saturation résiduelle
en huile observée expérimentalement.

Hormis ces travaux liés à l'exploitation du gisement de Daqing, on ne trouve que peu
d'études systématiques en micromodèles mettant en jeu des �uides modèles ou réels, per-
mettant de distinguer les contributions des e�ets visqueux et élastiques sur l'amélioration
de la récupération par les solutions de polymères. Les études se sont d'abord concentrées
sur l'évaluation de l'impact de la mouillabilité : d'une part, sur l'e�cacité des polymères
utilisés en récupération assistée en terme de récupération [85, 86] et d'autre part, sur
l'adsorption de ces polymères [87, 88, 89]. Le polymère est ainsi plus e�cace dans des
réservoirs mouillant à l'eau. En outre, dans des micromodèles en verre dont ils peuvent
contrôler la mouillabilité, Meybodi et al. [90] ont procédé à des injections de polymères sur
des huiles conventionnelles. Ils ont observé une grande richesse de con�gurations pour les
deux phases à l'échelle du pore, et décrit plusieurs mécanismes microscopiques en présence
de polymères. Les paramètres dominants dans la sélection des mécanismes et des formes
d'interfaces sont la mouillabilité et la morphologie du milieu poreux (nombre de coordina-
tion et forme des pores). En�n, d'autres travaux s'intéressent à l'applicabilité de l'injection
de polymères pour la récupération améliorée des huiles lourdes ou extra-lourdes [91, 92].

1.2 Généralités sur les polymères

Nous avons montré au paragraphe précédent que l'e�et des solutions de polymères sur
la récupération d'huile suggère que les comportements observés sont dus aux propriétés vis-
coélastiques de ces polymères. En e�et, les solutions utilisées ici sont un exemple de �uide
complexe au comportement non newtonien. Nous allons expliciter ces comportements dans
cette section, en les comparant au �uide référence dit newtonien. Nous présenterons éga-
lement succintement le lien qu'on peut faire entre ces comportements non linéaires et la
structure microscopique des solutions de polymères. En�n, nous aborderons une propriété
non élastique des polymères qui pourrait intervenir dans leur e�cacité : l'adsorption.

1.2.1 Rhéologie non newtonienne et viscoélasticité

La rhéologie a pour objet l'étude des écoulements et des déformations de la matière.
Dans ce cadre, on considère que la matière peut se trouver sous deux grands états : l'état
solide et l'état �uide. On distingue deux cas extrêmes de comportement rhéologique : le
solide élastique régi par la loi de Hooke, et le �uide visqueux régi par la loi de Newton [1].

Approche qualitative de la viscoélasticité

Considérons la situation suivante : un échantillon solide est maintenu entre deux
plaques parallèles et soumis à une déformation de cisaillement pur d'amplitude
 . En
réponse à cette déformation, l'échantillon développe une force par unité de surface ou
contrainte � . Dans l'hypothèse du solide parfait aux faibles déformations, la contrainte
est proportionnelle à la déformation : on parle de réponse élastique de module G (loi de
Hooke, équation (1.16))

� = G
 = G _
t (1.16)
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Si on remplace le solide par un �uide newtonien, la contrainte est proportionnelle au
taux de déformation, ou taux de cisaillement _
 : la réponse est dite visqueuse de viscosité
� (loi de Newton, équation (1.17))

� = � _
 (1.17)

Pour un �uide viscoélastique, ces deux comportements sont observables suivant l'échelle
de temps à laquelle on regarde le système. Ceci a été mis en évidence par Maxwell en
1867 [93] : il a observé des comportements di�érents pour une goutte d'eau et une boule
de pâte à modeler en silicone appelé Silly Putty, lâchées sur une surface. La goutte d'eau
s'étale pourvu que la surface soit mouillante, alors que la boule de pâte à modeler rebondit
plusieurs fois avant de s'étaler au bout de quelques jours. À temps court, la pâte qui rebon-
dit se comporte comme un solide élastique, tandis qu'à temps plus long elle coule comme
un �uide visqueux. Ainsi, un �uide viscoélastique est caractérisé par un comportement
élastique à temps court et visqueux à temps long. L'évolution de la contrainte en fonction
du temps pour un tel matériau soumis à un cisaillement brusque_
 est représentée sur la
�gure 1.8 : la contrainte croît linéairement avec le temps jusqu'à un temps� , puis sature
aux temps longs vers une valeur telle que� = � _
 . La transition entre les deux régimes
dépend de la capacité de la structure microscopique du �uide à se réarranger au cours du
temps : le temps � correspond au temps au bout duquel le �uide a oublié sa structure
initiale. On appelle � le temps de relaxation viscoélastique, et on peut l'évaluer par la
relation suivante : � � �

G

Figure 1.8 � Évolution temporelle de la contrainte développée par un �uide viscoélastique
après une déformation brusque d'amplitude
 . La réponse est celle d'un solide élastique à
temps court, et celle d'un �uide visqueux à temps long. Le temps au bout duquel a lieu la
transition entre les deux régimes est appelé temps de relaxation viscoélastique du �uide
et noté � .

La principale di�érence entre un �uide newtonien et un �uide complexe réside donc
dans cette di�érence de réponse à une déformation, qu'on peut également caractériser par
le temps de relaxation� .

Pour prédire le comportement d'un �uide viscoélastique dans une situation d'écoule-
ment, il convient de comparer le temps caractéristique de la déformation au temps caracté-
ristique de relaxation. On dispose pour cela de deux nombres sans dimension, le nombre de
WeissenbergWi et le nombre de DeborahDe, qui sont utilisés plus ou moins couramment
selon le contexte et parfois indi�éremment.



36 Chapitre 1. Milieux poreux, polymères et mouillage

Équation constitutive

On dit qu'un matériau est déformé si sa structure microscopique est modi�ée sous l'ac-
tion d'une force : lorsque cette déformation engendre un mouvement relatif des éléments
adjacents constituant le matériau on parle d'écoulement. On distingue deux types d'écou-
lements : les écoulements de cisaillement, et les écoulements d'élongation. En se plaçant
à une échelle grande devant celle de la microstructure mais su�samment petite devant
celle de l'échantillon, on peut décrire le comportement du matériau à partir des équations
de la mécanique des �uides et calculer un écoulement moyen. Cela suppose également
de connaître la loi de comportement du matériau, c'est-à-dire la relation qui existe entre
contrainte et déformation [1]. Pour des écoulements et des �uides arbitraires, c'est une
relation tensorielle dont la forme générale est donnée par l'équation (1.18) (par convention
les grandeurs tensorielles sont identi�ées en gras) :

� = � pI + � (1.18)

On décompose le tenseur des contraintes� en un terme qui contient les contraintes
normales de pression qui n'engendrent pas de déformation, et correspond au tenseur des
contraintes pour un �uide au repos (I est le tenseur identité), et un terme� qui rassemble
les contraintes contribuant à la déformation, appelé déviateur de contrainte (extra stress
tensor) [94]. On obtient ce tenseur à partir de la partie symétrique du tenseur des gradients
de vitesse, dénommé tenseur des taux de déformationD , qui représente les e�orts associés
au cisaillement, dont les composantes sont telles que :

D ij =
1
2

 
@vi
@xj

+
@vj
@xi

!

(1.19)

La relation entre � et D est appelée équation constitutive ; pour un �uide newtonien
incompressible l'équation constitutive est � = 2 � D .

En�n, l'équation du mouvement pour des �uides quelconques, est donnée par (1.20) [95] :

�
dv
dt

= � f � r p + r � � (1.20)

Les écoulements en contexte micro�uidique s'e�ectuant à nombre de Reynolds très
petit devant 1, on peut négliger les termes inertiels : en absence d'action des forces exté-
rieures, cette équation devient :

�r p + r � � = 0 (1.21)

Ainsi, si l'on connaît l'équation constitutive, le problème d'écoulement est bien dé�ni
et entièrement décrit par l'équation précédente.

Pour un �uide newtonien, la réponse à une déformation reste linéaire quel que soit le
niveau de déformation. Ce n'est pas le cas pour un �uide non newtonien, notamment en
raison de la déformabilité des éléments composant sa microstructure.

On parle de régime linéaire tant que le taux de déformation appliqué est su�samment
faible pour que les objets caractéristiques du �uide subissent des déformations élastiques
proportionnelles à ce taux de déformation. Dans ce cas, la description du paragraphe
précédent est valable.

Dans le cas contraire, on rentre dans le régime non linéaire : les objets sont forte-
ment déformés et la structure du matériau change. L'évolution temporelle de la contrainte
après application d'une déformation brusque peut alors être beaucoup plus complexe. Par
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ailleurs, il n'existe pas de loi générale permettant de déterminer la déformation
 c ou le
taux de cisaillement critique _
 c, qui induit la transition du régime linéaire vers le régime
non linéaire [1]. On verra ici que l'existence de ce régime non linéaire induit des caracté-
ristiques qui di�érencient fortement les �uides viscoélastiques des �uides newtoniens.

Plusieurs équations constitutives ont été developpées pour caractériser le comporte-
ment des �uides viscoélastiques. On distingue deux types de modèles : ceux qui sont
valables seulement dans le régime linéaire, et ceux qui permettent de rendre compte des
comportements non linéaires.

1.2.2 Viscoélasticité linéaire

Module de relaxation et modèle de Maxwell

Nous nous plaçons ici dans un régime d'écoulement où la loi de comportement locale du
matériau est linéaire. De plus, nous considérons que la déformation est su�samment faible
pour que la contrainte soit proportionnelle à la déformation ou au taux de déformation.
Ces deux conditions nous assurent de rester dans le domaine de viscoélasticité linéaire.
Pour toute déformation inférieure à 
 c, l'évolution temporelle de la contrainte dans le
matériau dans le régime linéaire est telle que :

� (t) =
Z t

�1
G(t � t0) _
 (t)dt0 (1.22)

Figure 1.9 � Représenation du module de relaxation de la contrainte pour plusieurs types
de comportement di�érents : solide élastique hookéen (bleu), �uide visqueux newtonien
(vert), �uide quelconque viscoélastique (rouge).

La fonction G est appelée module de relaxation de la contrainte et contient l'infor-
mation sur la mémoire du �uide aux déformations imposées. Cette fonction permet donc
de modéliser di�érents comportements de �uide (voir �gure 1.9 pour quelques exemples).
Le modèle le plus simple a été introduit par Maxwell et décrit un �uide ayant un unique
temps de relaxation � [93], ce qui correspond à un module de relaxation de la forme :

G(t) = G0 exp� t=� (1.23)
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Ce modèle est représenté par un ressort d'élasticitéG0 se comportant comme un solide élas-
tique en série avec un amortisseur visqueux de viscosité� se comportant comme un �uide
idéal newtonien. Le temps de relaxation associé à ce modèle est� = �

G0
. Les matériaux

correspondant à ce modèle existent mais sont rares. En réalité, un matériau possèdera un
spectre de temps de relaxation : on peut représenter de tels matériaux en généralisant le
modèle de Maxwell, en superposant plusieurs modes de relaxation exponentielle.

Déformation oscillatoire et mesure de G

La mesure de G est possible dans des rhéomètres en appliquant une déformation os-
cillatoire au matériau. Le �uide est con�né entre une paroi �xe et une paroi mobile a�n
d'appliquer une déformation et de mesurer une contrainte. D'après (1.22), en imposant
une déformation oscillante _
 (t) = _
 0 cos(!t ), on doit mesurer une contrainte de la forme
suivante :

� (t) = _
 0
�
G0(! ) sin(!t ) + G00(! ) cos(!t )

�
(1.24)

Figure 1.10 � Présentation des di�érentes géométries utilisées pour les mesures en rhéo-
logie oscillatoire (de gauche à droite) : rhéomètre de Couette, cône plan et plat.

Par analogie avec les relations (1.16) et (1.17), le termeG0 en phase avec l'amplitude
de la déformation représente le module élastique, tandis que le termeG00en phase avec
le taux de déformation représente le module visqueux. En e�et, la réponse linéaire est
décrite par un mélange de comportement solide élastique et �uide visqueux. Pour un
�uide viscoélastique, le module élastique domine le module visqueux à haute fréquence
(temps court), et vice versa à basse fréquence. L'intersection des courbesG0 et G00permet
d'extraire le temps de relaxation � = 1

! .
Le modèle décrit ici est limité à la représentation de déformations de faible amplitude.

Or, les écoulements réels impliquent de grandes déformations continues, qui ne permettent
plus de satisfaire les deux critères de la réponse linéaire, énoncés plus haut. Plusieurs mo-
dèles, parfois dérivés des modèles linéaires, ont été développés pour décrire les écoulements
de �uides viscoélastiques dans le régime non linéaire : ils sont caractérisés par l'introduc-
tion d'une dérivée temporelle convectée qui permet de prendre en compte les rotations des
éléments �uides, engendrées par l'écoulement.

1.2.3 Viscoélasticité non linéaire

Ainsi, il existe de nombreuses équations constitutives pour modéliser le comportement
des �uides non newtoniens, présentant la caractéristique commune de rendre compte de
l'e�et de mémoire de ces �uides [96]. Cependant, ces équations décrivent rarement l'en-
semble des comportements non linéaires de manière exacte. En examinant le tenseur des
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contraintes, on distingue trois grands types de comportements qui di�èrent du cas newto-
nien : variation de la viscosité avec le taux de cisaillement, présence de forces normales,
développement d'une viscosité élongationnelle spéci�que (déformation d'étirement).

(a) Schéma de la déformation d'un élément �uide (b) Éléments du déviateur des contraintes

Figure 1.11 � Écoulement de cisaillement pur et tenseur des contraintes. (a) Schéma de
la déformation d'un élément de �uide soumis à une déformation de cisaillement pur. (b)
Représentation des éléments du déviateur des contraintes pour un élément de �uide, lors
d'un écoulement de cisaillement pur.

La forme générale du tenseur des contraintes pour un écoulement de cisaillement simple
unidirectionnel (�gure 1.11) est présentée dans l'équation (1.25) :

� =

0

B
@

� p + � xx � yx � zx

� xy � p + � yy � zy

� xz � yz � p + � zz

1

C
A (1.25)

Ce tenseur est symétrique, et nous allons pouvoir faire quelques simpli�cations au
regard de la situation considérée ici. En e�et, pour un cisaillement pur, par symétrie par
rapport au plan (xy), � xz = � zx = � yz = � zy = 0 . Ainsi, le tenseur peut être réécrit
comme suit :

� =

0

B
@

� p + � xx � xy 0
� xy � p + � yy 0
0 0 � p + � zz

1

C
A (1.26)

Viscosité non linéaire

On rapelle que dans le cas d'un �uide newtonien, l'équation constitutive s'écrit � =
2� D où à partir du champ de vitesse unidirectionnel,D est donné par la relation sui-
vante [94] :

D = _
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0 1=2 0
1=2 0 0
0 0 0

1

C
A (1.27)
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Le tenseur des contraintes s'écrit donc de la manière suivante :

� = _


0

B
@

� p � 0
� � p 0
0 0 � p

1

C
A (1.28)

On reconnaît donc ici la loi de Newton qui dé�nie une viscosité constante� = � xy
_
 .

Pour un �uide non newtonien, on peut dé�nir une relation similaire, excepté que la
viscosité � varie avec le taux de cisaillement :

� xy = � ( _
 ) _
 (1.29)

La représentation graphique de cette équation est appelée courbe d'écoulement : on
tracera au choix � ou � en fonction de _
 . On distingue 4 grands types de comportements
(voir �gure 1.12) :

� newtonien : relation linéaire � et _
 , c'est-à-dire � constante
� rhéo�uidi�cation, c'est-à-dire diminution de la viscosité pour des taux de cisaillement

élevés (c'est le cas le plus répandu pour les solutions de polymères)
� rhéoépaississement, c'est-à-dire augmentation de la viscosité pour des taux de ci-

saillement élevés (par exemple la maïzena)
� thixotropie, c'est-à-dire viscosité constante tant que le cisaillement est inférieur à

une valeur seuil, puis fort rhéoépaississement ou forte rhéo�uidi�cation. Les �uides
présentant ce comportement sont appelés �uides à seuil. La plupart des �uides à
seuil sont rhéo�uidi�ants, c'est-à-dire qu'ils s'écoulent seulement lorsque le taux de
cisaillement est su�sament élevé (c'est le cas du dentifrice : il faut presser le tube
pour faire sortir le dentifrice du tube).

(a) Trois premiers types de comportement rhéo-
logique

(b) Représentation constitutive pour un �uide à
seuil (modèle de Herschel-Buckley)

Figure 1.12 � Di�érents grands types de comportement rhéologique. (a) Courbe d'écou-
lement pour les trois principaux types de �uide : newtonien, rhéoépaississant et rhéo�ui-
di�ant. (b) Représentation de la relation contrainte/taux de cisaillement pour un �uide à
seuil, modélisé ici par l'équation de Herschel-Buckley [97].

Pour établir la courbe d'écoulement d'un �uide, on utilise la géométrie de rhéomètre
de Couette. En imposant la vitesse de rotation du cylindre extérieur, on applique une
déformation à taux de cisaillement constant. On mesure le couple nécessaire pour réaliser
cette déformation, et on en déduit la contrainte � développée par le matériau. En faisant
une série de mesures en appliquant des taux de cisaillement croissants, on obtient la courbe
d'écoulement.
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Contraintes normales et e�et Weissenberg

Si l'on reste dans la situation du cisaillement pur, on peut, à partir des composantes
diagonales du tenseur des contraintes, dé�nir deux di�érences de contraintes normales,N1

et N2, respectivement appelées première et deuxième di�érences de contraintes normales,
par les relations suivantes (dans le langage courant, on parlera simplement de contraintes
normales pour désigner ces di�érences) :

N1 = � xx � � yy (1.30)

N2 = � yy � � zz (1.31)

(a) Déformation d'une pelote de polymère sous cisaillement

(b) Di�érentes manifestations des contraintes normales (e�et Weissenberg)

Figure 1.13 � Élasticité et développement de contraintes normales. (a) Origine micro-
scopique des contraintes normales : réponse de la pelote au cisaillement. (b) Di�érentes
manifestations expérimentales des contraintes normales similaires à l'e�et observé par
Weissenberg en 1947. De gauche à droite : élargissement viscoélastique en sortie de tube,
montée sur une tige [98], e�et siphon viscoélastique [99].

Elles sont nulles pour un �uide newtonien, mais peuvent être très élevées pour un
�uide non newtonien, avec, en général, une dépendance quadratique en fonction du taux
de cisaillement. L'apparition de ces di�érences non nulles dans les solutions de polymères
provient du fait que les pelotes sont déformées localement et ont tendance à s'aligner
dans le sens de l'écoulement une fois déformées. De ce fait, les forces développées par
la pelote pour retrouver sa conformation avant déformation sont plus élevées dans la
direction de l'écoulement que dans les autres directions. Ceci conduit à une di�érence de
contraintes normalesN1 positive. Par conservation de la matière on observe une di�érence
de contraintes normalesN2 négative.

Dans le cas d'un �uide cisaillé entre deux plaques parallèles, cette di�érence se mani-
feste par une force exercée par le �uide, qui tend à écarter les plaques : c'est l'e�et Weis-
senberg, qui tire son nom de celui qui l'a observé pour la première fois en 1947 [100]. On
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peut trouver plusieurs autres manifestations expérimentales de ces contraintes normales
sur la �gure 1.13b : gon�ement d'un �uide viscoélastique à la sortie d'un tube, montée
d'une solution de polymères sur une tige plongée dans la solution lorsque celle-ci est mise
en rotation su�samment vite [98], siphon qui persiste dans un �uide viscoélastique même
après retrait du tube du réservoir [99].

En reprenant l'e�et observé par Weissenberg, mesurer la force nécessaire pour mainte-
nir un écart constant entre les plaques donne accès à la première di�érence de contraintes
normales. Plusieurs autres méthodes ont été dérivées de ce principe pour mesurerN1 et
N2 dans di�érents rhéomètres aux géométries variables.

Viscosité élongationnelle

Intéressons-nous maintenant au cas d'un écoulement élongationnel pur d'amplitude�
dans la direction x, caractérisé par un taux d'élongation constant _� . Les contraintes nor-
males à la direction de l'écoulement sont identiques et il su�t de considérer une seule
di�érence de contraintes normales pour caractériser la déformation élongationnelle : on
dé�nit ainsi la contrainte élongationnelle � T = � xx � � zz. Les contraintes exercées per-
pendiculairement à la déformation sont plus faibles que celles exercées parallèlement à la
déformation, ce qui induit une contrainte élongationnelle positive.

Figure 1.14 � Schéma de la déformation d'un élément �uide soumis à un écoulement
élongationnel pur d'amplitude � , et caractérisé par un taux d'élongation constant _� .

On peut, par analogie avec la loi de Newton pour un écoulement de cisaillement pur,
dé�nir une viscosité élongationnelle telle que la contrainte élongationnelle soit proportion-
nelle au taux d'élongation :

� ext =
� T

_�
(1.32)

Pour un �uide newtonien, le tenseur élongationnel étant donné par l'équation (1.33), le
rapport entre la viscosité élongationnelle et la viscosité de cisaillement pur, appelé rapport
de Trouton, vaut 3 [101]. Dans l'approximation du régime linéaire, ce rapport est également
voisin de 3 pour les �uides non newtoniens. En revanche, dans le régime non linéaire, la
viscosité de cisaillement pur peut diminuer fortement (rhéo�uidi�cation), tandis que la
viscosité élongationnelle peut augmenter de façon considérable (jusqu'à plusieurs ordres
de grandeur) [102], le rapport de Trouton est donc souvent supérieur à 3.

D = _�

0

B
@

1 0 0
0 � 1=2 0
0 0 � 1=2

1

C
A (1.33)
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(a) système à jets opposés (b) cross-slot

(c) abrupte (d) hyperbolique

Figure 1.15 � Di�érentes géométries pour mettre en ÷uvre des écoulements élongationnels
et mesurer la viscosité élongationnelle des �uides complexes : au voisinage d'un point de
stagnation ((a) et (b)), ou à l'entrée de constrictions abruptes (c) ou hyperboliques (d).

Cette viscosité est di�cile à mesurer, car il est compliqué de développer des sys-
tèmes permettant de mettre en ÷uvre des écoulements purement élongationnels [103].
Deux grandes approches ont été utilisées pour tenter de surmonter cette di�culté [18].
La première consiste à développer un écoulement élongationnel au voisinage d'un point
de stagnation [104, 105], comme par exemple dans un rhéomètre à jets opposés [106]
(voir �gure 1.15a). L'élongation induit un étirement et un alignement des entités consti-
tuant le �uide, qui en modi�ent les propriétés optiques : les propriétés élongationnelles
du �uide sont en général analysées en mesurant la biréfringence au voisinage du point
de stagnation [107, 108]. Quelques géométries micro�uidiques ont été développées pour
obtenir des écoulements similaires, mettant en jeu par exemple quatre rouleaux contra-
rotatifs [109, 110], ou des écoulements anti-symétriques dans une géométrie decross-
slot [111, 112] (voir �gure 1.15b). La deuxième approche consiste à se placer dans des
constrictions abruptes [113, 114] ou hyperboliques [115] (voir �gure 1.15(c) et (d)) : en
imposant un débit constant puis en mesurant la perte de charge de part et d'autre de
la constriction, on mesure une viscosité élongationnelle apparente, à partir de la relation
entre le débit et le gradient de pression [116]. Cela suppose d'être capable de séparer les
contributions du cisaillement et de l'élongation, dans l'établissement de la perte de charge.
De nouveaux systèmes ont également été développés dans ce sens : à partir de l'évolution
temporelle du rayon d'un cylindre de �uide viscoélastique étiré entre deux plaques [117],
ou dans une géométrie de�ow focusing [118], ou encore grâce à l'expérience de retrait
(withdrawal experiment) [119].

Toutefois, ces mesures sont limitées par des e�ets de surface et le fait que le temps
et l'histoire de la déformation in�uencent le comportement des �uides non newtoniens.
En�n, le couplage dans l'écoulement entre une composante élongationnelle irrotationnelle
et une composante de cisaillement rotationnelle, peut induire pour le �uide une réponse
assez di�érente de celle qu'il aurait dans un écoulement élongationnel pur. C'est pourquoi,
ces mesures ne sont que des mesures apparentes [120].
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(a) Motifs de recirculation à l'entrée d'une constriction pla-
naire [114]

(b) Asymétrie d'écoulement dans un cross-
slot [112]

Wi = 1 ;17 Wi = 2 ;05

Wi = 2 ;64 Wi = 3 ;52
(c) Asymétrie d'écoulement dans une jonction en T en pré-
sence d'une cavité [121]

Figure 1.16 � Di�érentes manifestations des instabilités d'origine élastique. (a) Motifs
de recirculation observés à l'entrée d'une constriction planaire, pour di�érents types de
�uides : des instabilités d'origine purement élastique mais aussi d'origine inertielle sont
représentées dans le plan(Re; De) [114]. (b) Écoulement dans une géométrie decross-slot
pour un �uide newtonien (à gauche) et une solution de polyacrylamide (à droite) [112].
Seul l'écoulement de la solution de polymères présente une brisure de symétrie au voisinage
du point de stagnation. (c) Écoulement d'une solution de POE dans une jonction en T,
en présence d'une cavité, pour des nombres de Weissenberg croissants : pourW i > Wi c

on observe expérimentalement une brisure de symétrie [121].
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Instabilité et viscoélasticité non linéaire

Toute non-linéarité dans les équations constitutives sera propice au développement
d'une instabilité dans l'écoulement �uide, c'est-à-dire à la modi�cation de la structure ini-
tiale de l'écoulement en présence d'une perturbation. Plusieurs phénomènes d'instabilité
spéci�ques à l'écoulement de �uides complexes et en particulier de solutions de polymères
ont été observés expérimentalement dans di�érentes géométries [122, 123, 124]. La défor-
mabilité et l'élasticité des objets qui constituent ces �uides complexes induisent, comme
on l'a vu précédemment, le développement de contraintes normales, à l'origine de non-
linéarités. C'est alors la courbure des lignes de courant qui favorise l'apparition de ces
instabilités purement élastiques [2]. En e�et, le couplage entre les contraintes développées
le long des lignes de courant et l'écoulement axial induit par la courbure peut ampli�er
les perturbations, c'est-à-dire générer l'apparition d'une instabilité [125]. Par ailleurs, les
contraintes de traction élevées développées dans les écoulements majoritairement élonga-
tionnels contribuent également à l'émergence d'instabilités élastiques. Ces instabilités se
manifestent par l'apparition de structures secondaires dans l'écoulement, comme les mo-
tifs de recirculations observés à l'entrée de constrictions planes [114, 126] (�gure 1.16a), et
l'émergence de �uctuations irrégulières [127]. Il semble également que les phénomènes élon-
gationnels donnent lieu à des brisures de symétrie dans les écoulements, observées expéri-
mentalement et numériquement dans une géométrie decross-slot [112, 128] (�gure 1.16b)
et dans une géométrie en T avec ou sans cavité [121], lorsque le nombre de Deborah ou le
nombre de Weissenberg dépassent une certaine valeur critique (�gure 1.16c).

Ces situations trouvent diverses applications : l'amélioration du mélange dans des
systèmes micro�uidiques (�gure 1.17a), même à faible nombre de Reynolds [129, 130] ; par
analogie avec les circuits électriques, le développement de fonctions logiques non linéaires
(�gure 1.17b) comme une résistance �uidique non linéaire, un commutateur bistable à
mémoire [131] ou un recti�cateur d'écoulement [132] ; le tri de particules par focalisation
viscoélastique [133].

C'est le nombre de Weissenberg qui permet d'estimer l'importance de ces instabili-
tés. D'une manière générale, elles seront plus importantes à taux de cisaillement élevés,
c'est-à-dire à vitesses élevées. Cependant, lorsque les vitesses d'écoulement sont élevées,
des instabilités d'origine inertielle peuvent aussi apparaître. Le nombre élastiqueEl , dé�ni
comme le rapport W i

Re permet d'évaluer l'importance relative de ces deux types d'instabi-
lités.

Modèle d'Olroyd B et écoulements de solutions diluées ou semi-diluées

Le modèle le plus simple pour décrire des solutions diluées ou semi-diluées de polymères
est le modèle d'Olroyd B [134]. Dans ce modèle, le tenseur des contraintes est décomposé en
deux parties (équation (1.34)) : la contribution du solvant et la contribution du polymère.

� = � P + � S (1.34)

D'une part, on considère que le solvant se comporte comme un �uide newtonien, sa
contribution � S est donc simplement égale à2� SD . D'autre part, la contribution du
polymère véri�e l'equation de Maxwell convectée supérieure :

�
r
� P + � P = 2 � P D (1.35)

où le symboler au dessus de� P représente la dérivée convectée supérieure qui permet
de rendre compte de la rotation des éléments �uides au cours de l'écoulement. Ce modèle
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(a) Mélange amélioré dans un serpentin [129]

(b) Développement de fonctions numériques non linéaires

Figure 1.17 � Di�érentes utilisations des instabilités d'origine élastique. (a) Les écou-
lements turbulents qui résultent de l'instabilité déclenchée par la courbure permettent
d'améliorer le mélange en microsystème, même à petit nombre de Reynolds [129]. (b) Les
e�ets de mémoire permetttent de développer des fonctions non linéaires pour la micro�ui-
dique computationnelle : résistance non linéaire (en haut), commutateur (au milieu) [131],
ou recti�cateur d'écoulement [132].

est l'un des plus utilisés pour modéliser l'écoulement de solutions diluées ou semi-diluées
de polymères [3] : il caractérise le �uide par un seul temps de relaxation� , une viscosité
élongationnelle potentiellement in�nie et des contraintes normalesN1. Cette équation
constitutive est dérivée d'un modèle moléculaire dans lequel le polymère est décrit comme
une chaîne hookéenne idéale reliant deux billes browniennes [101] (modèle des haltères) :
on considère la chaîne in�niment extensible, d'où la viscosité élongationnelle non limitée.

Toutefois, ce modèle présente un certain nombre de limitations [3]. Tout d'abord, il
considère un temps de relaxation unique, alors qu'en réalité une solution de polymères
présente plutôt un spectre de temps de relaxation. De plus, il prédit une croissance illimi-
tée de la viscosité élongationelle, alors qu'en réalité cette viscosité sature pour les fortes
déformations dans les �uides réels, en raison de l'extensibilité �nie des molécules qui les
constituent. En�n, ce modèle ne permet pas de prédire le caractère rhéo�uidi�ant du
�uide. En pratique, selon le �uide qu'on veut modéliser, on peut ajouter des termes à
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l'équation constitutive pour rendre compte du caractère rhéo�uidi�ant et/ou limiter la
viscosité élongationnelle ; ceci est particulièrement pertinent lorsque l'on veut étudier des
situations où l'élongation est importante.

Par ailleurs, pour rendre compte de l'extensibilité �nie des molécules, un autre modèle
moléculaire plus réaliste a été développé : le modèle FENE, pourFinite Extensible Non-
Linear Extensibility . Là encore, la chaîne de polymère est représentée comme une haltère
constituée de deux billes browniennes reliées par un ressort, cependant, ici l'extensibilité
du ressort est �nie. Ce modèle permet également d'obtenir une équation constitutive, en
moyennant sur toutes les con�gurations adoptées par le polymère.

On peut remarquer après avoir décrit ces deux modèles, qu'il existe un lien très étroit
entre la description microscopique du polymère, et la loi de comportement qu'on peut en
dériver pour le �uide. Nous présentons succintement dans la suite, quelques éléments pour
comprendre l'origine microscopique des non-linéarités décrites jusqu'à présent.

1.2.4 Description microscopique des solutions de polymères

Tout d'abord, il convient de rappeler qu'un polymère est constitué de la répétition
d'un même motif, composé d'une ou plusieurs unités de bases, appelées monomères. Par
ailleurs, on distingue trois types structuraux di�érents : les polymères linéaires composés
d'une seule chaîne de monomères reliés par des liaisons covalentes, les polymères rami-
�és constitués d'une chaîne principale sur laquelle sont gre�ées des chaînes latérales plus
courtes, et les polymères réticulés où les chaînes sont attachées les unes aux autres en
formant un réseau tridimensionnel désordonné. On considérera ici des polymères linéaires
de très grande masse, en solution aqueuse.

Propriétés statiques en solution

Un polymère est caractérisé par sa chaîne, ainsi que les interactions entre ces chaînes,
qui peuvent être très diverses : entropiques, électrostatiques, de type volume exclu, ou de
nature topologique. Les monomères sont reliés par des liaisons plus ou moins �exibles. Par
conséquent, il existe une distance minimale typique pour une chaîne donnée, au dessus
de laquelle deux monomères peuvent prendre des orientations relatives quelconques. En
dessous de cette distance, leur position est corrélée : on peut alors représenter la chaîne
comme une succession de segments rigides, appelés segments statistiques de Kuhn [135],
mis bout à bout (�gure 1.18a). La longueur de ces segments est appelée longueur de
persistance et peut être considérée comme une longueur minimale de pas d'une marche
aléatoire réalisée par le polymère. Cette longueur permet de caractériser la �exibilité de
la chaîne.

On peut également décrire la réalisation de cette marche aléatoire par un modèle plus
simple appelé chaîne gaussienne, qui représente le polymère comme une chaîne de billes
reliées par des ressorts de taillel , ayant des con�gurations aléatoires (�gure 1.18b). Cette
vision revient à dire que la chaîne cherche à retrouver un certain diamètre de peloteRg

appelé rayon de giration, car il est le plus probable. Dans un �uide au repos, chaque
molécule pouvant explorer les di�érentes conformations accessibles, l'e�et de l'entropie de
la chaîne est assimilable à une énergie élastique ramenant le polymère à cet état d'équilibre.

Ainsi la structure de la pelote peut être appréhendée sans tenir compte des détails
de la structure chimique de la chaîne, à condition de se placer à l'échelle de la longueur
de persistence. La forme de l'objet a alors un caractère statistique reproduit à di�érentes
échelles d'observation, ce qui apporte un caractère d'universalité à son comportement qui
justi�e l'emploi systématique des lois d'échelles [136, 137].
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(a) Segments de Khun et marche
aléatoire

(b) Modèle de chaîne gaussienne

Figure 1.18 � Représentations de la chaîne de polymère en solution. (a) Chaîne décrite
comme une marche aléatoire, caractérisée par une longueur de persistenceb, et un rayon
de giration Rg. (b) Modèle de la chaîne gaussienne : généralisation du modèle de Hooke
qui représente la chaîne par une série de ressorts de longueurl joignant des billes �ctives.

Pour un polymère en solution, on distingue di�érents régimes en fonction de la concen-
tration du polymère. On parle de régime dilué tant que les pelotes occupent un certain
volume sans se toucher. Puis, lorsque la concentration dépasse une concentration cri-
tique notée c� , les pelotes commencent à s'interpénétrer : c'est le régime semi-dilué. Dans
ce régime, les chaînes sont enchevêtrées et les �uctuations locales de concentration sont
grandes [137]. Si on augmente encore la concentration, au délà d'une concentration critique
c�� , on passe au régime concentré caractérisé par des �uctuations faibles de concentration.
Le régime extrême dans lequel il n'y a plus de solvant est le fondu de polymère.

La transition régime dilué�régime semi-dilué induit des changements de comporte-
ments dynamiques importants. En considérant un polymère de masse molaireM et de
concentration massiquec, le volume accessible pour une pelote vautM=cNA (avec NA la
constante d'Avogadro). En supposant qu'à la transition dilué�semi-dilué, ce volume est
égal à celui de la pelote, et en reprenant les notations précédentes, on peut estimer la
concentracionc� par la relation suivante :

c� �
M

NA
4
3 �R 3

g
/ M � 4=5 (1.36)

Par ailleurs, bien que le passage au régime concentré dépende fortement de paramètres
liés à la chimie du polymère et du solvant, la plupart des comportements des solutions semi-
diluées, concentrées et des fondus sont similaires. Ainsi, en général les modèles dynamiques
sont dérivés dans le contexte des solutions concentrées et des fondus, puis extrapolés au
régime semi-dilué à l'aide du comportement en loi d'échelle : on fait l'hypothèse que dans
ce régime, toute fonction dépend dec=c� [137].

Propriétés dynamiques des polymères en solution

Un paramètre essentiel qui caractérise le comportement d'une solution de polymères
sous écoulement est le temps de relaxation de la chaîne. On va chercher à exprimer ce
temps de relaxation en fonction des di�érents paramètres qui décrivent la chaîne au niveau
microscopique.

Dans le régime dilué, la forme d'une chaîne isolée peut être décrite par une pelote sta-
tistique comme nous l'avons vu plus haut. Lorsque la chaîne est soumise à un écoulement,
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la friction visqueuse exercée par le solvant sur la pelote tend à la déformer et à la dérouler.
A�n de conserver sa forme de pelote, la chaîne développe une force élastique d'origine
entropique. Le modèle de Zimm [138] permet de décrire l'équilibre mécanique de la chaîne
en prenant en compte ces deux contributions ainsi que les interactions de volume exclu
et les interactions hydrodynamiques entre les monomères. Le temps de relaxation le plus
long est alors donné par la relation suivante :

� Zimm =
� SN 3=2b3
p

3�k BT
/ �R 3 (1.37)

où N est le nombre de segments statistiques de Khun de longueurb.
Par ailleurs, en régime dilué, la contribution des pelotes à la viscosité� 0 aux faibles

déformations varie à peu près linéairement avec la masse du polymère [96]. En revanche,
lorsqu'on a dépasséc� , en régime semi-dilué, l'évolution change, si bien que� 0 / M 3;4.
Ce changement de comportement indique que la relaxation de la contrainte sera de nature
très di�érente à partir du régime semi-dilué. Ceci est particulièrement important pour
nous puisque nous utiliserons essentiellement des solutions de polymères dans ce régime.

Lorsque les chaînes sont enchevêtrées, la taille d'une chaîne devient moins importante
que la connectivité du réseau : la présence des enchevêtrements va modi�er la conformation
du polymère car elle écrante les interactions internes à la chaîne. Ainsi, une chaîne donnée
est soumise à une multitude de contraintes topologiques liées à la présence des chaînes
voisines. On peut décrire cette con�guration en supposant que le mouvement de la chaîne
est con�né dans un tube de diamètrea [139]. La chaîne peut alors être assimilée à une
succession de pelotes de diamètrea, reliées mais décorrélées [136]. Ces sous-pelotes où
sont con�nées toutes les interactions compliquées de volume exclu sont appeléesblobs
(�gure 1.19). Le diamètre a est de l'ordre de grandeur de la longueur de corrélation� qui
caractérise la taille des mailles du réseau d'enchevêtrement.

Figure 1.19 � Représentation d'une chaîne en régime semi-dilué ou enchevêtré (c > c � ).
À gauche, les chaînes enchevêtrées forment un réseau ayant une taille de maille caracté-
ristique � . À droite, matérialisation de l'environnement topologique vu par une chaîne en
présence des chaînes voisines, par un tube de diamètrea qui con�ne ses mouvements. Les
interactions intrachaînes sont écrantées sur une échelle supérieure à� et on peut décrire
la chaîne comme une succession de sous-parties de diamètre� appeléesblobs(cercle noir)

Doi-Edward et De Gennes ont proposé un modèle de reptation dans les fondus expli-
quant la dépendance de� 0 avecM [136, 137]. Ce modèle décrit la façon dont la chaîne peut
di�user en milieu concentré et ainsi relaxer une déformation. On considère une chaîne dans
un environnement d'autres chaînes ayant subi une déformation globale. La chaîne se re-
trouve ainsi dans une conformation initiale imposée qu'on peut assimiler au tube présenté
précédemment. On considère que les contraintes topologiques en provenance des chaînes
voisines sont vues �xes par la chaîne [139]. Ainsi, sous l'e�et du mouvement brownien,
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cette chaîne va di�user dans le tube pour explorer de nouvelles conformations jusqu'à
sortir du tube : c'est le mouvement de reptation [140]. À ce moment-là, la chaîne a ou-
blié sa conformation intiale, c'est-à-dire qu'elle a relaxé la déformation (�gure 1.20). Par
conséquent, on peut évaluer le temps de relaxation en estimant le temps que la chaîne met
pour sortir du tube, c'est-à-dire un temps de di�usion (equation (1.38)). Le diamètre du
tube étant �xé, sa longueur L est proportionnelle au nombre deblobs et donc à M . Le
frottement visqueux est également proportionnel au nombre deblobset donc à M , ce qui
induit un coe�cient de di�usion D proportionnel à 1/M.

� rep /
L 2

D
/ M (1.38)

Figure 1.20 � Illustration du modèle de reptation introduit par Doi-Ewdard et De Gennes.
À partir d'une conformation intiale contrainte (A), la chaîne di�use par des mouvements
de va-et-vient dans son tube, pour retrouver une con�guration d'équilibre non contrainte,
perdant progressivement la mémoire du tube initial à ses extrêmités (B et C). Lorsque la
mémoire du tube initial est entièrement perdue (D), la chaîne a complètement relaxé la
contrainte.

En étendant ces lois de reptation au régime semi-dilué, par le principe de loi d'échelle [137],
on obtient :

� rep / M 3c3=2 (1.39)

� 0 / M 3c15=4 (1.40)

La courbe de viscosité non linéaire� ( _
 ) aura donc l'allure d'une courbe rhéo�udi�ante :
la rhéo�uidi�cation intervenant dès que _
 dépasse 1 et que les chaînes n'ont plus le temps
de relaxer selon le processus de reptation.
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1.2.5 Polymères et récupération améliorée du pétrole

Types de polymères utilisés

Les procédés chimiques de récupération améliorée du pétrole impliquent l'utilisation de
trois grands types de �uides complexes : les tensio-actifs, les alcalins et les polymères. Les
formulations préparées pour la mise en ÷uvre de ces procédés peuvent être très diverses et
combiner ces trois types de �uides (on parle de formulation ASP, pourAlkali-Surfactant-
Polymer).

Deux grandes familles de polymères sont couramment employées :
� les polysaccharides, biopolymères naturels comme le xanthane, qui sont plutôt rigides

et dont la viscosité est peu sensible à la salinité
� les polyacrylamides, polymères synthétiques hydrosolubles pouvant être linéaires ou

réticulés. Leurs chaînes sont plus �exibles, et une fraction des groupements acry-
lamides peut être hydrolysée en acide carboxylique (on parle alors de HPAM), ce
qui confère aux chaînes le caractère de polyélectrolytes, et donc une sensibilité à la
salinité de la solution aqueuse où elles sont dispersées

Les polyacrylamides utilisés dans l'industrie pétrolière sont caractérisés par des longues
chaînes dont la masse molaire peut atteindre20 MDa, et un taux d'hydrolyse d'environ
30 %. Les chaînes de HPAM étant �exibles, les solutions possèdent deux propriétés non
newtonienne : rhéo�uidi�cation et développement de contraintes normales élastiques. Par
ailleurs, ces chaînes de haut poids moléculaire sont sensibles à la dégradation et en raison
de leur caractère de polyélectrolyte les propriétés rhéologiques des solutions sont a�ectées
par la salinité.

Principales qualités recherchées

Ces deux polymères sont principalement utilisés pour augmenter la viscosité des solu-
tions d'injection, et réduire ainsi l'écart de mobilité entre la phase injectée et l'huile en
place dans le réservoir. Ainsi, l'utilisation de polymères à longues chaînes permet d'obtenir
un e�et viscosi�ant même à faible concentration. Toutefois, ces longues chaînes impliquent
que les solutions seront sensibles au cisaillement : des cisaillements élévés induisent la dé-
gradation des chaînes et une diminution de la viscosité des solutions [13].

Les polysaccharides rigides et peu sensibles aux conditions de salinité sont adaptés à
des contextes où les taux de cisaillement sont élevés, cependant, ils sont coûteux et sen-
sibles à la biodégradation. Les polyacrylamides permettent d'obtenir des e�ets de viscosi-
�cation supérieurs aux solutions de xanthane à même concentration, mais ils seront plus
sensibles à la dégradation mécanique [141]. En outre, leurs propriétés élastiques ouvrent
des perspectives intéressantes pour le développement d'e�ets à l'échelle microscopique.

Par ailleurs, une autre propriété, non élastique, des solutions de polymères pourrait
a�ecter l'e�cacité de ces solutions pour mobiliser l'huile résiduelle dans les réservoirs :
l'adsorption, c'est-à-dire l'adhérence des chaînes de polymères à la surface de la matrice
constituant le milieu poreux. Cette adsorption résulte en une augmentation de la résistance
hydrodynamique dans le réservoir, et une diminution de la concentration de la solution
d'injection. L'impact de ce phénomène complexe sur les écoulements biphasiques en milieux
poreux a été étudié par plusieurs groupes dans l'industrie pétrolière [142, 143, 144]

Ils se sont intéressés notamment à l'in�uence des interactions électrostatiques [145]
et des propriétés de mouillage sur les e�ets d'adsorptions [89]. Ils ont montré que la
présence d'huile résiduelle réduit l'adsorption des polymères dans un réservoir mouillable
à l'huile [87], tandis que l'adsorption est favorisée dans un réservoir mouillable à l'eau [88].
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1.3 Mouillage et mouillabilité

Les travaux présentés à la section 1.1 montrent que les écoulements dans les milieux
poreux dépendent fortement des propriétés de mouillage des parois du système. Contrôler
la mouillabilité des systèmes modèles est donc un élément important dans la compréhension
des écoulements en milieux poreux.

1.3.1 Énergie de surface et forces capillaires

La capillarité est l'étude des interfaces entre deux liquides non miscibles, ou entre un
liquide et l'air. Un liquide est un état condensé : les interactions cohésives attractives entre
les molécules assurent l'existence d'une phase dense encore désordonnée. Les molécules
situées à la surface d'un liquide ont une énergie plus faible que celles situées au sein du
liquide, car elles perdent la moitié des interactions cohésives. Il est donc défavorable pour
un liquide de développer des interfaces avec d'autres �uides non miscibles. La tension
de surface
 mesure le dé�cit d'énergie des molécules présentes à la surface du liquide,
et permet de caractériser l'énergie de surface entre deux �uides. On parle de tension
super�cielle pour l'interface entre un liquide et un gaz, et de tension de surface pour
l'interface entre deux liquides non miscibles [146].

On peut adopter une approche énergétique pour décrire
 , puisqu'on sait qu'il faut
apporter de l'énergie à un liquide pour qu'il forme une interface. Si on déforme le liquide de
manière à augmenter sa surface,
 représente l'énergie à fournir au liquide pour augmenter
la surface d'une unité d'aire. On exprime alors
 en mJ=m2.

On peut également considérer
 comme la force développée par le liquide pour s'opposer
à sa déformation : on exprime alors
 en mN=m. On parle ainsi de force capillaire : c'est
cette force qui permet aux insectes de marcher sur l'eau, ou encore à une colonne de liquide
de monter dans un tube.

1.3.2 Mesure de la tension de surface

Il existe de nombreuses méthodes pour mesurer les tensions de surfaces [147], parmi
lesquelles les suivantes sont couramment utilisées :

� méthode de Wilhelmy : on plonge une lame dans un bain de liquide et l'on mesure
la force capillaire sur cette lame lorsqu'on arrache le liquide

� montée de liquide dans un capillaire �n : la hauteur jusqu'à laquelle monte le liquide
est proportionnelle à la tension de surface


� méthodes de gouttes : caractérisation de la forme de gouttes dans divers états (goutte
posée, pendante, tournante), et ajustement à une forme théorique paramétrée par


� ondes capillaires : excitation des ondes capillaires et mesure de la relation fré-
quence/longueur d'onde par suivi optique de la déformation de la surface (dé�exion
d'un faisceau laser)

Toutes ces méthodes exigent des précautions, car les surfaces des liquides se conta-
minent facilement : il en résulte une diminution de l'énergie de surface, et donc une sous-
estimation de 
 mesurée.

Méthode de la goutte pendante

Nous détaillons ici la méthode de mesure de tension de surface par goutte pendante,
que nous avons utilisée pour déterminer celles des �uides utilisés au cours de la thèse. Les
mesures sont réalisées au moyen d'un tensiomètre, appareil présenté sur la �gure 1.21a,
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qui comprend une source de lumière, une caméra, une platine que l'on peut déplacer dans
les 3 directions de l'espace, et une unité de dosage sur laquelle on place une seringue.
La seringue contient le liquide dont on veut mesurer la tension super�cielle. Le principe
de la mesure est de laisser pendre une goutte à l'extrémité de l'aiguille de la seringue
comme indiqué sur la �gure 1.21b. La forme de la goutte résulte d'une compétition entre
la tension de surface qui tend à la rendre sphérique et la gravité qui tend à l'écarter de
la forme sphérique. On règle le volume de la goutte a�n que celle-ci reste attachée à la
seringue et soit, en même temps, déformée.

(a) Photo du dispositif de mesure : tensiomètre

(b) Image d'une goutte pendante d'eau dans l'air (c) Pro�l de la goutte et mesure de 


Figure 1.21 � Mesure de tension super�cielle et tension de surface par la méthode de la
goutte pendante. (a) Schéma du tensiomètre : dispositif comportant une source de lumière,
une caméra, une platine ainsi qu'une unité de dosage avec une seringue pour produire les
gouttes pendantes du liquide à analyser. (b) Image d'une goutte pendante d'eau dans l'air,
attachée à l'aiguille de la seringue, utilisée pour la mesure de la tension super�cielle. (c)
Principe de la mesure mis en oeuvre avec le tensiomètre [148]. En connaissant les densités
des deux �uides on peut calculer la tension de surface après extraction de la forme du
pro�l de la goutte. L'équation du pro�l dans le plan (x,z) peut être déterminée de façon
analytique : en comparant le pro�l mesuré à une famille de pro�ls théoriques, on peut
déterminer 
 .
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Les mesures sont e�ectuées sur une goutte en équilibre hydromécanique. Ainsi, en tous
points de l'interface, l'équilibre des pressions comprend un terme de Laplace et un terme
hydrostatique. En considérant la situation décrite sur la �gure 1.21c, en tous points P de
coordonnées (x,z) de l'interface, on peut écrire :

4 P0 � 4 PP = ( � 1 � � 2)zg (1.41)

où � 1 et � 2 sont les densités des �uides interne et externe,g l'accélération de la pesanteur,
4 P0 et 4 PP les sauts de pression de Laplace entre l'intérieur et l'extérieur de la goutte,
respectivement en 0 et en P, dont les expressions sont données par les équations (1.42) et
(1.43).

4 P0 = 
 (C0;1 + C0;2) (1.42)

4 PP = 
 (CP;1 + CP;2) (1.43)

Les termesC0;1 et C0;2 sont les courbures principales de l'interface en 0, et ils sont égaux
en raison de la symétrie de la goutte : on écrira doncC0;1 = C0;2 = C0. Les termesCP;1

et CP;2 sont les courbures principales de l'interface en P : on les détermine en reprenant
les notations de la �gure 1.21c, à partir des équations (1.44) et (1.45).

CP;1 =
d�
ds

=

 
d2z
dx2

!  

1 +
�

dz
dx

� 2
! � 3=2

(1.44)

CP;2 =
sin �

x
=

�
dz
dx

�
1
x

 

1 +
�

dz
dx

� 2
! � 1=2

(1.45)

En combinant les équations (1.41) à (1.45), on obtient l'équation (1.46) qui décrit le
pro�l d'une goutte pendante en équilibre hydromécanique [148].

d�
ds

= 2C0 �
(� 1 � � 2)zg



�

sin �
x

(1.46)

On adimensionnalise cette équation par les paramètresa et B dé�nis par les relations
suivantes :

B =
1

aC0
avec a =

s



(� 1 � � 2)g
(1.47)

Le paramètre B, appelé facteur de forme, est le seul paramètre qui décrit la forme du
pro�l de la goutte. En connaissant les densités de chacun des �uides, on peut calculer

si le paramètre a pour une goutte mesurée peut être déterminé pour le pro�l théorique
correspondant. En comparant le pro�l de la goutte à une famille de courbres théoriques,
on peut alors déterminer 
 .

1.3.3 Mouillage

Le mouillage est l'étude de l'étalement d'un liquide déposé sur un substrat solide. Cet
étalement résulte de la compétition entre l'interaction adhésive du liquide avec la surface,
et les interactions cohésives entre les molécules du liquide [146]. Ainsi, une goutte d'eau
déposée sur une surface de verre propre s'étalera complètement, tandis que la même eau
déposée sur du plastique restera rassemblée en goutte.
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Types de mouillage

Ce comportement est décrit par une grandeur appelée paramètre d'étalementS (1.48),
qui mesure la di�érence entre l'énergie du substrat mouillé et l'énergie du substrat sec.

S = 
 SG � (
 SL + 
 ) (1.48)

où 
 SG, 
 SL et 
 sont respectivement la tension de surface solide/air, solide/liquide, et
liquide/air.

Le système liquide/substrat adopte la con�guration qui permet de minimiser l'énergie.
On distingue ainsi deux types de mouillage en fonction du signe du paramètre d'étalement
S :

� S > 0 la con�guration substrat mouillé est la plus favorable : le liquide s'étale
complèment pour minimiser l'énergie de surface. On parle de mouillage total (�-
gure 1.22a).

� S < 0 la con�guration substrat sec est la plus favorable : le liquide adopte la forme
d'une goutte avec un angle� E �ni a�n de minimiser l'énergie de surface. On parle de
mouillage partiel. Lorsque� E < 90�on dit que le liquide est mouillant (�gure 1.22b) :
si ce liquide est de l'eau, on dit aussi que la surface est hydrophile ; lorsque� E >
90�on dit que le liquide est non mouillant (�gure 1.22c) : si de plus ce liquide est
de l'eau, on dit que la surface est hydrophobe.

Dans certains cas, lorsque les forces à longues portées jouent un rôle important, bien
que S soit positif, le liquide présente à la fois un �lm de mouillage et un angle de contact
�ni : on parle de mouillage pseudo-partiel.

(a) Mouillage total (b) Mouillage partiel : �uide
mouillant

(c) Mouillage partiel : �uide non
mouillant

(d) Équilibre statique et loi de Young-Dupré

Figure 1.22 � Présentation des di�érentes con�gurations d'étalement d'un liquide (en
bleu) sur un substrat (en gris). (a) Mouillage total : le liquide forme un �lm qui s'étale
complètement sur le substrat, l'angle de contact� E = 0 . (b) et (c) Mouillage partiel :
le liquide forme une goutte sur le substrat, caractérisé par un angle de contact� E �ni.
On parle de liquide mouillant quand � E < 90� (b) et de liquide non mouillant quand
� E > 90� (c). (d) L'angle de contact � E est obtenu en équilibrant les forces capillaires
agissant sur la ligne triple : c'est la loi de Young-Dupré [149].
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En équilibrant les forces capillaires qui agissent sur la ligne de contact liquide/solide/gaz,
également appelée ligne triple, on peut déterminer l'angle d'équilibre� E (�gure 1.22d). La
projection de ces forces sur le plan solide permet d'obtenir la relation d'Young-Dupré [149] :


 cos� E = 
 SG � 
 SL (1.49)

On a présenté ici une situation liquide/solide/gaz, mais cette formule reste valable si on
remplace le gaz par un deuxième liquide non miscible avec le premier formant la goutte :
il su�t de remplacer la tension 
 SG par la tension de surface du solide avec ce deuxième
liquide.

Mesure de l'angle de contact

On distingue à partir de l'angle de contact, deux types de propriétés de mouillage pour
une surface : hydrophile et hydrophobe. Ainsi, pour caractériser les propriétés de mouillage
d'un matériau, on mesure l'angle de contact d'une goutte d'eau dans l'air sur une surface
plane de ce matériau. On utilise le tensiomètre présenté dans le paragraphe précédent pour
déposer une goutte d'eau de volume connu sur la surface du matériau. À partir de l'image
de la goutte posée, on peut calculer l'angle� par di�érentes méthodes (�gure 1.23a). Par
exemple, après extraction puis régression polynomiale sur le pro�l localement au point
triple eau/air/solide, on peut calculer les tangentes aux points triples des deux côtés de
la goutte (�gure 1.23b). On obtient ainsi un angle moyen en tenant compte des valeurs
mesurées à droite et à gauche pour� [148]. Cette mesure est appelée mesure statique sur
goutte posée (sessile drop).

La formule d'Young-Dupré suppose que la surface est idéale c'est-à-dire sans défaut,
plane et parfaitement propre. Ainsi, l'angle statique � , mesuré par la méthode de la goutte
posée, n'est pas unique sur une surface non idéale. En e�et, la valeur mesurée dépend de
plusieurs paramètres, notamment la façon dont on dépose la goutte sur le substrat, la taille
de la goutte et la façon dont on préparer le matériau [146]. Lorsqu'on gon�e la goutte,
l'angle de contact mesuré peut dépasser� E sans mouvement de la ligne de contact. Puis,
si l'on continue d'augmenter le volume de la goutte, on atteint un angle seuil� A , pour
lequel la ligne de contact se déplace en conservant cet angle constant (�gure 1.23c). Un
phénomène similaire se produit si l'on diminue le volume de la goutte en aspirant le liquide :
l'angle de contact diminue sans déplacement de la ligne triple, jusqu'à un angle seuil� R ,
pour lequel la ligne de contact se déplace en conservant cet angle (�gure 1.23d). On parle
d'angle d'avancée et d'angle de reculée. On appellehysteresisde l'angle la di�érence entre
� A et � R . L'angle statique � mesuré sera donc compris entre� A et � R .

En pratique, on dépose une goutte d'eau (volumeV0) sur la surface du matériau à
caractériser, en laissant l'aiguille de la seringue dans la goutte. Puis, on fait osciller le
volume de la goutte autour de V0, en gon�ant et dégon�ant successivement la goutte.
On mesure au cours de cette oscillation le diamètre de baseD de la goutte et l'angle
de contact moyen eau/solide/air � (par la méthode de la tangente par exemple), puis on
trace � en fonction de D. On obtient une courbe typique présentée sur la �gure 1.23e qui
permet de déterminer � A et � R . Ces deux angles permettent de caractériser les propriétés
de mouillage du matériau.

Il est important de noter que de l'eau et de l'huile peuvent mouiller un matériau de
façon équivalente dans l'air, en fonction de l'énergie de surface du matériau. Toutefois, le
caractère hydrophile ou hydrophobe du matériau pourra être évalué en mesurant l'angle
de contact eau/huile/matériau.
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(a) Goutte d'eau posée sur une surface
de PDMS

(b) Mesure statique de � (méthode de
la tangente)

(c) Illustration de l'angle d'avancée (d) Illustration de l'angle de reculée

(e) Mesure dynamique de � A et � R

Figure 1.23 � Méthodes de mesure d'angle de contact pour une goutte posée. (a)-(b)
Mesure statique de l'angle de contact par la méthode de la tangente, d'une goutte d'eau
posée sur une surface de PDMS. On extrait le pro�l de l'interface eau/air et on calcule la
tangente au pro�l au niveau des lignes triples : l'angle mesuré est la moyenne des angles
à droite et à gauche de la goutte [148]. (c)-(e) Mesure dynamique d'angle de contact pour
une goutte d'eau posée sur une surface de PDMS. On pose une goutte, puis en laissant
l'aiguille de la seringue dans la goutte, on la gon�e (c) puis on la dégon�e (d) (écoulement
dans le sens de la �èche blanche). (e) À partir de la courbe� = f (D ) on détermine les
angles d'avancée� A et de reculée� R : la di�érence entre ces angles, appeléehysteresis,
caractérise les propriétés de mouillage de la surface.
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Conclusions et objectifs de la thèse

Les écoulements en milieux poreux peuvent être décrits de manière globale à partir
des grandeurs moyennes macroscopiques qui les caractérisent, le modèle le plus simple
étant le modèle linéaire de la loi de Darcy. On peut étudier ces écoulements dans une
géométrie simple, la cellule de Hele-Shaw, dans laquelle l'équation décrivant l'écoulement
est analogue à une équation de Darcy. Cette géométrie a permis de mettre en ÷uvre des
écoulements biphasiques, avec deux phases newtoniennes ou une phase newtonienne et une
phase non newtonienne. On peut également étudier les écoulements en milieux poreux dans
des géométries qui s'approchent plus de la réalité, c'est-à-dire dans des réseaux de canaux
bi ou tridimensionnels. Dans ce cas, la description des écoulements mono et biphasiques
est plus complexe : elle repose sur une loi de Darcy combinée à des mesures de gradients
de pression et de perméabilités relatives, ou bien sur des approches numériques. En�n,
un dernier outil a été développé a�n de pouvoir observer le comportement du ou des
�uides injectés dans le réseau, à l'échelle du pore : les micromodèles. Ces micromodèles
ont été largement utilisés depuis les années 1980 pour mettre en ÷uvre des écoulements
multiphasiques de �uides newtoniens en milieu poreux et ont donné lieu à l'établissement
de diagrammes de phase pour di�érentes conditions de mouillage.

À ce jour, quelques travaux ont permis d'étudier l'e�et de l'injection de solutions de po-
lymères dans des milieux poreux (carottes ou micromodèles) initialement remplis d'huile.
Ils ont mis en évidence une amélioration du taux de récupération par rapport à l'injection
d'une solution aqueuse et suggèrent que les propriétés viscoélastiques du polymère contri-
buent à la mise en mouvement de l'huile à l'échelle du pore et sont à l'origine de cette
amélioration. Cependant, ces études n'établissent pas de distinction claire entre les e�ets
visqueux et élastiques qui peuvent a�ecter le déplacement de l'huile. C'est pourquoi, nous
souhaitons étudier de façon systématique, dans des micromodèles, des écoulements bi-
phasiques mettant en jeu des solutions aqueuses semi-diluées de polymères modélisant les
solutions d'injection utilisées dans l'industrie pétrolière et des huiles modélisant le pétrole,
a�n de discriminer les e�ets visqueux et élastiques des polymères. À cette �n, il conviendra
de comparer les résultats obtenus avec les solutions de polymères à ceux obtenus avec des
solutions aqueuses de glycérol de même viscosité mais dépourvues de propriétés élastiques.

Nous nous placerons d'abord dans une géométrie simple (�ow focusing) pour laquelle
les régimes d'écoulement pour des �uides newtoniens sont connus, dans le but d'étudier
l'impact de l'utilisation d'une solution de polymères en phase externe sur ces régimes
d'écoulement. Puis, par analogie avec la phénoménologie décrite en micromodèles pour
des �uides newtoniens, nous étudierons, dans des réseaux initialement remplis d'huile
et présentant di�érentes conditions de mouillage (drainage, imprégnation), les e�ets de
l'injection de solutions de polymères à l'échelle macroscopique, d'une part sur les formes
de front observées et d'autre part sur le taux de récupération d'huile. En�n, nous nous
intéresserons à l'e�et des polymères à l'echelle du pore, à travers des essais de dépiégeage
de gouttes d'huiles coincées dans des pores sans issue.
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Résumé

+ Écoulements en milieux poreux
� Un milieu poreux est caractérisé par des paramètres macroscopiques inhérents

à sa géométrie : la porosité� et la perméabilité absolueK .
� L'équation de Darcy est le modèle le plus simple pour rendre compte de l'écou-

lement monophasique d'un �uide newtonien en milieu poreux.
� Pour décrire un écoulement biphasique, on utilise l'équation de Darcy dans

chacune des phases, et on introduit des perméabilités relatives indiquant que
l'écoulement d'une des phases dépend de la con�guration de l'autre phase dans
le milieu poreux.

� Des études en micromodèles pour le cas biphasique newtonien ont permis
d'identi�er les modes de déplacement de l'interface à l'échelle du pore et les
formes de front à l'échelle du réseau, conduisant à l'élaboration de diagrammes
de phase propres à chaque situation de mouillage (drainage, imprégnation).

� Les écoulements de �uides complexes en milieu poreux présentent une aug-
mentation du gradient de pression macroscopique. On introduit le concept de
viscosité apparente qui intègre l'ensemble des contraintes de cisaillement et
d'élongation rencontrées par le polymère au cours de la traversée des pores.

+ Fluides newtoniens et �uides complexes au comportement non newtonien
� Connaître sa viscosité et sa densité su�t pour décrire l'écoulement d'un �uide

newtonien (eau par exemple). Il répond linéairement à une déformation par
une contrainte, suivant la loi de Newton : � = � _
 .

� Un �uide non newtonien est un �uide dont la réponse à une déformation
s'écarte de la loi de Newton (solution de polymères par exemple). Le compor-
tement non newtonien provient des interactions de la microstructure du �uide
avec les déformations engendrées par l'écoulement. On caractérise ce �uide
par la relation entre la contrainte qu'il développe et la déformation appliquée
(équation constitutive).

� Un �uide viscoélastique est un �uide qui répond à une déformation comme
un solide élastique à temps court et un liquide visqueux à temps long. Il
est caractérisé par un temps de relaxation, qui correspond au temps pendant
lequel il garde mémoire de sa déformation.

� Tant que la déformation des éléments du �uide est proportionnelle au taux de
cisaillement appliqué, on parle de viscoélasticité linéaire. Dans le cas contraire,
on parle de viscoélasticité non linéaire. Elle se manifeste sous di�érentes
formes : variations non linéaires de la viscosité avec le taux de cisaillement,
développement de contraintes normales, viscosité élongationnelle pouvant être
très supérieure à la viscosité au repos.

+ Les solutions de polymères exemples de �uides viscoélastiques.
� Un polymère est une chaîne issue de l'assemblage d'un motif élémentaire (mo-

nomère), pouvant être décrite comme une pelote statistique caractérisée par
un rayon de giration Rg. La réponse élastique des pelotes à une déformation
(retour à la con�guration d'équilibre, pelote de rayon Rg) est à l'origine des
propriétés viscoélastique des solutions de polymères.

� Les propriétés élastiques de ces solutions (temps de relaxation) dépendent de
leur concentration c et de la longueur des chaînes. On parle de régimes dilué,



semi-dilué ou enchevêtré, concentré et fondu. Le comportement des solutions
est similaire pour tous ces régimes excepté le régime dilué.

� On caractérise le comportement d'une solution de polymères par la relation
non linéaire qui existe entre viscosité et taux de cisaillement (courbe d'écou-
lement). Pour rendre compte des e�ets non linéaires associés aux écoulements
de ces solutions, des modèles ont été développés intégrant des dérivées tem-
porelles convectées, comme le modèle d'oldroyd B, qui permet de décrire les
écoulements de solutions semi-diluées.

+ Polymère et récupération améliorée du pétrole
� Les solutions de polymères sont utilisés dans les procédés de récupération

améliorée du pétrole a�n d'augmenter la viscosité de la solution injectée, ce
qui réduit l'écart de mobilité entre phase injectée et phase en place dans le
réservoir.

� Il est communément admis que l'injection de polymères augmente la zone
balayée dans le réservoir (e�cacité macroscopique), sans modi�er la saturation
résiduelle en huile.

� Des expériences en plein champ et en laboratoire ont mis en évidence une
diminution de la saturation résiduelle en huile lors d'injections tertiaires de
polymères et suggèrent que cette e�cacité microscopique est liée aux proprié-
tés élastiques des polymères.

� Les propriétés d'adsorption des polymères pourraient également être impli-
quées dans cette e�cacité macro ou microscopique.

+ Mouillage et mouillabilité
� On caractérise l'interface entre deux �uides non miscibles par un paramètre


appelé tension de surface, qui rend compte du coût énergétique de la création
d'interface.

� Le mouillage est l'étude de l'étalement d'un liquide sur un substrat solide :
il implique un contact entre trois phases, et donc deux types d'interface
(�uide/solide et �uide/�uide).

� Si le �uide s'étale entièrement sur la surface solide, on parle de mouillage
total. Dans le cas contraire, le �uide adopte la forme d'une goutte posée sur
la surface, et on parle de mouillage partiel. On dé�nit un angle de contact�
au point triple, caractéristique du mouillage (le mouillage total correspond à
� = 0 ). En�n, il est possible qu'un �lm de mouillage co-existe avec une goutte
ayant un angle de contact �ni : on parle de mouillage pseudo-partiel.

� L'angle de contact résulte de l'équilibre statique entre les forces d'interactions
entre la surface et le �uide, et les forces cohésives au sein du �uide. On peut
relier cet angle aux trois tensions interfaciales impliquées, par l'équation de
Young-Dupré : 
 cos� E = 
 SG � 
 SL

� Lorsque le �uide qu'on considère est de l'eau, on dit que la surface est hydro-
phile si � < 90�, hydrophobe si � > 90.

� Pour caractériser l'hydrophilie d'une surface, on mesure de façon dynamique
l'angle de contact d'une goutte d'eau posée sur cette surface, par exemple en
faisant varier le volume de la goutte. Cette mesure dynamique est caractérisée
par un angle d'avancée et un angle de reculée, qui rendent compte du fait que
lorsque le �uide se déplace sur la surface, l'angle de contact au point triple
varie selon que la surface a déjà été en contact ou non avec ce �uide.



Chapitre 2

Pointes et jets dans une géométrie
de �ow focusing : e�ets des
polymères sur la dynamique
d'interface

La présence de polymères dans des phénomènes interfaciaux peut engendrer des com-
portements originaux dont l'analyse est complexe. Avant d'étudier les phénomènes mis
en jeu lorsqu'une solution de polymères pousse un front d'huile dans un milieu poreux,
nous allons nous intéresser à un phénomène se produisant dans une géométrie plus simple
(géométrie en croix), mettant en présence deux �uides non miscibles : l'émulsi�cation.
Nous souhaitons étudier le ou les e�ets de l'ajout de polymères dans la phase externe
(ou continue), a�n de comprendre par quels mécanismes physiques ce polymère modi�e la
dynamique d'interface.

2.1 Écoulement de �uides immiscibles et micro�uidique

2.1.1 Fluides immiscibles et instabilité de Rayleigh-Plateau

Lorsqu'une colonne cylindrique de liquide s'écoule dans un autre �uide non miscible,
ce cylindre peut se déstabiliser et générer des gouttes. Ce comportement a été observé
par Savart en 1883 [150]. C'est typiquement ce qui se passe pour un jet d'eau sortant
d'un robinet. En fonction du débit d'eau et du diamètre du cylindre, ce jet de liquide
peut présenter des oscillations, puis se déstabiliser en gouttes (voir �gure 2.1a). Jacques
Plateau a montré que l'origine de cette destabilisation est énergétique et due à la tension
de surface [151]. Le système tendant à réduire son énergie interfaciale à volume constant,
la con�guration la plus favorable est celle qui minimise le rapport surface sur volume. Pour
des �uides immiscibles, une con�guration sphérique est plus favorable qu'une con�guration
cylindrique. Lord Rayleigh a conduit une analyse dynamique de la déstabilisation sur un
cylindre de rayon R au repos, et montré que les longueurs d'onde véri�ant� > 2�R sont
instables [152, 153]. La longueur d'onde qui croît le plus vite est la plus petite véri�ant
cette relation, ce qui �xe une limite inférieure pour la taille des gouttes générées. On
parle d'instabilité capillaire, ou instabilité de Rayleigh-Plateau, en référence aux travaux
pionniers de Plateau et Lord Rayleigh. On peut voir un autre exemple de la manifestation
de cette instabilité en observant une toile d'arraignée, qui vient de subir la rosée du matin :
la toile comporte une multitude de gouttelettes d'eau sur son réseau (�gure 2.1b), qui
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résultent de la déstabilisation capillaire d'un �lm d'eau déposée par condensation sur les
�ls de la toile.

(a) Cylindre d'eau en sortie de robinet (b) Rosée sur une toile d'arraignée

Figure 2.1 � Exemples de manifestations de l'instabilité de Rayleigh-Plateau dans la
vie courante. (a) Instabilité de Rayleigh-Plateau observée à la sortie d'un robinet : la
section du jet d'eau sortant du robinet peut osciller, puis donner naissance à des gouttes
d'eau [154]. (b) Ce réseau de perles en�lées sur une toile d'arraignée est remarquable : les
gouttes sont de même taille et régulièrement espacées, ce qui indique qu'elles résultent de
la déstabilisation capillaire d'un �lm liquide, mouillant initialement la toile [155].

Ce phénomène a été beaucoup étudié depuis ces travaux, de façons théorique et expé-
rimentale, en raison des répercussions qu'il peut avoir pour de nombreuses applications :
impression jet d'encre, atomisation de jet, procédés d'émulsi�cation ou encore extrusion
de polymères. De nombreux travaux ont notamment mis en évidence les interactions com-
plexes existant entre contraintes interfaciales, tension de surface et forces inertielles, qui
régissent la dynamique de brisure de jet. On peut trouver une compilation de ces e�ets
chez Lin [156] et Eggers [157].

2.1.2 Formation de gouttes en micro�uidique

Cet instabilité de jet est également observée en micro�uidique et la formation de
gouttes [158, 159, 160, 161], ou de bulles [162, 163, 164], a été largement étudiée dans
di�érentes géométries : réseaux de microcanaux [165, 166, 167], jonction en T [168, 169,
170, 171, 172, 173],hydrodynamic focusing[174], �ow focusing [175, 176, 177, 178], emul-
si�cation membranaire [179], injection concentrique [180, 181, 182, 183]. Aujourd'hui, la
génération de gouttes est un domaine très important de la micro�uidique, qui trouve de
nombreuses applications en chimie, en biologie, ou en science des matériaux. D'une part,
les gouttes constituent de véritables réacteurs individuels, dans lesquels il est possible de
mélanger e�cacement [184, 185, 186], faire du criblage à haut débit [187, 188], suivre et
contrôler divers processus chimiques [189, 190, 191, 192] ou biologiques [193, 194, 195, 196],
ou encore encapsuler des entités biologiques [197, 198, 199]. D'autre part, l'uniformité des
gouttes générées, a permis de synthétiser des objets de tailles et de formes contrôlées, plus
ou moins complexes [200] : particules homogènes sphériques [201, 202, 203] ou non [204,
205], particules Janus [206, 207], capsules [208, 209] et entités colloïdales [210, 211], émul-
sions [212, 213] et poly-émulsion [214, 215].



2.1. Écoulement de fluides immiscibles et microfluidique 63

Géométries et paramètres usuels

Le procédé le plus commun pour former des gouttes, est d'injecter un liquide (phase
interne ou dispersée), dans un autre liquide non miscible (phase externe ou continue), a�n
de produire des gouttes de la phase dispersée dans la phase continue. Deux géométries
présentées en �gure 2.2 sont particulièrement utilisées pour générer des gouttes :

� la jonction en T : les deux �uides sont acheminés par deux canaux perpendiculaires.
À la jonction, les contraintes de cisaillement exercées par la phase continue sur la
phase dispersée dépassent la contrainte capillaire à l'interface entre les deux �uides :
la phase interne est entraînée sous forme de gouttes dans la phase continue, en aval
de la jonction.

� la jonction en croix ou �ow focusing : la phase dispersée est injectée par le canal
central, tandis que la phase continue est injectée par les canaux latéraux. Il en résulte
un écoulement dominé par l'élongation, dans la phase continue, au niveau de la zone
de constriction [160] : la pression et les contraintes visqueuses développées exercées
par la phase continue sur la phase dispersée entraînent alors la phase dispersée dans
le canal de sortie, sous la forme d'un jet qui se brise en gouttes [175].

Figure 2.2 � Géométries usuelles pour la génération de gouttes en micro�uidique : (a)
Jonction en T permettant dans l'expérience de [170], de disperser une phase aqueuse dans
une phase huile. (b)�ow focusing permettant, ici, l'obtention de gouttes d'huile dans une
solution aqueuse de glycérol.

Il est ainsi possible d'obtenir des gouttes monodisperses, dont la taille et la fréquence
d'émission sont contrôlées par le ratio des débits des �uides injectés, ainsi que par la
géométrie des canaux [177, 216, 217].

Régimes de formation de gouttes

Les observations expérimentales ont mis en évidence deux grands régimes de forma-
tion de gouttes [182, 216, 218, 219], en fonction des paramètres d'écoulement des deux
�uides. Ces deux régimes, observés dans la plupart des géométries utilisées, sont explici-
tement présentés sur la �gure 2.3 dans une jonction en T [220] et une géométrie de�ow
focusing [175].
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À faible débit externe, et pour un ratio de débits faible, le �uide interne produit,
directement à la sortie de l'ori�ce, des gouttes monodisperses, dont la taille est voisine de
la taille de l'ori�ce (voir �gure 2.3(a) et (c)). Ce régime appelé dripping, est associé à une
instabilité capillaire absolue [217, 220, 221, 222, 223], correspondant à la croissance d'une
perturbation qui se propage en amont et en aval de son point d'origine. Ainsi, un jet ne
peut jamais exister et des gouttes sont produites à la jonction ou à la constriction.

À débit externe plus élevé, et pour un ratio de débits faible, le �uide interne forme un
jet qui se destabilise en gouttes, loin de la jonction ou de la constriction (voir �gure 2.3(b)
et (d)). Les gouttes produites dans ce régime sont polydisperses, mais leur taille peut être
inférieure à la largeur de la constriction. Ce régime, appeléjetting, est associé à une insta-
bilité capillaire convective [156, 157] : l'inertie du �uide interne devient ici prépondérante
devant la tension de surface entre les deux �uides, et la perturbation se propage (elle
est convectée, d'où la dénomination), en même temps qu'elle croît, en aval de son point
d'origine.

Figure 2.3 � Deux grands régimes de formation de gouttes, observés dans une jonction
en T [220] et dans une géométrie de�ow focusing [175]. (a) et (c) : dripping, caractérisé
par la formation de gouttes directement au point de rencontre entre les �uides. (b) et (d) :
jetting, caractérisé par le développement d'un jet qui émet des gouttes loin du point de
rencontre entre les �uides.

Si le ratio des débits entre phase interne et phase externe est trop élevé ou trop faible,
aucune goutte ne peut être produite : l'un des deux �uides envahira le système et remontera
dans le ou les canaux d'acheminement de l'autre �uide. Pour un ratio de débits �xé, la
transition entre dripping et jetting a lieu lorsque la vitesse du �uide dans la phase continue
dépasse une valeur critique. Cette vitesse critique est d'autant plus faible que le débit de
la phase dispersée est élevé, que la viscosité de la phase dispersée est élevée, et que la
tension de surface entre les deux �uides est faible [216].

Les termes employés ici, proviennent de la théorie d'instabilités absolue et convective,
développée notamment par [224, 225, 226]. Cette théorie confère un cadre très propice pour
l'étude de la brisure de jet en gouttes dans des systèmes �uidiques. Plusieurs expériences
con�rment le lien que l'on peut établir entre la transion instabilité absolue-instabilité
convective, et la transition dripping-jetting observée dans les écoulements biphasiques [162,
182, 227, 228, 229, 230, 231, 232].

La �gure 2.4 présente ce parallèle que l'on peut faire pour décrire cette transition
dripping-jetting, dans le cas d'un co-écoulement à géométrie cylindrique, en milieu con�né
(�gure 2.4a). Les diagrammes de phase sont représentés dans un plan(x; Ka ), avec x le
degré de con�nement etKa le nombre capillaire pour le co-écoulement dé�nis par :

x =
r 0

i

Rc
et Ka =

� @zP0R2
c

�
(2.1)

avec @zP0 le gradient de pression dans la direction de l'écoulement, et� la tension de
surface entre les deux �uides.
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On compare le diagramme, issu de l'analyse théorique, indiquant la transition entre
instabilité asbolue et instabilité convective (�gure 2.4b), à celui présentant la transition
entre les deux régimes de formation de gouttes, observés expérimentalement (�gure 2.4c).
Ainsi, les points situés sous la courbe pleine correspondent au régime dedripping, associé
à l'instabilité absolue, tandis que les points situés au dessus de cette courbe forment le
régime dejetting, associé à l'instabilité convective.

(a) Géométrie du co-écoulement

(b) Résultats analytiques : Transition instabilité
absolue-instabilité convective

(c) Résultats expérimentaux : Transition drip-
ping-jetting

Figure 2.4 � Analyse de stabilité de jet pour un co-écoulement à géométrie cylindrique
en milieu con�né [182]. (a) Schéma décrivant la géométrie et les paramètres du co-
écoulement. (b) Résultat de l'analyse de stabilité linéaire en approximation ondes longues :
les lignes représentent la prédiction de la position de la transition instabilité absolue-
instabilité convective, pour di�érents ratios de viscosités � (� = � dispersée

� continue
). Elles séparent

une zone où le jet est absolument instable, d'une zone où le jet est convectivement in-
stable. (c) Résultats expérimentaux obtenus par Guillot et al. [182] : les symboles gris
correspondent à l'observation de la formation de gouttes (dripping), tandis que les sym-
boles noirs correspondent à la formation de jets (jetting ). La ligne continue est la prédiction
théorique issue de l'analyse de stabilité linéaire pour la transition gouttes-jets.

Cependant, le co-écoulement de deux �uides immiscibles ne se limite pas à ces deux
régimes. Les conditions d'écoulement et les propriétés des �uides, notamment tension de
surface et viscosités, permettent d'obtenir di�érents motifs d'écoulement. Ces di�érents
motifs sont rassemblés sur un diagramme de phase dans le plan des paramètres de contrôle
expérimentaux (en général débit ou nombre capillaire dans chacune des deux phases). La
�gure 2.5 présente un exemple de diagramme de phase obtenu dans une étude expéri-
mentale e�ectuée dans une géométrie d'hydrodynamic focusing, avec un �uide interne plus
visqueux [178]. Les canaux sont à section carrée, et les régimes observés sont cartographiés
dans le plan des nombres capillaires respectivement de la phase disperséeCa1, et de la
phase continueCa2. Les nombres capillaires sont calculés dans chacune des phases i par
la formule suivante (2.2) :

Cai =
� iQi


 12h2 (2.2)

avec� i et Qi la viscosité et le débit volumique de la phase i,
 12 la tension de surface entre
les deux phases eth2 la section des canaux.
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Figure 2.5 � Diagramme de phase obtenu par Cubaud et Mason [178] dans une gémoétrie
d'hydrodynamic focusing à section carrée : situation immiscible newtonienne, avec une
phase dispersée plus visqueuse que la phase continue. Dans un plan (Nombre capillaire
de la phase continue, Nombre capillaire de la phase dispersée) 5 régimes sont identi�és,
et illustrés sur la série d'images : (a)threading, (b) jetting, (c) dripping, (d) tubing, (e)
displacement.

Il est intéressant de noter que de nouveaux motifs peuvent apparaître dans les systèmes
micro�uidiques en raison du con�nement : dans une jonction en T, dont les canaux ont
une section carrée, à très faible nombre capillaire, la phase dispersée, émergeant à la
jonction dans la phase continue sous la forme d'une protrusion, obstrue entièrement le
canal. La phase continue ne peut alors s'écouler que par un �lm le long de la paroi. Il
en résulte une forte augmentation de pression dans la phase continue, en amont de la
protrusion de la phase dispersée. Ceci entraîne un amincissement de l'interface entre les
deux �uides, et induit le détachement d'une goutte de phase dispersée, par un mécanisme
de squeezing[220].

Stabilité de jets �ns

Nous avons vu précédemment, que pour un co-écoulement entre deux �uides immis-
cibles, la formation d'un jet est une situation absolument ou convectivement instable : le
�uide interne �nit donc toujours par générer des gouttes. Par ailleurs, plus le diamètre du
jet est faible, moins il est stable. Or, pour certaines applications comme la fabrication de
�bres, la capacité à stabiliser un jet sur de longues distances est crucial.

Tailles accessibles

Nous avons vu précédemment, que dans le régime dejetting présenté par [175], le jet
obtenu est beaucoup plus �n que la largeur de l'ori�ce. Malgré la faible stabilité d'un tel
jet, cela indique qu'il est possible de produire des jets �ns dans des géométries de�ow
focusing. De plus, dans certaines conditions, grâce à des forces hydrodynamiques [233]
ou électrohydrodynamiques [234], ou encore en présence de tensio-actifs [235], l'interface
�uide-�uide adopte une forme particulière appelée tip-streaming. L'interface développe
une forme conique caractéristique, observée pour la première fois par Taylor [236], puis
la phase dispersée émet un jet �n à partir de la pointe du cône, qui peut dégénérer
en très petites gouttelettes. Les jets ainsi produits ont des diamètres qui sont jusqu'à
2 ordres de grandeur plus petits que la dimension caractéristique du système (largeur des
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canaux) [175]. L'utilisation d'un double système de �ow focusing, mettant en jeu deux
phases liquides immiscibles et une phase intermédiaire gazeuse, a permis de produire,
expérimentalement, des jets submicrométriques, proches de la limite du continuum [233] ;
ceci est en accord avec les simulations de [237]. Cependant, ces jets se déstabilisent toujours
en gouttes. On peut donc produire des jets très �ns avec des �uides immiscibles, mais
l'instabilité de Rayleigh-Plateau est une sérieuse limitation quant à leur utilisation pour
synthétiser des �bres.

E�et d'un polymère en phase interne

Les résultats présentés précédemment concernaient des écoulements de �uides immis-
cibles newtoniens. Plusieurs groupes ont étudié des cas de co-écoulement entre un �uide
non newtonien, et un �uide immiscible newtonien. Ils ont montré que les propriétés visco-
élastiques de la phase dispersée, modi�ent la dynamique de brisure de jet et de formation
des gouttes, par rapport au cas purement newtonien [238, 239, 240].

Une étude analytique a montré que lorsqu'un jet cylindrique de �uide viscoélastique est
soumis à un amincissement capillaire, on observe un régime intermédiaire pendant lequel
l'état du jet résulte de l'équilibre entre forces élastiques et forces capillaires : la pression
capillaire tend à amincir le jet, tandis que les forces élastiques induites pas l'étirement du
�uide résistent à cette amincissement. Le taux d'élongation est alors localement constant
dans le �uide, et le rayon du jet décroît exponentiellement avec le temps [241]. Cette
équilibre élasto-capillaire a également éte observé expérimentalement [117, 242, 243]. C'est
typiquement ce que l'on observe si l'on place une goutte de salive entre le pouce et l'index,
et que l'on écarte les doigts : le pont liquide qui en résulte ne se brise pas tout de suite, et
un �lament très �n persiste pendant quelques secondes. Si l'on observe attentivement le
jet viscoélastique au cours de son amincissement, on remarque qu'il adopte une structure
particulière : un chapelet de gouttes sphériques reliées par des ponts cylindriques de �uide,
appelé collier de perles oubeads-on-a-string(voir �gure 2.6a). Cette forme a été décrite
analytiquement [244] : à temps très court devant le temps caractéristique du polymère,
le rayon du jet décroît rapidement et le système adopte la structure en collier de perles ;
lorsque la contrainte élastique générée dans le �uide par les ponts liquides qui se déforment
devient prépondérante, un équilibre élasto-capillaire s'établit, et le rayon du jet décroît de
façon exponentielle.

On observe, également, une structure en collier de perles lorsque l'on utilise un �uide
viscoélastique, en phase dispersée, dans une jonction en T. Dans le régime dedripping, le
mécanisme de brisure de goutte est di�érent du cas newtonien. La croissance d'une goutte
de polyoxyéthylène dans une jonction en T est similaire à celle observée pour un �uide
newtonien. Toutefois, la phase dispersée se comporte comme un jet soumis à un amin-
cissement capillaire, lorsque le pincement de l'interface entre phases continue et dispersée
se produit : l'équilibre élasto-capillaire décrit précédemment retarde signi�cativement la
formation de la goutte [245, 246]. On peut observer sur la �gure 2.6b la strucuture en
collier de perles qui se développe entre les gouttes en formation.

Dans une géométrie de�ow focusing, la dynamique d'amincissement d'un jet visco-
élastique étiré par une phase continue immiscible newtonienne, est également a�ectée par
rapport au cas purement newtonien. La mesure du diamètre du jet de �uide élastique au
cours du temps montre, en e�et, des comportements di�érents [118].

� Dans le cas newtonien, le diamètre du jet diminue de façon exponentielle à temps
court (régime dominé par l'inertie de la phase continue), puis de façon algébrique à
temps long, lorsque la dynamique d'amincissement est dominée par la capillarité.
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� Dans le cas non newtonien, le diamètre du jet diminue également de façon expo-
nentielle à temps court, puis une deuxième décroissance exponentielle est observée
lorsque les contraintes viscoélastiques, induites par l'étirement du �uide, deviennent
importantes. Une troisième phase d'amincissement algébrique se produit à temps
long.

Le poids moléculaire du polymère in�ue sur ce processus d'amincissement : dans le cas
de solutions diluées de polyacrylamide, seules celles dont le poids moléculaire est supérieur
à 1 MDa présentent ces deux régimes d'amincissement exponentiel ; les solutions de faible
poids moléculaire, présentent un régime d'amincissement similaire au cas newtonien, mais
avec un taux de décroissance plus faible [247].

(a) Structure en collier de perles ou beads-on-a-string adoptée par un jet d'une solution
aqueuse diluée de polyacrylamide

(b) Formation de gouttes dans une jonction en T : la phase dispersée est une solution diluée
de POE (�uide viscoélastique), et la phase continue est une huile silicone (�uide newtonien)

Figure 2.6 � E�et de la viscoélasticité de la phase dispersée sur la dynamique de formation
de goutte. (a) Un jet viscoélastique adopte une structure particulière : des gouttes reliées
par des ponts liquides. Les ponts liquides tendent à s'amincir exponentiellement, tandis
que les gouttes se remplissent et deviennent sphériques. (b) La dynamique de dispersion
de gouttes viscoélastiques dans une phase newtonienne est modi�ée par rapport au cas
purement newtonien : la rupture est retardée, et une structure en collier de perles se
développe entre la goutte et la jonction, ce qui peut engendrer la formation de gouttes
satellites en amont de la goutte émise.

2.2 E�et d'un polymère en phase externe

Un des enjeux de cette thèse étant de comprendre comment les polymères peuvent
améliorer le transport de phases organiques, il est naturel de s'intéresser à une situation
immiscible où l'interface sera entraînée par un �uide complexe. C'est pourquoi, à l'in-
verse de la plupart des études qui se sont intéressées aux écoulements immiscibles mixtes
newtonien/non newtonien, nous avons choisi de placer le �uide non newtonien dans la
phase continue. Nous nous intéresserons donc à la dynamique d'interface entre un �uide
newtonien, et une solution aqueuse semi-diluée de polymères, dans une géométrie de�ow
focusing. Nous verrons qu'un nouveau régime d'écoulement lié à la nature complexe de
la phase continue, permet de synthetiser des micro�bres. Ces travaux ont donné lieu à
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une publication insérée à la �n de ce chapitre [248] : aussi, nous nous contenterons ici de
commenter certains points de cet article, qui nous semblent particulièrement importants.

2.2.1 Dispositif expérimental

Le système micro�uidique, utilisé ici, est un système de�ow focusing dont les canaux
sont à section rectangulaire. Ce système en PolyDiMéthylSiloxane (PDMS) est élaboré
selon un protocole commun de fabrication [249] : le PDMS est coulé sur un moule élaboré
par des techniques de lithographie douce, thermo-réticulé, puis démoulé, percé, et traité au
plasma à oxygène, avant fermeture par une lamelle de verre. Le système est alors connecté
via des tubes en plastique à une source de pression, ou un pousse seringue, qui permettent
de contrôler l'écoulement des �uides injectés. L'observation des écoulements est assurée
à l'aide d'un microscope inversé, éclairé en lumière blanche. Les �uides que nous avons
utilisés sont les suivants :

� Phase dispersée : huile minérale (MO), huile �uorée (FC), NOA 89 (colle photoréti-
culable Norland Optical Adhesive)

� Phase continue : solution semi-diluée de polyoxyéthylène (POE) de masse molécu-
laire Mw = 5 MDa, en concentration massique Cmvariant de 2 g=L à 8 g=L

Le tableau ci-dessous présente les viscosités à cisaillement nul� de ces �uides, mesurées
à l'aide d'un rhéomètre rotatif de Couette. Les tensions de surface POE/huile ont été
mesurées par la méthode de la goutte pendante à25�C.

Fluides � (mPa s) 
 POE/huile (mN=m)
POE (Cm = 4 g=L) 24

MO 20-30 30
FC 24 40

NOA 89 15-20 20

2.2.2 Des formes d'interface singulières

Diagramme de phase

Dans la suite de l'étude, nous travaillons en �xant la pression de la phase externe
polymérique PE et en augmentant la pression de la phase interne PI . Ainsi, en parcou-
rant un plan (P I ,PE) suivant des lignes horizontales, nous avons observé les di�érentes
formes adoptées par l'interface. Nous avons donc pu construire un diagramme de phase
qui présente 5 régimes di�érents (�gure 2.7) :

� (A) pointe : interface stable pouvant adopter une forme pointue
� (B) dripping : production de gouttes de la phase interne dans la phase dispersée, à

la constriction, par un mécanisme similaire au cas newtonien
� (C) jetting : production d'un jet large (environ 4/5 de la largeur du canal), qui génére

des gouttes en aval de la constriction, par un mécanisme similaire au cas newtonien
� (D) jet oscillant : jet �n (environ 20 � m de diamètre), dont la taille oscille au cours

du temps
� (E) jet �n stable : jet �n (1 à 14 � m de diamètre), stable sur toute la longueur du

canal de sortie, soit plusieurs centimètres
Deux régimes nouveaux, ont été mis en évidence : jet �n micrométrique et jet oscillant.

On n'observe pas ces régimes si l'on remplace la solution de POE par une solution aqueuse
de glycérol de même viscosité. Ces deux régimes sont donc liés à la nature non newtonienne
du polymère, et en particulier à ses propriétés élastiques. L'écoulement élongationnel induit
par la géométrie, développe des contraintes élongationnelles dans le �uide externe : le
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Figure 2.7 � Diagrame de phase obtenu avec une phase interne de NOA89 et une phase
externe de POE à4 g=l. On distingue cinq régimes di�érents : pointe oucusp(A), dripping
(B), jetting (C), jet oscillant (D), jet �n stable ou spout (E). L'encart montre un zoom sur
la région du jet �n stable.

polymère sera donc plus ou moins étiré, en fonction des paramètres d'écoulement des
deux phases. L'importance des propriétés élastiques peut être estimée par le nombre de
Weissenberg (equation (2.3)), qui compare le temps caractéristique du polymère (t relax ),
au temps caractéristique de l'élongation :

W i = t relax _� (2.3)

où _� est le taux d'élongation induit par l'écoulement, qui peut être estimé par (2.4)

_� =
U
`

(2.4)

U étant la vitesse moyenne dans la phase continue et̀ étant la longueur caractéristique
qui gouverne l'élongation, soit ici la largeur du canal au niveau de la constriction. Quand
Wi > 1, les e�ets élastiques deviennent importants.

Propriétés élongationnellles du polymère et pointe

À faible PE , lorsque l'on augmente PI , le système subit une transitiondripping-jetting ,
similaire à celle décrite précédemment pour le cas purement newtonien : en e�et, le poly-
mère est faiblement étiré, et se comporte donc comme un �uide newtonien. Lorsque l'on
augmente PE , le niveau d'étirement du polymère augmente, et son élasticité doit donc
être prise en compte pour comprendre les formes d'interfaces observées. À faible PI , l'in-
terface huile/polymère adopte à la jonction la forme d'une pointe. En considérant que
les contraintes normales développées le long de l'interface dans la solution de polymères,
équilibrent le saut de pression capillaire à l'interface entre les deux �uides immiscibles, on
peut suggérer que, localement à la pointe, la contrainte élongationnelle est comparable à
la pression capillaire, selon l'équation (2.5) :
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� _� =


rc

(2.5)

où rc est le rayon de courbure local à la pointe et� la viscosité à cisaillement nul du
polymère (phase continue)

On peut ainsi obtenir une estimation du rayon de courbure à la pointe (2.6) :

rc =



� U
` soit; rc =

`
Ca

(2.6)

Le nombre capillaire Ca est dé�ni pour la phase continue par la relation suivante :

Ca =
�



U avec U =
Q

Wh
(2.7)

où Q est le débit de la phase externe, et W et h respectivement la largeur et la hauteur
des canaux du système.

En considérant une longueur̀ = 50 � m et un nombre capillaire Ca = 0 :05, le rayon de
courbure serait de1 mm. Or le rayon de courbure mesuré expérimentalement est plutôt
de quelques micromètres. On observe ainsi une séparation d'échelle entre la dimension
caractéristique du système (largeur des canaux ici, soit200� m) et le rayon de courbure de
l'interface : c'est l'e�et de pointe. Jeong et Mu�at ont montré que lorsqu'un �uide visqueux
est mis en mouvement par deux cylindres contrarotatifs situés sous sa surface libre, au
dessus d'une vitesse angulaire critique de rotation des cylindres, la surface libre forme
une pointe dans la limite des nombres capillaires in�nis. Pour des nombres capillaires �nis
su�samment élevés (proches de 1), la surface présente un point de stagnation : le rayon de
courbure R de l'interface �uide/air en ce point est d'autant plus petit devant la dimension
caractéristique du système, que le nombre capillaire est élevé [250] (2.8) :

R
d

�
256
3

exp (� 32�Ca ) (2.8)

où d est la distance entre la surface libre et le centre des cylindres contrarotatifs (�gure 2.8).
L'origine physique de la diminution exponentielle du rayon de courbure avec le nombre

capillaire, se trouve dans les interactions entre l'écoulement dans la phase externe et la
tension de surface entre les deux phases [251]. Dans la région de la pointe, le �uide externe
s'écoule le long de l'interface à la vitesse moyenneU = �


 Ca entrainant l'interface dans
la direction de l'écoulement. Le rayon de courbure très faible à la pointe implique une
force, induisant un écoulement dans la phase interne dans la direction opposée à celle du
�uide externe (vitesse Uint ), qui résiste à cet entraînement et permet à la pointe d'être
un point de stagnation (voir �gure 2.8b). Le champ de vitesse généré par cette source
ponctuelle dans la phase interne est de forme logarithmique :Uint = 2


� ln r c. La condition
de stationnarité implique que, localement, à la pointe :

U = U int soit rc = c 1 exp(c2Ca) (2.9)

où c1 et c2 sont des constantes qui dépendent des conditions d'écoulement.
De plus, l'écoulement élongationnel induit un fort rhéopaississement de la solution de

polymère (viscosité élongationnelle) : en remplaçant la viscosité à cisaillement nul par
la viscosité élongationnelle,� ext , il est possible d'obtenir, localement à la jonction, des
nombres capillaires proches de 1. La présence du polymère, en augmentant les contraintes
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(a) E�et de pointe en interface libre [250] (b) Ecoulements pour les deux �uides dans la ré-
gion de la pointe [251]

Figure 2.8 � E�et pointe. (a) E�et pointe en interface libre air/�uide newtonien [250]. (b)
Origine de la diminution exponentielle pour le rayon de courbure à la pointe [251].

élongationnelles à l'interface, favorise la formation de pointes. À partir du rayon de cour-
bure mesuré experimentalement, on peut donner un ordre de grandeur de la viscosité
élongationnelle du polymère, en modi�ant l'équation (2.5) pour obtenir l'équation (2.10) :

� ext =



rcmesuré

`
U

(2.10)

En considérant un rayon de courburercmesuré = 2 � m et une vitesse moyenneU = 30 mm=s,
on obtient une viscosité élongationnelle� ext = 25 Pa s soit environ 1 000 fois plus grande
que la viscosité à cisaillement nul.

Stabilité du jet

Une fois un état de pointe stable atteint, une augmentation faible de PI , à PE constante,
induit une transition (discontinue du premier ordre) et l'émission depuis la pointe, d'un jet
très �n de la phase dispersée dans la phase continue polymérique. Ce jet micrométrique,
est stable sur de très longues distances : la stabilité est observée sur l'intégralité du canal
de sortie du système, soit plusieurs centimètres.

Si les deux �uides étaient newtoniens, étant données les valeurs du nombre capillaire et
du rapport entre le diamètre du jet et la hauteur du système, ce jet devrait se déstabiliser
en gouttes, par un mécanimse d'instabilité de Rayleigh-Plateau [232]. Le taux de croissance
d'une perturbation de l'interface du jet associé à cette instabilité, est dé�ni, si l'on néglige
la viscosité, par l'équation (2.11) :

� =

 
�h 3

0




! 1=2

(2.11)

où h0 est le rayon initial du jet. Ainsi, plus le jet est petit, plus l'instabilité se développe
rapidement, et moins ce jet est stable [252].
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Pour tenir compte de l'e�et d'un �uide externe, et de la viscosité sur la croissance
linéaire de la perturbation, on introduit le nombre de Ohnesorge, qui mesure l'importance
de la viscosité, dé�ni par l'équation (2.12) :

Oh =
�

p
�h 0


(2.12)

Le taux de croissance devient alors [252] :

� A = 6Oh� =
6�h 0



(2.13)

On peut calculer une longueur de développement de l'instabilité, en divisant la vitesse
moyenne de l'écoulement, par le taux de croissance de l'instabilité (2.14). Cette longueur
correspond à la distance sur laquelle le jet sera intact ou stable.

L =
6h0�U



= 6h0Ca (2.14)

Pour un jet micrométrique formé dans les conditions d'écoulement décrites dans l'ar-
ticle (U = 0 :1 m=s; � = 24 mPa s), la longueur de développement de l'instabilité capillaire
calculée serait de0:5 � m. En considérant que l'écoulement élongationnel induit un fort
rhéopaississement de la solution de polymère, il convient de remplacer la viscosité à cisaille-
ment nul par la viscosité élongationnelle (voir sous-partie précédente et équation (2.9))
� ext � 1 000 � : la longueur de développement est donc plutôt de0:5 mm. Cette valeur
reste encore inférieure à la distance de stabilité observée expérimentalement. Ceci suggère
un e�et stabilisant du polymère qui ne se réduit pas au développement dans le polymère
d'une viscosité élongationnelle très élevée.

En raison de la di�érence de nature entre les deux �uides, il existe une di�érence d'élas-
ticité entre les deux phases. Le déséquilibre de contraintes normales de part et d'autre
de l'interface qui en résulte peut induire une instabilité élastique [3, 253, 254], qui peut
s'ajouter ou entrer en compétition avec l'instabilité capillaire. Nos observations expéri-
mentales sont en accord avec les calculs analytiques de Chen [253] (pour plus de détails,
voir aussi [255]). Lorsque la phase externe est la plus élastique, l'analyse de stabilité li-
néaire du mode variqueux en approximation ondes longues, indique que les forces normales
stabilisent le co-écoulement, avec un taux de croissance d'autant plus élevé que le rapport
entre le diamètre du jet et la hauteur du canal est faible.

On peut trouver une interprétation qualitative de ce mécanisme chez Hinch [256] dans
le cas du co-écoulement cylindrique de deux �uides d'élasticités di�érentes. Lorsque l'in-
terface entre ces deux �uides est courbée (par exemple à la suite d'une pertubation), un
déséquilibre de contraintes normales de part et d'autre de l'interface engendre une force,
qui entraîne un écoulement des �uides dans la direction de cette force. La �gure 2.9a
illustre le cas où le �uide interne est le plus élastique, et où l'interface est convexe. Par
conservation de la masse, cet écoulement induit un contre-écoulement de Poiseuille dans
les deux phases. L'écoulement net dans chacune des phases va dépendre du rapport des
diamètres des deux phases concentriques. Les �gures 2.9b et 2.9c montrent que le contre-
écoulement a lieu majoritairement dans la phase la plus large : l'écoulement net est donc
dans la direction de la force dans la phase la moins large, et dans la direction opposée à
celle de la force dans la phase la plus large.

On considère maintenant une perturbation, sinusoïdale et de faible amplitude, de l'in-
terface entre les deux �uides, et on s'intéresse aux mouvements des �uides au niveau d'une
crête. La �gure 2.10 illustre l'évolution de la perturbation dans le cas où la phase interne
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(a) Déséquilibre de contraintes nor-
males à l'interface entre �uides d'élas-
ticités di�érentes

(b) Fluide interne étroit et plus élastique

(c) Fluide interne large et plus élastique

Figure 2.9 � Mécanisme d'instabilité à l'interface entre deux �uides d'élasticités di�é-
rentes [256] : cas d'un �uide interne plus élastique que le �uide externe. (a) La di�érence
d'élasticité entre les deux �uides induit un déséquilibre de contraintes normales, qui exerce
une force sur l'interface lorsque celle-ci est soumise à une perturbation. (b)�(c) Écoule-
ments engendrés par le déséquilibre des contraintes normales à l'interface entre les �uides.
La courbe en tirets représente l'écoulement généré par le saut de contraintes normales à
l'interface, tandis que la courbe en pointillés rouges représente le contre-écoulement de
Poiseuille ; la courbe pleine représente l'écoulement net. Dans la phase interne il dépend
du diamètre de cette phase par rapport à la taille du canal : dans le sens de la force si la
phase interne est petite (b), dans le sens contraire si elle est large (c).

est la plus élastique et la moins large. Au niveau de la crête, on retrouve la situation décrite
par la �gure (b) : le �uide le plus élastique étant situé à l'intérieur, et vu la courbure de
l'interface, la force résultante est orientée vers le centre de la crête. Le contre-écoulement
se produit dans le �uide externe, phase la plus large ; tandis que le �uide interne s'écoule
dans la direction de la force. Ainsi, les écoulements indiqués par les �èches sur la �gure 2.10
montrent que le �uide interne tend à faire grossir les crêtes, et donc à ampli�er la per-
turbation. L'écoulement sera donc instable si le �uide interne est le plus élastique et le
moins large. Un raisonnement analogue permet d'établir que si le �uide externe est le plus
élastique et le plus large, le �uide interne tend à vider les crêtes et donc à atténuer la
perturbation : l'écoulement est alors stable. Dans la con�guration expérimentale présentée
ici, le diamètre du jet est très petit devant la hauteur du système : la phase externe étant
la plus élastique et également la plus large, la situation est stable.

L'e�et de l'élasticité est donc ici opposé à celui de la tension de surface, qui induit
dans le cas d'une déstabilisation capillaire, une augmentation de pression au niveau des
crêtes, ce qui ampli�e la perturbation.
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Figure 2.10 � Évolution de l'interface pour un co-écoulement cylindrique de deux �uides
élastiques, suite à une perturbation sinusoïdale de faible amplitude [256]. La phase interne
est la plus élastique et la moins large. Les �èches indiquent les écoulements nets dans les
deux phases sous une crête : la phase interne tend à remplir les crêtes, ce qui ampli�e la
perturbation.

2.2.3 Application à la synthèse de micro�bres en NOA

Puisque le jet formé est micrométrique et stable sur de longues distances, il est naturel
d'envisager d'utiliser ce régime d'écoulement pour synthétiser des �bres solides. En rem-
plaçant le �uide interne par un �uide photopolymérisable newtonien, il devient possible
de solidi�er, in situ et en continu, la phase interne par exposition aux UV. La plupart
des méthodes mises en ÷uvre en micro�uidique pour produire des �bres, utilisent des co-
écoulements de �uides miscibles. Il est ainsi possible de synthétiser des �bres jusqu'à 7� m
de diamètre [257], au moyen de di�érents procédés, chimique [258] ou optique [259, 260],
de solidi�cation.

Cependant, lorsque l'on travaille dans des canaux à section rectangulaire ou carrée,
bien qu'il soit possible de réaliser des co-écoulements présentant une phase interne de
très petite largeur [261], il est di�cile de focaliser des formes cylindriques, si les �uides
sont miscibles [262]. Ainsi, la mise en ÷uvre d'un co-écoulement de �uides immiscibles
semble plus adaptée pour la synthèse de �bres, dans la géométrie présentée ici, puisque la
capillarité garantit que le jet formé est cylindrique.

Techniques de réticulation

Le �uide utilisé en phase interne en remplacement des huiles testées jusqu'à présent
est une colle optique photopolymérisable par simple exposition aux UV (NOA 89), sa
longueur d'onde maximale d'absorption étant à 365 nm. La NOA (acronyme pour Norland
Optical Adhesive), étant par ailleurs utilisée au laboratoire pour la fabrication de systèmes
micro�uidiques [263], les protocoles de réticulation sont bien connus. Nous avons également
considéré que la NOA se comporte comme un �uide newtonien, tant qu'elle n'est pas
exposée aux UV.

Les trois géométries testées pour la synthèse de �bre sont présentées dans la �gure 2.11
� La géométrie1 (�gure 2.9a) présente des canaux principaux de200� m de large, une

zone de constriction longue de200� m et large de200� m, et un canal de sortie large
de 400� m et long de 2 cm

� La géométrie2 (�gure 2.9b) présente des canaux principaux de200� m de large, et
un zone de constriction large de50 � m qui s'étend sur 5 cm jusqu'à la sortie du
système.
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� La géométrie2' (�gure 2.9b) est identique à la géométrie 2, à laquelle est ajoutée, au
bout de la constriction, une spirale (canal rectangulaire large de50 � m).

(a) Géométrie 1 (b) Géométries 2 et 2'

Figure 2.11 � Géométries utilisées pour la réticulation des �bres. La géométrie 2 est
obtenue à partir de la géométrie 2', en coupant le système au niveau du trait rouge lors
de la fabrication (b).

Les premiers essais de réticulation ont consisté à exposer aux UV, pendant quelques
secondes, la sortie spiralée du système. La solidi�cation était possible dans un tel système,
mais il n'était ensuite pas possible d'extraire les �bres de la spirale pour les analyser. Cette
géométrie a donc été rapidement abandonnée, au pro�t de la géométrie 2, couplée à une
solidi�cation au niveau de la zone de constriction.

Les deux techniques de réticulation permettant la synthèse de �bres sont représentées
sur la �gure 2.12. La technique A consiste à exposer le système au moyen d'une lampe
UV manuelle (P = 150 mW=cm2), dont la tête d'insolation est placée directement au
dessus de la constriction. Un temps d'exposition de 2 à 3 secondes su�t pour solidi�er la
phase interne. La technique B consiste à focaliser le rayonnement UV dans l'échantillon,
à travers l'objectif du miscroscope. Cette technique réduit considérablement la taille de la
surface exposée aux UV. La puissance lumineuse reçue par cette zone de l'échantillon est
de 286 mW=cm2. De ce fait, le temps de réticulation peut être réduit à 0.5 secondes.

Figure 2.12 � Techniques de réticulation pour la synthèse des �bres. (A) Exposition
via une lampe UV positionnée à la main au dessus de la constriction. (B) Exposition par
focalisation du faisceau UV à travers l'objectif du microscope, au niveau de la constriction.

Fibres synthétisées

Toutes les �bres synthétisées ont été réalisées en solidi�ant des jets dans le régime "jet
�n". Des exemples de �bres obtenues par les techniques de réticulation A (�gures 2.13 (a)-
(g)) et B (�gure 2.13h), sont présentés sur la �gure 2.13 : les deux premières images
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montrent un jet �n avant (�gure 2.13a) et après exposition aux UV, conduisant à la so-
lidi�cation (�gure 2.13b). Les �bres synthétisées ont un diamètre de 1;8 � m à 14 � m, ce
qui est jusqu'à 5 fois plus petit que les diamètres obtenus en micro�uidique avec des écou-
lements de �uides miscibles [257]. L'analyse en microscopie électronique à balayge (MEB)
des �bres indique que leur surface est lisse (�gures 2.13 (d)-(f)), ce qui est probablement
due à l'action des forces capillaires qui tendent à rendre les interfaces lisses.

(a) Jet �n avant exposition UV (b) Micro�bre après exposition UV d'un jet �n

(c) Micro�bre observée en contraste de phase D = 8 ;5 � m; L � 9;5 mm

(d) D = 11 � m; L � 4 mm (e) D = 5 ;1 � m; L � 6 mm (f) D = 6 ;9 � m; L � 4 mm

(g) D = 10 � m; L � 1 cm (h) Fibre obtenue par la technique B

Figure 2.13 � Micro�bres de NOA synthétisées par exposition UV dans la géométrie 2,
avec une phase externe de POE en concentrationCm = 4 g=L. (a)-(g) Fibres de NOA
obtenues en utilisant la technique A de réticulation. (a)-(c) Fibre de NOA de 8;5 � m
de diamètre et 9;5 mm de long (QPOE = 250 nL=s� 1, PI = 4 ;5 bar) : observation en
microscopie optique du jet avant réticulation (a) et après réticulation (b) ; (c) observation
en contraste de phase de la �bre obtenue, sur une zone plus large. (d)-(f) Observation en
microscopie électronique à balayage (MEB) de �bres de NOA de di�érents diamètres D
et longueurs L (QPOE = 250 nL=s� 1, PI variable) : (d) P I = 4 ;9 bar, (e) PI = 4 ;3 bar, (f)
PI = 4 ;1 bar. (g) Fibre de NOA d'environ 10 � m de diamètre et1 cm de longueur observée
au microscope optique (PE = 5 ;2 bar,PI = 4 ;0 bar). (h) Fibre de NOA synthétisée avec la
technique B de réticulation : D = 1 ;8 � 0;3 � m; L � 0;5 mm (PE = 4 ;8 bar,PI = 1 ;34 bar)

Par ailleurs, on remarque une augmentation de volume, limitée à environ 20%, lors de
la solidi�cation des jets �ns (voir �gures 2.13 (a) et (b)). La réticulation de la NOA se
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produit de la périphérie vers le centre. Ainsi, au cours de l'exposition aux UV, la NOA
solidi�e en périphérie : l'écoulement du c÷ur non réticulé induit un élargissement de la
�bre avant d'être solidi�é à son tour.

De façon surprenante, les �bres sont courtes (au maximum centimétrique), au regard de
la longueur de stabilité observée pour les jets �ns. A�n de pouvoir extraire les �bres, pour
les analyser en microscopie électronique, nous avons choisi d'opérer l'exposition aux UV au
niveau de la constriction, c'est-à-dire très proche du point d'émission du jet. L'exposition
aux UV induit la solidi�cation de la phase interne jusque dans son canal d'entrée, et
par conséquent l'arrêt de l'écoulement de la phase interne, ce qui limite la longueur des
objets synthétisés. L'objectif initial étant de fabriquer des �bres micrométriques d'une
longueur raisonnable (environ quelques centimètres), nous avons concentré nos e�orts pour
démontrer la faisabilité de la solidi�cation de ces �bres, et caractériser leur morphologie.

Conclusions et Perspectives

Nous avons travaillé dans une géométrie de�ow focusing, en utilisant une solution
aqueuse de polymères semi-diluée en phase externe, et di�érents �uides newtoniens im-
miscibles en phase interne. Nous avons ainsi observé de nouveaux régimes d'écoulements
liés au comportement non newtonien de la phase externe. Les contraintes élongationnelles
développées par le polymère favorisent la formation d'interfaces pointues. Dans certaines
conditions d'écoulement, cette pointe subit une transition discontinue du premier ordre
et émet un jet �n micrométrique. Par ailleurs, ce jet est stable sur de longues distances
comparées à son diamètre (5 ordres de grandeurs plus grandes). Nous avons alors mon-
tré qu'il est possible, dans le microsystème utilisé ici, de synthétiser des micro�bres de
longueur centimétrique, et de diamètre micrométrique. Nous avons, également, fait varier
le diamètre des �bres d'un ordre de grandeur (1 � 10 � m), dans un même système, en
changeant les conditions d'écoulement.

Nous avons rencontré un certain nombre de limitations expérimentales, qui ont conduit
à la synthèse de �bres de longueur centimétrique. Il serait intéressant d'optimiser la sortie
du système et la géométrie, a�n de faciliter la récupération des �bres après solidi�cation.
Cette optimisation, couplée à une exposition aux UV de la phase dispersée, loin en aval
de la constriction, devrait permettre la solidi�cation en continu de la phase interne (sans
a�ecter l'écoulement), et ainsi l'augmentation de la longueur des �bres produites, puisque
le jet est stable sur des distances supérieures au centimètre.
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Résumé

+ Fluides newtoniens et formation de gouttes en micro�uidique
� Deux grands types de géométrie permettent de produire des gouttes en

micro�uidique : jonction en T et �ow focusing.
� On identi�e deux régimes de formation de gouttes lorsque les deux phases

utilisées sont newtoniennes :dripping, associé à une instabilité absolue, qui
produit des gouttes au point de rencontre entre les deux �uides ;jetting,
associé à une instabilité convective, qui produit des gouttes loin du point
de rencontre entre les �uides, à partir d'un jet.

� Fréquence de production et tailles des gouttes sont contrôlables par le
rapport des débits des deux phases et la géométrie de la jonction.

+ Cas d'une phase interne non newtonienne
� On observe les mêmes régimes que pour le cas purement newtonien.
� La dynamique de formation des gouttes est modi�ée : en particulier, la

rupture des jets en gouttes est ralentie.
+ Cas d'une solution aqueuse semi-diluée de polymère en phase externe dans

une géométrie de�ow focusing
� On observe encore les régimes dedripping et jetting.
� On observe plusieurs régimes nouveaux liés au comportement non newto-

nien de la phase externe : pointes, jets �ns oscillants, jets �ns stables.
� Les propriétés élongationnelles du polymère favorisent la formation de

pointes, à partir desquelles sont émis des jets micrométriques, par une
transition discontinue du premier ordre.

� Les jets sont stabilisés sur de longues distances par les contraintes nor-
males développées dans la phase externe polymérique.

� Il est possible, à partir du régime de jet �n stable et en utilisant un �uide
photopolymérisable en phase interne, de synthétiser des micro�bres dans
le système.





















Chapitre 3

Traitements de surface pour le
contrôle des propriétés de
mouillage des microsystèmes

Le mouillage est un paramètre essentiel dans l'étude de la récupération du pétrole : ce
paramètre est fortement in�uencé par les caractéristiques géologiques du réservoir, anisi
que par la composition des hydrocarbures présents dans ce réservoir. Les roches peuvent
ainsi être plutôt mouillables à l'eau, ou à l'huile, ou de façon mixte, avec des hétérogéniétés
de mouillage à di�érentes échelles. Contrôler les propriétés de mouillage d'un micromodèle
est donc très important, a�n de se rapprocher le plus possible de la réalité.

De plus, la taille caractéristiques des plus petits pores observés dans les réservoirs est
proche du micromètre, bien que la plupart des micromodèles impliquent des canaux dont
la hauteur et la largeur sont plutôt de l'ordre de 50� 100� m. Il serait donc très intéressant
de pouvoir fabriquer des systèmes à très petites échelles, tout en conservant la capacité à
en contrôler les propriétés de mouillage.

Deux matériaux sont utilisés, usuellement, au laboratoire pour la fabrication de mi-
crosystèmes : le PolyDiMéthylSiloxane (PMDS), et une colle optique photopolymérisable
fabriquée par Norland Optical Adhesive (NOA). Comme nous le verrons plus en détails
par la suite, ces deux matériaux sont respectivement hydrophobe et faiblement hydrophile.
Nous présenterons tout d'abord quelques techniques de traitement, applicable sur ces deux
matériaux, permettant d'en améliorer l'hydrophilie. Après avoir décrit les potentialités et
les limites de ces techniques, nous envisagerons deux techniques de traitement en phase
sèche, pour atteindre les objectifs énoncés plus hauts : contrôle stable des propriétés de
mouillage à petite échelle.

3.1 Matériaux utilisés en micro�uidique et traitements hy-
drophiles

3.1.1 Traitements de surfaces possibles : phase sèche ou phase humide

Le PDMS et la NOA, deux matériaux permettant de fabriquer des microsystèmes, sont
respectivement hydrophobe et faiblement hydrophile. Ceci est un inconvénient majeur
quant à leur utilisation pour de nombreuses applications, et en particulier dans l'étude
d'écoulements multiphasiques dans des réseaux de microcanaux, pour une con�guration
mouillable à l'eau.
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Deux grandes approches permettent de modi�er les propriétés de mouillage de ces
matériaux [264, 265] :

� Traitements en phase humide, consistant à gre�er ou à déposer à la surface du
matériau des molécules exposant des groupements ayant des propriétés di�érentes
du matériau, pour lui conférer une plus grande hydrophilie ou hydrophobie : dépôt
couche par couche [266, 267], silanisation [268], gre�age par polymérisation [269],
sol-gel coating[270]. Ces procédés sont dits en phase humide, car ils nécessitent en
général la circulation de di�érents liquides au contact de la surface à traiter.

� Traitements en phase sèche, consistant à oxyder le matériau au moyen de di�érents
procédés physiques, ou à déposer, en phase gazeuse, sur le matériau, une molécule
qui en modi�e les propriétés de surface : plasma [271, 272], UV-ozone [273, 274],
Chemical Vapor Deposition (CVD) [275, 276], coating métallique [277, 278].

Le tableau comparatif ci-dessous permet d'évaluer l'intérêt de chacune de ces deux
grandes familles de procédés.

Technique Avantages Inconvénients

Phase humide
Traitement en système fermé
Texturage haute résolution
Peu sensible au vieillissement

Protocole de traitement multi-étapes
Peu reproductible
Réactivité de la molécule gre�ée
(incompatibilité avec certains solvants)

Phase sèche
Bonne reproductibilité
Angle de contact ajustable

Vieillissement du traitement
Fermeture du système
Texturage pas toujours possible

3.1.2 PolyDiMéthylSiloxane

Protocole de fabrication

Le PDMS est un élastomère thermoréticulable qui est utilisé de façon ubiquitaire en
micro�uidique, en raison de ses nombreuses qualités : facilité de moulage, transparence
optique dans le visible, biocompatibilité [249]. Le procédé permettant de fabriquer des
microsystèmes en PDMS est illustré sur la �gure 3.1a.

1. Préparation d'un moule en résine SU8 (voir �gure 3.1b)
� Étalement d'une �ne couche de résine négative sur un disque de silicium : l'épais-

seur de la couche déposée dépend de la vitesse de rotation de la tournette.
� Exposition aux UV de la résine à travers un masque : dans les zones insolées la

résine est photo-réticulée.
� Développement : la photo-réticulation rend la résine insoluble dans le solvant de

développement, ainsi seules les zones insolées persistent sur le disque de silicium.
On obtient alors un moule utilisable pour la suite du procédé de fabrication.

2. Coulage d'un mélange de PDMS et de son agent réticulant sur le moule, puis déga-
zage de l'ensemble dans une cloche à vide

3. Thermo-réticulation du PDMS au four à 70 � C pendant 2 heures

4. Démoulage, découpage et perçage du PDMS

5. Fermeture du système (en général après traitement au plasma) par une lame ou
une lamelle de verre ; traitement thermique éventuel pour améliorer le collage (2h à
70 � C)
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(a) Grandes étapes de fabrication d'un microsys-
tème en PDMS

(b) Détails pour la fabrication d'un moule

Figure 3.1 � Technologie PDMS et photolithographie douce. (a) Les grandes étapes impli-
quées par la fabrication d'un microsystème en PDMS : création du moule, thermo-moulage,
et fermeture par un substrat de verre. La fabrication du moule, étape la plus longue de
ce procédé, nécessite moins d'une demie-journée : pour changer la géométrie, il su�t de
refabriquer un moule à partir d'un nouveau masque. (b) Les di�érentes étapes de la fabri-
cation d'un moule : l'épaisseur du motif est fonction de la vitesse de rotation appliquée
lors du spin-coating ; la SU8 permet de fabriquer des motifs de500 nm à 500� m d'épais-
seur, aux bords droits. La résolution axiale est limitée par la di�raction et la résolution de
l'impression du masque : environ20 � m pour les masques plastiques standards, et jusqu'à
10 � m pour des masques à hautes résolutions ; pour descendre en dessous il faut travailler
avec des masques en chrome. Une fois fabriqué, le moule permet de répliquer un très grand
nombre de fois le motif.

Propriétés de mouillage du PDMS

Le PDMS est nativement hydrophobe : l'angle de contact statique, mesuré sur une
surface plane de PDMS, est d'environ110�(�gure 3.2c), ce qui est cohérent avec ce qui a
été rapporté dans la littérature [279, 280]. De nombreuses applications en micro�uidique
nécessitent de travailler avec des parois hydrophiles : il est donc crucial de pouvoir modi�er
les propriétés de mouillage du PDMS a�n de le rendre hydrophile.

La modi�cation de surface par plasma est une technique de traitement en phase sèche,
couramment utilisée en micro�uidique, pour rendre le PDMS hydrophile [264, 265, 271,
281]. Un plasma est un gaz contenant une fraction signi�cative de charges libres. On
l'obtient en soumettant un gaz à une source d'énergie su�samment élevée pour l'ioniser,
comme par exemple un champ électrique intense. Dans le cas du traitement au plasma
à dioxygène (plasma O2), on introduit du dioxygène sous forme gazeuse dans le réacteur
où sont placés les échantillons à traiter, puis on y applique une décharge électrique. On
induit ainsi la dissociation du dioxygène en espèces radicalaires hautement réactives et la
formation d'un plasma. Celui-ci génère des radicaux libres à la surface du matériau, qui
vont ensuite réagir avec les espèces radicalaires. De ce fait, au cours du traitement plasma
O2, les chaînes de PDMS sont oxydées par les espèces réactives de l'oxygène, ce qui rend la
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(a) Structure chimique du PDMS (b) PDMS : un matériau aux propriétés de
mouillage modi�ables

(c) Angle de contact statique eau-air sur
PDMS natif � = 109� � 3�

(d) Angle de contact statique eau-air sur
PDMS traité au plasma O 2 � = 15 � � 2�

Figure 3.2 � PDMS et mouillage. (a) Les groupements méthyle en dérivation de la chaîne
confèrent au matériau son caractère nativement hydrophobe. (b)� (d) Évolution de l'angle
de contact eau-air sur PDMS natif et traité pendant 30 sà 300 mTorr au plasma O2. Immé-
diatement après le traitement, l'angle de contact statique eau-air est réduit de110�(PDMS
natif (c), ligne en pointillés rouges) à environ 20�(PDMS traité (d), ronds bleus). Dans
les heures qui suivent le traitement, des réarrangements du matériau induisent un retour
rapide du PDMS vers son mouillage originel (b). Cet e�et peut être atténué si l'on conserve
le PDMS à l'eau immédiatement après traitement.

surface de PDMS hydrophile : l'angle de contact eau/air sur une surface plane de PDMS
est réduit de 110�à moins de 20�(voir �gure 3.2d) [282, 283].

Des mesures parX-Ray Photoelectron Spectroscopy(XPS), permettant de déterminer
la composition atomique des premiers nanomètres de la surface, indiquent une augmen-
tation de la concentration atomique relative de l'oxygène après le traitement au plasma
du PDMS. Les concentrations atomiques mesurées par XPS étant relatives, cette augmen-
tation de l'oxygène s'acompagne d'une diminution des concentrations relatives des autres
éléments chimiques dont celle du carbone. Ceci indique que la surface du PDMS a subi
une oxydation. Les mesures par XPS montrent également, que les atomes de silicium du
PDMS sont liés à 3 ou 4 atomes d'oxygène [284, 285, 286]. L'oxydation par plasma induit
la formation, à la surface du matériau, d'une couche silicatée riche en oxygène (SiOx), ainsi
que l'apparition de groupements polaires silanols (Si-OH) [264, 284, 285, 287]. D'une part,
le traitement au plasma rend la surface de PDMS hydrophile, et d'autre part, il permet le
collage covalent du PDMS sur le verre [288, 289].

Cependant, ce traitement n'est pas stable : les surfaces traitées au plasma redeviennent
hydrophobes après exposition à l'air. Quelques heures après le traitement, l'angle de
contact eau/air sur surface plane redevient supérieur à90�(voir �gure 3.2b) ; la valeur
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originelle est atteinte au bout de un à deux jours [290, 291, 292]. Le suivi de la composition
atomique de la surface après le traitement, indique également une augmentation du pour-
centage atomique du carbone, et une diminution du pourcentage atomique de l'oxygène
(e�et inverse du traitement plasma) [272, 290]. Ce retour à l'état natif du mouillage est dû
à plusieurs processus : la migration, dubulk vers la surface de PDMS, de chaînes courtes
de PDMS générées par le traitement plasma [287, 293] ; le réarrangement des chaînes de
PDMS, induisant l'internalisation des groupements silanols [294, 295] ; la condensation des
groupements silanols en groupements siloxanes (Si-O-Si) [290]. Il est possible de limiter
cet e�et de veillissement, en mettant les surfaces traitées en présence d'eau [290, 291],
ou en traitant thermiquement les surfaces avant le plasma [296]. Il est également possible
d'allonger la stabilité de l'e�et du plasma à quelques jours, en nettoyant au méthanol la
surface après traitement [294] ou en appliquant une séquence d'extraction de solvants sur
le matériau avant le traitement [297], a�n d'éliminer les chaînes courtes de polymères.

Figure 3.3 � Gre�age de PAA par UV sur du PDMS [298]. Le gre�age est réalisé en
deux étapes : (A)-(C) Imprégnation des parois du système avec le photoinitiateur de la
polymérisation, puis (D)-(E) initiation, par exposition aux UV, de la photopolymérisation
des chaînes de PAA, dans et au voisinage des parois du système. Le découplage de ces
deux étapes, permet d'assurer une polymérisation limitée aux parois du canal, et ainsi
un gre�age sans bouchage du système. De plus, l'utilisation du rayonnement UV comme
activateur de polymérisation permet de texturer le mouillage dans le système : il su�t
de placer un masque sur le système lors de l'exposition, pour choisir les zones où seront
gre�ées les chaînes de polymères.

Une autre technique de traitement, en phase humide, permettant de rendre hydrophile
le PDMS, a été développée au laboratoire [269, 298]. Ce traitement, qui consiste à gre�er
par photopolymérisation des chaînes d'acide polyacrylique (PAA) à la surface du PDMS,
est illustré �gure 3.3. Durant la première étape de ce traitement, on injecte dans le système
un photoinitiateur de polymérisation, la benzophénone. La benzophénone di�use dans les
parois en PDMS, où elle va persister après rinçage du système. Durant la seconde étape,
une solution de monomère d'acide acrylique est injectée dans le système : l'exposition aux
UV du système permet alors d'initier la polymérisation de l'acide acrylique. La benzophé-
none étant localisée aux parois du systèmes, la polymérisation se produit seulement au
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voisinage des parois, et non dans lebulk du système. Après une dernière étape de rinçage,
les chaînes de PAA, gre�ées de façon covalente aux parois du système, rendent la surface
hydrophile [299].

Un comparatif de ces deux techniques est présenté dans le tableau ci-dessous : bien
qu'ayant de nombreux avantages, ces deux techniques connaissent des limitations à prendre
en compte pour leur utilisation dans la suite de l'étude.

h h h h h h h h h h h h h h h hhCaractéristiques
Technique

Plasma oxygène Gre�age PAA

Type phase sèche phase humide
Temps de traitement 15 min plusieurs heures

Reproductibilité bonne moyenne
Possibilité texturation grossier oui

Limites
vieillissement
système ouvert

reproductibilité faible
réversibilité traitement
au contact phase huile

3.1.3 NOA : une colle photopolymérisable pour la microfabrication

Le PDMS décrit précédemment présente plusieurs inconvénients majeurs pour la fa-
brication de micromodèles utilisables dans l'industrie pétrolière. Tout d'abord, c'est un
matériau élastomère, qui se déforme lorsqu'il subit des pressions élevées ; de plus, un sys-
tème PDMS/verre fabriqué selon le procédé décrit au paragraphe précédent, ne résistera
que jusqu'à une pression de 4 ou5 bar avant de fuir ou se rompre. En�n, le PDMS est chi-
miquement incompatible avec certains solvants organiques, comme l'acétone et le toluène.
Le pétrole (ou brut), utilisé dans les essais pétroliers, est un �uide complexe, pouvant
être très visqueux (jusqu'à 10 000 mPa ssoit 10 000 fois la viscosité de l'eau). A�n de
réduire cette viscosité, il est dilué dans du toluène et/ou chau�é. Ainsi, le PDMS n'est pas
compatible avec la manipulation de brut dans des microcanaux. À ce jour, de nombreuses
études sur le pétrole sont réalisées dans des microsystèmes en verre, qui sont plus compli-
qués à fabriquer, et impliquent des protocoles de nettoyage complexes pouvant altérer la
reproductibilité des propriétés de surface d'un essai sur l'autre.

Le cahier des charges pour développer un matériau alternatif au verre pour la fabri-
cation de micromodèles est complexe, puisqu'il impose que le système �nal possède les
propriétés suivantes : rigidité, résistance en pression élevée, fabrication rapide et simple
(système jetable), hydrophilie. Plusieurs matériaux non élastomériques ont été utilisés pour
fabriquer des microsystèmes, notamment le COC (Cyclic Ole�n Copolymers), des poly-
carbonates, du PMMA, et des polymères à base de thiol-ène. Parmi ces derniers, la NOA
81 (Norland Optical Product) a permis de développer au laboratoire un procédé de fabri-
cation [263], issu des techniques desoft-processing, pour la production de microsystèmes
compatibles avec l'utilisation de brut.

Protocole de fabrication

La NOA (pour Norland Optical Adhesive) est une colle photopolymérisable aux UV,
constituée principalement d'acrylates et de composés thiol-ène. À la base majoritairement
employée pour des applications en optique, elle est utilisée pour fabriquer des microsys-
tèmes selon un protocole illustré �gure 3.4 :
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1. Élaboration d'un timbre en PDMS, à partir d'un moule en silicium (voir �gure 3.4a)
� Fabrication d'un contre-moule en PDMS, par coulage sur le moule en silicium
� Silanisation en phase gazeuse du contre-moule en PDMS, après activation de la

surface au plasma à oxygène
� Moulage du timbre en PDMS sur le contre-moule silanisé : la silanisation empêche

l'adhérence PDMS-PDMS, et permettra de démouler le timbre du contre-moule.

2. Dégazage du timbre de PDMS

3. Moulage du microsystème(�gure 3.4b)
� Moulage du système sur une lamelle de verre (insolation aux UV 1 : temps d'ex-

position � 7 s, Puissance de la lampe P= 6 :5 mW=cm2)
� Moulage d'un capot en NOA sur une lame de verre percée (insolation aux UV 1 :

temps d'exposition � 8 s, Puissance de la lampe P= 5 mW =cm2)
� Fermeture du microsystème (insolation aux UV 2 : temps d'exposition � 30 s,

Puissance de la lampe P= 25 mW =cm2)

4. Recuit au four à 150 � C pendant 1 heure

(a) Fabrication d'un timbre PDMS (b) Fabrication d'un système NOA-NOA via un timbre PDMS

Figure 3.4 � Protocole de fabrication d'un microsystème en NOA. (a) Étape clé de la
fabrication d'un timbre, la silanisation assure le gre�age covalent de groupements silanes
sur le contre-moule, permettant ensuite d'y couler du PDMS sans adhérence à l'interface
PDMS-PDMS. La planéité du silicium assure que les bords du timbre sont plats. Il est
également possible d'obtenir un timbre directement par thermo-moulage du PDMS sur un
moule en SU8 en négatif. (b) Procédé permettant de fabriquer des systèmes possédant les
quatre côtés en NOA : la présence de la �ne couche partiellement réticulée rend possible le
retrait du timbre en PDMS et la fermeture du système. Plusieurs variantes de ce procédé
permettent d'obtenir des systèmes avec seulement 2 ou 3 côtés en NOA, les côtés restants
étant en verre.

Ce protocole de fabrication qui donne naissance à des objets appelésstickers, repose
sur un élément essentiel : la présence de dioxygène inhibe la photopolymérisation de la
NOA. Ainsi, du dioxygène di�use à travers le PDMS poreux, et inhibe la réticulation à
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l'interface PDMS-NOA : après la première insolation aux UV, le système présente une
�ne couche de NOA partiellement réticulée (voir �gure 3.4b). Ceci permet, d'une part, de
décoller le timbre en PDMS des structures en NOA formées, et d'autre part, de coller ces
structures sur un grand nombre de substrats (par exemple verre ou autres structures de
NOA réticulée) : la deuxième insolation aux UV assure la persistence du collage. Le recuit
au four achève la réticulation du matériau par fondu de polymère, et permet de rigi�er le
système �nal : cette étape est indispensable pour la résistance en pression des systèmes.

Ce procédé de fabrication simple et rapide, permet, également, de modi�er la géométrie
des systèmes de façon rapide. En outre, les microsystèmes en NOA résistent à des pressions
élevées, jusqu'à15 bar, et la NOA est compatible avec la plupart des solvants organiques
y compris le toluène (mais pas l'acétone). De ce fait, de tels systèmes sont compatibles
avec l'utilisation de brut.

Propriétés de mouillage de la NOA

Bien que possédant de nombreuses qualités permettant d'envisager la NOA comme
une alternative au verre pour les études expérimentales dans l'industrie pétrolière, ce
matériau présente un inconvénient majeur : il n'est que faiblement hydrophile. L'angle de
contact statique de l'eau sur une surface plane de NOA réticulée est d'environ80� [300]
(�gure 3.5b). Ainsi, la NOA est hydrophile, puisque cet angle est inférieur à 90�, mais
reste beaucoup moins hydrophile que le verre, caractérisé par un angle de contact proche
de 10�. C'est pourquoi, a�n de pouvoir comparer les essais en brut dans des systèmes en
NOA et dans des systèmes en verre, il convient de développer un traitement de surface
permettant de rendre la surface de NOA aussi hydrophile que le verre.

Un traitement au plasma oxygène permettant de rendre temporairement le PDMS
hydrophile, il est naturel d'envisager d'appliquer ce traitement à la NOA, dans le but
d'améliorer son hydrophilie. Des mesures d'angle de contact statique de l'eau sur des
surfaces planes en NOA, indiquent que le traitement au plasma à oxygène réduit cet
angle de80 à 15� (�gure 3.5). De plus, cet angle est stable pendant plusieurs semaines
(�gure 3.5a), les réarrangements des chaînes de polymères étant beaucoup plus lents pour
la NOA que pour du PDMS, en raison de son module élastique 1 000 fois plus élevé.
Cependant, une surface de NOA traitée au plasma puis recuite au four présente un angle
de contact voisin de60� (�gure 3.5a) : le traitement plasma est donc altéré par la dernière
étape de fabrication . Ainsi, pour pouvoir traiter e�cacement le système, il faudra réaliser
le plasma sur un système fermé.

Ceci implique une di�culté supplémentaire : en système fermé, la surface n'est pas
directement accessible aux molécules de gaz contenues dans le réacteur plasma. Celles-ci
vont devoir di�user à l'intérieur du système, pour que l'action des espèces radicalaires
soit e�ective sur les parois du système. Dans la chambre plasma, la pression imposée est
très faible (autour de 300 mTorr, soit 400 mbar) : nous avons donc calculé un coe�cient
de di�usion pour le dioxygène, en gaz raré�é. Le détail du calcul est en annexe A ; le
coe�cient de di�usion du gaz est proportionnel au libre parcours moyen et à la vitesse
d'agitation thermique.

Le temps de di�usion est d'autant plus grand que la tortuosité (et donc la complexité)
du système est grande. La tortuosité est un paramètre permettant de rendre compte de la
non-linéarité du motif du système. Il est dé�ni pour un segment courbé [AB], par le rapport
entre son abscisse curviligne et sa longueur AB (voir annexe A). A�n d'évaluer l'impact de
la tortuosité d'un motif sur le temps de di�usion de l'oxygène dans le réacteur plasma, on
peut également caractériser ce paramètre en calculant une longueur e�ective pour le motif.
Cette longueur e�ective L, représente la longueur minimale que doit parcourir une molécule
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(a) Évolution de l'angle de contact eau-air
sur surfaces planes de NOA

(b) Angle de contact statique sur des surfaces de NOA
avant et après traitement au plasma O 2

Figure 3.5 � Traitement plasma O 2 sur NOA : mouillabilité et vieillissement. (a) Mesures
de l'angle de contact statique eau-air au cours du temps après traitement plasma O2 30 sà
300 mTorr : le traitement réduit l'angle de contact de 80 à 15�, puis cet angle augmente et
se stabilise autour de40�, une semaine après le traitement. L'étape de recuit altère l'e�et
du traitement plasma : une surface traitée au plasma puis recuite (cercles vides rouges)
présente un angle de60� immédiatement après le traitement. (b) Images de l'angle de
contact eau-air sur une surface de NOA avant (à gauche) et à di�érents temps après
traitement (à droite) : le plasma rend la NOA hydrophile, de façon stable.

de gaz pour atteindre le centre du système, c'est-à-dire, la longueur qu'on obtiendrait si
l'on mettait bout à bout chaque canal élémentaire du réseau.

On peut alors calculer à partir de L et du coe�cient de di�usion estimé précédemment,
un temps de di�usion pour l'oxygène : il est de quelques secondes pour un canal droit simple
de faible tortuosité (L = 1 � 3 cm), à plusieurs minutes pour un réseau de canaux aléatoire
de forte tortuosité (L � 1 m).

A�n de minimiser la limitation due au temps de di�usion, nous avons élaboré le pro-
tocole de traitement en système fermé suivant :

1. Dégazage du système pendant12 h dans une cloche à vide

2. Injection de dioxygène dans le système à500 mbar pendant 10 min

3. Plasma oxygène en système fermé4 min à 300 mTorr

Pour caractériser ce traitement au plasma en système fermé, nous avons mesuré des
angles de contact in situ , dans un canal droit en NOA, à partir de la courbure d'un
ménisque dynamique eau-air. La méthode de mesure est illustrée �gure 3.6a, et détaillée
en annexe : le calcul du rayon de courbure R de l'interface eau/air, permet d'estimer
l'angle de contact � de l'eau sur les parois en NOA du système, en présence d'air. La
mesure est réalisée en suivant un ménisque dynamique eau/air, dans le cas eau avançante
(�gure 3.6b). Dans un système non traité, l'angle de contact mesuré est cohérent avec
l'angle statique obtenu sur surface plane (environ80�). De plus, pour un système plasmaté
avant fermeture, puis recuit, l'angle est voisin de90�, ce qui con�rme que le traitement
thermique altère l'e�et initial du traitement plasma. En�n, dans un système plasmaté
après fermeture selon le protocole décrit au paragraphe précédent, l'angle de contact est
réduit de 80 à 23�, indiquant une nette amélioration de l'hyrophilie des parois en NOA.

A�n d'évaluer l'e�et de la géométrie du système sur l'e�cacité du traitement, nous
avons observé des écoulements immiscibles eau/huile (brut) dans un canal droit et des
réseaux de microcanaux en NOA.
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Fluide1 mouillant (hydrophile) Fluide2 mouillant (hydrophobe)

(a) Méthode de mesure d'angle de contact in situ

Système non traité Plasma O2 système ouvert Plasma O2 système fermé

(b) Mesures in situ d'angles de contact eau-air dans un canal droit en NOA

Figure 3.6 � Caractérisation du traitement plasma O2 en système fermé. (a) Mesure de
l'angle de contact in situ . Le rayon de courbure R de l'interface permet de calculer l'angle
de contact � , dans les deux cas de mouillage. (b) Angles de contacts mesurés en système
fermé, pour une interface eau-air, après di�érents traitements (écoulement des �uides dans
le sens de la �èche) : système non traité� = 79� � 1�, système traité avant fermeture et
recuit � = 88� � 1�, système traité après fermeture � = 23� � 1�.

La �gure 3.7a montre que dans un canal droit en NOA non traité (en haut), en présence
d'huile, le ménisque eau-brut, dans la situation eau avançante, est en faveur de l'huile ;
de l'huile résiduelle est laissée le long des parois du canal. Sur cette même �gure en bas,
est présentée une con�guration identique pour un système en NOA traité au plasma O2
après fermeture : le ménisque est en faveur de l'eau (� � 15�), et l'écoulement se fait sans
trace résiduelle de brut le long des parois. Le traitement en système fermé rend ainsi le
canal hydrophile, de façon compatible avec l'utilisation de brut. Pour ce canal, la longueur
e�ective L est de 1 à 2 cm.

Dans l'expérience présentée sur les �gures 3.7 (b) et (c), on injecte de l'eau par l'ex-
trêmité gauche d'un poreux court régulier initialement rempli d'huile (brut). On compare
les situations initiales et �nales, pour deux systèmes en NOA ayant subi deux traitements
di�érents : plasma simple après fermeture du système (�gure 3.7b) et double plasma avant
et après fermeture du système (�gure 3.7c). Le système traité après fermeture présente
des résidus d'huile sur le chemin balayé par l'eau, tandis que pour le système double-
ment traité, les zones balayées par l'eau apparaissent parfaitement lessivées. Lorsque la
complexité et la tortuosité du système augmentent (L � 6 cm), e�ectuer un traitement
plasma avant fermeture, permet d'améliorer l'e�cacité du second traitement après fer-
meture. La surface ayant été activée une première fois, elle serait, ainsi, plus facilement
activable lors du second traitement au plasma O2, en système fermé. Sur un réseau plus
grand et aléatoire (L � 1 m), seuls les bords du poreux sont bien lessivés (�gure 3.7d)
dans un système en NOA doublement traité. Ceci indique que le traitement n'a été e�cace
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(a) Forme du ménisque eau/huile
dans un canal droit en NOA

(b) Front eau/huile dans un réseau poreux régulier
court traité après fermeture

(c) Front eau/huile dans un réseau poreux régulier
court traité avant et après fermeture

(d) Essai en micromodèle NOA plasmaté à la fois avant
et après fermeture

Figure 3.7 � E�cacité du traitement plasma O 2 en système fermé. (a) Comparaison de la
forme du ménisque eau/huile dans la situation eau avançante, dans un canal droit en NOA
non traité (haut), ou traité au plasma O 2 après fermeture (bas). Après traitement plasma,
la concavité du ménisque orientée vers l'huile (angle de contact� � 15�), indique que le
système est hydrophile (ménisque en faveur de l'eau). (b)-(c) Comparaison de l'e�et d'un
simple ou double traitement plasma sur la mouillabilité, dans un réseau régulier court. Le
système ayant subi un seul plasma présente des traces d'huiles résiduelles, tandis que pour
celui doublement traité les zones balayées en eau sont entièrement lessivées. (d) État �nal
après balayage en eau d'un réseau de canaux aléatoire, initialement rempli d'huile : les
bords du système sont bien lessivés (zones cerclées en bleu), tandis que la zone centrale
présente des résidus d'huile (zone cerclée en rouge). Le mouillage a donc été amélioré
préférentiellement sur les bords du système.

que sur les bords, le dioxygène n'ayant pas pu di�user jusqu'au centre du système, lors
du traitement en système fermé. On met ainsi en évidence que l'e�cacité de ce protocole
de traitement se limite à des systèmes faiblement tortueux (L . 10 cm) : canaux droits et
poreux réguliers courts.

Le traitement de la NOA au plasma O2 implique une complexi�cation et un rallon-
gement du protocole de fabrication (au minimum une demie-journée supplémentaire). De
plus, son e�cacité est limitée à des systèmes faiblement tortueux (L . 10 cm). Par consé-
quent, ce n'est pas un candidat adéquat pour rendre la NOA hydrophile.
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A�n d'améliorer nos capacités de traitement sur des géométries complexes et tor-
tueuses, deux axes de développement sont possibles :

� Augmenter la longévité d'un traitement en surface ouverte : c'est l'objectif du dépôt
chimique en phase vapeur assisté par plasma ouPlasma-Enhanced Chemical Vapor
Deposition (PECVD)

� Utiliser un traitement en système fermé, pour lequel les modi�cations de la surface
reposent sur un vecteur physique, comme un rayonnement lumineux (UV-ozone).

3.2 PECVD : traitement hydrophile en phase sèche appli-
qué au PDMS

Un certain nombre de techniques de traitement en phase sèche permettent de rendre
hydrophiles des surfaces de PDMS. Cependant, les propriétés de mouillage générées ne
sont pas stables dans le temps, et il est souvent di�cile de fermer le système après des
traitements en surface ouverte. L'objectif ici est de développer un traitement permettant
à la fois, de rendre durablement hydrophile la surface de systèmes micro�uidiques, et
d'assurer la fermeture de ces systèmes.

Ce travail est le fruit d'une collaboration avec Michaël Tatoulian et Sylvain Massey,
du Laboratoire de Génie des Procédés, Plasmas et Traitements des Surfaces (LGPPTS) à
Chimie ParisTech. La technique de dépôt de polyallylamine par PECVD a été développée
et optimisée par Sylvain au LGPPTS. Il a ensuite réalisé et caractérisé ces dépôts sur des
surfaces de PDMS, avant que nous puissions tester cette technique de traitement sur des
systèmes micro�uidiques, au laboratoire MMN. Ces travaux ont donné lieu, en avril 2012
à la publication d'un article dans Surface and Coatings Technology(inséré à la �n de ce
chapitre), dont sont extraits les résultats présentés ici [301].

3.2.1 PECVD un traitement en phase sèche

Principe

Le plasma est un état de la matière, correpondant à un gaz contenant une fraction
signi�cative de charges libres : électrons, atomes ou molécules ionisées. Un gaz pur est
considéré comme un isolant électrique, puisqu'il ne contient pas de particules chargées.
Lorsque l'on soumet un gaz à un champ électrique ou électromagnétique intense, la dis-
sociation puis l'ionisation des molécules de gaz, conduisent à la création de populations
d'ions et d'électrons libres [302, 303]. Toutefois, le gaz conserve sa neutralité électrique.
La création de plasma est majoritairement réalisée dans des réacteurs, au moyen de radio-
fréquences, ou en appliquant une décharge électrique intense, le gaz utilisé pouvant être
très variable, en général, du dioxygène, de l'air ou de l'argon.

Le dépôt chimique en phase vapeur (ouChemical Vapor Deposition (CVD)), est un
procédé permettant de déposer sur un substrat un �lm solide, à partir de molécules ga-
zeuses qui réagissent avec ce substrat. Ce procédé repose sur la séquence d'événements
suivants : sublimation, pyrolyse, dépôt [264, 265].

La combinaison de ces deux techniques,Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition
(PECVD), permet de déposer des �lms minces de polymères sur di�érents substrats, à
partir d'une grande variété de précurseurs organiques ou organo-métalliques [304]. Le
précurseur, sous forme gazeuse, et un gaz vecteur sont introduits dans le réacteur plasma
où est placé le substrat à traiter. L'application d'une décharge électrique dans le réacteur
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induit la formation d'un plasma à partir du gaz vecteur, ce plasma étant alors responsable
de la fragmentation du précurseur, qui va ensuite se recombiner et polymériser à la surface
du matériau à traiter. La structure chimique �nale du polymère ainsi déposé, dépend du
rapport entre la puissance de la décharge électrique appliquée, et le débit massique du
précurseur dans le réacteur. Lorsque ce rapport est faible (dé�cit en énergie), le polymère
obtenu a une structure et des propriétés similaires aux polymères conventionnels, tandis
que lorsque ce rapport est élevé (dé�cit en précurseur), le polymère obtenu est caractérisé
par un ordre à faible portée, et un degré de réticulation élevé [305].

(a) Photo du réacteur plasma (b) Schéma du montage de PECVD

Figure 3.8 � Réacteur pour PECVD développé au LGPPTS [306, 307]. (a) Photo du
montage expériemental. (b) Schéma du dispositif de traitement utilisé pour le dépôt de
polyallylamine [307]. Réacteur basse pression, composé de deux électrodes con�gurées
de façon asymmétrique : l'électrode �xe creuse permet d'injecter les gaz précurseurs, et
l'électrode cylindrique rotative permet de �xer les échantillons à traiter. Le monomère
d'allylamine stocké sous forme liquide, est vaporisé puis mélangé à de l'argon, avant d'être
injecté dans le réacteur.

Le réacteur utilisé au LGPPTS pour réaliser des dépôt de polyallylamine par PECVD
sur des surfaces de PDMS est présenté sur la �gure 3.8 [306, 307]. Le réacteur est constitué
d'une cloche en verre, renfermant deux électrodes con�gurées de façon asymmétrique :
une électrode creuse haute tension, reliée de façon capacitive à un générateur de tension
basse fréquence (70 kHz), et une électrode cylindrique tournante, reliée à la masse. Le gaz
vecteur du plasma (Argon) et l'allylamine vaporisée sont introduits dans le réacteur par
l'électrode creuse, tandis que les échantillons à traiter sont �xés sur l'électrode cylindrique.
La distance entre les électrodes est �xée à8 mm et la largeur de la zone soumise au plasma
varie avec l'épaisseur de l'échantillon. L'allylamine qui possède une faible tension de surface
est volatile : le réservoir de stockage du précurseur est pressurisé et l'allylamine se vaporise
lors de son injection dans le circuit d'alimentation du réacteur ; la pression est maintenue
constante dans le réacteur à0:8 mbar pendant le traitement.
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Le dépôt de polyallylamine par PECVD est réalisé en deux étapes :

1. Pré-traitement à l'argon permettant de nettoyer le substrat à traiter et d'améliorer
l'adhérence du dépôt sur le substrat.
� Purge du réacteur avec un �ux d'argon, pour augmenter la pureté du gaz dans le

réacteur
� Traitement au plasma Ar des échantillons à traiter (décharge électrique = 2 W,

Préacteur = 1 mbar )

2. Dépôt de polyallylamine
� Purge du réacteur
� Plasma Ar/allylamine (décharge électrique = 1 W, Préacteur = 0 :8 mbar)

Les traitements plasma sont tous réalisés en con�guration dynamique, c'est-à-dire avec
l'électrode cylindrique en rotation. Les échantillons sont ainsi exposés périodiquement au
plasma, ce mode de traitement s'apparentant à un mode pulsé [308, 309, 310]. L'électrode
cylindrique est divisée en 44 zones sur lesquelles peut être �xé un échantillon. En considé-
rant une vitesse de rotation d'un tour par minute, le temps réel de traitement pour chaque
zone est obtenu à l'aide de l'équation (3.1) [307] :

t réel =
texp

44
où texp est la durée du traitement (3.1)

La puissance de la décharge électrique, la pression et les débits d'argon et d'allylamine,
sont autant de paramètres in�uençant la qualité du dépôt de polyallylamine. Ils ont été
optimisés, a�n de déposer une couche de polyallylamine d'environ100 nmd'épaisseur, sur
des surfaces de PDMS et de verre [301].

Intérêts et choix du matériau

Le mécanisme de polymérisation assistée par plasma étant di�érent des mécanismes
de polymérisation conventionnelle, le produit de polymérisation obtenu a une structure
particulière. Les mécanismes de polymérisation conventionnelle, comme la polymérisation
radicalaire ou la polymérisation ionique, sont très spéci�ques, et en général assez pré-
visibles. Le polymère obtenu par les techniques conventionnelles a une structure plutôt
linéaire et faiblement rami�ée. La polymérisation assistée par plasma implique des méca-
nismes plus complexes : la fragmentation et la recombinaison du monomère précurseur,
conduisent à une structure plus rami�ée (voir �gure 3.9). Les �lms polymérisés par plasma
sont ainsi caractérisés par :

� une grande cohérence et une forte adhérence sur le substrat
� un degré de réticulation élevé
� une faible porosité
� une stabilité importante à haute température
La PECVD permet ainsi de polymériser des �lms sur di�érents matériaux et de modi�er

la chimie de surface de ces matériaux sans modi�er leurs propriétés intrinsèques.
Des études au LGPPTS ont montré que le dépôt d'acide acrylique par PECVD, per-

met de rendre hydrophile le PDMS, et que ce traitement de surface est compatible avec
l'utilisation sur des systèmes micro�uidiques [311, 312]. Cependant, le dépôt d'acide po-
lyacrylique étant soluble dans l'eau, il est peu stable dans le temps, et ne permet pas
une bonne tenue en pression des systèmes. Le choix de l'allylamine comme précurseur
de PECVD est motivé par le fait que des dépôts de polyallylamine sont résistants à la
solubilisation dans l'eau pendant plus de 14 jours [307].
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Figure 3.9 � Comparaison du produit de polymérisation, obtenu pour une polymérisation
radicalaire classique et une réaction de PECVD. La polymérisation radicalaire est plutôt
linéaire, et son produit est prévisible, tandis que la polymérisation par plasma induisant
une recombinaison des monomères, aboutit à un polymère dont la forme est peu prévisible :
beaucoup plus rami�é et dense. Le dépôt de polyallylamine obtenu par plasma est ainsi
plus compact, ce qui améliore la stabilité du traitement dans le temps.

Par ailleurs, la PECVD est réalisée à faible décharge électrique, et dans un mode
apparenté au mode pulsé ce qui permet de limiter la fragmentation du précurseur allyla-
mine. Ainsi, les couches supérieures du dépôt de polyallylamine présentent un degré de
réticulation plus faible, et une plus grande proportion de groupements en dérivation : la
polymérisation n'est pas complète. Il sera donc possible d'intégrer le traitement PECVD
dans le procédé de fabrication de microsystèmes en PDMS décrit au praragraphe 3.1.2.
Après dépôt de polyallylamine sur le motif thermomoulé en PDMS et une lamelle de verre,
le motif est collé sur la lamelle de verre et la fermeture du système est assurée par presse
thermique (�gure 3.10). Ce traitement thermique permet, après activation des dépôts de
polyallylamine par nébullisation aqueuse, d'achever la polymérisation de la polyallylamine.
L'interpénétration des chaînes de polymères assure la résistance en pression du système,
jusqu'à 1 bar.

Figure 3.10 � PECVD et microfabrication PDMS. Après thermo-moulage du canal sur
un moule en SU8, on dépose une couche de polyallylamine (indiquée en vert) sur le canal
en PDMS et sur une lamelle de verre. Les deux parties sont alors mises en contact sous
presse thermique : la �n de la polymérisation des deux couches de polyallylamine permet
de fermer le système.

Nous avons choisi de réaliser des dépôts sur du PDMS, car il est beaucoup plus simple
et rapide de fabriquer des surfaces planes de PDMS, que des surfaces planes de NOA.
Toutefois, il est envisageable d'e�ectuer des dépôts similaires sur des surfaces de NOA
(matériau également activable par plasma), en optimisant les paramètres de la PECVD.
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3.2.2 Caractérisation du traitement

Analyse de la chimie de surface par XPS

L'XPS, X-Ray Photoelectron Spectroscopyou Spectrométrie de Photoélectrons induits
par rayons X, est une méthode d'analyse chimique mise au point par Kai Siegbahn dans les
années 1960. Elle repose sur l'e�et photoélectrique : un matériau soumis à un rayonnement
électromagnétique absorbe de l'énergie et réémet des électrons (aussi appelés photoélec-
trons). L'énergie nécessaire à l'éjection d'un électron est égale à l'énergie de l'électron dans
l'atome (énergie de liaisonEB ou binding energy). Par conservation de l'énergie, l'excé-
dent d'énergie non nécessaire à l'éjection est transféré aux électrons sous forme d'énergie
cinétique (EC , kinetic energy). Dans un appareil d'XPS, l'échantillon soumis à un faisceau
de rayons X, va émettre des électrons : ces électrons sont collectés et on mesure l'énergie
cinétique de chaque électron [313] (voir �gure 3.11). L'énergie cinétique mesurée pour un
électron est reliée à son énergie de liaison et à l'énergieh� des photons X incidents, par
la formule d'Einstein [314] (3.2) :

EB = h� � (EC + � ) (3.2)

où � est la fonction de travail du spectromètre
On peut mesurer ainsi la distribution d'énergie des électrons émis par l'échantillon :

on obtient un spectre présentant le nombre d'électrons collectés en fonction de l'énergie
de liaison EB . L'énergie de liaison d'un électron est caractéristique de l'atome (élément
chimique) à partir duquel il a été émis, et également du niveau électronique émetteur de
cet atome (1s, 2s, 2p, ...). Chaque élément chimique produira donc une série de pics asso-
ciés à des valeurs spéci�ques deEB , correspondant à ses di�érents niveaux électroniques.
Le spectre XPS d'un échantillon présentera, donc, des pics associés à des valeurs deEB

caractéristiques des éléments chimiques qui composent le matériau analysé. Après conver-
sion du nombre d'électrons en signal d'intensité, et une calibration qui tient compte de la
section e�cace d'éjection d'électron par type d'atome, l'aire sous chaque pic permet de
calculer les concentrations atomiques relatives des di�érents éléments présents à la surface
de l'échantillon.

De plus, l'énergie de liaison d'un électron émis à partir d'un atome donné, dépend éga-
lement de l'environnement chimique de cet atome, c'est-à-dire des groupements chimiques
auxquels il est relié. Ceci se traduit sur le spectre par une modi�cation de la forme du pic
correspondant à cet atome (écart à la forme gaussienne). La spectrométrie XPS étant un
processus ne faisant intervenir qu'un seul électron, il est facile de déconvoluer l'ensemble
complexe des pics du spectre [316]. Au moyen d'un logiciel de traitement adapté, chaque
pic est analysé indviduellement pour identi�er des pics secondaires associés à des valeurs
de EB caractéristiques des groupements chimiques liés à l'atome (c'est ce qu'on appelle
la synthèse de pics 3.11c) [317]. L'aire sous chaque pic secondaire permet également de
calculer la proportion de chaque groupement chimique.

La longueur de pénétration des photons X est d'1 à5 � m, cependant, seuls les électrons
émis par les dix premiers nanomètres de la surface sont captés par le détecteur. Les autres
sont recapturés ou piégés, dans des états excités, à l'intérieur du matériau. L'XPS permet
donc d'analyser la composition et la structure chimique des dix premiers nanomètres de
la surface de l'échantillon.

En pratique, après un survol à basse résolution, on obtient un spectre comportant un
certain nombre de pics (�gure 3.11b). La comparaison de ce spectre avec des spectres
connus permet de déterminer les éléments chimiques qui composent le matériau, et les
énergies de liaison associés à chacun de ces éléments. Il est également possible, à partir de ce
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(a) Schéma de l'analyse par XPS

(b) Spectre XPS total (c) Détails pour le pic du C 1s

Figure 3.11 � XPS : spectrométrie de photoélectrons pour l'analyse chimique. (a) Schéma
du procédé mis en oeuvre par l'XPS [315]. (b) Spectre typique obtenu par XPS : chaque
pic est associé à une énergie de liaison. À chaque élément chimique correspond une série
de pics spéci�que. En comparant le spectre à ces séries, il est possible de déterminer les
éléments chimiques présents dans le matériau. Par intégration sous les pics, on calcule les
pourcentages atomiques de ces éléments. (c) Spectre du C 1s (détail du spectre global
correspondant au rectangle bleu). Synthèse de pics pour identi�er les pics secondaires
correspondant aux di�érents groupements liés au carbone.

premier spectre, de calculer les concentrations atomiques relatives des di�érents éléments
chimiques du matériau. On e�ectue, ensuite, un deuxième survol à haute résolution, et
on isole chaque pic grâce aux énergies de liaison déterminées lors du premier survol. On
procède alors à une analyse individuelle de chaque pic (synthèse de pics), a�n d'obtenir un
aperçu des fonctions chimiques présentes à la surface du matériau (�gure 3.11c). Toutefois,
pour certains atomes comme le C 1s, les énergies de liaison de di�érents groupements
peuvent être très proches, ce qui les rend di�ciles à séparer et à identi�er de façon certaine.
Par exemple, il est di�cile de séparer les pics secondaires correspondant, respectivement, à
la liaison C-C et à la liaison C-H. Il existe des méthodes permettant d'améliorer ce pouvoir
de séparation, mais elles n'ont pas été mises en ÷uvre ici [317].

A�n de déterminer la composition et la structure chimique de la couche de polyallyla-
mine déposée par PECVD, nous avons analysé, par XPS, des dépôts sur surface de verre.
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Le tableau ci-dessous compare les concentrations atomiques relatives mesurées par XPS
pour trois types d'échantillons :

� surface de verre traitée par PECVD allylamine
� surface de verre traitée par PECVD allylamine, puis chau�é pendant 16 min à 150�C
� surface de verre non traitée (témoin)

PPAA PPAA + chau�age témoin
Calcium (Ca 2p) - - <1
Carbone (C 1s) 67;8 65;9 19;4
Chlore (Cl 2p) <1 <1 -
Azote (N 1s) 19;2 18;1 -

Oxygène (O 1s) 11;4 13;7 53;5
Silicium (Si 2p) 1;5 1;4 23;4
Sodium (Na 1s) <1 <1 2;7

Le témoin est constitué principalement de carbonne, d'hydrogène et de silicium, ce
qui correspond à la structure silicatée du verre. La diminution presque totale du silicium,
ainsi que l'apparition d'azote, sur les échantillons traités par PECVD, indiquent que le
dépôt de polyallylamine a bien eu lieu. Cette couche de polyallylamine est composée
majoritairement de carbone, d'azote et d'oxygène. Les deux premiers éléments (C et N),
sont associés à la structure du monomère d'allylamine (CH2=CH-CH 2-NH2) ; la présence
d'oxygène, qui n'est pas un élément constitutif de ce monomère précurseur, indique que le
dépôt de polyallylamine a été oxydé pendant ou après le plasma.

Par ailleurs, les éléments chimiques détectés à l'état de trace dans la couche de po-
lyallylamine (chlore, sodium), peuvent provenir de contaminations atmosphériques, lors
du retour à pression ambiante entre l'étape de plasma et l'analyse par XPS. En outre,
le silicium identi�é pourrait provenir de l'ablation du substrat de verre au démarrage du
traitement plasma : cette ablation induit une désorption d'atomes de silicium, qui per-
sistent dans le réacteur, et contaminent, ensuite, la couche de polyallylamine, au cours du
processus de dépôt.

En�n, les surfaces de verre traitées par PECVD et celles traitées par PECVD et chauf-
fées, présentent des pourcentages atomiques similaires. On remarque seulement une légère
augmentation d'environ 2 % du pourcentage d'oxygène, couplée à une diminution du
carbone et de l'azote, après traitement thermique. Ceci suggère une altération chimique
thermo-oxidante des couches supérieures du dépôt de polyallylamine.

La synthèse de pic pour le carbone C 1s, permet d'identi�er 3 pics secondaires, après
traitement PECVD ou après traitement PECVD et traitement thermique (�gure 3.12) :

� un pic à 285;0 eV correspondant à la liaison C-C ou C=C de la chaîne polymérisée
ou à des groupements C-H en dérivation

� un pic à 286;4 eV correspondant à des groupements C-N, C=N ou C-O
� un pic à 287;9 eV correspondant à des groupements C=O
Pour les deux premiers pics, la séparation des di�érents groupements n'est pas pos-

sible, en raison de la proximité de ces groupements en terme d'énergie de liaison. Les
groupements correspondant au premier pic sont caractéristiques de la chaîne carbonée de
la polyallylamine, issue de la polymérisation du monomère d'allylamine. Les groupements
correspondant aux deux autres pics, sont des groupements plutôt polaires, présents en
dérivation de la chaîne, pouvant expliquer le caractère hydrophile du dépôt.

On retrouve la modi�cation chimique observée sur les pourcentages atomiques après
traitement thermique. Le traitement thermique induit une diminution d'environ 4 % du
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(a) échantillon après dépôt de polyallylamine (b) échantillon après dépôt de polyallylamine
puis traitement thermique

Figure 3.12 � Caractérisation du dépôt d'allylamine obtenu par PECVD sur surfaces de
verre. Spectres haute résolution du C 1s obtenus par XPS, pour un dépôt d'allylamine par
PECVD, pour des échantillons non chau�é (a) et chau�é à 150 � C (b). Les données entre
parenthèses indiquent les moyennes des aires relatives issues de la synthèse de pic, et donc
les proportions relatives des groupements correspondant à chaque pic.

pourcentage relatif des groupements C-C/C-H (pic à285;0 eV), couplée à une augmenta-
tion d'environ 4 % du pourcentage relatif des groupements C=O (pic à287;9 eV), tandis
que le pourcentage des groupements C-N/C-O (pic à286;4 eV) est inchangé (�gure 3.12b).
Ceci con�rme que le traitement thermique engendre une oxydation du dépôt de polyally-
lamine, sans altération chimique hétéroatomique.

Analyse du mouillage des surfaces

Après avoir caractérisé la structure et la composition chimiques du dépôt de polyal-
lylamine, nous souhaitons étudier ses propriétés de mouillage. Nous avons donc mesuré
l'angle de contact statique eau/air pour des surfaces planes de PDMS traitées par PECVD
allylamine. Les résultats de l'étude de vieillissement sont présentées en �gure 3.13. L'angle
de contact est réduit de 110�pour du PDMS non traité, à environ 60�pour du PDMS
recouvert de polyallylamine : le dépôt de polyallylamine rend donc la surface de PDMS
hydrophile. De plus, cet angle est stable jusqu'à 14 jours après le traitement : c'est un
progrès par rapport au traitement au plasma O2.

Tout d'abord, l'hydrophilie conférée à la surface par le dépôt de polyallylamine est
due, majoritairement, à la présence en surface de groupements polaires C=O et C-N/C-
O, mis en évidence par XPS. Par ailleurs, l'altération des propriétés de mouillage sur
des surfaces traitées par les méthodes conventionnelles, est due à la di�usion de chaînes
courtes de PDMS du bulk vers la surface. Le dépôt de polyallylamine est caractérisé
par une densité et un degré de réticulation élevé, qui rendent la couche de polyallylamine
imperméable à la di�usion de ces chaînes courtes de PDMS. Ceci explique donc la stabilité
des propriétés de mouillage observée après traitement PECVD allylamine. En�n, l'angle
de contact mesuré sur des échantillons traités en PECVD puis soumis à un traitement
thermique, est similaire à celui mesuré sur des échantillons seulement traités en PECVD :
le traitement thermique n'a�ecte donc pas les propriétés de mouillage. Après fermeture
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Figure 3.13 � Étude de stabilitié du dépôt de polyallylamine sur surfaces planes de PDMS.
Mesures de l'angle de contact statique eau/air au cours du temps, après traitement : les
surfaces de PDMS recouvertes de polyallylamine présentent un angle d'environ60�, stable
jusqu'à 14 jours après le traitement. La stabilité est améliorée par rapport au traitement
au plasma O2, pour lequel l'hydrophobie est retrouvée au bout de 7 jours.

du microsystème, le mouillage sera donc intact, ce qui est con�rmé par la réalisation
d'émulsion eau/huile dans des jonctions en T, traitées par PECVD [301].

3.2.3 Possibilité de texturer le mouillage ?

A�n d'améliorer les potentialités du traitement par PECVD, nous envisageons d'adap-
ter ce procédé pour sélectionner les zones que nous souhaitons rendre hydrophiles. Il suf-
�t d'écranter, par un masque physique, la surface du PDMS pendant le traitement par
PECVD, pour empêcher le dépôt de polyallylamine. En appliquant ce principe, illustré
�gure 3.14a, il est possible de texturer le mouillage sur des surfaces ouvertes de PDMS :
seules les zones où s'est déposée la polyallylamine seront hydrophiles.
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(a) Schéma du principe de la texturation (surface ouverte)

(b) Texturation et procéde de fabrication d'un système en PDMS

Figure 3.14 � Dépôt de polyallylamine par PECVD et texuration du mouillage. (a)
Schéma de l'écrantage permettant de sélectionner les zones où se dépose la polyallyla-
mine. (b) Texturation et fabrication d'un système en PDMS. On utilise un masque lors
du traitement PECVD, pour sélectionner les zones où se dépose la polyallylamine sur les
deux sous-parties du système. A�n de fermer entièrement le système, on combine un trai-
tement au plasma O2 pour faire adhérer entre elles les zones sans polyallylamine, avec un
traitement presse thermique pour faire adhérer entre elles les zones où il y a eu dépôt.

Pour fabriquer des microsystèmes en PDMS texturés en utilisant le protocole décrit au
paragraphe 3.1.2, il convient de texturer les deux sous-parties avant fermeture du système.
Un canal thermo-moulé en PDMS, et une lamelle de verre sont traités et texturés par
PECVD. On obtient ainsi sur chaque surface ouverte, une ou plusieurs zones couvertes
par le dépôt de polyallylamine, et une ou plusieurs zones nues de PDMS ou de verre.
Le traitement au plasma O2 de ces deux surfaces permet, après alignement, de coller les
zones nues entre elles (contact PDMS-verre). Puis, un traitement thermique sous presse
permet de faire adhérer les zones couvertes de polyallylamine entre elles (�gure 3.14b) ;
le traitement thermique assure que les zones nues retrouvent leur hydrophobie. Ainsi,
après fermeture, le système présente des zones hydrophiles correspondant au dépôt de
polyallylamine, et des zones hydrophobes (PDMS/verre nu).

En appliquant ce procédé et en disposant un masque comme indiqué en rouge sur la
�gure 3.15a, nous avons fabriqué un canal droit en PDMS, dont seule la moitié gauche
présente un dépôt de polyallylamine. Nous injectons alors de l'eau dans ce canal, et nous
observons la forme du ménisque eau/air (eau avançante), en fonction de sa position dans
le canal : les images de gauche dans la �gure 3.15b représentent le ménisque dans la partie
traitée (blanche) du système ; celle de droite représente le ménisque dans la partie non
traitée du système. Ces images correspondent, de haut en bas, à des essais réalisés dans
un canal droit texturé, respectivement 1 jour, 2 jours et 4 jours après le traitement.

Dans la partie traitée du système, le ménisque eau/air est en faveur de l'eau (angle
de contact � � 50�), indiquant que les parois du système sont hydrophiles ; tandis que
dans la partie non traitée du système, le ménisque eau/air est aplati (angle de contact� >
90�), indiquant que les parois du système sont hydrophobes, mouillage attendu pour un
système PDMS/verre natif. On peut également remarquer que cette di�érence de mouillage
persiste 4 jours après le traitement, con�rmant la stabilité de l'hydrophilie de la couche
de polyallylamine, observée en surfaces ouvertes. Ainsi, cette expérience montre que le
traitement par PECVD permet de rendre hydrophile la surface d'un système micro�uidique
de façon sélective, c'est-à-dire d'en texturer les propriétés de mouillage.
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(a) Texturation moitié canal droit (b) Ménisque eau/air dans un canal droit texturé à moitié

Figure 3.15 � Essais de texturation du mouillage par PECVD pour un canal droit en
PDMS. (a) La moitié d'un canal droit a été écrantée lors du traitement PECVD : on obtient
ainsi, un canal qui présente un dépôt de polyallylamine sur ses quatre côtés, seulement
dans la partie gauche du système (indiquée par le liseré vert). (b) On injecte ensuite de
l'eau dans ce canal et on observe la forme du ménisque eau/air dans les deux parties
du système. Dans la situation eau avançante, le ménisque est favorable à l'eau dans la
partie recouverte de polyallylamine, et donc hydrophile (images de gauche), tandis qu'il
est favorable à l'air dans la partie ne présentant pas de dépôt, donc hydrophobe (images
de droite).

3.2.4 Limites de la technique

Le dépôt par PECVD de polyallylamine sur PDMS permet de rendre hydrophile le
PDMS de façon durable et peut s'insérer dans le protocole de fabrication de microsystèmes
en PDMS, puisqu'il est possible de fermer le système après le traitement. Les propriétés de
mouillage des microsystèmes ainsi traités, sont compatibles avec la génération de gouttes
dans une jonction en T. En�n, la technique permet également de texturer le mouillage, en
sélectionnant les zones du système sur lesquelles le dépôt est réalisé.

Toutefois, l'angle de contact mesuré sur les surfaces traitées est de60�, une valeur
assez élevée, en comparaison de celle atteinte par un traitement au plasma O2. De plus, la
résolution du texturage du mouillage est limitée à environ500� m, en raison de la faible
précision de la technique utilisée pour écranter le système à l'étape de PECVD : ceci
permet seulement d'envisager d'appliquer des texturations grossières. En�n, la polyallyla-
mine déposée comporte un certain nombre d'amines primaires -NH2 exposées en surface
du matériau : la réactivité de surface du dépôt sera donc fortement in�uencée par le pH
des solutions utilisées dans les systèmes traités. Les essais en milieu pétrolier impliquant
en général des solutions alcalines, mais avec présence d'acides napthéniques, il ne sera pas
possible d'utiliser un tel dépôt pour des essais avec du brut.
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Néanmoins, il est intéressant de noter que le processus de dépôt décrit ici est applicable
sur di�érents types de substrats, et pour di�érents types de précurseurs : il est donc
envisageable de trouver un précurseur permettant un dépôt sur des surfaces de NOA, et
donnant lieu à la polymérisation d'un dépôt dont la réactivité de surface serait compatible
avec l'utilisation de brut. Il serait alors nécessaire d'optimiser à nouveau les di�érents
paramètres du traitement PECVD, ce qui dépasse le cadre de cette thèse.

3.3 UV-Ozone : traitement hydrophile en phase sèche ap-
pliqué à la NOA

3.3.1 UV-Ozone et hydrophilie

Comme nous l'avons vu précédemment, la plupart des matériaux thermo-plastiques
alternatifs au PDMS pour la fabrication sont hydrophobes, ou faiblement hydrophiles : la
NOA et les polycarbonates en sont de bons exemples. Le traitement de ces matériaux au
plasma, ou à une exposition aux UV lointains combinée à une ozonation, permet via une
oxydation faisant apparaître des groupements polaires à la surface du matériau, d'abaisser
l'angle de contact statique eau-air pour ce matériau. Le problème majeur de cette tech-
nique reste, toutefois, que le traitement ne persiste pas dans le temps. Ce traitement est
doublement intéressant pour certains de ces matériaux, car si le matériau est transparent
aux UV dans la gamme de basses longueurs d'ondes (� < 300 nm), il devient possible de
traiter le système à la fois en surfaces ouvertes, et en con�guration fermée.

3.3.2 Applicabilité à la NOA

Caractérisation sur surface plane

Levachéet al. [318] ont montré que l'exposition d'une surface plane de NOA, dans un
four à UV-ozone, permettait d'abaisser l'angle de contact statique eau-air sur NOA. L'angle
de contact mesuré est d'autant plus petit que le temps d'exposition au four UV est long :
un angle proche de0�est atteint dès que le temps d'exposition est supérieur à 10 min.
De plus, cet angle est stable pendant plusieurs semaines après le traitement, pour des
surfaces traitées et stockées dans une boîte de Pétri, à température ambiante, comme à plus
haute température (90 � C) (voir �gure 3.16). Ce résultat est cohérent avec les expériences
précédentes de traitement réalisées sur d'autre matériaux plastiques comme le PMMA ou
le COC [319, 320]. Le traitement UV induit, à la surface du matériau, la formation de
groupements polaires contenant de l'oxygène (carboxyl, hydroxyl et peroxydes) [321, 322,
323] qui favorisent son hydrophilie.
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Figure 3.16 � Traitement UV-ozone sur surface plane de NOA [318]. (A) Angle d'avancée
d'une goutte d'eau sur une surface de NOA 81, en fonction du temps d'exposition de la
surface au traitement UV-ozone. Le graphe en insert montre une mesure similaire pour une
goutte d'eau dispersée dans de l'héxadécane. Dès que le temps d'exposition dépasse400 s
l'angle de contact est réduit de80�à moins de 20�. (B) Variation de l'angle de contact
en fonction du temps après traitement, pour deux temps d'exposition di�érents : 200 s
(bleu) et 1 800 s(rouge). L'angle de contact reste constant autour de sa valeur initiale
après traitement : le traitement est stable pendant plusieurs semaines. (C) Surface de
NOA ayant subi localement des temps de traitements UV-ozone di�érents : non traité (à
gauche), traité 200 s(au milieu) et 1 800 s(à droite). Plus le temps de traitement est long,
plus la goutte d'eau s'étale sur la surface.

Compatibilité avec le protocole de fabrication NOA

Levachéet al. [318] ont également montré qu'il était possible de traiter des microsys-
tèmes en NOA avant ou après fermeture (voir �gure 3.17). La compatibilité de ce traite-
ment avec le protocole de fabrication de microsystèmes en NOA décrit au paragraphe 3.1.2
mérite quelques commentaires. En e�et, ce protocole implique l'utilisation d'UV à 365 nm
pour assurer la photopolymérisation de la colle, et ainsi la fermeture du système, tandis
que le traitement UV-ozone, implique l'utilisation de longueur d'onde plus basse (254 nm).

À cette longueur d'onde, la NOA est entièrement réticulée : l'exposition des deux sous-
parties d'un système avant fermeture au traitement UV-ozone entraîne l'impossibilité de
coller ensuite ces deux sous parties pour fermer le système. Il faut donc, comme décrit sur
la �gure 3.17 (B), exposer chaque sous-partie à travers un masque, a�n de laisser les bords
libres pour la fermeture du système. Cependant, les essais de fabrication réalisés suivant
ce protocole ont montré que les microsystèmes ne résistaient que faiblement en pression :
la fermeture du système est altérée par le traitement UV-ozone, car la zone permettant le
collage est réduite aux bords du système.

La possibilité de traiter le systèmein situ permet de s'a�ranchir de ce collage délicat.
Cependant, les spectres d'absorption dans l'UV du verre et de la NOA, montrent que ces
deux matériaux absorbent à la longueur d'onde correspondant au traitement ; seul le quartz
transmet une partie des UV à254 nm. Il convient donc d'adapter le protocole de fabrication
des microsystèmes, a�n d'avoir un côté en quartz à travers lequel l'exposition à l'UV-ozone
est possible (�gure 3.17 (A)). Le quartz possédant des propriétés de mouillage similaire
au verre, après traitement, le microsystème sera caractérisé par 4 côtés hydrophiles, 3 en
NOA et 1 en quartz.
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Figure 3.17 � Protocole de traitement UV-ozone in situ et ex situ de microsystèmes en
NOA [318]. Le traitement en système fermé (A) requiert la fermeture du système par une
lame de quartz, pour pouvoir exposer aux UV la NOA à travers le quartz. Le traitement
en système ouvert (B) est e�ectué avant fermeture, et implique l'utilisation d'un masque
(ici en noir), pour n'exposer aux UV que les zones choisies, et conserver ainsi des zones
pour la fermeture du système.

3.3.3 UV-ozone : un traitement permettant des progrès technologiques

Un tel traitement aux UV en système fermé, permet, d'une part, de découpler le
processus assurant la fermeture du système et celui modi�ant la surface, et d'autre part,
d'envisager de choisir les zones du système exposées au traitement, a�n d'en texturer les
propriétés de mouillage. Ceci permet un contrôle à haute résolution des propriétés de
surface, élément très important pour de nombreuses applications.

Utilisation dans l'industrie pétrolière

Nous avons appliqué le traitement UV-ozonein situ à des microsystèmes entiers, en
adaptant le protocole de fabrication de la �gure 3.4b, pour obtenir des microsystèmes
hydrophiles possédant 3 côtés en NOA et un côté en quartz. La nouvelle séquence de
fabrication est illustrée �gure 3.18a, et comporte une étape de recuit rallongée, a�n d'éviter
des décollements du système à l'interface NOA-quartz, lors du traitement UV-ozone.

Nous avons ainsi pu réaliser des essais avec du brut, dans des réseaux de canaux
aléatoires complexes et longs, con�rmant l'amélioration du mouillage permise par le trai-
tement, sur l'ensemble du système. La �gure 3.18 compare l'état �nal obtenu lors d'essais
en micromodèle pour des systèmes en NOA non traité (b) et traité UV-ozone (c) : le
système est initialement rempli d'huile (brut), puis on injecte de l'eau par l'extrêmité
gauche du système, l'eau s'écoulant donc de la gauche vers la droite. Dans le système en
NOA non traitée, on observe des résidus d'huile sur toute la surface balayée par l'eau,
tandis que dans le système en NOA traité, l'huile résiduelle est présente sous forme de
gouttes, les ménisques eau-huile étant en faveur de l'eau. Il s'agit ici d'une comparaison
qualitative, qui permet d'évaluer l'hydrophilie du système : l'impact en terme de quantité
d'huile récupérée n'est pas analysé. On constate que le mouillage favorable est homogène
dans tout le système après traitement UV-ozone, ce qui n'était pas le cas pour un système
plasmaté (voir paragraphe 3.1.3). Nous avons donc dépassé la limitation de la di�usion
précédemment observée pour le traitement au plasma O2.
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(a) Protocole de fabrication d'un système NOA-quartz hydrophile

(b) Essai micromodèle NOA non traité

(c) Essai micromodèle NOA traité UV-
ozone (60 min)

Figure 3.18 � Essais en micromodèles NOA. (a) Adaptation du protocole de fabrication
NOA, pour pouvoir appliquer le traitement UV-ozone. (b)�(c) Comparaison des situations
�nales après balayage en eau pour des systèmes non traité (b) et traité (c). Dans un système
non traité, il reste des traces d'huile le long des parois après le balayage en eau ; ces traces
ne sont pas présentes pour un système traité, seules quelques gouttes d'huile résiduelles
persistent (les ménisques sont favorables à l'eau), indiquant que l'hydrophilie du système
a été améliorée par le traitement UV-ozone.

Texturation possible même à petite échelle

Nous avons utilisé le traitement UV-ozone pour rendre hydrophiles des systèmes à
di�érentes échelles, en travaillant dans un réseau poreux régulier, constitué de pores ronds
de 60 � m de diamètre reliés par des canaux de20 � m de large.

La �gure 3.19 présente l'état �nal après remplissage avec de l'eau distillée, colorée par
du bleu de méthylène (système initialement rempli d'air), pour des systèmes ayant 3 hau-
teurs di�érentes : 1;5 � m (a), 10 � m (b) et 30 � m (c). On observe les mêmes phénomènes
d'imprégnation, quelle que soit l'échelle. Pour un système non traité, l'eau imprégne le
poreux de façon partielle : une fois que l'eau a percolé, toute l'eau emprunte ce chemin
préférentiel. Pour un système traité UV-ozone, l'imprégnation est totale, l'eau explore tout
le réseau même après la percolation. De plus, en exposant le système aux UV à travers
un masque dont certaines parties sont opaques aux UV, il est possible de sélectionner les
zones du système pour lesquelles on améliore l'hydrophilie. Quelques exemples de textu-
ration possibles dans des systèmes à di�érentes hauteurs sont présentés �gure 3.19 (voir
également le tableau ci-dessous) : le cadre en pointillés rouges correspond à la zone qui
n'a pas été traitée. L'eau imprègne entièrement les zones traitées, et faiblement les zones
non traitées. La frontière correspondant au masque est assez bien reproduite après impré-
gnation en eau du système ; la résolution est limitée par le fait que la lampe UV utilisée
pour le traitement n'est pas collimatée : il en résulte une zone d'ombre à la frontière du
masque, plus ou moins a�ectée par les UV lors du traitement.

Hauteur Forme du texturage Figure
1;5 � m triangle 3.19d
10 � m moitiée gauche 3.19e
30 � m moitiée droite 3.19f
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(a) h = 1 ;5 � m (b) h = 10 � m (c) h = 30 � m

(d) h = 1 ;5 � m

(e) h = 10 � m

(f) h = 30 � m

Figure 3.19 � Traitement UV-ozone et texturation du mouillage sur des poreux réguliers
courts de di�érentes hauteurs. État �nal pour des systèmes de hauteurs (h) croissantes
après remplissage en eau : (a) Système traité entier, h =1;5 � m, (b) systèmes non traité
(haut) et traité entier (bas), h = 10 � m, (c) systèmes non traité (haut) et traité entier
(bas), h = 30 � m. Di�érentes formes de texturation obtenues après traitement UV-ozone
des systèmes à travers un masque : les pointillés rouges délimitent la zone non traitée. (d)
triangle, h = 1;5 � m, (e) moitié gauche h = 10 � m, (f) moitié droite, h = 30 � m.

En travaillant dans un réseau poreux régulier court, nous avons démontré, pour la
première fois, qu'il est possible de texturer le mouillage dans ce réseau, pour des systèmes
ayant jusqu'à 1 � m de hauteur. C'est un très gros progrès technologique, qui trouvera
des applications dans l'industrie pétrolière, mais également dans de nombreux autres do-
maines dans lesquels le contrôle des propriétés de mouillage est très important, notamment
l'élaboration d'émulsion sub-micrométrique.
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Perspective : système tout NOA hydrophile

Cette technique de traitement a permis de faire sauter deux verrous technologiques
rencontrés jusqu'à présent :

� Obtenir de façon durable, une mouillabilité comparable à celle du verre, dans des
microsystèmes en NOA

� Contrôler la mouillabilité dans des microsystèmes à très petites échelles

e = 30 � m

e = 6 � m
(a) Transmission de la NOA à di�érentes épaisseurs (b) Loi de Beer-Lambert

Figure 3.20 � Propriété d'absorption d'une couche de NOA étalée sur une lame de quartz.
(a) Spectres de transmission pour di�érentes épaisseurse; la �èche violette correspond à
la longueur d'onde du traitement UV-ozone (254 nm). (b) Loi de Beer Lambert calculée à
partir des spectres de transmission obtenus pour trois épaisseurse di�érentes (l'épaisseur
nulle correspond à la lame de quartz seule). À partir de cette loi, on extrait la longueur
de pénétration `p à 254 nm.

Toutefois, des perspectives d'amélioration sont envisageables : en plus de s'assurer un
mouillage comparable au verre pour des microsystèmes en NOA, il pourrait être très in-
téressant que de tels systèmes possèdent 4 parois composées du même matériau, c'est à
dire, de NOA. Outre les di�érences possibles d'interaction brut/NOA et brut/quartz, la
con�guration NOA-quartz, présente une fragilité : le collage NOA-quartz est moins bon
que le collage NOA-NOA, ce qui peut résulter en une moins bonne résistance en pression
du système. Pour cette même raison, une con�guration NOA-NOA implique d'appliquer
le traitement UV-ozone après fermeture du système, comme nous l'avons vu au para-
graphe 3.3.2.
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Il n'est pas possible de simplement remplacer la lame de verre par une lame de quartz
dans le protocole décrit au paragraphe 3.1.2, car la couche de NOA présente sur le pla-
fond du système absorbe dans l'UV à254 nm. Les propriétés d'absorption dépendent de
l'épaisseur de la couche de NOA présente sur la lame de quartz (loi de Beer-Lambert).
Nous avons ainsi mesuré l'absorption dans l'UV, pour des longueurs d'ondes inférieures
à 300 nm, d'une lame de quartz recouverte d'une �ne couche de NOA parspin-coating.
La �gure 3.20a présente les spectres de transmission obtenus pour des couches de NOA
de 6 � m et 30 � m : lorsque l'épaisseur de la couche de NOA est de6 � m, on observe une
transmission d'environ 15%. Le spectre d'absorption du quartz correspond à une épaisseur
nulle. À partir de ces trois spectres, et considérant la loi de Beer Lamber (�gure 3.20b), il
est possible d'estimer la longueur de pénétratioǹ p de l'UV dans la NOA à 254 nm (voir
equation (3.3)) :

(Transmission en%)
I (�; e )
I 0(� )

= e � e=`p (3.3)

à partir de la régression, la longueur de pénétration calculée est`p = 3 ;2 � m
Ainsi, cela permet d'envisager de fabriquer des systèmes présentant quatre faces en

NOA, et pouvant être exposés au traitement UV-ozone pour les rendre hydrophiles. Il
su�t donc d'étaler sur la lame de quartz une couche de NOA de moins de5 � m. En
pratique, pour améliorer l'étalement de la NOA sur la lame de quartz celle-ci ne sera pas
percée ; il conviendra donc de percer la lamelle de verre sur laquelle est moulé le motif du
système.
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Nous avons présenté dans cette partie deux matériaux permettant de fabriquer des
microsystèmes, et pour lesquels il est possible de contrôler le mouillage. Nous disposons
ainsi de plusieurs outils de fabrication permettant d'obtenir les trois types de mouillage
suivant :

1. Mouillage huile : système PDMS-verre fabriqué selon le protocole décrit paragraphe 3.1.2,
caractérisé par un angle de contact eau/air� = 110�

2. Mouillage intermédiaire (ou mixte) : système NOA-NOA fabriqué selon le protocole
décrit paragraphe 3.1.3, faiblement hydrophile,� = 80�

3. Mouillage eau : système NOA-quartz fabriqué selon le protocole décrit paragraphe 3.3.3,
hydrophile, � = 10�

Dans la suite, nous nous intéresserons à des écoulements biphasiques polymères/huile,
dans des géométries mimant un pore unique, ou un milieu poreux plus complexe. Nous
étudierons ainsi l'in�uence du mouillage sur les phénomènes d'interfaces intervenant dans
ces géométries.
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Résumé

+ Matériaux utilisés en micro�uidique et traitements de surface usuels
� Deux grands types de matériaux permettent de fabriquer des systèmes

rapidement et à moindres coûts : PDMS et NOA.
� Deux grands types de traitement de surface sont possibles : en phase sèche

(en général système ouvert), en phase humide (en général système fermé).
� Le PDMS nativement hydrophobe peut être rendu temporairement hy-

drophile par un traitement plasma O2. Le retour à l'état hydrophobe est
rapide (quelques heures).

� La NOA est nativement hydrophile : son hydrophilie peut être améliorée
par un traitement plasma O2 de façon durable mais seulement pour des
systèmes simples (canaux droits, poreux court).

+ Dépôt de Polyallylamine par PECVD
� Traitement en phase sèche en système ouvert qui rend hydrophile le

PDMS.
� L'hydrophilie est maintenue de façon durable (15 jours) et le traitement

est compatible avec la fermeture du système.
� Ce traitement rend possible le texturage grossier des propriétés de

mouillage de système en PDMS.
+ Traitement UV-ozone

� Traitement en phase sèche en système ouvert ou fermé qui rend hydrophile
la NOA.

� Tous types de motifs peuvent être rendus hydrophiles et l'hydrophilie est
maintenue de façon durable (plusieurs semaines).

� Ce traitement rend possible le texturage des propriétés de mouillage de
système NOA-quartz, même pour des systèmes de hauteur micrométrique.

� Les systèmes obtenus sont compatibles avec l'utilisation de pétrole.



















Chapitre 4

Écoulements biphasiques
polymères/huile appliqués à la
récupération du pétrole

Des études conduites à l'échelle de champs pétroliers ont montré que l'injection tertiaire
de solutions aqueuses de polymères permet d'augmenter le rendement d'extraction pour
des huiles lourdes, c'est-à-dire dont la viscosité est supérieure à100 mPa s. Cet e�et dit de
récupération additionnelle, est d'environ 10 %, ce qui est considérable, au vu des faibles
rendements d'extraction atteints pour de telles huiles, avec les techniques de récupération
classiques (15� 20%).

En revanche, les mécanismes physiques par lesquels le polymère améliore le rendement
d'extraction sont peu connus. Une meilleure compréhension de ces mécanismes permettrait
d'envisager d'appliquer des injections tertiaires de solutions de polymères, pour la récupé-
ration des huiles dites conventionnelles (moins visqueuses), pour lesquelles le rendement
d'extraction moyen est de 30 à 50 %.

Ainsi, nous étudions dans cette partie des écoulements biphasiques polymères/huile, à
l'aide de �uides modélisant d'une part le pétrole, et d'autre part les solutions d'injection
utilisées dans les techniques de récupération du pétrole. Nous présentons tout d'abord des
essais réalisés dans des géométries permettant d'appréhender les e�ets à l'échelle du pore,
puis nous détaillons les résultats obtenus dans un réseau de microcanaux (à deux dimen-
sions), permettant de mimer un milieu poreux. Nous chercherons également à déterminer,
pour les e�ets observés, s'ils sont dus aux propriétés visqueuses ou élastiques du polymère,
ou une combinaison des deux.

4.1 Récupération à l'échelle du pore

Tout d'abord, nous souhaitons étudier si l'injection de polymères permet d'améliorer la
mobilisation de l'huile résiduelle à l'échelle du pore. C'est pourquoi nous travaillons dans
une géométrie élémentaire mettant en jeu un seul pore.
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4.1.1 Contexte et objectifs

Expérience fondatrice

Lors de l'exploitation d'un champ pétrolifère, on distingue trois phases de récupération :

� la récupération primaire, qui correspond au début de l'exploitation du puits, lorsqu'il
est en surpression

� la récupération secondaire, qui correspond à l'injection d'une solution aqueuse dans
le puits. Après cette phase, il reste encore de l'huile dite résiduelle, notamment dans
les plus petits pores auxquels l'eau n'a pas eu accès

� la récupération tertiaire, qui correspond à l'injection de solutions aqueuses com-
plexes (alcali, tensio-actifs, polymères) permettant de mobiliser une partie de l'huile
résiduelle.

Wang et al. [16] ont montré que cette huile résiduelle pouvait se trouver sous di�érentes
formes : �lms d'huile sur les parois (�gure 4.1a), gouttelettes d'huile non mobiles, colonnes
d'huiles coincées entre plusieurs grains de la roche (�gure 4.1b), huile piégée dans des
pores sans issue (dead-end) (�gure 4.1c). Ils ont également montré que l'utilisation de
solutions de polymères (HPAM) permet de mobiliser ces di�érents types d'huile résiduelle,
en favorisant la formation de colonnes d'huile [82], ou de gouttes mobilisables [81], ou bien
en drainant l'huile, par exemple dans les pores sans issue (�gure 4.1) [15]. Ils ont relié ces
mécanismes de récupération aux propriétés viscoélastiques du HPAM [16].

(a) Mobilisation huile résiduelle �lm (b) Mobilisation huile résiduelle colonne d'huile

Balayage eau Balayage glycérol Balayage HPAM
(c) Mobilisation huile résiduelle dans un pore sans issue

Figure 4.1 � Mobilisation de di�érentes formes d'huile résiduelle. (a) Film d'huile ré-
siduelle balayée par une solution de HPAM (la �èche indique le sens de l'écoulement) :
l'huile est entraînée par détachements successifs deblobs (cercles rouges). (b) Colonne
d'huile résiduelle piégée entre deux grains (zone entourée en rouge), balayée par une solu-
tion de HPAM : l'huile est évacuée. (c) Huile résiduelle dans un pore sans issue. État du
pore après balayage par une solution aqueuse, une solution de glycérol et une solution de
HPAM : le HPAM permet de retirer plus d'huile du pore.
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Nous avons choisi de nous intéresser à la récupération d'huile résiduelle dans des pores
sans issue, puisque cette situation est caractérisée par un état initial fortement reproduc-
tible, en comparaison des autres formes d'huile résiduelle.

Con�guration expérimentale envisagée

Notre objectif est de reproduire les résultats présentés précédemment, avec des �uides
modèles, a�n de comprendre les mécanismes impliqués par la présence du polymère et
d'identi�er les paramètres permettant de les évaluer. À cette �n, nous utilisons une géo-
métrie modélisant un pore à deux dimensions, constituée d'un canal principal et d'une
cavité en "cul de sac" ou pore sans issue (dead end pore), connectée au canal principal
sur un seul de ses côtés. La séquence expérimentale d'injection des �uides est illustrée
�gure 4.2, pour un système nativement hydrophile : le système est initialement saturé en
huile (�gure 4.2a) ; une goutte d'huile est ensuite piégée dans le pore (injection d'eau en
secondaire) (�gure 4.2b) ; en�n, on injecte en tertiaire le �uide dont on veut tester l'e�et
(�gure 4.2c).

(a) Mise en huile (b) Piégeage d'une goutte d'huile

(c) Tentative de dépiégeage

Figure 4.2 � Séquence d'injection des �uides permettant d'étudier la récupération à
l'échelle du pore (cas d'un système hydrophile). (a) Mise en huile du système puis (b)
piégeage d'une goutte d'huile dans le pore. (c) Tentative de dépiégeage par di�érentes so-
lutions de �uides complexes. Les �uides circulent dans le sens des �èches, à débit constant,
contrôlé par un pousse seringue.

Par ailleurs, il est possible de modi�er la séquence d'injection décrite précédemment,
pour injecter la solution d'étude directement en secondaire, et ainsi comparer l'impact
d'une injection secondaire/tertiaire sur l'e�et du polymère sur la récupération d'huile.
En�n, nous nous intéresserons à l'impact des conditions de mouillage sur la capacité à
piéger et dépiéger de l'huile.
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4.1.2 Piégeage d'huile et pore sans issue

Géométrie initiale

Pour reproduire l'expérience décrite par Wanget al. [15], il s'agit tout d'abord de
déterminer les conditions expérimentales permettant de piéger une goutte d'huile dans un
pore, de façon durable et reproductible.

La géométrie de départ envisagée pour le pore est présentée �gure 4.3 : le système est
constitué d'un canal droit de 4 cm de long et200� m de large (canal principal), auquel on
ajoute une cavité transverse, dont la taille est comparable à celle du canal principal, et
qui communique avec celui-ci sur un seul côté (pore sans issue). Cette cavité est un carré
de 200� m de côté (�gure 4.3a) ou un triangle de 200� m de base et270� m de hauteur
(�gure 4.3b). Le système global a une épaisseur de60 � m.

(a) Pore carré (b) Pore triangle court

Figure 4.3 � Géométries initiales utilisées pour les essais de piégeage d'huile (vue de
dessus). Le système est constitué d'un canal droit, et d'une cavité carrée ou triangulaire,
perpendiculaire à ce canal principal. La hauteur du système (canal et cavité) esth =
60 � m.

Fluides et mouillages

Dans le but de faciliter l'exploration des conditions expérimentales, nous travaillons
dans des systèmes PDMS/verres dont la fabrication a été décrite au chapitre 3. Le système
est connecté par des tubes souples à un pousse seringue, permettant de contrôler les débits
des �uides injectés. Les �uides utilisés pour les di�érentes phases sont les suivants :

� phase huile : huile minérale (MO) ou huile �uorée FC70 (FC)
� phase aqueuse newtonienne : eau distillée (ED) ou glycérol à 90 % en volume (GLY)
� phase aqueuse complexe :

� solution de tensio-actif : solution aqueuse de dodécylsulfate de sodium à 1 % en
volume (ED + SDS)

� solution de polymères : solution aqueuse semi-diluée de Polyoxyéthylène (Mw =
5 MDa, Cm = 4 ou 8 g=L � 1) (POE)

Nous utilisons deux types de systèmes PDMS/verre, ayant des propriétés de mouillage
di�érentes :

� système PDMS/verre plasmaté utilisé directement après traitement : hydrophile
� système PDMS/verre plasmaté et recuit au four à 70 � C pendant au moins 2 heures :

hydrophobe
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A�n de faciliter la visualisation, les solutions aqueuses sont colorées avec de la �uo-
réscéine (jaune) ou du bleu de méthylène (bleu), tandis que l'huile minérale peut être
colorée avec du Red oil (rouge) ; l'huile �uorée n'étant pas compatible avec les pigments
liposolubles conventionnels, on ne la colore pas. La présence de colorants ou de pigments
dans les �uides peut modi�er leur énergie interfaciale, et ainsi altérer les propriétés de
mouillage initiales du système. Par exemple, même dans un système plasmatéa priori hy-
drophile, l'utilisation d'huile minérale colorée en rouge, impose une condition de mouillage
plutôt favorable à l'huile, comme en atteste la forme du ménisque GLY/MO observée sur
la �gure 4.4e, à droite.

État du pore après injection ED + SDS

(a) Lessivage en mouillage total (triangle)

État du pore après injection GLY + SDS

(b) Lessivage en mouillage total (carré)

État du pore après injection ED

(c) Piégeage partiel en mouillage pseudo-partiel

État du pore après injection GLY + SDS

(d) Piégeage partiel en mouillage partiel (système
hydrophile)

État du pore après injection ED État du pore après injection GLY

(e) Piégeage en mouillage huile

Figure 4.4 � Mouillabilité du système et piégeage d'huile. État du pore après injection
en secondaire de di�érentes solutions, dans des systèmes initialement remplis d'huile. En
mouillage total (présence de tensio actif) : il y a lessivage (a) et (b). En mouillage pseudo-
partiel (c) ou partiel (d) : le piégeage est partiel et le ménisque favorable à l'eau dans le
pore. (e) En mouillage huile, on observe un piégeage plus important et le ménisque est
favorable à l'huile dans le pore.

Les di�érentes combinaisons de �uides utilisées permettent d'obtenir plusieurs condi-
tions de mouillage, avec lesquelles il est possible ou non de piéger de l'huile. Pour di�éren-
cier ces conditions de mouilage, on évalue l'angle de contact� , illustré sur les �gures 4.4
et 4.5. En présence de tensio-actifs dans la phase aqueuse, on parle de mouillage total
lorsqu'un �lm se développe le long de la paroi (�gure 4.4a � = 0 �), ou de mouillage
pseudo-partiel lorsque l'angle de contact� semble �ni (�gure 4.4c). Lorsqu'il n'y a pas de
tensio-actifs dans la phase aqueuse, l'angle de contact� est �ni et le mouillage est partiel :
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on distinguera le cas du mouillage partiel en système hydrophile (� < 90�, �gure 4.4d)
du cas mouillage partiel en système hydrophobe (mouillage huile) (� > 90�, �gure 4.4e).
L'ensemble des résultats expérimentaux est présenté dans le tableau ci-dessous.

Géométrie Huile Fluide déplaçant Mouillage État du pore
carré MO Glycérol + SDS mouillage total lessivage
triangle MO Glycérol + SDS mouillage

pseudo-partiel
piégeage partiel

triangle FC ED + SDS mouillage total lessivage
carré
ou triangle

MO ou FC ED mouillage partiel
hydrophile

piégeage partiel

carré
ou triangle

MO ED mouillage partiel
hydrophobe

piégeage à temps court
dépiégeage à temps long

carré
ou triangle

FC ED mouillage partiel
hydrophobe

piégeage à temps court
et à temps long

On distingue trois types de comportement, illustrés sur la �gure 4.4 :
� lessivage : l'huile est entièrement chassée du pore (�gures 4.4a et 4.4b)
� piégeage partiel : une portion d'huile est piégée dans le pore, et l'interface eau/huile

dans le pore est favorable à l'eau (�gures 4.4c et 4.4d)
� piégeage : une portion d'huile est piégée dans le pore, et l'interface eau/huile y est

favorable à l'huile (�gure 4.4e)

(a) Ménisque en système hydrophile (b) Ménisque en système hydrophobe

(c) Piégeage de la ligne triple

Figure 4.5 � Dynamique du ménisque et de la ligne triple à l'approche du pore, en
mouillage partiel (� �ni) : (a) cas hydrophile, (b) cas hydrophobe. (c) Mécanisme de
piégeage de la ligne triple à l'entrée du pore :� < � APP < � max (� max = � + � �  ), lorsque
� > � max la ligne triple pénètre dans le pore.
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On peut expliquer de façon qualitative ces comportements en comparant le dépla-
cement du ménisque eau/huile et de la ligne de contact eau/huile/paroi (ligne triple) à
l'abord du pore. D'une part les vitesses de déplacement de l'interface eau/huile (Vbulk )
(estimée à partir de la vitesse moyenne du �uide injecté) et de la ligne triple (Vcontact )
(�gure 4.5a et 4.5b) vont varier avec les conditions de mouillage. Ces vitesses déterminent
qui du ménisque ou de la ligne triple atteindra le point de sortie du pore en premier.
D'autre part, à l'entrée du pore, la ligne triple rencontre un coin c'est-à-dire un change-
ment abrupt de pente, qui va constituer un point d'accrochage. L'angle de contact sur la
paroi du pore doit être le même que sur la paroi du canal principal : a�n de respecter cette
condition, au point d'accrochage, l'angle de contact� APP peut prendre toutes les valeurs
comprises entre� et � max avant de pénétrer dans le pore (�gure 4.5c) [146]. De ce fait,
la ligne triple est piégée à l'entrée du pore, et sa pénétration dans le pore dépendra des
angles� et  , tandis que le ménisque continue à progresser dans le canal.

Dans un système hydrophile, l'eau qui pousse l'huile est un �uide mouillant (� < 90�) :
la vitesse de la ligne de contact peut être plus élevée ou comparable à la vitesse de l'interface
eau/huile, car le �uide s'étale plus ou moins à la surface. Lorsque l'angle de contact�
s'approche de0�(mouillage total), la ligne de contact va plus vite que l'interface eau/huile.
Lorsque le mouillage n'est pas total,� est �ni, et est lié à la vitesse d'écoulement du �uide
injecté.

En présence de tensioactif dans la phase aqueuse, si le nombre capillaire de la phase
injectée est su�samment faible, un �lm de mouillage se développe le long des parois du
système : dans la situation présentée �gure 4.6a (solution aqueuse de SDS poussant de
l'huile �uorée), ce �lm atteint le point de sortie du pore avant l'arrivée du ménisque
dans le canal. Par conséquent, le piégeage d'huile n'est plus possible. Quand la vitesse de
déplacement du �lm de mouillage est plus élevée que la vitesse de déplacement du ménisque
eau/huile, le lessivage est possible dans les géométries telles que le �lm de mouillage atteint
la sortie du pore en premier.

Dans la situation présentée �gure 4.6d (glycérol + SDS poussant de l'huile minérale),
le nombre capillaire dans la phase aqueuse est environ 100 fois plus élevé que sur la �gure
précédente (la viscosité du glycérol étant 100 fois plus élevé) : le �lm de mouillage ne se
développe pas, l'angle de contact est �ni et la situation de mouillage est pseudo-partielle.
Cette situation se rapproche de celle présentée �gure 4.6c (ED poussant de l'huile �uorée).
Dans les deux cas la ligne de contact est piégée à l'entrée du pore : l'angle de contact
augmente, tandis que le ménisque s'étale et continue à progresser au dessus du pore. De
ce fait, la ligne de contact ne pénètre que partiellement dans le pore et le ménisque atteint
le point de sortie du pore en premier (ellipse noire sur les �gures 4.6c et 4.6d) : de l'huile
est piégée dans le pore mais le ménisque eau/huile reste favorable à l'eau dans le pore.

La seule di�érence entre ces deux situations est la géométrie du pore, et donc l'angle
d'ouverture  à l'entrée du pore. Cette angle est plus grand pour le pore triangulaire
que pour le pore carré, donc l'angle� max à l'entrée du pore est plus faible dans le cas
du triangle. De ce fait, la ligne triple pénètre plus tôt et plus profondément dans le pore
triangulaire que dans le pore carré (comparer les cercles jaunes indiquant la progression
de la ligne triple sur les �gures 4.6c et 4.6d). La quantité d'huile piégée dépend donc de
la géométrie.

Par ailleurs, la quantité d'huile piégée est fonction du débit de la phase aqueuse injectée.
La �gure 4.6b compare, en e�et, l'état �nal du pore (triangle court), pour une injection
en secondaire de la même solution de glycérol + SDS, à un débit de20 nL=min (en haut)
ou de 200 nL=min (en bas). La quantité d'huile piégée augmente avec le débit de la phase
injectée, la ligne de contact ayant moins de temps pour pénétrer dans le pore.
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(a) Séquence lessive mouillage total

Q = 20 nL =min

Q = 200 nL =min

(b) Piégeage partiel et débit

(c) Piégeage partiel en mouillage partiel (d) Piégeage partiel en mouillage
pseudo-partiel

(e) Piégeage en mouillage huile

Figure 4.6 � Mécanisme de lessivage/piégeage et mouillage. (a) En mouillage total, le
�lm de mouillage qui se développe le long de la paroi se déplace plus vite que le ménisque
dans la partie centrale du canal. Lorsque ce �lm ressort du pore avant que le ménisque
soit arrivé à la sortie du pore (ellipse noire), le pore est entièrement lessivé. (b) E�et
du débit d'une solution GLY+SDS, sur le piégeage d'huile minérale (mouillage pseudo-
partiel) : plus le débit est élevé, c'est-à-dire plus Vbulk est élevée, plus la quantité d'huile
piégée est grande. (b)-(c) Comparaison de la progression de la ligne de contact (cercles
jaunes) et du ménisque (cercles rouges), aux abords du pore, dans un système hydrophile,
sans développement de �lm de mouillage (mouillage pseudo-partiel (c) ou partiel (d)). La
ligne de contact pénètre partiellement dans la cavité avec une vitesse di�érente de celle
du ménisque. Lorsque le ménisque va plus vite, le piégeage est partiel. (e) Piégeage en
mouillage partiel dans un système hydrophobe : la ligne de contact (cercles bleus) ne peut
pénétrer dans le pore et le ménisque (cercles rouges) atteint rapidement le point de sortie
du pore (ellipse noire), piégeant une goutte d'huile.
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Ainsi, la capacité à lessiver ou à piéger de l'huile, dans un système hydrophile, dépend
de la qualité du mouillage (total ou partiel), de la géométrie du pore et de la vitesse
d'écoulement de la phase aqueuse.

Dans un système hydrophobe, en mouillage partiel (� > 90�), le ménisque se déplace
en mode piston. La �gure 4.6e présente les déplacements du ménisque (cercles rouges) et
de la ligne triple (cercles bleus), à l'approche du pore. La vitesse du ménisque eau/huile
apparaît plus élevée que celle de la ligne triple. De plus, l'angle� étant supérieur au cas
de mouillage partiel hydrophile, l'angle � max à l'entrée du pore est plus élevé que dans les
cas précédents. Ainsi, la ligne de contact ne peut presque pas pénétrer dans le pore, et le
ménisque eau/huile atteint le point de sortie du pore (indiqué par une ellipse noire sur la
�gure 4.6e) avant que de l'huile n'ait pu être déplacée. De l'huile est donc piégée dans le
pore avec un ménisque en faveur de l'huile. La seule di�érence observée avec la situation
en mouillage partiel hydrophile, est donc la forme du ménisque eau/huile dans le pore.

Par ailleurs, l'interaction de l'huile utilisée avec le PDMS peut être un obstacle pour
l'étude du piégeage/dépiégeage. En e�et, la �gure 4.7 présente l'état du pore dans des
systèmes hydrophobes, après injection secondaire d'eau distillée, pour des systèmes intia-
lement remplis d'huile minérale (�gure 4.7a) et d'huile �uorée (�gure 4.7b). De l'huile est
piégée dans le pore dans les deux cas, cependant, au cours du temps, la quantité d'huile
minérale piégée diminue alors que celle d'huile �uorée reste constante. La diminution de
la quantité d'huile minérale n'est pas liée à un dépiégeage par la solution aqueuse, mais à
l'imprégnation de l'huile minérale dans le PDMS [324]. Cette fuite d'huile rendrait donc
délicate l'interprétation de résultats avec injection en tertiaire d'un �uide complexe. C'est
pourquoi, il est préférable d'utiliser l'huile �uorée qui n'imbibe pas le PDMS.

(a) Piégeage huile minérale

(b) Piégeage huile �uorée

Figure 4.7 � Interaction huile/PDMS et piégeage en mouillage huile. Essai de piégeage
pour MO et FC sur un système hydrophobe : évolution de l'état du pore au cours du temps
après piégeage. Au cours du temps, la quantité d'huile minérale dans le pore diminue (a),
tandis qu'elle reste constante pour l'huile �uorée (b). L'huile minérale a été absorbée par
le PDMS.
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Séquence expérimentale optimale

Les résultats expérimentaux obtenus en mouillage huile et en mouillage partiel, montrent
qu'il est possible de piéger de l'huile dans un pore, après injection secondaire d'eau dis-
tillée, dans un système initialement rempli d'huile. De plus, il est préférable d'utiliser de
l'huile �uorée pour la phase huile, pour s'a�ranchir des interactions avec le PDMS.

Par ailleurs, l'ajout de tensio-actifs dans la phase aqueuse, assure l'obtention d'un
mouillage total, plus représentatif des conditions rencontrées dans le contexte pétrolier.
Néanmoins, l'utilisation d'une telle solution ne permet pas de piéger l'huile �uorée dans
les géométries courtes présentées ici. Des géométries mettant en jeu un pore plus profond
(longueur dix fois plus grande que la largeur du canal principal, voir �gure 4.8), permettent
d'envisager le piégeage d'huile pour une situation de mouillage total, en rallongeant la
distance à parcourir par le �lm de mouillage dans le pore :

� rectangle profond de 200� m de large, ayant une longueur de2 mm
� triangle profond de 200� m de base, ayant une longueur de2 mm

(a) Rectangle profond (b) Triangle profond

Figure 4.8 � Géométrie allongée permettant de piéger de l'huile en mouillage total

Par conséquent, nous procéderons à des essais de dépiégeage d'huile �uorée, après
piégeage par les deux stratégies suivantes :

� Piégeage en géométrie courte, par une solution d'ED, dans des systèmes en situation
de mouillage huile/partiel

� Piégeage en géométrie profonde, par une solution d'ED + SDS, dans des systèmes
en situation de mouillage total
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4.1.3 Essais de dépiégeage et tensio-actifs

Résultats expérimentaux

Nous nous intéressons en premier lieu à l'e�et d'une solution aqueuse de tensio-actifs
(SDS), sur le dépiégeage d'huile, dans di�érentes géométries, et pour une injection en se-
condaire ou en tertiaire. L'ensemble des situations expérimentales observées est rassemblé
dans le tableau suivant :

Géométrie Fluides Séquence État du pore
carré court ED + SDS tertiaire pas de dépiégeage

triangle court ED + SDS secondaire lessivage
triangle court ED + SDS tertiaire pas de dépiégeage

triangle profond ED + SDS secondaire piégeage à temps court
dépiégeage à temps long

rectangle profond ED + SDS secondaire piégeage à temps court
et à temps long

Nous avons vu précédemment que l'injection secondaire d'une solution aqueuse de
SDS dans une géométrie courte permet de lessiver entièrement l'huile contenue dans le
pore (résultat rappelé �gure 4.9a). Nous souhaitons étudier l'e�et de cette solution sur
la récupération d'huile, lors d'une injection tertiaire. La �gure 4.9b présente le résultat
d'une injection tertiaire d'une solution d'ED+SDS, après piégeage d'huile dans un système
hydrophile. L'eau utilisée pour piéger l'huile est colorée en bleu, tandis que la solution
ED+SDS est colorée en jaune : au cours de l'essai, la phase aqueuse présente dans le
système, apparaît bleue puis verte (mélange progressif des deux solutions) puis jaune.

On observe qu'après injection de 200 volumes de pore (VP), la quantité d'huile dans le
pore est constante. Le �lm de mouillage observé précédemment n'a pas pu se développer
ni pénétrer dans le pore : la ligne de contact reste ainsi piégée sur les deux parois du pore,
et le dépiégeage n'est pas possible. Seule la forme du ménisque a été modi�ée, indiquant
l'e�et d'abaissement de l'énergie de surface eau/huile par la présence du tensio-actif dans la
phase aqueuse. Dans la con�guration d'huile résiduelle présentée ici, l'e�cacité du tensio-
actif apparaît optimale lorsqu'il est injecté en secondaire, via le développement d'un �lm de
mouillage, qui assure la pénétration de la solution d'injection dans le pore, et le dépiégeage
de l'huile.

A�n de préciser l'in�uence de la géométrie sur l'e�cacité du tensio-actif en secondaire,
nous utilisons les géométries profondes de la �gure 4.8. Le système hydrophile est initia-
lement saturé en huile (FC), puis on injecte une solution d'ED+SDS colorée en jaune. La
�gure 4.9 présente l'état du pore après injection du tensio-actif en secondaire au même
débit (Q = 200 nL=min), pour un triangle profond (�gure 4.9c) et un rectangle profond
(�gure 4.9d). Dans les deux géométries, une goutte d'huile est piégée après le passage du
ménisque eau/huile : un �lm de mouillage se développe, mais il n'atteint pas le bord de
sortie du pore avant le ménisque eau/huile. Il est important de remarquer que la goutte
d'huile est piégée sans contact avec les parois du pore : un �lm de lubri�cation est présent
à la surface du PDMS.

L'évolution de la goutte d'huile dans le pore au court du temps suivant le piégeage
est également présenté sur les �gures sus-citées. Le temps t0 correspond à l'instant où la
goutte a été piégée. Après injection de 15 VP, la goutte est dépiégée et le pore triangulaire
est entièrement lessivé, tandis qu'après injection d'un volume 3 fois plus important, la
goutte d'huile est toujours présente dans le pore rectangulaire.
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(a) Triangle court ED + SDS secondaire

t 0 40 VP 200 VP

(b) Triangle court ED + SDS tertiaire

t 0 3.5 VP 12 VP 15 VP

(c) Triangle profond ED + SDS secondaire

t 0 3.5 VP 40 VP 45 VP

(d) Rectangle profond ED + SDS secondaire

Figure 4.9 � État du pore pour di�érentes séquences d'injection d'une solution de tensio-
actifs (�uides utilisés : FC (transparent), ED (bleue), ED+SDS (jaune)). (a) Injection en
secondaire dans un pore triangulaire court. Un �lm de mouillage se développe le long de
la paroi ce qui permet de lessiver entièrement le pore. (b) Injection en tertiaire dans un
pore triangulaire court. La ligne de contact eau/huile est bloquée dans le pore, et le �lm
de mouillage ne peut pas s'y développer : l'huile reste donc piégée dans le pore. (c) et (d)
Injection en secondaire dans des géométries profondes. De l'huile est piégée dans les deux
géométries, mais, pour un grand nombre de VP injectés, l'huile est dépiégée seulement
dans la géométrie triangulaire (c).

Tensio-actifs en secondaire : dépiégeage capillaire

Le résultat précédent met en évidence une di�érence majeure de récupération d'huile
lorsque le pore est triangulaire. De plus, si on stoppe l'écoulement de la phase aqueuse
après piégeage de l'huile, on observe une éjection partielle de la goutte : une portion de la
goutte sort dans le canal principal puis atteint un état d'équilibre. La géométrie du pore
étant le seul paramètre di�érent dans ces expériences, le dépiégeage observé est induit par
la géométrie : on peut parler ici de dépiégeage capillaire induit par la géométrie, mécanisme
illustré par la �gure 4.10.
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À partir de la courbure de l'interface eau/huile et de la loi de Laplace, on peut calculer
le saut de pression de part et d'autre de l'interface en haut et en bas de la goutte. Le rayon
de courbureR = h de l'interface eau/huile dans la hauteur (direction z) dû au con�nement
est le même en haut et en bas de la goutte. En revanche, dans le plan(x; y), la géométrie
triangulaire impose un rayon de courbure en haut de la goutte (R1) supérieur à celui en
bas de la goutte (R2). Par conséquent le saut de pression (dont l'expression est donné par
les équations (4.1) et (4.2)) est plus grand en bas de la goutte (4 P2 > 4 P1).

4 P1 = 

�

1
R1

+
1
h

�
(4.1)

4 P2 = 

�

1
R2

+
1
h

�
(4.2)

(a) P constante huile
4 P2 > 4 P1 ) P1 > P2

(b) P constante ED+SDS
4 P2 > 4 P1 ) P1 < P2

(c) Rectangle R1 = R2

) Goutte piégée

Figure 4.10 � Dépiégeage capillaire induit par la géométrie. L'asymétrie de la géométrie
triangulaire impose R1 > R2 et donc 4 P2 > 4 P1. (a) On suppose la pression P uniforme
dans la goutte d'huile : alors P1 > P2. Il en résulte un �ux d'eau du canal vers le fond du
pore, à travers le �lm de lubri�cation le long de la paroi du pore : le pore se remplit d'eau
et la goutte d'huile est totalement évacuée. (b) On suppose la pression P uniforme dans la
phase continue : alors P1 < P2 dans la goutte d'huile. Ce gradient de pression met l'huile
en mouvement (dans le sens de la �èche noire), et la goutte sort du pore. (c) Dans le pore
rectangulaire, R1 = R2 et l'huile reste piégée, quelle que soit l'hypothèse sur P.

On peut alors développer deux approches pour décrire le mécanisme de dépiégeage :

1. On suppose la pression P uniforme dans la goutte d'huile, et on en déduit la pression
de part et d'autre de la goutte dans la phase continue (�gure 4.10a). Ainsi, la pression
en haut de la goutte (P1) est supérieure à la pression en bas de la goutte (P2). Le
�lm de mouillage assurant la continuité de la phase aqueuse autour de la goutte dans
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le pore, il en résulte un écoulement de phase continue du haut vers le bas du pore
(indiqué par les �èches jaunes sur la �gure 4.10). Par conservation de la matière,
la goutte d'huile est ejectée du pore, puis entraînée par l'écoulement dans le canal
principal.

2. On suppose la pression P uniforme dans la phase continue, et on en déduit les
pressions en haut et en bas dans la goutte (�gure 4.10b). Ainsi, la pression en haut
de la goutte (P1) est inférieure à la pression en bas de la goutte (P2). Le gradient
de pression dans la goutte induit un écoulement d'huile dans la goutte, dans le sens
de la �èche noire, et la goutte sort du pore.

Il est important de noter que la contribution majoritaire aux sauts de pression 4 P1

et 4 P2, est celle de la courbure 1/R, dans la hauteur du sytème. Toutefois, puisque cette
contribution est identique en haut et en bas de la goutte elle se compense lorsqu'on écrit
P1 � P2. C'est donc bien la di�érence entre les rayons de courbures R1 et R2 qui est
motrice de l'éjection de la goutte.

Ces deux approches conduisent au même fait expérimental, le dépiégeage de la goutte,
qui est pour la goutte, l'état correspondant au minimum d'énergie de surface, mais dif-
fèrent par le processus responsable de la dissipation visqueuse. Pour décrire entièrement ce
phénomène, il conviendrait de développer un modèle comprenant à la fois la minimisation
de l'énergie et la minimisation de la dissipation visqueuse, puis le résoudre analytiquement,
ce qui dépasse le cadre de cette thèse.

Nénmoins, on peut donner des ordres de grandeur de la dissipation dans les deux
hypothèses, en raisonnant en loi d'échelle, à partir de l'équation de Stokes (equation (4.3))
qui régit le mouvement du �uide qui s'écoule (écoulement à petit nombre de Reynolds),
a�n d'exprimer la dissipation visqueuse.

r P = � � U (4.3)

Dans le cas de l'hypothèse 1, la dissipation s'e�ectue dans la phase continue par friction
dans les �lms de coin. On peut alors écrire :

4 P
Lp

� � eau
Ugoutte

r 2 (4.4)

où r est le rayon du ménisque de coin,Lp la longueur du pore et la vitesse dans la phase
continue au niveau des �lms de coin est estimée à l'aide de la vitesse de la goutte.

Dans le cas de l'hypothèse 2, la dissipation a lieu majoritairement dans la goutte (huile
en mouvement), et on peut écrire :

4 P
Lp

� � huile
Ugoutte

h2 (4.5)

avech la hauteur du système.
Pour déterminer la situation dominante, on compare les termes de droite des équa-

tions (4.6) et (4.5), en supposant que le système sélectionne le mécanisme permettant
de minimiser la dissipation visqueuse. En considérant les valeurs des viscosités des deux
�uides, une vitesse d'éjection moyenne pour la goutte d'environ10 � m=s, un rayon r �
1 � m, et une hauteur h = 60 � m on obtient 4 P

Lp
� 104 avec l'hypothèse 1, et 4 P

Lp
� 70

avec l'hypothèse 2. Ceci implique que la dissipation visqueuse est majoritaire dans la phase
continue, indiquant que le mécanisme décrit par l'hypothèse 2 (P uniforme dans la phase
continue) semble dominer.
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Cependant, dans le cas de l'hypothèse 1, on peut également considérer que la dissi-
pation a lieu majoritairement dans la phase continue, en particulier dans le ménisque à
l'avant de la goutte [325]. On peut écrire :

4 P
Lp

/

�
Lp

�
1

R1
�

1
R2

� �
� eauUgoutte




� 2=3

(4.6)

avecUgoutte la vitesse d'éjection de la goutte et� � 5.
En considérant des rayons de courbureR1 � 80 � m et R2 � 25 � m, on obtient cette

fois-ci 4 P
Lp

� 90, ce qui indique que la dissipation est comparable dans les deux hypothèses.
On voit donc à partir de ces ordres de grandeurs, qu'il n'est pas trivial de trancher entre

l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2. On peut raisonnablement supposer que c'est la combinaison
des deux mécanismes présentés sur la �gure 4.10 qui aboutit au dépiégeage de la goutte.
Pour le véri�er, il conviendrait, par exemple, d'étudier la loi de vitesse d'éjection de la
goutte.

Par ailleurs, le pore rectangulaire étant symétrique sur toute sa longueur, les rayons de
courbures sont identiques en haut et en bas du pore. Quelle que soit l'approche considérée,
la goutte d'huile y est donc en équilibre statique et n'est pas dépiégée (�gure 4.10c).

4.1.4 Essais de dépiégeage et polymères

Résultats expérimentaux : �uides modèles

Nous nous intéressons pour �nir à l'e�et de l'injection tertiaire d'une solution aqueuse
semi-diluée de POE, sur la mobilisation d'huile piégée dans des pores courts et profonds.
Nous utilisons ici de l'huile �uorée pour saturer le système en huile, avant d'injecter de l'eau
distillée (jaune) en secondaire pour piéger une goutte d'huile dans le pore. Nous procédons
à une tentative de dépiégeage en injectant des solutions de POE (bleu) à4 et 8 g=L, en
tertiaire.

Géométrie matériau Séquence injection État du pore
triangle court PDMS tertiaire 8Cm , pas de dépiégeage

triangle profond PDMS tertiaire pas de dépiégeage
rectangle profond PDMS tertiaire 8Cm , pas de dépiégeage

triangle court NOA tertiaire pas de dépiégeage
carré court NOA tertiaire pas de dépiégeage

Aucune des con�gurations expérimentales ayant été testées n'a permis de dépiéger de
l'huile. Le seul e�et observé est une contraction de la goutte d'huile, liée à une augmen-
tation du volume de la goutte dans la hauteur, due à la dilation du PDMS au cours de
l'injection.

La �gure 4.11 présente l'état du pore après piégeage d'huile et injection tertiaire de
POE, pour un essai en triangle court et trois essais en géométries profondes. Les essais, avec
une solution de polymère en concentration identique et injectée au même débit, en triangle
court (�gure 4.11a) et triangle profond (�gure 4.11b), indiquent que la géométrie n'a pas
d'impact sur le dépiégeage. Les essais réalisés en rectangle profond avec des solutions de
POE à 4 g=L (�gure 4.11c) et 8 g=L (�gure 4.11d), et pour une injection au même nombre
capillaire, montrent qu'une augmentation de la concentration du polymère (et donc une
augmentation de son élasticité) n'impacte pas le dépiégeage.

Ainsi, on observe que quelles que soient les conditions d'écoulement, la goutte reste pié-
gée au fond du pore. Nos observations expérimentales apparaissent donc en contradiction
avec les résultats de Wang [16].
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t0 1 500 VP 3 000 VP
(a) Triangle court PEO 4 g=L tertiaire

t0 1 500 VP 3 000 VP
(b) Triangle profond PEO 4 g=L tertiaire

t0 750 VP 2 000 VP
(c) Rectangle profond PEO 4 g=L tertiaire

t0 500 VP 1 500 VP
(d) Rectangle profond PEO 8 g=L tertiaire

Figure 4.11 � État du pore après injection de solutions de PEO de di�érentes concen-
trations en tertiaire. Injection de POE à 4 g=L en triangle court (a) ou profond (b).
Injection à nombre capillaire identique (Ca = 10 � 2 en rectangle profond, de POE à4 g=L
(Q = 100 � L=min) (c) et à 4 g=L (Q = 10 � L=min) (d) Quelles que soient la géométrie du
pore et la concentration du polymère injecté, l'huile reste piégée.
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La mobilisation de l'huile à l'échelle du pore est possible à condition de diminuer les
forces capillaires qui régissent le piégeage de l'huile. Selon [14], une telle situation est
atteinte en augmentant d'au moins 3 ordres de grandeur le nombre capillaire. Dans les
expériences présentés ici, le nombre capillaire peut être évalué par l'équation suivante :

Ca =
�U



=
�Q

wh

(4.7)

Or les solutions de polymères utilisées ici ont une viscosité 20 à 300 fois supérieure à
celle de l'eau. Ainsi, pour un débit équivalent, l'injection de solution de polymère dans
le système permet d'augmenter le nombre capillaire d'environ 2 ordres de grandeur, par
rapport à une injection d'eau. Toutefois, cette e�et de viscosi�cation n'est pas su�sant
pour mobiliser l'huile, car le nombre capillaire reste faible (Ca � 1), et les forces capillaires
prépondérantes : l'huile ne peut pas être dépiégée.

Polymère en tertiaire : compétition cisaillement/élongation

L'e�et des polymères observé par Wanget al. [15] sur la récupération d'huile, semble
dû aux propriétés élastiques du polymère. En e�et, l'écoulement d'un �uide non newto-
nien dans un canal à section variable présente une structure di�érente de celui d'un �uide
newtonien. Par exemple à l'entrée d'une contraction plane abrupte, dans des écoulements
de �uides non newtoniens, à faible nombre de Reynolds, des zones de recirculation se déve-
loppent [326, 327]. On observe également que les lignes de courant s'incurvent et s'écartent
des parois en amont de la constriction [126]. En�n, dans ce type de géométrie, di�érents
régimes d'écoulements ont été mis en évidence, associés aux e�ets intertio-élastiques issus
du caractère non newtonien des �uides étudiés [114].

La géométrie du pore dans notre système induit une expansion suivi d'une contraction :
les lignes de courant à l'abord du pore sont illustrées de façon qualitative sur la �gure 4.12.
Les lignes de courant se rapprochent des parois à l'entrée du pore, et s'en écartent à la
sortie du pore en développant une zone de recirculation : cette asymétrie favoriserait la
mise en mouvement de l'huile piégée à la sortie du pore.

Par ailleurs, Yin et al. [83], ont simulé numériquement l'écoulement d'un HPAM au
voisinage d'un pore sans issue (géométrie carrée), en s'appuyant sur un modèle de Max-
well convecté supérieur (Upper-Convected Maxwell Model(UCMM)) modi�é pour rendre
compte de la loi rhéologique en loi de puissance du HPAM. Ils ont montré que le poly-
mère développe des contraintes normales à la sortie du pore, et pénètre plus profondément
dans le pore qu'un �uide newtonien. Ainsi, la viscoélasticité du polymère apparaît comme
le facteur prépondérant permettant d'améliorer le balayage du pore, et d'augmenter la
mobilisation de l'huile.

Deux nombres sans dimension permettent, ici, de quanti�er l'e�et élastique induit par
la section variable du canal : le nombre de WeissenbergWi , et le nombre élastiqueEl ,
dé�nis par les relations suivantes :

W i = t relax
U
`

et El =
Re
Wi

(4.8)

où U est la vitesse moyenne du �uide dans l'écoulement,̀ la longueur qui caractérise la
contrainte subie par la chaîne de polymère dans le système etRe le nombre de Reynolds.

Dans la géométrie considérée ici, caractérisée par les longueurs présentées sur la �-
gure 4.13, le nombre de Reynolds est calculé selon l'équation (4.9), tandis que U est
estimée par l'équation (4.10) :

Re =
�U Dh

�
(4.9)
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(a) Ligne de courant �uide newtonien (b) ligne de courant solution de polymères

Figure 4.12 � Mécanisme potentiel d'action des polymères pour améliorer la récupération
d'huile. Schéma des lignes de courants putatives développées dans le système, pour un
�uide newtonien (a) et pour une solution de polymères (b). La succession expansion-
contraction dans le système induit une asymétrie des lignes de courant dans l'écoulement
de polymère, entre l'entrée et la sortie du pore.

Figure 4.13 � Géométrie du pore, caractérisation de l'écoulement et estimation de l'e�et
du polymère. Dimensions caractéristiques du pore : la hauteur et la largeur du canal
principal sont �xes, et on fait varier la longueur du pore Lp. On peut également faire
varier le nombre capillaire, en modi�ant le débit de la phase injectée.

où Dh est le diamètre hydraulique du canal :Dh = 2wh
w+ h

U =
Q
wh

(4.10)

Le �uide injecté est soumis dans le système à deux types de contraintes :
� un cisaillement lié au con�nement des canaux dans la directionz (h < w ), associé

à une longueur caractéristique`z = h et un nombre de WeissenbergWi z (equation
(4.12))

� une élongation dans la direction y transverse à l'écoulement, liée à la succession
expansion-contraction entre l'entrée et la sortie du pore, associée à une longueur
caractéristique `y = w et un nombre de WeissenbergWi y (equation (4.13))

W i z =
t relax Q

wh2 (4.11)

W i y =
t relax Q

w2h
(4.12)

Le choix de la longueur caractéristique pourW i y , n'est pas trivial. Intuitivement, on
peut penser que la contrainte subie par le polymère aux abords du pore dépend de sa
longueur, ou plutôt du rapport entre la longueur Lp du pore et la largeur w du canal
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principal : plus Lp est grand devantw, plus l'e�et d'élasticité serait favorisé. Par ailleurs,
il faut tenir compte de la longueur de pénétration et du temps de résidence du polymère
dans le pore, qui dépendent de l'écoulement dans le canal principal. En considérant que la
zone explorée dans le pore par le �uide injecté est indépendante de la longueur du pore,
on a choisi ici, de rendre compte plutôt de l'e�et expansion-contraction, en �xant `y = w,
puisque c'est la longueur qui �xe l'élongation dans la direction transverse à l'écoulement.

A�n d'analyser l'absence d'e�et observée en présence de polymères, nous avons calculé
ces nombres sans dimensions pour les di�érentes expériences réalisées : les résultats sont
rassemblés dans le tableau ci-dessous. Le nombre élastique, qui n'est pas représenté dans
le tableau, compare les e�ets inertiels et les e�ets d'élasticité. Les écoulements s'e�ectuent
dans tous les essais à très bas nombre de Reynolds : ainsi, on obtient toujours un nombre
élastique élevé (supérieur à 100), qui con�rme l'absence des e�ets inertiels, caractéristique
bien connue en contexte micro�uidique.

Géométrie Cm ( g=L) Q ( � L=min) NCa Re Wiy Wi z

triangle court 4 0,2 10� 4 10� 3 0,5 1,6
triangle court 8 0,2 2:10� 3 9:10� 5 1,4 4,6

triangle profond 4 100 8:10� 2 5:10� 1 240 810
rectangle profond 4 100 8:10� 2 5:10� 1 240 810
rectangle profond 8 10 10� 1 4:10� 3 0,5 1,6

Tout d'abord, les nombres de Weissenberg sont ici proches de 1 ou supérieurs à 1,
indiquant que les e�ets élastiques devraient être observables. Toutefois, il est important
de noter que le Weissenberg associé au cisaillement du polymère dans la direction du
con�nement (W i z), est environ 3 fois plus élevé que celui associé aux contraintes liées à la
succession expansion/contraction au niveau du pore (W i y). Par conséquent, le comporte-
ment du polymère est dominé par le cisaillement dans la directionz, et l'e�et d'élasticité
dû aux variations de section dans la direction tranverse à l'écoulement n'est pas visible,
ce qui explique les observations expérimentales. L'élongation des chaînes de polymères in-
duite par la présence du pore n'est pas su�sante pour que son impact sur la récupération
de l'huile piégée soit signi�catif. Une injection en tertiaire de solutions de polymères ne
permet pas, dans cette géométrie, de dépiéger l'huile résiduelle du pore sans issue.

Une perspective intéressante consisterait à travailler dans des systèmes à section carrée
(h = w), a�n de limiter l'e�et du con�nement. Il est également envisageable d'utiliser des
�uides plus élastiques que le POE (par exemple HPAM), et de comparer des injections
secondaires et tertiaires.

Perspectives : NOA et HPAM

Après avoir utilisé une huile et un polymère modèles compatibles avec le PDMS, nous
souhaitons étudier la récupération dans un pore sans issue, avec une huile se rapprochant
plus du pétrole. Nous emploierons ici de l'huile marcol, utilisée par les pétroliers pour
leurs essais modèles. Nous utiliserons également du HPAM, un des polymères phares de la
récupération assistée du pétrole. Les essais sont réalisés dans des systèmes en NOA ayant
une hauteur de150� m, et le pore est un triangle profond.

La �gure 4.14 compare les résultats obtenus pour une injection de HPAM 3630 (Mw �
18 MDa; Cm = 1 ;5 g=L) en tertiaire (�gure 4.14a), ou en secondaire (�gure 4.14b), à
di�érents débits. Le polymère semble ici plus e�cace en secondaire, mais l'e�et observé
n'est pas spectaculaire.

Nous nous sommes intéressés ici à l'e�et de l'injection de solutions aqueuses de tensio-
actifs et de polymères semi-diluées, sur la mobilisation de l'huile résiduelle, sous la forme
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t0 300 VP 300 VP 600 VP 600 VP
(a) Injection HPAM en tertiaire à débits croissants

t0 300 VP 600 VP 600 VP
(b) Injection HPAM en secondaire à débits croissants

Figure 4.14 � Essais en triangle profond, systèmes NOA-quartz hydrophiles initialement
remplis d'huile marcol (M52, rouge). Etat du pore après injection de di�érents volumes de
HPAM à débits croissants : (a) injection en tertiaire après piégeage d'huile par balayage
en eau ; (b) injection en secondaire. L'e�et du polymère semble plus grand en secondaire,
mais de façon marginale.

d'huile piégée dans un pore sans issue, après balayage en eau. Nous avons, d'une part, dé-
montré que l'e�cacité microscopique du tensio-actif est optimal en secondaire, et d'autre
part, observée une absence d'e�et du polymère. Cette observation est en contradiction
avec les résultats obtenus par Wanget al. [15, 16] sur le champ pétrolifère de Daqing.
Cependant, on peut expliquer cet absence d'e�et en considérant l'impact du con�nement
sur le comportement du polymère dans la géométrie que nous avons utilisée : l'écoule-
ment est dominé par le cisaillement dans la hauteur du système (directionz) et les e�ets
élastiques dans la direction transverse à l'écoulement, liés aux variations de section du
canal induites par la présence du pore, apparaissent négligeables. Par ailleurs, bien que le
nombre élastique soit élevé dans les expériences présentées ici, le nombre capillaire reste
faible, en raison des dimensions du système. De ce fait, les forces capillaires prédominent
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devant les forces visqueuses et élastiques développées par le polymère et l'huile n'est pas
mobilisée.

Dans la suite de l'étude, nous nous plaçons dans une géométrie modélisant un milieu
poreux, a�n de tester l'e�et macroscopique du polymère sur la récupération d'huile à
l'échelle du réseau.

4.2 Récupération en poreux : polymères et mouillage

L'objectif ici est d'étudier l'e�et de l'injection de solutions de polymères sur la récu-
pération d'huile à l'échelle du milieu poreux. Nous analysons ces e�ets, d'une part sur la
forme du front eau/huile à l'échelle du réseau (aspect phénoménologique) et d'autre part
sur le taux de récupération d'huile obtenu.

4.2.1 Écoulements biphasiques en poreux

Dans les années 1980, Roland Lenormand a décrit de façon assez complète les écoule-
ments biphasiques dans des réseaux modèlisant les milieux poreux, pour le cas de �uides
newtoniens. Ses travaux portaient à la fois sur la dynamique de l'interface à l'échelle du
pore, et sur les phénoménologies de front à l'échelle du réseau. En s'appuyant sur les situa-
tions qu'il a décrites, nous souhaitons étudier des écoulements biphasiques dans un milieu
poreux, dans le cas où la phase organique (huile) est déplacée par une phase aqueuse non
newtonienne.

Dispositif expérimental

La géométrie choisie est présentée sur la �gure 4.15 : le système est constitué d'un
réseau de liens et de pores à 2 dimensions, connecté à deux réservoirs d'entrée et de
sortie. Le motif poreux est un réseau 11x9 de pores carrés de tailles aléatoires variant
entre 50 et 500� m, reliés par des liens (canaux) rectangulaires de largueurr = 50 � m. La
distance entre les centres des pores esta = 500 � m dans les deux directions. La largeur
globale du réseau estW = 5 mm et sa longueur estL = 4 ; 9 mm. Le système présente une
hauteur constante pour le motif et les réservoirsh = 60 � 70 � m. Dans cette géométrie,
le poreux est plus court que dans les études de Lenormand (taille plutôt de l'ordre de
100x100). La taille choisie ici permet simultanément l'étude du front à l'échelle du réseau,
et l'observation de phénomènes particuliers à l'échelle du pore, sans avoir besoin de changer
l'échelle de visualisation.

Le dispositif expérimental est présenté sur la �gure 4.16. Des tubes connectés au sys-
tème permettent d'injecter les �uides à débit constant, contrôlé par un pousse seringue.
Le système est initialement saturé en huile (�uide déplacé), puis on injecte une solution
aqueuse (�uide injecté ou déplaçant) (eau distillée, polymère ou glycérol) à débit constant.
Le système est placé sur une surface lumineuse et observé par transmission à travers une
lentille (grossissement x2) connectée à une caméra. On enregistre ainsi, sous la forme d'une
séquence d'images, l'évolution du front �uide injecté/�uide déplacé en fonction du volume
injecté. Un algorithme de traitement d'images permet également pour chaque image, de
quanti�er le taux de récupération d'huile.

A�n d'évaluer l'in�uence du mouillage sur les formes de front observées et le taux de
récupération calculé, nous réalisons des essais pour trois types de mouillage di�érents,
obtenus avec les 3 procédés de fabrication décrits dans le chapitre précédent :

� mouillage huile : système PDMS/verre
� mouillage mixte : système NOA-NOA
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Figure 4.15 � Schéma du système modélisant un milieu poreux. Le motif poreux est un
réseau de canaux et de pores, connecté à gauche et à droite à des réservoirs d'entrée et de
sortie, et présentant des pores sans issue sur les deux faces non connectées aux réservoirs.

Figure 4.16 � Photo du dispositif expérimental. Les essais sont réalisés à débit contrôlé
par un pousse seringue, une vanne deux voies permet de limiter les bulles d'air. Le système
est posé sur la source lumineuse et éclairé par transmission : on enregistre les images à
l'aide d'une caméra disposée derrière une lentille à grossissement variable.

� mouillage eau : système NOA-quartz
A�n de caractériser les écoulements dans le poreux, on utilise les deux paramètres

introduits par Lenormand : le nombre capillaire Ca et le rapport de viscositéM , dé�nis
dans notre système, respectivement, par les équations (4.13) et (4.14).

Ca =
� injecté Q


Wh
(4.13)

M =
� injecté

� déplacé
(4.14)

� injecté et � déplacé désignant les viscosités à cisaillement nul des �uides considérés.
Dans la suite de l'étude, pour pouvoir comparer les résultats obtenus avec ceux pré-

sentés par Lenormand, nous représentons les di�érents régimes obtenus dans un domaine
(logM , logCa), pour les trois cas de mouillage envisagés.
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En�n, pour quanti�er les éventuels e�ets élastiques liés à l'utilisation de solution de
polymère, on utilise le nombre de Weissenberg dé�ni, dans la géométrie utilisée ici, par
l'équation (4.15) :

W i = t relax
U
r

(4.15)

où U est la vitesse moyenne de traversée du réseau par le �uide injecté, évaluée à partir
de l'intervalle de temps entre l'instant où le front arrive à l'entrée du réseau et le moment
où le �uide injecté percole à la sortie du réseau :

U =
tpercolation � tentrée

L
(4.16)

4.2.2 Drainage

Nous nous intéressons dans un premier temps au cas drainage, situation où le �uide
injecté non mouillant pousse un �uide mouillant, qui correspond au mouillage huile.

Fluides utilisés et zone de travail

Les essais sont réalisés dans des systèmes PDMS/verre présentant une hauteurh =
70 � m. Les �uides utilisés ici sont les suivants :

� phase organique (�uide déplacé) : huile �uorée FC-70 et FC-40
� phase aqueuse (�uide injecté) : eau distillée, solutions aqueuses de glycérol de di�é-

rentes concentrations volumiques (Cv), solutions aqueuses de POE (Mw = 5 MDa )
de di�érentes concentrations massiques (Cm)

A�n de faciliter la visualisation, la phase aqueuse est colorée avec du bleu de méthylène.
L'huile �uorée n'étant pas compatible avec les colorants liposolubles conventionnels, on ne
la colore pas.

La viscosité à cisaillement nul des di�érentes solutions de POE a été mesurée au moyen
d'un rhéomètre rotatif de Couette. Les concentrations des solutions de glycérol utilisées
sont ajustées a�n d'obtenir des viscosités à cisaillement nul équivalentes à celle des solu-
tions de POE, à l'aide de la formule développée par Chenget al. [328]. La viscosité de
ces solutions a également été véri�ée au moyen d'un rhéomètre de Couette. Par ailleurs,
les tensions de surface entre les di�érents �uides utilisés ont été mesurées par la méthode
de la goutte pendante, au moyen d'un tensiomètre (les valeurs de
 eau=huile sont similaires
pour les deux huiles FC-70 et FC-40). Les paramètres caractérisant les �uides utilisés sont
rassemblés dans le tableau ci-dessous :

Fluide � ( mPa s) 
 air ( mN=m) 
 eau=huile ( mN=m) t relax ( s)
ED 1 70 60 0

PEO Cm = 0 ;5 g=L 1,6 60 40 0,02
PEO Cm = 2 g=L 6 60 40 0,1
PEO Cm = 4 g=L 23 60 40 0,35
PEO Cm = 8 g=L 290 60 40 1

Glycérol Cv = 18% 1,6 70 60 0
Glycérol Cv = 48% 6 70 60 0
Glycérol Cv = 70% 27 70 60 0

Glycérol Cv = 92;5% 290 70 60 0
FC-70 24 18 0
FC-40 4,1 16 0
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Di�érents couples �uide injecté/�uide déplacé permettent de faire varier le rapport de
viscositéM . Par ailleurs, en faisant varier le débitQ du �uide injecté on obtient di�érentes
valeurs du nombre capillaireCa. Nous explorons ainsi le diagramme de phase en faisant
varier M et Ca, et identi�ons pour chaque couple de paramètres le régime obtenu.

Les �uides modèles utilisés ont été choisis pour obtenir des valeurs de rapport de visco-
sité proches de ceux rencontrés dans la récupération des huiles conventionnelles les moins
visqueuses. Les valeurs minimales et maximales pourM sont respectivement 0,042 et 70,7,
soit en logM , � 1,38 et 1,85. De plus, les écoulements en contexte pétrolier se déroulent
à des nombres capillaires compris entre10� 8 et 10� 5. Or, a�n d'assurer un écoulement
continu, le débit minimal utilisable avec le pousse seringue est d'environ100 nL=s : la
valeur minimale pour Ca est donc 10� 7 avec de l'eau. C'est pourquoi nous choisissons
de faire varier le nombre capillaire entre10� 7 et 3:10� 4, soit en logCa entre -7 et � 3,5.
Nous dé�nissons ainsi une zone de travail pertinente dans le cadre de l'application pétro-
lière, et qui nous permet d'étudier les régimes d'écoulement autour d'une frontière décrite
par Lenormand. On parcours alors la zone de travail en utilisant plusieurs couples �uide
injecté/�uide déplacé, et pour chaque couple, on fait varier Ca d'ordre de grandeur en
ordre de grandeur. Les régions explorées avec les di�érents �uides sont matérialisées sur
la �gure 4.17 : ED (cercle bleu clair), glycérol et polymère (cercle rouge). L'ensemble des
conditions expérimentales testées est présenté dans le tableau ci-dessous.

Figure 4.17 � Représentation de la zone de travail dans le diagramme de phase (tiré
de [58]). Les huiles �uorées utilisées permettent de travailler dans les zones indiquées par
un cercle bleu pour des injections d'eau distillée, et un cercle rouge pour des injections de
solutions aqueuses de glycérol ou de POE.

Les domaines identi�és sur la �gure 4.18 sont ceux présentés pour le cas drainage
au chapitre 1 : domaine visqueux stable, caractérisé par un front plat à l'échelle du ré-
seau, domaine visqueux instable caractérisé par des digitations de type Sa�man-Taylor et
domaine capillaire caractérisé par des digitations bien décrites par le modèle d'Invasion-
Percolation [58].
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Fluide injecté Fluide déplacé logM logCa
ED FC-40 � 1,38 � 7 � � 3,5
ED FC-70 � 0,61 � 7 � � 3,3

Glycérol Cv = 18% FC-70 � 1;18 � 6 � � 3,5
Glycérol Cv = 48% FC-70 � 0,6 � 6 � � 3,5
Glycérol Cv = 70% FC-70 0,05 � 5 � � 3,5

Glycérol Cv = 92;5% FC-70 1,08 � 5 � � 3,5
Glycérol Cv = 92;5% FC-40 1,85 � 5 � � 3,5
PEO Cm = 0 ;5 g=L FC-70 � 1,18 � 6 � � 3,5
PEO Cm = 1 g=L FC-70 � 0,6 � 6 � � 3,5
PEO Cm = 2 g=L FC-70 � 0,02 � 6 � � 3,5
PEO Cm = 4 g=L FC-70 1,08 � 5 � � 3,5
PEO Cm = 8 g=L FC-40 1,85 � 5 � � 3,5

Pour chaque couple de paramètres, on enregistre une séquence d'images permettant
de suivre l'état du poreux en fonction du volume de solution injecté : initialement rempli
d'huile, le système apparaît transparent, car l'huile n'est pas colorée et possède un indice
optique voisin de celui du PDMS. Au cours du temps, les zones du poreux balayées par la
solution injectée apparaissent colorées en bleu. Un traitement d'images permet de quan-
ti�er la proportion d'huile récupérée (exprimée en pourcentage de l'huile initialement en
place) en fonction du volume injecté (algorithme détaillé en annexe C).

Diagrame de phase

Par analogie avec les régimes décrits par Lenormand pour le cas drainage [58], à partir
de la séquence d'images enregistrée pour chaque essai, la dynamique de remplissage du
poreux et l'état �nal du réseau permettent d'identi�er quatre régimes :

� front plat émulsion : observé pour les nombres capillaires les plus élevés (logCa >
� 4), et pour des rapports de viscosité faibles, ce régime est caractérisé par un ba-
layage multiple du poreux, qui laisse de l'huile résiduelle dans le poreux sous la forme
de gouttelettes (indiquées par les cercles rouges sur la �gure 4.18b).

� front plat : observé pour un logCa autour de � 4,5, à tous les rapports de viscosité
testés, ce régime est caractérisé par un balayage complet du poreux, qui laisse seule-
ment de l'huile résiduelle dans les canaux transverses à la direction de l'écoulement
et dans les coins des pores. Le �uide déplaçant percole par tous les canaux ou presque
du réseau (indiqué par l'ellipse jaune sur la �gure 4.18c). Ce régime s'apparente au
régime destable viscous displacementrapporté par Lenormand [58].

� digitation capillaire ( logCa 6 � 5) : régime caractérisé par un balayage partiel du
poreux et la progression du front de pores en pores. Après percolation d'un doigt à la
sortie du réseau (cercles jaunes sur la �gure 4.18e), un chemin préférentiel est créé : le
�uide injecté passe alors sans explorer d'autre zone du poreux et de l'huile résiduelle
est piégée dans plusieurs zones du réseau, désormais non connectées (indiquées par
les cercles rouges sur la �gure 4.18e). Ce régime s'apparente au régime decapillary
�ngering rapporté par Lenormand [58].

� mixte : régime intermédiaire entre le front plat et la digitation capillaire, caractérisé
par un balayage partiel du poreux. Le front présente plusieurs doigts qui avancent
simultanément. Un ou plusieurs de ces doigts peuvent percoler à la sortie du réseau
(cercles jaunes sur la �gure 4.18d) : l'huile résiduelle est piégée en général sous la
forme d'une seule zone connectée ou non à la sortie du réseau (comme indiqué par
un cercle rouge sur la �gure 4.18d).
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(a) Con�guration de l'écoulement dans les essais

(b) Front plat émulsion (c) Front plat (d) Mixte (e) Digitation capillaire

Figure 4.18 � Description des quatre régimes observés à l'échelle du réseau. Le système
est initialement rempli d'huile, puis l'huile est déplacée par la solution d'injection. (a) Le
réseau poreux asymétrique est parcouru de la gauche vers la droite pour tous les essais
(con�guration indiquée par la �èche). Etat �nal du réseau correspondant aux régimes
observés pour di�érents couples de �uides : (b) ED - FC 70,logM = � 1;38 et logCa =
� 3;5 : régime front plat émulsion. (c) GLY 70% - FC 70, logM = 0 ;05 et logCa = � 4 :
régime front plat. (d) GLY 18% - FC 70, logM = � 1;18 et logCa = � 4;5 : régime
mixte. (b) ED - FC 40, logM = � 0;6 et logCa = � 6 : digitation capillaire.

Ces di�érents régimes sont obtenus pour tous les couples de �uides utilisés. L'ensemble
des essais réalisés et des régimes obtenus est présenté sous la forme d'un diagramme de
phase sur la �gure 4.19. Sur ce diagramme, chaque point correspond à un couple (logM ,
logCa). Les symboles représentent le type de �uide injecté : ED (� ), Glycérol (N), POE
(I ) ; tandis que la couleur symbolise le régime observé. Pour un rapport de viscositéM
�xé, c'est-à-dire pour un couple �uide injecté/�uide déplacé donné, lorsqu'on diminue le
nombre capillaire (on se déplace en suivant une ligne verticale sur le diagramme de phase),
on passe d'un régime front plat à un régime de digitation capillaire, à mesure que les forces
capillaires prennent de plus en plus d'importance sur les forces visqueuses.

Lorsque le �uide injecté est de l'eau, on trouve une frontière entre front plat et digita-
tion capillaire qui correspond à celle déterminée par Lenormand (ligne en pointillés rouges
sur le diagramme de phase) [58]. Lorsque le �uide injecté est du glycérol ou du polymère,
on observe un régime mixte dans la zone correspondant au régime decapillary �ngering
décrit par Lenormand : la transition front plat - digitation capillaire apparaît ainsi retar-
dée d'environ un ordre de grandeur. Toutefois, cet e�et de déplacement des frontières du
régime de digitation capillaire, pourrait résulter de la taille du réseau. Dans un réseau plus
grand le régime mixte observé ici pourrait être un régime de digitation capillaire. Pour
véri�er cette hypothèse, il conviendrait d'explorer la région de transition, en modi�ant le
nombre capillaire de façon plus �ne, ce qui dépasse le cadre de ce travail. En�n, on ne
voit pas ici de di�érence entre les essais réalisés avec du glycérol et ceux réalisés avec du
polymère. Il semble donc que le polymère n'a ici qu'un e�et de viscosi�cation.

On peut également se placer à nombre capillaire �xé, et pour une même huile, aug-
menter le rapport de viscosité (on se déplace sur une ligne horizontale du diagramme de
phase), en injectant des �uides de viscosités croissantes. Dans ce cas, le seul e�et possible
est de faire passer l'écoulement d'un régime à un autre. Dans le cas des huiles convention-
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Figure 4.19 � Diagramme de phase. Ensemble des régimes obtenus expérimentalement
pour di�érents huiles �uorées déplacées par de l'eau distillée (� ) et des solutions aqueuses
de glycérol (N) ou de POE (I ) : front plat émulsion (magenta), front plat (rouge), mixte
(vert), digitation capillaire (bleu). La ligne en pointillés rouges indique la frontière délimi-
tant le régime de capillary �ngering décrite par Lenormand [58].

nelles modélisé ici, cette situation est marginale : à très petit nombre capillaire, le front est
déjà dans un régime de digitation capillaire, et la viscosi�cation permet seulement de se
déplacer dans le sens des rapports de viscosité croissant, en restant dans ce même régime.

Taux de récupération

Pour chacun des essais, il est possible de tracer la courbe de récupération d'huile, en
fonction du volume du �uide déplaçant injecté. Le taux de récupération d'huile est évalué
pour chaque image par l'équation (4.17) (les quantités sont exprimées ici en nombre de
pixels), et le volume injecté est normalisé par le volume du réseau poreux (equation (4.18)),
a�n de pouvoir comparer les essais entre eux. On obtient ainsi une courbe présentant le
taux de récupération d'huile, exprimé en pourcentage de la quantité d'huile initiale dans
le système, en fonction du nombre de volumes de pore (VP) injectés. Zéro VP injecté
correspond au moment où le �uide déplaçant atteint l'entrée du réseau.

Taux récupération =
Nhuile initiale � Nhuile image i

Nhuile initiale
(4.17)

V injecté (en VP) =
V injecté (en � L)

Vporeux
(4.18)

Tout d'abord, si l'on excepte les courbes obtenues dans le régime front plat émulsion,
les courbes ont une allure commune (�gure 4.20a) : le taux de récupération est nul pour un
volume injecté négatif, puis augmente dès que le volume injecté est positif jusqu'à atteindre
un plateau, correspondant à l'instant où le �uide injecté a percolé à la sortie du poreux.
On peut également observer un premier plateau de très faible récupération (inférieure à
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5% pour un volume injecté inférieur à 0,25 VP), qui rend compte du fait que le remplissage
du réservoir n'est pas toujours uniforme. En e�et, l'interface �uide injecté/�uide déplacé
n'atteint pas toujours le réseau sous la forme d'un front plat : quand celà se produit, le
�uide injecté étant non mouillant, il ne pénètre véritablement dans le réseau qu'après avoir
rempli le réservoir dans la direction transverse.

(a) Courbe de récupération typique

(b) Courbe de récupération régime front plat émulsion

Figure 4.20 � Courbes de récupération obtenues à partir de la séquence d'images pour
chaque essai. Les images présentent l'état du réseau pour di�érents points de cette
courbe. (a) Courbe de récupération typique obtenue ici pour un essai GLY 70% - FC70 à
logM = 0 ;05 et logCa = � 4. (b) Courbe de récupération pour le régime front plat émul-
sion obtenue ici pour un essai ED - FC70 àlogM = � 1;38 et logCa = � 3;5. On observe
une augmentation par morceaux du taux de récupération, et un nombre de volumes de
pores injectés très important, caractéristiques de ce régime.

En outre, les courbes de récupération correspondant au régime front plat émulsion ont
une allure particulière illustrée sur la �gure 4.20b. La courbe s'étend sur un nombre de
volumes de pores jusqu'à 50 fois plus grand que pour les autres régimes. De plus, elle
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présente plusieurs plateaux correspondant au passage de la solution dans le réseau par des
balayages successifs. Ce régime est observé principalement pour des nombres capillaires
supérieurs à10� 4 et des rapports de viscosité défavorables, c'est-à-dire dans des essais
caractérisés par des débits d'injection élevés (supérieur à20 � L=min) qui expliquent la
forme par "morceaux" obtenue pour la courbe de récupération.

À partir de ces courbes, on peut déterminer un taux de récupération maximal (ou �nal),
ce qui permet de cartographier la récupération dans le domaine (logM , logCa). Une telle
cartographie est représentée pour l'ensemble des essais sur la �gure 4.21a : chaque point
représente un essai, la couleur du point indique la gamme de taux de récupération associée
(bleu Taux < 40%, vert 40%< Taux < 70%, rougeTaux > 70%) et les symboles le type de
�uide injecté. On identi�e sur ce graphe trois groupes de points correspondant à des zones
de niveaux de récupération : une zone de faible récupération (récupération inférieure à
40%) (délimitée par les pointillés bleus) qui correspond au régime de digitation capillaire,
une zone de récupération moyennne (délimitée par les pointillés verts), et une zone de
forte récupération à logM > 0 et logCa > � 4 (délimitée par les pointillés rouges).

De plus, on peut établir une cartographie du taux de récupération pour les trois types
de �uides injectés : ED (�gure 4.21b), glycérol (�gure 4.21c), POE (�gure 4.21d). On
place toujours dans le même plan (logM , logCa), les points qui correspondent aux essais
réalisés avec chacun de ces �uides : à chaque point est associé le taux de récupération
maximal de l'essai correspondant, et on trace des zones d'iso-récupération dont la couleur
indique le taux de récupération.

Tout d'abord, la viscosité de l'eau étant toujours plus faible que celle des huiles utilisées,
la cartographie pour l'eau est restreinte à deslogM < 0 (rapport de viscosité défavorable).
Dans cette situation, la récupération augmente lorsqu'on augmente le nombre capillaire,
mais reste faible à moyenne. En outre, dans cette zone de rapport de viscosité défavorable,
et pour un logCa > � 4;5, l'injection de glycérol ou de POE permet d'atteindre un taux
de récupération plus élevé que l'injection d'eau distillée. Ceci est sans doute dû au régime
de front plat émulsion, qui a été observé presqu'exclusivement lors de l'injection d'ED,
pour lequel le balayage du réseau est moins e�cace. En�n, on observe une cartographie
similaire pour les injections de glycérol et de POE, caractérisée par une récupération élevée
à fort rapport de viscosité et grand nombre capillaire, et une récupération plus faible à
faible rapport de viscosité et faible nombre capillaire. Ainsi, l'e�et du polymère sur la
récupération de l'huile à l'échelle du réseau, mis en évidence par la comparaison de ces
cartographies, est un e�et de viscosité.

Par ailleurs, on peut comparer individuellement les courbes de récupération, obtenues
en injectant de l'eau distillée, du glycérol ou du POE.

La �gure 4.22b présente les courbes obtenues, à rapport de viscosité et nombre capillaire
�xés, pour une injection d'ED (bleu clair), de glycérol (bleu foncé) et de POE (rouge).
Le cas présenté sur cette �gure correspond, quel que soit le �uide injecté, au régime de
digitation capillaire, et les taux de récupération �naux sont identiques ; seule la dynamique
de remplissage du poreux semble di�érente, le polymère remplissant moins vite le réservoir
que le glycérol et l'eau. Ainsi, le polymère ne permet donc pas d'améliorer la récupération
dans le cas du régime de digitation capillaire.

De plus, on peut comparer la récupération à huile �xée et à nombre capillaire �xé, pour
une injection d'ED, de glycérol et de POE, et ainsi évaluer l'e�et d'une amélioration du
rapport de viscosité sur la récupération (�gures 4.22 (c) et (d)). Lorsque l'augmentation
de viscosité apportée par la solution de glycérol ou de polymères est faible (iciM multi-
pliée par 1,5), il est possible d'observer un taux de récupération maximale plus élevé après
injection de polymères en comparaison des cas eau et glycérol (�gure 4.22c). Dans cette
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(a) Récupération et diagramme de phase (b) Cartographie ED

(c) Cartographie Glycérol (d) Cartographie POE

Figure 4.21 � Cartographie du taux de récupération maximal. (a) Représentation du taux
de récupération maximal dans le plan (logM , logCa). On associe chaque essai à son taux
de récupération maximal : les symboles représentent le �uide injecté ED (� ), glycérol (N),
POE (I ) ; tandis que la couleur indique le niveau de récupération : inférieur à 40% (bleu),
entre 40 et 70% (vert), supérieur à 70% (rouge). (b)-(d) Cartographie de récupération
par type de �uide injecté : à partir des points du diagramme précédent, on établit des
zones d'iso-récupération (code couleur de 0 à 100% par tranche de 10%). L'injection d'ED
est caractérisée par une zone de faible récupération à petit nombre capillaire (b), et une
amélioration de la récupération avec l'augmentation du nombre capillaire. Les cartogra-
phies pour glycérol (c) et POE (d) sont similaires, avec une zone de forte récupération à
rapport de viscosité et nombre capillaire élevés. À rapport de viscosité défavorable et pour
un logCa > � 4:5, la récupération est plus élevée que pour l'injection d'ED.

situation, le régime obtenu en injectant la solution de POE, est di�érent de celui obtenu
en injectant de l'eau ou du glycérol : l'amélioration est rendue possible car le polymère
fait passer l'écoulement dans un régime plus favorable. Ce résultat se rapproche d'un cas
observé lors de certains essais de récupération avec des polymères sur des huiles lourdes :
une faible augmentation de la viscosité de la solution d'injection (via l'ajout d'une concen-
tration modérée de polymères), permet d'obtenir une récupération additionnelle de 5 à
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(a) Diagramme de phase (b) Récupération à log M = � 0;6 et log Ca = � 6

(c) Récupération à huile �xée (FC 70), faible aug-
mentation du log M (+0 ;2)

(d) Récupération à huile �xée (FC 40), forte aug-
mentation du log M (+1 ;2)

Figure 4.22 � E�ets du polymère sur la récupération. Les courbes de récupération cor-
respondent aux di�érents points entourés sur le diagramme de phase (a) pour une injec-
tion d'ED ( � ), de glycérol (4 ) ou de POE (?). (b) (cercle bleu clair) logM = � 0;6 et
logCa = � 6. Le régime observé est le même avec les trois �uides injectés (digitation capil-
laire) : on observe des taux de récupération comparables. (c) (cercle noir) Huile �xée (FC
70) et logCa = � 6. L'amélioration du rapport de viscosité par glycérol ou polymère est
faible, et seul le polymère permet de faire passer l'écoulement dans un régime di�érent plus
favorable. (d) (cercles bleu foncé) Huile �xée (FC 40) etlogCa = � 5. L'amélioration du
rapport de viscosité par glycérol ou polymère est élevée : le régime d'écoulement (mixte)
reste identique à celui de la situation défavorable eau/huile.

10% [16]. Toutefois, dans le cadre de la récupération des huiles conventionnelles, cet e�et
reste marginal car il concerne une zone très étroite du diagramme de phase, autour de la
frontière délimitant le régime de digitation capillaire. Lorsque l'augmentation de viscosité
apportée par la solution de glycérol ou de polymères est plus élevée (logM augmenté d'un
ou deux ordres de grandeur), la récupération est comparable quel que soit le �uide injecté
(�gure 4.22c) : la viscosi�cation a seulement permis ici de se déplacer vers les rapports de
viscosité plus favorables en suivant une ligne horizontale sur le diagramme de phase.

En�n, il est important de noter que nous n'avons pas vu d'e�et explicite de l'élasticité
du polymère. Compte tenu des débits utilisés, la vitesse de traversée du poreux varie de 0,01
à 10 mm=s : le nombre de Weissenberg varie alors entre 0,2 et 4, les valeurs les plus élevés
étant atteintes à logCa = � 3;5, c'est-à-dire dans les régimes où les e�ets de l'injection
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de glycérol sont similaires. Ainsi, les valeurs de Wi observées dans nos écoulements sont
insu�santes pour que les e�ets élastiques soient observables dans le réseau.

Pour résumer, en drainage, le diagramme de phase obtenu avec un �uide non new-
tonien est similaire au cas newtonien : les fronts obtenus en injectant du glycérol sont
peu di�érents de ceux obtenus en injectant du polymère. De plus, la comparaison des
cartographies de récupéraction obtenue en injectant de l'ED, du glycérol ou du polymère,
indique que l'amélioration de récupération observée après injection de glycérol ou de poly-
mère, à rapport de viscosité défavorable et à nombre capillaire voisin de10� 4, résulte d'un
e�et de viscosi�cation. En�n, pour un régime de front identique, une injection d'ED ou
une injection de polymère induisent des taux de récupération comparables. Le seul moyen
pour le polymère d'améliorer sensiblement la récupération de l'huile, est de faire basculer
le front dans un régime plus favorable. Dans le cas des huiles conventionnelles, cet e�et
est marginal, puisque le rapport de viscosité eau/huile n'est pas assez défavorable pour
placer le front dans un régime de digitations visqueuses. L'e�et majoritaire de l'injection
de solutions de polymères observé ici est donc un e�et de viscosité.

4.2.3 Imbibition en mouillage eau

A�n de se rapprocher du contexte de certains champs pétrolifères, nous nous intéressons
au cas de l'imprégnation, situation où le �uide injecté mouillant pousse un �uide non
mouillant.

Fluides utilisés et zone de travail

Les essais sont réalisés dans des systèmes NOA-quartz présentant une hauteurh =
60 � m. On traite les systèmes pendant une heure au four UV-ozone a�n de les rendre
hydrophiles. Les �uides utilisés ici sont les suivants :

� phase organique (�uide déplacé) : huile marcol M52, M82 et M172
� phase aqueuse (�uide injecté) : eau distillée, solutions aqueuses de glycérol de di�é-

rentes concentrations volumiques (Cv), solutions aqueuses salines (NaCl30 g=L) de
HPAM 3630 (Mw � 18 MDa) de di�érentes concentrations massiques (Cm)

A�n de faciliter la visualisation, la phase organique est colorée avec du red oil, tandis
que les solutions d'ED et de glycérol sont colorées au bleu de méthylène. Le HPAM étant
un polyélectrolyte, en solution saline, et le bleu de méthylène un colorant anionique, ce
dernier risquerait de modi�er les propriétés élastiques de la solution de polymères. Par
conséquent, on utilisera des solutions de HPAM sans colorant.

La viscosité à cisaillement nul des di�érentes solutions de HPAM a été mesurée au
moyen d'un rhéomètre rotatif de Couette. Par ailleurs, les tensions de surface entre les
di�érents �uides utilisés ont été mesuréees par la méthode de la goutte pendante, au
moyen d'un tensiomètre (les valeurs de
 eau=huile sont similaires pour les trois huiles M52,
M82 et M172). Les paramètres caractérisant les �uides utilisés sont rassemblés dans le
tableau ci-dessous :
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Fluide � ( mPa s) 
 air ( mN=m) 
 eau=huile ( mN=m) t relax ( s)
ED 1 70 45 0

PEO Cm = 4 g=L 23 60 30 0,35
HPAM 3630 Cm = 0 ; 5 g=L 3,5 60 45 0,5
HPAM 3630 Cm = 1 ; 5 g=L 14 60 45 1

Glycérol Cv = 18% 1,6 70 35 0
Glycérol Cv = 30% 2,6 70 35 0
Glycérol Cv = 70% 27 70 35 0

Glycérol Cv = 92:5% 290 70 35 0
M52 12,2 45
M82 26 45
M172 72 45

L'objectif ici n'est pas de parcourir intégralement le diagramme de phase car celui-ci
est beaucoup plus complexe que pour le cas du drainage, et varie avec la géométrie des
pores [59]. Nous �xons une zone de travail (voir �gure 4.23) pour se rapprocher le plus
possible des conditions rencontrées lors de la récupération des huiles conventionnelles :
c'est-à-dire un rapport de viscosité faible plutôt défavorable, et des nombres capillaires
proches de10� 6. Nous étudions les di�érences entre une injection d'ED, de glycérol ou
de polymère à la fois sur la dynamique d'imprégnation du réseau et le taux de récupéra-
tion d'huile. La géométrie du poreux utilisée ici présente une con�guration intermédiaire
entre le cas pores étroits et le cas pores larges (�gure 4.23). L'ensemble des conditions
expérimentales testées est présenté dans le tableau ci-dessous :

Fluide injecté Fluide déplacé logM logCa
ED M52 � 1,86 � 7 � � 4
ED M172 � 1,09 � 7 � � 4

Glycérol Cv = 18% M172 � 1,65 � 6 � � 5
Glycérol Cv = 30% M82 � 1,00 � 6 � � 5
Glycérol Cv = 70% M82 0,02 � 5 � � 3

Glycérol Cv = 92;5% M52 1,38 � 5 � � 3
HPAM 3630 Cm = 0 ;5 g=L M172 � 1,31 � 6 � � 5
HPAM 3630 Cm = 1 ;5 g=L M172 � 0,71 � 5
HPAM 3630 Cm = 1 ;5 g=L M52 0,06 � 6 � 4

PEO Cm = 4 g=L M82 � 0,05 � 5 � � 3

La �gure 4.24 représente dans le plan (logM , logCa) l'état du pore obtenu pour
di�érents couples �uide injecté/�uide déplacé : en s'appuyant sur les régimes décrits par
Lenormand dans le cas de l'imprégnation [59] (�gure 4.25b), on peut classi�er les di�érents
phénomènes observés.

Tout d'abord, dans le cas où le �uide injecté est de l'eau distillée (ED-M172 et ED-
M52), on peut identi�er deux morphologies di�érentes. À très faible nombre capillaire
(logCa = � 7), l'eau pénètre dans le réseau le long des parois avec l'apparition soudaine
de clusters plus ou moins connectés, jusqu'à ce qu'un de ces clusters atteigne la sortie du
réseau. Les pores sont ainsi entièrement lessivés, et la situation s'apparente à celle décrite
pour le cas denucleation cluster growth [59]. Lorsqu'on augmente le nombre capillaire
(� 6 6 logCa 6 � 4), le �uide mouillant pénètre dans le réseau le long des parois, et
piége de l'huile dans les pores les plus larges. Cette morphologie qui combine quelques
pores complètement lessivés et d'autres présentant de l'huile résiduelle en leur centre, se
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Figure 4.23 � Zone de travail choisie pour le cas imprégnation dans le diagramme tiré
de [56]. Les zones correspondant à chaque �uide d'injection sont représentées, par des
cercles en trait pleins pour les cas extrêmes pores larges et pores étroits : bleu pour des
injections d'ED et rouge pour des injections de glycérol ou de polymère (HPAM). Les
zones indiquées par des cercles en traits discontinus, correspondent à une géométrie de
pores intermédiaires, plus plausible compte tenu du réseau utilisé ici.

rapproche de celle décrite dans le cas où le �uide mouillant se déplace majoritairement
par les �lms de coins et où les pores sont de taille intermédiaire (medium size pores). Par
ailleurs, on observe qu'en améliorant le rapport de viscosité, en diminuant la viscosité de
l'huile, on favorise le lessivage des pores, et l'établissement d'un régime se rapprochant
plus du front plat ( frontal drive ) [59].

Par ailleurs, lorsqu'on injecte du glycérol ou du polymère et que le rapport de viscosité
est favorable (GLY 70 - M52 et HPAM 1;5 g=L - M52), on observe des régimes de front
plat qui peuvent être imparfaits : la solution d'injection peut pénètrer dans le réseau sans
atteindre tous les pores, mais en lessivant complètement ceux auxquels elle a eu accès. Ces
régimes imparfaits sont plutôt obtenus lorsque la solution d'injection est du polymère.

En�n, en se plaçant autour de logM = � 1 (�gure 4.25a zoom sur la zone encadrée en
pointillés rouges sur la �gure 4.24), on observe de nouveau, lors d'injection de solutions
de polymères, le �uide mouillant pénétrer dans le réseau en circulant le long des parois, ce
qui piège de l'huile dans le centre des pores. Le �uide mouillant circule ici aussi en partie
par les �lms de coins, et les observations à l'échelle du réseau s'apparentent également au
cas décrit pour des pores de taille intermédiaire. Pour l'injection de glycérol, la situation
se rapproche de celle observée pour l'injection d'ED au même rapport de viscosité, c'est-à-
dire, des pores lessivés et quelques pores où de l'huile est piégée. Pour la gamme de nombres
capillaires utilisés avec le glycérol (� 6 6 logCa 6 � 3), la situation s'apparente plutôt
à un cas mixte pores de taille intermédiaire/petits pores. La �gure 4.25b indique pour
chaque �uide d'injection, pour la plage de nombres capillaires testés ici (ED cercle bleu
clair, glycérol cercle violet, HPAM cercle rouge) la situation correspondant aux régimes
observés.
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(a) Zoom autour de log M = � 1

(b) Fluide d'injection et classi�cation des situations

Figure 4.25 � (a) Recentrage sur la plage encadrée en pointillés rouges sur la �-
gure 4.24. (b) Identi�cation, à partir du tableau tiré de [59], des situations à l'échelle
du réseau pour chaque type de �uide injecté : ED (bleu clair), glycérol (violet), HPAM
(rouge).

Dans les conditions d'imprégnation mises en ÷uvre ici, l'injection de glycérol semble
plus favorable que l'injection de polymère, pour la récupération d'huile. Pourtant, l'ef-
�cacité du glycérol à rapport de viscosité favorable indique qu'un e�et de viscosi�cation
favorise le développement d'un front plutôt plat et le lessivage du réseau. Cet e�et de visco-
si�cation devrait donc également être observé avec du polymère, en particulier lorsque les
rapports de viscosité glycérol/huile et polymère/huile sont similaires. Il serait intéressant
de quanti�er cet e�et di�érentiel en terme de taux de récupération.

Impact du polymère sur la récupération

Pour chaque essai, comme dans le cas du drainage, on enregistre une série d'images
permettant de suivre la pénétration du �uide injecté dans le réseau. En calculant la quan-
tité d'huile restant dans le réseau pour chaque image, il est possible d'obtenir une courbe
de récupération d'huile pour chacun des essais. On peut donc également établir une carto-
graphie de récupération maximale comme pour le cas drainage, représentant les niveaux
de récupération dans le domaine (logM , logCa). Les cartrographies correspondant aux
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di�érents �uides injectés sont présentées sur la �gure 4.26.

(a) Cartographie pour injection ED (b) Cartographie pour injection Glycérol

(c) Cartographie pour injection HPAM (d) Cartographie pour injection Polymères

Figure 4.26 � Cartographies de récupération obtenues pour les di�érents type de �uides
injectés. À partir des taux de récupération obtenus on trace des zones d'iso-récupération
dans le plan (logM , logCa), pour chaque �uide d'injection : (a) eau distillée, (b) solutions
aqueuses de glycérol, (c) solutions aqueuse de HPAM, (d) solutions aqueuses de HPAM
ou POE.

Tout d'abord, la cartographie obtenue pour l'injection d'eau distillée (�gure 4.26a) est
marquée par une zone de récupération moyenne, à faible nombre capillaire (logCa 6 � 6).
Pour des nombres capillaires plus élevés, le taux de récupération s'améliore car on se
rapproche du régime defrontal drive. En outre, des injections de glycérol permettent
une récupération élevée sur l'intégralité du domaine étudié (�gure 4.26b), tandis que les
injections de HPAM sont caractérisées par une récupération plutôt faible à moyenne sur
ce même domaine (�gure 4.26c). Par ailleurs, si l'on intègre les résultats obtenus avec des
solutions de POE, à la cartographie du HPAM, une zone de récupération plus élevée est
observée à nombre capillaire élevé (�gure 4.26d). En�n, la �gure 4.27 compare les taux de
récupération moyens pour chaque type de solution injectée : eau distillée, glycérol, HPAM,
HPAM ou POE. En moyenne, les taux de récupération les plus élevés sont obtenus en
injectant du glycérol tandis que les plus bas sont ceux résultant de l'injection de solutions
de HPAM. On note également que le taux de récupération moyen tous types de polymères
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confondus (HPAM ou POE) est plus élevé que celui avec HPAM seul. On met ainsi en
évidence une amélioration du taux de récupération en injectant des solutions de glycérol,
par un e�et de viscosité. Il apparaît également que l'e�et du glycérol est supérieur à celui
du HPAM, ce qui semble paradoxal, puisque le HPAM devrait lui aussi induire un e�et de
viscosité.

Pour préciser cette di�érence d'e�cacité entre glycérol et HPAM, on compare des
courbes de récupération pour ces deux �uides. La �gure 4.28a présente des courbes de
récupération obtenues, pour un même rapport de viscosité (logM � 0), et deux nombres
capillaires di�érents, après injection de glycérol ou de HPAM 3630. On observe que le
taux de récupération �nal est élevé et indépendant du nombre capillaire après injection de
glycérol, tandis qu'après injection de HPAM, ce taux est plus faible, et diminue lorsqu'on
diminue le nombre capillaire. Pour un rapport de viscosité �xé, l'e�et de viscosité devrait
être identique pour les deux �uides, pourtant le polymère est ici moins e�cace que le
glycérol. On peut relier ces taux de récupération aux di�érences observées sur le diagramme
d'état : l'injection de HPAM permet un régime de front plat imparfait, qui ne balaye pas
tous les pores. Par ailleurs, à huile et nombre capillaire �xés, on observe encore que le
HPAM est moins e�cace que le glycérol. Dans la situation présentée �gure 4.28b, l'injection
de glycérol (CV = 18%)) induit un taux de récupération plus important que l'injection
de HPAM 3630 à 0;5 et 1;5 g=L. Le polymère qui a ici une viscosité à cisaillement nul
supérieure à celle du glycérol reste moins e�cace pour la récupération d'huile.

Figure 4.27 � Taux moyen de récupération obtenu en mouillage eau, pour chaque type de
�uide injecté : eau distillée, glycérol, solutions de HPAM, solutions de HPAM ou de POE.
En moyenne, la récupération la plus élevée est obtenue en injectant du glycérol, tandis
que la plus faible est obtenue lors d'injections de solutions de HPAM.

L'e�cacité moindre des solutions de HPAM semble indiquer que la di�érence de com-
portement entre glycérol et HPAM est due à un défaut de viscosité du HPAM. Ainsi, on
pourrait penser tout d'abord que le caractère rhéo�uidi�ant des solutions de HPAM atté-
nue l'e�et de viscosité de ce polymère. La �gure 4.29 montre, en e�et, qu'à des taux de
cisaillement élevés, supérieurs à100 s� 1, la viscosité du HPAM (HPAM 3630 : I 0;5 g=L,
? 1;5 g=L) chute d'environ 50%, tandis que le glycérol (N), qui est un �uide newtonien, a
une viscosité constante quel que soit le taux de cisaillement. Cependant, comme indiqué
par le cadre vert sur la �gure 4.29, les taux de cisaillement estimés pour nos conditions
expérimentales d'écoulement, sont insu�sants pour engendrer une rhéo�uidi�cation des
solutions de HPAM utilisées.
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(a) Récupération et viscosité (b) Récupération faible log M

Figure 4.28 � Comparaison des courbes de récupération pour l'injection de glycérol et
de HPAM. (a) Courbes de récupération pour un rapport de viscosité �xé (logM � 0),
pour di�érentes solutions d'injection : N glycérol 70% etlogCa = � 4, 4 glycérol 70% et
logCa = � 5, ? HPAM 3630 1;5 g=L et logCa = � 4, I HPAM 3630 1;5 g=L et logCa =
� 5. (b) Courbes de récupération à huile (M172) et nombre capillaire �xés (logCa = � 5)
pour di�érentes solutions d'injection : N glycérol 18% logM = � 1:65, I HPAM 3630
0;5 g=L log M = � 1;38, ? HPAM 3630 1;5 g=L log M = � 0;86.

Figure 4.29 � Comparaison des comportements rhéologiques du glycérol et du HPAM.
Courbes d'écoulement mesurées au moyen d'un rhéomètre rotatif de Couette pour di�é-
rentes solutions :I HPAM 3630 0;5 g=L, ? HPAM 3630 1;5 g=L), N glycérol 48%,u POE
4 g=L. Les lignes en tirets et pointillés bleu foncé représentent les valeurs de viscosité res-
pectives du glycérol 70% et 18%. Les solutions de polymères sont rhéo�uidi�antes, tandis
que les solutions de glycérol ont une viscosité constante (�uide newtonien). Le cadre vert
indique la gamme de taux de cisaillement estimée dans le réseau.

D'autre part, on a montré précédemment qu'en mouillage eau, le �uide injecté peut se
déplacer le long des parois, favorisant le piégeage d'huile au centre des pores. Cet e�et est
beaucoup plus important dans le cas du HPAM que dans le cas du glycérol. La façon dont
le ménisque �uide injecté/�uide déplacé progresse dans les pores varie avec les conditions
de mouillage rencontrées par le �uide injecté lors de sa progression dans le réseau.

Les angles de contact statiques liquide/NOA/air, mesurés sur des surfaces de NOA
traitées UV-ozone (donc hydrophiles), sont comparables (� 20� 25�) pour les solutions de
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glycérol et les solutions de HPAM utilisées lors de nos essais (�gure 4.30a). Toutefois, dans
la situation mise en jeu par notre séquence expérimentale d'injection, il convient plutôt de
considérer l'angle de contact �uide injecté/NOA/huile. En e�et, les tensions super�cielles
glycérol/huile et HPAM/huiles étant di�érentes (di�érence d'environ 10 mN=m, soit 20%),
l'interface avec l'huile pourrait induire des comportements de mouillage di�érents pour
le glycérol et le HPAM. La �gure 4.30b présente les résultats des mesures d'angle de
contact statique �uide/NOA/huile, sur des surfaces planes de NOA traitées UV-ozone :
pour les solutions de glycérol, cette angle est d'environ15�, tandis que pour les solutions
de HPAM, il est d'environ 5�. Cette di�érence pourrait indiquer que le mouillage du
glycérol sur la NOA en présence d'huile est un mouillage partiel, alors que le mouillage
du HPAM sur la NOA en présence d'huile est un mouillage total ou pseudo-partiel. De
ce fait, le HPAM circule préférentiellement le long des parois, en développant un �lm de
mouillage. Des conditions de mouillage di�érentes dans un système hydrophile su�raient
donc à expliquer la di�érence d'e�et observée entre glycérol et solutions aqueuse de HPAM.
Ainsi, de façon contre-intuitive, le mouillage plus favorable du point de vue du pétrolier,
obtenu en passant d'un système hydrophobe (cas drainage) à un système hydrophile (cas
imprégnation), ne permet pas d'améliorer l'impact des solutions de polymères en terme
de récupération d'huile.

glycérol � � 22�

HPAM � � 30�
(a) Angle de contact statique �uide/NOA/air

glycérol � � 15�

HPAM � � 5�
(b) Angle de contact statique �uide/NOA/huile

Figure 4.30 � Caractérisation du mouillage des solutions d'injection sur la NOA traitée
UV-ozone. (a) Angles de contact statiques mesurés dans l'air, sur des surfaces planes de
NOA traitées UV-ozone pendant 1 heure, pour une solution aqueuse de glycérol colorée
avec du bleu de méthylène (en haut), et une solution aqueuse de HPAM (en bas). (b)
Angles de contact statiques mesurés dans l'huile marcol (M172), sur des surfaces planes
de NOA traitées UV-ozone pendant 1 heure, pour une solution aqueuse de glycérol colorée
avec du bleu de méthylène (en haut), et une solution aqueuse de HPAM (en bas).

A�n de préciser cet e�et de mouillage, quelques expériences complémentaires sont
prévues, notamment une expérience témoin avec une solution aqueuse de glycérol mélangé
à du tensio-actif (SDS), qui devrait permettre d'observer le comportement du glycérol en
mouillage total.

Par ailleurs, dans les conditions expérimentales mises en ÷uvre ici, les vitesses typiques
de traversée du réseau sont de l'ordre de 0,01 à1 mm=s. Par conséquent, les nombres de
Weissenberg développés au niveau du réseau sont compris entre 0,2 et 15. Ainsi, malgré
des propriétés élastiques plus importantes que celles observées pour le POE dans le cas
drainage, les solutions de HPAM utilisées ici ne permettent pas de mettre en évidence
des e�ets élastiques. Bien que les nombres de Weissenberg développés soient supérieurs
à 1, les nombres capillaires atteints ici sont encore trop faibles (inférieurs à10� 3) et les
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écoulements sont dominés par les forces capillaires.
Il est important de noter que la plupart des nombres sans dimension permettant d'ex-

pliquer le comportement des �uides injectés et en particulier du polymère, sont des gran-
deurs globales. Il est probable que la viscosité intrinsèque du polymère dans le réseau soit
plus faible que sa viscosité à cisaillement nul : il en résulterait un dé�cit de viscosité, et
un nombre capillaire local plus faible au niveau des pores, qui favoriserait la circulation
de la solution de polymère le long des parois. De plus, il convient de prendre en compte
les interactions probables des polymères avec les parois, notamment l'adsorption des po-
lymères, qui pourrait modi�er les propriétés de mouillage de cette paroi. En�n, dans les
systèmes NOA-quartz hydrophiles utilisés ici, le �uide injecté circule également le long des
parois du réservoir avant d'atteindre le réseau : le remplissage de ces réservoirs n'est pas
toujours uniforme ce qui pourrait engendrer des e�ets d'entrée susceptibles de faire varier
la condition initiale de pénétration dans le réseau du �uide injecté.

4.2.4 Imbibition en mouillage mixte

Fluides utilisés et zone de travail

Les essais en mouillage mixte sont réalisés dans des systèmes NOA-NOA présentant
une hauteur h = 60 � m, et nous utilisons les mêmes huiles modèles que dans les expé-
riences en mouillage eau. Les �uides sont colorés de la même façon que pour les essais
en mouillage eau, et l'objectif est ici de comparer les formes de front obtenues, et les
taux de récupération avec les deux situations de mouillage testées précédemment. Les dif-
férents couples �uide injecté/�uide déplacé et les conditions expérimentales testées sont
rassemblés dans le tableau suivant :

Fluide injecté Fluide déplacé logM logCa
ED M172 � 1,86 � 7 � � 3,5
ED M82 � 1,41 � 4
ED M52 � 1,09 � 7 � � 3,5

Glycérol Cv = 18% M172 � 1,65 � 5 � � 3
Glycérol Cv = 30% M82 � 1,00 � 6 � � 4
Glycérol Cv = 48% M82 � 0,64 � 6 � � 3,5
Glycérol Cv = 70% M82 0,02 � 5 � � 3

Glycérol Cv = 92;5% M52 1,38 � 5 � � 3
HPAM 3630 Cm = 1 ;5 g=L M52 0,06 � 6 � � 4

PEO Cm = 1 g=L M82 � 1,0 � 5 � � 3,5
PEO Cm = 2 g=L M82 � 0,64 � 5 � � 3,5
PEO Cm = 4 g=L M82 � 0,05 � 5 � � 3
PEO Cm = 8 g=L M52 1,38 � 5 � � 3

Dans ces conditions expérimentales, les régimes d'écoulement obtenus sont comparables
à ceux observés en mouillage huile (�gures 4.31) : front plat, mixte et digitation capillaire.
De plus, l'injection de solutions aqueuses de glycérol ou de polymères (POE et HPAM)
induit des régimes similaires et une amélioration de la récupération associée à un e�et de
viscosi�cation.
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(a) Front plat émulsion (b) Front plat (c) Mixte (d) Digitation capillaire

Figure 4.31 � Présentation des régimes obtenus en mouillage mixte. L'huile est en rouge,
et le �uide injecté en bleu (ED ou glycérol) ou en blanc (HPAM). On obtient des régimes
similaires au cas drainage : (a) front plat émulsion, ED - M172 àlogM = � 1;86 et
logCa = � 4; (b) front plat, HPAM 3630 1;5 g=L - M52 à logM = 0 ;06; et logCa = � 4; (c)
mixte, HPAM 3630 1;5 g=L - M52 à logM = 0 ;06 et logCa = � 5; (d) digitation capillaire
ED - M52 à logM = � 1;09 et logCa = � 5.

Résultats et comparaison avec mouillage eau

La comparaison des résultats obtenus pour les trois cas de mouillage permet de dis-
tinguer clairement le mouillage eau (systèmes NOA-quartz) d'une part, et les mouillages
mixte (système NOA-NOA) et huile (système PDMS/verre) d'autre part. L'état �nal du
poreux, et en particulier la forme de l'huile résiduelle dans les pores, et l'état des mé-
nisques eau/huile dans les canaux indiquent que seuls les essais réalisés dans des systèmes
NOA-quartz, présentent une condition de mouillage hydrophile. En e�et, dans les essais
correspondant au mouillage eau, l'huile résiduelle dans les pores est concentrée au centre
du pore, alors que le �uide injecté en mouille les parois (�gures 4.32 à gauche) ; tandis que
dans les essais correspondant aux deux autres conditions de mouillage, les pores présentent
de l'huile résiduelle dans les coins.

Par ailleurs, l'étude des taux de récupération obtenus montre que les essais dans des
systèmes NOA-quartz, conduisent à des taux de récupération plus élevés que ceux dans
des systèmes NOA-NOA (mouillage mixte), ou PDMS/verre (mouillage huile). En e�et,
la �gure 4.33a présente les courbes de récupération obtenues après injection d'eau distil-
lée, pour des rapports de viscosité et des nombres capillaires comparables, pour les trois
conditions de mouillage testées : mouillage eau, mouilllage mixte, mouillage huile. Le taux
de récupération maximal est beaucoup plus élevé pour le cas mouillage eau (ici entre 1 et
2 fois plus élevé) que pour les deux autres cas de mouillage. En outre, les taux de récu-
pération observés dans des systèmes NOA-quartz, sont, en moyenne, supérieurs d'environ
10 % à ceux obtenus dans les deux autres cas de mouillage (�gure 4.33b).

Ces éléments indiquent que seuls les systèmes NOA-quartz sont hydrophiles, et per-
mettent de tester l'e�et des polymères sur la récupération d'huile en con�guration mouillable
à l'eau.
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Mouillage eau Mouillage mixte Mouillage huile

Figure 4.32 � État des pores dans les systèmes NOA-quartz hydrophile (mouillage eau),
NOA-NOA (mouillage mixte) et PDMS/verre hydrophobe (mouillage huile), après injec-
tion d'eau distillée (haut) ou de solutions aqueuses de polymères (bas). L'huile est en
rouge, l'ED en bleu et les solutions de polymères en bleu ou en blanc. Dans le cas hy-
drophile, les pores sont lessivés ou le �uide injecté mouille les parois des pores piégeant
de l'huile au centre des pores. Dans les deux autres cas, le �uide injecté non mouillant a
traversé les pores en laissant de l'huile résiduelle dans les coins.

(a) Courbe de récupération et mouillage (b) Taux de récupération moyen et mouillage

Figure 4.33 � Taux de récupération et mouillage. (a) Courbe de récupération après
injection d'eau distillée dans des systèmes initialement remplis d'huile pour di�érentes
conditions de mouillage : mouillage eau (NOA-quartz), mouillage mixte (NOA-NOA),
mouillage huile (PDMS/verre). La récupération �nale est environ 1,5 fois plus élevée pour
le mouillage eau par rapport au mouillage mixte et au mouillage huile. (b) Taux de récupé-
ration moyen calculé à partir de l'ensemble des essais pour chaque condition de mouillage :
le taux de récupération est plus élevé, en moyenne, dans le cas du mouillage eau, d'environ
10%, par rapport aux cas de mouillage mixte et huile.
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4.3 Conclusions

Nous avons étudié dans cette partie comment des solutions de polymères peuvent
déplacer de l'huile à di�érentes échelles. À l'échelle du pore, nous avons montré que les
solutions de polymères utilisées ne permettent pas de mobiliser l'huile résiduelle piégée
dans un pore sans issue. À l'échelle du réseau, nous avons montré que les améliorations,
observées dans les formes de front et les taux de récupération, sont dues majoritairement à
un e�et de viscosi�cation. La similitude des résultats obtenus avec des solutions de glycérol
et de polymères indique que les e�ets élastiques sont peu ou pas visibles à l'échelle du
réseau.

Les conditions expérimentales dans lesquelles nous avons opéré ont permis d'atteindre
des valeurs modérées pour le nombre de Weissenberg (rarement supérieur à 10), ainsi
que des valeurs élevées du nombre élastique (pouvant atteindre 10 000). Ces dernières
proviennent des faibles nombres de Reynolds (inférieurs à10� 3) mis en jeu dans nos
écoulements à l'échelle microscopique. Ainsi, les nombres capillaires restent également très
petits, et les e�ets des forces capillaires dominent les e�ets des forces élastiques développées
par le polymère. Dans ce cadre, les e�ets élastiques du polymère à l'échelle microscopique
sont insu�sants pour modi�er la mobilité de l'huile.

Récapitulatif des résultats expérimentaux obtenus en micromodèles
Fluide injecté Fluide déplacé Mouillage Plage logM Plage logCa Niveau de récupération

ED huile �uorée huile < 0 > � 5 moyen (40� 70%)
ED huile �uorée huile < 0 < � 5 faible (< 30%)
ED huile marcol eau < 0 > � 5;5 elevé (> 70%)
ED huile marcol eau < 0 < � 5;5 moyen (40� 70%)

Glycérol huile �uorée huile < 0 > � 5;5 moyen (40� 70%)
Glycérol huile �uorée huile < 0 < � 5;5 faible (< 30%)
Glycérol huile �uorée huile > 0 > � 4;5 élevé (> 70%)
Glycérol huile �uorée huile > 0 � 5 � � 4,5 moyen (40� 70%)
Glycérol huile �uorée huile > 0 < � 5 faible (< 30%)
Glycérol huile marcol eau � 1;5 � 1,4 � 6 � � 3 élevé (> 70%)

POE huile �uorée huile < 0 > � 4;5 moyen à élevé (40� 80%)
POE huile �uorée huile < 0 < � 4;5 moyen à faible (30� 60%)
POE huile �uorée huile > 0 > � 4;5 élevé (> 70%)
POE huile �uorée huile > 0 � 5 � � 4,5 moyen (40� 70%)
POE huile �uorée huile > 0 < � 4;5 faible (< 30%)
POE huile marcol eau � 1 et 0 � 5 � � 3 élevé (> 70%)

HPAM huile marcol eau < 0 � 6 � � 4 faible à moyen (30� 60%)
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4.4 Perspectives : vers les petites échelles

Les expériences que nous avons réalisées à l'échelle du réseau n'ont pas permis de
mettre en évidence un e�et d'élasticité du polymère sur la forme du front eau /huile ou
sur le taux de récupération d'huile. Dans le cas de mouillage eau, nous avons même montré
que les solutions de glycérol présentaient une e�cacité plus grande que les solutions de
polymère. Nous aboutissons donc à un paradoxe puisque des essais mis en ÷uvre sur des
carottes réelles et synthétiques, ont montré que seule une injection de polymères apportait
une récupération additionnelle. Le passage de la carotte au micromodèle semble faire
disparaître cet e�et du polymère.

Les carottes sont les strucutures qui permettent de se rapprocher le plus des conditions
réelles d'un réservoir. Elles sont notamment caractérisées par un réseau tridimensionnel de
pores interconnectés, les plus petits pores ayant des diamètres de l'ordre du micromètre.
L'importance accordé à ces très petits pores mérite quelques commentaires. En e�et, ces
pores sont les moins accessibles aux solutions d'injection lors des essais de récupération :
une proportion très élevée de l'huile résiduelle sous la forme d'huile piégée, est contenue
dans ces petits pores. En outre, bien qu'ils représentent, individuellement, un très faible
volume, s'ils sont très nombreux, ils constituent un volume réfractaire très important, qui
altérera de façon signi�cative le taux de récupération. C'est pourquoi, il peut s'avérer
intéressant d'étudier ce qui se passe à leur niveau.

Or, les micromodèles couramment utilisés dans l'industrie pétrolière sont caractérisés
par des réseaux à deux dimensions, dont les plus petits canaux ont une largeur d'environ
50� 100� m. Ainsi, le passage des carottes au micromodèle s'accompagne d'une perte
du caractère tridimensionnel du réseau, et d'une surestimation de la taille des pores. On
peut donc supposer que l'absence d'e�et polymère observée dans notre étude, provient
de la taille du système utilisé. Cet argument prend tout son sens si l'on tient compte
des propriétés d'adsorption du polymère sur les parois des microsystèmes. En e�et, la
présence de polymère adsorbé induit une réduction du volume accessible aux �uides qui
se déplacent dans le réseau, et peut modi�er de ce fait la dynamique du front �uide
injecté/�uide déplacé.

L'épaisseur de la couche adsorbée est in�uencée par de nombreux facteurs, comme
la nature chimique et les propriétés de mouillage des parois du système, le pH et les
concentrations ioniques de la solution de polymères injectée, la concentration du polymère
lui-même ainsi que sa longueur de chaîne. Pour du HPAM elle serait de l'ordre de500 nm.
Par conséquent, dans des canaux dont la plus petite dimension est d'environ50 � m, la
réduction de volume engendrée par la couche adsorbée est négligeable et l'e�et d'adsorption
du polymère n'est pas visible.

Il serait donc très prometteur de travailler dans des systèmes dont au moins une dimen-
sion (hauteur ou largeur des canaux) soit proche de cette épaisseur adsorbée, c'est-à-dire
inférieure à 5 � m. Cela représente un dé� important sur le plan technologique, cette di-
minution de taille d'un ordre de grandeur implique toutes choses égales par ailleurs, une
multiplication par 1 000 de la résistance hydrodynamique du système. Ainsi les systèmes
devront supporter des pressions 1 000 fois plus élevées, ou il conviendra de diminuer les
débits d'injection par 1 000 ce qui induit un rallongement des expériences.

Nous présentons sur la �gure 4.34 quelques résultats préliminaires obtenus dans un
poreux régulier court. Le système est constitué d'un réseau régulier de pores circulaires
60 � m de diamètre reliés par des canaux droits de20 � m de large, connecté à deux ré-
servoirs. Seul le réseau a une hauteur inférieure à2 � m, tandis que les réservoirs ont une
hauteur d'environ 80 � m : ce système à double couche permet de limiter l'augmentation
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(a) Injection ED (b) Injection glycérol (c) Injection HPAM

Figure 4.34 � Essais de récupération en poreux régulier court à petite échelle. La hauteur
du réseau est inférieure à2 � m et le système hydrophile est initialement rempli d'huile
marcol M52 colorée en rouge. Etat des pores après injection d'ED (a), de glycérol (b) ou
de HPAM (c) ( logCa �xé ici à environ � 5).

de résitance hydrodynamique générée par la réduction de taille. La �gure 4.32 présente
l'état �nal du réseau, après injection de solutions d'ED, de glycérol ou de HPAM, dans
un système hydrophile (NOA-quartz) initialement rempli d'huile marcol M52. L'injection
de glycérol (CV = 48%) et de HPAM 3630 (Cm = 1 ;5 g=L) semble donner des résultats
di�érents de l'eau. On note en particulier que l'ED circule plutôt le long des parois en
piégeant de l'huile dans les pores, alors qu'avec du glycérol le réseau est complètement
lessivé. L'injection de HPAM permet également de lessiver les pores, mais laisse de l'huile
dans certaines zones.

Si l'on suppose que le seul e�et visible ici est un e�et d'adsorption, la di�érence glycérol-
HPAM observée pourrait être expliquée par des cinétiques d'adsorptions di�érentes : le
glycérol, molécule plus petite, s'adsorberait ainsi plus facilement ou plus vite que le HPAM.

Ces résultats sont encore trop préliminaires, et une étude plus approfondie dans des
réseaux de faible hauteur comme celui utilisé ici, couplée à une caractérisation précise de
l'adsorption du HPAM (et de son comportement en milieu extrêmement con�né), ouvrent
des perspectives intéressantes pour une meilleure compréhension de l'e�et polymère ob-
servé à l'échelle macroscopique dans les carottes.
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Résumé

+ Récupération à l'échelle du pore
� Systèmes PDMS/verre, géométrie contenant un pore sans issue, dans dif-

férentes conditions de mouillage, �uides modèles (huile �uorée, ED, PEO)
� Dans un système hydrophobe, on piège toujours de l'huile dans le pore

sans issue.
� Dans un système hydrophile, il est possible de piéger de l'huile en

mouillage partiel en fonction de la géométrie du pore
� Dans un système hydrophile, en mouillage total, si le piégeage est possible

lorsque la profondeur du pore est grande devant la largeur du canal prin-
cipal, ce piégeage peut être temporaire : un dépiégeage capillaire induit
par la géométrie est observé dans les pores triangulaires

� L'utilisation de solutions de polymères en tertiaire ne permet pas de dé-
piéger l'huile, quelles que soient les conditions d'écoulement

� Des essais dans des systèmes en NOA, avec des �uides modèles plus
proches du contexte pétrolier montrent que les solutions de polymères
ont peu ou pas d'e�et sur la mobilisation de l'huile piégée dans le pore
(injections secondaires ou tertiaires)

+ Récupération à l'échelle du réseau : cas drainage
� Systèmes PDMS/verre hydrophobes, �uides modèles (huile �uorée, ED,

PEO, glycérol)
� Diagrammes de phase similaires pour des �uides newtoniens (glycérol) et

non newtoniens (PEO)
� Mise en évidence d'une amélioration du taux de récupération par les so-

lutions de polymères via un e�et de viscosité
� E�ets marginaux des solutions de polymère : faire passer le système dans

un régime plus favorable (passage régime digitation visqueuse-digitation
capillaire), mais pas d'e�ets élastiques observés

+ Récupération à l'échelle du réseau : cas imprégnation
� Systèmes NOA/quartz hydrophiles, �uides modèles (huiles marcols, ED,

HPAM, glycérol)
� E�et de viscosité à haute concentration permet d'améliorer le taux de

récupération
� E�et de mouillage contre-intuitif : le polymère en mouillage total ou

pseudo-partiel circule préférentiellement le long des parois, et piège de
l'huile dans les pores. Le glycérol qui n'est qu'en mouillage partiel lessive
beaucoup mieux les pores.

� Absence d'e�ets élastiques : les écoulements se produisent à faibles
nombres capillaires, ainsi les forces capillaires masquent les e�ets élas-
tiques.

� Le résultat expérimental obtenu soulève un paradoxe par rapport aux
observations e�ectuées en carottes. Des e�ets à l'échelle du pore sont
perdus lors du passage en micromodèles (e�ets d'adsorption, e�ets 3D)





Conclusion

En nous plaçant dans diverses géométries micro�uidiques, nous avons étudié comment
des écoulements eau/huile pouvaient être modi�és lorsqu'on ajoutait des polymères dans la
phase aqueuse. Ceci nous a conduit à mettre en ÷uvre des écoulements biphasiques entre
des solutions aqueuses semi-diluées de polymères et des phases organiques modélisant le
pétrole. Diverses géométries associées à des types d'écoulement di�érents ont été utilisées :
�ow focusing où les e�ets élongationnels sont importants, écoulement autour d'un pore
sans issue pour étudier la mobilisation d'huile à l'échelle du pore, et réseau de microcanaux
mimant un milieu poreux c'est-à-dire un milieu où cisaillement et élongation sont mêlés
de façon hétérogène.

L'objectif premier étant de favoriser les e�ets élastiques dus à l'écoulement de solutions
de polymère, le contexte micro�uidique a semblé particulièrement adapté. Toutefois, la
réduction d'échelle qui favorise les e�ets élastiques, induit également des écoulements à
très faible nombre capillaire : on a donc dans toutes les situations présentées ici compétition
entre les contraintes capillaires et les contraintes normales d'origine élastique développées
par les polymères.

Dans une géométrie de�ow focusing, en plaçant la solution de polymères en phase ex-
terne, nous avons observé des régimes de formation de gouttes similaires au cas purement
newtonien (dripping et jetting ), ainsi que des formes d'interfaces particulières spéci�que-
ment liées au comportement non newtonien de la phase externe. Ainsi, nous avons établi
un diagramme de phase et identi�é trois nouveaux régimes : pointe, jet �n oscillant, jet �n
stable. Les propriétés élongationnelles du polymère en augmentant localement la viscosité
de la phase externe, favorisent la formation de pointes. À partir de ces pointes, des jets
micrométriques sont émis, à la suite d'une transition discontinue du premier ordre. Les
jets �ns ainsi générés sont stabilisés sur des longueurs largement supérieures à leur taille
caractéristique, par les contraintes normales développées au cours de l'écoulement dans la
phase externe polymérique.

Dans cette situation particulière, mettant en jeu un écoulement élongationnel, la ré-
ponse élastique du polymère induit une augmentation très forte de la viscosité dans la
phase externe (la viscosité élongationnelle pouvant être jusqu'à 1 000 fois plus élevée que
la viscosité à cisaillement nul). De ce fait, il est possible localement au niveau de la zone
de constriction, d'atteindre des nombres capillaires proches ou supérieurs à 1, et donc de
surmonter les e�ets des forces capillaires.

En outre, nous avons tiré parti du régime de jet �n stable pour synthétiser des mi-
cro�bres de taille micrométrique et de longueur millimétrique, dans le système micro�ui-
dique. Ceci ouvre la voie à une potentielle application industrielle, à condition d'optimiser
la géométrie du système et la technique de solidi�cation des �bres, a�n de permettre une
réticulation en continu des �bres dans le système, et d'en augmenter la longueur.
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En mettant en ÷uvre des écoulements biphasiques dans des géométries se rapprochant
des conditions observées dans les réservoirs, nous avons cherché à caractériser l'impact de
solutions aqueuses de polymères sur la mobilisation d'huile à l'échelle microscopique (géo-
métrie pore sans issue), et sur la récupération d'huile à l'échelle macroscopique (géométrie
réseau).

Nous avons montré qu'il est possible de piéger de l'huile dans un pore sans issue, à la fois
en mouillage partiel (hydrophile ou hydrophobe) et en mouillage total. Seules l'utilisation
de solutions aqueuses de tensio-actifs en secondaire et la situation de mouillage total ont
permis d'observer un dépiégeage de l'huile. Quelles que soient les conditions expérimentales
employées, l'injection de solutions de polymères n'induit pas la mobilisation de l'huile
piégée dans le pore. Dans la situation considérée ici, les contraintes élastiques développées
dans la solution de polymères au voisinage du pore sont insu�santes pour surmonter les
forces capillaires responsables du piégeage de l'huile dans le pore. De plus, la réponse
mécanique du polymère dans l'écoulement est dominée par les contraintes de cisaillement
issues du con�nement dans la hauteur du canal principal.

À l'échelle du réseau, nous avons étudié l'injection de solutions aqueuses (ED, glycérol,
polymères) dans un réseau de pores interconnectés à deux dimensions initialement rempli
d'huile, dans di�érentes conditions de mouillage. En conduisant des essais systématiques
dans le cas drainage (système hydrophobe), nous avons comparé les e�ets de solutions
de glycérol et de polymères de même viscosité, a�n de discriminer les e�ets de viscosité
des e�ets d'élasticité. En variant le nombre capillaire (Ca) et le rapport de viscosité (M )
entre le �uide injecté et l'huile déplacée, nous avons identi�é les formes de front obtenues
lors du déplacement de l'huile par la solution injectée. Ceci nous a conduit à établir un
diagramme de phase dont la structure n'est pas modi�ée par le caractère non newtonien
des solutions de polymères. Par ailleurs, le calcul des taux de récupération a mis en lumière
une amélioration de la récupération d'huile par un e�et de viscosi�cation.

En parcourant le domaine (logM; logCa) dans le cas imprégnation (système hydro-
phile), nous avons observé une di�érence d'e�et entre l'injection de solutions aqueuses
de glycérol et de HPAM, polymère couramment utilisé dans les procédés de récupéra-
tion améliorée du pétrole. Les solutions de HPAM circulent préférentiellement le long des
parois des canaux dans le système, tandis que les solutions de glycérol circulent plutôt
dans le centre des canaux. Par conséquent, les solutions de HPAM traversent le réseau en
piégeant de l'huile dans les pores, tandis que les solutions de glycérol lessivent les pores.
Cette di�érence semble uniquement provenir de la di�érence de condition de mouillage
dans le système : mouillage total ou pseudo-partiel pour le HPAM, mouillage partiel pour
le glycérol. Le suivi des taux de récupération met également en évidence une augmenta-
tion de la proportion d'huile récupérée lorsque le rapport de viscosité entre �uide injecté
et huile déplacée diminue, c'est-à-dire encore un e�et de viscosi�cation. Cet e�et est atté-
nué pour les solutions de HPAM en raison de l'e�et prépondérant du mouillage. Ainsi, de
façon contre intuitive, l'amélioration des conditions de mouillage issue du passage du cas
drainage au cas imprégnation, résulte en un e�et défavorable sur le taux de récupération
en présence de polymères.

Dans les situations présentées dans ces géométries mimant les milieux poreux, les
écoulements se déroulent à des nombres capillaires faibles, rarement supérieurs à10� 4,
tandis que les nombres de Weissenberg atteints dépassent rarement10. De ce fait, les e�ets
d'élasticité attendus lors de l'écoulement de solutions aqueuses semi-diluées de polymères,
sont insu�sants pour surmonter les forces capillaires qui gouvernent le comportement de
l'interface �uide injecté/huile déplacée à l'échelle du pore. En e�et, les vitesses typiques
d'écoulement des �uides injectés sont de l'ordre de0:1 mm=s, ce qui est environ 2 ordres
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de grandeur plus faible que les vitesses observées dans la géométrie de�ow focusing, seule
situation où les contraintes élastiques développées dans la phase aqueuse permettent de
contrebalancer localement les contraintes capillaires.

Les travaux présentés au chapitre 2, ont montré qu'il est possible grâce à un traitement
physique en phase sèche, de fabriquer des systèmes hydrophiles compatibles avec l'utilisa-
tion de �uides réels (brut). En outre, nous avons également démontré que cette technique
de traitement aux UV, autorise le contrôle et le texturage des propriétés de mouillage dans
de tels systèmes, y compris pour des systèmes de hauteur micrométrique.

La contradiction qui émerge entre les observations d'un e�et additionnel spéci�que au
polymère dans les essais en carotte, et le simple e�et de viscosité obtenu lors des expériences
conduites en micromodèles, semble indiquer que le passage des carottes au micromodèle
s'accompagne de la perte de deux caractéristiques importantes pour la compréhension des
écoulements biphasiques en milieux poreux : la taille micrométrique des plus petits pores et
la tridimensionnalité du réseau. Ceci suggère qu'une perspective intéressante consisterait
à réduire l'échelle de hauteur des micromodèles, et à modi�er les formes de réseau utilisées
pour construire ces micromodèles. En e�et, cela permettrait de favoriser l'observabilité
d'e�ets non élastiques inhérents à la présence des polymères, comme les e�ets d'adsorp-
tion. Dans ce cadre, la possibilité de contrôler le mouillage de façon précise constitue un
atout supplémentaire, puisque les hétérogénéités de mouillage qu'on est susceptible de ren-
contrer dans les réservoirs, sont un autre paramètre déterminant dans la compréhension
des écoulements multiphasiques en milieux poreux.

D'autre part, les résultats obtenus à l'échelle du pore indiquent que l'étude des si-
tuations interfaciales à l'échelle microscopique s'avère également cruciale dans la compré-
hension de l'e�et des solutions injectées sur la mobilisation d'huile. De plus, les progrès
des modèles numériques pour décrire les écoulements de �uides complexes dans de telles
géométries élémentaires ouvrent de nouvelles possibilités pour l'analyse de ces situations.
Ainsi, la confrontation de résultats expérimentaux et issus de simulations numériques
dans ces géométries élémentaires, pourrait se révéler béné�que pour la compréhension des
phénomènes interfaciaux et de leur dynamique à l'échelle microscopique. En e�et, la com-
préhension de ces e�ets à l'échelle microscopique est susceptible de rendre compte des
manifestations observées à l'échelle macroscopique.





Annexe A

Di�usion du O 2 dans un
microsystème

On s'intéresse au temps de di�usion d'un gaz (O2) dans les conditions du traitement
plasma (P � 300 mTorr soit 400 mbar). On peut estimer ce temps par l'expression sui-
vante :

tdi� �
L2

D
(A.1)

avec L longueur caractéristique et D le coe�cient de di�usion du gaz raré�é

Estimation du coe�cient de di�usion (D)

Pour les gaz, on peut estimer D à l'aide du libre parcours moyen (� ) et de la vitesse
d'agitation thermique (u) :

D �
1
3

� u (A.2)

avec

u �

s
2kT
m

(A.3)

La théorie cinétique des gaz nous indique la variation du libre parcours moyen en
fonction de la pression (P) :

� =
kT

p
2�Pa 2

(A.4)

avec a la taille de la molécule.
À pression ambiante,

� � 60 nm

Par conséquent, à300 mTorr, on a :

� � 150� m

d'où

D � 6:10� 4 m2s� 1
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Évaluation de la longueur caractéristique de di�usion (L) et tortuosité

Le microsystème possédant deux entrées, la longueur L correspond à la di�usion du
gaz sur la moitié du motif. Dans le cas d'un canal droit simple, L peut être estimée par
la demie-longueur du canal. Dans le cas d'une géométrie non linéaire, L est une longueur
e�ective, permettant de rendre compte de la tortuosité du motif. Pour une ligne courbe,
la tortuosité est dé�nie par le ratio entre son abscisse curviligne et la distance entre ses
deux extrêmités (�gure A.1) :

� =
Lcurviligne

d
(A.5)

La tortuosité vaut 1 pour un canal droit, et est in�nie pour un cercle. La longueur e�ective
associée à un cercle pour rendre compte de sa tortuosité est son demi-périmètre.

(a) Segment courbé AB, � = L curviligne
d

(b) cercle de rayon R, � = 1 ; L = �R

(c) canal droit, � = 1 ; L = L canal
2

Figure A.1 � Longueur caractéristique L et tortuosité. A.1a Dé�nition de la tortuosité �
pour un segment courbé [AB]. La longueur caractéristique du segment [AB] estLcurviligne =2.
(b)-(c) Longueur caractéristique et tortuosité pour deux motifs simples : cercle de rayon
R et canal droit.

Pour un réseau de canaux aléatoire, L représente la distance totale qu'on obtiendrait
en mettant chaque canal élémentaire du réseau bouts à bouts. On peut ainsi considérer
que l'ensemble du volume poreux est équivalent à un unique canal de longueur L, telle
que :

2L =
Vpore

`h
� 1 m (A.6)

avec ` et h respectivement la largeur moyenne et la hauteur des canaux.
D'où

1 s6 tdi� 6 7 min



Annexe B

Mesure d'angle de contact in situ
en canal droit

Cette méthode de mesure d'angle de contactin situ est dérivée de la méthode déve-
loppée par [329]. Le système utilisé est un canal droit rectangulaire en PDMS ou en NOA,
ayant les caractéristiques géométriques suivantes :

� longueur L = 20 mm
� largeur W = 150 � m
� hauteur h = 100 � m
On injecte de l'eau distillée dans le système à l'aide d'une source de pression, et on

observe, en vue de dessus, le ménisque dynamique eau/air, dans la situation eau avançante,
à gradient de pression imposé. L'angle de contact eau/air/matériau� (en �) est calculé à
partir du rayon de courbure R de l'interface eau/air, et de la largeur du canal W, grâce
aux équations suivantes (�gure B.1) :

Cas hydrophobe (a)

� =
180
�

arccos
�

�
W
2R

�
(B.1)

Cas hydrophile (b)

� =
180
�

arccos
�

W
2R

�
(B.2)

Figure B.1 � Calcul de l'angle de contact in situ d'une interface eau/air, pour deux cas
de mouillage [329] : (a) cas hydrophobe, (b) cas hydrophile.
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A�n de déterminer ce rayon de courbure R, les images sont traitées via un algorithme
développé sous Matlab, dont les grandes étapes sont décrites �gure B.2 :

1. import de l'image (�gure B.2a), sélection de la zone d'intérêt (en pointillés rouges)
et mesure de la largeur W du canal (�gure B.2b)

2. binarisation de l'image (seuil = 0) (�gure B.2c) et extraction des coordonnées du
pro�l de l'interface

3. régression circulaire sur ces coordonnées extraites (détermination de R), puis tracé
du cercle (en violet ici) sur l'image de départ (�gure B.2d)

(a) image non traitée

(b) zone d'intérêt (c) binarisation (d) Régression circulaire

Figure B.2 � Étapes du traitement permettant de déterminer le rayon de courbure de
l'interface eau/air dans le système. (a) Choix de la zone d'intérêt (cadre en pointillés
rouges) et mesure de W. (b)-(d) Détermination de R sur la zone d'intérêt.



Annexe C

Algorithme de traitement
d'images et calcul du taux de
récupération d'huile

Un essai en poreux consiste à sature le système en huile, puis à injecter une solution
aqueuse et observer comment elle déplace l'huile en place au niveau du réseau. Le système
est disposé sur la source lumineuse et observé par transmission à travers une lentille (gros-
sissement x2) connectée à une caméra couleur. Chaque essai donne ainsi lieu à l'acquisition
d'une séquence d'images. Compte-tenu du grossissement de la lentille et de la taille de la
région d'intérêt, la fréquence d'acquisition de la caméra est limitée à 2 images/seconde.
Pour chaque essai, on acquiert 2 images de références :

� une image de blanc, qui correspond à l'éclairage moyen de la source lumineuse,
� une image du système après remplissage en huile.
L'algorithme de traitement permet de traiter l'ensemble de la séquence d'images corres-

pondant à un essai, a�n de produire une courbe de récupération qui représente la variation
du taux de récupération en fonction du nombre de volumes de pores de solution aqueuse
injectés. Le taux de récupération dé�ni par l'équation (C.1) est exprimé en pourcentage
de l'huile initialement en place :

Taux récupération = 100 �
Nhuile initiale � Nhuile (imagei )

Nhuile initiale
(C.1)

C.1 Récupération dans le cas Drainage

Dans le cas de mouillage à l'huile, l'huile �uorée utilisée ayant un indice de réfraction
voisin de celui du PDMS, on ne distingue pas les canaux sur l'image du système rempli
d'huile. La porosité du PDMS permet de chasser complètement les bulles d'air qui peuvent
être emprisonnées dans les pores sans issue du réseau lorsque l'on remplit le système
d'huile. Ainsi, on peut considérer que le réseau est entièrement saturé en huile au début
de chaque essai.

A�n de déterminer la quantité d'huile initiale, on se sert du motif dessiné pour fabriquer
le moule en SU8 : ce motif est en noir sur la �gure C.1a. On choisit une ligne verticale puis
on détermine les coordonnées des points pour lesquels on passe du blanc au noir ; on choisit
également une ligne verticale puis on détermine les coordonnées du premier et du dernier
point pour lesquels on passe du noir au blanc. On peut ainsi déterminer les coordonnées
des points indiqués par des cercles verts sur la �gure C.1a, qui dé�nissent la zone d'intérêt
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correspondant au réseau (cadre en pointillés rouges). On calcul dans cette zone le rapport
p du nombre de pixels noirs sur le nombre total de pixels : ce rapport représente un
proportion caractéristique dans la zone d'intérêt, indépendante de la correspondance pixel
longueur.

(a) Zone d'intérêt et proportion d'huile

(b) Transformation en niveaux
de gris et calcul du seuil de bi-
narisation

(c) Détermination de la zone
d'intérêt

(d) Calcul de N huile initiale

Figure C.1 � Méthode de calcul de la quantité d'huile initiale en mouillage huile. (a) À
partir du dessin du système, on peut déterminer la proportion de pixels qui correspondent
aux canaux dans la zone du réseau matérialisée par le cadre en pointillés rouges. Cette
proportion est indépendante de l'échelle pixel/longueur propre à chaque image. (b)-(d)
Pour chaque essai, on détermine sur la dernière image : le seuil de binarisation (permettant
de passer de (b) à (c)), la zone d'intérêt, et la quantité d'huile initiale. Ces trois éléments
sont alors applicables pour toutes les images de l'essai. (d) Le système étant initialement
rempli d'huile, la quantité d'huile est simplement égale à la taille de la zone d'intérêt en
pixels (cadre en pointillés rouges) multipliée par la proportionp calculée en (a).

On peut alors, pour chaque essai, obtenir une courbe de récupération en calculant le
taux de récupération pour chaque image, en suivant 4 étapes :

1. Calcul de la quantité d'huile initiale à partir de la dernière image enregistrée pendant
l'essai (voir C.2)
� Transformation de l'image en niveaux de gris après soustraction de l'image de

blanc
� Calcul d'un seuil et binarisation (passage de C.1b à C.1c)
� Détermination de la zone d'intérêt (ZI) par la méthode présentée précédemment

(�gure C.1c)
� Calcul de la quantité d'huile initiale (�gure C.1d). Le système étant intialement

plein d'huile, la quantité d'huile initiale est donnée par la relation suivante :
Nhuile initiale = p � tailleZI (en pixels)

2. Calcul pour chaqueimagei du taux de récupération (�gure C.2)
� Transformation de l' imagei en niveaux de gris après soustraction de l'image de

blanc
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� Binarisation (�gure C.2b) et extraction de la zone d'intérêt
� Calcul du taux de récupération (�gure C.2c). Les pixels en noirs correspondent

ici au �uide injecté : les compter donne directement accès à la quantité d'huile
déplacée (Nhuile initiale � Nhuile (imagei )), donc au taux de récupération.

3. Tracé de la courbe de récupération (�gure C.2d). À chaque image correspond un
temps d'acquisition qui permet de calculer un volume injecté : on peut donc tracer
le taux de récupération en fonction du volume injecté.

4. Normalisation du volume injecté en Volumes de Pore (VP) pour pouvoir comparer
les essais (V injecté = 0 correspond à l'arrivée du front au niveau du réseau, voir C.2e).

(a) Image i originelle (b) Image après binarisation (c) Sélection de la zone
d'intérêt et calcul du
taux de récupération pour
l'image i

(d) Courbe de récupération obtenue après calcul
sur toutes les images de l'essai

(e) Courbe de récupération après normalisation
du volume injecté

Figure C.2 � Obtention d'une courbe de récupération, pour un essai en système hydro-
phobe, à partir de la séquence d'images enregistrées. (a)-(c) Calcul pour chaque image de
la quantité d'huile déplacée : comptage du nombre de pixels noirs dans la zone d'intérêt
après binarisation. (d)-(e) Association à chaque image d'un volume de �uide injecté, a�n
de tracer la courbe du taux de récupération en fonction du volume injecté exprimé en
� L (d) ou en VP (e).

C.2 Récupération dans le cas Imprégnation

Dans les essais réalisés dans des systèmes fortement ou faiblement hydrophiles (NOA-
quartz et NOA-NOA), les huiles marcols utilisées sont colorées en rouge, et des bulles d'air
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peuvent être emprisonnées dans les pores sans issue du réseau, lors du remplissage du sys-
tème. On ne peut donc pas considérer que le réseau est saturé en huile au début de chaque
essai. Cependant, contrairement au cas précédent, la coloration de l'huile rend possible
l'estimation de la quantité d'huile initiale, à partir de l'image du système enregistrée après
remplissage.

(a) Système rempli d'huile (b) Transformation en niveaux
de gris et calcul du seuil de bi-
narisation

(c) Calcul de N huile initiale

Figure C.3 � Méthode de calcul de la quantité d'huile initiale en système hydrophile. (a)-
(c) Pour chaque essai, à partir de l'image de référence après remplissage du système, après
binarisation, on détermine la zone d'intérêt (b) et on calcule la quantité d'huile initiale
contenue dans le réseau (c).

Ainsi, pour chaque essai, on obtient une courbe de récupération en suivant 5 étapes :
1. Calcul de la quantité d'huile initiale et détermination de la zone d'intérêt à partir

de l'image enregistrée après remplissage d'huile du système(voir C.3)
� Transformation de l'image en niveaux de gris après soustraction de l'image de

blanc
� Calcul d'un seuil et binarisation
� Détermination de la zone d'intérêt (ZI) par la méthode présentée précédemment
� Calcul de la quantité d'huile initiale. Après binarisation, les pixels blancs corres-

pondent à l'huile : il su�t donc de les compter pour estimer la quantité intiale
d'huile dans le système

2. Détermination d'un nouveau seuil de binarisation à partir de la dernière image en-
registrée.
� Transformation de cette image en niveaux de gris après soustraction de l'image de

référence, c'est à dire, celle du système après remplissage
� Après binarisation, les pixels blancs sur l'image correspondent au �uide injecté

3. Calcul pour chaqueimagei du taux de récupération (voir �gure C.4)
� Transformation de l' imagei en niveaux de gris après soustraction de l'image de

référence, c'est à dire, celle du système après remplissage
� Binarisation et extraction de la zone d'intérêt
� Calcul du taux de récupération. On compte les pixels blancs et on a directement

accès à la quantité d'huile déplacée (Nhuile initiale � Nhuile (imagei )), donc au taux
de récupération.

4. Tracé de la courbe de récupération. À chaque image correspond un temps d'acqui-
sition qui permet de calculer un volume injecté : on peut donc tracer le taux de
récupération en fonction du volume injecté.

5. Normalisation du volume injecté en Volumes de Pore (VP) pour pouvoir comparer
les essais (V injecté = 0 correspond à l'arrivée du front au niveau du réseau, voir C.4e).
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(a) Image i originelle (b) Image après binarisation (c) Calcul taux récupération

imagei

(d) Courbe de récupération obtenue après calcul
sur toutes les images de l'essai

(e) Courbe de récupération après normalisation
du volume injecté

Figure C.4 � Obtention d'une courbe de récupération, pour un essai en système hydro-
phile, à partir de la séquence d'images enregistrées. (a)-(c) Calcul pour chaque image de
la quantité d'huile déplacée : comptage du nombre de pixels blancs dans la zone d'intérêt
après binarisation. Le seuil pour la binarisation est identique pour toute les images et égal
au seuil calculé sur la dernière image. (d)-(e) Association à chaque image d'un volume
de �uide injecté, a�n de tracer la courbe du taux de récupération en fonction du volume
injecté exprimé en � L (d) ou en VP (e).
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