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Liste des annexes


Annexe A : Fiches caractéristiques des matériaux

· Ciment & Additions minérales

· Sables
· Gravillons

· Adjuvants

· Annexe B : Protocole expérimental (méthode des sillons)

· Texte du protocole

· Fiche-type d’essai

· Feuille de dépouillement d’essai

· Annexe C : Expérimentations

· Formules des mélanges (dosages en kilo par m3 de matériau)  

· Air occlus, affaissement et vitesse initiale de ressuage (VIR) expérimentaux
· Compacité, surface volumique, perméabilité et VIR théoriques
· Erreur relative sur la prévision de la vitesse initiale de ressuage

Annexe D : Courbes expérimentales de ressuage

Annexe E : Listings Matlab

· sans effet vieillissant (explicite puis implicite)

· avec effet vieillissant (explicite puis implicite)

Annexe F : Notations utilisées

Annexe G : Résumé à l’usage des programmeurs
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